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Première partieSur la pertinence d'un frottementévolutif pour la simulation numériquedu procédé de mise en forme paremboutissage
1



L'industrie de la mise en forme utilise de plus en plus les codes de simulation numérique a�nde minimiser les temps de conception et les coûts de mise au point des outillages. Le frot-tement, qui in�uence fortement le résultat de la mise en forme, est généralement modélisé par uncoe�cient de frottement de Coulomb constant. La validité de cette description sommairedu comportement tribologique du triplet tôle / lubri�ant / outils est discutée dans cette partie.L'utilisation du tribomètre plan-plan est étendue à la caractérisation de la transition statique/ dynamique. Cette nouvelle procédure d'essai met en évidence un niveau de frottement sta-tique plus élevé que le frottement dynamique dans toute la gamme de pressions de contactexplorée et pour des tôles d'aciers nus et revêtus. L'in�uence du frottement statique et plus géné-ralement d'un frottement local et évolutif sur le résultat de la mise en forme est discutée à traversdi�érentes modélisations calées sur les résultats de tribométrie et implémentées dans descodes de calculs par éléments �nis (Forge2r et Abaqusr).
Fig. 1: Simulation numérique de l'emboutissage d'un côté de caisseUne modélisation de la transition statique / dynamique comme fonction de la longueur deglissement, met en évidence l'in�uence du coe�cient de frottement statique sur le retard àl'avalement du �an sous le serre-�an et sur la répartition des épaisseurs dans les zones de faiblesglissements relatifs sous le poinçon.Une modélisation du frottement comme fonction de la vitesse de glissement et de la pressionde contact permet de prendre en compte de manière réaliste l'in�uence de l'hétérogénéité de cesparamètres du contact. Pour des vitesses d'emboutissage croissantes, l'écart entre les résultatsà frottement constant et variable décroît. La discrétisation du frottement par zone, le frotte-ment sous le poinçon étant plus élevé que sous le serre-�an, permet une réduction sensible del'erreur commise avec l'utilisation d'un coe�cient de frottement constant pour tous les outillages.Le modèle de Devine qui décrit l'histoire microscopique du contact (interactions micro-plastiques, aspects hydrodynamiques) a été généralisé. C'est un modèle alternatif intéressant quien outre permet d'estimer l'évolution du frottement local avec l'arasement des plateaux et uneapproche de l'avarie de contact.
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4 Chapitre 1. Problématique et bibliographie1.1 IntroductionUn des objectifs actuels des études en tribologie de l'emboutissage est le développement delois de frottement plus réalistes et implémentables dans un code éléments �nis. Dans ce chapitre,nous proposons une analyse critique de ce thème de recherche où cohabitent trois cultures : nu-méricienne, tribologique et industrielle.Avant de rentrer plus avant dans une analyse des modèles et lois de frottement, nous présente-rons le problème et ses enjeux dans les contextes industriel et académique actuels. La ré�exionnous amènera à considérer la demande de recherche et développement, tant en ce qui concernele développement de modèles de frottement pertinents qu'en matière d'implémentation des loisdans des codes commerciaux.On ressent actuellement une demande signi�cative orientée vers le développement de codes decalcul éléments �nis susceptibles d'accueillir des lois de frottement évolutives (i.e. le coe�cientde frottement varie dans le temps et l'espace). Quelques auteurs ont, d'ores et déjà, publié surle sujet et présentent di�érentes approches, d'une part en terme de modélisation du frottementqui intervient à l'interface tôle - outils pendant le processus d'emboutissage, d'autre part en cequi concerne l'interprétation des résultats issus de la simulation numérique.Dans un but d'analyse et de compréhension, nous aborderons ainsi un certain nombre de ques-tions essentielles :� Pourquoi s'orienter vers une description plus réaliste du frottement dans la simulationnumérique de l'emboutissage des tôles ? La description actuelle n'est-elle pas su�sammentprécise ?� Quels sont les objectifs en terme de modélisation du frottement et d'implémentation deslois de frottement évolutives ? Est-ce compatible avec les possibilités actuelles des codeséléments �nis ?� Quel est l'existant en terme de modélisation du frottement en emboutissage ?� Quelles sont les limites (physiques et numériques) de la modélisation et de la simulationdu frottement en emboutissage ?� Quelles perspectives nous sont o�ertes dans ce cadre ?Ce sont autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette partie. Nousdévelopperons notre argumentaire en nous appuyant plus particulièrement sur des exemplesissus de la littérature scienti�que qui nous aideront à comprendre ce sujet de recherche.



1.2. Généralités 51.2 GénéralitésDans ce paragraphe d'introduction, nous replaçons le sujet dans son contexte actuel en po-sant les bases du problème d'un point de vue tant théorique qu'industriel. Nous n'axerons pasuniquement notre analyse sur la mécanique du contact et ses modèles qui visent à caractériserle frottement de la tôle sur les outils pendant l'opération d'emboutissage. Nous tenterons plutôtune ré�exion critique tenant compte à la fois de la modélisation physique et des possibilités dedéveloppement pour la simulation numérique.1.2.1 Présentation du procédé d'emboutissageL' � emboutissage � est un terme largement employé pour toute une variété de procédésdans lesquels un produit non plat (ou non développable) est généré autrement que par pliageà partir d'une tôle appelée � �an �. Sur le plan académique, on distingue généralement deuxprocessus di�érents intervenant lors d'une opération d'emboutissage : l'emboutissage profond etl'expansion.Dans le cas de l'emboutissage profond (ou opération de � rétreint pur �), la surface supplé-mentaire requise pour le produit est obtenue par avalement de matériau à partir d'un � réservoir� appelé � zone serre-�an �. Il y a mouvement le long de la surface de la matrice, non nécessai-rement plane. Une des grandes di�cultés du procédé est de contrôler cet écoulement de matièrequi va conditionner en partie la réussite de l'embouti. Notons que cet écoulement dépend dufrottement matière - outils.Dans le cas du second mode de déformation : l'expansion pure, la surface supplémentaire requisepour former la pièce est obtenue sans apport externe de matériau. Ainsi, alors qu'en emboutis-sage profond l'épaisseur de la tôle demeure relativement constante (en première approximation),en expansion, le matériau s'amincit jusqu'à 50% dans les cas extrêmes.On distingue trois types d'outils en emboutissage : la matrice, le serre-�an et le poinçon. Laprésence du serre-�an, utilisé pour le contrôle de la planéité de la tôle et de son mouvement,distingue ce procédé du simple estampage. La �gure 2 est une illustration de l'opération d'em-boutissage.1.2.2 Nature, rôle et in�uence du frottement en emboutissageLors de la mise en forme des matériaux par emboutissage à froid, trois paramètres majeursin�uencent le résultat de l'opération :� la géométrie des outillages,� le matériau utilisé, notamment à travers sa rhéologie (anisotropie, écrouissage . . .),� le frottement réel ou apparent par l'intermédiaire du système de retenue.Le frottement (statique et dynamique) de la matière sur l'outillage joue un rôle importantdans les procédés de mise en forme des tôles et particulièrement en emboutissage.Dans le cas d'un embouti profond, le rôle du frottement apparaît clairement en ce qui concernel'avalement de matière vers le poinçon. Quand le frottement augmente (resp. diminue), la matièreest retenue davantage (resp. moins retenue) dans la zone sous serre-�an. On observe alors à la fois
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Fig. 2: Description du procédé d'emboutissageune augmentation (resp. diminution) de la force d'emboutissage et une faible (resp. plus forte)variation de l'épaisseur de la tôle dans la zone de brin libre (resp. amincissement plus marqué)et sur le poinçon (resp. amincissement moins marqué).Un autre exemple académique est l'in�uence du frottement sur la localisation de la zone d'épais-seur minimale dans le cas d'une expansion biaxiale pure par poinçon hémisphérique. Ainsi, onconstate une migration de la zone d'épaisseur minimale1 du nez du poinçon vers le pourtourentre un cas sans frottement (cas glissant idéal) et un cas frottant. Notons au passage le rôle dufrottement sur la répartition des déformations de la tôle et notamment le résultat en terme dedistribution d'épaisseur sur l'embouti (Cf. paragraphe 1.3.4 sur le choix d'un observable).En ce qui concerne les variables � internes � de contact du procédé, on en distingue deux prin-cipales d'un point de vue académique : la pression de contact et la vitesse de glissement relativede la tôle par rapport aux outils :� le contact est caractérisé par une gamme de vitesses étendue qui varie traditionnellementd'une valeur faible (sur le nez du poinçon) à une valeur proche de la vitesse du poinçon(par exemple dans la zone sous serre-�an),� les pressions de contact, quant à elles, demeurent plus faibles que la contrainte d'écoulementdu matériau (environ 20% au maximum) et varient, pour les tôles en acier doux, entre 0et 60 MPa. C'est ce qui amène généralement les praticiens à représenter la cission defrottement par un modèle de Coulomb2 de la forme � = �=p,� la longueur de glissement de la tôle sur les outils est une troisième variable dont l'utilisa-tion commence à se généraliser. En e�et, on distingue en emboutissage des conditions decontact qui varient depuis les grands glissements (sous serre-�an lors d'une opération derétreint pur par exemple) jusqu'aux très faibles glissements relatifs (au nez du poinçon).1i.e. un cercle.2� la cission de frottement à l'interface, p la pression de contact et � le coe�cient de frottement.



1.2. Généralités 7Cette variable in�uence la valeur du frottement [Devine96][Burlat et al.99].Nous reviendrons par la suite sur l'importance de ces variables de contact en ce qui concerne ladé�nition d'un frottement local à l'interface tôle-outil.1.2.3 Frottement et simulation numérique : le cas industriel1.2.3.1 La modélisation de CoulombIl devient intéressant de tirer parti des méthodes de simulation par éléments �nis qui ontprogressé ces dernières années de manière telle qu'elles sont à présent appliquées aux opéra-tions industrielles. Cependant, pour que les résultats soient réalistes, il est indispensable de tenircompte du frottement avec la meilleure précision possible. Son e�et à la fois sur la forme et ladistribution des déformations dans la pièce emboutie est loin d'être négligeable.Les di�cultés principales pour la prise en compte du frottement dans les calculs tiennent aucaractère fortement non linéaire des problèmes à résoudre (non linéarités mécaniques (géomé-triques et de comportement) et thermiques) et au fait que le frottement évolue dans le temps enfonction des glissements et des conditions locales de contact qui changent constamment au coursde l'opération.Compte tenu de l'élaboration de lois de comportement toujours plus précises et d'une amé-lioration de la dé�nition de la géométrie des outillages, le frottement devient de plus en plus unfacteur limitatif lors du calcul par une méthode d'éléments �nis. Le gain en précision apportépar une meilleure connaissance de la rhéologie des matériaux est alors pénalisé par les erreursintroduites par le modèle d'interaction de contact.
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pFig. 3: Le modèle de frottement de CoulombLa simulation traditionnelle du procédé d'emboutissage ne tient pas compte des phénomènes quia�ectent l'interface et notamment de la présence du lubri�ant. Une loi simple de type Coulombsert ainsi à modéliser schématiquement les phénomènes de contact. La loi de Coulomb est une loià seuil [Montmitonnet93]. Il est donc nécessaire de vaincre une certaine résistance pour déclencherle glissement. Cette résistance est d'autant plus forte que l'e�ort normal est plus élevé. La loi defrottement de Coulomb (Cf. �gure 3) rend compte de ces traits essentiels :� Elle admet que la résistance au frottement � est proportionnelle à la pression de contact p,� Quelle que soit la vitesse de glissement UT , la contrainte tangentielle reste égale au seuilde glissement �p.



8 Chapitre 1. Problématique et bibliographieEn dimension 2, on peut l'exprimer de la manière suivante :8><>: � 2 [��p;�p]UT 6= 0 si � = �p1.2.3.2 Coe�cient de Coulomb constant : une première approche de la modélisationA ce jour, les codes commerciaux ne permettent en général que la prise en compte d'uncoe�cient de frottement de Coulomb constant3. Sa valeur reste donc inchangée pendant toutle calcul incrémental et en tout point matériel de contact tôle - outil. La valeur du coe�cientde frottement de Coulomb appliquée par l'utilisateur est obtenue généralement par essais surtribomètres4. On perçoit ici la di�culté de prise en compte des résultats expérimentaux dans lasimulation numérique. En e�et, la valeur expérimentale du coe�cient de frottement dépend enparticulier des conditions de vitesse de glissement et de pression de contact.

Fig. 4: Variations de la répartition de la déformation mesurée et calculée (acier nu dégraissé)en fonction de la distance d'emboutissage d'après [Burlat et al.99]Burlat (société sollac) présente une approche inverse qui permet de déterminer le coe�cientde frottement de Coulomb � numérique � pour trois états de lubri�cation de la tôle (dégraissée,lubri�ée et savonnée). L'essai utilisé est l'emboutissage sur poinçon hémisphérique à �an bloqué.La démarche s'appuie très largement sur les travaux de Ghosh [Ghosh77]. Burlat compare la ré-partition d'épaisseurs calculée à celle obtenue par l'expérience (palpage mécanique). Il apparaît3i.e. qui ne varie pas dans le temps.4Une valeur classique de coe�cient de frottement appliquée dans la simulation numérique d'emboutis industrielsest de l'ordre de 0; 13 (sur le logiciel Optris r) [Devine96].



1.2. Généralités 9que le résultat est assez satisfaisant excepté pour les profondeurs d'emboutissage importantes.La �gure 4 présente ce résultat. Le calcul est e�ectué à coe�cient de frottement constant (devaleur 0; 24, supérieure à celle observée en tribométrie entre outils plans). L'auteur justi�e sonrésultat par les conditions de contact sur le poinçon hémisphérique assez homogènes lors de l'em-boutissage : longueurs de glissement faibles (inférieures à 2 mm) et pressions constantes sur lazone de contact5.Cette méthode indirecte d'identi�cation d'un coe�cient de frottement grâce à la simulationnumérique présente l'avantage d'être directement reliée à un essai d'emboutissage et au calculnumérique. Les conditions d'évaluation du coe�cient de frottement sont proches des conditionsdu procédé industriel.Cependant, on peut remarquer que, dans le cas d'un embouti industriel, les conditions de contactsont particulièrement hétérogènes sur l'embouti et au cours du temps (ce qui n'est pas le cas ici).Si l'écart à l'expérience sur la répartition des épaisseurs est acceptable pour de faibles profondeursd'emboutissage, les conditions de contact plus hétérogènes de la zone de striction peuvent expli-quer les di�érences pour des déplacements de poinçon importants (Cf. �gure 4). La modélisationdu frottement par un coe�cient de frottement constant montre ici ses limites.
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Fig. 5: Exemple de discrétisation spatiale du coe�cient de frottement1.2.3.3 Discrétisation spatiale du coe�cient de frottementUne seconde possibilité laissée au choix de l'utilisateur reste une discrétisation spatiale ducoe�cient de frottement [Quoirin95][Sniekers96][Magny02] selon les di�érentes zones de contactentre la tôle et les outils. Notons que d'une telle discrétisation résulte souvent des di�cultés deconvergence pour le code éléments �nis (discontinuité du coe�cient de frottement le long de la5Remarquons toutefois que la répartition de pression sur le poinçon hémisphérique est plus parabolique queconstante à un instant donné du processus d'emboutissage [Ghosh77] [Steinmetz98].



10 Chapitre 1. Problématique et bibliographiefrontière d'un domaine).Pression de contact p Vitesse de glissement vg Longueur de glissement lfZone1 ! " "Zone2 " " %Zone3 " ! !Zone4 # # #Tab. 1.1: Evolution des conditions de contact dans les diverses zones de la �gure 5L'embouti cylindrique à fond plat est un exemple concret pour illustrer ce type de solution. La�gure 5 illustre ce cas. L'expérience montre en e�et, qu'après emboutissage, les zones de rayonmatrice et de rayon de poinçon sont le siège de fortes pressions de contact. Ce n'est pas le caspour les zones sous serre-�an et sous poinçon, ce qui justi�e l'intérêt d'une telle discrétisation.Le tableau 1.1 décrit l'évolution de certains paramètres du contact pour ce type de géométrie.Dans ce cas de discrétisation spatiale de la zone de contact (comme dans le cas d'un coe�cientde frottement constant en tous points), il n'y a pas d'évolution du coe�cient de frottement dansle temps. Sa valeur est �xée par l'utilisateur dès la mise en données.



1.3. Vers une loi de frottement évolutive 111.3 Vers une loi de frottement évolutiveEmmens [Emmens97] souligne la prudence à adopter lors de l'utilisation de résultats expé-rimentaux dans la simulation numérique. En e�et, l'état du frottement dépend des conditionslocales sur l'embouti. Dans ce paragraphe, nous proposons une analyse critique des diverses ap-proches envisagées dans le but de modéliser et simuler un frottement local et évolutif dans leprocédé d'emboutissage. Nous insisterons plus particulièrement sur la validité de la modélisationdans le cadre d'une simulation numérique de pièce industrielle.1.3.1 Contexte1.3.1.1 Une question académique ?Ce thème de recherche sort du cadre académique pour rejoindre les préoccupations des in-dustriels dont l'objectif est de décrire au mieux les di�érentes opérations de mise en forme. Il estimportant de remarquer cependant que, si les objectifs à terme sont identiques, la démarche est,elle, di�érente.D'un point de vue industriel, il est indispensable de préciser le gain apporté par une descriptionplus �ne du frottement lors de l'opération d'emboutissage par rapport à un cas de simulationà frottement constant. Ce type d'analyse n'est pas réellement disponible à notre connaissancedans la littérature. Carleer [Carleer et al.96] et Sniekers [Sniekers96] mettent en évidence desdi�érences signi�catives pour di�érentes lois de frottement. Cependant, la démarche demeurebeaucoup plus qualitative que quantitative.Trois données majeures peuvent, à notre avis, expliquer cet état de fait. La première est la di�-culté pour accéder à une modélisation du frottement dans le cas des conditions très complexesde contact qui régissent le processus d'emboutissage. La deuxième est l'implémentation numé-rique des lois qui pose problème, notamment dans le cas de logiciels commerciaux � métiers �très fermés à l'utilisateur. En�n la dernière raison et sans doute la plus importante est la dif-�culté d'interprétation des résultats à travers l'exploitation d'observables6 du frottement. Ilssont une des clés de la compréhension des phénomènes mis en jeu. Ces trois points sont abordésdans cette partie du document.1.3.1.2 Un lien étroit entre physique et numériqueComme nous l'avons fait remarquer en introduction, on se tourne désormais vers une dé�-nition plus locale et évolutive en ce qui concerne la dé�nition du frottement dans la simulationnumérique. La recherche académique s'intéresse à ce problème, à la fois sur le plan de la phy-sique du contact que de l'introduction de lois de frottement plus pertinentes dans la simulation.Le résultat de la recherche dépend donc en particulier du dialogue qui saura s'instaurer entrephysiciens et numériciens sur ce thème7.Si de nombreuses études numériques ont été menées sur la résolution de problèmes avec frotte-ment par une méthode éléments �nis [Mehrez91], on recense à ce jour peu de résultats concernant6Grandeurs mesurables sensibles au frottement.7Notons l'existence d'un groupe de travail � Frottement et Simulation Numérique � de la Commision Françaised'emboutissage (CFE) sur ce thème jusqu'en 2003



12 Chapitre 1. Problématique et bibliographienotre sujet proprement dit. De plus, rares sont les publications où l'on constate une bonne adé-quation entre les approches physiques et numériques du problème. Notons en outre que c'estsouvent la part de la physique du contact qui est laissée pour compte, soit dans le type de loisde frottement implémentées (Cf. paragraphe 1.4), soit dans l'observable choisi pour l'analyse desrésultats de la simulation et la corrélation avec l'expérience (Cf. paragraphe 1.3.4).1.3.2 Modélisation : quelles variables de contact pour la loi de frottement?On appelle � loi de frottement � toute relation qui exprime la valeur de la cission de frottement� à l'interface tôle-outil en fonction des nombreux paramètres du contact ([Delamare et al.99]).On peut citer pour exemple de paramètres in�uents :� les variables thermomécaniques du contact,� la rhéologie des antagonistes,� l'état de surface (rugosité, composition chimique, énergie de surface. . .),� les propriétés du �lm lubri�ant et en particulier sa rhéologie,� le temps, par évolution d'une des variables ci-dessus.On comprend aisément la di�culté pour décrire par une formule mathématique unique l'in�uencede tous ces paramètres. La démarche de construction d'une loi de frottement consiste donc à iso-ler une ou deux variables (en général mécaniques ou cinématiques) dont l'e�et est jugé primordialet que l'on va intégrer dans la loi sous une certaine forme mathématique. La loi fait intervenirdes constantes sans dimension : les � coe�cients de frottement �. Les paramètres qui ne sontpas explicitement intégrés dans la loi sont les paramètres cachés dont le dimensionnement faitl'objet d'essais et mesures de frottement sur des machines appropriées.Dans la littérature, les variables des modèles sont usuellement la pression de contact p et lavitesse de glissement de la tôle sur les outils vg. La détermination de ces variables reste un pointcapital pour la détermination d'un coe�cient de frottement valide et son introduction dans lasimulation. Remarquons que Devine [Devine96] propose l'introduction d'une nouvelle variable :la � distance frottée � lf de la tôle sur l'outil.En emboutissage, les lois de frottement expriment donc le coe�cient de frottement de Coulombde la manière suivante : � = �(p; vg; : : : ; (lf); : : :)Dans le paragraphe 1.4, nous présentons les di�érents modèles qui ont été élaborés dans le butde décrire le frottement avec plus de précision qu'un simple coe�cient de frottement de Coulombconstant. Avant de rentrer plus avant dans la modélisation, nous discuterons brièvement le choixdu code de simulation ainsi que des observables du frottement.



1.3. Vers une loi de frottement évolutive 131.3.3 Simulation : choix du code de calcul par éléments �nis1.3.3.1 Logiciels métiersUn point critique est le choix du logiciel sur lequel sont e�ectuées les simulations numériques.Dans le cadre de l'étude, notre objectif initial était l'implémentation des lois évolutives sur descodes métier dédiés au calcul de la mise en forme par emboutissage (resp. Optris r dans le cas dePSA Peugeot Citroën). A l'heure actuelle, une interface utilisateur permettant l'implémentationde lois de frottement complexes ainsi que les outils de post-traitement pour certaines grandeurs ducontact ne sont pas encore développés sur ce logiciel. Il faut donc se reporter sur d'autres logiciels.L'évaluation de l'impact d'une loi de frottement évolutive sur la simulation de l'emboutissageimpose certains prérequis pour le code éléments �nis :� une description satisfaisante de la géométrie étudiée,� une modélisation représentative de la rhéologie du matériau, l'e�et de l'anisotropie étantnotamment d'ordre un par rapport aux e�ets du frottement sur la pièce,� des conditions aux limites variées. En e�et, l'emboutissage nécessite l'application conjointed'un déplacement (poinçon) et d'une force (serre-�an),� une interface utilisateur ouverte au développement de nouveaux modèles ou lois de frotte-ment.1.3.3.2 Logiciels généralistes et académiquesDans la littérature, les calculs sont le plus souvent e�ectués sur des codes généralistes ouacadémiques qui o�rent l'avantage d'une plus grande souplesse en matière d'accessibilité à dessous-programmes utilisateurs. Cependant, ces codes de calcul possèdent des limites pour la repré-sentation d'une opération d'emboutissage : géométriques (approximation en déformation planeou axisymétrique,. . .), numériques (conditions aux limites, choix des éléments, algorithmes decontact, . . .) ou encore de description de la rhéologie (absence d'anisotropie par exemple,. . .).On remarque notamment que les cas d'emboutissage traités dans la littérature pour ce type deproblème restent très académiques : l'embouti à fond plat et l'embouti hémisphérique à �anbloqué.Le logiciel Forge2r (Ecole des Mines de Paris, Société Transvalor) o�re certaines possibilités,notamment dans le cas de simulations axisymétriques. En revanche, la rhéologie du matériau estsupposée isotrope.On notera aussi la présence d'une routine utilisateur � FRIC � dans le logiciel Abaqusrqui a déjà été utilisée dans le cas du sujet qui nous occupe [Sniekers96][Steinmetz98][Magny02].C'est une alternative qui s'o�re à nous. De plus, ce code o�re un large panel d'éléments (que cesoit pour une description 2D ou 3D de la géométrie), une modélisation classique de la rhéologiedes aciers (loi d'écrouissage et anisotropie 3D) ainsi que la prise en compte des conditions auxlimites adéquates.



14 Chapitre 1. Problématique et bibliographie1.3.4 Exploitation : choix des observablesLe choix de l'observable reste un point délicat et essentiel en ce qui concerne la mise enévidence des e�ets du frottement dans le procédé d'emboutissage ; d'une part pour des raisonsculturelles, d'autre part à cause du couplage qui lie le frottement à d'autres phénomènes dans lecas de la mise en forme (déformation plastique principalement). Nous ne constatons pas actuelle-ment de consensus dans le choix d'un observable qui re�èterait au mieux les e�ets du frottementsur la pièce emboutie (Cf. �gure 6).
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MATRICEFig. 6: Présentation des observables sur une géométrie de poinçon hémisphérique1.3.4.1 La force d'emboutissageLa culture du procédé implique généralement une analyse de la force de poinçon qui estle paramètre macroscopique directement accessible, à la fois dans la simulation numérique etpar l'expérience. Il existe en e�et une corrélation entre la force de poinçon et le frottement.Cependant, cet observable dépend aussi de la déformation plastique de la tôle (écrouissage,cintrage. . .). Dans de nombreuses études c'est cet observable qui est choisi. On peut citer pourexemple [Sniekers96][Emmens97][Quoirin95][Han97][Devine96]. . .. Des essais de référence sont ef-fectués avec des �lms Té�on pour minimiser le frottement.Les e�ets du frottement sur la force de poinçon restent cependant di�ciles à découpler desautres phénomènes. Par exemple, Ghosh [Ghosh77] utilise le point d'in�exion qui existe sur lacourbe force de poinçon en fonction de la hauteur d'emboutissage (dans le cas du poinçon hé-misphérique) pour déterminer un coe�cient de frottement par une méthode semi-analytique. Ladétermination de ce point d'in�exion reste ardue.



1.3. Vers une loi de frottement évolutive 151.3.4.2 La répartition des épaisseursDans la littérature, on remarque l'utilisation d'un autre observable : la répartition des épais-seurs dans l'embouti [Devine96][Carleer et al.96]. Si cet observable s'éloigne quelque peu de laculture procédé, il reste cependant un témoin de l'histoire locale du frottement sur l'embouti.Pour mémoire, on se rappelle le lien qui existe entre la localisation de la zone de striction et lavaleur du frottement dans le cas d'un embouti hémisphérique [Burlat et al.99] (Cf. paragraphe1.2.2).L'inexistence d'un observable réellement pertinent pour l'analyse des essais d'emboutissage de-meure un facteur limitant pour ces études où la corrélation avec l'expérience est primordiale.Ceci explique en partie les di�cultés d'exploitation des résultats numériques et expérimentauxd'emboutissage que l'on constate dans la littérature.1.3.4.3 Un autre observable ?Si ces observables sont actuellement les plus utilisés, il doit cependant en exister d'autresd'une acuité égale ou supérieure qui peuvent aider à la compréhension des phénomènes de frot-tement. On peut imaginer par exemple soustraire la force obtenue lors d'une caractérisation àfrottement nul (frottement sur �lm té�on par exemple) à celle obtenue dans des conditions avecfrottement, ceci pour dissocier les e�ets de plasticité et exacerber ainsi l'in�uence du frottement.La simulation numérique peut aussi se révèler un outil d'analyse pertinent des e�ets du frot-tement. Par exemple, Felder et Devine [Devine96] montrent la compétition qui s'opère entre lesmodes de rétreint et d'expansion dans le cas de l'embouti hémisphérique à �an non bloqué. Onpeut ainsi faire varier la valeur du frottement de Coulomb sur l'une ou l'autre des zones decontact8 et observer le retard sur l'apparition de la déformation en rétreint. L'observable utiliséest la courbe force - déplacement du poinçon. Par extension, la valeur �nale de l'avalement dematériau peut se révêler un observable local pertinent.
8i.e. sous serre-�an et sous poinçon



16 Chapitre 1. Problématique et bibliographie1.4 Critique de la modélisationQuelques auteurs nous présentent leur analyse de la question du frottement en emboutissage.Le problème est complexe. Sa modélisation nécessite une connaissance approfondie de la méca-nique (et de la physico-chimie) du contact. En e�et, de très nombreux paramètres in�uencentle frottement de la matière sur l'outil. La présence d'un troisième corps lubri�ant généralement�uide complique encore le problème. Dans ce paragraphe, nous analysons dans un premier tempsles deux grands types d'approches présents dans la littérature en ce qui concerne la modélisationd'un frottement local évolutif : loi empirique et modèle de lubri�cation. Notre analyse nous porteensuite vers d'autres modèles physiques plus représentatifs des phénomènes de contact. La ré-�exion se tourne en�n vers leurs possibilités respectives de développement dans un code éléments�nis représentatif du procédé.1.4.1 De la tribométrie vers une loi locale empiriqueL'approche la plus simple (mais aussi la plus restrictive) en ce qui concerne l'établissementde lois de frottement évolutives consiste à établir, à partir de l'expérience, une loi de frottementfonction de diverses variables. L'intérêt de la méthode réside dans le fait que la modélisationphysique des phénomènes n'est pas nécessaire. On passe directement de la mesure du frottementsur � tribomètre � à la valeur du coe�cient de frottement de Coulomb à introduire dans lasimulation. A cette �n, on représente la loi à l'aide d'une surface � maîtresse �9 qui correspondà la série d'essais.Le groupe de travail � frottement et simulation numérique � [Magny99] s'est intéressé au su-jet. Ce groupe a choisi ce type d'approche pour modéliser le frottement. La loi initialementretenue est du type : � = a+ b(P + P0)b ���Vg + Vg0���dLes termes P0 et Vg0 sont des termes de pression et de vitesse qui permettent d'éliminer toutesingularité numérique pour P et V nulles.Il existe des avantages à cette démarche. On obtient assez simplement après une série d'es-sais une loi de frottement à appliquer à la simulation numérique d'un cas d'emboutissage. Cetteloi très générale peut être appliquée à la simulation numérique sur des géométries complexes sansbeaucoup de restrictions.Cependant, si c'est bien le résultat de la simulation qui nous intéresse particulièrement, il estlégitime de se poser certaines questions concernant la validité du modèle implémenté. En e�et,le modèle de frottement est intimement lié à la technique expérimentale de mesure. On constatedans la littérature une mauvaise similitude entre les résultats d'essais sur tribomètre plan / planet le procédé réel. Ainsi, on sait par exemple que ce type de machines peut fournir une critiquesujette à caution des performances des lubri�ants dans les procédés.9dans le cas d'une loi à deux variables.



1.4. Critique de la modélisation 17Ceci pour diverses raisons [Delamare et al.99] :� absence de déformation plastique globale de l'échantillon. La déformation plastique a�ecterarement plus que la rugosité d'un des antagonistes. Le frottement, par l'intermédiaire dela micro-plasticité pourrait être sensible à la déformation d'ensemble du matériau,� l'écoulement plastique crée des surfaces fraîches, non contaminées, donc fortement réactives(ce qui entraîne adhérence, transfert, grippage. . .),� en mise en forme, le renouvellement ou non des trois corps (outil, lubri�ant, matériau) estun paramètre capital. Il n'est jamais assuré de manière similaire sur ces tribomètres.Plus spéci�quement, pour ce procédé instationnaire qu'est l'emboutissage, il y a évolution decertains paramètres du contact lors de la mise en forme. Cette évolution n'est pas uniforme surla pièce emboutie. Ainsi, on remarque des zones où la rugosité est aplatie10 : le bord du �an ouencore les rayons matrice et poinçon. L'évolution de ces paramètres semble avoir une in�uenceimportante sur la valeur du frottement local [Devine96]. Elle n'est pas prise en compte dans leslois empiriques. En e�et, les paramètres de la loi (Cf. paragraphe 1.3.2) n'évoluent pas dans letemps. Pour ce type de loi, il est di�cile de les faire évoluer puisque les constantes du modèlen'ont pas de réelle signi�cation physique.De plus, il nous apparaît que l'une des di�cultés majeures de cette approche réside dans lefait que les variables qui régissent le frottement ne sont peut-être pas toutes présentes dans lamodélisation11. En e�et, on connaît par exemple la relation qui existe entre la pression de contactet l'augmentation de l'aire en plateaux de la rugosité de la tôle. En revanche, pour une pressiondonnée, la valeur de l'aire en plateau n'est pas connue. La relation n'est pas univoque.En conclusion, c'est l'histoire locale du matériau (déformation macro et microscopique), desvariables de contact, de l'état de lubri�cation instantané et encore bien d'autres paramètresqui dé�nissent le frottement de la matière sur les outils. Ce fait a conduit certains auteurs[Sun et al.86][Monfort et al.93] à développer des modèles physiques pour rendre compte de l'évo-lution locale du frottement. Dans leur grande majorité, ces modèles font référence à la théoriede la lubri�cation. Nous en proposons une synthèse ci-après.1.4.2 Quelle validité pour les modèles de lubri�cation?Une part importante de la modélisation physique du frottement en emboutissage est relativeaux modèles de lubri�cation. Ces modèles sont basés sur le fait que le lubri�ant, mis en pressionentre la tôle et l'outil, soutient une partie de la charge sous la forme d'une pression hydrody-namique. Cette pression hydrodynamique contribue à abaisser le frottement par rapport à desconditions de régime limite12. Diverses approches : courbe de Stribeck, loi de frottement en ré-gime mixte ou encore modèle d'écoulement du lubri�ant sont proposées. Nous verrons que l'unedes deux critiques majeures de ces approches est que, si elles peuvent correspondre à des casacadémiques d'emboutissage où le volume de lubri�ant est important, il n'en va pas de même ence qui concerne un embouti industriel pour lequel une part seulement de la rugosité est rempliede lubri�ant. La deuxième réside dans le fait qu'elles ne prennent pas en compte une évolutiondes propiétés de surfaces pendant le processus d'emboutissage.10i.e. la fraction d'aire en plateaux de la rugosité augmente.11i.e. vitesse et pression.12aucune charge n'est soutenue par la pression hydrodynamique dans ce cas (faibles vitesses et fortes pressions).



18 Chapitre 1. Problématique et bibliographie1.4.2.1 Loi de frottement � simple � de type stribeckCarleer [Carleer et al.96] aborde le sujet sous un jour intéressant. Son point de vue est uncompromis entre modélisation et développements numériques. La loi utilisée est bien connue destribologues sous le nom de � courbe de Stribeck �. Elle dé�nit le coe�cient de frottement deCoulomb en fonction d'un nombre de lubri�cation L sans dimension, le nombre de Sommerfeld :8>>>>>>>><>>>>>>>>: L = �VpRa�(L) = 12 0BBB@(�bl + �ehl) + (�bl � �ehl) tanh0BBB@ log L2LblLehllog LblLehl 1CCCA1CCCA (1.1)où :� � = viscosité dynamique du lubri�ant (Pa.s)� V = vitesse (m/s)� p = pression moyenne de contact (Pa)� Ra = Rugosité CLA (m) de la tôle� les autres paramètres sur la �gure 7Notons que Carleer a adopté une représentation de la courbe sous la forme d'une tangentehyperbolique. La �gure 7 en donne une représentation graphique.
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Fig. 7: Paramétrisation de la courbe de Stribeckd'après [Carleer et al.96] et [Devine96]



1.4. Critique de la modélisation 19Carleer compare ses résultats numériques et expérimentaux sur une géométrie � square cup �.A l'identique de Sniekers [Sniekers96], il compare13 des résultats numériques obtenus avec uncoe�cient de frottement de Coulomb constant (�bl est utilisé) à ceux obtenus avec son modèle.On constate des di�érences en ce qui concerne la force d'emboutissage (de l'ordre de 20% pourdes vitesses élevées) et la répartition des déformations. On peut en outre critiquer la démarche.Ainsi, le coe�cient de frottement de Coulomb constant est pris égal au coe�cient obtenu enrégime de lubri�cation limite (0; 144). Il n'est donc pas étonnant de voir un e�et notable de lavitesse de glissement sur la force de poinçon. En e�et, la zone sous serre-�an est le siège desvitesses les plus importantes (Cf. paragraphe 1.2.2) et la source majeure de retenue du �an. Pourdes vitesses élevées et avec ce modèle, le coe�cient de frottement dans la zone sous serre-�anatteint une valeur de frottement hydrodynamique (�ehl).Ce modèle reste très général et di�cilement utilisable pour la simulation numérique du pro-cédé d'emboutissage pour diverses raisons :� On ne tient pas réellement compte de l'état de lubri�cation de la tôle.� Les essais sur machine de frottement ne reproduisent pas les conditions du procédé.� On ne tient pas compte des interactions microplastiques de la tôle avec les outil.� On ne tient également pas compte de l'histoire locale du contact. . .Par ailleurs, Carleer commente l'implémentation de la loi locale de frottement dans un codede calcul éléments �nis qui utilise une méthode de type prédiction / correction. Une fonction �permet, dans le cas d'un frottement de Coulomb �, la détermination de l'état du contact frottant(glissant ou collant). Cette fonction est une représentation du cône de frottement (Cf. �gure 8) :� = �21 + �22 � ��23où :� �3 est la pression de contact� �1 et �2 sont les contraintes tangentielles du contact
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τ

τ

τ1
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3Fig. 8: Représentation du cône de frottementd'après [Carleer et al.96]13sur la force de poinçon et la répartition d'épaisseurs.



20 Chapitre 1. Problématique et bibliographieLe glissement apparaît pour � = 0. Le vecteur contrainte � (à l'endroit du contact) doit satisfairepour cela la relation suivante dans le cas d'un coe�cient de frottement constant (qui ne dépendpas du temps): _� = @�@� _� = 0 (1.2)Dans le modèle, � dépend notamment de la pression de contact. L'équation (1.2) se transformealors en : _� = @�@� _� + @�@� d�d� = 0 (1.3)On en déduit que, si d'un incrément à l'autre la variation de coe�cient de frottement reste faible,on peut négliger ce nouveau terme dans le prédicteur des contraintes. La seule di�érence avecun calcul e�ectué à coe�cient de frottement constant est que le cône de frottement doit êtrerecalculé dans le correcteur et à la �n de chaque incrément.Cependant, l'approche physique reste super�cielle. La loi utilisée est très générale et ne rendcompte que de manière sommaire de l'interaction tôle - outil. Dans les paragraphes suivants,nous traitons de modèles de lubri�cation où les auteurs tentent une description micro et macro-scopique plus complète des phénomènes de frottement dans le procédé d'emboutissage.1.4.2.2 Modèle micro-macro de frottement : cas de la lubri�cation mixteMonfort et al. [Monfort et al.93][Monfort et al.90] présentent une modélisation basée surl'équation de Reynolds. La particularité par rapport à ses contemporains est d'utiliser une mo-délisation micro-macro pour caractériser le frottement en régime de lubri�cation mixte dans leprocédé d'emboutissage. On part ainsi de l'échelle de la rugosité pour atteindre une loi de frot-tement macroscopique locale.
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Outil lisse

h0
h1Fig. 9: Modélisation de la rugosité de la tôle : modèle de lubri�cation mixted'après [Monfort et al.93]A cette �n, on suppose que le lubri�ant est mis sous pression entre la surface de la tôle et celle del'outillage sous l'e�et de la viscosité. La force normale est donc reprise, dans le cas de la lubri�ca-tion mixte, par les aspérités de la tôle ainsi que par la contre pression dans le �lm lubri�ant. Lecalcul de la contre pression est e�ectué en considérant la surface de la tôle comme une successionde convergents et de divergents de longueurs et d'inclinaisons variables14. La �gure 9 en donneune représentation.14selon une loi de Weibull



1.4. Critique de la modélisation 21On applique les hypothèses de la lubri�cation hydrodynamique au calcul de la pression dansun patin de Reynolds. On obtient après intégration la force portante du lubri�ant dans unconvergent (on suppose que la pression dans le divergent est nulle). Cette force est fonction destrois variables : débit Q et des hauteurs h0 et h1. La méthode de Monte Carlo permet d'accéder àla force totale par unité de surface liée au mouvement du lubri�ant15. En négligeant la contraintede cisaillement du �lm qui remplit les vallées, il en découle une valeur du coe�cient de frottementdans le cas de la lubri�cation mixte :�mixte = �b  1� 0; 09KLm�VPaRp2!où :� �b coe�cient de frottement limite obtenu par essai plan / plan� K constante de l'ordre de l'unité ; paramètre de la loi de Weibull� � viscosité du lubri�ant� V vitesse de glissement� Pa pression apparente de contact� Rp hauteur maximale des pics de rugosité au dessus de la ligne moyenne� Lm longueur moyenne des pics de rugositéCette relation, spéci�quement applicable au cas de lubri�cation mixte est voisine de la relation1.116. Cependant, ce modèle physique de frottement est intimement lié à deux paramètres phy-siques : la viscosité du lubri�ant et une représentation statistique de la rugosité de la tôle (l'outilétant supposé lisse). L'avantage est de permettre une meilleure interprétation des résultats dumodèle et, le cas échéant, un contrôle accru des hypothèses dans le cas d'un calcul numériqued'une pièce emboutie.En revanche, on ne constate toujours pas de variation des paramètres du modèle dans le temps.La géométrie de la rugosité reste inchangée tout au long du processus d'emboutissage et corres-pond à l'état initial de la rugosité.Dans le cas d'un embouti industriel, la rugosité de la tôle n'est que partiellement remplie ; del'ordre de 1 à 1; 7 g:m2 (Cf. [Devine96] chapitre 3 paragraphe 2.1). Ce modèle, s'il reste basé surun cas de lubri�cation mixte (vallées remplies totalement) a été adapté pour des cas de remplis-sage partiel de la rugosité au travers d'un � facteur de capacité de portance � (Load CapacityFactor). Il se rapproche donc sur ce point des conditions industrielles de lubri�cation. Nous ver-rons qu'il en va bien di�éremment dans le cas du modèle de �lm mince hydrodynamique proposéci-après.1.4.2.3 Algorithme de frottement pour un �lm mince hydrodynamiqueSun Chen et Nine [Sun et al.86] caractérisent le frottement local à l'aide d'un algorithme cou-plé au calcul élément �ni. Cet algorithme est basé lui aussi (Cf. paragraphe 1.4.2.2) sur l'équationde Reynolds établie pour un �lm mince hydrodynamique. Ce modèle est applicable au cas del'emboutissage d'une tôle par un poinçon hémisphérique (essai Erichsen d'expansion biaxiale).15i.e. la pression hydrodynamique ph16i.e. loi de frottement où intervient le rapport de la vitesse de glissement / à la pression.



22 Chapitre 1. Problématique et bibliographieA un stade donné de l'emboutissage, les champs de vitesse et de pression permettent d'esti-mer l'épaisseur du �lm lubri�ant formé à la périphérie du contact. La variation d'épaisseur estcalculée par intégration analytique de l'équation exprimant l'incompressibilité du lubri�ant du-rant un incrément de déplacement du poinçon et en supposant constants durant cet incrémentles gradients de vitesse et de pression de contact.La cission de frottement en tout point du contact est alors estimée à partir de la valeur durapport17 hRa :� pour hRa > 5, la cission est celle d'un frottement parfaitement lubri�é (proche de 0),� pour hRa < 5, le frottement est supposé sec et imposé égal à celui mesuré expérimentalement.Cette distribution de coe�cients de frottement permet de calculer l'incrément de déformationde la tôle lors de l'incrément de déplacement du poinçon considéré. Le calcul est itéré jusqu'à laposition �nale du poinçon.
Fig. 10: Illustration du modèle de �lm mince hydrodynamiqued'après [Sun et al.87]L'analyse se fait sur deux parties distinctes [Sun et al.87] : la zone d'admission (inlet zone) etla zone de contact (contact region) (Cf. �gure 10). Dans la zone d'admission, on postule que lahauteur de lubri�ant varie de manière parabolique à partir du dernier point de contact tôle /outil. Un point à souligner est l'apparition d'une nouvelle variable : la vitesse de progression ducontact. En e�et, c'est la compétition entre cette vitesse vb et la vitesse de glissement relativevsb 18 qui fait que le lubri�ant va être piégé ou non par la tôle à la limite du contact. L'équation(1.4) le montre clairement : hbRp = 1; 406 �� (vsb � vb)pbRp !23 (1.4)Dans la zone de contact, une équation di�érentielle du premier ordre régit l'écoulement du lu-bri�ant. Cette équation dépend de la pression, de la vitesse ainsi que leurs gradients. Ce calcul,intégré dans le calcul éléments �nis, met en évidence l'écoulement du lubri�ant qui est étiré vers17soit, h : épaisseur du �lm lubri�ant ; Ra : rugosité arithmétique de la tôle.18vb pour boundary et vsb pour sheet boundary.



1.4. Critique de la modélisation 23l'extérieur lors du plaquage de la tôle sur le poinçon. On trouve ici l'intérêt d'un calcul incrémen-tal où la hauteur de lubri�ant varie localement au cours du calcul. Cela reste l'intérêt majeurdu modèle. Il apparaît ainsi que, dans ce cas très académique d'embouti, une zone bien lubri�éesubsiste sur le nez du poinçon hémisphérique lors du formage à forte vitesse.Si cette approche est applicable au cas de l'expansion biaxiale sur un poinçon hémisphérique,elle reste di�cilement généralisable à un cas d'embouti complexe. De plus, comme pour le mo-dèle de lubri�cation mixte (Cf. paragraphe précédent), on constate que le volume de lubri�antrequis pour satisfaire les hypothèses du modèle est bien supérieur à celui appliqué dans un cadreindustriel (la hauteur de lubri�ant est supérieure à la hauteur de rugosité de la tôle).En outre, si une majorité d'auteurs ont attesté du rôle de la rugosité de la tôle et des outilssur la lubri�cation [Devine96][Monfort et al.90], elle n'est pas prise en compte par ce modèleparticulier. On compare simplement la hauteur locale du �lm lubri�ant à la hauteur moyennedes rugosités tout en adoptant les hypothèses de la lubri�cation hydrodynamique.1.4.3 Vers une vision plus physique de l'interaction de contactDevine propose un modèle qui associe un frottement solide �s aux e�ets hydrodynamiquesdu lubri�ant (soumis à une pression pl) et repose sur des hypothèses fortes :� La topologie de surface de la tôle, imposée lors de l'opération �nale de laminage (skin-pass),est représentée de manière schématique comme une succession de plateaux et de vallées degéométrie donnée. La �gure 11 présente la forme des rugosités de la tôle.� La pression de contact est supposée homogène, les aspérités de l'outil et les plateaux ontchacun une altitude constante.� L'élasticité des surfaces est négligée. Un plateau de longueur a ne participe à la portancede la pression p appliquée que pendant sa phase de labourage (déplacement de la vagueplastique ou � bourrelet �). La pression localement appliquée par la rugosité de l'outil surle plateau est alors égale à pr.La �gure 11 présente la modélisation de la rugosité de la tôle.
a c

c

aFig. 11: Représentation de la rugosité de la tôled'après [Devine96]



24 Chapitre 1. Problématique et bibliographie1.4.3.1 Résultats du modèleExposé de manière très synthétique, ce modèle de frottement évolutif délivre une valeur dela fraction d'aire de tôle en contact avec les outils S en fonction de la pression de contact solidemacroscopique ps et de la longueur de glissement L :S = 1nc �pspr� 1�q1+2q �(1 + 2q) fnc� LRT � �3q2+4q (1.5)où :� ps Composante solide de la pression macroscopique� pr Composante solide de la pression microscopique (homologue à une dureté)� RT , �, q, a, c Paramètres topologiques de la rugosité de la tôle� n Paramètres topologiques de la rugosité de l'outil� L Longueur de glissement relative de la tôle / outil� f Facteur caractérisant l'érosion de la tôle par l'outilOn en déduit alors, en fonction de deux coe�cients de frottementmicroscopiques �w et �c déduitsde l'expérience, la valeur du coe�cient de frottement macroscopique �s sous la forme :�s = �w + S (�c � �w) avec ps = p� !V (1.6)où :� � Coe�cient de frottement de Coulomb macroscopique� �s Composante solide du coe�cient de frottement macroscopique� �c Composante microscopique de �s liée à la formation du débris� �w Composante microscopique de �s liée à la propagation de la vagueLe coe�cient de frottement macroscopique � est relié à la composante solide du frottement �s.Il faut pour cela évaluer l'in�uence, dans des conditions de lubri�cation données, de la vitesserelative de glissement sur la valeur du coe�cient de frottement. Ces e�ets hydrodynamiques sontmis en jeu à travers la pression pl = !V du lubri�ant. Connaissant �s, on accède alors à � àtravers l'équation suivante : � = �s �1� !Vp �A partir de ces trois équations, on dé�nit le modèle de frottement évolutif qui exprime le co-e�cient de frottement de Coulomb macroscopique en fonction de grandeurs locales (pression,vitesse et longueur de glissement relatives) :� = �(p; V; L) (1.7)1.4.3.2 Perspectives pour la simulation du procédé d'emboutissageA la di�érence des modèles présentés ci-avant (à savoir les modèles de lubri�cation), cetteapproche évolutive du frottement rend compte de divers phénomènes physiques du procédé d'em-boutissage, notamment en terme de lubri�cation. Ici, ce sont les interactions des rugosités de latôle et de l'outil [Emmens97] couplées aux e�ets micro-hydrodynamiques du lubri�ant qui ré-gissent le frottement.



1.4. Critique de la modélisation 25Ce modèle o�re, à notre avis, une vision plus physique de l'interaction de contact qui s'opèredans le procédé. On constate que l'aire en plateaux (variable du frottement solide), joue un rôleprimordial dans le contact outil - matière. Pour des vitesses usuelles d'emboutissage et les quan-tités de lubri�ant utilisées, les e�ets hydrodynamiques sont en e�et faibles.Dans ce modèle de frottement, les variables sont au nombre de trois. On constate notammentl'apparition d'une nouvelle variable de contact, la longueur frottée19. L'histoire mécanique dumatériau se retrouve ainsi dans la dé�nition locale des paramètres du modèle (par exemple lafraction d'aire en plateaux). Ainsi, l'évolution locale de chaque paramètre est indépendante. Parexemple, à un instant t et pour des variables de contact identiques, deux points matériels n'au-ront pas forcément le même frottement.Si ce modèle semble propre à décrire les phénomènes de contact dans le procédé d'emboutis-sage, on peut cependant se poser certaines questions quant à la validité des résultats. En e�et,la déformation plastique du matériau lors de l'emboutissage est propre à modi�er l'état de ru-gosité de la tôle. Ce point n'est pas encore pris en compte dans le modèle. [Shih et al.99] et[Saha et al.94] étudient l'in�uence de la déformation plastique macroscopique sur le frottement.Ils soulignent une modi�cation de la valeur de la rugosité de la tôle en fonction des conditionsde contact et de la déformation. Ainsi, une surface libre va voir sa rugosité augmenter avec ladéformation (à l'opposé de la surface en contact). On comprend l'in�uence que la déformationmacroscopique peut avoir sur la courbe de répartition de hauteurs de rugosité (courbe d'Abbot).Cette modi�cation est propre à in�uencer de manière signi�cative la valeur du frottement issuedu modéle élaboré par Devine.Un autre problème actuel de ce modèle de frottement réside dans la possibilité d'une implémen-tation dans un code éléments �nis. L'interface utilisateur doit être assez souple pour permettreà l'utilisateur l'écriture de certains sous-programmes liés au frottement.
19i.e. la longueur d'outil vue par un point matériel de la tôle.



26 Chapitre 1. Problématique et bibliographie1.5 Conclusion et présentation de l'étudeNous avons présenté dans ce chapitre une critique des modèles de frottement déjà introduitsou implémentables dans un code utilisant la méthode des éléments �nis. Les modèles de lubri�-cation semblent montrer leurs limites dans le cas d'un procédé comme l'emboutissage. A ce jour,les seuls modèles à avoir été implémentés sont les modèles de lubri�cation (sur des géométriesacadémiques uniquement) et les modèles empiriques (généralisables à des géométries complexes).D'autres modèles physiques, qui font intervenir un frottement solide, nous apparaissent pro-metteurs pour décrire numériquement les interactions outil / matière du procédé d'emboutis-sage. Cependant, l'utilisation ré�échie de modèles empiriques peut fournir un certain nombred'informations sur leur pertinence et leur utilité pour le calcul numérique d'une opération d'em-boutissage.Il convient pour cela de se poser les questions suivantes :� Quel essai de frottement utiliser pour la caractérisation expérimentale ?� Quel type de loi de frottement choisir pour modéliser les résultats isssus de l'expérience ?� Sur quel logiciel peut-on, à court ou moyen terme, implémenter une loi de frottement évo-lutive et avec quel degré de complexité ?� Comment interpréter et comparer les résultats de la simulation et de l'expérience ? Uneré�exion s'impose sur le choix des observables.� En�n, quelle stratégie adopter pour évaluer la pertinence d'une loi évolutive de frottementpour la simulation numérique de l'emboutissage ?Dans ce premier chapitre, la problématique de l'étude a été présentée. Dans la suite du document,nous tentons de répondre à ces questions. Ainsi, nous argumentons notre réponse qui s'appuiesur quatre étapes : la caractérisation du frottement, sa modélisation, son introduction dans lasimulation numérique et l'analyse des résultats pour un cas d'emboutissage représentatif.
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2.1. Mise en place des essais de caractérisation 292.1 Mise en place des essais de caractérisationL'état des connaissances relatives à l'analyse et la compréhension des phénomènes de frot-tement en emboutissage a beaucoup évolué durant ces vingt dernières années. L'importanteresource bibliographique disponible sur le sujet atteste d'une part, de la nécessité de maîtriserles conditions de contact entre la tôle et l'outil et, d'autre part, de la complexité des phénomènesde contact avec frottement.La caractérisation du frottement ne peut se faire par un essai unique [Devine96]. L'essai doitcorrespondre au mieux à la phase d'emboutissage étudiée ainsi qu'aux modes de déformationmis en jeu : �exion, rétreint ou encore expansion.Lors du serrage du �an par le serre-�an, il y a expansion et �exion sous serre-�an sous unfrottement quasi-statique. Quand le poinçon commence à descendre, la déformation se fait parexpansion sans glissement notable sous le serre-�an. L'hétérogénéité des vitesses et pressions decontact nous incite donc à vouloir caractériser le frottement dans des gammes représentatives duprocédé. Ceci motive notre travail de développement d'un essai dédié à l'évaluation du frottementstatique et adapté au procédé d'emboutissage. Les résultats en statique sont assortis de résultatsen dynamique qui permettent une future modélisation.2.1.1 Frottements statique et dynamique2.1.1.1 Dé�nitionsSous une pression de contact, la force nécessaire pour mettre un objet en mouvement relatifpar rapport à un autre est généralement supérieure à celle requise pour entretenir ce mouvement.On distingue ainsi de manière schématique un frottement statique et un frottement dynamique.Le frottement statique �s s'oppose à la mise en mouvement. Le frottement dynamique �d s'op-pose quant à lui au déplacement une fois que celui-ci a commencé. �s et �d peuvent être dé�niscomme suit : �s = FsH et �d = FdHoù :� Fs est la force tangentielle nécessaire pour initier le mouvement relatif� Fd est la force tangentielle nécessaire pour maintenir le mouvement relatif� H est la force normale au contactLe coe�cient de frottement statique est généralement plus élevé que le coe�cient de frottementdynamique. C'est e�ectivement le cas pour le contact entre métaux. En revanche, il semble qu'ilest inférieur au frottement dynamique dans certains cas de contact sec entre métaux et polymères[Vanel96].



30 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottementLes coe�cients de frottement statique et dynamique évoluent en fonction d'un grand nombre deparamètres. La liste suivante n'est pas exhaustive :� nature du couple de matériaux,� microgéométrie du contact (rugosité. . .),� propriétés mécaniques (dureté. . .),� pression de contact,� température,� nature et mode de lubri�cation.Dans le cas du frottement dynamique, les paramètres de longueur de frottement et de vitesse deglissement sont aussi in�uents. Ils ne le sont pas dans le cas du frottement statique. Le tempsde contact statique sous pression ou la vitesse de chargement tangentielle au contact sont enrevanche deux autres paramètres dont l'in�uence reste à évaluer.Nous proposons ci-après une courte analyse de la bibliographie relative aux méthodes de ca-ractérisation des frottements statique et dynamique pour l'emboutissage.2.1.1.2 Dispositifs de mesure du frottement statiqueApplication d'une rampe de force. Benabdallah [Benabdallah et al.89] a étudié le frotte-ment statique entre des polymères et un acier poli. Le principe de l'essai repose sur l'applicationd'une force tangentielle F croissante jusqu'à la mise en mouvement. La �gure 12 présente cet essai.
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2.1. Mise en place des essais de caractérisation 31L'échantillon de polymère est relié à un bras rigide �xe. Un mouvement de rotation du polymèreest admissible et permet l'obtention d'un contact plan lors de l'application de la force normale.La partie frottante en acier reçoit une rampe d'e�ort. Le coe�cient de frottement statique estdéterminé comme le rapport de la force tangentielle maximale au contact par la force normale.Les auteurs n'ont pas constaté d'e�et de la vitesse de chargement f sur le résultat de l'essai(entre 0,22 et 15 N/s). En revanche, ils observent une diminution du coe�cient de frottementstatique avec l'augmentation de la force normale ou de la rugosité (par un contact plus intimeentre les matériaux). De plus, la reproductibilité des résultats est très satisfaisante.Bien que ces résultats concernent un système tribologique polymère / acier, on peut suppo-ser une in�uence de ces paramètres dans le cas qui nous intéresse (i.e. un contact métal / métallubri�é).Systèmes rotatifs. On peut mentionner l'appareil utilisé par Dunkin et Kim [Dunkin et al.96]pour la détermination des coe�cients de frottement statique de plaque de silicium sous de trèsfaibles forces normales (de l'ordre du gramme force). La force normale est directement liée aupoids de l'échantillon. Cet échantillon est placé sur un disque mis en rotation autour d'un axevertical. La vitesse de rotation est croissante. La force tangentielle imposée à l'interface est égaleà la force centrifuge (elle est donc croissante). Le coe�cient de frottement statique est déterminéà l'aide du traitement d'image lors de la mise en mouvement de l'échantillon. Le principe rejointcelui de la rampe de force tangentielle. Cependant, les conditions expérimentales s'éloignent denos préocupations.On peut citer pour �nir les travaux de Brockley et Davis [Brockley et al.68]. Le dispositif estconstitué d'un disque contre lequel repose l'échantillon, lui-même relié à un bras rigide qui ap-plique la force normale. Le disque est mis en rotation à vitesse contrôlée. La gamme de vitesseest étendue (de l'ordre de 0,025 mm/s à 25 mm/s). L'objectif est d'obtenir un phénomène destick-slip contrôlé, c'est à dire une alternance régulière de contacts collants et glissants. Le coef-�cient de frottement est determiné lors de la transition statique / dynamique.Ces travaux ont permis la mise en évidence d'une dépendance entre le temps de contact sta-tique t et la valeur du frottement pour des contacts métal / métal sans lubri�cation. La variationde la vitesse permet le contrôle de la période de stick-slip et donc le temps de contact collant.Les résultats obtenus sur di�érents métaux conduisent à une relation du type :�s � �d = :t� avec 0 < � < 1:Le coe�cient de frottement statique augmente avec le temps de contact dans ce cas.L'étude menée par Bureau et al. [Bureau et al.01] sur des systèmes polymère / polymère sanslubri�cation montre aussi l'accroissement du coe�cient de frottement statique avec le temps decontact. Ils obtiennent une croissance quasi-logarithmique du frottement statique en fonction dutemps de contact de la forme : mus = �s0 + �s: ln(t)



32 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottementCette dépendance avec le temps de contact peut s'expliquer par l'augmentation de l'aire réelle decontact. L'application de la force normale peut provoquer au cours du temps un �uage plastiquedes aspérités et donc une augmentation de l'aire réelle de contact. Ce phénomène sera particu-lièrement marqué pour un matériau visco-élastique (typiquement un polymère) ou bien pour desmétaux à des températures proches de leur température de fusion.2.1.1.3 Dispositifs de mesure du frottement dynamiqueParmi les nombreux essais existants, nous présentons ci-après quatre méthodes expérimentalesmajeures de caractérisation du frottement dynamique des tôles pour l'emboutissage. la �gure 13en donne les représentations schématiques.
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Essai sur jonc de retenueFig. 13: Présentation schématique de quatre essais de caractérisationEssais de biétirage plan, Inland, étirage sur cylindre et jonc de retenueEssai Inland. Cet essai consiste à faire dé�ler un échantillon de tôle entre un outil plan etun outil cylindrique. On applique une vitesse et une force normale constantes. La géométrie del'essai implique une déformation plastique de la tôle. Cependant, la part du frottement restelargement prédominante. Initialement, cet essai est prévu pour dé�nir un critère de formabilitéde la tôle. La mesure du coe�cient de frottement semble peu réaliste pour l'emboutissage. Ene�et, les conditions de contact sont très hétérogènes (contact plan et linéique en vis à vis). Enrevanche, il est utilisé pour l'estimation de la tendance au grippage du triplet tôle / lubri�ant /outil.Dans certains cas, on utilise deux outils cylindriques. Les conditions de contact sont ainsi symé-triques et la valeur du coe�cient de frottement plus �able [Roizard et al.93]. De plus, le contactlinéique permet l'obtention de fortes pressions de contact.Sa facilité de mise en oeuvre et sa géométrie simple de contact sont ses deux principaux avantages.



2.1. Mise en place des essais de caractérisation 33Biétirage plan. Le principe est identique à celui de l'essai Inland mais avec deux outils plans.En revanche, il n'y a pas dans ce cas de plasti�cation macroscopique de la tôle. La force d'étirageF dépend donc directement des cissions de frottement. On déduit donc facilement la valeur ducoe�cient de frottement de Coulomb comme suit :� = F2:HCe type d'essai caractérise en général le comportement tribologique du contact tôle / lubri�ant/ outil entre le serre-�an et la matrice. Il est très répandu et présente les même avantages quel'essai Inland. Cependant, la géométrie des outillages impose quelques précautions pour assurerle parallélisme. L'analyse des surfaces après frottement se révêle un complément nécessaire àla compréhension des résultats de l'essai. De plus, la mesure d'un coe�cient de frottement nepermet pas de caractériser les modi�cations subies par la tôle et les outils au cours du contact.Etirage sur cylindre. Une tôle de largeur l est cintrée plastiquement sur un cylindre de rayonR par l'application d'un e�ort de traction F . La pression de contact est in�uencée par la contre-traction C qui modi�e également l'épaisseur de l'échantillon. La déformation de la tôle est ainside l'extension couplée à de la �exion (pliage-dépliage). On peut ainsi mesurer les e�ets de frotte-ment et de �exion. On constate certaines similitudes avec le frottement sur un arrondi de matrice.Schurman et al. [Schurman et al.92] proposent une variante de l'essai qui combine les e�et del'étirage plan et courbe. La valeur du frottement dépend ainsi des forces appliquées, du frotte-ment ainsi que de la déformation de la tôle. Ce test est plus représentatif de la facilité du métalà s'écouler dans la partie matrice d'une opération d'emboutissage.De son côté, Duncan [Wang et al.93] simule l'expansion d'une tôle sur un rayon de poinçon.Cet essai est plus sophistiqué que le simple étirage courbe. Il étudie l'in�uence des paramètresdu contact sur le niveau de frottement (vitesse du poinçon,rayon de courbure, lubri�cation, pro-priétés des matériaux (composition et rugosité)).Essai sur jonc de retenue. La procédure consiste à cintrer initialement une tôle par enfon-cement du jonc entre les deux épaulements jusqu'à une valeur imposée �, puis à faire dé�lerl'échantillon à vitesse constante. On mesure les forces d'ouverture H et de traction F . Lors del'essai la matière subit de multiples pliages / dépliages ainsi qu'un glissement sous traction à lasurface du jonc. Le coe�cient de frottement apparent s'exprime comme suit :�a = F2:H F incluant les e�orts liés à la déformation élasto-plastiqueA�n de dissocier plasticité et frottement, Nine [Nine78] réalise deux types d'essais. Dans un pre-mier temps, il réalise des essais sur rouleaux en rotation libre a�n de supprimer le frottement ;ensuite sur jonc réels �xes. Une analyse théorique simple permet d'exprimer une bonne approxi-mation du frottement, seulement valable pour la géométrie de Nine :� = F � F�=0�:H on retranche ainsi les e�orts liés à la plasticité



34 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottement2.1.1.4 Choix des méthodes de caractérisationNous disposons au Centre de Mise en Forme des Matériaux d'un banc de biétirage plan pourla détermination du frottement dynamique. En ce qui concerne la mise en place d'un essai defrottement statique, deux solutions se sont o�ertes :1. l'utilisation d'un tribomètre rotatif asservi en couple,2. l'adaptation d'une rampe de force sur le banc de biétirage plan.C'est la deuxième solution qui propose plus d'avantages qui est retenue. En e�et, les essais endynamique sont réalisés sur le même appareillage. Le frottement est donc caractérisé dans desconditions de contact similaires. On élimine ainsi les e�ets liés à la géométrie d'essai, à la pré-paration des échantillons et des outils ainsi qu'à la chaine de mesure. Les résultats sont ainsifacilement comparables et exploitables dans le cadre d'une future loi de frottement évolutive. La�gure 14 présente le dispositif.
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Fig. 14: Présentation du dispositif de biétirage planA noter que pour une mesure du coe�cient de frottement statique, il convient d'évaluer l'in-�uence du temps de contact et de la vitesse de chargement. Une vitesse de chargement statiqueplus faible de l'éprouvette induit un temps de contact plus long avant glissement. L'e�et de cesparamètres est étudié lors de nos essais.



2.1. Mise en place des essais de caractérisation 352.1.2 Mise en place de l'essai de frottement statiqueL'étirage plan est une des méthodes classiques de caractérisation du frottement tôle / outils.Traditionnellement, on impose une vitesse de glissement à la tôle qui glisse entre les outils plans.On caractérise ainsi en régime stationnaire le coe�cient de frottement dynamique20 de Coulomb.Dans notre cas, nous tentons une détermination du coe�cient de frottement statique sur cedispositif. Nous présentons ci-après une méthode expérimentale originale.2.1.2.1 Détermination par un essai en dynamique ?A notre connaissance, il n'existe pas à ce jour de méthode expérimentale �able et reproduc-tible pour la détermination d'un coe�cient de frottement statique dans le cas de l'emboutissage.Traditionnellement, on tente une détermination du coe�cient de frottement statique en relevantles premiers points de la courbe � = f(t), résultat d'un essai à vitesse de glissement imposée.Cette méthode se révèle non reproductible. En e�et, l'essai traditionnel impose une vitesse deglissement à la tôle. L'analyse du début du glissement (communément appelé � pic statique �)dépend de la fréquence d'acquisition mais aussi des paramètres du banc de frottement. En e�et,la rigidité ou le rattrapage des jeux de l'appareillage peuvent ainsi se révéler des facteurs déter-minants qui modi�ent sensiblement la mise en régime du frottement et donc la détermination ducoe�cient de frottement statique.2.1.2.2 Modi�cation apportée au banc de frottementPour pallier à ce type de problème, nous proposons donc une méthode de détermination plusdirecte de la cission de frottement limite pour laquelle le glissement apparaît. L'idée21 est depasser progressivement d'un régime de contact collant vers un glissement relatif des matériauxen contact. On s'a�ranchit ainsi des problèmes évoqués ci-avant. La �gure 15 présente le résultatde l'acquisition pour un essai type de détermination du coe�cient de frottement statique �s.A force de serrage H constante, on impose une rampe de force d'étirage F . L'essai s'e�ectuedonc à : p = HS = cst et d�dt = 12S dFdt = cstavec :� H : force de serrage� F : force d'étirage� Fs : force d'étirage à la transition statique / dynamique� S : surface de contact tôle / outil apparente� p : pression de contact apparente� � : cission de frottement apparente20fonction notamment de la vitesse de glissement et de la pression de contact21Le principe est développé dans la bibliographie [Gaylord et al.61][Benabdallah et al.89] pour d'autres pro-blèmes .



36 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottement
Force de serrage (H)

Début d’essai : rattrapage des jeux, etc ...

Transition statique / dynamique

f
Fs

H

F
or

ce
s 

(d
aN

)

temps (s)

Rampe de force (F)

Fig. 15: Présentation d'une acquisition typeCas de la détermination du coe�cient de frottement statiqueLa force d'étirage croît linéairement jusqu'au démarrage du glissement. L'essai est alors stoppépour 5 mm de déplacement relatif de l'éprouvette avec les outils (détectés par un capteur dedéplacement).Si on assimile le frottement tôle / outil à du frottement de Coulomb, on peut représenter cetessai par une trajectoire directe dans un diagramme pression / cission de frottement. La �gure16 en donne une représentation et permet une comparaison avec l'essai asservi en vitesse dontnous donnons aussi une représentation schématique.Le contact reste collant (macroscopiquement) tant que la cission de frottement reste inférieure àla valeur du seuil de glissement. On retient la valeur maximale Fs atteinte par la force d'étirageavant le début du glissement pour le calcul de la cission de frottement �s et du coe�cient defrottement statique �s avec : �s = Fs2S et �s = Fs2H
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Fin de l’essai : début du glissement

Début de l’essai : contact collant

Point de fonctionnement
de l’essaiFig. 16: Représentation dans un diagramme �(p) des essais d'étirage planStatique avec asservissement en force (à gauche) / Dynamique en vitesse (à droite)2.1.3 Frottement dynamique : amélioration du dispositif existantLa mise en place d'un essai de biétirage plan est complexe. En revanche, son mode de dé-pouillement est très simple. En e�et, les très nombreux paramètres matériaux (tôle, lubri�antet outils) ainsi que ceux liés à la conception du banc in�uencent le déroulement de l'essai. L'ob-jectif premier est donc de s'a�ranchir au mieux des di�cultés d'identi�cation du coe�cient defrottement en dissociant les problèmes dûs à l'appareillage de ceux liés au triplet tôle / outil /lubri�ant caractérisé.Lors des premiers essais de caractérisation du frottement dynamique, il a été constaté de nom-breux problèmes de vibration dans l'appareillage, ceci dès les faibles pressions de contact (del'ordre de 2 MPa). L'utilisation de noix de serrage permet une meilleure transmission des forceset la mise en évidence du stick-slip à l'interface tôle / outils.Il apparaît de plus que la rigidité du système d'étirage est de première importance quant àla réussite de l'essai. Notre objectif est donc :� d'améliorer la transmision des e�orts d'étirage en augmentant la rigidité globale du système,� d'assurer un bon alignement ainsi que de bonnes conditions de contact des outils surl'éprouvette (i.e. le plus plan possible).Nous avons pour cela réalisé plusieurs modi�cations. La �gure 17 les présente schématiquement.2.1.3.1 Amélioration de la rigidité du systèmeUne analyse mécanique simple de l'essai d'étirage plan permet d'apporter certaines réponsesquant aux modi�cations susceptibles d'améliorer le résultat de l'essai (i.e. de diminuer voire éli-miner les vibrations du système). Cette analyse s'inspire d'un résultat de la bibliographie. Dansle cas d'un bloc solide soumis à une force normale W et tiré par un ressort de raideur K, lephénomène de � stick-slip � diminue avec l'augmentation du rapport K=W [Bureau et al.01].Ramené à notre essai, on peut e�ectuer le calcul de ce rapport. Les déformations élastiquespermettent d'écrire l'équilibre mécanique dans la section de l'éprouvette. On suppose le bancd'étirage in�niment rigide en comparaison de l'éprouvette. Soit dans la section de l'éprouvette :� = E"
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Outils non modifiés 

Présence d’une rotule
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Mors auto−serrants

V

we

d/2
d/2

H

Noix de serrage

Outils 

Mors d’étirage

Tôle

l1

V

Fig. 17: Description des modi�cations apportées au dispositif d'étirage planSachant que : " = �ll0 et � = FSt avec St = w:ee et w sont respectivement l'épaisseur et la largeur de la tôle (Cf. Figure 17). On peut exprimer laraideur équivalenteK en fonction des paramètres géométriques de l'essai et du module d'élasticitédu matériau caractérisé : K = F�l d'où K = EStl0En exprimant la force normale H en fonction de la pression p et de la surface apparente decontact Sa, on obtient le rapport K=H :KH = El0p StSa avec Sa = d:2a (2.1)On retrouve l'e�et de l'augmentation de la pression de contact sur l'amplitude du phénomène de� stick-slip �. L'élasticité du matériau étudié n'est pas un paramètre ajustable. Il est cependantpossible de jouer sur certains autres paramètres géométriques de l'équation 2.1 :� la diminution de longueur de la partie en tension entre le mors et l'outillage de serrage (l0).Une rallonge de 80 mm à été réalisée qui divise environ par deux cette distance,� l'augmentation de l'épaisseur de la tôle (on joue sur St), par exemple en la doublant. Onpeut ainsi en théorie multiplier par deux le domaine de pressions de contact étudié. Sicette solution testée sur notre banc donne des résultats, elle n'en est néanmoins pas trèssatisfaisante. Une autre alternative a été retenue,



2.1. Mise en place des essais de caractérisation 39� l'augmentation du rapport StSa (soit en jouant sur la largeur de contact d, soit sur la largeurde l'éprouvette w). On peut ainsi rigidi�er considérablement le système. Dans notre cascela revient par exemple à ne pas frotter sur toute la largeur de l'éprouvette22 en utilisantune pastille. Notons que cette solution est déjà utilisée par Sollac sur ses tribomètres. Ainsi,le rapport StSa est multiplié par 2,5 dans notre cas.

(b)

(a)

Fig. 18: Résultat d'acquisition présentant du stick-slip (v=0,2 mm/s)(a) Acquisition et (b) Superposition des périodes pour 8 et 16 MPa22comme c'était l'usage au CEMEF



40 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottementLa rigidité du système est globalement multipliée par 5 à l'aide de ces modi�cations très simples.L'utilisation d'une double tôle peut permettre d'atteindre un facteur 10 sur les rigidités relatives.En outre, pour une transmission la plus directe possible des forces, on utilise un système denoix de serrage pour la �xation de l'éprouvette sur le mors d'étirage (on supprime ainsi le re-cours à l'agrafe). La rotule disposée entre le mors et la tige d'étirage est supprimée et remplacéepar une pièce �xe.La �gure 18 présente un résultat d'acquisition présentant du stick-slip pour toute l'échelle depression (4 à 16 MPa). Notons cependant que notre objectif est d'éliminer au maximum cese�ets qui tendent à augmenter avec une diminution de la vitesse d'étirage (ici de l'ordre de 0,2mm/s). La �gure de gauche met cependant plusieurs points en évidence.D'une part, les résultats sont très reproductibles à pression de contact donnée (pas de phé-nomènes de vibrations incontrôlées). De plus, le niveau maximal de frottement pour lequel il y aglissement incontrôlé de l'éprouvette varie peu en fonction de la pression de contact. On retrouveainsi un niveau de frottement statique comparable à celui observé lors des essais dédiés : de l'ordrede 0,26 pour cette tôle galvanisée standard aspect X. D'autre part, les e�orts statiques transmisdans la section pendant le chargement élastique de l'éprouvette entraînent un relâchement plusmarqué quand la pression augmente (visible entre 4 et 8 MPa).Cette régularité est observée sur la �gure de droite où les périodes de stick-slip sont super-posées pour deux pressions (8 et 16 MPa). Si le niveau de frottement statique reste globalementconstant, la période est divisée par deux entre 16 et 8 MPa (constatation triviale qui découle del'analyse mécanique du problème exposée ci-avant).2.1.3.2 Amélioration des conditions de contact outils / éprouvetteLe fait de réduire la largeur d de contact augmente les problèmes d'alignement de l'éprou-vette par rapport aux outils. Les e�orts engendrés étant plus faibles, on diminue cependant ladé�ection des outils d'étirage (i.e. la divergence des outils lors de l'application de la force detraction). Nous avons donc utilisé deux zones de contact de part et d'autre de l'axe vertical libreen rotation a�n de faciliter la mise en contact plan entre l'outillage et l'éprouvette.Ces modi�cations nous permettent ainsi d'e�ectuer des essais en dynamiques pour des pressionsde contact allant jusqu'à 15 MPa. Notons que les valeurs moyennes relevées sont comparables àcelles obtenues dans la con�guration d'essai initiale.



2.2. Procédure expérimentale 412.2 Procédure expérimentale2.2.1 Découpe des éprouvettesLes éprouvettes sont découpées à la cisaille dans des �ans rectangulaires prélubri�és livrés parPSA Peugeot Citröen. La longueur de l'éprouvette est orientée selon la direction de laminage.Elle est imposée par la géométrie du bâti, i.e. 400 mm. La longueur de glissement résultanteest ainsi de 200 mm. Après découpe, les éprouvettes sont ébavurées à la lime et serties à leurextrémité pour favoriser la tenue dans les mors de serrage. Le parallélisme du serti doit êtrecontrôlé a�n de ne pas induire de rotation parasite de l'éprouvette (voir �gure 17).La longueur apparente de contact est de 2a=13 mm dans la direction du glissement (la sur-face dépend de la largeur de l'éprouvette). La largeur des éprouvettes w est ajustée en fonctionde la valeur de pression visée (voir paragraphe 2.3) et varie entre 15 et 50 mm pour des pressionsde contact apparentes variant de 1 MPa à 30 MPa.2.2.2 Conditions de lubri�cationComme nous l'avons évoqué au premier chapitre, on se situe généralement dans le régimede lubri�cation mixte dans le procédé d'emboutissage. Le grammage de l'huile est typiquementcompris entre 1 g=m2 et 2 g=m2, ce qui correspond à des épaisseurs moyennes de �lm lubri�antde 1 à 2 �m, valeurs insu�santes pour remplir complètement les creux de rugosité de la tôle.Dans ce cas de lubri�cation mixte, la maîtrise des conditions de lubri�cation est essentielle pourobtenir une bonne reproductibilité des essais de frottement.Les tôles sont prélubri�ées chez le sidérurgiste avec un grammagemoyen de l'ordre de 2 g=m2=face.Compte tenu de la préparation et des conditions de stockage des �ans découpés, nous avonschoisi de re-lubri�er les éprouvettes avant les essais de frottement. Ceci implique un nettoyagepar dégraissage à l'hexane avant application de l'huile. Le lubri�ant est l'huile standard Quaker� Ferrocoat N 6130 �, conçue pour tôles nues ou revêtues. Sa viscosité est de 47,3 Cst à tempé-rature ambiante, soit une viscosité dynamique de 0,0425 Pa.s (Cf. �che technique du lubri�anten annexe D).2.2.3 Préparation des outilsLes essais sont réalisés avec deux matériaux d'outil : un acier haut carbone X160CrMoV12ainsi qu'une fonte à graphite lamellaire FGL240T7. La préparation des outils de frottement estréalisée par recti�cation perpendiculairement à la direction de glissement. Un polissage et unarasage des rayons d'entrée et de sortie du contact sont e�ectués après la recti�cation (papier degrade 1200), ceci pour atteindre une rugosité moyenne Ra = 0; 07 �m. Cette rugosité est contrô-lée régulièrement à chaque démontage des outils (toutes les 1 à 2 éprouvettes en moyenne). Lepolissage et le nettoyage des outils à l'hexane sont e�ectués à chaque essai a�n d'enlever la pol-lution présente sur les outils (transfert de zinc, débris d'outils. . .).Le parallélisme des outils est contrôlé au début de chaque essai par papier pression FUJI (3grades di�érents et cohérents couvrant la gamme des pressions apparentes de contact imposées).La rotation des outils est bloquée pendant les essais (Cf. �gure 14).



42 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottementDans le cas de l'essai de frottement statique, compte tenu de la très faible longueur de glis-sement, six essais peuvent être e�ectués avec la même éprouvette en décalant progressivement lazone de contact. Deux stratégies d'essai sont alors possibles. La première consiste à reproduireplusieurs fois l'expérience avec les même paramètres de pression et de rampe de montée de laforce normale : on évalue ainsi la reproductibilité de la mesure. La seconde consiste à sévéri-ser progressivement les conditions de contact en augmentant la pression apparente de contact :évaluation de l'in�uence de ce paramètre avec une bonne maîtrise des paramètres d'essai.2.3 Conditions expérimentalesNous présentons ci-après les di�érentes variables étudiées lors de nos essais ainsi que leursgammes respectives de variation. Cette gamme est dans la mesure du possible représentative duprocédé d'emboutissage étudié, notamment en ce qui concerne les vitesses de glissement et lespressions moyennes de contact. Dans un second temps, nous discutons brièvement de l'in�uencede certains paramètres opératoires potentiellement in�uents.2.3.1 En statiqueCompte tenu de la relative nouveauté des essais de caractérisation en statique du coe�cientde frottement pour l'emboutissage, nous avons souhaité évaluer un panel élargi de variables ex-périmentales. Le tableau 2.1 ci-après en présente la synthèse.
Pression de contact apparente de 1 à 30 MPa

XES (tôle nue d’aspect X)

XSG (tôle galvanisé au trempé d’aspect X)

Electrozinguée préphosphatée

Galvalia (alliage Fe−Zn)

FGL240T7

X160CrMoV12

Frottement sec sans lubrifiant

Nature de la tôle

Nature des outils

Rugosité des outils

Volume de lubrifiant

puis de 1g/m²/face à 2 g/m²/face

Brut de rectification (Ra~0,1 µm)

Polissage après rectification (Ra~0,07 µm)

Extragal (galvanisé standard)

Tab. 2.1: Essais de caractérisation du frottement en statiqueSynthèse des conditions expérimentales



2.3. Conditions expérimentales 432.3.2 En dynamiqueLes essais en dynamique sont présentés pour une tôle nue XES. C'est ce matériau qui serautilisé dans la suite du document a�n d'alimenter les modélisations ainsi que les calculs éléments�nis de mise en forme par emboutissage. Le tableau 2.2 ci-après en présente la synthèse.
Pression de contact apparente de 1 à 30 MPa

1,5 g/m²/face

XES (tôle nue d’aspect X)Nature de la tôle

X160CrMoV12

Vitesses d’étirage 0,7 mm/s ; 7 mm/s ; 60 mm/s

Nature des outils

Polissage après rectificationRugosité des outils

Volume de lubrifiantTab. 2.2: Essais de caractérisation du frottement en dynamiqueSynthèse des conditions expérimentales2.3.3 In�uence des paramètres opératoires2.3.3.1 Maîtrise du volume de lubri�antLa �gure 19 présente l'évolution de la quantité de lubri�ant pour quatre phases successivesde la préparation des éprouvettes. Le grammage cible recherché est dans ce cas 1; 5 g=m2=face.L'échantillon d'essai observé ici possède la même surface que la zone lubri�ée des éprouvettesde frottement. L'ajustement de cette surface permettrait si nécessaire l'obtention directe dugrammage moyen adéquat. Les moyennes et écarts types sont représentés sur 20 essais, avec degauche à droite le grammage :� équivalent après dépose de trois gouttes de lubri�ant à la pipette,� après étalement au doigt sur la surface de l'échantillon (perte de environ 15%),� après un essuyage au papier absorbant,� après deux essuyages au papier absorbant.Nous avons donc réalisé les essais avec un essuyage unique au papier absorbant a�n d'obtenirle grammage moyen cible de 1; 5 g=m2=face. A noter que l'essuyage permet d'homogénéiser larépartition de lubri�ant sur l'échantillon.2.3.3.2 In�uence du temps de maintien en statiqueLe temps de maintien de la force normale avant le démarrage de l'essai peut modi�er la quan-tité de lubri�ant sous les outils et de ce fait in�uencer les résultats. Le résultat suivant permetde s'a�ranchir de ce paramètre.



44 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottement
Fig. 19: Quantité de lubri�ant (moyenne et écart type)pour chaque phase de préparation des éprouvettes de frottementL'écrasement du �lm lubri�ant se fait sous une force normale constante. Ce cas est très si-milaire à celui du calcul d'un � squeeze �lm � dans le cas du forgeage. On suppose que les deuxoutils d'étirages plans sont in�niment larges par rapport à leur longueur (w�2a), i.e. le lubri�ants'écoule dans le sens de l'étirage de la tôle lors de l'application de la force normale. L'équation deReynolds d'écoulement plan non stationnaire d'un �lm mince newtonien, de viscosité dynamique� entre parois lisses s'écrit : ddx "� (Vx;1 + Vx;2) h2 + h312� dpdx# = dhdtAvec :� p(x) la pression suivant x dans le �lm de lubri�ant� h la hauteur instantanée de lubri�antOn suppose que les deux �lms sont écrasés symétriquement. Dans ce cas, il n'y a pas de vitessedes outils suivant x donc V xi = 0 (les outils sont rigides). On tient compte de la symétrie ducontact (dp=dx = 0 en x = 0 au centre des outils). On intègre deux fois suivant x dans le butd'introduire les deux conditions aux limites (sur la pression (nulle en x = a) et sur sa dérivée enx = 0). On obtient : p(x) = dhdt  x2 � a2h3 ! 6�De plus on connaît la force normale H appliquée sur l'outil :H = 2w Z a0 p(x)dx



2.3. Conditions expérimentales 45On obtient donc l'expression de la force en fonction de la hauteur de lubri�ant, des caractéris-tiques géométriques du contact tôle / outil et du lubri�ant :H = �8�a3wh3 dhdtUne dernière intégration temporelle donne la variation de la hauteur de lubri�ant en fonction dutemps (h0 la hauteur de lubri�ant initiale sur la tôle):h =vuuut 1Ht4�wa3 + 1h02Ou encore avec la pression moyenne <P> :h =vuuut 1< P > t2�a2 + 1h02Le graphique 20 présente trois cas d'application pour la géométrie d'essai :� le cas général du lubri�ant Quaker avec les données connues à température ambiante,� un cas très défavorable (forte viscosité (0; 1 Pa:s), fort grammage de la tôle (3 g=m2),faible pression de serrage moyenne (1 MPa)),� un cas favorable (faible viscosité (0; 001 Pa:s), faible grammage de la tôle (1 g=m2), fortepression de serrage moyenne (30 MPa)).
Fig. 20: Evolution de la hauteur de lubri�ant entre mors plansen fonction du temps sous e�ort normal constantIl apparaît très nettement sur ce graphique que après 100 s, le lubri�ant s'est écoulé presquetotalement hors de l'emprise. Notons que dans ces trois cas, on suppose les outils lisses et unerépartition uniforme de lubri�ant. En réalité, l'écoulement du lubri�ant se fait principalement



46 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottementsur les plateaux de la rugosité où la pression réelle de contact est plus élevée. Ceci favorisedonc l'expulsion de l'excès de lubri�ant lors de l'expérience. Comme les épaisseurs de lubri�antinférieures au �m évoluent peu après une minute d'application de la pression, on peut penserque le régime du type poches-plateaux qui s'instaure sera peu sensible à la durée d'applicationde la force normale et supposer être dans une con�guration relativement stable pour notre essaide frottement statique. Les variations de hauteur de lubri�ant sont alors faibles comparées à lahauteur initiale.2.3.3.3 In�uence de la largeur d'éprouvetteLa �gure 21 présente les résultats d'essai pour deux pressions apparentes de contact (1 et 8MPa) et quatre largeurs d'éprouvettes (w = 15 mm à 50 mm). Cette représentation montre quele frottement à la transition statique/dynamique est peu sensible à la largeur23.La force d'étirage à la transition statique / dynamique est à peu près proportionnelle à la largeurd'éprouvette (pour une même pression apparente de contact) : l'ordonnée à l'origine de la droitede régression représente moins de 10% de la valeur minimale de force mesurée, le coe�cientde corrélation est proche de 1. Nous considérons donc ce paramètre comme non in�uent sur lerésultat de nos essais de frottement.
Fig. 21: Indépendance du frottement statique vis à vis de la largeur de l'éprouvette d'essai2.3.3.4 Maîtrise du contact tôle / outilsLors d'un essai d'étirage plan, il convient de maîtriser les conditions de contact entre la tôleet les outils. Pour ce faire, l'alignement, le parallélisme ainsi que le centrage des outils (entre euxet par rapport à l'échantillon) sont des conditions indispensables à respecter. L'e�et de l'aligne-ment peut en e�et être d'ordre un sur le résultat de l'essai. Dans le cas des essais en statique,l'extrémité d'un capteur de déplacement est �xée sur l'éprouvette. Il permet l'arrêt de l'appli-cation de la rampe d'e�ort et le blocage du vérin en déplacement après quelques millimètres de23dans la gamme de largeurs d'éprouvettes utilisée



2.3. Conditions expérimentales 47glissement relatif tôle / outils. La faible longueur de glissement permet un contrôle � a posteriori� de l'homogénéité du contact.La �gure 22 présente trois résultats di�érents issus d'essais de frottement que nous avons réalisésdurant la campagne d'essais statiques. L'aspect visuel de l'arasement des rugosités (zone sombreredélimitée) met en évidence les conditions de contact e�ectives. Il traduit un contact non ho-mogène pour les deux con�gurations de gauche.A gauche, l'arasement plus important des côtés de l'échantillon traduit un problème de �exiondes outils sous la force normale. Au centre, l'arasement révèle un pivotement des outils : la zonede rayon d'entrée � A � est seule à être en contact avec l'échantillon. Dans les deux cas, la nonhomogénéité du contact implique une non maîtrise de la pression apparente de contact. Ces deuxessais sont donc rejetés.Dans le troisième cas (à droite), l'arasement est homogène. C'est une condition d'acceptationa posteriori des résultats des essais que nous avons réalisés en con�guration � frottement sta-tique �. La condition a priori est le respect de l'homogénéité de l'application de pression, conditioncontrôlée par papier pression avant l'essai.
Fig. 22: In�uence du contact tôle / outils sur la maîtrise des conditions de contact2.3.3.5 In�uence de la vitesse de chargement en statiqueTous les essais de frottement statique présentés dans ce document sont e�ectués avec unevitesse de chargement constante : i.e. 4 daN/s.L'application d'une force progressive, quelle que soit la pression apparente de contact imposée,évite :� un chargement trop brusque de l'éprouvette avant mise en tension du système et sansrattrappage e�ectif des jeux,� un augmentation de l'incertitude de mesure liée à la fréquence d'acquisition constante del'appareillage de mesure. L'erreur induite augmente très légèrement24 quand la pression de24car partiellement compensée par la diminution de largeur de l'échantillon



48 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottementcontact apparente diminue. Elle reste cependant très négligeable.Une vitesse de chargement de 24 daN/s a aussi été testée et ne permet pas la mise en évidenced'une dépendance du résultat à ce paramètre. La maîtrise de la vitesse de chargement est unfacteur déterminant sur la reproductibilité des résultats et positionne avantageusement cette mé-thode de mesure comparativement à l'identi�cation du pic statique par un essai en vitesse.Nous présentons dans la suite de ce chapitre les résultats issus de nos caractérisations.2.4 Résultats en statiqueDans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté la mise en place d'une méthodede mesure du frottement à la transition statique / dynamique ainsi qu'un certain nombre d'op-timisations apportées au banc de frottement du Centre de Mise en Forme des Matériaux. Nousdiscutons ci-après les principaux résultats issus de cette méthode d'essai et les comparons avecles résultats de caractérisation en dynamique du frottement.2.4.1 In�uence de la nature des outilsLa �gure 23 présente l'in�uence de la nature des matériaux d'outils sur la valeur du frotte-ment statique pour un acier fortement allié (X160CrMoV12) et une fonte à graphite lamellaire(FGL240T7). Ces deux matériaux sont classiquement utilisés pour la fabrication des outils d'em-boutissage dans l'industrie automobile.Les résultats sont présentés pour un acier doux revêtu de type XSG et une lubri�cation moyennede 1; 5 g=m2=face. Les outils sont polis après recti�cation. Pour chaque con�guration, les valeursreprésentées sont une valeur moyenne calculée sur la base de 2 à 3 essais réussis.On observe une décroissance légère du coe�cient de frottement statique quand la pression decontact apparente augmente (de 1 MPa à 30 MPa), et ceci quelle que soit la nature des maté-riaux d'outils. Cette variation est comparable à celle observable dans le cas d'essais en dynamique.La nature des matériaux d'outillage n'induit pas de di�érence marquée sur le résultat pour cettecon�guration d'essai. Cela reste à con�rmer dans le cas d'autres triplets tôle / lubri�ant / outils.Le coe�cient de frottement statique varie ainsi entre 0; 22 et 0; 19 sur la gamme de pressionsde contact étudiée, soit des valeurs signi�cativement plus élevées que les valeurs de frottementdynamiques usuelles : 0; 13 à 0; 15 typiquement.2.4.2 In�uence du mode de lubri�cation2.4.2.1 Cas non lubri�éLa �gure 24 présente l'in�uence du mode de lubri�cation de la tôle sur la valeur du coe�cientde frottement statique pour des aciers à outils fortement alliés de type X160CrMoV12 et unetôle de type XSG. Dans le cas du frottement � sec � non lubri�é, les niveaux de frottement sonttrès élevés. Ces résultats de caractérisation sont di�ciles, voire impossibles à obtenir lors d'unessai en dynamique. Ils soulignent le potentiel lié à cet essai.



2.4. Résultats en statique 49
Fig. 23: Variation du coe�cient de frottement statiqueen fonction de la pression de contact apparente (tôle XSG)A�n d'apprécier dans quelle mesure l'essai est réellement un essai de transition statique/dynamiqueet non un essai de traction avec déformation plastique de la tôle, nous avons représenté la limited'élasticité du matériau sur ce graphique sous la forme d'un coe�cient de frottement. Il est cal-culé comme suit en fonction de la pression, de la géométrie d'essai et de la rhéologie du matériau :�plast = e4aRe 1POù :� e est l'épaisseur de l'éprouvette� 2a est la longueur du contact tôle outil dans la direction de glissement� Re est la limite d'élasticité (environ 145 MPa pour XES)� P est la pression de contact apparenteCette représentation permet d'identi�er la compétition entre frottement et plasticité de l'éprou-vette. La validité des résultats est conditionnée par une non plasti�cation macroscopique del'échantillon. En d'autres termes, si � < �plast, le déplacement du vérin d'étirage correspond aumouvement relatif tôle / outils et non à de la déformation de l'éprouvette en traction uni-axiale.Si le coe�cient de frottement statique est indépendant de la géométrie du contact, ce n'est pas lecas pour le coe�cient de frottement équivalent �plast. Comme la pression apparente de contactest indépendante de l'épaisseur de l'échantillon, augmenter le nombre de tôles permet de durcirarti�ciellement le système. Dans le cas des essais réalisés à 30 MPa, l'épaisseur de l'éprouvetteest doublée (�plast = 0; 3 au lieu de 0; 15), ce qui permet de s'a�ranchir des phénomènes deplasticité dans les cas standards lubri�és lors de la caractérisation du frottement statique.Dans le cas du frottement sec, la con�guration d'essai induit une plasti�cation macroscopique de



50 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottement
Fig. 24: In�uence de la lubri�cation sur la valeur du coe�cient de frottement statique(pour di�érentes pressions apparentes de contact)l'éprouvette pour des pressions apparentes de contact supérieures à 10 MPa. La validité de lamesure du coe�cient de frottement statique à sec est donc sujette à caution pour ces pressions.Pour cette con�guration, la valeur moyenne du coe�cient de frottement statique est de l'ordrede 0,5. Si cet essai est un peu en marge de nos préocupations directes relatives à la modélisationd'un contact lubri�é pour la mise en forme, il présente cependant l'intérêt majeur de permettrela caractérisation du frottement dans des conditions pénalisantes d'états de surfaces. Sur notremontage expérimental, cela est très di�cile voire impossible dans le cas d'un essai dynamiquedu fait du broutement, des vibrations du système, . . .Les résultats montrent de plus qu'une lubri�cation, même faible, a une in�uence majeure surla valeur du coe�cient de frottement statique. Pour une pression de 2 MPa, nous avons dé-terminé l'in�uence de nettoyages successifs à l'hexane (de 1 à 4 nettoyages sur une éprouvettepréalablement re-lubri�ée). La valeur du frottement augmente progressivement pour atteindrecelle mesurée dans des conditions non lubri�ées. Le nettoyage qui diminue la quantité d'huileprésente sur la tôle a donc une forte in�uence sur la valeur du coe�cient de frottement statiquequi varie de 0; 2 à 0; 5 pour une pression de 2 MPa. Ce résultat souligne le fait que le lubri�anta un e�et déterminant sur le coe�cient de frottement statique, particulièrement dans ce cas delubri�cation limite.2.4.2.2 In�uence du volume de lubri�antLa �gure 25 illustre l'in�uence du volume de lubri�ant sur le résultat d'une caractérisationen statique du frottement. Le grammage utilisé est typique de celui utilisé dans l'industrie auto-mobile : i.e. 1 g=m2 et 2 g=m2. Les résultats sont présentés pour deux natures de revêtements(de types � extragal � et � galvalia �, respectivement un galvanisé standard et un alliage FerZinc) et pour une échelle de pression apparente de contact variant de 1 à 15 MPa. Les outils



2.4. Résultats en statique 51plans sont fortement alliés de type X160CrMoV12 et polis.On observe globalement une légère croissante du coe�cient de frottement quand le grammagediminue, Ces résultats sont globalement en bonne adéquation avec ceux présentés au paragrapheprécédent. Ils tendent à montrer que :� Le frottement statique augmente signi�cativement quand le grammage tombe en dessousde 1 g=m2. En revanche, entre 1 et 2 g=m2, l'in�uence du grammage de la tôle sur la valeurdu coe�cient de frottement statique reste modérée.� La nature de revêtement des matériaux est un paramètre très in�uent sur la valeur defrottement statique en lubri�cation mixte.
Fig. 25: In�uence du grammage de la tôle sur la valeur du coe�cient de frottement statiquepour di�érentes pressions de contact apparentes et deux revêtements



52 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottement2.4.3 In�uence de la nature des matériauxLa �gure 26 présente l'ensemble des résultats de caractérisation en ce qui concerne les dif-férentes natures de matériaux de surface. Le grammage moyen est de 1,5 g=m2, les outils sontfortement alliés de type X160CrMoV12 et polis.

Fig. 26: Comparaison des frottements statiques pour une tôle nue et quatre revêtements de tôle(grammage de lubri�ant : 1,5 g=m2)On constate que le frottement statique est très sensible à la nature du matériau de surface ; siles valeurs aux faibles pressions semblent se grouper autour de 0,22 et 0,25, les valeurs à fortepression de contact semblent caractéristiques de chaque matériau. On observe en e�et deux com-portements en ce qui concerne la sensibilité à la pression de contact :� une décroissance, puis une stabilisation quand p augmente pour la tôle galvanisée de typeXSG (�lm de Zn) et la tôle nue,� une croissance, puis une stabilisation pour les autres revêtements : galvanisation de typeextragal, couche de phosphatation sur galvanisation, alliage Zn-Fe type Galvalia.Ces résultats peuvent avoir pour origine la réactivité chimique du matériau de surface qui dé-pend de sa composition chimique : ainsi on sait que les couches de galvanisation contiennent uneteneur en surface plus ou moins grande d'aluminium et que leur frottement limite augmente aveccette teneur en aluminium (Cf. De Castro [De castro03]). Mais il n'est pas exclu qu'une partiede ces di�érences de frottement statique ait également pour origine les di�érences de rugositésuper�cielle.



2.4. Résultats en statique 532.4.4 In�uence de l'état de surface des outilsLa �gure 27 présente l'in�uence de la rugosité d'outil sur la valeur du coe�cient de frot-tement statique. Le grammage moyen est de 1,5 g=m2, les outils sont fortement alliés de typeX160CrMoV12 (avec et sans polissage).

Fig. 27: In�uence de la rugosité moyenne des outilssur la valeur du coe�cient de frottement statique (matériau tôle nue XES)Les principales conclusions sont les suivantes :� Le frottement statique diminue avec la rugosité des outils, mais cette décroissance est assezlimitée. Même pour des outils polis, il reste signi�cativement plus élevé que le frottementdynamique.� D'autre part, la diminution de rugosité des outils ne modi�e pas l'e�et de la pression decontact dont l'augmentation tend toujours à faire décroître le frottement statique.



54 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottement2.5 Confrontation aux résultats dynamiquesComme il l'a été détaillé au paragraphe 2.1.1.4, cet appareillage permet la caractérisationdu frottement tôle/outil à la fois dans les cas statiques et dynamiques. Les résultats relatifs àces deux modes de sollicitations sont présentés ci-après dans le cas d'une tôle XES et pour desoutils en acier X160CrMoV12. La �gure 28 présente l'évolution des frottements statiques et dy-namiques (pour trois vitesses de glissement) en fonction de la pression de contact apparente.

Fig. 28: Evolution du frottement statique et dynamique avec la pression de contact(matériau tôle nue XES, outils X160CrMoV12)On observe une di�érence très nette entre les résultats de caractérisation statique et dynamique.Le coe�cient moyen de frottement dynamique décroît légèrement avec la vitesse et la pressionapparente de contact. Sa valeur moyenne est de l'ordre de 0,15, en bon accort avec les résultatsde Devine [1] et très nettement inférieure à la valeur statique de l'ordre de 0,22. Ces résultatsmontrent la di�érence importante de niveau de frottement entre les cas statiques et dynamiques,de l'ordre de 0,06 sur toute la plage de pression et quelle que soit la vitesse testée. Pendant nostravaux, la vitesse d'étirage minimale est de 0,7 mm/s. On constate que le frottement dynamiqueà cette vitesse reste nettement plus faible que le frottement statique. Il importerait de mesurerle frottement dynamique pour de très faibles vitesses de glissement a�n d'étudier plus en détailla transition entre les résultats en statique et dynamique. En e�et, dans la plupart de nos mo-délisations du frottement à la base de nos calculs de simulation de l'emboutissage, nous faisonsl'hypothèse de continuité entre les résultats de caractérisation en statique et en dynamique. Lefrottement dynamique tend vers sa valeur statique quand la vitesse de glissement tend vers zéro(Figure 29). Cette hypothèse aurait besoin d'une validation expérimentale.
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Fig. 29: Variation du coe�cient de frottement avec la vitesse de glissementValeurs statiques pour v = 0 mm=s (matériau tôle XES)2.6 Conclusion et perspectives de modélisationsA�n de modéliser le frottement au contact tôle / outil en emboutissage, nous avons déve-loppé un essai de caractérisation du frottement statique. L'essai a été appliqué dans di�érentescon�gurations a�n de :� tester la sensibilité de sa réponse aux paramètres de ce nouvel essai (grammage d'huile,nature et rugosité des outils, pression de contact, nature du matériau de surface de la tôle)� apporter les données nécessaires à une modélisation du comportement de di�érents triplets� tôle/lubri�ant/outils � complétant les résultats de l'essai de frottement dynamique plusclassique en vitesse et pression.Ce moyen d'essai donne des résultats reproductibles, ce qui est une avancée signi�cative parrapport à la méthode de détermination du pic statique basée sur l'analyse des premiers points dela courbe des essais dynamiques. Les résultats de l'essai se révèlent très sensibles au grammaged'huile en dessous de 1 g=m2 et, en dessous de cette valeur, on passe graduellement au grippagepour les fortes pressions de contact. Les résultats mettent en évidence une di�érence marquéeentre coe�cient de frottement statique et dynamique quelles que soient les con�gurations d'es-sais. On constate de plus une faible in�uence de la nature des outils sur la valeur du coe�cientde frottement statique. En revanche une baisse de rugosité des outils fait baisser le frottementstatique, comme dans les conditions de glissement permanent. La nature du matériau de surfacedes tôles et la quantité d'huile sur la tôle ont une forte in�uence sur le niveau du frottement.Cet essai apporte un éclairage nouveau sur le problème du frottement en emboutissage, en



56 Chapitre 2. Approche expérimentale des hétérogénéités de frottementparticulier pour la transition statique dynamique au niveau du contact tôle outil et o�re desperspectives de modélisation du frottement pour la simulation numérique du formage des tôles.Nous développons dans le chapitre suivant la modélisation du frottement à partir de ces résul-tats, et ceci à travers trois modèles que nous avons implémentés et testés dans deux codes desimulation numérique appropriés.� Dans une première approche, nous supposons que le coe�cient de frottement est fonctionde la longueur de glissement relative tôle/outil ; ce modèle traduit un comportement del'interface de type irréversible, indépendant de la vitesse de glissement et de la pression decontact (pour simpli�er).� Dans un second temps, nous développons un modèle où le coe�cient frottement est sim-plement une fonction de la vitesse de glissement et de la pression de contact, la valeur àvitesse nulle étant la valeur du frottement statique ; ce modèle est donc l'extension la plussimple des modèles actuels où � est constant et prenant en compte une caractérisationexpérimentale plus �ne du frottement.� En�n, nous proposons une modélisation plus complète et plus physique du frottement te-nant compte de l'histoire microscopique du contact.
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58 Chapitre 3. Lois de frottement pour la simulation numérique3.1 IntroductionLa prise en compte du frottement dans la simulation numérique de la mise en forme des tôlesest complexe. D'une manière générale, les deux contraintes locales, normale (calcul du contact)et tangentielle (calcul du frottement), sont intimement liées.Nous présentons tout d'abord les di�érentes approches utilisées lors de la modélisation du contactnormal et tangentiel dans trois codes de simulation utilisant la méthode des éléments �nis(Forge2r, Abaqusr et Optrisr). Une ré�exion est menée sur la sensibilité de l'algorithmede contact avec frottement aux divers paramètres numériques.Dans un deuxième temps, on s'intéresse à la prise en compte d'un frottement évolutif dans deuxlogiciels pour lesquels la gestion du contact est accessible et modi�able : Forge2r et Abaqusr.Les lois de frottement sont présentées ainsi que les développements associés pour chaque code desimulation.Les développements sont en�n validés par l'intermédiaire de simulations de références :� Dans le cas de Forge2r qui ne prend pas en compte l'anisotropie de la tôle, une simu-lation de biétirage plan permet de comparer le résultat du développement à une solutionanalytique simple prenant en compte un frottement évolutif fonction de la longueur deglissement.� Dans le cas d'Abaqusr, nous procèdons à deux validations distinctes. D'une part, lavalidation du sous-programme utilisateur est e�ectuée pour un cas d'emboutissage avec ré-treint (glissement sous serre-�an) et expansion (glissement sous poinçon). D'autre part, unecomparaison avec le résultat issu d'Optrisr montre que ce logiciel prend bien en comptel'anisotropie normale du matériau, paramètre d'ordre un vis à vis des e�ets du frottement.En perspective à ces travaux, nous proposons une modélisation plus complète à travers une loide frottement évolutive qui prend en compte l'histoire microscopique du contact, à savoir l'aireréelle de contact tôle / outil. Ces di�érentes modélisations sont exploitées et commentées auchapitre suivant pour une géométrie d'emboutissage représentative.



3.2. Modélisation du contact frottant dans la simulation 593.2 Modélisation du contact frottant dans la simulationLe contact, avec ou sans frottement, introduit une interaction thermomécanique entre deuxcorps liquides ou solides : deux corps solides (pièces et outils) dans le contexte de la mise enforme des matériaux. Sa modélisation se révêle complexe pour plusieurs raisons :� Le contact a lieu entre solides déformables. Il convient d'estimer la surface de contactau cours de la déformation. Dans le cas de l'emboutissage, on observe par exemple uneévolution des zones de contact au cours du temps.� Il est nécessaire de caractériser les contraintes de contact : contrainte normale et cission defrottement� Entre deux pièces qui frottent l'une contre l'autre (et/ou de températures di�érentes), ilconvient de quanti�er les échanges thermiques. Ce point n'est pas abordé dans le présentdocument.� Des problèmes spéci�ques de simulation peuvent exister. La modélisation numérique ducontact (avec et sans frottement) est complexe. Certains problèmes numériques sont en-core ouverts (convergence de l'algorithme de frottement pour des coe�cients de frottementvariables, existence et unicité d'une solution,. . .).On présente dans ce paragraphe les di�érentes modélisations adoptées pour les calculs du contactainsi que la prise en compte du frottement. Si dans le cas du contact, on retrouve des méthodesnumériques très similaires, nous verrons qu'il n'en va pas de même en ce qui concerne le frotte-ment.3.2.1 Relations de SignoroniLa �gure 30 présente les principales variables mécaniques et cinématiques du contact sur unefrontière �
c entre une pièce élastoplastique et un outil rigide ou élastique. La normale ~n en Mau contact sort de la pièce. M1 et M2 sont deux points appartenant respectivement à la pièce età l'outil. Ils coincident en M .3.2.1.1 Le problème mécaniqueD'un point de vue mécanique (voir �gure 30 (a)), �!T1 et �!T2 sont les vecteurs contraintesassociés. Soient �1 et �2 les tenseurs de contraintes en M1 et M2 alors :�!T1 = �1:~n ; �!T2 = �2:(�~n) et �!T1 = ��!T2On décompose le vecteur contrainte en parties normale et tangentielle qui dé�nissent la pressionde contact p et la cission de frottement � . Lors du contact, la contrainte normale �n est compres-sive, la pression de contact p est donc toujours positive ou nulle. On dé�nit ainsi pour la pièce pet � de la manière suivante :�n = �!T1:~n donc p = ��n et � = �!T1 � (�!T1:~n)~n (3.1)
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V∆Fig. 30: Principales variables mécaniques (a) et (b) cinématiques du contactd'après [Delamare et al.99]3.2.1.2 Le problème cinématiqueD'un point de vue cinématique (voir �gure 30 (b)), on dé�nit deux vecteurs vitesse �!V1 et �!V2aux points M1 et M2. On dé�nit la vitesse de glissement comme la composante tangentielle de��!�V = �!V1 ��!V2, c'est à dire : �!vg = ��!�V � (��!�V :~n)~nOn peut résumer ces conditions mécaniques et cinématiques du contact unilatéral25 en exprimantles relations de Signorini26 :�n � 0 L'état de contrainte normale est compressif ou nul��!�V :~n � 0 Il y a non interpénétration des corps (3.2)(��!�V :~n):�n = 0 soit contact (��!�V :~n = 0), soit perte du contact (�n = 0)Ces relations sont imposées grâce à un algorithme de calcul du contact dans les codes de simu-lation que nous utilisons. Cet algorithme consiste à rechercher le minimum d'une fonctionnellequi satisfait aux restrictions imposées par les inéquations du contact. Cette résolution permetd'accéder aux valeurs mécaniques et cinématiques à l'interface. Nous présentons ci-après deuxméthodes numériques de résolution de l'algorithme de contact utilisées dans Forge2r, Abaqusret Optris r pour le calcul du contact.25il peut y avoir perte de contact, par opposition au contact bilatéral26cette formulation exclut la possibilité d'adhésion : contact avec �n > 0



3.2. Modélisation du contact frottant dans la simulation 613.2.2 Calcul du contact3.2.2.1 Méthode de pénalisationCette méthode est utilisée par les codes de calculs Forge2r et Abaqusr. Le respect desrestrictions liées au contact est obtenu par l'ajout d'un terme dans la fonctionnelle à minimiser.Dans le cas de la pénalisation, il traduit le degré de tolérance des restrictions imposées. Il estcontrôlé par un coe�cient de pénalisation Kn (de l'ordre de 106 N:mm�1 typiquement) qui aug-mente la valeur de la force de réaction avec l'interpénétration dn. On réécrit ainsi les conditionsde contact (équation 3.2) en e�ort et déplacement normaux de la manière suivante :Fn:dn = 0dn � 0 Fn = 0 Absence de contactdn < 0 Fn = Kn:dn PénétrationLes conditions de contact (absence de penétration) sont décrites de manière approchée par l'intro-duction du terme de pénalisation Kn. Physiquement, le terme de pénalisation permet de dé�nirles composantes de la matrice de rigidité du contact. La �gure 31 en donne une représentation.
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(a)Fig. 31: Représentation graphique du contact normal dans un diagramme force / pénétration(a) physique et (b) méthode de pénalisationCette méthode n'engendre pas de modi�cation du nombre de degrés de liberté du problème.Cependant, elle engendre des imprécisions de calcul dans le cas d'un coe�cient de pénalisationtrop faible ou encore des problèmes de convergence lors de modi�cations brutales de la rigiditédu contact pendant le calcul.3.2.2.2 Méthode des multiplicateurs de LagrangeDans le cas du logiciel Optrisr, c'est la méthode des multiplicateurs de Lagrange qui estutilisée. Le terme correspondant aux restrictions de contact est une inconnue supplémentairedont il faut déterminer la valeur. Les multiplicateurs de Lagrange �n s'identi�ent physiquementet au signe près aux réactions normales de contact Fn.



62 Chapitre 3. Lois de frottement pour la simulation numériqueLa précision (déplacements calculés exactement) et l'absence de problèmes de conditionnementde la matrice de rigidité représentent les principaux avantages de la méthode. Par contre, celle-ciengendre une augmentation du nombre d'inconnues du système et la résolution d'un système nondé�ni positif [Traversin92].3.2.3 Calcul de l'interaction de frottementDans le cadre de nos simulations d'emboutissage sur Forge2r, Abaqusr et Optrisr, l'in-teraction de contact de type Coulomb est utilisée. Le modèle de Coulomb est très largementemployé dans le cas de l'emboutissage où les pressions de contact restent bien en deçà de lalimite d'élasticité du matériau.Cette loi introduit la notion de seuil de glissement. En e�et, le glissement n'a lieu qu'à partird'une cission critique �c mesurée expérimentalement au chapitre précédent. De manière générale :� < �c ) vg = 0 Le contact est collant� = �c ) 9�g � 0 , vg = ��g� Le contact est glissant (3.3)L'inégalité non stricte introduite par la deuxième relation laisse la liberté de glissement. Cepen-dant, la notion de seuil de glissement �c (�c = �pc dans le cas du modèle de Coulomb) introduitune discontinuité et non dérivabilité de la loi en 0. La �gure 32 présente cette discontinuité dansle cas d'un frottement de Coulomb exact représenté en vitesse.
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Fig. 32: Représentation d'un Coulomb non régularisé (exact)dans un diagramme cission / glissementCette discontinuité est une source de problèmes dans le cas de la simulation numérique et trouveune solution possible dans les méthodes de régularisation. Elle permettent de supprimer cetteindétermination en 0. Nous présentons ci-après les di�érentes méthodes de régularisation pourles logiciels que nous utilisons. Il est en e�et important de dé�nir cet aspect de la gestion ducontact avant de poursuivre vers la modélisation d'un frottement local et/ou évolutif.



3.2. Modélisation du contact frottant dans la simulation 633.2.3.1 Forge2 r : régularisation en vitesseDans le cas de Forge2r, le frottement de Coulomb est régularisé en vitesse. On passe ainsides équations 3.3 non continues à : � = �c:freg (kVgk)A un instant donné, la cission de frottement � est calculée comme suit en fonction de la pressionde contact p, du coe�cient de frottement de Coulomb � et de la vitesse de glissement Vg.� = �p:0@ 1qV 2g + Vg20 +K1A :kVgk| {z }freg (kVgk)et8>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>: si kVmaxk = 08>><>>: Vg0 = CregkVrefkK = CregkVrefksinon8>><>>: Vg0 = Creg < kV k >K = CregkVmaxkCeci revient à transformer une loi de type plastique (avec seuil et critère de glissement) en uneloi viscoplastique (sans seuil). La �gure 33 présente l'e�et des deux termes de régularisation. Leterme Vg0 régularise le comportement pour les vitesses de glissement proches de 0. Le paramètreK introduit une pente K:�p pour les vitesses de glissement croissantes.Cet algorithme se rapproche d'un Coulomb exact pour les termes de régularisation tendant verszéro. Cependant, il existe toujours un glissement relatif pour les cissions de frottement nonnulles27.Dans le cas où les termes de régularisation sont très petits devant les vitesses caractéristiquesdu procédé, l'e�et de la régularisation reste limité. En revanche, quand ils sont non négligeablesdevant Vg, on enrichit alors la loi de frottement d'une nouvelle variable du contact : la vitessede glissement. Ce deuxième cas n'est pas celui qui nous intéresse, nous voulons nous en éloigner.En e�et, notre objectif est d'éliminer les e�ets de la régularisation pour ainsi mettre en évidenceceux introduits par la variation locale du coe�cient de frottement. L'in�uence du paramètre Creg(�xé à 10�4) a été évaluée sur les cas d'emboutissage. Elle est considérée comme négligeable.Si la régularisation sur Forge2r est en vitesse, il n'en est pas de même sur Abaqusr. Ene�et, la régularisation choisie est de type élastoplastique. Nous présentons cette méthode dansle prochain paragraphe.27dans le cas d'un Coulomb non régularisé, on satisfait l'inégalité : pour � < ��n, Vg = 0
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Fig. 33: Régularisation à deux paramètres du frottement sur Forge2rK (mm�1:s) et Vg0 (mm:s�1) sont les termes de régularisation3.2.3.2 Abaqus r : régularisation � élastoplastique �En ce qui concerne le logiciel Abaqus r, l'interaction de frottement (avec ou sans régularisa-tion) peut être redé�nie par l'intermédiaire d'un sous-programme utilisateur28.De type � élastoplastique � par défaut[Delamare et al.99], elle est di�érente de celle en vitesseutilisée sur Forge2r. On passe ainsi d'un type de régularisation équivalent à un comportementrigide plastique vers un comportement élastoplastique. On admet ainsi la possibilité de mouve-ments relatifs réversibles pour des contraintes inférieures à la cission critique �c.La �gure 34 présente ce type de régularisation. En dessous d'un glissement total gcrit (glis-sement critique élastique), il y a réversibilité du glissement. Le glissement se décompose ainsi endeux parties réversibles et irréversibles :Vg = Vgr + Vgi et Vgr = � _�KgIci Kg est le module d'élasticité tangentiel. Dans notre étude, gcrit est égale à 0; 5% de la longueurcaractéristique des éléments, soit inférieure à 7; 5 �m29. En outre, la valeur de la pénalisation estde 106. Les développements et problèmes associés sont explicités au paragraphe 3.3.3.2.28sous-programme FRIC29dans le cas du maillage standard utilisé dans l'étude : 160 éléments répartis sur deux couches
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γFig. 34: Régularisation du frottement de type � élastoplastique �Cas par défaut du logiciel Abaqusr, réimplémenté pour l'étudeNotons qu'il est possible de décrire de manière continue la dépendance entre la cission de frotte-ment et le glissement, par exemple à l'aide d'une régularisation de type tangente hyperbolique[Sniekers96] du type : � = �p tanh���où � est un paramètre de la régularisation.



66 Chapitre 3. Lois de frottement pour la simulation numérique3.3 Modélisation du frottement évolutif3.3.1 Entre expérience et numérique : la modélisation du frottementAvant de rentrer plus avant dans la modélisation, il convient de revenir brièvement sur certainspoints clés qui jalonnent la démarche d'introduction d'un frottement évolutif dans la simulationnumérique. En e�et, notre approche doit prendre en compte à la fois le résultat expérimental etle calcul numérique. Cette double culture représente la di�culté majeure du problème.Pour l'expérimentateur, le frottement caractérisé doit rendre compte de manière maîtrisée del'évolution physique du frottement à travers certaines variables du contact (vitesse, pression,longueur de glissement, etc. . .), elles-mêmes variant dans une gamme représentative du procédé.En outre le nombre d'expériences est limité.En ce qui concerne l'approche du numéricien, la loi de frottement doit s'intégrer dans le codede simulation sans perturber outre mesure le bon déroulement du calcul (convergence, temps decalcul. . .).La modélisation du frottement évolutif se trouve donc à l'interface entre les résultats issus desessais de caractérisation du frottement et le code de simulation numérique. Notre objectif estdonc de respecter, dans la mesure du possible, à la fois la représentativité (e�ets) et l'intégration(validité) de la loi de frottement à l'intérieur du code de calcul utilisant la méthode éléments�nis. Certaines questions se posent donc en ce qui concerne la modélisation, compromis obligéentre représentativité vis à vis de la physique du contact et faisabilité en terme d'intégrationdans un code de calcul. Nous présentons ainsi trois modélisations relativement di�érentes avecpour chacune leurs objectifs et limitations en terme d'interprétation.Dans un premier temps, nous introduisons (sur le logiciel Forge2r) une loi de variation dufrottement en fonction de la longueur de glissement locale. Dans un deuxième temps, nous dé-veloppons (sur le logiciel Abaqusr) un modèle phénoménologique de frottement en vitesse etpression directement issu de nos résultats expérimentaux. Notre ré�exion se tourne ensuite versune modélisation plus physique du contact autour d'un modèle associant frottement solide (priseen compte de l'histoire de la micro-géométrie du contact) et e�ets hydrodynamiques [Devine96].3.3.2 Variation du frottement / longueur de glissement (Forge2 r)3.3.2.1 Présentation de la loi de frottementComme nous l'avons décrit précédemment, la valeur du coe�cient de frottement de Coulombest une variable du temps et de l'espace. En e�et, on se rappelle par exemple la transition d'uncoe�cient de frottement statique vers un coe�cient de frottement dynamique ou réciproque-ment. Le frottement varie de plus en fonction d'autres variables du contact : pression, vitesse oulongueur de glissement.Comme nous l'avons développé dans le chapitre précédent, l'intérêt de la caractérisation dufrottement statique est double. En e�et, il conditionne la condition de démarrage du rétreintdans la zone sous serre-�an. En outre, il peut donner une meilleure approximation de la valeurdu frottement sous poinçon où les longueurs de glissement restent faibles.



3.3. Modélisation du frottement évolutif 67Nos premiers essais de frottement pour déterminer le coe�cient de frottement statique ont misen évidence une valeur moyenne de l'ordre de 0,23 pour les pressions de serrage classiquementutilisées (de l'ordre du MPa).Traditionnellement, on utilise un frottement de Coulomb de l'ordre de 0,13 constant pour lessimulations numériques relatives à l'emboutissage. L'idée est ici d'introduire une retenue supplé-mentaire de la matière pour les faibles longueurs de glissement. La régularisation en vitesse (Cf.paragraphe 3.2.3.1) impose en e�et un arti�ce numérique pour l'implémentation d'une pseudo-transition statique dynamique. On introduit ainsi une loi de type tangente hyperbolique sous laforme : �(l) = 12 �(�d + �s) + (�d � �s) tanh� l� l1l2 �� (3.4)La variation locale du frottement est prise en compte à travers la variable longueur de glissementl. �s et �d sont respectivement les coe�cients de frottement statique et dynamique de Coulomb.Nous les considérons constants et donc non dépendants de la vitesse de glissement et de la pres-sion de contact locales. Le paramètre l1 permet d'ajuster la longueur de glissement moyenne de latransition et le paramètre l2 la vitesse de la transition vers un frottement de Coulomb dynamique.La �gure 35 donne une représentation de cette loi évolutive de frottement. On y visualise l'in-�uence de chacune des constantes.
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Fig. 35: Loi de frottement de type tangente hyperbolique �(l)Mise en évidence de l'in�uence des paramètres du modèle



68 Chapitre 3. Lois de frottement pour la simulation numérique3.3.2.2 DéveloppementsDans le cas de la loi de frottement implémentée dans Forge2r, le coe�cient de frottementvarie comme la tangente hyperbolique de la longueur de glissement locale. La longueur de glis-sement est dé�nie comme la longueur d'outillage vue par un point de contact de la tôle à uninstant donné. Cette longueur (variable intégrale) n'est pas calculée par défaut dans le logiciel.Nous avons donc modi�é les sources du code dans cette optique avec trois objectifs majeurs :1. Prendre en compte la dépendance du frottement vis à vis de la longueur de glissement :� pour des outils rigides ou déformables,� en déformation axisymétrique ou en déformation plane (emboutissage et biétirage parexemple).2. Orienter les développements a�n de permettre la validation et l'analyse des résultats àl'interface tôle / outil sous forme d'isovaleurs utilisateur :� Pression et cission au contact,� Valeur du terme de régularisation freg(kVgk),� Vitesse et longueur de glissement,� Coe�cient de frottement évolutif.3. E�ectuer un calcul précis de l'épaisseur locale de la tôle.La �gure 36 présente la stratégie adoptée lors du développement des sources du logiciel. Nousutilisons un sous-programme30 qui permet le développement de lois de frottement utilisateursimples. Dans notre cas, il convient de calculer la longueur de glissement locale. Le calcul dela contribution du frottement est e�ectué en deux points de la surface de contact pour ce typed'éléments (voir �gure 36).On accède de manière locale sur un élément lors du calcul aux contributions du frottement.Les variables renvoyées sont donc scalaires. La vitesse de glissement vg est fournie de cette façonà chaque itération par interpolation en ces points. Il n'y a donc pas de stockage par défaut dansle logiciel.La longueur de glissement étant une variable intégrale, nous la calculons localement à chaqueréactualisation de la con�guration (�n de l'incrément i) de la manière suivante et pour chaquen÷ud k. Le coe�cient de frottement évolutif est ainsi calculé explicitement :lkgi = lkg i�1 + vkg i � dti�ki = �(lkg i�1)Le stockage de la longueur de glissement est réactualisé à chaque incrément. En revanche, lavitesse de glissement varie lors des itérations de convergence jusqu'à sa valeur solution. Le calculétant local sur les éléments, tous les stockages sont donc e�ectués aux points de Gauss dans des30sous-programme USERTRIBO



3.3. Modélisation du frottement évolutif 69variables utilisateurs. Cette solution peu naturelle pour des variables surfaciques a pour avantagede faciliter le stockage et aussi de permettre le post traitement des résultats (Cf. �gure 37).En e�et, dans la version P1+=P1, les éléments volumiques possèdent trois points de Gauss.Lors du passage du repère global au repère local sur les éléments, nous e�ectuons un repérage dupoint de Gauss le plus proche du point de calcul des contributions du frottement (voir �gure 36).Ce repérage est utilisé pour post-traiter les valeurs utilisateur du contact : valeur du frottementlocal, de la régularisation . . .(Cf. �gure 37).
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Approximation coques minces (les sections droites restent droites)
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Elément P1+/P1Fig. 36: Présentation des éléments et de la stratégie de calcul sur Forge2rLa �gure 37 présente un résultat de simulation avec frottement évolutif pour un cas de biétirageplan (présenté en détail au paragraphe suivant). La longueur d'étirage est de 15 mm, soit lalargeur de l'outil. Ce test de l'implémentation se révèle très satisfaisant :� on observe la variation linéaire de la longueur de glissement sous l'outil, attendue� la longueur de glissement locale est inchangée pour les points qui sortent du contact,� la valeur du frottement local varie sous l'outillage de sa valeur maximale (0; 20 à gauche)vers sa valeur minimale (0; 13 à droite).
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Fig. 37: Visualisation des isovaleurs aux points de Gauss sur Forge2rlongueur de glissement et coe�cient de frottement local évolutif (l1 = 5mm)



3.3. Modélisation du frottement évolutif 713.3.2.3 Mise en place d'un cas test de biétirage planNous validons l'implémentation par un cas test de biétirage plan. Celui-ci présente de nom-breux avantages.Ainsi, il a la particularité de reproduire en partie les di�cultés rencontrées en simulation d'uncas d'emboutissage ; exception faite de la déformation qui reste majoritairement élastique sousdes pressions usuelles : ici 10MPa. La �gure 38 présente la géométrie ainsi que la discrétisationdu domaine d'étude31.
1/2 Tôle (élastoplastique)

Support d’outil de serrage (rigide flottant)

Axe de symétrie (plan)

Outil de serrage (élastique)

Mors d’étirage (rigide)

F

H

Fig. 38: Simulation de biétirage plan sur Forge2rVisualisation de la discrétisation de l'outillage et de la tôleLe maillage. C'est un point clé de la réussite de la simulation. En ce qui concerne la tôle,le maillage est structuré avec deux éléments triangulaires dans la demi-épaisseur. Les élémentssont de type P1+=P1 (linéaires en vitesse / pression). Dans ce cas comme dans celui choisi pourl'emboutissage, les déformations restent limitées (de l'ordre de 40% au plus). Il n'y a pas doncpas de remaillage. Les contraintes s'exerçant principalement dans le plan de la tôle, on gardeainsi un maillage structuré dans l'épaisseur.L'utilisation du plan de symétrie permet le maillage libre d'un outil élastique unique (E = 210GPa et � = 0; 3). Nous conservons une taille d'éléments sensiblement égale à celle des élémentsde la tôle à la surface de contact. La rhéologie de la tôle est de type élastoplastique, de caracté-ristiques égales à celles mentionnées au chapitre suivant (voir paragraphe 4.4.3).Notons que la modélisation d'un outil rigide a été réalisée préalablement (car plus simple).Il apparaît que la convergence est très lente lors des itérations sur l'outillage �ottant (voir ci-après). Le résultat est très bruité en ce qui concerne la force normale et par conséquent la forcetangentielle, ce qui génère de grosses imprécisions sur la valeur des e�orts du frottement.31pour cause de symétrie on ne simule que la partie supérieure de l'essai



72 Chapitre 3. Lois de frottement pour la simulation numériqueL'application de la force de serrage. Lors des simulations d'emboutissage, le serre-�an vientplaquer la tôle contre la matrice. On retrouve ce phénomène en biétirage plan. Cette géométrienous permet de plus d'e�ectuer un choix objectif en ce qui concerne la méthode d'application dela force. Dans notre cas, un outil rigide est utilisé pour le pilotage de l'outil élastique32 (Cf. �gure38). Cet outil est � �ottant � : il n'est pas contrôlé en déplacement. Il se comporte globalementcomme un ressort auquel une force statique est surimposée. La force résultante peut s'exprimerde deux manières : Fout � F0 +Raideur:�L outil passifFout = F0 +Raideur:�L outil actifoù :� F0 Force résultante initiale� Raideur Rigidité du système� �L Déplacement total par rapport à la position intialeLe choix du mode de pilotage dépend implicitement des tolérances en déplacement (Dinf etDsup)assignées à l'outil �ottant :1. Dans notre cas, l'outil est actif : il se comporte comme un serre-�an (F0 = 150 N=mm etRaideur = 0 soit 10MPa). L'outil ne doit pas être à l'équilibre au début de la simulation.Pour ce faire, nous autorisons deux tolérances en déplacement :� la première qui tend à autoriser le décollement par rapport à la pièce,� la seconde qui permet de comprimer la tôle et ainsi d'appliquer la force de serrage.2. L'outil passif ne se déplace que si la force résultante est supérieure à F0 et se comporteensuite comme un ressort. Dans ce cas, l'outil doit être en équilibre au début de la simu-lation. Il ne faut donc pas autoriser de décollement initial par rapport à la pièce.Le contrôle de la force de serre-�an est primordial dans les simulations d'emboutissage. En e�et,la retenue conditionne l'avalement et ainsi in�ue sur la répartion des épaisseurs. Il convient doncd'assurer un contrôle strict de la force de serrage si l'on veut évaluer les e�ets du frottement. Unalgorithme de point �xe est utilisé pour la convergence sur la force de serrage. Le temps de calculest directement proportionnel au nombre d'itérations sur le champ de vitesse associé à l'outillage�ottant. Dans notre cas, l'erreur relative admise par rapport à la force de consigne est de 5%. Lenombre d'itérations maximum est de 10.Dans le cas de la simulation de l'opération de biétirage plan, la géométrie en U de l'outil �ot-tant n'est pas fortuite. En e�et, elle permet de maîtriser et de limiter la dé�ection de l'outilsous la force d'étirage. Ceci permet l'obtention d'un régime stationnaire. La �gure 39 présentel'évolution de la force d'étirage pour un coe�cient de frottement constant de 0; 13 pour ces deuxgéométries. On retrouve, pour le cas valide, un coe�cient de frottement apparent (rapport F=H)stationnaire et égal au frottement local imposé.32on applique une condition de type bilatérale glissante entre l'outil rigide et l'outil élastique
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PlatCas non valide

U

Fig. 39: In�uence de la géométrie de l'outil �ottant sur la localisation du contactCas d'un outil �ottant plat et d'un outil en U (frottement de Coulomb de 0,13)3.3.2.4 ValidationsLors des simulations, un coe�cient de frottement de Coulomb est imposé localement à l'inter-face tôle / outil. Nous avons validé précédemment la simulation numérique de biétirage plan ene�ectuant le rapport des forces d'étirage et de serrage. On exprime ainsi le coe�cient de frotte-ment apparent, égal dans ce cas au coe�cient de frottement constant local appliqué à l'interface.Nous utilisons la même stratégie en ce qui concerne la validation de l'implémentation de la loi defrottement évolutive (voir équation 3.4). L'objectif est ainsi d'exprimer analytiquement la forceglobale d'étirage en fonction de la valeur locale du coe�cient de frottement.La �gure 40 précise la variation de longueur de glissement locale sous l'outil d'étirage. On re-trouve le régime transitoire qui caractérise le début du glissement. L'évolution de la longueur deglissement sous l'outil est linéaire par morceaux. La valeur de la longueur de glissement n'évolueplus après une distance d'étirage égale à la largeur 2a de l'outil. Le régime est donc stationnairepour L � 2a (L la longueur d'étirage).On exprime ainsi l'e�ort d'étirage par unité de longueur F sous forme intégrale. On fait de plusl'hypothèse que la pression de contact est globalement constante sous l'outillage (ce point estdiscuté au chapitre suivant).F = p Z 2a0 �(x; t)dx et H = pw avec p constant
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l=Vt=L
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H

l=x
à t fixé

F,V

x=0

2a

Stationnaire t > 2a/V

Transitoire t < 2a/V
2a

x=2aFig. 40: Expression de la longueur de glissement lors un essai de biétirage planMise en place d'un calcul analytique de validationd'où : FH (t) = 12a Z 2a0 �(x; t)dxAlors avec � dé�ni par l'équation 3.4 on exprime la force d'étirage en intégrant la cission defrottement à l'interface tôle / outil. La �gure 40 permet de remonter à l'expression locale dela longueur de glissement en fonction du temps (l(x; t)) pendant le régime transitoire. Cetteexpression permet d'établir la relation suivante pour le rapport des e�orts d'étirage et de serrage :FH (t) = �d + �s2 + �d � �s4a 2666664Z L0 tanh�l(x)� l1l2 �dx| {z }l(x) = x et L = V t + Z 2aL tanh�l(x)� l1l2 �dx| {z }l(x) = V t = cst 3777775L'équation 3.5 exprime en�n l'expression analytique du rapport des forces d'étirage et de serrageen régime transitoire. La valeur stationnaire est obtenue pour V t = 2a. Ce rapport correspond aufrottement apparent à l'interface tôle / outil pour la géométrie de biétirage plan et un frottementévolutif comme exprimé à l'équation 3.4.FH (t) = �d + �s2 + �d � �s2w �(w � V t) tanh�V t � l1l2 �++l2 �ln�cosh�V t � l1l2 ��� ln�cosh��l1l2 ���� V t � 2a (3.5)



3.3. Modélisation du frottement évolutif 75Les valeurs des paramètres de l'équation 3.5 utilisés pour l'application numérique et la confron-tation aux résultats issus de la simulation sur le logiciel Forge2r sont les suivantes :� Largeur de l'outil de serrage 2a 15 mm� Vitesse d'étirage V 1 mm:s�1� Coe�cient de frottement statique �s 0; 20� Coe�cient de frottement dynamique �d 0; 13� Paramètre d'ajustement de la longueur de transition l1 5 et 0; 5� Paramètre d'ajustement de la vitesse de transition l2 0; 5 et 0; 05La �gure 41 présente la confrontation entre le résultat de la simulation sur Forge2r et la solu-tion analytique. Le frottement évolutif fonction de la longueur de glissement est intégré sous lasurface de l'outil. L'évolution de la résultante des forces de traction permet d'otenir simplementle coe�cient de frottement apparent à l'interface tôle / outil.

Fig. 41: Validation Forge2r / Solution analytique pour la loi de type �(l)Equation 3.5 avec �s = 0; 20 ; �d = 0; 13 ; l1 = 5mm ; l2 = 0; 5mmPendant le régime transitoire (t < 2aV ), on retrouve l'évolution du frottement de sa valeur sta-tique (0; 20) vers une valeur dynamique moyenne supérieure à sa valeur dynamique minimale(0; 13). En e�et, la longueur de transition est volontairement prise relativement élevée pour cettecomparaison. Pour des glissements relatifs supérieurs à la largeur de l'outil, le frottement atteintsa valeur stationnaire. Ce résultat montre la bonne concordance entre la simulation numériqueet la solution analytique (voir équation 3.5) et valide en partie notre implémentation.



76 Chapitre 3. Lois de frottement pour la simulation numériqueLa �gure 42 présente un deuxième cas de simulation où la longueur de transition l1 est diviséepar un facteur 10. De ce point de vue, ce cas est plus représentatif de nos préocupations à venir.Nous montrons ainsi l'in�uence du pas de temps33 sur le résultat de la simulation. Comme lalongueur de glissement est un paramètre explicite de nos calculs, le contrôle de la valeur du pasde temps et plus particulièrement du pas de temps initial est primordial. En e�et, dans le casd'une déformation moyenne incrémentale de 10�3, on introduit initialement une erreur sur lecalcul de la longueur de glissement très visible lors de la transition.En revanche, pour le cas paramétré à 10�4, l'erreur est négligeable par rapport à la solutionanalytique. Ce problème de pas de temps initial ne se pose pas lors des simulations d'emboutis-sage. En e�et, le contact est quasistatique au début de l'opération, à la fois sous poinçon et sousserre-�an.
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Fig. 42: In�uence du pas de temps sur le résultat du calculEquation 3.5 avec �s = 0; 20 ; �d = 0; 13 ; l1 = 0; 5mm ; l2 = 0; 05mm
33le pas de temps est constant et proportionnel à la déformation moyenne à chaque incrément



3.3. Modélisation du frottement évolutif 773.3.3 Modélisation empirique en vitesse et pression (Abaqus r)Nous présentons ci-après une modélisation du frottement évolutif implémentée dans le logicielAbaqus r. Notons que ce logiciel permet la modélisation de l'anisotropie normale de la tôle,paramètre d'ordre un vis à vis des e�ets du frottement. Ce point important sera discuté dans lechapitre suivant.3.3.3.1 Présentation de la loi de frottementSuite aux remarques e�ectuées au paragraphe 3.3.1, nous mettons en place une modéli-sation permettant la prise en compte de lois de frottement évolutives complexes en vitesse /pression sur Abaqusr. Ce travail s'inspire de di�érents travaux e�ectués sur le même logiciel[ter haar96][Sniekers96][Steinmetz98].Il existe deux solutions en ce qui concerne la détermination du frottement local pour un couplede valeurs (vg; p) :� Cas 1 : le couple (vg; p) est compris dans le champ de résultats expérimentaux) vg 2 [Vmin;Vmax] et p 2 [pmin; pmax]� Cas 2 : le couple (vg; p) est hors du champ de résultats expérimentaux) vg =2 [Vmin;Vmax] et/ou p =2 [pmin; pmax]La �gure 43 présente la méthode utilisée pour la détermination du frottement local. Dansle premier cas, on évalue par interpolation linéaire la valeur du coe�cient de frottement. Dansle second cas (cas 2, �gure 43), les valeurs de vitesse et de pression sont ramenées aux limitesdu champ expérimental. Cette démarche se justi�e si le domaine de variations des variables ex-périmentales est voisin du domaine de variations des variables procédé. De plus, les résultatsexpérimentaux montrent que pour des grandes vitesses de glissement (60 mm/s) et ce régimede lubri�cation, la valeur du frottement évolue peu. Cet aspect relatif à la représentativité etvalidité des résultats expérimentaux à été développé au chapitre précédent.Le domaine expérimental est maillé sous forme de triangles. On e�ectue ainsi une interpolationlinéaire de la valeur du frottement de Coulomb sur le plan formé par ces triangles. Les valeursexpérimentales sont classées par vitesses et pressions croissantes à l'intérieur du sous-programme,ce qui facilite la recherche des connectivités et donc l'interpolation.Cette méthode est très robuste. Elle permet un contrôle des variations du coe�cient de frot-tement. On élimine ainsi les �uctuations et valeurs aberrantes rencontrées potentiellement dansle cas d'une extrapolation de la valeur du frottement en dehors du domaine expérimental. Elleo�re en outre l'avantage d'être adaptable dans de nombreux cas d'évolution complexe du frotte-ment ; sous réserve de l'obtention d'un maillage du domaine des variables expérimentales.On fait l'hypothèse que le frottement tend vers sa valeur statique pour des vitesses de glissementtendant vers zéro. Ce point est discuté au chapitre précédent. Dans notre cas, cela permet lareprésentation de l'évolution marquée du frottement entre sa valeur statique et sa valeur dyna-mique.



78 Chapitre 3. Lois de frottement pour la simulation numérique
��
��
��

��
��
��

�
�
�
�

�
�
�
�

Valeurs numériques brutes

Valeurs expérimentales (Vg,p)

Triangles d’interpolation linéaire

Valeurs numériques d’interpolation

Cas 1

p

p

µ

ggv v

Cas 2

Cas 2

Fig. 43: Présentation de la modélisation du frottement évolutif sur Abaqusrpar interpolation linéaire dans le champ des valeurs expérimentales3.3.3.2 DéveloppementsL'accès aux sources est restreint dans le cas du logiciel généraliste Abaqusr. Un sous-programme34 très ouvert est proposé pour le développement de modèles de frottement complexes.Il est appelé aux n÷uds de la surface esclave (i.e. la tôle dans notre cas), uniquement quand ily a contact.a. Structure générale du sous-programmeSi ce sous-programme a l'avantage d'être très ouvert, il est cependant di�cile d'utilisation.Ainsi, lors d'un incrément de calcul, le sous-programme est appelé une fois par itération et pourchaque n÷ud en contact. Dans le cas de l'implémentation d'un frottement évolutif, il se structuredans notre cas en deux parties indépendantes :1. le calcul de la valeur du coe�cient de frottement au n÷ud adéquat pour l'itération donnée,2. le calcul des di�érents termes de contribution du frottement fonctions du modèle et de saméthode numérique d'implémentation.En e�et, outre la dé�nition locale d'un coe�cient de frottement évolutif, il convient de re-dé�nir la valeur de la cission de frottement et de ses dérivées par rapport au glissement et à lapression de contact. Dans notre cas, nous utilisons une formulation de type élastoplastique (voirparagraphe 3.2.3.2).34sous-programme FRIC



3.3. Modélisation du frottement évolutif 79Les variables à dé�nir en adéquation avec la régularisation choisie sont :� LM Le type de contact : glissant (avec ou sans frottement) ou collant� � La cission de frottement� @�@ La dérivée partielle de la cission par rapport au glissement� @�@p La dérivée de la cission par rapport à la pressionNotons que p et  varient pendant l'incrément de calcul. Dans le cas de la loi de frottementadoptée en vitesse / pression, ceci implique une variation de la valeur du coe�cient de frottementlocal en chaque n÷ud et à chaque itération. Il en résulte des problèmes de convergence du calcul,notamment pour les simulations d'emboutissage pour lesquelles les zones et conditions de contactvarient largement au cours du temps.b. Formulation explicite du coe�cient de frottementSuite aux di�cultés de convergence du code éléments �nis Abaqusr (version Standard), nousavons adopté une formulation explicite du coe�cient de frottement local. La �gure 44 présente lastructure générale du sous-programme ainsi que son intégration à l'intérieur du logiciel Abaqusr.Dans ce cas, le frottement est réactualisé une fois par incrément et pour tous les n÷uds lorsdu premier accès au sous-programme pour l'incrément i : première itération (p = 1) et premiernoeud de la surface esclave (j = 1 par convention) (Cf. �gure 44).
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Calul des contributions du frottement au noeud j :Fig. 44: Structure du sous-programme frottement du logiciel Abaqusrpour l'implémentation d'un coe�cient de frottement de Coulomb local explicite



3.3. Modélisation du frottement évolutif 813.3.3.3 Validations pour un coe�cient de frottement constantLa �gure 45 présente la distribution des épaisseurs de la tôle pour une opération d'emboutis-sage sur poinçon hémisphérique et pour deux algorithmes de frottement : par défaut et implé-menté par le biais de la routine utilisateur. Pour permettre la comparaison, le cas choisi est celuid'un coe�cient de frottement constant et égal à 0,13. On constate une parfaite superpositiondes résultats, ce qui valide notre implémentation de l'algorithme de frottement de Coulomb surAbaqus r. Nous faisons l'hypothèse que cet algorithme reste valide dans le cas d'un frottementévolutif.
Fig. 45: Validation de l'implémentation du frottement de Coulomb régularisé sur Abaqus rpar comparaison des algorithmes par défaut et implémenté (� = 0; 13)



82 Chapitre 3. Lois de frottement pour la simulation numérique3.3.4 Vers une modélisation plus physique du frottement (Forge2 r)DEVINE [Devine96] propose un modèle de frottement qui associe aux e�ets hydrodynamiquesinduits par le lubri�ant un frottement solide entre la tôle et l'outil. Nous avons basé notre travailthéorique sur ce modèle de frottement. Ce modèle présente certaines limitations d'origines phy-siques et n'a jamais été implémenté dans un code éléments �nis adapté. Dans cette perspective,nous nous sommes attachés à développer les trois points essentiels suivants du modèle :� Dans le modèle de frottement développé par DEVINE et FELDER (Cf. annexes A et Bpour une présentation détaillée du modèle de frottement), on représente la courbe d'Abbotpar une fonction puissance de la forme :F (h) = 1� �RT � h�RT �q (3.6)� et q sont des paramètres d'ajustement de la fonction de répartition des hauteurs35. Pourdes érosions importantes de la surface de la tôle, la courbe d'Abbot ne peut plus être re-présentée par la fonction puissance. Il faut utiliser une autre méthode de représentation.� La fraction initiale d'aire en plateaux est égale à 0, ce qui implique un coe�cient de frot-tement in�ni pour une longueur de frottement nulle entre les outils et la tôle. Il faut doncintroduire une fraction initiale d'aire en plateaux au modèle.� Ce modèle n'est pas incrémental. Il a donc été reformulé avec l'introduction de la variable� temps � ainsi qu'une variable d'histoire du contact36.Ces modi�cations permettent le calcul du coe�cient de frottement évolutif le long d'un cheminde pression et de vitesse de glissement quelconque. Dans la suite du document, nous détaillonsces points ainsi que l'implémentation du modèle dans le logiciel Forge2 r. Pour l'utilisation dumodèle de Devine, nous avons utilisé les valeurs des grandeurs physiques qu'elle a identi�éesexpérimentalement (Cf. annexe A)3.3.4.1 Généralisation du modèle pour de fortes érosionsa. Formulation du problèmeSi il est aisé de représenter de manière plus adéquate la fonction de répartition des hauteurs, sonintroduction dans le modèle de frottement reste problématique, excepté pour certaines représen-tations comme celles évoquées en introduction. En e�et, si nous représentons la courbe d'Abbotpar la fonction G(Ap) (Cf. équation B.3 annexe B), le problème posé devient le suivant.Sur la courbe d'Abbot nous remarquons que :Dh = RTG(Ap) d'où dh = RTG0(Ap)dAp = f:nc:S2:Ap:dLAvec, S = 1nc �pspr� 1A 32p35i.e. la courbe d'Abbot36i.e. fraction d'aire en plateaux locale



3.3. Modélisation du frottement évolutif 83On arrive naturellement à l'équation intégrale dé�nissant l'aire en plateaux Ap de la tôle :I(Ap) = Z Ap0 A2G0(A)dA = fnc �pspr�2 LRT (3.7)L'objectif est de calculer la valeur de S(Ap). Il convient donc d'inverser I(Ap), Ap variant dansl'intervalle [0; 1]. Dans le cas de la dé�nition de la partie supérieure de la courbe d'Abbot par unefonction puissance, l'inversion est aisée. Elle se complique en général quand il faut dé�nir plusprécisément la partie inférieure de la courbe. Plusieurs solutions sont envisageables. Nous avonsretenu une solution numérique. Il est ainsi possible d'utiliser un �chier de points expérimentauxreprésentant la courbe d'Abbot. Le �chier est alors traité numériquement pour calculer l'intégraleI(Ap) et l'inverser à l'aide d'un algorithme approprié.Pour la validation de la méthode de calcul, le �chier de points représente une fonction dé�-nie par parties qui correspond à la fonction puissance sur la partie supérieure de la rugosité.Cette fonction est présentée en annexe C.b. Solution numériqueNous évoquons dans ce paragraphe une solution numérique qui permet la détermination de lavaleur de Ap pour tout L. Un des avantages de cette solution est d'utiliser directement les couplesde points expérimentaux de la courbe de répartition des hauteurs. Il n'y a alors pas besoin dereprésenter cette courbe par une fonction d'interpolation plus ou moins approximative. De plus,le nombre de points expérimentaux étant su�sant, la dé�nition de Ap (continue par morceauxaussi) reste très précise.Formulation de Ap(L). Dans ce cas, la fonction G, dé�nie continue par morceaux, est linéairesur des intervalles [Apk ;Apk+1] qui correspondent aux pas de discrétisation (précision minimalede la solution) ou à l'échantillonage expérimental. Nous l'écrivons sous la forme :Gk(Ap) = akAp + bk pour Ap 2 hApk;Apk+1iL'intégrale I(Ap) s'écrit alors comme suit :I(Ap) = Z Ap0 A2G0(A)dA = fnc �pspr�2 LRT| {z }QL (3.8)En supposant Ap 2 [Api;Api+1], nous écrivons l'intégrale sous la forme :I(Ap) = iXk=1 "Z ApkApk�1 A2G0k�1(A)dA#+ Z ApApi A2G0i(A)dA (Ap0 = 0)soit : I(Ap) = iXk=1 "Z ApkApk�1 A2ak�1dA#+ Z ApApi A2ai(A)dA



84 Chapitre 3. Lois de frottement pour la simulation numériqued'où : I(Ap) = 13 " iXk=1 hak�1 �Ap3k �Ap3k�1�i+ ai �A3p �Ap3i �#Il en résulte après réorganisation l'expression suivante pour I(Ap) :I(Ap) = 13  iXk=1 h(ak�1 � ak)Ap3ki+ aiA3p! = QL (Ap0 = 0)Et en�n la valeur de Ap(L) sous la forme :Ap(L) = 3vuut3QL�Pik=1 h(ak�1 � ak)Ap3kiai avec Ap 2 hApi;Api+1i (3.9)La valeur de Ap(L) peut être calculée numériquement à partir du �chier de points de la courbed'Abbot. Le calcul n'est pas direct comme le montre l'équation 3.9. On fait l'hypothèse que lafraction d'aire en plateaux Ap est comprise dans un intervalle [Api;Api+1]. Le calcul donne unevaleur de Ap qui doit alors être confrontée à cette hypothèse. Le calcul est alors itéré jusqu'à lasolution.Cette méthode de résolution a été confrontée avec succés au cas initial de l'expression puis-sance de la fonction G(Ap) où la solution analytique est connue.Résultat pour une fonction dé�nie par parties. Nous présentons ici le cas d'une fonc-tion G(Ap) dé�nie par parties (voir annexe C). Nous avons repris cette représentation et calculéla valeur de Ap(L). Les valeurs des coe�cients qui dé�nissent les deux fonctions sont présentésau tableau 3.1. q � Api3 0; 7 0; 5Tab. 3.1: Paramètres de la représentation puissanceLa �gure 46 présente le résultat du calcul donné par l'algorithme pour une pression apparentede contact de 30 MPa et une vitesse de glissement relative de 100 mm=s. Nous e�ectuons icile calcul de la fonction puissance en parallèle et comparons ce résultat à celui de la courbe plusreprésentative dé�nie par parties.Il apparaît que les valeurs de Ap divergent comme attendu (pour Ap > Api = 0; 5). La valeurde la fraction d'aire en plateaux est plus faible pour le cas de la fonction G plus représentative.L'érosion de la surface est moins importante. Pour cette forme de courbe d'Abbot, il semble que lafraction d'aire en plateaux tende lentement vers 1. Nous appréhendons ici l'e�et de la représenta-tion de la courbe d'Abbot sur la valeur de l'arasement de la tôle lors du processus d'emboutissage.Si on prend mieux en compte la forme de la courbe de répartition des hauteurs de rugosités,la fraction initiale de plateaux reste cependant nulle. Ceci implique un coe�cient de frottementde Coulomb in�ni pour une longueur de frottement nulle. Dans le prochain paragraphe, nousabordons ce point, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue numérique.
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Fig. 46: Validation du calcul de l'aire en plateau Ap(L)pour P = 30 MPa et V = 100 mm:s�1.3.3.4.2 Introduction d'une aire en plateaux initialeLors du contact de l'outil avec la tôle sous une pression donnée, la fraction d'aire en plateauxne peut être nulle. En e�et, il y a déformation élastique ou élasto-plastique faible de la rugositésous le contact. Ceci entraîne la formation d'une aire en plateaux initiale.Le problème est double. Il faut d'une part être capable de caractériser expérimentalement lafraction d'aire en plateaux initiale. D'autre part, il faut implémenter cette variable dans notremodèle de frottement et en évaluer l'in�uence sur l'arasement et la valeur du coe�cient de frot-tement de Coulomb.a. Caractérisation expérimentale de Ap0La �gure 47 présente la forme type de la courbe d'Abbot que l'on trouve dans la littérature.L'aire en plateaux correspond théoriquement à une troncature parfaite de la courbe d'Abbot. Icion constate que la rugosité suit globalement un pro�l � gaussien � [Abbott et al.33].On peut noter que :� Les plateaux de rugosité ne sont pas tous à la même altitude.� Le résultat dépend du nombre de plateaux de rugosités sur la surface palpée.� Le traitement qui suit l'essai de rugosimétrie peut in�uencer grandement le résultat. . .Un traitement de l'essai de rugosimétrie sur le logiciel � Montain Map � nous permet d'accéderà un résultat qui fait apparaître de manière plus signi�cative les zones de vallées et de plateauxsur la courbe d'Abbot. Le traitement est le suivant :� décomposition de l'image en un pro�l de rugosité et un pro�l d'ondulation (Cut O� ),� le pro�l surfacique de rugosité est ensuite seuillé entre 0:5 et 99:5 %, dans l'objectif desupprimer une partie des irrégularités marquées du pro�l.
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Régime de valées Régime de plateaux
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Après frottement
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F(h)

h (  m)Fig. 47: Caractérisation de la courbe d'Abbot avant et après frottementDépouillement Montain MapLa �gure 47 présente le résultat pour une tôle d'acier électrozingué, avant et après frottement. Letraitement e�ectué fait apparaître deux régions distinctes : les plateaux et les vallées. On observeen e�et une rupture de pente entre ces deux régions. Cependant, le choix de l'aire en plateauxinitiale en contact de la tôle avec les outils reste ouvert. On peut supposer que sous une pressionnormale, le contact va s'e�ectuer sur la surface totale des plateaux soit � juste � avant la rupturede pente. La valeur est donc de l'ordre de 40 % pour Ap0. Soulignons que cette valeur est trèssupérieure à celle (égale à 0) utilisée antérieurement dans le modèle de frottement.b. Implémentation dans le modèle de frottementNous avons repris l'équation 3.8 qui se formule alors comme suit :I(Ap) = Z ApAp0 A2G0(A)dAEn décomposant l'écriture de l'intégrale de la même manière et en supposant Ap0 2 hApq�1;Apqion obtient alors la nouvelle formulation de Ap qui prend en compte une fraction initiale d'aireen plateaux :Ap = 3vuut3QL�Pik=q h(ak�1 � ak)Ap3ki+ aq�1Ap03ai Ap 2 hApi;Api+1iNous avons de plus formulé un calcul incrémental du modèle de frottement. Le modèle proposéprécédemment prend en compte trois variables du frottement : la pression, la vitesse de glissementet la longueur de glissement de la tôle sur les outils. Ecrite de manière incrémentale, la longueurde glissement n'est autre que l'intégrale de la vitesse de glissement sur le temps. Cependant, ilnous faut introduire une variable d'histoire du contact, ici la fraction d'aire en plateaux. Cette



3.3. Modélisation du frottement évolutif 87variable nous permet de recalculer localement la fraction d'arasement de la rugosité entre t ett + dt à partir de la valeur Ap(t).Nous avons validé notre implémentation en comparant la solution à une solution analytiquepuissance en gardant constantes la pression et la vitesse de glissement pendant le calcul. Leparagraphe suivant présente quelques résultats du modèle après modi�cation.3.3.4.3 Quelques résultats de la modélisationa. Évolution de l'aire en plateauxLa �gure 48 illustre l'évolution de la fraction d'aire en plateaux pour une valeur de pressionapparente de 20 MPa, une vitesse de glissement de 30 mm=s et une fraction initiale d'aire enplateaux de 30%. La représentation de la courbe d'Abbot est celle dé�nie en annexe C. Pour l'undes deux cas, la pression s'annule sur un intervalle de temps.
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tFig. 48: Calcul incrémental de l'aire en plateau pour di�érents chemins de sollicitationp = 20 MPa, v = 30 mm=s, �t = 0; 01 s et Ap0 = 0; 3L'e�et de la fraction d'aire en plateaux a une in�uence d'ordre 1 sur le frottement. Les modi�-cations introduites dans le modèle modi�ent considérablement cette valeur, d'une part lorsquel'érosion devient importante, d'autre part au début du frottement. L'augmentation de Ap0 tendlogiquement à accroître globalement l'aire en plateaux calculée par l'algorithme de frottement.Nous allons appréhender dans le paragraphe suivant l'e�et majeur de ces modi�cations sur lavaleur du coe�cient de frottement.



88 Chapitre 3. Lois de frottement pour la simulation numériqueb. Conséquences sur le frottementLa �gure 49 présente l'évolution du coe�cient de frottement.
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Fig. 49: Evolution du coe�cient de frottement pour di�érentes aires en plateau initialesReprésentation par partie de la courbe d'Abbot (v = 30 mm=s et p = 20 MPa)La dé�nition de la partie de la courbe d'Abbot correspondant aux forts arasements n'in�ue pasdans ce cas sur la valeur du coe�cient de frottement. En e�et, la pression est faible. Nous avonsdonc une superposition exacte entre la solution analytique et la solution incrémentale dé�nie parpartie pour une valeur de Ap(0) égale à 0.La �gure 49 permet d'appréhender l'e�et majeur de la fraction initiale d'aire en plateau surla valeur du coe�cient de frottement. Une valeur de 30% implique un coe�cient de frottement� statique � de l'ordre de 0; 15. On appréhende ici l'e�et majeur de cette constante du modèlesur la valeur du coe�cient de frottement lors des faibles glissements. De plus, une valeur intialenon nulle reste une condition nécessaire à la faisabilité du calcul éléments �nis.Pour des pressions fortes, nous avons constaté une di�érence de valeur du coe�cient de frot-tement pour des longueurs de glissement relativement faibles (de l'ordre de 20 mm). Les fortespressions impliquent une évolution rapide de l'aire en plateaux et donc, pour Ap > Api = 0; 5,une di�érence de coe�cients de frottement. On peut toutefois s'interroger sur la pertinence dumodèle pour des arasements très conséquents. En e�et, on émet l'hypothèse que les débris sontrecueillis dans les vallées après la phase de micro-usinage. Cependant, pour des arasements im-portants, les vallées peuvent-elles accueillir ces débris ? C'est une des limitations du modèle. Onpeut imaginer un troisième corps de type � débris � qui modi�e le coe�cient de frottement depar sa présence à l'interface, voire provoque le grippage. De ce point de vue, ce modèle pourraitse révéler un outil d'approche de la résistance au grippage des tôles.



3.4. Conclusions et perspectives pour la simulation numérique 893.3.4.4 ConclusionNous avons présenté brièvement quelques modi�cations apportées au modèle de frottementintroduit par I. Devine et E. Felder. Nous avons évalué l'e�et de ces ajouts sur la valeur ducoe�cient de frottement de Coulomb. Leur in�uence semble non négligeable.Nous avons désormais un modèle de frottement incrémental qui prend en compte l'histoire ducontact et introductible dans un code éléments �nis. Une première introduction du modèle dansla simulation numérique sur Forge2r a été e�ectuée. Le calcul incrémental de l'aire en plateauest robuste. En revanche, la contribution des e�ets hydrodynamiques a nécessité une prise encompte de type explicite de la vitesse et de la pression de contact, ceci dans le but de garderconstant le coe�cient de frottement tout au long d'un incrément.Quelques résultats issus de ces développements seront présentés au chapitre suivant.3.4 Conclusions et perspectives pour la simulation numériqueNous avons présenté dans ce chapitre trois approches de la modélisation du frottement pourl'emboutissage :� Un premier modèle développé sur Forge2r décrit la transition statique dynamique dufrottement à l'interface tôle / outil comme une fonction de la longueur de glissement. Sonimplémentation à été validée sur la base d'une simulation de l'essai de biétirage plan.� Un second modèle de frottement présente le frottement comme une fonction réversible dela vitesse et de la pression de contact. Basé sur nos caractérisations expérimentales (va-leurs statiques et dynamiques) et développé sous Abaqusr, il décrit l'évolution locale dufrottement de manière réversible.� En�n, le modèle de Devine [Devine96] qui décrit l'histoire du contact local, est étendu pourla simulation numérique.Chacune présente un intérêt en ce qui concerne la mise en évidence des e�ets du frottement sur lerésultat d'une opération d'emboutissage. Dans le chapitre suivant, nous présentons les résultatsissus de ces trois modélisations dans le cas d'une opération d'emboutissage académique de typepoinçon hémisphérique à �an non bloqué.Une perspective à ces travaux consiste en l'implémentation et l'évaluation de ces modélisationsdans le cadre d'un logiciel � métier emboutissage � sur des géométries plus représentatives d'uneopération de mise en forme industrielle.
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92 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissage4.1 IntroductionL'analyse des résultats nécessite le choix de grandeurs à observer37 mettant en évidence lese�ets des di�érentes modélisations du frottement, qu'il soit variable ou constant. Ce point a étédéveloppé au premier chapitre, nous en reprenons ci-après les principales conclusions.La di�culté de dé�nir une ou plusieurs grandeurs nettement sensibles aux conditions de frotte-ment en emboutissage demeure un facteur limitant pour ce type d'études où la corrélation avecl'expérience est primordiale. Ceci explique en partie les di�cultés d'exploitation des résultatsnumériques et expérimentaux que l'on constate dans la littérature.Historiquement, la force de poinçon et la distribution des épaisseurs sont les observables lesplus usités en ce qui concerne les sujets relatifs à la tribologie des opérations d'emboutissage.Ces deux observables sont toutefois in�uencés à la fois par la rhéologie des matériaux et lesphénomènes de frottement. Dans le cas d'un frottement variable, la détermination d'un obser-vable qui dépende plus fortement du frottement que des autres paramètres in�uents (géométrie,rhéologie,. . .) représente une condition majeure de la réussite. Ce n'est pas le cas de la forced'emboutissage qui reste principalement dépendante de la consistance moyenne du matériau, lesvariations de frottement n'étant in�uentes qu'à l'ordre deux. En revanche, la distribution desépaisseurs du �an après emboutissage permet de mieux mettre en évidence les e�ets du frotte-ment tôle / outil. De plus, et à la di�érence de la force s'exerçant sur le poinçon, cet observableest local et résulte des e�ets cumulés du frottement pendant l'opération de formage.Dans le cadre de l'étude des transitions entre un état de contact statique et un glissement àl'interface tôle / outil, nous proposons un observable qui caractérise le démarrage du rétreint. Ilcorrespond à la course du poinçon provoquant un très faible avalement de la tôle sous le serre-�an (déplacement du bord du �an). Dans une certaine mesure, il met en évidence l'in�uence dufrottement sur la transition du mode de déformation en expansion sous poinçon vers le mode dedéformation en rétreint sous serre-�an.A travers ce chapitre, nous explorons aussi d'autres observables � numériques �38 qui permettentla comparaison des résultats issus du calcul numérique : calcul du coe�cient de frottement moyen,global ou associé à chaque outillage,. . .
37que nous appellerons en abrégé � observables �38que l'on ne peut pas observer simplement par l'expérience



4.2. Étude préliminaire : cas d'un frottement constant 934.2 Étude préliminaire : cas d'un frottement constantBien que les e�ets du frottement soient généralement du premier ordre sur le résultat del'opération de mise en forme, en particulier quand le rapport surface sur épaisseur devient grand(formage de produits de grandes dimensions à partir de tôles �nes par exemple), ils sont généra-lement méconnus et méritent d'être analysés indépendamment des autres aspects de la mise enforme. Nous présentons donc ci-après des travaux préliminaires e�ectués dans le cas d'un frot-tement constant qui mettent en évidence la complexité des phénomènes associés au frottementet l'importance du choix de la géométrie et des observables pour la compréhension des résultats.Nous nous intéressons successivement aux modes de déformation par pliage/traction plane, puisrétreint et discutons l'in�uence de l'anisotropie sur le frottement des tôles. Au delà de son rôlepurement � prédictif �, la simulation numérique est un outil e�cace d'aide à la compréhensiondes phénomènes de frottement.4.2.1 Un cas simple : le pliage-traction planeLa �gure 50 présente la géométrie de l'opération utilisée pour la simulation numérique. Cettegéométrie de type � oméga � est utilisée chez PSA Peugeot Citroën et d'autres constructeursautomobiles pour la corrélation calcul / expérience, notamment en ce qui concerne la prédictiondes phénomènes de retour élastique.4.2.1.1 Géométrie, rhéologie et conditions aux limitesDeux codes de simulation industriels basés sur la méthode des éléments �nis (Optrisr etAutoformr) ont été utilisés pour le calcul numérique. On peut s'attendre a priori à des résultatsdi�érents sur les deux codes. Cette di�érence est due à la di�érence de gestion des conditions decontact des deux codes et à leur description plus ou moins �ne de la déformation plastique dela tôle. Sans rentrer dans le détail du fonctionnement des codes, il est bien connu que le codeOptris r assure une description plus �ne des conditions d'emboutissage ce qui lui confère unemeilleure précision. En revanche, le code Autoformr a pour objectif une pré-conception rapidedes opérations d'emboutissage. Il faut donc attendre d'Autoformr plus une prévision des e�etsqualitatifs que des valeurs précises, mais la di�érence peut être instructive comme nous le verrons.La simulation est e�ectuée pour trois matériaux types de l'industrie automobile :� Deux tôles d'acier laminé à froid :� Nuance P220 (rephosphoré, 0,67 mm),� Nuance ES (acier doux, 1,17 mm).� Une tôle d'acier laminé à chaud haute résistance, la nuance HR45 (2,5 mm).L'opération de mise en forme consiste en un déplacement du poinçon sous une force de serrageconstante. Le �an dé�le donc entre le rayon de la matrice et le rayon du poinçon suivant unmode de déformation de type pliage/dépliage. Au delà d'une certaine force de retenue du �anapparaît un étirage en traction plane de la matière dans la zone sous le serre-�an, dans le brinlibre et sous le poinçon.Les conditions opératoires sont les suivantes :� Les rayons matrice et poinçon sont égaux à 8 mm.� Pression de serre-�an : 2 à 3,5 MPa (soit de 20 à 35 kgf=cm2)� Course de poinçon : 70 mm
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Fig. 50: Présentation de la géométrie de l'opération de pliage/étirageOn représente l'avalement (déplacement du bord du �an) en fonction de la pression de serre-�aninitiale. Le coe�cient de frottement de Coulomb est constant et prend les valeurs 0,05, 0,13, 0,15et 0,2 suivant le cas de simulation.4.2.1.2 Résultats et discussionLa �gure 51 présente, dans le cas de la tôle ES 1,17 mm, les variations d'avalement du �anpour di�érentes valeurs du coe�cient de frottement et di�érentes pressions de serrage initiales.L'avalement est une fonction décroissante du frottement et de la pression de serrage. Les résultatssont, pour des conditions opératoires équivalentes (� = 0; 13), di�érents entre les deux codes desimulation Optris r et Autoformr. Le second surestime l'avalement, ceci dès les faibles e�ortsde retenue.

Fig. 51: In�uence de la pression de serrage sur l'avalement(résultats Optris r et Autoformr pour ES 1,17 mm)



4.2. Étude préliminaire : cas d'un frottement constant 95L'in�uence du frottement conjugué à la force de serrage est signi�cative sur l'avalement. Si cettereprésentation ne met pas en évidence dans cette gamme de pressions un e�et signi�catif pourles valeur faibles du frottement (i.e. de l'ordre de 0; 05), son e�et devient discriminant pour desvaleurs typiques de la mise en forme par emboutissage (de l'ordre de 0; 13 à 0; 15).Nous proposons ci-après une représentation, pour chaque tôle, de l'avalement en fonction dela force de retenue du �an qui a pour objectif de généraliser les résultats. La force de retenue Frs'exprime, par dé�nition du coe�cient de frottement, en fonction de la force de serre-�an Ft àtout instant sous la forme : Fr = ZS �:dS = ZS �pdS = �FtNous représentons donc sur la �gure 52 les résultats issus de la �gure 51 sous la forme :avalement = f(�P )
Fig. 52: Courbe maîtresse décrivant l'évolution de l'avalementen fonction de la retenue équivalente du �an (ES 1,17 mm)Cette représentation permet la généralisation des résultats sous la forme d'une courbe maîtressepour chaque tôle. Elle met bien en évidence la compétition entre les e�orts de traction FT et lese�orts de retenue FR, soit :� FR < FT engendre le glissement sans déformation plastique signi�cative,� FR > FT engendre le ralentissement du �an sous le serre-�an et le développement de ladéformation en traction plane du �an.L'in�uence de la retenue diminue évidemment avec l'augmentation d'épaisseur et de la limited'élasticité du matériau. La �gure suivante présente les trois courbes maîtresses pour les tôlesP220, ES et HR45.



96 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissage
Fig. 53: Présentation de l'avalement en fonction de la retenue du �an�= 0,05 0,13 0,15 et 0,2On retrouve �gure 53 l'in�uence de l'épaisseur du �an sur la valeur de l'avalement : Dans lecas de la tôle HR45 (2,45 mm) et dans la gamme de coe�cient de frottement et de forces deserrage utilisée, la force de retenue n'est pas su�sante pour induire des di�érences d'avalement.La compétition entre les modes de déformation par pliage/dépliage et étirage n'est pas (ou peu)initiée. Les résultats d'avalement dans le cas de la tôle ES sont intermédiaires entre ceux de latôle P220 et ceux de la tôle HR45.Dans le cas de la tôle HR45, l'avalement est maximal sans aucune plasti�cation induite39. Lasensibilité à la retenue est d'autant plus importante que l'épaisseur diminue. Dans le cas de latôle P220 et pour une retenue de 5; 25 kgf=cm2, le �an est à la limite du blocage complet sousle serre-�an.A noter que ces résultats ont permis de � recaler �, selon une première approche, les deuxcodes l'un par rapport à l'autre : un coe�cient de frottement moyen de 0,15 sur Autoformrest équivalent à 0,13 sur Optris r. Dans ce cas, le coe�cient de frottement est utilisé commecoe�cient d'ajustement entre les di�érents codes de simulations, partiellement au détriment deson sens physique.Cette représentation semble pertinente dans le cas présent du pliage et pour la mise en évidencede la compétition des e�ets de volume / e�ets de surface. Il nous manque ici une confrontationavec les résultats d'une campagne d'essais permettant la validation complète de ces résultats. Anoter que la réalisation de tels essais nécessite le contrôle de la force de serrage, ce qui est di�cileà réaliser sur la plupart des presses industrielles : on contrôle plus couramment à l'aide de cales(compensateurs) le jeu entre outils. Ce type d'approche sera utilisé dans la suite de ce chapitrepour la dé�nition d'observables numériques dans le cas du frottement évolutif.39les e�orts nécessaires pour assurer l'étirement plastique de la tôle augmentent avec l'épaisseur de la tôle



4.2. Étude préliminaire : cas d'un frottement constant 974.2.2 Approche analytique du rétreint sous serre-�anOn analyse ici de manière approchée par une méthode des tranches le contact tôle / outilsous le serre-�an. Les contraintes sont ainsi indépendantes de la coordonnée z.4.2.2.1 Equations du problèmeConditions aux limites. Il existe sur ce problème trois conditions aux limites évidentes. La�gure 54 en donne une représentation.La première exprime la condition de bord libre sur la surface extérieure du �an de la manièresuivante : �r(r = b) = 0 (4.1)La seconde exprime la perte de contact de la tôle avec le serre �an au rayon d comme suit :�z(r = d) = 0 (4.2)La troisième et dernière condition exprime la valeur de la force de serrage imposée H sur le �an.Cette force s'exerce sur toute la zone de contact soit :H = �2� Z bd �zrdr (4.3)
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matriceFig. 54: Représentation du problèmeCritère de plasticité anisotrope. On considère que la tôle possède un critère de plasticitéanisotrope. Ce modèle axisymétrique exprime uniquement l'anisotropie normale de la tôle. Lecritère de plasticité est de type Hill 48 (le coe�cient R est le coe�cient de Lankford). Encontraintes principales, on peut le dé�nir comme suit :(�r � �z)2 + (�� � �z)2 +R(�r � ��)2 = (1 + R)�02 (4.4)



98 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissageRègle de normalité. Pour un état de vitesse de déformation donné, parmi tous les états decontraintes plastiquement admissibles, l'état de contrainte réel est celui qui dissipe la plus fortepuissance de déformation plastique. Pour un état de contrainte � véri�ant le critère suivant :f(�) = 0si on considère le tenseur des vitesses de déformation qui lui est associé (on néglige ici la défor-mation élastique), on peut considérer également un autre état de contrainte pour lequel f(��)�0(domaine élastique). Pour un matériau obéissant au principe du travail maximal, il en résulteque : (� � ��) : _" � 0Pour une déformation plastique, on peut alors démontrer le critère de normalité suivant :_"pl = �pl@f(�)@�On déduit alors, en appliquant le critère de normalité au critère de plasticité, la forme de la loid'écoulement suivante pour le matériau :�r � ��_"r � _"� = �z � �rR _"z � _"r = �z � ��R _"z � _"� � 0 (4.5)Equation d'équilibre mécanique statique. Dans notre cas axisymétrique, on suppose queles contraintes ne dépendent que de r. L'équilibre dynamique s'écrit alors comme suit :d�rdr + �r � ��r � 2��zh = 0 (4.6)� est le coe�cient de frottement de Coulomb qui s'exerce à l'interface tôle / outil.Tenseur des vitesses de déformation. On suppose que le serre �an est animé d'une vitesse!0. Dans la zone de contact de la matière sous serre �an, on fait l'hypothèse cinématique suivante :�!U (r; �; z) 8>><>>: u(r; �; z) = u(r)v(r; �; z) = 0w(r; �; z) = w(z) = !0 zhOn exprime l'incompressibilité de l'écoulement, ce qui amène à l'équation di�érentielle suivante :@u@r + ur = �!0h d'où l'expression d(ru)dr = �!0rhLa résolution de cette équation di�érentielle nous permet d'accéder à l'expression du champ devitesses et à celle du tenseur des vitesses de déformation (dont la forme est diagonale) :�!U (r; �; z) 8>>><>>>: u(r) = �!02h �r + Cr �v = 0w(z) = !0 zh et _" = 0BBBBB@ !02h ��1 + Cr2� 0 00 �!02h �1 + Cr2� 00 0 !0h 1CCCCCA



4.2. Étude préliminaire : cas d'un frottement constant 994.2.2.2 RésolutionExpression du champ de contraintes. On remonte à l'expression du tenseur des contraintesen remplaçant l'expression des vitesses de déformations dans le critère de normalité. On obtientainsi l'expression suivante :�r � ��2C0 = �z � �rr2 � C 0 = �z � ��r2 + C0 = � � 0 avec C0 = C1 + 2RLes di�érences de contraintes principales (fonction de �) sont reportées dans le critère de plasti-cité. On obtient ainsi la valeur de � :� = �00pr4 + SC02 avec S = 1 + 2R et �00 = �0s1 +R2On en déduit ainsi la valeur de �r��� et de �z que l'on pourra réintroduire ensuite dans l'équilibremécanique et ainsi obtenir une équation di�érentielle sur r et �r:8>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>: �r � �� = �00 2C0pr4 + SC02�z(r) = �r(r) + �00 r2 � C0pr4 + SC02 soit 8>>>>>>>>><>>>>>>>>>: �z(�r) = �r(�r)� �00f(�r)f(x) = �C � x2px4 + S �C2�C = C0b2 et �r = rbEquation di�érentielle en �z. En remplaçant les expressions des contraintes dans l'équilibremécanique, on obtient ainsi une équation di�érentielle sur �z de la forme générale :8>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>: d�z(�r)d�r �M(�r; t)�z(�r) = ��00 g(�r)�rg(x) = 2S �C2( �C � x2)(x4 + S �C2) 32 = 2S �C2f(x)x4 + S �C2M(�r; t) = 2�(�r; t)bh (4.7)Notons ici que le coe�cient de frottement est dé�ni de manière locale sur la partie en contact du�an avec le serre-�an et la matrice ; ceci dans la perspective d'une prise en compte d'un coe�cientde frottement évolutif spatialement et temporellement.Introduction des conditions aux limites. La condition aux limites 4.1 permet d'accéder àla valeur de �z(�r = 1) en fonction de �C. Elle s'exprime de la manière suivante :�z(�r = 1) = ��00f(1) (4.8)De plus, nous possédons la condition aux limites 4.2 qui exprime la perte de contact du serre�an pour �r = �d (de manière adimentionnelle).



100 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissageLa troisième condition aux limites dé�nit la force de serre �an �H0 imposée lors de l'opérationd'emboutissage : �H0 = H�b2�00Méthode de résolution. Pour une valeur de �C0 donnée, on connait la valeur de �z(�r = 1)(première condition aux limites). On peut calculer pas à pas par la méthode de Runge-Kutta lavaleur de �z(�r).Le calcul s'arrête quand la contrainte normale est nulle40 ou positive (�z(�r)�0 : deuxième condi-tion aux limites). On peut alors connaître la proportion de �an qui soutient le contact �d. Le calculde la force de serre-�an permet de véri�er l'hypothèse sur �C (troisième condition aux limites).Sachant que �C est une fonction croissante de �H , on peut réévaluer par dichotomie la valeur de�C de la manière suivante41 : �C = � �C � 1� � �H0�H + 1On itère ainsi jusqu'à la solution qui advient numériquement pour j �H0� �H j < ". Le calcul fournitles valeurs de �C et de �d.Nous utilisons pour résoudre cette équation di�érentielle du premier ordre un algorithme deRunge-Kutta (ordre 3) (Cf. Annexe E). La �gure 55 présente l'algorithme de résolution utilisépour le calcul numérique de l'écoulement sous serre-�an. Il reste à implémenter la prise en compted'un frottement variable dans cet algorithme.
40ce qui correspond à la perte de contact41à noter que �C croît à partir de 1 ce qui explique l'expression de la réévaluation par dichotomie
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102 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissage4.2.2.3 RésultatsLes deux �gures ci-après (Cf. �gures 56 et 57) présentent les variations de la fraction �d decontact de la tôle avec les outils et de la pression moyenne �P appliquée sur le �an en fonction desniveaux de serrage et de frottement. La rhéologie du matériau est précisée dans le tableau 4.1.Le coe�cient de Lankford est �xé à 1 pour les calculs. Le matériau est alors considéré commeisotrope. Ce coe�cient, bien connu des emboutisseurs, in�uence cependant grandement les ca-ractéristiques d'emboutissabilité de la tôle et son écoulement lors de la mise en forme42.b0 (mm) h0 (mm) K (MPa) n �"0 R �r mm100 1 500 0:2 0:01 1 �0:1Tab. 4.1: Constantes du modèle
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Fig. 56: Variation de �d en fonction de M (� entre 0,05 à 0,4 environ) et �HIn�uence du serrage et du frottement sur la localisation du contact en rétreint purEn ce qui concerne les variations de �d en fonction du frottement et de la force de serrage adi-mentionnelle, il apparaît que la valeur du frottement in�uence de manière prépondérante lalocalisation du contact à la périphérie du �an (voir pour cela l'évolution des lignes niveaux).Pour �H > 0:005, l'e�et de la force de serrage sur la valeur de �d reste négligeable en comparaisondes e�ets du frottement.La cission de frottement, introduite à travers le coe�cient de frottement constant �0, tend àfreiner l'écoulement de la matière vers le poinçon. Ceci entraîne une localisation plus rapide du42pour une anisotropie normale croissante, la striction apparaît plus tardivement



4.2. Étude préliminaire : cas d'un frottement constant 103contact vers la zone de rétreint maximum à la périphérie du �an. Pour les valeurs utilisées, ilapparaît que la limite du contact se situe au minimum aux alentours de 80% du rayon initial du�an (valeur de �H élevée et M faibles).
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Fig. 57: Variation de �P en fonction de M et �HIn�uence du serrage et du frottement sur la pression moyenneL'in�uence du frottement sur la pression moyenne e�ective de serrage �P est bien di�érente.Ainsi, on comprend naturellement l'e�et de la force de serrage sur la pression moyenne. En cequi concerne l'e�et du frottement, on peut remarquer qu'il est (dans notre gamme de force et defrottement) d'in�uence sensiblement égale à celle de la force de serrage �H . La pression augmentedonc de manière quasiidentique en fonction de la force de serrage et du frottement.Sur chaque graphique, on peut observer une zone de non convergence de l'algorithme pour cer-tains couples ( �H,M) élevés. Pour ces valeurs des paramètres �H et M , le coe�cient �C tend versl'in�ni : i.e. la vitesse de gon�ement du �an tend vers l'in�ni.Le graphique 58 montre l'évolution de cette zone avec les variations de R (anisotropie normale,coe�cient de Lankford). Il apparaît que, quand R augmente, la zone � inaccessible � tend às'étendre vers de plus faibles valeurs de �H et M .On peut constater que l'épaisseur de tôle n'in�ue pas sur la position de la zone � inacces-sible �. Quand l'épaisseur augmente, le coe�cient M = 2�bh diminue. La localisation de la zonede contact sur l'extérieur du �an apparaît donc plus tardivement pour un même coe�cient defrottement de Coulomb. Ce cas n'est pas représenté dans le présent document.
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Fig. 58: In�uence du coe�cient de Lankford sur la localisation du contactCas limite de la déformation plane. Le cas limite de la déformation plane est atteint pourdes vitesses nulles d'épaississement de la tôle, ie le coe�cient �C tend vers l'in�ni. Pour �C = 1en revanche, c'est le cas de la contrainte plane qui prévaut43.Pour le cas particulier de la déformation plane, assez éloigné des conditions usuelles de l'em-boutissage, nous avons réévalué la valeur des fonctions g(�r) et f(�r) pour �C tendant vers l'in�ni.Ces fonctions ne dépendent alors que du paramètre S et s'expriment comme suit :8>>>><>>>>: f(x)� 1pSg(x) � 2pSNous avons, à partir de ces valeurs limites des fonctions g(�r) et f(�r), calculé la courbe représen-tative de �d1. Pour M imposé, nous avons alors calculé directement la valeur de �H1 et �d1. Ene�et, il n'y a alors plus à rechercher une convergence de l'algorithme sur la valeur de �C. Nousdé�nissons ainsi les limites de la zone � inaccessible �. La �gure 59 représente cette courbe surla surface de �d.A noter que �d1 dépend uniquement de M . La connaissance de la limite du contact imposela valeur de �H1 correspondante et qui satisfait la condition aux limites.43Dans ce cas, la tôle est libre de s'épaissir librement, les contraintes sont dans le plan de la tôle
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Fig. 59: Représentation de la courbe d1(M1; �H1)4.2.2.4 Conclusion et perspectives de modélisationNous avons présenté dans ce paragraphe une modélisation analytique du rétreint en emboutis-sage prenant en compte l'e�et du frottement. Nous confronterons au paragraphe 4.5.4.1 certainsdes résultats issu de cette modélisation aux résultats de simulation sous Abaqusr (notammentla portion de �an qui soutient le contact).Deux perspectives à cette modélisation sont envisageables :� D'une part l'implémentation d'un calcul incrémental en postulant un �b pour chaque in-crément. Le point à étudier reste l'implémentation dans le critère de plasticité de la défor-mation �".� Un deuxième point, plus ardu, est l'implémentation de lois de frottement évolutives ou fonc-tions des variables du modèle ; ceci dans la perspective d'étudier l'in�uence de la dé�nitiondu frottement sur les valeurs de sortie ( �C, �d. . .).



106 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissage4.2.3 Vers une meilleure représentativité d'un cas industrielL'écoulement radial a pour e�et de concentrer le contact à la périphérie du �an. Le frottementaccentue cette concentration dans le cas d'une tôle présentant une anisotropie normale. Il estbien connu par ailleurs que l'anisotropie plane entraîne l'apparition des cornes d'emboutissage quicorrespondent à des variations orthoradiales d'épaisseur de la collerette. Dans la perspective denos modélisations, il est intéressant de véri�er les prévisions du calcul analytique en anisotropienormale par une simulation numérique, puis d'examiner l'e�et combiné du frottement et del'anisotropie plane sur l'écoulement de la matière.4.2.3.1 In�uence de l'anisotropie normale sur la distribution des épaisseursLa �gure 60 présente les distributions d'épaisseur pour un embouti hémisphérique à �an nonbloqué, avec et sans prise en compte d'une anisotropie normale44. La modélisation est axisymé-trique sous Abaqusr. La rhéologie du matériau est détaillée en annexe F. Le frottement tôleoutils est modélisé sous la forme d'un coe�cient de frottement de Coulomb constant égal à 0,13.La force de serre-�an est de 32 kN.

Fig. 60: Distributions d'épaisseur dans les cas isotropes et anisotropes(32 kN / 62,5 mm de profondeur d'emboutissage / R=1 et 1,77 / �=0,13)Le coe�cient d'anisotropie normale supérieur à 1 tend à uniformiser la répartition des épais-seurs. Dans la zone en expansion sous le poinçon, on retrouve logiquement des amincissementsplus importants ainsi qu'une distribution des épaisseurs plus hétérogène dans le cas isotrope. Lazone d'épaisseur minimale est décalée vers l'extérieur.44l'anisotropie est modélisée par le coe�cient de Lankford moyen R



4.2. Étude préliminaire : cas d'un frottement constant 107L'anisotropie a une in�uence d'ordre un sur les résultats sous le poinçon. Les di�érences d'amin-cissement sont en e�et de 100 % avec et sans prise en compte de ce paramètre. En revanche,l'in�uence de l'anisotropie n'est pas aussi importante dans la zone sous le serre-�an soumise àun mode de déformation en rétreint. L'anisotropie ne produit qu'une faible homogénéisation desépaisseurs (due à un épaississement moins marqué) ainsi qu'une légère augmentation de l'avale-ment.Dans ce cas, le frottement sous le poinçon et l'anisotropie tendent conjointement à atténuerles di�érences d'épaisseur. Nous présentons au paragraphe suivant des résultats complémentairesqui précisent les in�uences relatives du frottement et de l'anisotropie plane dans un cas 3Daxisymétrique d'embouti hémisphérique.4.2.3.2 Interactions entre anisotropie plane et frottementDans ce paragraphe, nous présentons et discutons des résultats de simulations numériquese�ectuées sur le logiciel Optrisr. L'opération de mise en forme consiste en l'emboutissage d'un�an circulaire par un poinçon hémisphérique à �an non bloqué. Le frottement est modélisé sous laforme d'un coe�cient de frottement de Coulomb constant égal à 0, 0,13 ou 0,2 sous le serre-�an,le coe�cient de frottement sous le poinçon étant toujours égal à 0,13. La force de serre-�an est de32 kN, 160 kN ou 240 kN. Pour les simulations, on applique une vitesse d'emboutissage de 1 m/sau poinçon. Les masses ne sont pas augmentées arti�ciellement dans le logiciel de simulation45.Deux maillages ont été utilisés pour ces simulations. Un quart du �an circulaire est modélisé. La�gure 61 présente les deux maillages. En ce qui concerne l'étude de sensibilité sur le coe�cientde frottement de Coulomb (cf. �gure 62), nous avons utilisé un maillage dont la taille de mailleest trois fois plus grande que pour le cas de validation de la simulation. L'erreur entre la solutionde référence et celle obtenue avec le maillage de l'étude de sensibilité est de l'ordre de 1/100 mm,donc acceptable au vu des amincissements absolus. Le maillage le plus ra�né est aussi utilisé a�nde préciser les phénomènes de contact sous serre-�an et notamment l'interaction entre frottementet anisotropie.
Fig. 61: à gauche, maillage utilisé pour l'analyse de sensibilité sur le contourà droite, maillage utilisé pour les cartes d'épaisseur et de pression (R=120 mm)45pas de � mass scaling �



108 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissageLe matériau est un acier extra doux pour emboutissage à froid. Ses caractéristiques rhéologiquessont précisées dans le tableau 4.2.Type Orthotrope Hill 48 Ecrouissage IsotropeEpaisseur 0; 77 mmCaractéristiques élastiques E = 210 GPa � = 0; 3Coe�cient d'écrouissage n = 0; 22Consistance 537 MPaAnisotropie r00 = 1; 86 r450 = 1; 22 r900 = 1; 92Limite d'élasticité Re00 = 179 MPa Re450 = 194 MPa Re900 = 174 MPaTab. 4.2: Rhéologie du matériau utilisé pour la simulation sous OptrisrNotre objectif premier est de mettre en évidence l'in�uence du frottement sur le départ de ladéformation en rétreint. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons varier que le coe�cient defrottement sous le serre-�an. La �gure 62 présente le tracé des contours extérieurs du �an pourdeux profondeurs d'emboutissage, 40 mm et 80 mm.

Fig. 62: Contour d'un �an d'emboutissage pour di�érents coe�cients de frottementsous serre-�an et 2 courses de poinçon (diamètre initial 120 mm)On note les points suivants :� Pour une course de poinçon de 40 mm, l'avalement reste inférieur à 5 mm, le mode de défor-mation reste principalement de l'expansion sous le poinçon. Le rétreint n'a pas réellementdébuté, ceci quelles que soient les valeurs de force de serrage et de frottement. En débutd'emboutissage, les e�ets de volumes sont d'ordre un par rapport aux e�ets de surface. La



4.2. Étude préliminaire : cas d'un frottement constant 109contrainte radiale nécessaire à l'amorçage du phénomène de rétreint n'est atteinte que vers40 mm de course du poinçon.� Les e�ets couplés du frottement et de la force de serrage sont beaucoup plus signi�catifs etdiscriminants pour une course de 80 mm (dans la gamme utilisée pour ces paramètres). A45�, le contour est plus � creusé � pour un frottement nul que pour un frottement non nul.Dans cette direction, r est minimal et l'épaississement maximal, ce qui tend à concentrerla pression de contact et l'e�et de retenue du frottement dans cette direction. Ceci montrel'e�et limitant du frottement sur la formation des cornes d'emboutissage dues à l'anisotro-pie plane du matériau.Cette interprétation est précisée et con�rmée par la �gure 63 qui présente la répartition d'épais-seurs sous le serre-�an pour trois courses du poinçon (le maillage le plus ra�né est utilisé). Ilapparaît une forte hétérogénéité des épaisseurs sous le serre-�an. Pour 16 mm, les épaisseursmaximales sont concentrées à 0� et 90� par rapport à la direction de laminage. Le matériauretenu sous le serre-�an s'écoule préférentiellement dans ces directions qui minimisent la limited'élasticité de la tôle. A noter cependant la très faible di�érence d'épaisseur, le rétreint ayant àpeine débuté. Lorsque le rétreint s'ampli�e, du fait du plus faible coe�cient d'anisotropie à 45�,le matériau tend à s'épaissir plus rapidement dans cette direction ce qui inverse la position desminima et maxima d'épaisseurs à 40 mm. Le phénomène s'est encore ampli�é à 80 mm, coursepour laquelle les épaisseurs maximales se situent très nettement dans la direction à 45�.
+

+
−

−

=
−

+Fig. 63: Evolution de la distribution des épaisseurs sous serre-�an pour trois courses du poinçon(16, 40 et 80 mm, 32kN, � = 0; 13)La �gure 64 présente la répartition de pression sous le serre-�an pour deux courses (16 et 80mm). On retrouve l'e�et de l'écoulement anisotrope de la tôle. Les hétérogénéités d'épaisseursentraînent la localisation du contact sur les zones d'épaisseur maximale et l'augmentation localede la pression de contact. C'est logiquement à 45� que l'on retrouve les pressions les plus élevéesde l'ordre de 30 MPa pour la course de 80 mm. Dans les directions à 0� et 90�, les pressions restentinférieures à 1 MPa tout au long de l'opération d'emboutissage. Cette retenue prépondérante du�an dans la direction à 45� tend à s'opposer aux e�ets de l'anisotropie, i.e. la formation descornes d'emboutissage avec une diminution du creusement du contour à 45� (voir �gure 62). Lefrottement tend ainsi à restaurer une certaine isotropie d'écoulement.
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Fig. 64: Distribution des pressions de contact sous le serre-�an pour deux courses du poinçon(16 mm et 80 mm / 32 kN � = 0; 13)4.3 Choix d'un cas de simulation pour le frottement local évolutifLa géométrie, la rhéologie ainsi que les conditions aux limites sont trois paramètres in�uentsà l'ordre un sur le résultat de l'opération d'emboutissage. Il convient donc de les déterminer avecsoin dans le but :� de représenter de la manière la plus complète possible le problème d'emboutissage (modesde déformations,. . .),� de privilégier les e�ets du paramètre frottement sur le résultat de la mise en forme.C'est le cadre le plus restrictif, celui de Forge2r (2D plan ou axisymétrique) qui a orienté lechoix de la géométrie de simulation46. On se limite de plus aux cas axisymétriques dans le but depermettre la mise en rétreint de la matière, ce mode de déformation étant typique de l'opérationd'emboutissage. Le tableau 4.3 présente trois géométries académiques 2D typiques dont nousprécisons les principales caractéristiques (modes de déformation, conditions de contact).Le cas du pliage étant exclu, car exempt de rétreint, le choix de la géométrie se tourne logique-ment vers celui de l'emboutissage du �an axisymétrique par un poinçon hémisphérique à �annon bloqué (Essai Swift hémisphérique). C'est en e�et cette géométrie qui o�re la plus grandediversité de modes de déformation et donc la meilleure représentativité vis à vis du procédé d'em-boutissage. De plus, l'hétérogénéité des paramètres du contact est peu accentuée. Le contact esttrès homogène sous le poinçon. Sous le serre-�an, le contact se concentre rapidement au niveaudu rayon de matrice et sur la périphérie du �an. A titre de comparaison, dans le cas d'une opé-ration d'emboutissage profond sur poinçon plat, le contact est très hétérogène sous le poinçonavec une concentration au niveau des rayons de la matrice et du poinçon. Dans l'essai Swift hé-misphérique, en�n, la valeur du frottement entre le �an et chaque outillage (poinçon , serre-�an,matrice) in�ue sur les observables de l'opération de mise en forme (distribution des épaisseursnotamment). La �gure 65 présente la géométrie du �an et des outils.46modélisation du frottement évolutif e�ectuée en 3D sur Abaqus r
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4.4. Frottement fonction de la longueur de glissement 1134.4 Frottement fonction de la longueur de glissementLors de l'opération d'emboutissage, l'allongement de la tôle se produit d'abord au pôle dupoinçon. Après un certain déplacement du poinçon, le matériau glisse entre le serre-�an et lamatrice tout en subissant un allongement radial et une contraction orthoradiale (ce qui corres-pond à un rééquilibrage des modes de déformation entre traction et rétreint). Cette transitiond'un mode de contact statique à un mode de glissement et de frottement dynamique dépend dedeux paramètres principaux :� la contrainte d'écoulement plastique de la tôle,� le comportement tribologique de la tôle lors du frottement avec les outils.Plus le niveau de frottement sous le serre-�an est élevé, plus l'opération de rétreint est retardée.Cet exemple met en exergue les e�ets du frottement statique lors de l'opération d'emboutissage.Dans ce cas, la valeur du coe�cient de frottement statique pourrait in�uencer de manière signi-�cative la répartition d'épaisseurs de la pièce.Le poinçon est le siège d'un frottement avec de faibles pressions et de faibles longueurs deglissement. Dans le cas d'une opération d'emboutissage axisymétrique sur poinçon hémisphé-rique, l'utilisation d'un coe�cient de frottement constant de Coulomb n'est probablement pascapable de prédire de manière précise la position de la zone d'amincissement maximal (un cercledans ce cas). L'utilisation d'un frottement variable en espace et en temps pourrait permettre unemeilleure adéquation entre les expériences et les résultats de simulation numérique.L'implémentation du modèle de frottement comme fonction de la longueur de glissement sousForge2r et sa validation ont été développées au chapitre précédent, nous les résumons ci-aprèset développons plus avant les autres aspects de la modélisation.4.4.1 Expression de l'équation d'équilibreL'équation d'équilibre est décrite comme suit :div(s) = � + grad(p)où :� s est la partie déviatorique du tenseur des contraintes� � est la densité�  est l'accélération� p est la pression hydrostatiqueDans ce cas d'emboutissage, on peut négliger les forces de masse et d'inertie (�,). L'hypo-thèse d'incompressibilité plastique est exprimée par div(v) = 0 où v est le champ de vitesse àdeux composantes : Vr et Vz.4.4.2 Discrétisation en éléments �nis du �an et des outilsLa discrétisation en éléments �nis sous le logiciel Forge2r est basée sur des éléments tri-angulaires où la pression et la vitesse varient linéairement. Une fonction bulle est ajoutée auchamp de vitesse au centre de l'élément pour assurer l'incompressibilité (élément P1+/P1). Laprocédure de remaillage n'est pas utilisée car inutile dans ce cas de faibles déformations. Ceci



114 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissagepermet une implémentation plus simple et évite le transport des paramètres utilisateurs lors desremaillages.La discrétisation de l'équation d'équilibre amène à la résolution d'un système non linéaire résolupar une méthode itérative de type Newton-Raphson. Le calcul utilise un algorithme de contactpénalisé entre la tôle et les outils. A noter que le maillage des outils, supposés élastiques, permetd'utiliser des critères de contact numérique moins sévères, ce qui favorise la convergence descalculs. Cette technique de résolution est particulièrement bien adaptée au cas de pièces trèsélancées comme dans le formage de tôles �nes. La géométrie est celle illustrée sur la �gure 65. La�gure 66 précise le maillage utilisé pour la simulation numérique. Le diamètre et l'épaisseur du�an sont respectivement de 240 mm et 0,8 mm. Deux couches d'éléments triangulaires linéairessont utilisées pour la discrétisation spatiale du �an et des outils élastiques. Ces couches élastiquessont supportées par un outillage rigide.
Outils Rigides (supports)

Outils Elastiques

Serre−flan (32 et 160 kN) Matrice

Poinçon Hémisphérique (d=62,5 mm)

Fig. 66: Présentation de la géométrie, de la discrétisation éléments �niset des conditions aux limites en force et déplacement



4.4. Frottement fonction de la longueur de glissement 1154.4.3 Rhéologie des matériauxNous faisons l'hypothèse que le �an est isotrope47. L'interprétation des résultats est donce�ectuée en supposant toujours le matériau élastoviscoplastique isotrope véri�ant le critère et laloi d'écoulement de Von Mises. La loi d'écoulement s'écrit :��S = 2K0(�"+ �"0)n(p3_�")m�1 _��"Avec :� K0 = 310 MPa,� n = 0:22,� m = 0:01,� �"0 = 0:00678Les paramètres d'élasticité pour les outils, supposés simplement élastiques, et le �an sont iden-tiques : module de Young E = 210 GPa et coe�cient de Poisson � = 0; 3.4.4.4 Modèle de frottement évolutifLa loi de frottement est une � loi de Coulomb régularisée � sous la forme :� = ��n0@ 1q�Vg2 +�Vg02 +K1A�Vg� est le coe�cient de frottement local de Coulomb, �n la pression locale de contact, �V g lavitesse de glissement ; �V g0 et K sont les deux paramètres de la régularisation. A�n de décrirela transition du contact statique vers le glissement, l'expression suivante de � a été implémentéedans Forge2r (Cf. Chapitre 3).� = 12 �(�d + �s) + (�d � �s) tanh� l� l1l2 ��Cette loi introduit donc quatre paramètres :� �s et �d respectivement les deux coe�cients de frottement de Coulomb statiques et dyna-miques� l1 et l2 (l2 << l1) décrivent la transition du frottement statique vers le frottement dyna-mique en fonction de la longueur de frottement locale l.La �gure 35 présente la loi de frottement utilisée pour la simulation numérique (l1 = 1 mm etl2 = 0; 1 mm, Cf �gure 68). La force de serre-�an varie entre 32 kN et 160 kN, ce qui dé�nit unepression initiale de serrage variant entre 1,14 et 5,7 MPa. Le choix des valeurs de coe�cient defrottement statique a été e�ectué a�n d'encadrer ses variations dans cette gamme de pression,soit entre 0,20 et 0,25 pour le matériau XES.47restriction imposée par le logiciel Forge2 r



116 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissage4.4.5 Résultats et discussionNous présentons et discutons ci-après les résultats de simulation pour les deux observableschoisis : le démarrage du rétreint et la répartition des épaisseurs de la tôle.4.4.5.1 Démarrage du rétreintLa �gure 67 présente les résultats des simulations pour deux forces de serre-�an (32 kN et160 kN). On précise la course du poinçon correspondant à deux déplacements de l'extrémité du�an : 0,05 et 0,1 mm. Sur le graphique, la valeur � statique � du coe�cient de frottement48 (ici0,2) est prise comme abscisse pour la représentation des résultats des simulations à frottementévolutif. La valeur � dynamique � du coe�cient de frottement est de 0,13. Les résultats dessimulations à frottement variable sont comparés à deux autres cas de simulation à frottementconstant � =0 et 0,13.Il apparaît que :� Le retard à l'avalement du �an augmente linéairement avec le coe�cient de frottement dé-terminé pour une vitesse de glissement nulle. On observe en e�et une linéarité des résultatsentre frottement constant et variable dans ce cas.� Jusqu'à l'initiation d'un glissement en périphérie du �an, celui-ci est principalement sou-mis à un mode de déformation en expansion. Il faut noter toutefois que l'utilisation d'unfrottement de Coulomb régularisé autorise un faible déplacement relatif entre le �an et lesoutils.� Le retard à l'avalement sous serre-�an croît aussi logiquement avec la force de serrage.Jusqu'au début du glissement, les conditions de contact sont de type quasi-statique danscette zone.
Fig. 67: In�uence du frottement statique sur le démarrage du rétreintDéplacement du poinçon au démarrage du rétreint en fonction de la valeur du frottement48déterminée pour une vitesse de glissement nulle



4.4. Frottement fonction de la longueur de glissement 117Nous montrons ainsi clairement l'in�uence de la loi de frottement locale évolutive sur l'instantde démarrage du rétreint et la compétition des modes de déformation en rétreint et expansionpour cette opération d'emboutissage. Le frottement statique gouverne la retenue du �an pendantla phase initiale d'expansion pure. Il peut en résulter une modi�cation de la répartition desépaisseurs du �an. Ce point est abordé au paragraphe suivant.4.4.5.2 Distribution des épaisseursLes �gures 68 et 69 présentent la distribution des épaisseurs de tôle pour un déplacement depoinçon de 62,5 mm. Les résultats sont présentés sur la géométrie déformée. Nous comparonsles résultats issus de simulations à frottement constant (� = 0, 0; 13 et 0; 20) aux résultats avecfrottement évolutif.Dans le cas d'un frottement constant, on retrouve des évolutions cohérentes avec celles reportéesdans la littérature pour ce type de géométrie et de conditions aux limites:� Pour un frottement nul, l'épaisseur minimale est localisée sur le pôle.� L'épaisseur augmente sous le nez de poinçon pour un frottement croissant et le rayon de lazone d'épaisseur minimale s'éloigne du pôle du poinçon vers la matrice quand le frottementaugmente.� Le frottement nul induit donc les plus grandes hétérogénéités de distribution des épaisseurssur l'embouti (épaisseurs maximale en zone serre-�an et minimale en zone poinçon).� On constate également, ce qui ne semble pas avoir été souligné auparavant, une diminutionde l'avalement du �an en �n d'emboutissage quand le frottement augmente. Les di�érencessont cependant assez faibles.

Fig. 68: Distribution des épaisseurs de tôle pour di�érentes valeurs du frottement(constant et évolutif)
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Fig. 69: Distribution des épaisseurs de tôle pour di�érentes valeurs du frottement(détail de la zone sous poinçon)Dans le cas d'une modélisation avec frottement évolutif (� = 0; 20 à 0; 13), on ne constate pasde di�érence signi�cative sur le nez de poinçon avec la solution à frottement constant égal à0,2. Les faibles longueurs de glissement dans cette zone de l'outillage induisent un coe�cient defrottement très proche du coe�cient de frottement quasistatique. Ce frottement ne conditionneque localement la distribution des épaisseurs :� La valeur du coe�cient de frottement pour les faibles longueurs de glissement conditionnelégèrement la position de l'épaisseur minimale sous poinçon, position située de manièreintermédiaire entre les simulations à coe�cients de frottement 0,13 et 0,2 constants.� La distribution d'épaisseur tend à rejoindre celle correspondant à un frottement constantégal à 0,13 quand la distance au pôle augmente.� Nous n'observons donc pas de di�érence signi�cative dans la zone sous le serre-�an entrefrottement constant et évolutif. La valeur de frottement dynamique (0,13) conditionne ladistribution des épaisseurs et l'avalement du �an dans cette zone de l'outillage, siège degrands déplacements.On retrouve exactement les mêmes tendances dans le cas d'un coe�cient de frottement statiqueplus élevé égal à 0,25. L'in�uence de ce modèle de frottement évolutif est donc faible et prin-cipalement restreinte à la zone sous poinçon. Ces conclusions, obtenues pour des longueurs l1(dé�nissant le début de l'évolution du frottement) et l2 (dé�nissant la vitesse de la transition)faibles, seraient à revoir si les caractéristiques de cette transition étaient di�érentes : l1 élevé etl2 faible par exemple.



4.4. Frottement fonction de la longueur de glissement 1194.4.6 Conclusion et perspectivesNous avons présenté les résultats numériques de simulations avec frottement variable fonctionde la longueur de glissement sous Forge2r. Une in�uence du modèle est mise en évidence dansla zone sous poinçon où les longueurs de glissement sont faibles. Nous mettons ainsi en évidencel'in�uence d'un frottement de Coulomb quasistatique sur la distribution des épaisseurs de �ansous poinçon ainsi que sur l'instant d'initiation du glissement du �an sous serre-�an. En revanche,nous ne constatons pas d'in�uence de la modélisation évolutive sur l'avalement en �n d'embou-tissage, pour des courses du poinçon importantes. La �gure 70 présente la presse d'emboutissagedu Centre de Mise en Forme des Matériaux qui a été instrumentée dans le but d'évaluer le retardau démarrage du rétreint (des capteurs de petits déplacements sont repartis sur le pourtour). Cetravail expérimental représente une perspective aux travaux numériques évoqués auparavant.

Fig. 70: Essai de caractérisation de démarrage du rétreintpour une opération d'emboutissage axisymétriqueCe modèle, s'il permet une prise en compte d'un frottement statique par l'intermédiaire de lalongueur de glissement, reste assez peu physique. La variation du coe�cient de frottement de savaleur statique vers sa valeur dynamique est irréversible et les longueurs décrivant la transition,l1 et l2, ont été choisies indépendamment de toute information expérimentale. Nous proposonsci-après une modélisation du frottement en fonction de la vitesse de glissement et de la pressionde contact. Cette modélisation � réversible �, basée directement sur des résultats expérimentaux,est une alternative intéressante et déjà explorée par d'autres équipes [Magny02].



120 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissage4.5 Frottement fonction de la vitesse et de la pressionIl s'agit d'implémenter la loi de frottement dans un logiciel généraliste par l'intermédiaired'une routine utilisateur. Ce point a été développé dans le chapitre précédent. La modélisationreprend les résultats issus des caractérisations en statique et dynamique sous la forme d'une loide variation du coe�cient de frottement de Coulomb avec la vitesse de glissement et la pressionde contact. L'utilisation d'un second logiciel, Abaqusr, nous permet d'intégrer l'anisotropienormale et donc d'améliorer la représentativité de nos simulations numériques. La descriptiond'une anisotropie plane n'est pas prise en compte cependant.4.5.1 Rhéologie des matériauxLe matériau étudié est la tôle XES 0,77 mm (acier doux nu aspect X). Les essais ont étéréalisés chez PSA Peugeot Citroën sur des éprouvettes standard de type ISO80. Trois à quatreéprouvettes ont été déformées pour chaque direction de traction. Les résultats complets des ca-ractérisations sont présentés en annexe F.La rhéologie du matériau est exprimée sous la forme d'une loi puissance de type Hollomon.Pour les simulations e�ectuées sur Abaqusr, on ne tient compte que de l'anisotropie normalesous la forme du coe�cient de Lankford moyen R :R = r00 + 2r450 + r9004La synthèse des valeurs des coe�cients rhéologiques est la suivante :� n = 0; 21� K = 500; 84 MPa� "0 = 0:0049� R = 1; 774.5.2 Modélisation du frottement évolutifLes résultats de caractérisation du frottement du matériau XES sont présentés au chapitre2. Le tableau 71 rappelle ci-après les conditions opératoires.
XES (tôle nue d’aspect X)Nature de la tôle

Pression de serrage initiale

Vitesses d’étirage

Nature des outils

Rugosité des outils

Volume de lubrifiant 1,5 g/m²/face

X160CrMoV12

1 MPa ; 2 MPa ; 8 MPa ; 16 MPa

Polissage après rectification (Ra=0,08 µm)

0 mm/s (transition statique−dynamique) ; 0,7 mm/s ; 7 mm/s ; 60 mm/s

A vérifierFig. 71: Conditions opératoires pour la caractérisation du frottementpour les simulations numérique sous Abaqus r



4.5. Frottement fonction de la vitesse et de la pression 121Dans le plan (Vg,p), nous estimons la valeur locale du coe�cient de frottement en interpolantlinéairement dans le champ des valeurs expérimentales. La �gure 72 présente la surface de frot-tement en vitesse et pression issue des caractérisations. Nous rappelons qu'en dehors du champexpérimental, le frottement est supposé constant et égal à la limite dans la direction d'interpo-lation (vitesse et/ou pression). Ce point est détaillé au chapitre 3.
Fig. 72: Surface représentant l'évolution du frottement avec la vitesse et la pressionpour les simulations Abaqusr4.5.3 Présentation des cas de simulationsLe tableau 4.4 présente les di�érents cas de simulations e�ectués. Les simulations prélimi-naires sont e�ectuées pour un coe�cient de frottement évolutif localement fonction des vitessesde glissement et pressions de contact. Ces cas de simulations numériques à frottement variablepermettent ensuite de dé�nir d'autres cas à frottement constant moyen par zone d'outillage. Ene�et, au delà de l'analyse de l'in�uence d'un frottement variable sur le résultat de la mise enforme par emboutissage, nous souhaitons estimer si, et dans quelles conditions, les résultats àfrottement constant permettent d'approcher avec précision ceux obtenus dans le cas de simula-tions à frottement variable.Le calcul des coe�cients de frottement moyens est basé sur la retenue équivalente exercée surle �an, selon la logique présentée au paragraphe 4.2.1 relatif à la mise en forme par pliage. Lescoe�cients de frottement moyens sont calculés pour tous les n÷uds j présentant un déplacementà la dernière itération de l'incrément i, pondérés par le temps de l'incrément, soit :�moyen = Xi Xj �jdtiXi Xj pjdti
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160 kNTab. 4.4: Présentation des cas de simulation AbaqusrCette méthode permet d'établir un coe�cient moyen, soit unique pour tous les outillages, soitdi�érencié en séparant le poinçon et la zone sous le serre-�an.4.5.4 Résultats et discussionDans ce paragraphe, nous présentons et discutons les résultats des calculs. Dans un premiertemps, nous revenons brièvement sur la répartition et l'évolution des pressions de contact sousles outillages pour un frottement constant à l'instant initial, à mi-course du poinçon et en �nd'emboutissage. Nous discutons ensuite l'e�et de la vitesse du poinçon et de la pression de serragesur la répartition des épaisseurs dans le cas d'une modélisation évolutive du frottement. En�n,nous comparons les résultats issus du calcul avec frottement évolutif avec ceux obtenus avec unfrottement constant moyen.4.5.4.1 Evolution des pressions de contact lors de l'emboutissageLes phénomènes d'hétérogénéités du contact sont globalement peu discutés dans la biblio-graphie en ce qui concerne les travaux relatifs à la modélisation évolutive du frottement. Nousreprésentons ci-après sur la �gure 73 les répartitions de pressions de contact issues du calcul pourun coe�cient de frottement constant égal à 0,13. Cette analyse préliminaire est particulièrementimportante dans le cas de la loi de frottement variable en vitesse et pression que nous utili-sons. Les grandeurs du contact conditionnent en e�et la valeur du coe�cient de frottement. Unevariation trop brutale d'un incrément à un autre du coe�cient de frottement peut induire unenon-convergence des calculs, due principalement à la non linéarité du système d'équations résolu.
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(a)

(c)

(b)

Fig. 73: Répartitions des pressions de contact pour un serrage de 160 kNet pour trois courses de poinçon = (a) 0 mm (b) 31; 25 mm (c) 62; 5 mm



124 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissagePar ailleurs, il est intéressant de véri�er l'adéquation entre les niveaux de pression de contactcalculés et les conditions opératoires des essais de frottement. Dans ce cas, l'e�ort de serre-�anest de 160 kN, soit une pression de serre �an de l'ordre de 6 MPa en début d'opération d'em-boutissage avant l'initiation du contact poinçon tôle. En ce qui concerne la vitesse de glissement,elle est globalement comprise entre des vitesses nulles au nez de poinçon jusqu'à une vitesse del'ordre de la vitesse de poinçon en périphérie.Les conclusions sont les suivantes :� La première �gure (a) présente cette répartition de pression initiale sous le serre-�an. Onconstate que la pression est répartie de manière homogène sur la surface du serre-�an etde la matrice.� La seconde �gure (b) précise la répartition de pression à mi-course du poinçon. On constate,à la di�érence d'un cas de pliage pur, une concentration très importante du contact versla périphérie du �an. Cette concentration est induite par le rétreint. Elle apparaît et sestabilise très rapidement dès le début de l'avalement, en accord avec la modélisation enrétreint pur au paragraphe 4.2.2. La portion de �an qui soutient le contact représente 8 à9% du diamètre, ce qui est cohérent avec les résultats issus du modèle analytique.� Les pressions maximales de contact sont de l'ordre de 70 MPa. Lors des caractérisationsexpérimentales du frottement nous n'avons pas dépassé la valeur de 30 MPa pour la pres-sion de contact. Nous faisons l'hypothèse que la valeur du frottement varie peu au delà.Cette tendance a été mise en évidence lors des expériences. La pression de contact évolueavec la descente du poinçon (voir �gures (b) et (c)).� A la localisation du contact sur la périphérie du �an s'ajoute la formation de deux pics depression de contact sur le rayon de la matrice formés par la �exion et la contre-�exion du�an dans cette zone de l'outillage. On retrouve ces constatations dans la bibliographie.� Sous le poinçon, la pression est assez uniforme de l'ordre de 9 MPa. Ce résultat est aussien bon accord avec la bibliographie [Ghosh77] (2e�0=R soit 6,98 MPa). Cette pression estglobalement stable pendant l'opération d'emboutissage (voir �gures (b) et (c)).Nous nous intéressons ensuite aux résultats issus de la modélisation avec frottement évolutif.



4.5. Frottement fonction de la vitesse et de la pression 1254.5.4.2 In�uence de la vitesse de poinçon et de la pression de serre-�ana. Sur les forces d'emboutissageLa �gure 74 représente l'in�uence de la vitesse d'emboutissage sur la force de poinçon dans lecas de la prise en compte d'un frottement variable à l'interface tôle outil. La force de poinçon,pour une meilleure lisibilité, est représentée sous la forme d'une courbe de tendance (polynômed'ordre 6). Le coe�cient de corrélation est très proche de 1.
Fig. 74: In�uence de la vitesse de poinçon sur la force d'emboutissage(forces de serre-�an de 32 kN et 160 kN)La force augmente légèrement avec la force de serrage, mais l'in�uence de la vitesse ne se faitsentir que pour les courses importantes : à faible vitesse, l'augmentation du frottement augmentelégèrement la force d'emboutissage. Cet observable demeure peu discriminant.b. Sur la distribution des épaisseursLa �gure 75 présente les distributions d'épaisseur à la �n de l'opération d'emboutissage pourtrois vitesses d'emboutissage (1 mm/s, 10 mm/s et 100 mm/s) et une force de serre-�an de 32kN. La �gure 76 présente le même résultat pour deux vitesses d'emboutissage (10 mm/s et 100mm/s) et un e�ort de serre-�an de 160 kN.Dans le cas d'une force de serre-�an de 160 kN et de la vitesse minimale, le rétreint est trèslimité, car les forces de retenue du �an sont proches du blocage. La déformation a lieu par amin-cissement sur le rayon de la matrice et les résultats ne sont donc pas commentés. Le premierconstat est que la modélisation en vitesse de glissement et pression de contact proposée à par-tir des résultats expérimentaux induit des di�érences d'épaisseur en particulier sous le poinçon.L'e�et est di�érent entre faible et forte pression de serrage :� A faible serrage, le passage de 1 à 10 mm/s remonte l'épaisseur minimale et la rapprochedu pôle, sans changer l'épaisseur au pôle ; le passage à 100 mm/s augmente l'amincissementautour du pôle et décale vers celui-ci l'épaisseur minimale.� A fort serrage, l'augmentation de vitesse diminue essentiellement l'épaisseur minimale etla décale vers le pôle.
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Fig. 75: In�uence de la vitesse d'emboutissage sur la distribution des épaisseurs(e�ort de serre-�an de 32 kN)

Fig. 76: In�uence de la vitesse d'emboutissage sur la distribution des épaisseurs(e�ort de serre-�an de 160 kN)



4.5. Frottement fonction de la vitesse et de la pression 1274.5.4.3 Comparaison avec un frottement moyenNous avons présenté au paragraphe 4.5.3 le calcul des coe�cients de frottement moyen àpartir des résultats de simulation à coe�cients de frottement variable. Le calcul d'un coe�cientde frottement moyen présente deux intérêts :� Il fournit les niveaux de frottement global et les tendances par outillage pour les diversesvitesses de poinçon et forces de serrage.� Il permet d'estimer la pertinence de l'utilisation d'une modélisation du frottement pluscomplexe que l'introduction d'un frottement constant.Si ce calcul permet d'approcher les résultats à frottement variable, le résultat ne nous autorisecependant pas à conclure complètement, car d'autres choix de valeurs de frottement constantpourraient mieux approcher le résultat à frottement variable. Il faudrait en outre tenir comptedans la discussion des valeurs des forces d'emboutissage. Le tableau 4.5 ainsi que le graphique77 présentent les coe�cients de frottement moyens.
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Tab. 4.5: Frottements moyens calculés pour la géométrie d'embouti hémisphérique(calcul global ou discrétisé par outillage)Les principales conclusions sont les suivantes :� Le coe�cient de frottement moyen global décroît linéairement, en première approximation,avec le logarithme de la vitesse. Pour des vitesses d'emboutissage industrielles élevées (audelà de 100 mm/s), l'in�uence de la vitesse de glissement sur le frottement et la distributiondes épaisseurs est donc faible.� Dans la gamme de vitesses étudiée, la variation de frottement est de l'ordre de 0,06 pourune force de serre-�an de 32 kN. La tendance est respectée pour des forces de serre-�ansupérieures (160 kN).� Si l'augmentation de la vitesse d'emboutissage se traduit par une diminution du coe�cientde frottement sur les deux outillages, le frottement moyen est signi�cativement plus élevésur le poinçon que sur la matrice, résultat en bon accord avec l'expérience (cf. 1.1.3.2). Lesvitesses de glissement engendrées sur la matrice sont en e�et plus élevées et de l'ordre dela vitesse du poinçon. Sur le poinçon, les vitesses sont nulles au pôle et sont croissantesvers la périphérie, mais y restent limitées.� L'augmentation de la force de serre-�an diminue le coe�cient de frottementmoyen global ettend à réduire les écarts de coe�cient de frottement entre poinçon et matrice. En outre, lavaleur du coe�cient de frottement moyen se rapproche fortement de la valeur de la matrice.Ceci traduit la prépondérance naturelle des e�ets de retenue sous le serre-�an à fort serrage.
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Fig. 77: Coe�cients de frottement moyen global et discrétisés sur poinçon et matriceLes �gures 78 et 79 présentent les distributions d'épaisseurs pour les simulations à frottementévolutif et les simulations à coe�cients de frottement moyens constants pour deux cas (V= 100mm/s, 32 kN et V=10 mm/s, 160 kN).Dans le cas de faibles forces de serre-�an (32 kN, �gure 78), il apparaît que :� l'utilisation de deux coe�cients de frottement constants, un par outillage, permet un reca-lage précis des distributions d'épaisseur sur les résultats à frottement variable. En revanche,un coe�cient de frottement moyen global surestime légèrement l'amincissement sous poin-çon sans changer les résultats sous le serre-�an.� la distribution d'épaisseur sous le serre-�an est peu sensible au frottement sur la matricedans ce cas. On peut imaginer qu'une augmentation arti�cielle du coe�cient de frottementglobal peut permettre un recalage de l'ensemble de la distribution d'épaisseur, mais lesvaleurs de force sur le poinçon risquent d'être surestimées. Les e�ets de frottement sous lepoinçon ont, dans ce cas, une forte in�uence sur l'amincissement du �an et la distributiondes épaisseurs.La �gure 79 compare les distributions d'épaisseur dans le cas d'une force de serre-�an de 160 kNet d'une vitesse d'emboutissage de 10 mm/s :� L'introduction d'un coe�cient de frottement sur chaque outillage permet un recalage assezsatisfaisant (mais moins que dans le cas précédent) de la distribution des épaisseurs parrapport au cas de simulation à frottement variable. Les di�érences d'épaisseur sont ampli-�ées par la retenue importante imposée par le serre-�an qui favorise le mode de déformationen expansion de la tôle au détriment du rétreint.
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Fig. 78: Comparaison des distributions d'épaisseur pour un frottement évolutif (v,p)constant partout et moyenné sur les outillages (32 kN / 100 mm/s)

Fig. 79: Comparaison des distributions d'épaisseur pour un frottement évolutif (v,p)constant partout et moyenné sur les outillages (160 kN et 10 mm/s)



130 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissage� Sous le serre-�an, on constate des di�érences sur les distributions d'épaisseurs et sur l'ava-lement périphérique (3 mm entre coe�cient de frottement variable et moyen global). Dansce cas, l'in�uence de la retenue induite par la force de serre-�an est perceptible. Si l'aug-mentation arti�cielle du coe�cient de frottement global va dans le sens d'un recalage de ladistribution des épaisseurs dans cette zone, il va contribuer à accroître les di�érences sousle serre-�an. La discrétisation par outillage semble donc nécessaire au-dessus d'une forcede serre-�an critique.Les �gures 80 et 81 présentent les amincissements relatifs moyens entre les simulations à frotte-ment constant et les simulations à frottement variable �(V g; p) Comme les comportements endéformation sont très di�érents selon la zone d'outillage considérée (expansion et rétreint), lesvaleurs sont calculées séparément pour le poinçon et le serre-�an.

Fig. 80: Di�érence relative d'amincissement entre frottement constant et variablepour la zone poinçonEn zone poinçon :� On retrouve l'écart déjà mis en évidence sur les distributions d'épaisseur entre les casd'emboutissage à force de serre-�an modérée (32 kN) et élevée (160 kN). Dans le cas d'uneforce de serre-�an de 32 kN, l'écart d'amincissement relatif est compris entre 5% et 10%selon la vitesse d'emboutissage pour un frottement global constant. Dans le cas d'unediscrétisation par outillage, l'erreur devient très acceptable avec une di�érence inférieure à1%.� Quand la force de serre-�an augmente, les di�érences d'amincissement atteignent 20 à 30%dans le cas d'un coe�cient de frottement global constant. L'écart tombe à 5 et 10% dansle cas d'un coe�cient de frottement constant par outillage.� On constate une diminution des écarts d'amincissement avec les simulations à frottement



4.5. Frottement fonction de la vitesse et de la pression 131variable quand la vitesse d'emboutissage augmente. L'augmentation de la vitesse d'embou-tissage induit directement une augmentation des vitesses de glissement de la matière surles outillages. Elle produit la diminution des écarts constatés entre les di�érentes modéli-sations du frottement.
Fig. 81: Di�érence relative d'épaississement entre frottement constant et variablepour la zone serre-�anDans la zone serre-�an, nous ne présentons que le résultat associé à la force de serre-�an de32 kN. Les résultats ne sont donc pas directement comparables. Les résultats numériques sonttrès voisins quel que soit le type de modélisation utilisée. L'intérêt d'une modélisation évolutivedu frottement dans cette région de l'outillage est donc discutable lorsque la retenue est faible,les phénomènes de plasticité l'emportant sur les phénomènes de retenue par frottement. Lesdi�érences constatées en zone serre-�an sur les distributions d'épaisseurs de la �gure 81 justi�entcependant l'utilisation d'une modélisation plus appropriée et plus complexe quand la force deretenue augmente.4.5.5 ConclusionNous avons présenté et discuté les résultats issus des simulations à frottement constant etvariable sous Abaqusr, le frottement variable dépendant de la vitesse de glissement et de lapression de contact. L'intérêt d'un modèle de frottement variable dépend des conditions d'em-boutissage ainsi que de la zone d'outillage considérée. D'une manière générale, la loi de frottementvariable ajustée sur les essais de frottement modi�e essentiellement la distribution d'épaisseursous le poinçon et impose globalement un niveau de frottement signi�cativement plus élevé sousle poinçon que sous le serre-�an, résultat qualitativement en accord avec diverses observationsexpérimentales. L'utilisation d'un coe�cient de frottement global constant surestime l'amincis-sement sous le poinçon. L'utilisation d'un coe�cient de frottement pour chaque outillage permet



132 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissagede retrouver assez bien les distributions d'épaisseur, à condition de supposer que ces coe�cientsde frottement dépendent de la vitesse du poinçon et de la force de serrage. L'augmentation desforces de serre-�an tend à augmenter les écarts des résultats obtenus avec les di�érentes modéli-sations. En revanche, l'augmentation de la vitesse d'emboutissage a l'e�et inverse.Ce modèle de frottement variable rend compte de l'e�et des paramètres du contact macroscopiquesur la répartition des déformations en emboutissage. En revanche, il n'intègre pas l'évolution dela microtopographie locale de surface depuis le début de la mise en ÷uvre et son in�uence sur leniveau de frottement. Dans le paragraphe suivant, nous proposons comme complément à nos tra-vaux les premiers résultats utilisant la modélisation plus complète en vitesse, pression et surfaceréelle de contact tôle/outil. Ces premiers résultats sont issus de l'implémentation sous Forge2rdu modèle de frottement présenté au chapitre 3 paragraphe 3.3.4.



4.6. Vers une modélisation plus physique du frottement 1334.6 Vers une modélisation plus physique du frottementNous avons présenté dans le chapitre précédent une extension du modèle de frottement in-troduit par Felder et Devine [Devine96] qui associe aux e�ets hydrodynamiques induits par lelubri�ant un frottement solide entre la tôle et les outils. Nous avons ainsi développé trois pointsqui améliorent la représentativité du modèle et permettent son implémentation dans un codeéléments �nis tel que Forge2r, à savoir :� une généralisation du modèle pour les fortes érosions de la rugosité avec une bonne repré-sentativité de l'arasement du matériau� l'introduction d'une aire en plateau initiale et par voie de conséquence d'un frottementinitial non in�ni en début de glissement (aire en plateau non nulle),� une forme évolutive du modèle permettant son implémentation dans un code éléments �nisincrémental.On dé�nit ainsi un modèle de frottement qui associe aux e�ets des hétérogénéités des variablesmacroscopiques du contact l'histoire locale du contact entre la tôle et les outils. Cette loi estexprimée sous la forme d'un coe�cient de frottement de Coulomb du type �(V g; p; Ap) ou Apest l'aire en plateau de la tôle (i.e. aire apparente de contact), V g la vitesse de glissement et p lapression locale de contact. Cette loi de frottement présente donc un caractère irréversible de parl'évolution de la variable � aire en plateau � dont la valeur est strictement croissante au cours dutemps, l'arasement étant dû au glissement relatif des surfaces entre elles sous une pression donnée.Au paragraphe suivant, nous présentons les paramètres de la modélisation utilisée pour le calculde l'aire en plateau évolutive ainsi que du frottement local.4.6.1 Paramètres du modèleLa géométrie des outils est identique à celle précédemment utilisée pour les simulations sousles logiciels Abaqusr et Forge2r. La vitesse d'emboutissage est de 100 mm/s, la force de serre-�an est de 32 kN. Les paramètres de la loi de frottement utilisés pour le calcul éléments �nissont basés sur les résultats de Devine, soit :� nc = 3; 3� pr = 1000 MPa� q = 1; 8� � = 1; 7� f = 0; 1� RT = 10�m� �w = 0; 12� �c = 0; 7� ! = 0; 003 MPa:s:mm�14.6.2 RésultatsLa �gure 82 présente les valeurs locales de l'aire en plateau en �n d'opération d'emboutissage.Pour ce calcul, l'aire en plateau initiale est �xée à 1% de l'aire apparente de contact. D'un pointde vue qualitatif, les résultats sont cohérents avec ceux observés expérimentalement : on observecouramment que l'arasement des rugosités est très important sous le serre-�an du fait des grandsglissement relatifs de la tôle ainsi qu'aux pressions de contact élevées :



134 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissage� sous serre-�an, on constate un matage progressif localisé à la périphérie du �an avec uneaire en plateaux de l'ordre de 24% dans cette zone.� Sur le rayon de matrice, la formation de pics de pression (cf. paragraphe 4.5.4.1) et degrand glissement met en évidence le phénomène d'arasement avec une zone de croissanceen entrée, puis de décroissance en sortie de rayon avec des valeurs d'arasement maximumde l'ordre de 45%.� Sous le poinçon cependant, les valeurs d'arasement restent négligeables et ne sont pas repré-sentées ici. Ceci est imputé au niveau de pression plus faible ainsi qu'aux faibles longueursde glissements relatifs entre la tôle et les outils dans cette zone.
Extrémité du flan

Rayon matrice

Ap0=0,01Fig. 82: Calcul de l'aire en plateau locale sous Forge2rpour une opération d'emboutissage hémisphérique à �an non bloqué



4.7. Conclusion générale 1354.7 Conclusion généraleDans le cas du procédé d'emboutissage, le frottement se révèle être un paramètre particuliè-rement in�uent sur le résultat de l'opération de mise en forme.L'utilisation de l'essai de biétirage plan a été étendue à la caractérisation de la transition sta-tique / dynamique [Steinmetz et al.01b]. Cette nouvelle procédure d'essai met en évidence unniveau de frottement statique plus élevé que le frottement dynamique dans toute la gamme depressions de contact explorée et pour des tôles d'aciers nus et revêtus. Elle vient compléter laméthode classique en vitesse contrôlée et permet d'approcher les conditions de frottement lorsdu démarrage du rétreint ainsi que sous le poinçon où les vitesses de glissement sont très faibles.L'in�uence du frottement statique et plus généralement d'un frottement local et évolutif surle résultat de la mise en forme a été discutée dans ce dernier chapitre à travers di�érentes mo-délisations calées sur les résultats de tribométrie et implémentées dans des codes de calculs paréléments �nis (FORGE2r et ABAQUSr) :� Une modélisation de la transition statique / dynamique comme fonction de la longueur deglissement met en évidence l'in�uence du coe�cient de frottement statique sur le retardà l'avalement du �an sous le serre-�an et sur la distribution des épaisseurs dans les zonesde faibles glissements relatifs sous le poinçon. Certains emboutis industriels imposent à lapièce peu de rétreint et beaucoup d'expansion : pour ces opérations, la prise en comptede la transition d'un contact statique vers le glissement est nécessaire pour obtenir unebonne prévision de l'avalement e�ectif de la pièce sous le serre-�an ([Steinmetz et al.01a]et [Steinmetz et al.02]).� Une modélisation du frottement comme fonction de la vitesse de glissement et de la pres-sion permet de prendre en compte de manière réaliste l'in�uence de l'hétérogénéité de cesparamètres du contact. Pour des vitesses d'emboutissage croissantes, l'écart entre les ré-sultats à frottement constant et variable décroît. La discrétisation du frottement par zone,le frottement sous le poinçon étant plus élevé que sous le serre-�an, permet une réductionsensible de l'erreur commise avec l'utilisation d'un coe�cient de frottement constant pourtous les outillages. L'ajustement d'un coe�cient par outillage semble ainsi plus réalistedans ce cas. A noter que le résultat d'amincissement issu de la simulation via un coe�cientde frottement constant est plus défavorable que celui obtenu par discrétisation spatialeou à l'aide d'un coe�cient de frottement variable. Il importerait toutefois à l'aide d'essaisd'évaluer le degré d'approximation de l'hypothèse d'une liaison binuivoque entre frotte-ment d'une part, pression de contact et vitesse de glissement d'autre part. Les deux autresmodèles de frottement discutés introduisent en e�et une évolution irréversible du contact àl'échelle microscopique, évolution attestée par l'arasement des plateaux de rugosité observéen pratique.� Le modèle de Devine qui décrit l'histoire microscopique du contact (interactions micro-plastiques, aspects hydrodynamiques) a été généralisé aux fortes érosions et formulé pourle calcul numérique utilisant la méthode des éléments �nis. C'est un modèle alternatif in-téressant qui en outre permet d'estimer l'évolution du frottement local avec l'arasementdes plateaux et une approche de l'avarie de contact. Les résultats numériques sont qualita-tivement cohérents avec l'expérience, notamment en ce qui concerne l'arasement (matage



136 Chapitre 4. Frottement évolutif et simulation numérique de l'emboutissagepériphérique et sur les rayons matrice. . .) Le modèle de Devine est sans doute à termele modèle le plus à même de décrire correctement la loi de frottement des tôles en em-boutissage, moyennant sans doute son amélioration sur le plan théorique et surtout unevalidation plus poussée sur le plan expérimental, ces deux voies devant être développéesen parallèle et de manière interactive. Il importerait en particulier d'évaluer son aptitudeà décrire le frottement des outils sur divers matériaux de surface : �lms de zinc, alliagesd'aluminium, revêtements organiques, . . .En�n, cette étude des conséquences de la loi de frottement sur l'emboutissage concerne les tôlesd'acier doux où la déformation élastique revêt peu d'in�uence. Il serait intéressant de l'étendreà des tôles �plus élastiques� comme les tôles d'aluminium ou les tôles à haute limite d'élasticité.



Deuxième partieFrottement en hydroformage :problématique et caractérisation
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Le terme � hydroformage � rassemble un certain nombre de procédés qui utilisent la pressiond'un �uide pour la mise en forme de diverses pièces : tubes circulaires, pro�lés ou �ans(raboutés ou non). Dans cette partie, le terme d'hydroformage fait uniquement référence à lamise en forme de tubes circulaires sous haute pression.Il semble que le procédé d'hydroformage ait été appliqué en premier lieu à la production depiquage en T dans les années soixante. L'industrie automobile a fortement contribué au déve-loppement du procédé à partir des années quatre-vingts. En e�et, il présente des avantages à lafois techniques et économiques : allègement des structures, diminution du nombre d'étapes defabrication, précision des formes et des dimensions. Durant la dernière décennie, l'intérêt portéau procédé par les industriels du secteur automobile s'est encore accru. De nombreuses piècessont dès à présent réalisables par hydroformage et représentent à terme de forts volumes de pro-duction : sortie d'échappements, berceaux moteurs, pièces de structures. . .
Fig. 83: Réalisation par emboutissage / soudage (à gauche) et hydroformage (à droite)Schuler Hydroforming 1998L'industrie automobile déploie actuellement des e�orts considérables de recherche et développe-ment sur ce procédé. Dans cette partie, nous nous intéressons plus particulièrement aux conditionsde frottement qui régissent l'écoulement de la matière du tube sur les outillages. Ce paramètrerevêt une importance particulière pour le bon déroulement de l'opération de mise en forme.Après une présentation générale du procédé d'hydroformage de tubes, on se propose d'établir unesynthèse des connaissances actuelles relatives à l'in�uence et à la caractérisation du frottementpour ce procédé. En e�et, on connaît encore peu à l'heure actuelle les niveaux de frottementengendrés lors de cette mise en forme. La caractérisation du frottement dans des conditionsprocédé reste donc une étape primordiale vers une meilleure connaissance de la tribologie del'hydroformage. Dans un deuxième temps, nous présentons donc un essai de caractérisation dufrottement ainsi qu'une ré�exion sur les résultats obtenus sur tubes en aluminium pour di�érentslubri�ants et conditions opératoires.
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140 Chapitre 1. Frottement dans le procédé d'hydroformage1.1 Présentation générale du procédéLes progrès e�ectués en asservissement des automates ainsi que sur les systèmes hydrauliqueshaute pression ont permis à l'hydroformage de devenir un procédé viable pour la production demasse. Les presses modernes possèdent ainsi un contrôle indépendant de la force ou de l'avalementaxial vis à vis des pressions internes et externes, ce qui permet la réalisation de pièces complexespar hydroformage. Dans ce paragraphe, nous décrivons le procédé, précisons ses applications,ainsi que de ses avantages et inconvénients actuels.1.1.1 PrincipeLa �gure 84 présente le principe général d'une opération d'hydroformage. Le tube est insérédans une matrice comportant une empreinte. La forme de l'empreinte correspond à la géométrieexterne de la pièce après formage. Les outils sont généralement séparés dans la direction longitu-dinale du tube et fermés par l'action mécanique de la presse [Dohmann99]. Par action mécaniquedes vérins (déplacement D ou force Fa) et augmentation progressive de la pression interne Pi du�uide, le tube vient remplir l'empreinte.
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Fig. 84: Principe du procédé d'hydroformaged'après [Dohmann et al.96] et [Leitlo�97]



1.1. Présentation générale du procédé 141A noter que ce procédé est utilisé à la fois pour des tubes droits et pré-cintrés. On distingue ainsideux catégories (Cf. �gure 85) :� L'hydroformage de tubes droits :� par expansion partielle, c'est le cas par exemple des piquages en T. La matière est amenéeprogressivement par la poussée des vérins dans la zone formant la branche,� par expansion en outil ouvert ou fermé pour la production de pièces de révolution. L'axede symétrie est alors le même pour la pièce et l'outillage. Les vérins sont généralementasservis en force.� L'hydroformage de tubes pré-cintrés, utilisé depuis plusieurs décennies pour des applica-tions dans le domaine sanitaire. Le déplacement axial des vérins permet l'apport de matièreà l'intérieur de l'empreinte. La pression interne permet le plaquage du tube sur l'outillage.
(a) (b)Fig. 85: (a) Hydroformage de piquages en T et (b) pièce de chassis pré-cintrée et hydroformée[Dohmann99]Dans le cas où une force axiale est appliquée, la force minimale nécessaire correspond à la sec-tion interne du tube multipliée par la pression du �uide. Cependant, la force axiale peut êtresupérieure à cette force minimale en fonction de la pièce à réaliser. Dans ce cas, un apport sup-plémentaire de matière est amené dans l'outillage. Toutefois, les conditions de contact (i.e. lefrottement) viennent imposer une force axiale de retenue [Prier99]. Par analogie, on peut com-parer cette zone avec la partie sous serre-�an d'une opération d'emboutissage.Dans le cas où les vérins de poussée sont asservis en déplacement, le contrôle de l'avalementde matière à l'intérieur de l'empreinte reste uniquement dépendant des conditions de frottemententre le tube et la matrice. Ce point sera développé ultérieurement au paragraphe 1.3. La �gure86 présente un exemple d'opération d'hydroformage appliquée au cas du piquage en T.Si le principe est simple, le nombre important de paramètres en interaction (tube, géométrie,lubri�cation, procédé. . .) implique des séquences de pilotage complexes. Cela peut engendrerdeux problèmes : la rupture prématurée de la pièce ou la non-conformité de la forme par rapportaux spéci�cations. Ainsi, le résultat de la mise en forme peut être caractérisé par deux critères[Dohmann et al.96] :� la qualité du contact avec l'outillage,� la distribution des épaisseurs du tube après formage.



142 Chapitre 1. Frottement dans le procédé d'hydroformage
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Fig. 86: Exemple d'opération d'hydroformage : cas du piquage en Td'après [Leitlo�97]1.1.2 Évolution des paramètres opératoiresTraditionnellement, l'approche empirique est très largement employée pour déterminer leschemins de chargement des vérins (en déplacements ou en forces) et de la pression interne. Ce-pendant, le but du procédé est d'assurer le meilleur contact entre le tube expansé et l'empreinte àla �n de l'opération, ceci tout en respectant les spéci�cations en terme de répartition d'épaisseurde la pièce. S'il est possible de plaquer le tube sur l'outillage à la �n de l'opération pour despressions su�santes, il est généralement impossible de garder constante l'épaisseur initiale sansrisquer la rupture. La �gure 87 présente un diagramme typique de chargement du tube dans undiagramme force / pression interne pour une pièce de révolution.Il apparaît nettement que, s'il est possible de réaliser la pièce dans la limite des paramètresprocédés (conditionnés par les paramètres du tube et de l'outillage), plusieurs défauts peuventapparaître par instabilité plastique lors de la mise en forme [Dohmann et al.97] :� le �ambage du tube, notamment en début d'opération, pour des forces axiales trop élevées(fonctions des propriétés matériaux et de la géométrie du tube). Cette tendance au �ambageaugmente avec l'augmentation de la longueur libre du tube dans la matrice,� la formation de plis, au milieu de la pièce pour un e�ort axial trop élevé et près desextrémités pour les pression plus élevées [Dohmann99],



1.1. Présentation générale du procédé 143� l'éclatement du tube pour des pressions trop élevées (d1d0 > 1; 4),� inversion du tube aux extrémités dans le cas où l'avalement de matière est forcé par lesvérins et pour des déplacements axiaux trop importants. Ce défaut apparaît pour les tubesà parois minces (typiquement pour des rapports épaisseur sur diamètre ed < 0; 05) ou pourdes expansions importantes (rapport des diamètres �nal sur initial d1d0 > 1; 8).La �gure 88 présente un exemple pour chacune de ces quatres instabilités plastiques.
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Fig. 87: Diagramme de chargement pour une opération d'hydroformage axisymétriqued'après [Prier99] et [Dohmann99]
PLISSAGEFLAMBAGE ECLATEMENT INVERSIONFig. 88: Exemples d'instabilités plastiques liées au procédé d'hydroformaged'après [Dohmann et al.97]



144 Chapitre 1. Frottement dans le procédé d'hydroformage1.1.3 Avantages et limitationsL'hydroformage présente divers avantages si on le compare avec une méthode de fabricationconventionnelle par emboutissage et soudage [Ahmetoglu et al.00].Ce procédé permet la consolidation du produit �ni par la suppression de liaisons entre les dif-férentes pièces nécessaires à sa réalisation : dans le cas d'une fabrication par emboutissage oude raccordement de tubes par exemple (Cf. �gure 83). De plus, il autorise une réduction de lamasse par optimisation des formes de sections. La suppression des feuillures permet en e�et ungain d'inertie sur la section qui se traduit par une diminution des épaisseurs. Cette simpli�cationde la conception se traduit généralement par un accroissement de la résistance et de la rigiditéde la structure. Elle induit une diminution du nombre d'opérations de fabrication (diminutiondu nombre de pièces, élimination du soudage, d'opérations de reprise. . .). En outre, le procédéo�re une précision dimensionnelle accrue par la diminution du retour élastique comparativementà une réalisation traditionnelle par emboutissage et soudage.Ce procédé possède cependant des inconvénients majeurs pour les industriels : les temps decycles restent élevés et l'équipement coûteux. De plus, de nouvelles techniques de soudage sontrequises pour l'assemblage des composants (unilatéral par exemple).Un e�ort de recherche industrielle tourné vers une meilleure connaissance du procédé est doncconsenti par les industries du secteur automobile. Il s'agit de rendre le procédé économiquementet industriellement viable. L'amélioration des connaissances liées aux conditions de contact pourune meilleure prédiction du rôle du frottement dans le procédé est un axe de recherche actuel.Nous l'abordons au paragraphe suivant.



1.2. Le contact tube / matrice en hydroformage 1451.2 Le contact tube / matrice en hydroformageLe frottement est dé�ni comme � l'existence de forces s'exerçant sur une interface entre deuxcorps, et tendant à s'opposer au mouvement tangentiel relatif entre eux �. Comme nous l'avons vudans la première partie de ce mémoire consacrée au procédé d'emboutissage, son rôle est multiple.Derrière cette dé�nition très générale, il convient de dé�nir plus précisément la problématiqueindustrielle et académique qui en résulte.1.2.1 ProblématiqueNous avons présenté ci-avant les prérequis liés à la compréhension des phénomènes de contactmétal / outil en hydroformage. Ce procédé de mise en forme par déformation plastique met enjeu le contact du tube sur l'outillage sous di�érentes pressions et vitesses de glissement.On reconnait généralement la grande importance du frottement dans bon nombre de procédésde mise en forme des métaux par déformation plastique. En ce qui concerne l'hydroformage, peude travaux spéci�ques ont été publiés à l'heure actuelle sur ce thème de recherche. En revanche,la connaissance de la tribologie du procédé revêt une importance grandissante pour le secteurindustriel. Ainsi, nombre de publications industrielles font référence à l'in�uence du frottementlors de la mise en forme par hydroformage.Il semble ainsi nécessaire de poser les questions suivantes :� Quelle est l'in�uence du frottement et comment la situer par rapport à celle des autresparamètres du procédé (matériau, géométries. . .) ?� Par quelle loi le modéliser pour rendre compte de son in�uence dans des conditions repré-sentatives du procédé ?� Comment le mesurer ?C'est à ces trois questions essentielles que nous tentons de répondre à travers une étude de labibliographie.1.2.2 Dé�nition des zones de contactDans une opération traditionnelle d'hydroformage de tube sous haute pression, on distinguedeux ([Vollertsen et al.02]) ou même trois ([Ngaile et al.01b]) zones di�érentes en terme de condi-tions de contact. La �gure 89 en donne une représentation schématique.1.2.2.1 La zone de guidageOn trouve à proximité des vérins la zone d'alimentation ([Vollertsen et al.02]) et de guidage[Ngaile et al.01b]. Cette zone est le réservoir de matière que l'on peut assimiler à la zone sousserre-�an en emboutissage.La déformation du matériau est de la compression élastique pure en première approximation.Cependant, un jeu fonctionnel existe entre le tube et l'outillage en début d'opération qui facilitel'insertion du tube à l'intérieur de la matrice. Il empêche sa déformation plastique lors de lafermeture. Ce jeu, même faible, est éliminé lors de l'opération d'hydroformage et implique unedéformation plastique circonférentielle du tube. Cette faible déformation plastique circonféren-tielle peut évoluer en fonction des conditions de frottement.
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�Fig. 89: Présentation des trois zones aux conditions de contact di�érentesd'après [Ngaile et al.01b]Quand le contrôle des vérins est e�ectué en force, le niveau de frottement in�uence directe-ment l'alimentation en matière de la matrice. En e�et, on peut décomposer la force appliquée dela manière suivante (Cf. �gure 90):Faxial = Fetanch + Ffrott + FtubeAvec :� Faxial la force de contrôle du vérin,� Fetanch la force liée à la compensation de la pression interne,� Ffrott la force liée à la part du frottement tube / matrice,� Ftube la force qui est appliquée à la partie centrale du tube.La force Ftube contribue à la poussée du tube de la zone de guidage vers la zone de formage dumatériau. Dans le cas d'une augmentation de la force de retenue liée au frottement, la part deFtube diminue. Le rôle de réservoir de matière joué par la zone de guidage est donc restreint. Laprobabilité de provoquer un éclatement du tube lors du gon�age augmente. En revanche, unebaisse du frottement peut à l'inverse entraîner la formation de plis. C'est en outre dans cette zoneque les vitesses de glissement sont les plus élevées, la pression de contact étant moyenne [Prier99].1.2.2.2 La zone d'expansionLa deuxième zone est le siège d'une grande déformation plastique du matériau. En fonc-tion du rapport entre les contraintes axiales (engendrées par les vérins et contrées par la cissionde frottement [Prier99]) et tangentielles (frottement engendré par la pression interne), on peutobserver un épaississement ou un amincissement du matériau. Cette déformation engendre unemodi�cation de la micro-géométrie du contact et ainsi du frottement. Une analogie peut êtrefaite avec la zone d'expansion du procédé d'emboutissage.
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Fig. 90: In�uence du frottement sur le contrôle de l'e�ort axiald'après [Prier99]Certains auteurs ([Ngaile et al.01b]) scindent cette zone en deux :� la zone de transition. La surface du matériau y est en expansion. Les vitesses de glissementsont plus faibles que dans la zone de guidage, mais beaucoup plus importantes que dans lazone d'expansion,� la zone d'expansion où l'expansion de la surface atteint les valeurs les plus importantes.En revanche, les vitesses de glissement y sont très faibles.1.2.3 Quel lubri�ant pour l'hydroformage?Cette question reste actuellement posée dans la littérature. En e�et, si on commence à com-prendre le rôle du frottement sur la mise en forme (Cf. paragraphe 1.3), certaines questionssubsistent quant au choix du lubri�ant et à son mode d'application.En général, trois types de lubri�ants sont couramment employés pour la lubri�cation des pièces[Prier01] :� des huiles et des graisses,� des émulsions et suspensions aqueuses,� des lubri�ants solides.1.2.3.1 Méthode d'applicationOn distingue en général deux types de méthodes d'application : avec ou sans contact.En ce qui concerne les méthodes avec contact, l'application se réalise à l'aide d'une brosse, d'unrouleau (squeeze roller) ou d'une éponge. Par souci d'économie, on privilégie généralement cetype de méthode avec contact dans le cas des lubri�ants très visqueux [Prier01]. La lubri�cationau rouleau est destinée aux pièces de géométries simples. Quant à la méthode de l'éponge, ellea été développée par Schuler Hydroforming en 2001 a�n de contrôler le volume et la répartitionde lubri�ant dans l'objectif d'une production industrielle.



148 Chapitre 1. Frottement dans le procédé d'hydroformageSans contact, elle est réalisée par immersion ou vaporisation (avec ou sans système électro-statique).1.2.3.2 Choix du lubri�antLes lubri�ants solides (dispersions de polymères par exemple) donnent des niveaux de frot-tement très bas. Cependant, leur application reste problématique pour di�érentes raisons :� di�culté d'application,� temps de séchage ou de polymérisation longs,� accumulation de lubri�ant sur l'outillage,� nettoyage di�cile de la pièce,� incompatibilité avec le �uide (émulsion) d'hydroformage,� problèmes de �ltration sur l'unité d'hydroformage.En revanche, les émulsions aqueuses peuvent s'appliquer facilement par vaporisation ou à l'aided'une brosse et sont facilement nettoyables. Leur pouvoir lubri�ant est cependant faible en com-paraison des lubri�ants solides. De plus, elle résistent mal aux pressions engendrées lors de lamise en forme et leur adhérence est faible sur la pièce.Il en va de même en ce qui concerne l'application et le nettoyage des huiles et des graisses.Leur pouvoir lubri�ant ne devient satisfaisant que pour des viscosités importantes (au delà de700 Pa:s typiquement), ce qui entraîne des di�cultés d'application sur la pièce.Les critères de choix d'un lubri�ant sont donc multiples. L'évaluation de l'in�uence du frot-tement, dépendant du mode de lubri�cation choisi, passe donc par la réalisation d'un essaireprésentatif. C'est l'objet du paragraphe ci-après.1.3 In�uence et caractérisation du frottementNous présentons dans ce paragraphe une synthèse des di�érents travaux relatifs à l'in�uenceet à la caractérisation du frottement. On distingue trois types d'études dans la bibliographie :� Les plus générales ne s'intéressent pas directement au frottement mais contribuent à mettreen évidence ses e�ets par des exemples sur pièces industrielles.� D'autres études plus spéci�ques sont principalement regroupées dans trois laboratoires :les universités de Darmstadt (en partenariat avec Schuler Hydroforming GmbH & Co.) etPaderborn en Allemagne ainsi que l'Ohio State University à travers les travaux de l'équipedu professeur Taylor Altan (ERC/NSM pour Net Shape Manufacturing). On y distingueainsi deux types d'approches :� des essais sur pilotes de laboratoires qui ont pour objet l'évaluation de l'in�uence dufrottement lors de l'hydroformage de pièces académiques (Corner �ll et Pear expansiontest . . .). On n'obtient pas de valeur du frottement à proprement parler.� des essais de simulation du frottement où le résultat est l'obtention de coe�cients defrottement.



1.3. In�uence et caractérisation du frottement 1491.3.1 Sur pièce industrielle ou pilote de laboratoireL'observation de l'in�uence du frottement peut être e�ectuée directement sur des piècesindustrielles ou à l'aide d'un pilote de laboratoire. Nous développons ce point de la bibliographieci-après.1.3.1.1 In�uence sur l'alimentation axiale en matériauLes fortes pressions de contact (de l'ordre de la limite d'élasticité) entraînent la retenue dela matière lors de son écoulement le long des outillages. La longueur de la pièce et les zones decontact qui augmentent avec la déformation conditionnent le mouvement de la matière dans lamatrice. Ainsi, la compensation de perte d'épaisseur par poussée axiale dépend de la distance dela section vis à vis des vérins [Dohmann99].La �gure 91 présente la répartition de contraintes axiales sur un tube en expansion soumis àune force axiale [Birkert et al.99]. Dans ce cas, l'expansion est aidée par la compression axialedu tube, ce qui autorise des déformations circonférentielles plus importantes.
Rupture
par éclatementFig. 91: Distribution des contraintes axiales sur un tube en expansion sous force axialed'après [Birkert et al.99]Cependant, plus on s'éloigne des extrémités de la pièce, plus les contraintes axiales engendréespar la poussée des vérins sont contrées par les e�ets de retenue du frottement. Ainsi, il estpossible que les e�ets d'alimentation en matériau par application d'une force axiale soient ra-pidement négligeables dans le voisinage de la zone poussée. Les parties éloignées de la pousséeaxiale (si présente) suivent donc majoritairement un mode de déformation plane (i.e. �2 = 0 dansle diagramme des déformations principales). Cela peut devenir très problématique dans le cas dematériaux qui supportent mal l'expansion, par exemple les alliages d'aluminium (de l'ordre de8� 12% d'allongement à rupture typiquement). Notons que la géométrie peut aussi jouer ce rôlelors de la mise en forme.On comprend ainsi l'importance de la tribologie du procédé, intimement couplée aux autresfacteurs tels que la géométrie, les propriétés mécaniques, le mode de contrôle en force ou endéplacement. Si l'apport de matériau est primordial dans la zone de formage, qu'en est-il de ladéformation dans une section particulière ?



150 Chapitre 1. Frottement dans le procédé d'hydroformage1.3.1.2 In�uence sur la distribution d'épaisseur dans une sectionEn hydroformage, la rupture apparaît principalement près des rayons. Si elle dépend despropriétés mécaniques du matériau (et en particulier sa capacité d'écrouissage), la lubri�cationjoue aussi un rôle considérable sur la valeur des déformations circonférentielles [Duroux01].La �gure 92 présente le cas de l'expansion circonférentielle d'un tube circulaire dans une matricede section carrée : le corner �ll.

Sans lubrifiantAvec lubrifiant solide

Expansion

Transition

Guidage

Diamètre

Diagonale

Pi

ε (%)Fig. 92: Distribution de déformations sur un corner �ll (acier inoxidable)d'après [Birkert et al.99] et [Prier01]Les contacts à l'interface tube / outil in�uencent clairement l'homogénéité des déformationsdans une section. Dans ce cas, deux modes de lubri�cation sont utilisés. Une diminution dufrottement par l'utilisation d'un lubri�ant solide permet une assez bonne homogénéité des défor-mations. Plus le frottement augmente, plus les hétérogénéités de déformation dans une sectiondonnée sont importantes (avec augmentation du risque de rupture).Les déformations maximales sont localisées dans les rayons. Les industriels privilégient doncles faibles rayons de congés ainsi que des géométries compactes dans la mesure du possible ; cecidans le but de limiter les déformations circonférentielles.Cependant, quand la matière en expansion rentre au contact des outillages, une faible cission defrottement peut favoriser la rupture. Par opposition, un frottement important peut permettre



1.3. In�uence et caractérisation du frottement 151de bloquer la déformation au contact. Ainsi, pour des rapports diagonale sur diamètre élevés, ilapparaît que de très bons lubri�ants ne sont pas les mieux adaptés pour la mise en forme d'aciersau carbone [Duroux01]. Ce point n'est donc pas tranché dans la bibliographie.1.3.1.3 In�uence sur la géométrieLa simulation numérique, intensément utilisée par les industriels, doit rendre compte des ef-fets du frottement. Les logiciels métiers, utilisés historiquement pour le procédé d'emboutissage,ont été appliqués à l'hydroformage de tubes.Si divers problèmes se posent49, la précision de la simulation numérique ne peut excéder celle deses paramètres d'entrée. Ainsi, le coe�cient de frottement doit être mesuré. La �gure 93 présentele cas de l'in�uence du coe�cient de frottement, tous les autres paramètres de la simulation étant�xés.
< µ=0.2µ=0.01

Min : 1.49 / Max : 2.73 Min : 1.22 / Max : 3.47

épaisseur (mm)

Fig. 93: In�uence du frottement : cas du piquage en T (logiciel PAMSTAMP r)d'après [Prier99]L'in�uence du frottement sur la déformation dans une section à été abordée au paragraphe pré-cédent. On retrouve ici son in�uence sur l'homogénéité des déformations. En e�et, à frottementfaible (� = 0:01), l'hétérogénéité d'épaisseurs est sensiblement plus réduite que dans le cas d'unfrottement plus élevé (� = 0:2).De plus, on retrouve ici l'in�uence du coe�cient de frottement sur la géométrie à travers la for-mation du piquage. Un faible frottement permet en e�et une hauteur de dôme plus importante,toutes choses étant égales par ailleurs. Ce cas se rapproche de l'étude numérique et expérimentalee�ectuée au laboratoire ERC/NSM de l'Ohio State University.49i.e. le cas de l'instabilité plastique liée à l'imposition d'une pression interne.



152 Chapitre 1. Frottement dans le procédé d'hydroformageLa �gure 94 présente la géométrie d'essai pear test ainsi que l'évolution de la hauteur du dômepour cinq cas de lubri�cation :� sans lubri�cation,� A : �lm polymère et mélange de di�érents matériaux non abrasifs,� B : lubri�ant solide (sans chlore et sulfure),� C : noir de carbone, graphite butoxyéthanol et eau,� D : polymère thermoplastique, eau et stérate de lithium.Cet essai est intermédiaire entre le corner �ll et le piquage. L'idée générale est d'expanser un tubedans une matrice dont le diamètre de la partie inférieure est égal à celui du tube, la partie supé-rieure ayant une forme triangulaire. Le résultat après gon�age présente ainsi une forme de �poire�.
Fig. 94: Présentation du Pear test (expansion en forme de �poire�)d'après [Ngaile et al.01b]Le diamètre des tubes étant de 57 mm, la hauteur du dôme varie entre 69:5 et 72 mm. Lamesure des épaisseurs permet, elle aussi, de discriminer les lubri�ants. L'ordre est identique pources deux observables du frottement. En comparaison du corner �ll, on constate l'importance dela surface de contact initiale (supérieure à la moitié du périmètre). Ceci privilégie une meilleurerépartition des déformations. En e�et, dans le cas du corner �ll, les gradients de déformationsont très élevés. L'in�uence du frottement est donc plus facilement identi�able dans le cas dupear test. En outre, la géométrie �nale donne une information supplémentaire quant à l'état dufrottement à l'interface.Cependant, si l'observation sur pièce industrielle ou pilote de laboratoire permet d'évaluer etde classer les lubri�ants en ce qui concerne leur aptitude à la mise en forme, elle ne permet pas lamesure directe du frottement. L'instrumentation des outillages est un recours possible vers unequanti�cation du frottement. C'est l'étape préliminaire avant les tests de simulation.



1.3. In�uence et caractérisation du frottement 1531.3.1.4 Vers la quanti�cation du frottementSi les conditions de formage se rapprochent des conditions procédé dans le cas de piècesréalisées sur pilote de laboratoire, l'obtention d'une valeur directe du frottement à l'interfacetube / outillage reste complexe à obtenir. Un essai développé pour le cas du piquage en T per-met l'obtention d'une valeur du coe�cient de frottement dans la zone d'expansion du matériau[Vollertsen et al.02]. La �gure 95 en donne une représentation schématique.
Fig. 95: Mesure directe du coe�cient de frottement sur pilote de laboratoired'après [Vollertsen et al.02]L'anneau situé dans la zone d'expansion subit les forces de frottement et les transmet au cap-teur. Cela pose divers problèmes. En e�et, l'élasticité du capteur crée un jeu entre la matriceet l'anneau. La matière (sous déformation plastique dans cette zone) peut venir remplir ce jeuet ainsi entraîner des erreurs non négligeables lors de la détermination du frottement. De plus,la hauteur de dôme doit être minimale pour e�ectuer la mesure. Aucune mesure n'est possibletant que la matière n'a pas dépassé le rayon de transition. En outre, la variation des paramètresopératoires (pression interne et vitesse de glissement notamment) est di�cile, car la fenêtre duprocédé est réduite.L'intérêt de ce type de pilote de laboratoire reste donc très limité. Pour accéder aux valeursdu coe�cient de frottement, il convient donc de développer des essais spéci�ques : les essais desimulations du frottement. Ces essais, s'ils permettent d'accéder à une valeur du frottement, pos-sèdent moins d'analogies avec le procédé réel. En revanche, les paramètres sont plus découplés.Nous les présentons ci-après.



154 Chapitre 1. Frottement dans le procédé d'hydroformage1.3.2 Sur essai de simulation1.3.2.1 Cas de la zone de guidageNous présentons dans ce paragraphe deux systèmes de caractérisation du coe�cient de frotte-ment à l'interface entre le tube et l'outillage. Ces deux bancs de frottement sont respectivementdéveloppés à l'Ohio State University (ERC/NSM) et à l'université de Darmstadt en Allemagne.Ils permettent la détermination du coe�cient de frottement pour di�érentes combinaisons ma-tériaux de tube / outillages / lubri�ants. Les �gures 96 et 97 les présentent respectivement.Dans le cas du montage ERC/NSM, dédié à l'obtention de coe�cients de frottement pour lazone de guidage, le tube est tout d'abord pressurisé, puis poussé par le haut à l'intérieur de lamatrice. La force de poussée, liée au frottement, est mesurée à l'aide du capteur situé sur la partiesupérieure de l'outillage. Il n'y a pas de capteur mesurant la force d'ouverture. La pression decontact est égale à la pression du �uide moins la pression de plasti�cation du tube. Le coe�cientde frottement de Coulomb est donc calculé comme suit :� = c:Ffpi:�:Di:l avec C = pipi � 2:t0:�tDi� Ff l'e�ort de poussée du tube,� Pi la pression interne du �uide,� Di le diamètre interne du tube,� l la longueur du tube,� t0 l'épaisseur initiale du tube,� �t la contrainte d'écoulement du matériau.Ce montage a pour principal intérêt sa simplicité. On utilise un �uide très visqueux ce qui facilitel'étanchéité du système. Un jeu faible, mais su�sant assure la plasti�cation totale du tube.
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Fig. 96: Banc de frottement : Ohio State University (ERC/NSM)d'après [Ngaile et al.01a]



1.3. In�uence et caractérisation du frottement 155Dans le cas du montage développé à l'université de Darmstadt (Cf. �gure 97), on assure l'étan-chéité par deux vérins. La matrice, montée sur roulements, permet l'obtention de la force defrottement par l'intermédiaire d'une plaque de rappel. Un avantage commum aux deux montagesest la présence d'un capteur unique d'e�ort tangentiel (pas de soustraction des valeurs des e�ortsdes deux vérins).En revanche, deux types d'asservissements sont possibles dans le cas du banc de l'universitéde Darmstadt. Soit les deux vérins sont pilotés à vitesse égale (ce qui peut poser des problèmesd'étanchéité), soit le vérin opposé au déplacement est asservi en force et assure une contre-pousséeque l'on peut ajuster (on applique ainsi une contrainte axiale supplémentaire sur le tube). Lecoe�cient de frottement est calculé comme suit :� = FfrottementFzu � FN1 � FN2Un avantage particulier au montage est la connaissance de la force d'ouverture de la matrice,ce qui permet la détermination de la pression de contact sur le tube. Il augmente cependant encomplexité. A noter que le coe�cient de frottement adimentionnel n'est pas calculé selon Cou-lomb (pas de prise en compte du facteur � au dénominateur).
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Capteur CapteurFig. 97: Banc de frottement : Université de Darmstadt / Schuler Hydroformingd'après [Prier99]La �gure 98 présente un résultat typique issu du test de simulation. On y retrouve la valeur ducoe�cient de frottement pour di�érents cas de lubri�cation (Cf. paragraphe 1.3.1). Il apparaîtque le coe�cient de frottement de Coulomb semble généralement faible (inférieur à 0; 05 dans cecas) en comparaison des résultats obtenus pour le procédé d'emboutissage [Eichhorn99]. Il variede plus avec la longueur de glissement et le type de lubri�ant.On constate dans certains cas une diminution du coe�cient de frottement pour des pressionscroissantes de contact [Ngaile et al.01a][Prier99]. De plus, l'état de surface du tube peut faireévoluer d'un facteur deux la valeur du coe�cient de frottement apparent [Prier99]. En e�et,une surface plus rugueuse peut permettre la retenue du lubri�ant. Ainsi, l'obtention d'étatsde surfaces propres à la mise en forme par hydroformage est un axe de recherche encore peudéveloppé.



156 Chapitre 1. Frottement dans le procédé d'hydroformage
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Fig. 98: Résultats de la caractérisation du frottement pour plusieurs lubri�antsd'après [Ngaile et al.01a] et [Ngaile et al.01b]1.3.2.2 Cas de la zone d'expansionEn ce qui concerne la zone d'expansion, un essai de simulation est actuellement développé àl'université de Paderborn [Vollertsen et al.02]. Il présente en e�et divers avantages en comparai-son du corner �ll ou de la mesure sur pièce académique à l'aide d'un capteur annulaire. Il estappelé tube upsetting test. La �gure 99 en donne une représentation. Dans ce test, la vitesse decontre-poussée v2 est plus faible que la vitesse v1, ce qui impose une déformation plastique axialede l'échantillon.Il présente de plus divers avantages :� Les paramètres sont �xés et ajustables : pression interne, vitesse de glissement, vitesse dedéformation et déformation �nale.� L'essai est simple et facilement adaptable dans le cas du test développé à l'université deDarmstadt (par exemple).� La variation de la longueur initiale de l'échantillon permet de s'adapter à di�érents cas defrottement en respectant les échelles des capteurs.On impose une déformation plastique de la matière, ce qui se rapproche des conditions de lazone d'expansion. La déformation reste cependant compressive. De plus, la détermination ducoe�cient de frottement nécessite l'utilisation d'abaques analytiques (comparables à celles dutest de l'anneau). On peut aussi utiliser la simulation numérique, ce qui est le cas actuellement.



1.4. Conclusion : vers une évaluation des e�ets du frottement 157
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vérin mobile V=V2<V1Fig. 99: Essai dédié à la zone d'expansion : tube upsetting testd'après [Vollertsen et al.02]1.4 Conclusion : vers une évaluation des e�ets du frottementIl est clair que les études actuelles relatives à l'hydroformage s'inspirent très largement dela culture liée au procédé d'emboutissage. On distingue trois grands types d'approches qui per-mettent soit d'évaluer qualitativement l'in�uence du frottement sur une pièce hydroformée in-dustrielle ou de laboratoire, soit de caractériser quantitativement le frottement proprement dit.Les lubri�ants jouent un rôle considérable en hydroformage de tube. En e�et, ils réduisent lescontraintes tangentielles à l'interface tube / outils et ainsi permettent un meilleur écoulementdu métal lors de sa mise en forme. Avec une bonne lubri�cation, les risques de formation de plis,de �ambement ou encore de rupture peuvent être grandement diminués.En ce qui concerne le procédé d'emboutissage, l'objectif actuel est la compréhension �ne desinteractions métal / outil pour un lubri�ant donné50. En revanche, la jeunesse du procédé d'hy-droformage implique de nombreux tests de lubri�ants (solides, graisses ou huiles) qui doiventsatisfaire les critères procédé (coût [Raufhake01], aptitude à la mise en forme, intégration dansla chaîne de production. . .). L'évaluation des performances de ces lubri�ants sous les conditionsde contact très hétérogènes du procédé est nécessaire pour l'optimisation, la simulation, et enpremier lieu l'obtention de coe�cients de frottement.50i.e. le lubri�ant QUAKER FERROCOAT 6130 dans le cas de PSA Peugeot Citroën



158 Chapitre 1. Frottement dans le procédé d'hydroformageCeci nécessite plusieurs préalables [Prier99][Delamare et al.99] lors de la conception de l'essai decaractérisation :� une adéquation des valeurs des variables de l'essai avec celles du procédé,� une variation indépendante des variables du frottement étudiées,� la possibilité de transférer les résultats sur le procédé réel,� un découplage des e�ets liés aux mesures,� une reproductibilité des résultats,� un dépouillement des résultats simples,� un développement à moindre coût,� un montage expérimental simple et adaptable sur le banc d'hydroformage existant.Le montage a pour but l'évaluation de l'in�uence du frottement et la caractérisation du coef-�cient de frottement associé. Dans le chapitre suivant, nous présentons nos travaux relatifs àla conception d'un essai de frottement dédié au procédé d'hydroformage et donnons quelquesrésultats de caractérisation pour di�érents lubri�ants et paramètres opératoires.
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160 Chapitre 2. Caractérisation du frottement pour le procédé d'hydroformage2.1 Conception d'un essai de caractérisation du frottement pourl'hydroformage2.1.1 Présentation de la presse d'hydroformage piloteLa �gure 100 présente la presse expérimentale d'hydroformage du Centre de Mise en Formedes Matériaux de l'Ecole de Mines de Paris sur laquelle nous avons developpé et e�ectué lesessais de caractérisation du frottement. Cette presse est constituée de deux tables (inférieure etsupérieure) entre lesquelles sont �xées trois cassettes contenant chacune un vérin de poussée. Ungroupe hydraulique permet l'asservissement de ces vérins en force ou en déplacement ainsi quela mise en pression interne de l'échantillon.L'échantillon est contenu dans une matrice. Des inserts amovibles permettent de faire varier sagéométrie selon la con�guration à tester (formage, frottement, . . .). L'étanchéité de l'échantillonest assurée par des joints toriques mis en pression sur le tube. Ce système permet l'obtentionde pressions internes élevées typiques du procédé (de l'ordre de 1000 à 2000 bars typiquementpour la phase de calibration). Quatre capteurs de forces montés sur les tirants de la matricepermettent la mesure de la force d'ouverture lors de l'application de la pression interne.Nous présentons ci-après la mise en ÷uvre de l'essai de caractérisation du frottement sur cetoutil expérimental représentatif des conditions de mise en forme du procédé d'hydroformage.

Fig. 100: Présentation de la presse expérimentale d'hydroformage du CEMEF



2.1. Conception d'un essai de caractérisation du frottement pour l'hydroformage 1612.1.2 Présentation de l'essai de frottementComme nous l'avons évoqué au chapitre précédent, les conditions de contact sont particu-lièrement critiques dans le cas de la mise en forme par hydroformage, en particulier quand unavalement axial est requis. Le lubri�ant est utilisé pour réduire le frottement et ainsi favoriserl'alimentation en matière dans les zones de déformation, réduire l'usure des outillages et les forcesaxiales appliquées aux vérins,. . .L'état de lubri�cation est aussi important lors de l'étape de cali-bration, siège d'expansion du matériau sous de fortes contraintes normales. La connaissance desgrandeurs liées au contact permet une meilleure maîtrise des paramètres de mise en forme et dudiagramme de chargement.Nous développons sur ce banc expérimental un essai inspiré de ceux développés à l'Ohio StateUniversity [Ngaile et al.01a] et à l'Université de Darmstadt [Prier99]. La valeur des forces nor-males au contact est obtenue par une mesure directe via quatres capteurs de force d'ouverture,répartis symétriquement aux quatres coins de l'outillage. La géométrie est tubulaire et représentela zone de guidage du procédé, sans déformation radiale élevée. En revanche, la part de la forceaxiale liée au frottement est obtenue par la di�érence des forces axiales appliquées sur les deuxvérins situés de part et d'autre de l'échantillon51. Dans le cas des essais précédemment évoquésdans la bibliographie, elle est obtenue soit directement comme étant la force de poussée, soit parrattrapage de force via un capteur sur le bâti (la matrice est sur roulements).2.1.2.1 DimensionnementNotre objectif est de caractériser le frottement pour une plage représentative des conditionsopératoires du procédé (pression interne, vitesse de glissement). Compte tenu des limitations liéesà l'appareillage expérimental (pression, forces, capteurs. . .), il convient d'adapter la géométried'essai à notre besoin.En adoptant l'hypothèse des tubes minces, on dé�nit la pression de plasti�cation du tube Pgcomme suit : Pg = 2�0:eDLe diamètre D = 2R est �xé égal à 35 mm. Il correspond au diamètre moyen utilisé sur le bancd'hydroformage. Si on considère une limite d'élasticité moyenne �0 de l'ordre de 300 MPa et uneépaisseur e de 2 mm du tube, on obtient donc une pression interne de 34 MPa à la plasti�cation(soit 340 bar). Pour nos essais, nous nous limitons à une pression interne maximale de 1000 bar,soit très supérieure aux pressions de plasti�cation. Nous couvrons ainsi une large gamme desconditions de mise en forme (mise en pression, formage, calibration, . . .).La longueur de l'insert de matrice est de 186 mm (Cf. �gure 101). A�n d'autoriser des lon-gueurs de glissement relatives éprouvette / matrice de l'ordre de 100 mm, nous �xons donc lalongueur du tube à 70 mm. La faible longueur du tube impose la fabrication de deux vérins depoussée et de contre-poussée spéci�ques plus longs que ceux utilisés pour les essais de mise enforme.Si l'on fait l'hypothèse que toute la pression se transmet sur la matrice via le contact avec51i.e. vérin de poussée et vérin de contre-poussée



162 Chapitre 2. Caractérisation du frottement pour le procédé d'hydroformagele tube dans le cas le plus défavorable : i.e. environ 100 MPa dans le cas des plus fortes pressionsinternes testées52. La force H d'ouverture de la matrice est ainsi égale à 245 kN dans le cas d'untube de longueur 70 mm. Cette force est répartie sur deux des quatres capteurs dans le cas leplus défavorable, soit environ 120 kN au maximum par capteur. Nous utilisons des capteurs deforce d'ouverture de la matrice de 440 kN, soit une force maximale d'ouverture de l'ordre de200 kN sur l'outillage, très largement dimensionné par rapport à nos besoins.Nous considérons pour le dimensionnement un coe�cient de frottement élevé de type Coulombde l'ordre de 0,2, hypothèse forte compte tenu des fortes pressions de contact. Nous verronsqu'il peut cependant être atteint voire dépassé pour certaines conditions opératoires. La force F1exercée sur le vérin de poussée est ainsi égale à :F1 = �:R2:Pi| {z }fluide +2�RL:�Pi| {z }frottement +F2;0 (approximation coques minces)La force maximale sur le vérin de poussée est donc estimée à 250 kN pour la pression maximalePi de 1000 bar et un coe�cient de frottement de 0,2 (on néglige ici la force de contre-poussée :F2;0 = 0 N). La capacité du vérin de poussée du banc d'hydroformage est atteinte en limite dudomaine de caractérisation.Nous dimensionnons ainsi, selon certaines hypothèses de rhéologie et de frottement, l'essai decaractérisation du frottement. La �gure 101 présente la géométrie de l'insert de matrice d'hydro-formage utilisé.

Fig. 101: Géométrie de l'insert de matrice pour la caractérisation du frottement52on néglige ici la contrainte de plasti�cation du tube



2.1. Conception d'un essai de caractérisation du frottement pour l'hydroformage 163A noter que des essais préliminaires ont été e�ectués avec un insert de matrice en quatresparties (découpe au milieu de la zone de glissement). Cette con�guration ne permet pas unebonne distribution du contact pendant le glissement lors de la transition d'un demi insert à unautre. Un insert en deux parties à donc été utilisé pour nos essais.2.1.2.2 Choix du mode de pilotageNous avons brièvement présenté au paragraphe précédent les choix de dimensionnement quiont guidé la mise en place d'un essai de caractérisation du frottement sur le banc d'hydroformagepilote. Ce dimensionnement permet, pour des tubes de longueur 70 mm, d'atteindre des pressionsinterne de �uide de l'ordre de 1000 bar. A�n de caractériser le frottement sur cette large gammede pressions internes, nous avons testé deux modes de pilotages des vérins (Cf. chapitre 1) : i.e.le pilotage en vitesse ou en force du vérin de contre-poussée. La �gure 102 les présente.

Fig. 102: Modes de pilotage testés : asservissement en vitesse ou en forceL'objectif de ces tests préliminaires est de valider le mode d'asservissement des vérins qui doiten particulier :� garantir l'étanchéité du système avant et pendant le glissement quelle que soit la pressioninterne,� permettre de balayer une gamme satisfaisante de vitesse de glissement (dans notre cas de0,5 à 5 mm/s).1er cas : vitesse de poussée V1 imposée et force de contre poussée F2. Dans ce cas, la force decontre poussée F2 est imposée égale à la pression de �uide pendant la phase de remplissage etde montée en pression initiale soit : F2 = Pi:�:R2



164 Chapitre 2. Caractérisation du frottement pour le procédé d'hydroformageUne force additionnelle F2;0 de 2 kN de contre-poussée est ajoutée avant d'initier le déplacementa�n de garantir l'étanchéité quelle que soit la vitesse de glissement choisie, soit pendant l'essai :F2 = Pi:�:R2+ F2;0Ce mode de pilotage semble robuste pour la gamme de vitesse et de pression utilisée. Nousn'avons pas constaté d'instabilité ou de vibrations induite par la boucle d'asservissement du vé-rin 2 esclave sur le vérin 1 maître.2nd cas : asservissement en vitesse du vérin opposé au glissement. Dans ce cas, nous imposonsune vitesse égale pour les deux vérins soit : V2 = V1Le système d'étanchéité par joint torique n'est pas adapté à ce mode de contrôle des vérins(cisaillement du joint). L'étanchéité n'est donc pas garantie. Pour des pressions importantes, letube est de plus soumis au rétreint dans sa longueur. La distance �xe entre vérins ne permetpas d'assurer l'étanchéité. Nous avons donc adopté le mode de contrôle en vitesse et force plusrobuste pour nos essais de caractérisation.La �gure 103 présente la chronologie de chargement de l'éprouvette lors du pilotage en force. Onpeut observer la linéarité de chargement en force axiale sur le vérin 2 pendant la mise en pressiondu tube. Avant de lancer l'essai, une force additionnelle F2;0 de 2 kN est ajoutée en opposition.On constate aussi la croissance de la force de frottement (F1�F2) dès l'initiation du mouvementrelatif tube / matrice.
Fig. 103: Exemple de pilotage d'un essai de frottement pour l'hydroformage



2.1. Conception d'un essai de caractérisation du frottement pour l'hydroformage 165La �gure suivante présente la répartition des forces exercées sur la matrice ainsi que la part dela force de frottement sur le vérin maître pendant l'essai. On constate clairement un transfertdes forces engendré par le déplacement de l'éprouvette dans l'insert de frottement, du côté vérinmaître (capteursM1 et M4) vers le vérin esclave asservi en force (capteursM2 et M3). Les forcesne sont de plus pas strictement égales de part et d'autre de l'axe du tube.

Fig. 104: Exemple d'évolution de la force d'ouverture de la matrice sur les quatre capteurs(cas du MOLYKOTE, P=400 bar, V=0,5 mm/s)2.1.2.3 Expression des grandeurs liées au frottementNous précisons ci-après le calcul des grandeurs du contact dans le cas de notre essai de ca-ractérisation : pression de contact moyenne P , cission de frottement moyenne � , coe�cient defrottement � de type Coulomb.La pression de contact est exprimée comme (en négligeant la masse de l'outillage supérieur) :P = HDL avec H = H1 +H2 +H3 +H4 la force d'ouverture de la matriceDe la même manière, on exprime la cission de frottement � à l'interface tube / outil :� = F1 � F2�DLSoit un coe�cient de frottement de Coulomb dans le cas d'un essai sur tube :� = F1 � F2�H



166 Chapitre 2. Caractérisation du frottement pour le procédé d'hydroformage2.2 Lubri�ants et matériaux2.2.1 Lubri�antsLes essais ont été e�ectués pour 4 lubri�ants dont 1 solide, à savoir :� Graisse MOLYKOTE� QUAKER FERROCOAT 6130 (emboutissage)� Additif ESSO RUST-BAN 310 : pur� Additif ESSO RUST-BAN 310 : émulsion hydroformage (dilué à 5%)� Lubri�ant solide au graphite ACHESON Pulvégraph D 31 A2.2.2 Matériaux, tubes et matricesLes essais sont réalisés sur tube d'aluminium de type 6060 �lés (sans soudure) de 70 mm delongueur et d'épaisseur 2 mm. L'insert de frottement est réalisé en acier d'outillage fortementallié non traité de type 42CD4.2.2.3 Mode opératoireL'insert est poli avant chaque essai à l'aide d'un papier de verre de grade 1200. Il est ensuitenettoyé à l'hexane. Les tubes sont ébavurés (usinage au tour d'un chanfrein) a�n de permettreleur montage sur les vérins d'hydroformage. Un système par vissage permet la mise en pressiondu joint d'étanchéité torique sur le tube. L'ensemble tube-vérins est ensuite placé dans l'insertinférieur de matrice. La matrice est refermée et les capteurs sont placés sur les tirants et bloquéspar les boulons de fermeture (les tirants ne sont pas pré-contraints). Les vérins sont ensuiteamenés en position manuellement et le système hydraulique branché.2.3 Conditions expérimentalesLe tableau ci-après présente les di�érents essais réalisés. A noter que au moins deux essais(réussis) ont été réalisés pour chaque con�guration. Les essais en vitesses 5 mm/s ne sont réaliséset comparés que pour la pression interne de 400 bar. La force additionnelle de contre-poussée survérin esclave est de 2 kN. La longueur de glissement est de 50 mm pour la mesure de la valeurdu frottement.
Tab. 2.1: Conditions expérimentales des essais de frottement en hydroformageA noter que les résultats ne sont pas présentés pour l'émultion de l'additif, la capacité à lubri�erétant très faible induisant des problèmes de mesure sur notre moyen de caractérisation. Les essaisn'ont pas été poursuivis au delà de 400 bar.



2.4. Résultats et discussion 1672.4 Résultats et discussionNous présentons dans ce paragraphe les résultats issus de nos caractérisations pour les di�é-rents lubri�ants et conditions opératoires.2.4.1 In�uence de la longueur de glissementLa �gure 105 suivante présente l'évolution du coe�cient de frottement pour les quatre lu-bri�ants choisis en fonction de la longueur de glissement. Cet essai met clairement en évidencedes évolutions caractéristiques des lubri�ants testés et donc l'aspect discriminant de l'essai defrottement mis en ÷uvre sur la presse expérimentale d'hydroformage.

Fig. 105: Evolution du coe�cient de frottement pour di�érents lubri�antsP=400 bar, V=0,5 mm/s, L=50 mmLe coe�cient de frottement, pour une pression de gon�age de 400 bar est inférieur à 0,12 pourtous les lubri�ants testés, avec un minimum de 0,02 pour la graisse molykote :� L'huile d'emboutissage Quaker présente des valeurs de frottement typiques de celles déter-minées dans le cas d'un essai de biétirage plan pour des pressions de contact comparables.Ces pressions sont plutôt élevées dans le cas de l'emboutissage, mais restent modérées ence qui concerne la mise en forme par hydroformage. Le coe�cient de frottement augmentetrès fortement sur les dix premiers millimètres, puis se stabilise avec une valeur autour de0,12.



168 Chapitre 2. Caractérisation du frottement pour le procédé d'hydroformage� Le lubri�ant liquide formulé pour l'hydroformage (dit Additif) présente un comportementsimilaire à celui de l'huile Quaker avec une valeur maximale équivalente. La croissance avecle glissement est cependant moins rapide que dans le cas de l'huile Quaker.� Dans le cas du lubri�ant solide à base de graphite, la morphologie de la courbe est concave,inversée par rapport à celle des lubri�ant liquides précédents. Le frottement en début deglissement est très stable, avec une valeur faible de l'ordre de 0,06. En revanche, l'évolutionest catastrophique quand la longueur de glissement dépasse 40 mm environ. L'aspect deséchantillons après essai explique cette évolution : le lubri�ant est chassé de l'avant versl'arrière du contact et se dépose sur l'outillage. L'outil n'est donc de moins en moins bienséparé du métal par le lubri�ant ce qui induit cette évolution.� La graisse MOLYKOTE assure le meilleur comportement tribologique. Le frottement estindépendant la longueur frottée sur la plage testée. La valeur très faible (0,02) atteste detrès bonnes conditions de lubri�cations de type �lm hydrodynamique entre le tube et lamatrice pendant le glissement.Dans le paragraphe suivant, nous discutons l'in�uence de la pression interne du tube sur la valeurdu frottement tube matrice pour ces mêmes quatre lubri�ants.2.4.2 In�uence de la pression interneLa �gure 106 suivante présente l'évolution de la cission de frottement en fonction de la pressionmoyenne de contact tube / matrice.
Fig. 106: Evolution de la cission de frottement en fonction de la pression de contactpour quatre lubri�ants (V=0,5 mm/s, L=50 mm)Ces essais correspondent à des pressions internes égales à 200, 400, 600, 800 et 1000 bar. Dès 400bar de pression, les résultats des essais sont très reproductibles. Une dispersion plus importante



2.4. Résultats et discussion 169des résultats d'essais est relevée pour les essais à 200 bar, en particulier pour les lubri�ants Qua-ker et Additif. D'une manière générale, on peut constater que, à pression interne dans le tubeéquivalente, les essais n'induisent pas une contrainte moyenne normale au contact équivalente.En e�et, la contrainte axiale augmente (en intensité) avec le frottement, et cet e�et se répercutevia le critère de plasticité sur les autres contraintes : l'état de contrainte dépend donc de manièrecomplexe du frottement imposé par les lubri�ants.Dans le cas du lubri�ant solide et de la graisse Molykote, on constate une variation presquelinéaire de la cission de frottement avec la pression de contact. La pression de contact a doncun e�et direct et simple, ce qui justi�e le choix d'une modélisation de type Coulomb. Ce com-portement est caractéristique de �lms continus épais. En revanche, l'évolution du coe�cient defrottement pour les lubri�ants liquides (additif et huile d'emboutissage Quaker) met en évi-dence une évolution de la cission de frottement à l'interface avec la pression de contact de typeparabolique. On est manifestement en régime mixte et on se rapproche, sans l'atteindre, d'uncomportement en frottement de type Tresca pour ces lubri�ant pour les pressions élevées.

Fig. 107: Evolution du coe�cient de frottement en fonction de la pression interne de �uidepour quatre lubri�ants (V=0,5 mm/s, L=50 mm)La �gure 107 présente l'évolution du coe�cient de frottement en fonction de la pression internedu tube. On retrouve le comportement insensible à la pression de gon�age évoqué précédemmenten ce qui concerne le lubri�ant à base de graphite et de la graisse Molykote. Dans le cas de l'huileQuaker et de l'huile additivée, le coe�cient de frottement décroît fortement pour les pressionstestées. L'augmentation de pression tend à minimiser l'écart de frottement constaté pour lesfaibles pressions de gon�age. Le MOLYKOTE conserve toutefois des performances supérieures àcelles des autres lubri�ant.



170 Chapitre 2. Caractérisation du frottement pour le procédé d'hydroformage2.4.3 In�uence de la vitesse de glissementLa �gure 108 suivante présente l'in�uence de la vitesse de glissement sur la valeur du frotte-ment de Coulomb pour les lubri�ants testés. Nous avons choisi de ne pas tester le lubri�ant solidedans ce cas. Les résultats sont présentés pour une pression interne de 400 bar et une longueur deglissement de 50 mm. On constate une forte sensibilité à la vitesse pour les lubri�ants Quakeret Additif. Le frottement est divisé par deux pour des vitesses variant de 0,5 mm/s à 5 mm/s.Cette in�uence met en évidence le mode de lubri�cation mixte pour cette pression de contactapparente. Dans le cas de la graisse Molykote, l'e�et de la vitesse est beaucoup plus faible ce quicon�rme le caractère hydrodynamique du régime de lubri�cation.
Fig. 108: Evolution du coe�cient de frottement en fonction de la vitesse de glissementpour trois lubri�ants (P=400 bar, L=50 mm)



2.5. Perspectives pour la simulation numérique 1712.5 Perspectives pour la simulation numériqueEn perspective aux essais de caractérisation du frottement développés dans la première partiede ce chapitre, nous présentons dans ce paragraphe un résultat de simulation numérique duprocédé d'hydroformage pour di�érents coe�cients de frottement de Coulomb.
t=0s

p

t=finFig. 109: Présentation de la géométrie du cas de simulation d'hydroformageNous utilisons pour cela une géométrie de Corner Fill (Cf. paragraphe 1.3.1.2). Le tube de dia-mètre 70 mm et d'épaisseur 2 mm est expansé dans la matrice suivant une rampe linéaire depression interne allant jusqu'à la calibration totale (2000 bar en �n de simulation dans notrecas). La �gure 109 présente la géométrie au début et à la �n de l'opération de mise en forme.Le rayon de matrice est de 8 mm. La rhéologie du matériau est celle de l'acier XES présentée enannexe F. Nous faisons l'hypothèse des déformations planes dans la section53.
Fig. 110: Amincissements en �n d'opération d'hydroformage sur une géométrie Corner Fillpour di�érents coe�cients de frottement de Coulomb53i.e. les e�et liés à la poussée axiale des vérins ne sont plus sensibles.



172 Chapitre 2. Caractérisation du frottement pour le procédé d'hydroformageLe tube vient plaquer progressivement sur la matrice jusqu'à remplir totalement les coins. Sur la�gure 109 ont constate une répartition typique des épaisseurs en �n de mise en forme, à savoirun amincissement progressif au voisinage des rayons matrice. Les résultats d'amincissement sontprésentés �gure 110 pour trois coe�cients de frottement de Coulomb de 0,1, 0,2 et 0,3 ainsi qu'uncas de contact collant.Pour un même chemin de pression interne, on constate l'in�uence prépondérante du frottementsur les amincissements locaux. Les résultats sont cohérents de ceux observés dans la bibliogra-phie pour ce type d'opération. Les amincissements les plus faibles sont localisés au niveau descontacts initiaux du tube avec la matrice. Les plus forts sont présents au voisinage des rayons ma-trice. L'homogénéité de la distribution d'épaisseur se dégrade quand le frottement augmente. Onconstate en e�et une di�érence de 16% sur les amincissements pour un coe�cient de frottementde 0,1 et de 27% pour un coe�cient de frottement de 0,3.2.6 ConclusionNous avons présenté dans ce chapitre le développement d'un essai de mesure du frottementdans le cadre de l'hydroformage de tube. Des essais ont été e�ectués avec plusieurs lubri�antssur des tubes en alliage d'aluminium. Les valeurs du frottement obtenues se situent entre 0,02 et0,14 selon la nature des lubri�ants et les conditions de contact : longueur de glissement, vitesse,pression de contact. Pour les deux lubri�ants liquides qui imposent les frottements les plus élevés,l'in�uence de la pression de contact et de la vitesse est similaire à celle observée en étirage plan. Lelubri�ant solide au graphite et la graisse imposent des frottements plus faibles quelles que soientles conditions de vitesse et pression. Le plus performant est la graisse graphitée dont le coe�cientde frottement est le plus faible et se révèle très peu sensible aux conditions de contact. Cet essaiprésente donc de bonnes perspectives en ce qui concerne la comparaison des performances deslubri�ants ainsi que la caractérisation du frottement pour la simulation numérique du procédéd'hydroformage.
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181Annexe AModèle de frottement solide :généralitésA.1 VariablesCoe�cients de frottement de Coulomb :� Coe�cient de frottement de Coulomb macroscopique�s Composante solide du coe�cient de frottement macroscopique�c Composante microscopique de �s liée à la formation du débris�w Composante microscopique de �s liée à la propagation de la vagueContraintes :� Cission à l'interfacep Pression macroscopiquepl Composante hydrodynamique de la pression macroscopiqueps Composante solide de la pression macroscopiquepr Composante solide de la pression microscopique (homologue à une dureté)Paramètres topologiques �tôle� :F (h) Fonction de répartition du pro�l de rugosité (Courbe d'Abbot)RT Rugosité� Paramètre d'ajustement de la fonction représentative de F (h)q Paramètre puissance de la fonction représentative de F (h)Ap Fraction de l'aire totale en plateauxS Fraction de l'aire en contact avec l'outila Longueur du plateaub Longueur du contact avec l'outilc Période de la rugositéDh Profondeur d'érosiondh Di�érentielle de Dh



182 Annexe A. Modèle de frottement solide : généralitésParamètres topologiques �outil� :n Densité linéaire de pics sur l'outilf Tangente de l'angle de la rugosité de l'outilL Longueur de glissement relative de la tôle / outildL Di�érentielle de la longueur de glissement LA.2 Hypothèses principales du modèleCe paragraphe se propose de présenter le modèle de frottement élaboré dans le cadre dela thèse d'Isabelle Devine au CEMEF. Ce modèle qui associe un frottement solide aux e�etshydrodynamiques du lubri�ant repose sur des hypothèses fortes :� la topologie de surface de la tôle, imposée lors de l'opération �nale de laminage (skin-pass),est représentée de manière schématique comme la succession de plateaux et de vallées degéométrie donnée. La �gure 111 présente la forme des rugosités de la tôle,� le contact est supposé homogène (les aspérités de l'outil et les plateaux ont une altitudeconstante),� l'élasticité des surfaces est négligée. Un plateau ne participe à la portance de la pressionp appliquée que pendant sa phase de labourage (déplacement de la vague plastique ou�bourrelet�) sur la longueur (a � b). La pression localement appliquée par la rugosité del'outil sur le plateau est alors égale à pr.
c

Rt

aFig. 111: Représentation de la rugosité de la tôleA.3 Résultats du modèleCe modèle de frottement évolutif délivre une valeur de la fraction d'aire de tôle en contact avecles outils �S� en fonction de la pression solide macroscopique ps et de la longueur de glissementL : S = 1nc �pspr� 1�q1+2q �(1 + 2q) fnc� LRT � �3q2+4q (A.1)On en déduit alors, d'après une mesure expérimentale de deux coe�cients de frottement micro-scopiques �w et �c, la valeur du coe�cient de frottement macroscopique �s sous la forme :�s = �w + S (�c � �w) (A.2)Le coe�cient de frottement macroscopique � est relié à la composante solide du frottement �s.Il faut pour cela évaluer l'in�uence, dans des conditions de lubri�cation données, de la vitesserelative de glissement sur la valeur du coe�cient de frottement. Ces e�ets hydrodynamiques sont



A.3. Résultats du modèle 183mis en jeu à travers la pression pl = !V du lubri�ant. Connaissant �s, on accède alors à � àtravers l'équation suivante : � = �s �1� !Vp �A partir de ces trois équations, on dé�nit le modèle de frottement évolutif qui exprime le co-e�cient de frottement de Coulomb macroscopique en fonction de grandeurs locales (pression,vitesse et longueur de glissement relatives) :� = �(p; V; L) (A.3)La �gure 112 donne un exemple de résultats pour les constantes du modèle suivantes :nc pr (MPa) q � f RT (mm) �w �c ! (MPa:s:mm�1)3; 3 1000 1; 8 1; 7 0; 1 0; 01 0; 12 0; 7 0; 003Tab. A.1: Constantes du modèle de frottement
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Fig. 112: Variation du coe�cient théorique de frottement en fonction de p, v et lLe chapitre suivant se propose d'exposer plus en détail les calculs ainsi que la démarche expéri-mentale associée permettant d'accéder à ce résultat et de nourrir les constantes du modèle.



184 Annexe B. Modèle de frottement solide : détail du calculAnnexe BModèle de frottement solide : détail ducalculB.1 E�ets hydrodynamiquesEn première approximation, la contrainte de cisaillement à l'interface tôle-outil est due aucontact sous la pression ps = (p� pl) entre la tôle et les pics de rugosités de l'outil. pl exprimeles e�ets hydrodynamiques induits par la vitesse de glissement relative entre la tôle et les outils.Pour une viscosité de lubri�ant � nous obtenons :� = �p = �sps avec ps = p� pl et pl = �!lV = !V (B.1)B.2 Evolution de la rugosité de la tôleL'expérience, notamment les essais sur tribomètre, montre une érosion de la courbe d'Abbot.Le résultat de cette érosion est la formation de plateaux. Nous faisons ici l'hypothèse de l'exis-tence de plateaux rectangulaires de largeur a et d'une quasi-périodicité de la rugosité de la tôle(de période notée c). Ces plateaux couvrent une fraction Ap de la surface de la tôle. La �gure113 représente la géométrie tridimentionnelle de la surface (idéalisée).
a c

c

aFig. 113: Représentation de la rugosité 3D de la tôleDans cette partie, on modélise la partie supérieure de la courbe d'Abbot par une fonction puis-



B.3. Frottement solide 185sance de la forme54 : F (h) = 1� �RT � h�RT �qCe modèle perd de sa pertinence pour des érosions conséquentes de la surface de la tôle. Il fautalors penser à introduire une autre dé�nition plus réaliste de la courbe d'Abbot. Cependant, si lecalcul reste simple dans le cas de la fonction présentée ci-avant, il peut se compliquer rapidementpour une dé�nition plus précise de la fonction de répartition des hauteurs. Nous aborderons cepoint au chapitre 3.3.4.Sachant que : F (RT �Dh) = 1�Ap et Ap = �ac�2 (B.2)On en déduit : Dh = �RTA 1qp (= RTG (Ap)) (B.3)Cette relation exprime l'érosion totale de la surface de la tôle en fonction de la fraction d'aire enplateaux.B.3 Frottement solideB.3.1 Equilibre mécaniqueLes pics de l'outil sont en contact avec le plateau sous une pression pr qui peut être enpremière approximation reliée à la dureté Hv du matériau le plus mou (l'outil étant supposéindéformable). On peut alors exprimer l'équilibre mécanique des forces normales qui se crée àtout instant entre la tôle et l'outil de la manière suivante :na:pr:ab = psc2avec :na : nombre de pics d'outils en contact avec la tôlepr : pression de contact du pic de l'outil sur la tôleab : surface d'application de la pressionOn exprime ici le fait que la force appliquée par les rugosités de l'outil sur la tôle est égaleà la pression solide macroscopique appliquée sur la surface totale. Connaissant l'expression deAp (Cf. équation B.2), on en déduit ainsi l'expression de S en fonction de la pression ps et deAp. S = ba = 1nc �pspr��ca�3 = 1nc �pspr� 1A 32p (B.4)La �gure 114 présente la schématisation du contact de l'outil avec la tôle. On fait ici l'hypothèseque la rugosité de l'outil est anisotrope et perpendiculaire à la direction de glissement.54Rappellons que la courbe d'Abbot exprime l'évolution de la répartition des hauteurs de rugosités de la tôleentre h = 0 et h = RT .



186 Annexe B. Modèle de frottement solide : détail du calcul
β

b.f

b

plateau de rugosité

c

vague plastique

outil rigide

vallée

aFig. 114: Modélisation du contact tôle / outilB.3.2 Conservation du volumeComme le montre la �gure 114, les pics de l'outil présentent une pente tan� << 1. Le coe�-cient de frottement réel entre l'outil et la surface et supposé assez petit pour que le mouvementrelatif de la tôle par rapport à l'outil produise une �vague� mobile tant que l'outil glisse sur leplateau de longueur (a� b).Quand le pic de l'outil pénètre dans la deuxième zone du plateau de longueur b, la vague dégénèrealors en micro-débris qui tombe dans la vallée. La hauteur de la vague est de l'ordre de b tan�.Le volume de la vague est alors fab2. Si on établit l'équation de conservation du volume : levolume perdu par une érosion de dh sur la surface du plateau (a2) et égal au volume du nombrede vagues formées sur le plateau multiplié par la fraction de déplacement correspondante soit :a2dh = na:fab2�dLc �Ce qui mène (connaissant l'expression de Ap (équation B.2) et S (équation B.4) en fonction dea, b et c) à : dh = f:nc:S2:Ap:dL (B.5)B.4 Etablissement de S(ps; L) et de �s(S; �w; �c)En di�érentiant la relation B.3 par rapport à Dh et Ap et en substituant dh par la relationB.5, on obtient alors une relation di�érentielle entre dAp et dL. L'intégration de cette relationnous donne l'expression qui exprime la fraction d'aire en plateaux en fonction de la longueur deglissement de l'outil sur la tôle (à noter que cette relation n'est valable que pour une dé�nitionsimple (puissance) de la courbe d'Abbot) :Ap =  �pspr�2 (1 + 2q)fnc� LRT ! q(1+2q) (B.6)L'équation B.4 permet d'accéder en�n à la relation A.1 qui exprime la fraction de l'outil encontact avec les plateaux en fonction de la pression ps et de la longueur de glissement L.Si l'on suppose que le coe�cient de frottement solide �s est une moyenne des deux coe�cients �wet �c relatifs à la propagation (sur (a� b) = a(1� S)) et au micro-usinage de la vague plastique(sur b = Sa), on aboutit alors à l'expression A.2.



B.4. Etablissement de S(ps; L) et de �s(S; �w; �c) 187Il nous reste à expliquer la démarche expérimentale permettant d'accéder aux coe�cients né-cessaires pour nourir ce modèle de frottement de Coulomb local (Cf. équation A.3), par exempledans l'objectif d'une implémentation dans un code éléments �nis.



188 Annexe C. Modèle de frottement solide : courbe d'Abbot G(Ap)Annexe CModèle de frottement solide : courbed'Abbot G(Ap)Nous gardons la représentation initiale de la courbe d'Abbot par une fonction puissance(notée G1). Pour la partie inférieure, nous prenons une autre fonction puissance G2 :8>><>>: G1(Ap) = �A 1qpG2(Ap) = 1�  (1�Ap) 1rIl est possible d'exprimer la continuité des deux fonctions et de leur dérivées au point d'in�exiond'abscisse Api (à dé�nir) et d'ordonnée, on peut écrire alors :8><>: G1(Api) = G2(Api)G01(Api) = G02(Api)On obtient alors une relation entre les coe�cients de l'équation G1(Ap) et ceux de G2(Ap). Pourcela on peut remarquer : 8>>>>><>>>>>: G1(Ap)G01(Ap) = qApG2(Ap)G02(Ap) = 1G02(Ap) � r(1� Ap)On obtient alors la relation suivante entre les coe�cients des deux équations :8>>>>>><>>>>>>: r = qApi1�Api  1G1(Api) � 1! = 1�G1(Api)(1�Api) 1rDans ce cas, nous dé�nissons donc complétement la courbe d'abbot par un jeu de trois para-mètres : �, q et Api . La �gure 115 présente un exemple de courbe G(Ap) dé�nie par morceau sur[0;Api] par G1(Ap) et sur [Api ; 1] par G2(Ap).
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190 Annexe D. Fiche technique lubri�ant QUAKER Ferrocoat N6130Annexe DFiche technique lubri�ant QUAKERFerrocoat N6130
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192 Annexe D. Fiche technique lubri�ant QUAKER Ferrocoat N6130
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194 Annexe E. Méthode de Runge et KuttaAnnexe EMéthode de Runge et KuttaLe problème posé est le suivant :[C]n _Uo+ [K] fUg = fFg pour t > t0La méthode explicite de Runge-Kutta à l'ordre 3 permet d'évaluer la fonction à t +�t :8>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>: fUt+�tg = fUtg+ �t:8>>>>><>>>>>:f 0BBBBB@fUtg+ �t2 ff (Ut; t)g| {z }Ut+�t2 ; t+ �t2 1CCCCCA9>>>>>=>>>>>;ffg = [C]�1 (fFg � [K] fUg)Le problème scalaire est alors le suivant. La �gure 116 en donne une représentation :d�z(�r)d�r| {z }f = ��00 g(�r)�r| {z }F � [�M(�r)�z(�r)]| {z }KU (E.1)
∆
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f(    ,t)Fig. 116: Présentation de la méthode de Runge-Kutta



195Annexe FRhéologie du matériau XESLes essais ont été réalisés chez PSA Peugeot Citroën sur des éprouvettes standard de typeISO80. Trois à quatre éprouvettes ont été déformées pour chaque direction de traction (SL =sens laminage, ST= sens travers). Le tableau suivant présente les résultats.00 (SL) 450 900 (ST)<x> � <x> � <x> � <X>Rp0; 2 (MPa) 162,88 2,40 159,20 3,95 154,96 2,01 159,01Rm (MPa) 293,42 x 311,54 3,71 290,76 2,24 298,57Ag (%) 21,64 0,50 21,60 0,05 22,16 0,44 21,80A (%) 38,89 1,66 41,29 1,06 40,52 0,70 40,23n (8 à 18%) 0,21 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 0,22r (18%) 1,54 0,33 1,56 0,02 2,43 0,05 1,77Tab. F.1: Rhéologie du matériau XES utilisé pour les simulations numériques sous ABAQUSrLe graphique 117 présente la courbe d'écrouissage du matériau. A titre comparatif, nous traite-rons aussi le cas isotrope R=1.
Fig. 117: Courbe d'écrouissage du matériau XES


