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Spécialité : Électronique grande surface

par

Van Diep BUI
Email : van-diep.bui@polytechnique.org

Conception et modélisation de
transistors TFTs en silicium microcristallin
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de thèse et M. Yvan BONNASSIEUX, mon co-directeur de thèse pour m’avoir permis de
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1Laboratoire de Physique des Interfaces et Couches Minces.



circuits pixels AMOLED et sur la modélisation de transistors en silicium microcristallin.

Je remercie M. Samir KASOUIT et M. Régis VANDERHAGHEN pour m’avoir accordé
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permanents à tout le monde.

Je remercie tout le personnel du laboratoire PICM avec lequel j’ai partagé plus de trois
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Ŕ́
Les travaux précédemment réalisés au sein du LPICM ont mis en évidence que le silicium mi-

crocristallin est un semiconducteur à faible coût, possédant une mobilité importante avec malgré tout
une très bonne stabilité. Ce qui en fait un matériau particulièrement intéressant pour les transistors
TFTs des écrans plats OLED 2.

Il nous a donc paru logique de nous intéresser, dans le cadre de cette thèse, à la conception
et à la réalisation expérimentalement des structures de pixel OLED à base de transistors TFTs en
silicium microcristallin. Pour ce faire, il est indispensable de posséder des modèles comportementaux
performants des composants. Ainsi, notre objectif primordial a été de concevoir des modèles Spice
de transistors µc-Si TFT mais aussi d’OLED.

D’un point de vue technologique, nous nous sommes attachés à maı̂triser l’ensemble de la chaı̂ne
de fabrication (conception de masques et lithographie en salle blanche). La caractérisation de nos
transistors a révélé des mobilités de l’ordre de 1 cm2V−1s−1, des tensions de seuil de 4 V et a montré
une bonne stabilité, sous stress, de la tension de seuil et de la mobilité.

La faisabilité de ces transistors sur substrats flexibles comme le polyimide a aussi été démontré
dans le cadre du Projet Intégré FlexiDis.

Du point de vue de la modélisation, un modèle statique et dynamique Spice de transistor en
silicium microcristallin est proposé. L’écriture de ce modèle dans le langage Verilog-A nous permet
de garantir une bonne portabilité et de pouvoir ainsi utiliser facilement des simulateurs professionnels
comme Spectre de chez Cadence. De manière complémentaire, un modèle Spice efficient de diode
OLED est également proposé.

Grâce à ces outils, nous avons pu simuler des circuits utilisants les TFTs en silicium microcristal-
lin. Ces simulations nous permettent de prédire que ces composants sont pertinents pour la conception
de pixel OLED, de drivers de lignes, mais aussi de portes logiques NMOS simples comme l’inverseur
et l’oscillateur en anneau.

Mots clefs : OLED, TFT – transistor en couches minces, silicium microcristallin, modélisation
Spice, conception, simulation, Verilog-A, Spectre.

S
The previous work within the LPICM highlighted that microcrystalline silicon is a semiconductor

at low cost fabrication, having an interesting field effect mobility and a high stability. All these make
it become a particilarly interesting material for the TFTs on the OLED technology.

Within the framework of the thesis, it is logical to us to design and to realize experimentally of the
pixel structures of OLED using the microcrystalline silicon TFTs. With this intention, it is essential
to have the powerful behavioral models of the devices. Thus, our primary objective was to design the
Spice models of the µc-Si TFT as well as the OLED.

From a technological point of view, we control the whole of the production line (design of masks
and lithography in clean room). The realized transistors have the mobilities of about 1 cm2V−1s−1, the
threshold voltage of 4 V and have a good stability under the high field stress, in term of the threshold
voltage as well as the mobility.

The feasibility of these transistors on the flexible substrates such as polyimide was also proven
within the Integrated Project FlexiDis.

From the modeling point of view, a static and dynamic Spice model of the microcrystalline silicon
transistor is proposed. The integration of this model in the Verilog-A language enables us to guarantee
a good portability and then to use easily the professional simulators such as the Spectre from Cadence
for the simulations. We also proposed an efficient Spice model for the OLED.

Thanks to these tools, we could simulate the circuits using the microcrystalline silicon TFTs. The
realized simulations enable us to predict that these components are relevant for the design of pixel
OLED, for the line drivers as well as some simple logical electronics NMOS such as the inverters and
the ring oscillators.

Key words : OLED, TFT – thin film transistor, microcrystallin silicon, Spice modeling, design,
simulation, Verilog-A, Spectre.

2OLED : Organic Light Emitting Diode ; TFT : thin film transistor.





T  ̀

Table des matières i

Table des figures vii

Liste des tableaux ix

1 Introduction 1

2 Silicium microcristallin 5

2.1 Silicium microcristallin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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4.2 Paramètres des transistors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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5.6 Méthode de validation du modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
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B.2 Modèle dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

C Les dessins de masques 145



T  

2.1 Classification des matériaux de silicium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Croissance de silicium microcristallin par LBL. . . . . . . . . . . . . . . . 9
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3.2 Définitions des paramètres sur masque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.3 Extraction de la résistance de contact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.4 Motifs pour estimer la sous gravure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.5 Exemple de croix d’alignement entre deux masques. . . . . . . . . . . . . 20

3.6 Les masques pour les TFTs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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7.7 Modification du courant de l’OLED à la fin de la trame. . . . . . . . . . . . 108

7.8 Influence de tension d’alimentation au circuit OLED. . . . . . . . . . . . . 109
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I

Les OLEDs – Organic Light Emitting Diode – sont actuellement un domaine de re-

cherche en très grande expansion et qui devrait permettre le développement d’une nouvelle

génération d’écrans plats.

Aujourd’hui, les écrans plats OLED couleurs à matrice active de petite taille sont déjà

commercialisés par plusieurs compagnies [3]. Ils sont utilisés principalement dans les appa-

reils photo, dans les téléphones portables et dans les lecteurs de vidéo portables. Les écrans

de grandes tailles sont en cours de développement, avec Samsung qui vient de lancer sa cam-

pagne de recherche pour fabriquer des écrans OLED à 40 pouces comme le prototype montré

dans l’image.

1



2 Chapitre 1. Introduction

L’intérêt des écrans OLED face à la concurrence – principalement les écrans LCD –

découle des réponses qu’ils proposent vis-à-vis des problèmes tels que le temps de réponse,

l’angle de vue, la luminosité, la consommation et aussi l’utilisation de substrats flexibles.

En revanche, on se doit de noter que les OLEDs montrent encore quelques faiblesses qu’il

est indispensable de résoudre. En particulier, le fait que le pixel OLED soit émissif nécessite,

dans le cadre des écrans à matrice active, l’utilisation de transistors TFT (thin film transis-

tor) à mobilité et surtout à stabilité suffisante. Ainsi, l’utilisation du Silicium amorphe pose

problème du fait de sa faible mobilité et surtout de son instabilité intrinsèque. L’utilisation

du Silicium polycristallin pose elle aussi problème car outre son coût de fabrication élevé,

il engendre une forte variation spatiale de la tension de seuil. Globalement l’ensemble de

ces problèmes ne sont actuellement résolus qu’au prix de structure de pixel avec un nombre

important de TFTs (4 au minimum).

Dans le cadre de son activité grande surface, le laboratoire PICM (Laboratoire de Phy-

sique des Interfaces et Couches Minces) UMR 7647 de l’Ecole polytechnique a développé

un matériau Silicium microcristallin ayant des performances intéressantes en terme de mo-

bilité (de l’ordre de quelques cm2V−1s−1), de stabilité spatiale et temporelle de la tension de

seuil. Ce matériau, en outre simple à produire à faible coût, semble donc très attractif pour

la conception des TFTs des pixels des écrans OLED à matrice active.

Pour des raisons évidentes de coût, la conception de nouvelles structures de pixel OLED

se doit être précédée d’une étape de simulation. La fabrication n’est mise en route que

quand la simulation fonctionne correctement. Dans le cadre des simulations électroniques,

le langage Spice fait aujourd’hui figure de norme. Il est à noter la quasi inexistence, dans la

littérature, de modèle Spice performant d’OLED et de transistors TFTs en silicium micro-

cristallin.

L’objectif de ce travail de thèse est donc de maı̂triser l’ensemble de la chaı̂ne menant du

matériau (le silicium microcristallin) aux systèmes tels que les pixels OLED ou les drivers

lignes. Pour ce faire nous avons réalisé et optimisé des transistors en silicium microcristallin,

puis conçu et validé, à partir des caractéristiques obtenues, un modèle électrique comporte-

mental de type Spice performant en statique et en dynamique des transistors et enfin réalisé

des simulations de circuit pixel OLED ainsi que d’autres fonctions électroniques simples.

Dans une première partie (chapitre 2) nous présentons succinctement le silicium micro-

cristallin en nous attachant à définir les différentes méthodes possibles d’obtention de ce
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matériau via des réacteurs PECVD. Nous nous attacherons aussi à présenter les principales

méthodes de caractérisations physiques utilisées.

Dans une seconde partie (chapitre 3), nous définissons les choix et les méthodes utilisées

pour la fabrication des différents TFTs (top et bottom gate). Nous présentons ici les structures

de masques que nous avons conçus ainsi que les différentes étapes technologiques mises en

œuvre. Une attention particulière est portée sur la réalisation de transistors sur substrats

souples en l’occurrence le polyimide. Il est à noter que ce travail a été réalisé dans le cadre

de la Plateforme Technologique commune entre l’Ecole Polytechnique, THALES Research

and Technology et l’institut d’optique.

Le chapitre suivant présente la caractérisation expérimentale des transistors TFTs obte-

nus. Après avoir brièvement présenté le banc expérimental de mesure, nous décrivons les

méthodes mises en œuvre pour l’extraction des principaux paramètres des transistors. Puis

dans un second temps, nous présentons les résultats obtenus en terme de stabilité, d’effet de

la température et de la technologie.

Le chapitre 5 a pour objectif de décrire le modèle comportemental, de type Spice, que

nous proposons pour les transistors TFT en silicium microcristallin. Ce modèle spécifique

tient compte à la fois du comportement statique et dynamique du composant mais aussi du

vieillissement et de la température de fonctionnement. La validation du modèle est bien sûr

réalisée.

La réalisation et la simulation des pixels OLED nécessite d’avoir un modèle Spice per-

formant des OLED, or ce modèle n’existe pas dans la littérature. Le chapitre 6 après avoir

rappelé les principes de base des Diodes Electro Luminescente Organique OLED, décrit le

modèle Spice original que nous avons conçu de manière incrémentale à partir de mesures

expérimentales.

Le 7ème et dernier chapitre présente la mise en œuvre des modèles que nous avons

élaborés pour les µc-Si TFTs et les OLEDs dans le cadre de circuits analogiques et logiques

simples. Plus précisément, nous étudions en simulation dans ce chapitre le comportement des

pixels OLED mais aussi des drivers lignes et enfin d’inverseurs et d’oscillateurs en anneau.
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Pour les applications d’électronique grande surface comme les écrans plats, il est im-

possible d’intégrer des transistors sur un wafer de silicium monocristallin dans la matrice

de pixels pour des raisons de technologie. D’une part, la taille maximale du wafer ne peut

pas dépasser quelques 30 cm alors qu’il est aujourd’hui classique pour les écrans plats de tra-

vailler sur des substrats de plus de 2 m. Le substrat du transistor en silicium monocristallin est

classiquement conducteur tandis que celui des TFTs est en verre ou plastique donc isolant.

En plus, la température maximale du processus de fabrication des transistors en silicium mo-

nocristallin est d’environs 1000 ◦C tandis que celle des TFTs est de quelques centaines de ◦C

(compatible avec les substrats verre de faible coût voire avec certains substrats plastiques).

Les TFTs en silicium amorphe sont utilisés couramment dans les écrans plats LCD dont

les pixels ne consomment pas de courant sauf lors de la commutation des pixels. À coté de la

facilité de production, du faible coût et d’une relative stabilité spatiale de la tension de seuil,

le transistor TFT réalisé en silicium amorphe a une mobilité d’effet de champ très faible (de

l’ordre de quelques 10−1cm2V−1s−1) 1. Ce dernier problème ainsi que la stabilité insuffisante

de la tension de seuil au cours du temps rendent difficile l’utilisation de tels TFTs dans le

cadre d’un pixel OLED (en effet la surface des transistors est limitée par le taux d’ouverture
2 et surtout le vieillissement accéléré de l’amorphe ne permet pas de durée de vie suffisante).

Des structures de pixel avec compensation ont été réalisées, mais elles nécessitent de 4 à 6

transistors par pixel et ne compensent que partiellement le vieillissement.

Face à cette problématique, les transistors en silicium polycristallin ont été proposés. En

effet, ils ont intrinsèquement une mobilité d’effet de champ importante (de l’ordre d’une

1Certains auteurs peuvent réaliser de transistors ayant la mobilité plus intéressante.
2Le rapport entre la surface totale du pixel et la surface émissive : l’OLED.

5



6 Chapitre 2. Silicium microcristallin

centaine de cm2V−1s−1) et aussi une excellente stabilité temporelle de leurs caractéristiques

du fait d’un matériau entièrement cristallisé. Malheureusement, cela se paye tout d’abord par

une conception plus difficile et plus onéreuse que le silicium amorphe :

– Des étapes supplémentaires telles que le recuit laser et l’implantation ionique.

– 7 niveaux de masques contre 4 classiquement en amorphe.

En outre, la taille des grains obtenus du silicium polycristallin est supérieure au micron,

ce qui les rends dénombrables dans le canal. Sachant que la mobilité du silicium polycris-

tallin est contrôlée par les joints de grains, cela engendre une variation spatiale importante

de la tension de seuil. Ce problème est la cause, pour une tension d’alimentation donnée du

pixel, d’une variation du courant traversant l’OLED (donc de sa luminosité) nuisible à la

qualité de l’image (de l’ordre de 20%). Des structures de pixel à miroir de courant [4] ou

plus sophistiquées [5] [6] [7] permettent de corriger ce problème mais elles nécessitent un

pixel à plusieurs TFTs polycristallins et sont aussi fortement consommatrices en énergie.

Le silicium microcristallin est un matériau intermédiaire entre le silicium amorphe et

le silicium polycristallin qui, d’une part, partage la technique de dépôt PECVD avec le

silicium amorphe [8] (facilité de fabrication et donc faible coût) et d’autre part, partage

les propriétés électroniques ainsi que les propriétés optiques avec le silicium polycristal-

lin [9]. Comme nous le verrons dans ce chapitre, le silicium microcristallin est un matériau

entièrement cristallisé mais avec des grains de l’ordre de 100 nm ce qui donne des transis-

tors TFT ayant une mobilité acceptable de quelques cm2V−1s−1 et une stabilité spatiale et

temporelle intéressante.

2.1 Silicium microcristallin

La structure de la couche mince du silicium est définie par la taille des grains. Du silicium

amorphe (structure désordonnée) au silicium monocristallin, la classification des structures

est représentée dans la figure 2.1.

La taille des grains du silicium microcristallin se situe entre quelques nanomètres à en-

viron 1 micromètre. On voit bien que l’appellation de silicium microcristallin est un abus de

langage. La méthode de croissance et les propriétés importantes du silicium microcristallin

sont représentées dans la suite.
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Figure 2.1 – Classification des matériaux de silicium.

La technique de dépôt du silicium microcristallin par plasma 3 utilise le même réacteur

que pour le silicium amorphe. Cette méthode se fait par la décomposition chimique de gaz

en phase vapeur assistée par plasma (technique PECVD : Plasma Enhanced Chemical Vapor

Deposition). Nous nous proposons de décrire ici succinctement les trois méthodes classiques

de dépôt PECVD du silicium microcristallin telles qu’elles sont réalisées au sein du labora-

toire PICM 4 :

– Dépôt par technique LBL (Layer By Layer).

– Dépôt à partir de silane – SiH4 – fortement dilué dans l’hydrogène.

– Dépôt à partir de hexafluorosilane – SiF4 – dilué dans l’hydrogène.

Plasma d’hydrogène et silane

Dans le plasma RF de 13.56 MHz, ce sont les électrons qui ont la mobilité la plus

grande. Par conséquent, seules les collisions entre les électrons et les molécules de silane

sont inélastiques et créent des ions et des radicaux dans le plasma (réactions primaires). Les

radicaux et les ions à leurs tours peuvent réagir entre eux (réactions secondaires) pour for-

mer les agrégats, cristallites. Tout ce mélange se dirige vers l’électrode de substrat grâce au

champ électrique ou simplement par diffusion. Sur cette surface, seule une petite partie de

ces espèces se stabilisent après la collision avec le substrat (équilibre chimique).

3Le silicium microcristallin peut être obtenu également en technique de filament chaud [11]. Cette méthode

(dite “dépôt catalytique”) se fait par la dissociation thermique de mélanges de silane SiH4 et d’hydrogène sur

filament porté à haute température (autour de 1500 ◦C) par effet Joule [10]. Nous nous sommes intéressés

seulement à la méthode PECVD qui part à basse température est compatible également avec les substrats

souples, plastiques.
4Parmi les dépôts par plasma, les autres gaz peuvent être utilisés également comme SiH6, SiCl4, SiH2Cl2,

SiF2, SiF2H2 et SiH3F. Les 5 derniers contiennent des éléments électronégatifs qui favorisent la gravure de la

phase amorphe.
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La nature de la couche déposée dépend de plusieurs paramètres :

– La puissance de plasma qui correspond à l’énergie des ions qui frappent le substrat.

– Le flux des gaz qui correspondent à la création des différentes espèces dans le plasma

(H+, SixHy) contribuant au dépôt.

– La température du substrat qui contrôle la réaction en volume, la diffusion de l’hy-

drogène atomique dans la couche.

Croissance de silicium microcristallin par technique LBL

Dans la technique LBL, on réalise alternativement un plasma de silane et d’hydrogène

puis uniquement d’hydrogène [13]. Le premier plasma réalise une très fine couche de si-

licium amorphe hydrogéné aSi:H. La phase de plasma d’hydrogène permet de cristalli-

ser cet amorphe en silicium microcristallin. On répète ces deux opérations jusqu’à obtenir

l’épaisseur voulue.

Phase du plasma d’hydrogène et silane - création de la couche amorphe :

En utilisant le flux d’hydrogène de 30 sscm et 5 sscm du silane avec la puissance de 2 W,

on dépose une couche amorphe. La durée de cette phase est d’une cinquantaine de secondes

[13] pour obtenir une dizaine de nanomètres.

Après cette phase, le plasma est arrêté pendant une centaine de secondes pour ajuster la

condition de plasma de la phase suivante.

Phase du plasma d’hydrogène - cristallisation :

La phase de plasma d’hydrogène (100 sscm à 20 W) est une phase très importante pour

la constitution du réseau de silicium microcristallin. Les ions hydrogènes diffusent dans la

couche amorphe sur une épaisseur de quelques dizaines de nanomètres [14]. Ainsi, ces ions

déshydrogénisent tout d’abord le matériau en détruisant les liaisons entre l’hydrogène et le

silicium puis le réseau cristallin se reconstruit et il se stabilise lorsque toutes les cristallites

atteignent leur taille maximale.

La vitesse de croissance dépend du flux des ions hydrogène. On peut donc augmenter

cette vitesse en injectant plus d’hydrogène dans la chambre de plasma. Cependant, comme

la reconstruction du réseau cristallin commence dans la zone la plus hydrogénée, un flux

important d’ions H+ correspond à une compétition entre les élargissements de plus de cris-

tallites. La taille de grain devient ainsi plus petite [14]. On ne peut pas non plus accroı̂tre
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l’énergie des ions hydrogène car plutôt que d’améliorer la vitesse de cristallisation on ob-

tiendra une gravure de la couche amorphe.

Ces deux procédures sont répétées successivement (layer by layer) pour obtenir la couche

de silicium microcristallin de l’épaisseur désirée.
D
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Figure 2.2 – Croissance de silicium microcristallin par LBL.

En caractérisation, la couche de silicium microcristallin déposée par la technique LBL

est généralement modélisée par la composition de :

– La couche d’interface qui correspond à la première sous-couche déposée sur le sub-

strat. Elle est moins cristallisée que le volume, voire amorphe.

– La couche de volume qui est la mieux cristallisée. Due à l’amélioration de la cristalli-

sation à chaque étape, le dessus du volume est de meilleure qualité que le dessous.

– La sous-couche au dessus qui peut contenir du vide. Cette couche est plus ou moins

cristallisée que le volume. Cette couche est la dernière exposée au plasma et par

conséquent, elle est plus endommagée que le volume mais elle reste encore de bonne

qualité.

– La rugosité de surface qui peut nous donner des informations sur la taille des grains.

C’est pour cette caractéristique que le transistor réalisé en silicium microcristallin LBL

est plus intéressant en structure top gate (la grille au-dessus).

Croissance de silicium microcristallin par la forte dilution de SiH4 dans l’hydrogène

Cette méthode de dépôt du silicium microcristallin est la plus utilisée actuellement au

LPICM. Pour obtenir la croissance du silicium microcristallin, le rapport entre le flux de

silane et le flux total [S iH4]
[S iH4+H2] doit être à peu près de 5 % dans la chambre de plasma de
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pression entre 0.1 et 10 Torr et la densité surfacique de puissance entre 0.05 et 1 Wcm−2. Le

plasma correspondant a un faible taux d’ionisation (10−8 à 10−7) et une faible température

électronique de 1 à 3 eV .

Dans cette condition, les réactions en volume (implantation des ions et diffusion de l’hy-

drogène) sont favorables pour former le réseau cristallin.

En augmentant le débit de l’hydrogène, l’implantation des ions est plus favorisée et on

obtient plutôt la gravure au lieu du dépôt. En revanche, en diminuant le débit de l’hydrogène,

on dépose du silicium amorphe hydrogéné aSi:H (poudre) au lieu du silicium microcristallin.

La couche déposée par la forte dilution de silane reste assez homogène.

Croissance de silicium microcristallin par SiF4

On injecte SiF4 au lieu du silance dans le plasma d’hydrogène décrit précédemment.

Le Fluor est un élément électronégatif. Par conséquent, la gravure de la phase amorphe est

plus préférentielle que la gravure de la phase cristalline [8]. En traitant la surface nitrure du

substrat (surface d’isolant de grille pour les transistors bottom gate) par un plasma d’azote

avant le dépôt, le nombre de sites de nucléations est réduit. Par conséquent, la croissance se

fait verticalement mais également latéralement. La taille de colonne obtenue est donc plus

grande et nous obtenons une meilleure qualité cristalline en dessous de la couche [10].

C’est pour cette caractéristique que le silicium microcristallin déposé par la technique

SiF4 est plus adapté pour le transistor bottom gate 5 (la grille au-dessous).

2.2 Caractérisation du silicium microcristallin

Caractérisation par l’ellipsométrie

L’éllipsométrie est une technique de caractérisation optique des matériaux. En récupérant

le signal de réflexion de la lumière UV ou visible incidente sur la surface de l’échantillon,

elle mesure l’indice de réfraction réel et imaginaire du matériau, à partir desquels les infor-

mations sur la composition du matériau ainsi que les épaisseurs sont extraites.

5La structure top gate et bottom gate de transistor sera présentée dans la suite. Pour le transistor top gate, le

canal se trouve à l’interface suppérieure de la couche active avec l’isolant de grille (l’interface inférieure pour

la structure bottom gate).
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La figure 2.3 montre la partie réelle et la partie imaginaire de la constante pseudo-

diélectrique de la couche de silicium microcristallin déposée. En fittant le signal obtenu par

optimisation avec le modèle de la couche de silicium microcristallin, modélisée par une com-

position de silicium amorphe, silicium polycristallin et le vide, nous obtenons les propriétés

des couches montrées dans le tableau 2.1. Nous avons généralement obtenu une cristallisa-

tion de couche de plus de 90 %.
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Figure 2.3 – Partie réelle et imaginaire du constant pseudo-diélectrique.

Couche Épaisseur Å Fc% Fa% Fv%

Volume 2240 94 6 -

Surface 452 97 - 3

Rugosité 61 63 - 37

Tableau 2.1 – Composition du silicium microcristallin par ellipsométrie.

Dans ce tableau, les Fc, Fa et Fv représentent respectivement la fraction cristalline, frac-

tion d’amorphe et fraction du vide.

Caractérisation par Raman

La spectroscopie Raman est également une technique de caractérisation appropriée pour

l’étude de la structure des couches de silicium microcristallin, permettant d’accéder à une

première estimation de la fraction amorphe, la fraction cristalline et également la taille des

cristallites et le stress dans le matériau.
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Figure 2.4 – Caractérisation de la couche de silicium microcristallin par Raman.

Sachant que les pics du silicium monocristallin et du silicium amorphe sont respective-

ment à 520 cm−1 et 480 cm−1, la déconvolution du signal obtenu est réalisée à partir de ces

pics et un autre pic qui est toujours présent à ≈ 510 cm−1 correspondant aux joints de grains

ou aux nanocristallites.

Caractérisation par AFM

La caractérisation par le microscope à force atomique (AFM) a pour but de déterminer

l’état de surface de la couche et la taille des grains du silicium microcristallin déposé. Nous

avons obtenu des cristalites de taille de 80 à 120 nm avec une rugosité de 6 à 10 nm comme

montré dans la figure 2.5.

Figure 2.5 – Image AFM du silicium microcristallin.
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Caractérisation par TRMC

La technique TRMC (Time-Resolved Microwave Conductivity) mesure la mobilité lo-

cale des porteurs de charge dans le matériau.

La mobilité TRMC du silicium microcristallin est de l’ordre de 40 cm2V−1s−1. En fonc-

tionnement dans le transistor, la mobilité des porteurs de charge est limitée par les joints de

grains et les joints de colonnes. En plus, pour la structure bottom gate, le courant du tran-

sistor est limité également par des résistances d’accès (la couche dopée N+ et la couche

intrinsèque). Par conséquent, la mobilité moyenne des porteurs de charge dans le transistor

est plus faible que la mobilité TRMC.

2.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté brièvement les méthodes de dépôt de la couche

active en silicium microcristallin au laboratoire LPICM, les propriétés électroniques impor-

tantes de ce matériau, ses avantages par rapport aux autres alternatives (silicium amorphe,

silicium polycristallin) pour les applications grande surface. Nous avons également décrit

succinctement les méthodes de caractérisation optique, géométrique et électronique classi-

quement mises en œuvre au laboratoire. Le matériau silicium microcristallin que nous avons

réalisé au laboratoire a :

– Une méthode de dépôt similaire à celle du silicium amorphe 6 – qui est à basse

température et à très faible coût de réalisation.

– Une fraction cristalline élevée, plus de 90 %.

– Une taille de grain de l’ordre de 50 – 100 nm.

– Une rugosité de surface de l’ordre de 6 – 10 nm.

Cependant, la vitesse de dépôt de ce matériau silicium microcristallin reste encore assez

faible, de l’ordre de 1 – 2 Å/s (elle est de l’ordre de 7 Å/s pour le silicium amorphe).

Possédant des propriétés électroniques intéressantes, le silicium microcristallin devient

un candidat attractif dans le domaine des applications d’électronique en grande surface

comme les cellules solaires, les écrans plats OLED ou bien les circuits dans les cartes RFID

(Radio Frequency Identification). Ce qui est intéressant à noter ici est que la technologie

proposée est adaptée aux écrans flexibles dont les substrats (souples) ne tiennent qu’à basse

6Qui utilise les mêmes réacteurs de dépôt que le silicium amorphe.
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température pour toutes les étapes technologiques.

Nous allons par la suite exposer les technologies réalisées en salle blanche pour concevoir

les transistors à effet de champ en couches minces (TFT) pour notre application : les écrans

OLED.



C 3

TFT : D    

3.1 Dessin de masques

Généralement, les masques utilisés dans la fabrication de TFT en silicium microcristallin

sont les mêmes que ceux utilisés dans la technologie amorphe. Ici on prend la technologie

dite “Bottom Gate” (grille en dessous) comme le montre la figure 3.1. La structure elle aussi

ressemble plus ou moins à celle mise en œuvre pour les TFTs en silicium amorphe. La

structure dite “Top Gate” (grille au dessus), bien que non mise en œuvre expérimentalement

sera elle aussi abordée dans ce chapitre.

Drain Source

Grille

Cr

Verre

SiN
µSi
N+

Figure 3.1 – Structure transistor bottom gate.

La figure 3.2 montre la vue du haut d’un transistor et les paramètres géométriques les

plus importants sur le masque qui influencent directement les performances et la stabilité du

transistor : le recouvrement (overlap) OL entre le métal de grille et le métal de drain ou de

la source ; la largeur W et la longueur L du canal ; les dimensions A et B de la zone active en

silicium microcristallin.

A noter que l’overlap du transistor bottom gate comme amorphe et microcristallin doit

être positif pour éviter la coupure du canal tandis que dans la technologie top gate polycris-

15
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Drain Source

Grille

OL
A

B
W

L

Figure 3.2 – Définitions des paramètres sur masque.

tallin, il est négatif. Le fait est que le silicium polycristallin est un matériau de conductivité

élevée, ce qui donne un courant ON élevé mais qui engendre également un courant de fuite

important, nuisible au maintien de la charge du condensateur de stockage. En ajoutant une

zone légèrement dopée LDD (Light Doping Drain) par implantation ionique entre le canal et

le drain – source, on arrive à diminuer le courant de fuite et donc améliorer la performance

du transistor 1.

La largeur W et la longueur L du canal ont de l’influence sur le niveau du courant de fuite

et sur la caractéristique saturée du transistor. Le rapport W/L est proportionnel au niveau du

courant de transistor. L’overlap OL a pour but de compenser l’erreur de lithographie mais

il ajoute une capacité au comportement dynamique du transistor. Les paramètres A et B

modifient de façon fine les caractéristiques du TFT mais sont primordiaux du point de vue

de la mise en œuvre et de la fiabilité.

Ce paragraphe se propose de décrire les différentes structures réalisées dans le principal

jeu de masques de photolithographie que nous avons conçu.

Études sur les TFTs

Notre objectif est de modéliser au mieux les transistors microcristallin. Pour ce faire,

nous avons besoin de couvrir le plus largement possible le domaine de variation des pa-

ramètres technologiques. Finalement nous avons choisi les plages de dimensions suivantes :

– Variation de la largeur du canal : deux séries avec la longueur de canal de L = 10µm

1C’est pour cette raison que la technologie du transistor en silicium polycristallin est plus complexe.
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et L = 20µm. Ce paramètre agit surtout sur le courant de fuite du transistor.

⇒ W = 10/15/20/25/30/50/80/100 µm.

– Variation de la taille de transistor avec W/L = 4 : Ce rapport est relié directement au

niveau du courant de transistor. Idéalement, pour le même rapport W/L, on a un même

courant. Ce qui change dans ce cas est sa réponse dynamique.

⇒ L = 5/10/15/20/25/30/35/40 µm.

– Variation de l’overlap : trois séries de TFTs avec W/L = 20/3; 30/5 et 50/10. L’over-

lap est un paramètre qui est un compromis entre la limite technologique (difficulté de

faire la lithographie lorsque l’alignement devient plus précis) et la réponse dynamique

de transistor (l’overlap engendre des condensateurs parasites).

⇒ OL = 0/1/2.5/5.5/7.5/9.5 µm.

– Variation de A avec TFT de W/L = 50/10. A et B sont des paramètres qui représentent

l’effet de bord de la zone de silicium microcristallin.

⇒ A = −2/0/2/4/6/10 µm.

– Variation de B avec TFT de W/L = 50/10.

⇒ B = −2/0/2/4/6/10 µm.

– Performance et orientation des transistors : L’orientation des structures de croissance

du silicium microcristallin déposé par PECVD est verticale (axe z). Ainsi, des transis-

tors réalisés avec différentes orientations horizontales (axes x ou y) se doivent avoir

des caractéristiques identiques. Pour vérifier cette similitude, nous avons réalisé :

⇒ 2 séries de 10 TFTs connectés en parallèle et orientés suivant l’axe x et 2 séries de

10 TFTs connectés en parallèle et orientés suivant l’axe y, W/L = 100/20.

⇒ 8 TFTs avec W/L = 100/20, avec la grille commune et avec différentes distances

du canal aux contacts drain – source.

Les variations de paramètres mises en œuvre dans ces masques sont pour l’extraction des

paramètres de modélisation qui sera montrée dans les chapitres suivants.

De manière à isoler certains paramètres nous avons aussi placé sur le jeu de masques des

structures simples telles que des résistances de contacts et des condensateurs.

Résistance de contact

La méthode mise en œuvre est classique, il s’agit de la “Transmission Line Method”

(TLM). On répète les plots de contacts de façon périodique sur la surface de silicium mi-
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crocristallin comme montré dans la figure 3.3. Le principe d’extraction des résistances de

contact (longueur de µc-Si nulle) est montré également sur la figure.

x

0                        1                        2                         3                        4

2Rc

R

x

Ro

N+

µc-Si

Cr

Figure 3.3 – Extraction de la résistance de contact.

Supposons que la résistance du substrat (en silicium microcristallin) soit de R0 par unité

de longueur et soit RC la résistance de contact. La résistance qu’on mesure entre deux points

de distance x est de :

R(x) = 2RC + R0x

La courbe de dépendance de la résistance en fonction de la distance donne ainsi les

résistances RC et R0. La résistance de via (entre deux niveaux de métal) est déterminée par la

même méthode.

Condensateur

Les condensateurs de type MISM (Métal / Isolant / Semiconducteur / Métal) ou MIM

(Métal / Isolant / Métal) avec différentes tailles ont pour objectif de déterminer la valeur de

la capacité d’isolant Cox. Rappelons que dans le cas des TFTs en silicium microcristallin,

l’isolant est du nitrure de silicium et non de l’oxyde de silicium.

Dans le même jeu de masques de photolitographie, nous avons aussi réalisé un certain

nombre de structures plus complexes afin de mettre en évidence l’intérêt des transistors TFTs

en silicium microcristallin. Il s’agit tout d’abord de pixels OLED simples avec deux transis-

tors TFTs et un condensateur de stockage puis des portes logiques simples.
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Circuit pixel OLED à deux transistors

Les deux possibilités de structure de pixels OLED à deux transistors sont étudiées : le

circuit a source flottante (OLED connectée entre la source du transistor T2 et la masse) et le

circuit à source fixe (OLED connectée entre Vdd et le drain du transistor T2). Le fonction-

nement de ces deux types de pixel OLED sera montré dans la section 7.1 du chapitre 7 de

simulation.

Circuits intégrés

– Inverseurs avec les transistors TFTs de type N : Nous avons réalisé les inverseurs

NMOS qui sont constitués de deux transistors de type N (figure 7.15). La simulation

Spice estime une meilleure performance de l’inverseur lorsque la grille du transistor

du haut (TFT1) est reliée à une tension d’alimentation plus grande que l’alimentation

Vdd. Nous avons donc réalisé une possibilité de convertir un inverseur à une tension

d’alimentation en celui à deux 2.

1. Inverseur 1 : TFT1 de W/L = 10/10 et TFT2 de W/L = 200/10.

2. Inverseur 2 : TFT1 de W/L = 10/5 et TFT2 de W/L = 100/5.

3. Inverseur 3 : TFT1 de W/L = 10/20 et TFT2 de W/L = 250/10.

– Ring oscilator (oscillateur en anneau) :

⇒ 15 inverseurs type 1 en série et la dernière sortie est reliée à l’entrée.

Enfin, nous avons positionné sur le jeu de masques des structures de test permettant de

valider les différentes étapes technologiques.

Vérifications de la lithographie et de la gravure

L’idée est simple : les barres rectangulaires sont mises parallèlement, avec une distance

nulle suivant la direction de l’axe x, mais décalées suivant la direction de l’axe y. Après une

étape de gravure ou de lithographie, la distance entre ces barres donne une estimation de la

“sous-gravure” (gravure parasite sous le masque).

– Vérification de la lithographie.

– Vérification de la gravure (chrome etch, RIE).

2Par une petite rayure sur l’échantillon pour séparer la grille de TFT1 et l’alimentation.
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– Motifs pour le profilomètre : Dektak scan.

– Contacts ITO-Métal.

– Influence de l’état de surface sur les dépôts.

Figure 3.4 – Motifs pour estimer la sous gravure.

Direction du canal

À priori, le dépôt des couches et les étapes de fabrication des transistors (lithographie,

gravure) n’ont pas de sélectivité directionnelle. Les transistors de mêmes tailles suivant deux

directions différentes perpendiculaires sont positionnés sur les masques pour la vérification.

Croix d’alignement

Une matrice n (n−1) de croix d’alignement est réalisée pour prévoir tous les changements

d’ordre de masques possibles 3 (n est le nombre de masques).

Figure 3.5 – Exemple de croix d’alignement entre deux masques.

3Les différentes tailles de croix sont réalisées pour prévoir la précision de la machine de lithographie.
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Nous résumons sur la figure 3.6 tous les masques nécessaires pour la réalisation d’un

transistor bottom gate en silicium microcristallin.

Masque pour la grille Masque pour le canal

Masque pour drain et source Masque de passivation

M1 M3

M2 M4

Figure 3.6 – Les masques pour les TFTs.

3.2 Étapes technologiques et fabrication des composants

3.2.1 Étapes technologiques

Les étapes technologiques mises en œuvre pour réaliser un transistor TFT µc-Si sont de

manière simple et sans ordre chronologique :

– Le nettoyage et élimination de la résine.

– Le dépôt de résine photosensible et la photolithographie.

– La gravure chimique du chrome (métal de grille et de drain – source).

– La gravure physique RIE (Reactive Ion Etching).

– Le “lift-off”.

– Le recuit.
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L’objectif de ce paragraphe est de présenter les contraintes ainsi que la réalisation de ces

différentes étapes.

Nettoyage des échantillons et élimination de la résine

Tous les échantillons doivent être nettoyés dès le début du processus technologique. Le

nettoyage des échantillons se fait en ces étapes :

– On plonge les échantillons dans l’acétone dans un bac à ultra-son pendant 5 minutes.

– On répète la même procédure dans un deuxième flacon d’acétone.

– Les échantillons sont plongés pendant 1 minute dans le propanol.

– Séchage par la soufflette d’azote.

L’élimination de la résine se fait par les mêmes procédures que le nettoyage.

Résinage et lithographie

Pour la lithographie, nous utilisons la résine positive SPR700-1.2 épandue par tournette

à 4000 tours/min pendant 30 secondes. Le résinage et la lithographie sont effectués dans

l’ordre suivant :

– Dépôt de “primer”, tournette et recuit à 105 ◦C à l’air pendant une minute.

– Dépôt de SPR700-1.2, tournette et recuit à 105 ◦C à l’air pendant 5 minutes.

– Exposition (avec la machine lithographie MJB-3) sous la lumière ultra–violette 365 nm

à 15 mWcm−2 avec le masque correspondant pendant 7 secondes.

– Passage de l’échantillon dans le développeur MF319 pendant 35 secondes.

– Rinçage dans l’eau désionisée pendant 5 minutes.

– Recuit à 105 ◦C à l’air pendant une minute.

La résine négative 4 n’était pas beaucoup utilisée pour cause de disposition sur place, de

qualité moins bonne et d’étapes plus complexes.

Gravure du chrome ou Chrome etch

La gravure de chrome est effectuée par voie humide avec le liquide “Chrome etch 18”. La

gravure est rapide, simple à mettre en œuvre et elle a une très bonne sélectivité. Par contre,

elle est isotrope et donc on ne peut pas éviter le problème de sous-gravure.
4Pour le même masque, utilisation de la résine négative a pour but de remplacer l’étape de gravure par

l’étape de lift-off, évitant la sous gravure non désirée.
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Le contrôle de la gravure du chrome est possible directement de manière visuelle. Le

temps de gravure est de l’ordre d’une minute pour 2000 Å.

Gravure physique RIE : Reactive Ion Etching

Contrairement à la gravure humide, la technique RIE est beaucoup moins isotrope. Le

plasma généré par la RF (Radio Frequency) à 13, 56 MHz accélère les ions qui vont bombar-

der l’échantillon sur un porte-substrat isolé électriquement [64]. Ces ions qui sont orientés

verticalement gravent à la fois physiquement et chimiquement les couches de silicium et de

nitrure de silicium. La détection de fin de la gravure est réalisée par une technique in-situ qui

consiste à mesurer la variation de l’intensité du signal de réflexion d’un faisceau laser sur la

couche gravée (figure 3.7). La période du signal est directement reliée à l’indice du matériau

en cours de gravure par :

λ =
n
α

Ainsi, pour un matériau donné, chaque période λ du signal représente une épaisseur bien

définie de la couche gravée. Le changement de matériau sera bien détecté par un changement

de période (sauf dans le cas du passage de la couche N+ à la couche intrinsèque de silicium

microcristallin).

t

Signal

Commencement
de la gravure

Changement
du matériau

Figure 3.7 – Signal de détection de RIE.

Les conditions de gravure pour les couches du silicium et les isolants (SiNx et SiO2)

sont :

– Gravure de silicium (première recette) : SF6 10 sscm, 10 mTorr, puissance de plasma

de 15 W. La vitesse de gravure est de l’ordre de 2 minutes pour l’épaisseur de 200 nm.
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– Gravure de silicium (deuxième recette) : 43 sscm de CHF3 et 7 sscm de SF6 sous la

pression de 22 mTorr et la puissance de 20 W.

– Gravure de SiN ou de la silice SiO2 (première recette) : SF6 10 sscm, 10 mTorr, puis-

sance 50 W. Il faut à peu près 100 s pour graver 300 nm.

– Gravure de SiN ou de la silice SiO2 (deuxième recette) : 58 sscm de CHF3 et 3 sscm

de SF6, pression de 75 mTorr, puissance de plasma de 70 W.

“Lift-off”

Dans nos réalisations, c’est uniquement pour l’étape de réalisation des vias métal où l’on

met en œuvre le lift-off. Après le résinage, la lithographie et le développement de la résine,

on dépose une couche de métal sur la résine. Ensuite on plonge l’échantillon dans l’acétone

pendant la nuit pour que la résine (qui contient le métal sur son dos) parte tranquillement. Ce

qui reste est évidemment le métal sur la partie de la structure où il n’y avait pas de résine.

Cette technologie est montrée plus en détail dans la figure 3.9.

L’avantage de cette technique est qu’il n’y a pas de problème de sous gravure. Par contre,

un phénomène d’arrachement est possible lors de la dissolution de la résine.

Recuit

La couche active du transistor est exposée à plusieurs éléments (espèces chimiques,

gaz) pendant le procédé de fabrication. Le recuit permet d’évaporer tous les résidus qui

sont piégés dans le matériau (les gaz dans les couches après le bombardement des ions par

exemple).

Le recuit peut être réalisé à l’air à 175 – 200 ◦C (température de dépôt de la couche

active) ou bien sous l’hydrogène dans le réacteur à 1 Torr, 300 sscm pendant 2 heures.
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Résumé de la technologie mise en œuvre dans le tableau suivant

Étape Description Temps
Nettoyage / Élimination de la résine

1 Acétone dans le ultra-son 5 minutes
2 Deuxième acétone dans le ultra-son 5 minutes
3 Propanol 1 minute
4 Soufflette azote

Résinage
1 Dépôt du primer
2 Tournette à 4000 tours/min 30 secs
3 Recuit l’échantillon à 105◦C (à l’air) 1 minute
4 Dépôt de la résine SPR700-1.2
5 Recuit l’échantillon à 105◦C 5 minutes

Lithographie et développement
1 Lithographie 15 mWcm−2 7 secs
2 Développeur MF319 35 secs
3 Rinçage dans l’eau 5 minutes
4 Soufflette azote
5 Recuit à 105◦C 1 minute
6 Contrôle optique

Chrome etch
1 Liquide chrome etch 18 ∼ 2 kÅ/min
2 Rinçage dans l’eau 5 minutes
3 Soufflette azote
4 Contrôle optique

RIE du silicium et d’isolant de grille
1–1 RIE du silicium : SF6 (10) – 10 mTorr – 15 W 17 Å/sec
1–2 RIE du silicium : CHF3/SF6 (43/7) – 22 mTorr – 20 W −

2–1 RIE du SiNx ou SiO2 : SF6 (10) – 10 mTorr – 50 W 30 Å/sec
2–2 RIE du SiNx ou SiO2 : CHF3/SF6 (58/3) – 75 mTorr – 70 W −

Recuit des échantillons
1 Recuit à l’air à 175 – 200 ◦C 2 heures
1 Recuit hydrogène (1 Torr, 300 sscm, 200 ◦C) 2 heures

Tableau 3.1 – Résumé de la technologie.
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3.2.2 Fabrication des transistors TFTs et des OLEDs

Réalisation des transistors TFTs

L’objectif de ce chapitre est de présenter les différentes étapes nécessaires à la réalisation

d’un transistor TFT en silicium microcristallin sur substrat de verre. Les choix technolo-

giques ont été guidé par un certain nombre de contraintes telles que le fait que les dépôts

des couches silicium, isolant et métal sont réalisés hors de la salle blanche (au laboratoire

PICM). Ainsi, il est indispensable de protéger de l’oxydation lors des transports, les couches

de silicium par la couche de métal supérieure.

La figure 3.8 illustre de manière succincte, les différentes étapes que nous allons décrire.

1. Étape 1 : Dépôt de 2000 Å de chrome sur le substrat de verre, via l’évaporateur ther-

mique du laboratoire LPICM.

2. Étape 2 : Nettoyage, résinage, lithographie avec le masque M1 (masque de grille qui

est présenté sur la figure 3.6) → Gravure humide du chrome par Chrome Etch →

Élimination de la résine. On obtient les grilles patternées.

3. Étape 3 : Dépôt sur les grilles patternées de 3500 Å de SiNx
5, 1500 Å de silicium

microcristallin, 500 Å de silicium dopé N+. Ce dernier est soit du silicium amorphe

dopé, soit du silicium microcristallin dopé. Et finalement, on dépose la couche de métal

du chrome pour les contacts de drain et de source.

4. Étape 4 : On réalise la lithographie en utilisant le masque M2 (masque drain – source

présenté sur la figure 3.6), les contacts drain – source sont structurés par une gravure

via chrome etch. Cette gravure est très sélective.

Après l’étape 4, il y a deux possibilités pour continuer. Soit on effectue d’abord la

gravure de la couche N+ au niveau du canal (étape 5a), soit on protège d’abord le

canal (étape 5b).

5. Étape 5a : L’échantillon avec les contacts drain – source structurés est mis directement

dans la chambre de gravure RIE. Comme le chrome ne peut pas être gravé par la RIE,

les contacts drain – source jouent le rôle de masque. On grave le silicium N+ pour

éviter un court–circuit entre le drain et la source (on parle alors de canal arrière).

5Le nitrure SiN est l’isolant de grille dans la plupart des applications utilisant la techno amorphe [34].

L’isolant de grille peut être de SiO2 également. Dans ce cas, on dépose 1000 Å de SiO2.
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Etape 1 Etape 2

Etape 3 Etape 4

Etape 5a Etape 5b

Etape 6

Cr

Verre

Cr

Verre

SiN
µSi
N+

Cr

Verre

SiN
µSi
N+

Cr

Verre

SiN
µSi
N+

Drain Source

Grille

Figure 3.8 – Étapes de fabrication TFT.

6. Étape 5b : On protège le canal par la lithographie avec le masque M3 (présenté sur la

figure 3.6) et afin d’isoler les différents transistors et assurer l’accessibilité à la grille,

on effectue une gravure profonde par RIE 6.

7. Étape 6 : Si on continue après l’étape 5a, on protège le canal par le masque M3

(présenté sur la figure 3.6) et on effectue une gravure profonde. Si c’était l’étape 5b, on

enlève la résine et on grave le silicium N+ au niveau de canal. Le transistor se trouve

avec sa structure dans la figure 3.8.

8. Étape 7 : Étape 7 est l’étape de traitement. Il y a plusieurs possibilités de traitement :

recuit à l’air ; recuit dans le plasma hydrogène ; recuit dans la vapeur d’eau [15] ; ... Les

conditions de recuit (comme la pression, la température, ...) sont également contrôlées.
6La gravure profonde n’est pas nécessairement jusqu’au verre mais elle doit au moins. On verra plus tard

qu’il faut garder une épaisseur d’isolant de grille pour que le via métal soit réalisable.
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Ces différentes techniques de post–traitement améliorent considérablement la perfor-

mance du transistor.

9. Étape 8 : La passivation. On dépose une couche très mince de quelques dizaines de nm

de nitrure SiNx et on effectue la lithographie avec le masque de passivation avant la

gravure des ouvertures de contacts (grille, drain, source) et la réalisation des vias.

La principale difficulté que nous avons rencontrée lors de la réalisation des transistors

est la gravure de la couche dopée N+ et plus généralement l’élimination du canal arrière

qui engendre soit un court–circuit entre le drain et la source et soit un transistor parasité.

En effet il est très difficile de graver proprement la couche N+ et plus particulièrement de

détecter la fin de gravure de cette couche (la couche inférieure de silicium microcristallin a

la même réflexion optique). La méthode que nous avons utilisée est d’accroı̂tre l’épaisseur

de la couche microcristalline puis en graver une partie lors de l’élimination de la couche N+.

Il est à noter que cette méthode engendre une augmentation des résistances d’accès et donc

une diminution de la mobilité apparente globale.

Réalisation des vias de connexions entre les couches métals

Dans le cas de la réalisation des pixels OLED et des inverseurs, les composants sont

réalisés avec les mêmes étapes que pour les transistors. Ce qu’il faut ajouter ce sont des vias

métalliques qui permettent de connecter le niveau du métal de grille au niveau du métal de

drain et de source. (La connexion de la grille de transistor T2 au drain de transistor T1 dans

le circuit OLED à deux transistors, figure 7.1 par exemple).

À partir de la structure dans la figure 3.9a après la réalisation des TFTs, on effectue une

gravure RIE grâce au masque de via et l’échantillon se trouve comme dans la figure 3.9b. On

dépose ensuite le métal de via sans enlever la résine pour l’éliminer dans les zones inutiles

par le lift-off (figure 3.9c). Et après le lift-off, la connexion est réalisée comme indiqué sur la

figure 3.9d.

En échelle réelle, la largeur des vias est très grande par rapport à son épaisseur. Le courant

passe donc seulement aux bords mais pas du tout au centre du via. Par conséquent, pour une

meilleure connexion entre les deux couches de métal, on réalise plusieurs petits trous de vias

au lieu d’un grand pour réduire sa résistance.
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RIERésine

Vers noeud du haut

Vers noeud du bas

VIA

(a) (b)

(c) (d)

Figure 3.9 – La connexion via.

Réalisation des OLEDs

Comme la température du processus de dépôt des couches du transistor est de l’ordre de

175 à 200 ◦C et que les couches organiques des OLEDs ne peuvent être déposées qu’à la

température ambiante, on doit réaliser les OLEDs en dernière étape.

La zone où on dépose l’OLED est ouverte jusqu’au verre pendant la réalisation de pas-

sivation de transistors. On dépose ensuite l’ITO par pulvérisation cathodique, les couches

organiques par évaporation et enfin la cathode en aluminium toujours par évaporation. Cette

réalisation est montrée dans la figure 3.10.

Al

Organiques

ITO

PassivationPassivation

Verre

Vers circuitVers circuit

Figure 3.10 – Dépôt de l’OLED.
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3.3 Remarques sur la mise en œuvre technologique

Transistors à grille commune

Dans la cas d’une étude purement statique des caractéristiques de transistors et afin de

limiter le nombre d’étapes, on peut garder le plan métallique de la grille, on réalise ainsi

une grille commune pour tous les transistors. Cela implique une modification importante du

fonctionnement dynamique du transistor en générant des condensateurs parasites importants.

En outre , dans le cas où le nitrure de grille n’est pas très bon, on a un courant de grille impor-

tant et on pourrait avoir l’effet de pointes qui peut engendrer une destruction des transistors

pendant leurs caractérisations.

Inversement des masques M2 et M3

Pour la fabrication de TFTs, on peut inverser l’ordre d’utilisation des masques M2 et M3,

c’est à dire graver d’abord le silicium N+ et le silicium microcristallin, avant de déposer le

métal pour les contacts drain et source. Cet inversement permet de réduire la marche entre

les deux niveaux : métal de la grille et métal de drain et de source car cette marche est liée

directement à la qualité du via (une couche via d’épaisseur importante est nécessaire pour

une marche importante).

Figure 3.11 montre en détail cet inversement de masque.

Ordre M2     M3

Drain Source

Grille

Ordre M3    M2

Drain Source

Grille

Cr

Verre

SiN
µSi
N+

Figure 3.11 – Inversement de masques M2 et M3.

Il faut noter que dans cet inversement de masques, la procédure de gravure du silicium

N+ et du silicium microcristallin avant le dépôt de métal drain source crée une couche très

mince de silice 7 à la surface de N+, ce qui a pour effet d’augmenter la résistance d’accès.
7La lithographie, le développement de la résine et le recuit dans le four sont des conditions favorables pour
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Un traitement (soit une gravure RIE, soit un nettoyage par acide HCl) de la surface de N+

est alors nécessaire.

Overlap pour lithographie

Pour assurer que le canal du transistor n’est pas coupé du fait d’un défaut d’alignement

des masques lors de la photolithographie, on réalise un overlap de dimension supérieure à la

précision minimale de la machine de lithographie. Cet overlap ne doit pas être trop grand, car

il a un rôle néfaste sur le comportement dynamique des transistors en ajoutant des capacités

parasites.

La résolution de la machine de lithographie utilisée est généralement de 1 µm 8, nous

avons choisi un overlap de 2.5 µm sur le jeu de masques.

Post-traitement sur les transistors

Il y a plusieurs méthodes de post-traitement sur les transistors après la réalisation. Le

principal objectif est d’éliminer ou du moins de fortement restreindre le phénomène de ca-

nal arrière. En effet les traitements lors des différentes étapes (plus particulièrement la gra-

vure) peuvent introduire des impuretés sur la surface supérieure du silicium microcristallin

créant via un dopage un canal arrière et donc un second transistor TFT parasite. Le post-

traitement standard est le recuit thermique dans un four ou dans un plasma d’hydrogène pen-

dant quelques heures à une température égale à celle du dépôt des couches. D’autres équipes

de recherche font le post-traitement dans une enceinte sous pression de type “cocotte minute”

avec une humidité contrôlée [15] à pression 1.3 106 Pa pendant 3 h et ils arrivent à améliorer

très considérablement la performance du transistor.

Résistance d’accès

On peut estimer la résistance d’accès des contacts de drain et de source au canal, par la

formule R = ρε/S dans laquelle la résistivité ρ du silicium microcristallin est de l’ordre de

104 − 106Ω.cm ; ε : l’épaisseur de la couche de silicium microcristallin qui est de l’ordre de

la formation de la couche de silice sur le silicium N+.
8En industrie électronique grande surface, la résolution est meilleure. Nous allons prendre 1 µm comme

overlap pour notre simulation de circuit OLED dans la suite.
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200 nm et S : la surface d’overlap entre les contacts et le canal qui est de l’ordre de 100 x

20 µm.

Racces ≈ ρ
200.10−6

100.20.10−6 = 10 kΩ à 1 MΩ

Cette valeur de résistance d’accès est assez nuisible pour le fonctionnement des tran-

sistors. Elle fait diminuer considérablement la mobilité globale. Pour réduire la résistance

d’accès, nous avons proposé un changement dans nos étapes technologiques comme montré

dans la figure 3.12.

Drain Source

GrilleVerre

Drain Source

Grille

Cr

SiN
µSi
N+

µSi

(Techno originale) (Techno modifiée)

Figure 3.12 – Changement de technologie pour réduire la résistances d’accès.

Cette approche nous pose malgré tout un certain nombre de problèmes. Elle nécessite,

tout d’abord, 2 étapes de dépôts de couches minces au LPICM, séparées par 2 étapes de

lithographie métallique réalisées en salle blanche. En outre dans ce cas, l’encapsulation est

encore plus nécessaire car la résine ne protège pas le silicium microcristallin.

Couche intrinsèque mixte de µc-Si et amorphe

Le transistor réalisé en silicium amorphe possède un très bon courant de fuite et le dépôt

se fait à une vitesse assez grande par rapport à celle du silicium microcristallin (5–6 Å/s

vs 1 Å/s). Par conséquent, nous pouvons réaliser une couche intrinsèque mixte qui est en

silicium microcristallin en bas (à une épaisseur minimale pour assurer que la croissance

atteint la fraction cristalline correcte) et en silicium amorphe en haut. Cette structure a des

avantages :

– Profiter partiellement du courant OFF faible du transistor amorphe.

– Temps de réalisation rapide grâce à la vitesse de dépôt intéressante.

– La gravure du canal arrière peut se faire de façon plus contrôlable (car la couche de-

vient plus épaisse).
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Malgré ces avantages, cette structure présente des inconvénients. La résistance d’accès

devient plus importante et la mobilité globale devient plus faible.

Choix de l’isolant de grille

Le choix de l’isolant de grille est lui aussi un paramètre technologique important. Notre

objectif est de réaliser un transistor TFT en silicium microcristallin le plus proche possible

technologiquement des transistors amorphes. Nous avons donc réalisé principalement des

transistors avec du nitrure SiNx comme isolant de grille. L’utilisation de la silice SiO2 est

une autre alternative possible, des travaux sont d’ailleurs en cours avec l’équipe de Monsieur

FORTUNATO du CNR.

Technologie de type “Top Gate”

Nous pouvons utiliser le même jeu de masques pour réaliser des transistors de type “Top

Gate”, c’est à dire avec grille au dessus. La structure de transistor top gate avec les mêmes

masques est montrée dans la figure 3.13.

SiN
µSi

SourceDrain
Grille

N+ Verre

Figure 3.13 – Structure TFT top gate avec le même jeu de masques.

Les masques utilisés sont : le masque M3 pour le drain et source, le masque M1 pour la

grille et le masque M4 pour la passivation (voir figure 3.6 pour les masques).

On dépose d’abord le chrome des contacts drain et source puis le silicium dopé N+ −→

lithographie avec le masque M3 drain – source, gravure RIE et ensuite chrome etch −→ dépôt

du silicium microcristallin, du nitrure de silicium et du métal de grille −→ lithographie avec

le masque de M1 grille et chrome etch −→ lithographie avec le masque de passivation −→

dépôt de chrome pour les contacts −→ lift-off de la résine 9.

9Cette figure montre une simplification pour faciliter l’explication. En réalité, le masque de passivation n’est

pas utilisé comme le masque VIA comme expliqué. Il faut regarder en 3D pour bien imaginer.
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Transistor type P

Le transistor de type P sera réalisé avec la même structure que le transistor type N. Au

lieu d’injecter avec le silane SiH4 le gaz phosphine PH3, on injecte le gaz diborane B2H6

pendant le dépôt de la couche de silicium dopé (P+ au lieu de N+).

3.4 TFT sur polyimide

L’une de perspectives de la thèse est de réaliser des transistors pour les applications sur

les substrats flexibles. Dans le cadre du contrat européen FLEXIDIS 10, nous avons initié la

réalisation de transistors TFT sur plastique. Nous utilisons le polyimide qui est un polymère

développé par HD Microsystem ayant une bonne résistance en température (200 ◦C) et un

faible coefficient de dilatation.

Malgré tout, un substrat purement polyimide ne peut être utilisé car les traitements ther-

miques nécessaire à la réalisation des transistors engendrent un phénomène de déplanarisation

important à l’alignement lors de la lithographie.

Pour ce faire, nous utilisons suivant le brevet déposé par Philips la technologie EPLAR

qui consiste à déposer le polyimide sur un autre substrat rigide [65] comme par exemple le

verre ou l’acier. Une technique de décollage par laser développée par Philips permet d’en-

lever le polyimide après toutes les étapes technologiques et d’obtenir ainsi une électronique

sur substrat flexible.

Dépôt de polyimide sur le substrat et propriété de la surface

Originalement, le polyimide est en phase liquide comme une résine photosensible avec

une viscosité spécifique. La technique de dépôt de 5 µm du polyimide sur le substrat de

support est presque la même que celle de la résine photosensible pendant la réalisation des

composants : utilisation d’une tournette.

Nous avons utilisé la tournette à 2350 tours/min pendant 35 secondes pour avoir une

épaisseur de 5 µm. L’échantillon est premièrement recuit dans le four à 135 ◦C pendant 30

minutes puis passe en température de 350 ◦C pendant 2h par une rampe de 2 ◦C/minute.

Les manipulations du substrat avant le recuit peuvent modifier considérablement l’état

10Integrated Projet du Framework Program 6.
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de surface car le polyimide est encore en phase relativement fluide. La rugosité de surface

est de l’ordre de 500 nm et de forme onduleuse.

Technologie sur polyimide

Les composants électroniques ne peuvent pas être réalisés directement sur le substrat

polyimide car le dépôt de chrome (pour réaliser la grille) sur la surface de polyimide crée

un stress important à cause des différents coefficients de dilatation thermique entre les deux

matériaux pendant le chauffage engendré par le dépôt. Par conséquent, le chrome se décroche

du polyimide pendant le nettoyage de l’échantillon.

Pour éviter ce problème de stress, nous avons déposé une couche tampon de nitrure de si-

licium sur la surface de polyimide avant de déposer le chrome. Le procédé de fabrication des

composants devient donc exactement le même que sur l’autre substrat étudié précédemment.

Il est à noter que nous travaillons aussi maintenant sur le changement du métal de grille en

utilisant par exemple du molybdène qui se dépose à plus basse température que le chrome.

Verre

Polyimide
Nitrure

Figure 3.14 – Une couche tampon de nitrure est mise entre le polyimide et la grille.

Les caractérisations par spectroscopie ellipsométrie et spectroscopie Raman montrent

une propriété de la couche déposée qui est similaire à la couche déposée sur le verre [66].

Par comparaison au substrat de verre, la rugosité même après électropolissage du substrat

d’acier est assez importante. Le dépôt de polyimide et du nitrure de silicium bien qu’ayant

un effet planarisant n’élimine pas le problème de rugosité. Par conséquent, la lithographie

avec ce type comme substrat de support n’est pas facile.

L’orientation du canal du transistor TFT est également un paramètre important pour le

cas du substrat polyimide sur acier. Le laminage et le polissage de ce dernier font que les

défauts d’états de surface ont une direction privilégiée. Le canal du transistor doit être orienté

parallèlement à ces défauts afin de minimiser leur influence.
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Nous présentons dans la figure 3.15 la caractéristique d’un transistor réalisé sur un sub-

strat polyimide sur verre (la mobilité obtenue de 0.4 cm2V−1s−1 et le rapport courant ON/OFF

de 104) et dans la figure 3.16 celle sur un substrat acier (la mobilité obtenue n’est pas ho-

mogène sur l’ensemble de transistors sur l’échantillon, de < 0.5 à 4 cm2V−1s−1 et le courant

de grille reste assez élevé [67]).
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Figure 3.15 – Caractéristique du TFT sur polyimide avec le substrat de verre.
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Figure 3.16 – Caractéristique du TFT sur polyimide avec le substrat en acier.
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3.5 Conclusion

Ce chapitre couvre les technologies utilisées pour la réalisation de transistors en couches

minces utilisant le silicium microcristallin, de la conception de masques aux étapes technolo-

giques en salle blanche. Les variations des paramètres géométriques ont été implémentées sur

les masques afin d’étudier leurs influences sur les caractéristiques des transistors. Ces études

nous permettront de prévoir au mieux les influences de la technologie dans la modélisation

de ce composant que nous verrons dans la suite.

Ce chapitre a présenté également la technologie de réalisation de transistors sur substrat

souple : polyimide et acier. Toutes les caractérisations sur le matériau silicium microcristallin

déposé sur un substrat souple donnent des propriétés similaires à celui déposé sur un substrat

conventionnel (le verre). La différence entre les deux technologies se limite pratiquement à

l’état de surface.

Une fois les transistors en silicium microcristallin réalisés, nous allons par la suite les

caractériser pour obtenir les réponses, pour différents paramètres technologiques (la taille,

les épaisseurs de couches) et aussi en modifiant les conditions de caractérisation.
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Ć  µ-S TFT,
E  ̀

Les chapitres précédents nous ont permis de définir la structure et la technologie que

nous avons utilisées pour concevoir et réaliser expérimentalement nos transistors TFTs en

silicium microcristallin. Dans cette partie nous nous attacherons tout d’abord à présenter

la caractérisation des transistors en décrivant succinctement le banc de mesure que nous

avons utilisé et les différentes conditions de caractérisation. Puis, dans un second temps, nous

présenterons la façon dont nous avons extrait les principaux paramètres de modélisation de

ces transistors .

4.1 Caractérisation des transistors

Banc expérimental de caractérisation

La caractérisation des TFTs a été réalisée avec un banc spécifique de mesure sous pointes

conçu au laboratoire LPICM. Ce banc présenté sur la figure 4.1 comprends 4 pointes ; il

permet de faire une mesure :

– En minimisant les perturbations électromagnétique extérieures (réalisation de l’en-

ceinte extérieure métallique fermée).

– En contrôlant la température du substrat via un Peltier et une sonde de température

PT100 (plage de -10 à 80 ◦C).

– En réalisant un vide primaire dans l’enceinte pour minimiser les courants de surface

liés à l’humidité de l’air.

39
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Figure 4.1 – Banc de mesure des caractéristiques.

Du point de vue des systèmes de mesure, nous avons utilisé pour les réponses statiques

un analyseur de caractéristiques de semiconducteur le 4200 de chez Keithley et pour les

réponses dynamiques les capacimètres 590 et 595 toujours de chez Keithley.

Il est à noter que l’ensemble de ce système de mesure a été connecté via un port GPIB

à une station SUN comportant la chaı̂ne logiciel de simulation électronique CADENCE et

le logiciel d’extraction automatique de paramètre ICCAP de chez Agilent. Une description

plus détaillée de cette structure sera présentée dans le chapitre suivant.

Comme le but de ce travail est de réaliser des transistors pour les applications OLED,

il est nécessaire d’étudier leur fonctionnement dans des conditions comme par exemple la

température (l’été, l’hiver), l’humidité de l’environnement.

Type de caractérisations

Avec le banc de mesure que nous venons de décrire nous avons réalisé les mesures sui-

vantes :

– Caractéristiques statiques ID(VDS ) et ID(VGS ).

– Modification de ces caractéristiques sous stress de tension (vieillissement accéléré).

– Modification de ces caractéristiques suivant la condition d’environnement (humidité,

pression, température).

– Prise en compte des différents paramètres propres à la mesure (sens et vitesse des

rampes des sources de tensions).
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– Caractéristiques dynamiques avec les capacimètres.

L’ensemble de ces mesures a pour but de couvrir le plus possible l’ensemble des va-

riations des paramètres intrinsèques de nos modèles de transistors µc-Si TFTs. Ces ca-

ractérisations sont utilisées pour l’extraction des paramètres, mais elles le sont aussi pour

mettre en évidence le comportement des transistors vis à vis du vieillissement et du stress en

température.

Une caractéristique typique de transistor réalisé en silicium microcritallin est montrée

dans la figure 4.2 avec une taille W/L = 200/10 µm.

−5 0 5 10 15 20 25 30
10

−13

10
−12

10
−11

10
−10

10
−9

10
−8

10
−7

10
−6

10
−5

10
−4

Tension de grille [V]

C
ou

ra
nt

 d
ra

in
 [A

]

(a)

 

 

0 2 4 6 8 10
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Tension de drain [V]

C
ou

ra
nt

 d
ra

in
 [µ

A
]

(b)

 

 

Vgs = 4V
Vgs = 7V
Vgs = 10V

Vds = 0.1V
Vds = 5.05V
Vds = 10V

Figure 4.2 – Caractéristiques typiques du TFT réalisé en silicium microcristallin.

La figure 4.2a montre le courant de drain ID en fonction de la tension VGS pour différentes

valeurs de VDS et la figure 4.2b montre le courant de drain ID en fonction de tension la tension

VDS pour différentes valeurs de VGS .

Classiquement on met en évidence sur la figure 4.2a, le fonctionnement de transistor en

régime de fuite (très faible VGS ), en régime au dessus de seuil (grand VGS ) et en régime sous

le seuil (VGS intermédiaire).

De même, on met en évidence sur la figure 4.2b le fonctionnement de transistor en régime

linéaire (faible VDS ) et en régime de saturation (grand VDS ).
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4.2 Paramètres des transistors

L’extraction des paramètres importants de TFT à partir de données expérimentales se fait

principalement en simplifiant la modélisation. On utilise en général, comme référence pour

ces procédures d’extraction, les méthodologies existantes qui sont classiquement mises en

œuvre pour les transistors NMOS en silicium monocristallin ou pour les transistors TFTs en

silicium amorphe.

4.2.1 La mobilité linéaire

La mobilité de porteurs majoritaires dans le canal représente la conductivité du transistor.

Avec la structure bottom gate, le courant doit traverser l’épaisseur de la couche active qui

représente comme une résistance d’accès avant d’atteindre le canal. Pour notre modélisation,

nous ne nous intéressons qu’à la mobilité linéaire globale du transistor, dite mobilité à effet

de champ.

L’extraction de la mobilité linéaire du transistor se fait en considérant que son fonction-

nement est en régime linéaire (faible VDS ), c’est à dire que la relation entre le courant de

drain IDS et les tensions appliquées est de la forme [28] :

IDS =
W
L
µ0Cox (VGS − VT ) VDS (4.1)

Dans cette équation, µ0 représente la mobilité linéaire du transistor ; W et L sont respec-

tivement la largeur et la longueur du canal ; Cox la capacité d’isolant de grille par unité de

surface et VT la tension de seuil. Cette relation est similaire à celle d’un transistor monocris-

tallin en régime linéaire 1.

En appliquant la dérivation partielle ∂IDS /∂VGS à la caractéristique IDS (VGS ) pour toutes

les valeurs de VGS , on obtiendra une courbe µ(VGS ) qui sature à la valeur µ0 comme montré

sur la figure 4.3.

Généralement, la mobilité linéaire obtenue 2 est d’environ 1 cm2V−1s−1 mais sur certains

transistors nous avons mesuré des mobilités linéaires supérieures à 3 cm2V−1s−1.

1Le régime linéaire d’un transistor en silicium monocristallin est défini par VGS > VT et VDS < VGS − VT .
2Certain groupes travaillent avec une structure de TFT coplanaire et arrivent à obtenir une mobilité

linéaire supérieure [17] [18]. Nous montrerons dans les chapitres suivants qu’une mobilité linéaire de quelques

cm2V−1s−1 est déjà suffisante pour les applications de type pixel OLED.



4.2. Paramètres des transistors 43

−5 0 5 10 15 20 25 30
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
x 10

−8

Tension de grille [V]
C

ou
ra

nt
 d

ra
in

 [A
]

 

 

−5 0 5 10 15 20 25 30
−0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Tension de grille [V]

M
ob

ili
té

 [c
m

2 V
−

1 s−
1 ]

 

 
Mesure à Vds = 0.1V
Extraction de Vt

Vt

Figure 4.3 – Extraction de la mobilité et de la tension de seuil en régime linéaire.

4.2.2 La tension de seuil

Approche linéaire

En se basant sur l’équation électrique en régime linéaire 4.1, et en linéarisant, de manière

affine, les derniers points de la caractéristique IDS (VGS ), on obtient la tension de seuil VT qui

est l’intersection de cette droite avec l’axe des abscisses VGS .

En pratique, le transistor en silicium microcristallin ne représente pas une caractéristique

linéaire totalement similaire à celle décrite dans cette équation. Cela est dû aux propriétés

électroniques différentes du silicium microcristallin par rapport au silicium monocristallin

plus particulièrement en ce qui concerne le piégeage et la densité d’états 3. La modélisation,

proposée par Estrada et al. [32], concernant le comportement des transistors en silicium

amorphe, nous semble plus adaptée. En effet ces derniers possèdent, comme pour le silicium

microcristallin, une densité d’états avec des queues de bandes et des piégeages profonds.

Approche type silicium amorphe

Dans l’approche correspondant aux transistors en silicium amorphe, la relation entre le

courant ID et les tensions appliquées en régime linéaire est donnée par (voir annexe sur la

3Le chapitre 7 sur la modélisation du TFT reviendra sur cette différence.
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modélisation de transistors en silicium amorphe [31]) :

ID =
W
L

1
Vγ

aa
µ0Cox (VGS − VT )γ+1 VDS (4.2)

Vaa représente la dépendance de la mobilité linéaire en tension de grille appliquée et γ le

coefficient de puissance de cette dépendance.

À partir de l’équation 4.2, on obtient :

B =

∫ VGS

VT
ID(x)dx

ID(VGS )
=

1
γ + 2

(VGS − VT )

L’intégrale peut être estimée par intégration de 0 à VGS car VT est une variable inconnue

à déterminer et le courant drain est bien très faible entre 0 et VT .

On linéarise les derniers points de B par une droite pour obtenir la valeur de γ et de la

tension de seuil VT (comme expliqué en haut).
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Figure 4.4 – Fit les derniers points pour γ et la tension de seuil.

Généralement, le paramètre γ est de l’ordre de 0.3. Il est à noter que le silicium mono-

cristallin correspond à γ = 0 pour revenir à l’équation 4.1. La tension de seuil VT obtenue

par cette approche est plus petite que celle obtenue via la méthode liée au silicium monocris-

tallin.
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4.2.3 La tension de bande plate

Par définition, la tension de bande plate est la tension appliquée entre le métal et le

semiconducteur (dans la structure MOS) pour que les bandes de conduction et de valence

soient plates sans déformation. Dans le cas idéal (sur la qualité des couches), la tension de

bande plate est la différence de niveau de Fermi entre le métal et le semiconducteur.

En réalité, il existe toujours des charges piégées dans l’isolant de grille générées par le

bombardement ionique pendant le dépôt plasma PECVD des couches, ce qui engendre un

fort décalage de la tension de bande plate, jusqu’à une dizaine de volts [35] pour certains

cas.

Dans une première approximation, on peut considérer que la tension de bande plate est

la tension pour laquelle le courant de drain ID est minimum 4 dans la caractéristique ID(VGS ).

On peut noter que la tension de seuil est également modifée par les charges piégées dans

l’isolant de grille.

4.2.4 La pente sous le seuil

La pente sous le seuil est un paramètre définissant la “vitesse” de commutation ON – OFF

du transistor. Elle est localisée dans le régime sous le seuil de transistor. Dans ce régime,

lorsque la tension VGS augmente, les états piégés continuent à se remplir, ralentissant la

mise en conduction du transistor. Les études sur la pente sous le seuil nous permettent de

comprendre l’influence des paramètres de dépôt sur les états localisés.

La pente sous le seuil est exprimée en Vdec−1.

Classiquement, on peut classer les valeurs de pente sous le seuil en fonction de la taille

des cristaux du matériau silicium considéré : le transistor en silicium monocristallin présente

la pente sous le seuil la plus faible ; puis c’est celui en silicium polycristallin ; puis celui en

silicium microcristallin et enfin celui en silicium amorphe.

4.2.5 Le courant Ion
D et le courant Io f f

D

Le courant Io f f
D définit le courant de fuite du transistor, c’est à dire le courant de drain

quand le transistor est bloqué. Le courant Ion
D définit le courant de drain maximum quand le

4Certains auteurs proposent de mesurer la tension de bande plate via la caractéristique dynamique [26].
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transistor est passant. Nous nous intéressons plutôt au rapport ON/OFF qui est un paramètre

important de caractérisation de la performance de nos transistors TFTs.

Généralement, le courant Io f f
D du transistor dépend de la largeur du canal, de la conduc-

tivité intrinsèque et de l’état d’interface de la couche active tandis que le courant Ion
D dépend

du rapport W
L et de la mobilité à effet de champ du transistor 5. D’un point de vue pratique,

toutes les applications comme les pixels OLED et les inverseurs, ont besoin d’un courant de

fuite faible et d’un courant ON important. Prenons par exemple le cas du circuit pixel OLED

que nous allons étudier en détail dans le chapitre 7. Le transistor T1 doit bloquer le signal

pendant toute la trame et il doit avoir donc un courant de fuite faible (de l’ordre de 1 pA pour

W/L = 1). Le transistor T2 fournit le courant qui alimente l’OLED et doit donc donner un

courant ON important.

Le transistor réalisé en silicium polycristallin a généralement un courant de fuite impor-

tant à cause de sa structure coplanaire et de sa mobilité élevée. C’est pour cette raison que la

technologie de fabrication de ce type de transistors est plus complexe. On ajoute une couche

faiblement dopée LDD (Lightly Doped Drain) entre le drain – source et le canal diminuant

ainsi la mobilité globale.

Au contraire, le transistor en silicium amorphe donne un courant de fuite très faible mais

il n’a pas une mobilité suffisante pour les applications visées. Dans ce cas, la compensation

pourrait être le grossissement de la taille du transistor mais ce n’est pas toujours évident,

surtout dans le cas d’une surface limitée comme pour le pixel OLED.

4.2.6 La résistance d’accès

La résistance d’accès est celle entre le contact métallique drain ou source et le canal.

Du fait de la structure bottom gate du transistor, le courant de drain doit traverser la couche

de silicium dopé N+ 6 et quasiment l’ensemble de la couche de silicium microcristallin

intrinsèque 7 avant d’atteindre le canal.

La résistance d’accès peut être considérée comme constituée de deux résistances iden-

tiques mises en série avec le transistor “idéal” (c’est à dire transistor sans résistance d’accès).

5Nous allons revenir sur cette analyse dans la partie de modélisation.
6L’interface N+ et le métal drain – source peut avoir une sous couche de silice SiO2 car les échantillons sont

mis à l’air pendant un temps bref après le dépôt de N+. Cette sous couche ajoute une résistance supplémentaire

(qui est généralement faible) dans la résistance d’accès.
7Le canal ne se crée que sur les premiers nanomètres de la couche microcrystalline.
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Si cette résistance est trop élevée, la caractéristique ID(VGS ) devient saturée pour un VGS

grand. Cette résistance modifie la mobilité à effet de champ globale (valeur extraite à partir

de la caractéristique IDs(VGS )) du transistor comme montré dans la figure 4.5b 8.
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Figure 4.5 – Influence de la résistance d’accès à Vds = 1V.

L’extraction de la résistance d’accès se fait à partir des caractéristiques de transistors

obtenues pour différentes longueurs du canal.

Pour limiter l’influence résistive de la sous-couche parasite de silice, il faut réduire le

temps d’exposition à l’air après chaque dépôt PECVD des couches de silicium (soit la couche

active, soit la couche N+). On peut également faire une petite gravure RIE avant le dépôt de

métal Cr sur la couche N+ par exemple (avec le risque d’abı̂mer la couche).

La réduction d’épaisseur de la couche active (couche microcristalline intrisèque) pour

réduire la résistance d’accès n’est pas possible en dessous de 1500Å et cela pour deux rai-

sons :

8En réalité, la résistance d’accès Rs n’est pas le seul facteur qui fait chuter la mobilité lorsque la tension

grille – source augmente. Par exemple, la modification de la mobilité dans le transistor en silicium polycristallin

est modélisée par plusieurs éléments [49] :

1
µ
=

1
µb
+

1
µsr
+

1
µac

Avec µb la mobilité dans la couche active, µsr la mobilité dans la couche rugueuse et µac la mobilité limitée

par les phonons. Les deux derniers diminuent en augmentant le champ électrique perpendiculaire à l’interface

isolant de grille – semiconducteur (c’est-à-dire VGS ).
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– Comme montré dans le chapitre 2, l’obtention d’une couche de silicium microcristallin

est un processus dynamique qui nécessite le dépôt d’une couche d’épaisseur minimale.

– Comme montré dans le chapitre 3, la gravure de la couche dopée N+ est difficile, il est

souvent nécessaire de sur–graver 500Å de silicium microcristallin.

4.3 La stabilité

La stabilité des paramètres électriques d’un transistor a une influence directe sur les per-

formances de l’application visée. Prenons comme exemple les pixels des écrans OLED :

une modification de tension de seuil change le niveau de courant ON du transistor et donc

modifie la luminance de l’écran pour la même tension de commande VData appliquée.

Il y a trois mécanismes principaux de dégradation des paramètres (surtout en ce qui

concerne la tension de seuil, le rapport de courant ON/OFF, la pente sous le seuil et la mobi-

lité) pendant le fonctionnement du transistor. Ces trois mécanismes sont :

– La dégradation des propriétés intrinsèques du matériau par des porteurs chauds [53].

– L’implantation des charges piégées dans l’isolant de grille [54] [55].

– La création d’états métastables dans le semiconducteur [56] [57].

La dégradation par les porteurs chauds (les porteurs de charge se déplaçant à très grande

vitesse) se produit aux niveaux de courant élevé dans le canal (c’est-à-dire la tension VDS

élevée).

L’implantation de la charge piégée dans l’isolant de grille modifie la courbure de bande et

par conséquent, elle décale la tension de bande plate ainsi que la tension de seuil. La qualité

de l’isolant de grille utilisé ainsi que la qualité de l’interface sont des facteurs très importants

pour limiter ce mécanisme d’implantation de charges piégées.

La création des états métastables venant de la recombinaison non radiative de paires

électron – trou ajoute des défauts dans les états de queue de bande [58].

Nous verrons plus tard dans le chapitre 5 de modélisation des transistors que les états

profonds et les queues de bande contribuent de façon directe à la pente sous le seuil et plus

généralement à la caractéristique électrique du transistor fonctionnant en régime au dessus

du seuil. Ces deux mécanismes se produisent pour des valeurs élevées de tension de grille 9,

et sont beaucoup observés dans le transistor en silicium amorphe.

9C’est à dire à un champ perpendiculaire à l’interface isolant de grille – semiconducteur important.
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Malgré la cristallisation élevée de nos matériaux silicium microcristallin (plus de 90 %),

la conductivité de ce matériau reste encore assez faible (présence de nombreux joints de

grains). En plus, avec la structure bottom gate, le courant dans le canal est limité par les

résistances d’accès qui ne sont pas négligeables. Par conséquent, la dégradation des pro-

priétés du matériau par des porteurs chauds n’a pas d’effet vraiment significatif.

Avec la même structure bottom gate et la méthode de dépôt PECVD dans le même

réacteur que le silicium amorphe, la stabilité du matériau silicium microcristallin peut donc

se décrire, en première approche, avec les mêmes mécanismes que pour le silicium amorphe.

Par contre, la création des états métastables est beaucoup plus faible dans le silicium micro-

cristallin que dans le silicium amorphe grâce à sa fraction cristalline élevée.

Pour les études de la stabilité, le transistor est mis sous une tension de grille élevée de

25 V et une tension drain – source de 0.1 V pendant quelques heures 10 dans la température

ambiante. On mesure les caractéristiques ID(VDS ) et ID(VGS ) après des intervalles de temps

de stress fixés 0, 100 s, 500 s, 600 s, 1600 s, 5200 s et 15200 s pour étudier l’évolution des

paramètres.

La fgure 4.6 montre l’évolution des caractéristiques pendant le stress d’un TFT, de la

réponse originale (t = 0) à la caractéristique après 15200 s de stress. L’évolution de la tension

de seuil du transistor, pendant le stress, est montrée dans la figure 4.7. Cette évolution sera

utilisée pour estimer la durée de vie des dispositifs.
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Figure 4.6 – Caractéristiques à VDS = 12V de TFT stressé.

10On reprend ici la méthodologie de stress mise en œuvre dans les centres de recherche de Philips.
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En comparaison avec le transistor réalisé en silicium amorphe, le silicium microcristallin

présente une stabilité bien meilleure [59] [60]. La tension de seuil du silicium amorphe se

modifie classiquement de quelques volts après le même temps de stress, tandis que nous

avons obtenu un décalage de l’ordre de 0.7 V .
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Figure 4.7 – Modification de la tension de seuil de transistor sous stress.

4.4 Études en température

Comme le but de la modélisation est de démontrer la possibilité d’utiliser le silicium

microcristallin dans les applications tels que les pixels OLED, il est nécessaire d’étudier le

comportement en fonction de la température de ces transistors 11. D’une part, c’est parce que

les circuits pixel OLED produisent de la chaleur par la perte ohmique et par la lumière. Et

d’autre part, le dit écran doit pouvoir fonctionner sous diverses conditions environnementales

(en été et en hiver, par exemple).

La figure 4.8 montre une série de caractéristiques sous différentes températures de fonc-

tionnement. On a observé que le courant augmente légèrement lorsque la température aug-

mente. Cela correspond à la modification des propriétés électroniques du matériau par le

facteur thermique. Plus précisément on peut dire que :

11On peut estimer la température d’un écran OLED en fonctionnement à environ 60 ◦C.
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– La densité de défauts se caractérise par une dépendance en température 12. Plus la

température augmente, moins la densité de défauts est importante 13. Par conséquent,

la tension de seuil ainsi que la pente sous le seuil s’améliorent quand la température

augmente.

– La mobilité d’effet de champ d’un transistor est reliée à la température via l’énergie

d’activation Ea [52] qui est l’image de la largeur des états de queues de bande mais

pas de EC − EV [30] :

µ = µ0 exp
(
−

Ea

kBT

)
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Figure 4.8 – Caractéristiques du TFT pour différentes températures.

La modification de la tension de seuil, de la pente sous le seuil et de la mobilité des

transistors sont présentées sur la figure 4.9 14.

À partir de ces courbes, on peut estimer que la dépendance de la tension de seuil, de la

pente sous le seuil en température sont données par les équations suivantes :

VT = VT0 + Kvt(T − T0) (4.3)

S L = S L0 + KS L(T − T0) (4.4)

12Nous verrons la mise en équation dans le chapitre 5 de modélisation.
13L’augmentation en température accroı̂t l’énergie des porteurs de charge qui sont donc plus difficiles à

piéger.
14La plage de variation de température est limitée par la capacité du module de contrôle Kcal relié à Keithley

qui dépend beaucoup de la condition de l’ambiance.
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dans lesquelles VT0 et S L0 sont respectivement la tension de seuil et la pente sous le seuil à

la température de référence T0 ; Kvt, KS L les coefficients thermiques de la tension de seuil et

de la pente sous le seuil.

On obtient Kvt = −0, 09 VK−1 et KS L = 0, 02 Vdec−1K−1.

Pour la mobilité, l’énergie d’activation est de Ea = 0.18 eV .
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Figure 4.9 – Tension de seuil, pente sous le seuil et mobilité pour différentes températures.

4.5 Influence des technologies sur les performances

Certaines étapes de fabrication des transistors ont un rôle direct sur leurs valeurs des

paramètres électriques.

Le recuit

Le recuit effectué à l’air ou dans le réacteur sous hydrogène, donne une caractéristique de

bien meilleure qualité. La figure 4.10 montre une comparaison entre la caractéristique avant
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et après le recuit dans un réacteur. L’amélioration est encore plus significative en régime de

fuite. Comme nous l’avons déjà décrit dans les chapitres précédents, on suppose que, après

l’exposition à toutes les étapes de fabrication, il y a des résidus implantés dans la couche

active qui accroissent le piégeage de charges. Le recuit à température de dépôt a ainsi pour

but d’éliminer ces résidus 15 [27].
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Figure 4.10 – Caractéristique des transistors avant et après le recuit.

La sous-gravure

La sous-gravure est plus importante dans le cas de la gravure de chrome. Elle est effectuée

par voie humide et est donc isotrope.

Pour la gravure du chrome des contacts drain – source, la sous-gravure modifie la largeur

et la longueur du canal tandis que la gravure du chrome de contact de grille peut influencer

considérablement les propriétés électroniques des couches à déposer (le nitrure, le silicium

microcristallin, le N+) car la sous gravure modifie l’état de surface sur laquelle ces couches

vont être déposées. Cela peut par exemple engendrer des effets de pointes qui sont souvent

destructeurs pour l’isolant de grille.

Le développement de la résine photosensible après la lithographie peut générer également

des phénomènes de sous-gravure.

15Le plasma d’hydrogène grave et passive le “back channel”.
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La gravure RIE

La gravure RIE est plus de caractère physique que chimique , elle donc très anisotrope

car les ions envoyés sont bien orientés perpendiculairement à la surface du substrat. Elle

engendre très peu de sous-gravure.

Si la couche N+ n’est pas entièrement gravée, le TFT a alors un courant de fuite très

important. Si on grave un peu trop de silicium (N+ et une sous couche de silicium microcris-

tallin), le canal est trop exposé au plasma de gravure ce qui accroı̂t de manière dramatique

les piégeages.

Détection de fin de gravure RIE

La taille du faisceau laser servant à détecter la fin gravure RIE joue également sur la

performance de la technologie. Pendant la gravure du silicium N+ (considérant que l’on

suive l’étape 5b dans la figure 3.8), on doit positionner le laser sur le canal d’un transistor

200 µm x 100 µm. Ainsi la tache de diffraction est plus petite que la taille du canal.

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réalisé la caractérisation des transistors pour différentes

conditions de fonctionnement et aussi présenté les méthodes classiques d’extraction des pa-

ramètres du transistor. Les transistors que nous avons réalisés ont une mobilité de l’ordre de 1

cm2V−1s−1, une tension de seuil de quelques 4 V , un rapport Ion
D /I

o f f
D pouvant atteindre 107 et

une modification de tension de seuil de quelques 0.7 V sous la même condition de stress que

le transistor en silicium amorphe pendant 1.5 104 s. Le transistor en silicium microcristallin

montre un courant au-dessus du seuil ressemblant à celui du transistor en silicium amorphe.

Il montre également un bon régime de saturation sans effet Kink 16. La pente sous le seuil

du transistor en silicium micocristallin est de l’ordre de 0.8 à 2 V dec−1. Tous ces paramètres

nous permettent de conclure que le µc-Si TFT possède des performances suffisantes pour les

circuits pixels OLED de transistors que nous étudierons dans la suite de ce travail.

16L’effet Kink est un effet très important pour le transistor en silicium polycristallin. Dans ce type de tran-

sistor, comme les grains sont larges, les porteurs de charge peuvent atteignent une vitesse très élevée et ils sont

arrêtés brutalement par les joints de grains. Les collisions peuvent engendrer des porteurs secondaires et le

courant augmente très rapidement en fonction de la tension VDS .
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Le chapitre a étudié également les mécanismes de vieillissement du transistor en silicium

microcristallin en comparaison avec ceux du silicium amorphe et du silicium polycristallin.
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Comme montré dans les sections précédentes, le silicium microcristallin possède des pro-

priétés électroniques intermédiaires entre le silicium amorphe et le silicium polycristallin.

Dans la littérature, il existe déjà les modèles de TFTs basés sur le silicium amorphe et sur le

silicium polycristallin que nous présentons en annexe. Malgré tout, ces modèles ne sont pas

applicables dans leur ensemble à notre problématique. En dépit de nombreux tests l’adapta-

tion de chaque modèle au transistor microcristallin n’est jamais satisfaisante. La conception

d’un modèle spécifique au silicium microcristallin nous a donc paru indispensable.

Il est à noter que ce travail a été fait dans le cadre d’un transistor microcristallin de type

NMOS mais que l’adaptation à un PMOS ne recouvre pas de difficultés particulières.

La modélisation des transistors en silicium microcristallin présentée dans cette thèse a

été écrite dans un langage de description comportemental de composants électroniques :

le langage Spice. Ce langage qui est une référence, permet de simuler, avec des temps de

résolution acceptables, des circuit électroniques complexes. Dans notre cas, il sera aisé de

tester ainsi les comportements de pixels OLED, de portes logiques numériques ou encore de

drivers lignes.

De manière à rentrer ce travail encore plus générique et donc pour rendre le code de

simulation le plus portable possible sous divers logiciels de simulation, nous avons dans un

second temps récrit le code de simulation du µc-Si TFT en langage Verilog-A.

Le codage de type Spice se base évidement sur les équations de la physique régissant le

fonctionnement des composants. Mais l’objectif est aussi de concevoir un modèle de type

entrées/sorties simple et rapide à compiler. Un travail important de simplification intelli-
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gente est nécessaire afin de limiter les calculs (plus particulièrement les dérivations et les

intégrations) en conservant la qualité des réponses du modèle.

De manière pratique, nous commencerons par décrire la modélisation des caractéristiques

statiques puis dynamiques et puis prendre en compte des effets de la température. Puis nous

présenterons la problématique spécifique de l’implantation du modèle dans le simulateur.

Nous continuerons par quelques remarques et digressions sur la prise en compte du vieillis-

sement dans le modèle. Enfin, nous terminerons par explorer les résultats expérimentaux qui

nous ont permis de valider notre modèle.

5.1 Modélisation de la caractéristique statique

Tous les transistors à effet de champ de type MOSFET fonctionnent plus ou moins sui-

vant le même principe. Lorsque la tension de grille augmente 1, les électrons sont plus attirés

à l’interface semiconducteur – isolant. À partir d’une valeur de cette tension, le semiconduc-

teur à l’interface devient totalement de type N et le canal est créé.

5.1.1 Densité de porteurs de charge

Le comportement de chaque type de semiconducteur (silicium amorphe, silicium micro-

cristallin, silicium polycristallin, silicium monocristallin) est directement lié à son profil de

densité d’états de charge.

Les différentes densités d’états sont montrées sur la figure 5.1.

– Le silicium monocristallin montre une densité de défauts très faible et elle change

brutalement au niveau de la bande de valence et de la bande de conduction.

– Le silicium polycristallin est parfaitement cristallisé (avec des grains de taille mi-

crométrique). Les défauts correspondent aux liaisons Si–Si faiblement distordues. Ils

sont modélisés, au niveau de la densité d’états, par une fonction exponentielle de pente

assez raide pour les queues de bande et par une densité constante Nprd (les états pro-

fonds) pour les défauts aux joints de grains [42].

– Le silicium microcristallin est différent du silicium polycristallin principalement par

la taille des grains qui est plus petites (50 à 100 nm). La densité des états localisés
1Comme mentionné précédemment, on considère que le transistor est de type N pour simplifier l’explica-

tion.
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Figure 5.1 – Densité d’états de différents types de silicium.

n’est pas trop éloignée de celle du silicium polycristallin. La densité d’états peut être

modélisée ainsi par une fonction exponentielle avec une pente plus douce pour les

queues de bande 2 et une densité constante Nprd ou gaussienne pour les états profonds.

g(E) = Nprd + Nqueue exp
(

E − EC

kBTqueue

)
(5.1)

– Le silicium amorphe représente une transition encore plus douce de l’état profond à la

bande de conduction (les queues de bande sont encore plus importantes).

Les porteurs libres et les porteurs piégés jouent chacun dans le fonctionnement du tran-

sistor. Les porteurs piégés, avec la concentration nt, sont présents sur les états de queues de

bande et sur les états profonds. La densité de porteurs libres peut être obtenue en considérant

que le comportement est assimilable à un semiconducteur monocristallin [42].

À partir de l’équation 5.1 sur la densité d’états, la concentration de porteurs piégés loca-

lisés est donnée par :

nt(y) =
∫ EC(y)

EV (y)
g(E) f (E)dE = ntprd(y) + ntqueue(y) (5.2)

Avec f (E) la probabilité d’occupation :

f (E) =
1

1 + e(E−EF )/(kBT )

2D’autres modèles ont été proposés par différents auteurs. Ils sont basés sur une ou plusieurs exponentielles.
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Et la densité de porteurs libres est donnée par :

n(y) = NC exp−
EC(y) − EF

kBT
(5.3)

p(y) = NV exp−
EF − EV(y)

kBT
(5.4)

EC et EV sont les niveaux d’énergie respectivement de la bande conduction et de la bande

de valence en fonction de la profondeur y représenté sur la figure 5.3. Seulement les porteurs

libres engendrent le courant de drain. La densité de charge totale est la somme de ces densités

de charge :

ρ(y) = q
[
p(y) − n(y) − ntprd(y) − ntqueue(y)

]
(5.5)

Par symétrie et pour facilité la résolution, la modélisation du transistor est obtenue par la

résolution de l’équation de Poisson à une dimension :

dF
dy
=
ρ(y)
εS i

(5.6)

F est le champ électrique perpendiculaire à l’interface silicium microcristallin – isolant

de grille. Selon le potentiel appliqué à la grille, on se place dans des régimes de fonctionne-

ment différents.

5.1.2 Régimes de fonctionnement des TFTs en silicium microcristallin

En appliquant une tension à la grille du transistor par rapport à la source, nous modifions

la position du niveau de Fermi à l’interface semiconducteur – isolant.

Lorsque la tension appliquée est très négative, cette interface se comporte comme un se-

miconducteur de type P et le transistor fonctionne comme deux jonctions P-N en opposition

qui sont en parallèle avec une résistance intrinsèque (la conductivité intrinsèque de la couche

active) et un courant de surface.

Lorsque la tension appliquée arrive à la valeur de bande plate, le transistor se comporte

comme une résistance intrinsèque et une résistance représentant le courant de surface.

Lorsque la tension appliquée augmente encore, le niveau de Fermi se déplace en se rap-

prochant de la bande de conduction. Les états de défauts sont remplis et le transistor passe

en régime dit “sous le seuil” puis si la tension augmente encore en régime dit “au-dessus du

seuil”. Ces deux régimes sont les plus sensibles à la densité des états de queues de bande et

aux états profonds.
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La figure 5.2 montre la modification de la structure de bande dans chaque régime et la

position du niveau de Fermi correspondant. On nomme ici ψB le potentiel du semiconducteur

très loin de l’interface avec l’isolant de grille, ψG le potentiel de la grille et VFB la tension de

bande plate. Le régime de fuite correspond à ψG − ψB < VFB et les régimes au dessous et au

dessus du seuil correspond à ψG − ψB > VFB.
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Figure 5.2 – Régimes de fonctionnement de transistors en silicium microcristallin.

Pendant l’ouverture du canal, on commence à appliquer une tension VDS entre le drain

et la source. Supposons que la source est reliée à la masse ψsource = 0 et le drain est relié

au potentiel ψdrain = VDS , la propriété électronique à l’interface isolant de grille – silicium

microcristallin ne reste pas la même le long du canal du fait que le potentiel ψB dépend de x

(figure 5.3). Ici on a :

ψB(0) = 0 au niveau de la source

ψB(L) = VDS au niveau du drain

Quand la tension VDS est encore petite, VDS < VGS − VT , le courant ID dépendra des

tension VGS et VDS appliquées. Le transistor est en régime linéaire.

Lorsque on augmente la tension VDS à une valeur VDS � VGS −VT , on arrive à la situation

où l’interface isolant de grille – silicium microcristallin à x = 0 (à la source) est en régime

au dessus du seuil et l’interface à x = L (au drain) n’est pas dans le même régime. Comme

le courant doit rester le même le long du canal pour assurer une conservation de la charge,

une zone de pincement apparaı̂t au niveau du drain.

Si la tension VDS continue à augmenter, la zone de pincement s’élargit et reste encore

beaucoup plus petite par rapport à la longueur du canal. Par conséquent, la zone qui définit le

niveau du courant reste la même et le courant ne dépend plus de la tension VDS . Le transistor

fonctionne en régime de saturation 3.
3Lorsque la longueur du canal est courte, le courant n’est pas totalement indépendant de la tension VDS
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Figure 5.3 – Application de tension VDS au canal et modification de courbure de bande.

5.1.3 Courant de drain

Considérons la structure géométrique d’un transistor présentée sur la figure 5.3. À l’abs-

cisse x, le courant est donné par :

ID(x) = µWQS (x)
dψS (x)

dx
(5.7)

Dans laquelle µ est la mobilité des porteurs libres dans le canal ; W, la largeur du canal ;

QS (x), la densité de charges libres par unité de surface dans le semiconducteur (le silicium

microcristallin) et ψS , le potentiel à l’interface semiconducteur – isolant de grille.

Comme le courant doit rester constant tout le long du canal, l’intégrale
∫ L

0
ID(x)dx donne

la valeur ID L. On a donc :

ID = µ
W
L

∫ L

0

(
QS (x)

dψS (x)
dx

)
dx = µ

W
L

∫ ψS L

ψS 0

QS dψS (5.8)

Selon le régime de fonctionnement, l’expression de la densité de charge par unité de

surface QS sera différente et on obtiendra différent courant de drain ID.

appliquée. Dans le domaine des grands substrats, la longueur L du canal est suffisamment grande pour assurer

une bonne saturation. Par conséquent, la modélisation de ce phénomène n’est pas nécessaire.
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Le transistor réalisé en silicium microcritallin partage la même structure géométrique que

le transistor en silicium amorphe (TFT bottom gate) mais le matériau silicium microcristallin

partage les propriétés électroniques et optiques avec le silicium polycristallin [9] comme

mentionné précédemment. Par contre, nous n’avons pas observé le phénomène Kink qui

est très important dans le transistor en silicium polycristallin et qui représente l’avalanche

engendré par les arrêts de porteurs libres de vitesse très importante aux joints de grains.

Nous allons maintenant nous placer dans différents régimes de fonctionnement du tran-

sistor pour modéliser le comportement électronique de chaque régime.

5.1.4 Régime de fuite

Lorsque la tension VG < VFB, nous nous plaçons dans le régime de fuite du transistor.

Le courant de fuite vient de la conductivité intrinsèque, de la conductivité surfacique de

la couche active et de la conductivité des trous créés par la modulation de tension grille –

source. Il dépend également de la qualité de la couche d’isolant de grille. Tous ces éléments

dépendent principalement de la largeur W du canal et légèrement de la longueur L.

Lorsque la tension VGS est près de la tension de bande plate, le courant de trous n’est pas

important et le courant de fuite est exprimé par :

I f uiteIn = W σVDS (5.9)

Ce courant intrinsèque donne une valeur quasiment constante qui ne dépend que de la

valeur de VDS mais pas de VGS .

Lorsque VGS s’éloigne de VFB, l’interface silicium microcristallin – isolant de grille de-

vient plutôt type P, le courant de trous devient donc important. Dans ce cas là, le transistor

fonctionne comme deux jonctions P–N en opposition [31].

I f uiteTr = W IOL

[
exp

(
VDS

VDS L

)
− 1

]
exp

(
−

VGS

VGS L

)
exp

[
EL
q

(
1

Vtho
−

1
Vth

)]
(5.10)

Dans cette équation : le facteur qui dépend de la tension VDS représente la caractéristique

de la diode ; le facteur qui dépend de la tension VGS représente la conductivité modulée des

trous ; et le facteur en température qui est caractérisé par l’énergie d’activation du courant de

fuite EL [39] avec Vth et Vtho représentant les potentiels thermodynamiques à la température

de fonctionnement T et à la température de référence T0.

Vth =
kBT

q
et Vtho =

kBT0

q
(5.11)
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Comme ces deux courants de fuite sont en parallèles, le courant de fuite total devient :

I f uite = I f uiteIn + I f uiteTr (5.12)

Il faut noter que le rôle de la résistance d’accès (qui est composée de la résistance de

contacts, la résistance de la couche dopée de silicium N+ et la résistance de la couche ac-

tive) est parfaitement négligeable dans ce courant de fuite (les courants considérés étant

extrêmement faibles).

5.1.5 Tension de seuil

Les défauts (les états de queues de bande et les états profonds) sont assez spécifiques

aux cas du silicium microcristallin et du silicium amorphe. Cette densité d’états dépend de

plusieurs paramètres liés à la phase de dépôt de la couche comme la puissance du plasma,

la pression dans la chambre [10]. Ces défauts, ainsi que les charges piégées dans l’isolant

de grille, sont des éléments qui contribuent à la modification de la tension de seuil du tran-

sistor. Une expression analytique de la tension de seuil du transistor ne peut pas facilement

être établie comme dans le cas du silicium monocristallin [29] et n’est en aucun cas adaptée

à l’écriture d’un modèle de simulation en Spice. Par conséquent, nous allons prendre VT

comme un paramètre de modélisation. Cette tension de seuil définit le changement en régime

de forte accumulation du semiconducteur à l’interface l’isolant de grille – silicium microcris-

tallin.

La caractéristique du transistor hors régime de fuite est donc divisée en deux autres

régimes :

– Régime sous le seuil qui correspond à la faible accumulation à l’interface silicium

microcristallin – isolant de grille : VFB < VGS < VT .

– Régime au dessus du seuil qui correspond à : VGS > VT .

5.1.6 Régime sous le seuil

Il y a plusieurs équipes qui travaillent sur la modélisation type Spice de transistors en si-

licium amorphe. Pour le régime sous le seuil dans la caractéristique de transfert ID(VGS ), cer-

taines proposent une relation en loi de puissance [33] [36] [37] entre le courant drain-source

et la tension de grille. D’autres proposent une loi exponentielle [38]. En général, chaque
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modèle peut converger correctement avec les caractéristiques des transistors amorphes. Pour

le transistor en silicium polycristallin ainsi que le transistor en monocristallin, on propose

une loi de type exponentielle [31].

Lorsque le transistor est en régime sous le seuil, le niveau de Fermi à l’interface silicium

microcristallin – isolant de grille se situe au niveau des états profonds [42] [40] [41]. Par

conséquent, c’est la densité de charges profondes qui l’emporte sur les autres dans l’expres-

sion de la densité de charge 5.5.

ρ(y) ≈ ρprd(y) = −q Nprd[ψ(y) − ψB] (5.13)

Dans laquelle ψ(y) est le potentiel dans le silicium microcristallin exprimé à la profon-

deur y et ψB le potentiel à la profondeur maximale du semiconducteur (considérée comme

∞). Cette estimation nous permet de déduire le profil de champ électrostatique dans le semi-

conducteur.

Comme mentionné précédemment, les états profonds correspondent aux liaisons pen-

dantes se trouvant au niveau des joints de grains, ce qui n’existe pas en silicium amorphe.

Par conséquent, la résolution de l’équation de Poisson 5.6 se fait en considérant que le sili-

cium microcristallin se comporte plutôt dans ce cas comme le silicium polycristallin.

Francis Petinot [42] propose le changement de variables en passant en grandeurs réduites

qui sont :

U(y) =
qψ(y)
kBT

US =
qψB

kBT
(5.14)

UC =
EC(∞) − EF

kBT
UV =

EF − EV(∞)
kBT

(5.15)

L’équation de Poisson 5.6 devient donc :

d2U
dy2 = −

q
kBT εS i

ρ(U) ≈
q2NprdU
εS i

(5.16)

On obtient ainsi :

U = U0 exp
(
−

y
LD

)
(5.17)

Avec LD =
√

εS i
q2Nprd

.

Cette relation nous permet de calculer le champ électrostatique dans le semiconducteur

à l’interface silicium microcristallin – isolant de grille (y = 0) et le bilan de potentiels est
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donné approximativement par :

ψG − ψF − VFB =
kBT

q
η(U(0) − US ) (5.18)

Dans cette équation, ψG est le potentiel du métal de grille ; ψF est le niveau de Fermi et

η est le paramètre lié directement à la densité d’états profonds Nprd. Les calculs permettant

d’obtenir cette relation finale peuvent être trouvés dans la référence [42].

La charge totale Qt = −εS iF(0) est donnée approximativement par [42] :

− Qt =
kBT

q
(U(0) − US ) +

qεS iNCe−UC+U(0)−US√
q2εS iNprd(U(0) − US )

(5.19)

Cette charge est la somme des deux éléments : QS la charge de conduction et Qloc la

charge localisée sur les états profonds et les états de queues de bande. La dernière vaut
kBT

q (U(0) − US ) [42]. Par conséquent, la charge de conduction est donnée par :

QS = −
qεS iNCe−UC+U(0)−US√
q2εS iNprd(U(0) − US )

(5.20)

En combinant les trois équations 5.8, 5.18 et 5.20, nous obtenons le courant de drain en

régime au dessous du seuil :

Isub =
W
L
µ(ηkBT )2LDNCe−UC

1
qVGS

exp
q(VGS − VFB)

ηkBT

(
1 − exp

−qVDS

ηkBT

)
(5.21)

Pour simplifier le jeu de paramètres que nous allons intégrer dans le modèle et comme

la fenêtre de régime au dessous du seuil est très étroite (VGS ne varie pas énormément), nous

allons simplifier ce courant de drain dans le régime au-dessous du seuil par :

Isub =
W
L

Coxµsub

(
kBT

q

)2

exp
q(VGS − VFB)

ηkBT

(
1 − exp

−qVDS

ηkBT

)
(5.22)

Il faut noter que dans cette équation 5.22, le paramètre µsub a la dimension d’une mobilité

(en cm2V−1s−1). Mais il n’exprime pas la mobilité de porteurs de charge dans le canal dans

ce régime. Ce paramètre est le regroupement de plusieurs phénomènes et dépend principale-

ment de la densité d’états profonds dans le silicium microcristallin.

La pente sous le seuil est donc :

S L =
ηkBT

q log10[exp(1)]
=
ηkBT
0.43q

(5.23)

On retrouve ici la dépendance linéaire de la pente sous le seuil S L en fonction de la

température de fonctionnement.
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5.1.7 Régime au-dessus du seuil

Lorsqu’on augmente la tension de grille à une valeur supérieure à la tension de seuil VT ,

l’interface silicium microcristallin – isolant de grille devient totalement un semiconducteur

de type N.

Dans ce régime, le niveau de Fermi se déplace dans la région des états de queue de

bande [44] [45]. La densité de charge de conduction est encore négligeable devant la charge

localisée pour le calcul du profil du champ électrostatique.

ρ(y) ≈ −q nt(y) ≈ −
∫ EC(y)

EV (y)
q f (E)Nqueue exp

(
E − EC(y)
kBTqueue

)
dE (5.24)

La solution analytique de cette densité de charge ne peut pas être obtenue. Karim Khakzar

et al. [41] propose une estimation exponentielle et donne un courant de drain (dans le régime

au-dessus du seuil) qui dépend de la tension VGS sous la forme d’une loi de puissance. Dans

ce régime de fonctionnement, la propriété de la densité de défauts s’approche de celle du

silicium amorphe. En plus, nous n’avons pas observé l’effet Kink qui est important dans le

cas du silicium polycristallin [43]. La modélisation du transistor en silicium amorphe est

déjà étudiée et intégrée dans le simulateur Spice, nous prenons donc le modèle du transistor

en silicium amorphe pour ce régime au-dessus du seuil.

Iabvt =
W
L

Coxµ

(
VGS − VT

Vaa

)γ
(VGS − VT ) (1 + λVDS )VDS (5.25)

Cette expression n’explique pas le régime de saturation.

Dans cette relation, le paramètre Vaa est la tension caractéristique pour la dépendance de

la mobilité linéaire à effet de champ 4 en tension grille – source et le γ est la puissance de

cette dépendance. La conductivité du canal dépend non seulement de la tension VGS mais

également de la tension VGD. Par conséquent, la conductance de sortie est caractérisée par le

paramètre λ.

En première ordre d’estimation, la mobilité d’effet de champ est définie par l’équation :

µFET ∝
∂ID

∂VGS
=⇒ µFET ≈ µ

(
VGS − VT

Vaa

)γ
(5.26)

4La mobilité extraite par l’approximation linéaire comme étudiée précédemment.
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Régime linéaire et régime de saturation

Lorsque la tension entre le drain et la source est faible, le transistor fonctionne en régime

linéaire et le courant dépend de la tension VDS appliquée. Le pincement apparaı̂t lorsque

cette tension continue à augmenter comme discuté précédemment. Par conséquent, la tension

appliquée le long du canal n’est plus la tension VDS et on peut imaginer que la tension VDS

devient une valeur effective.

Nous pouvons utiliser la proposition de AIM-Spice sur la tension drain – source effective

exprimée par :

Vdse =
VDS

[1 + (VDS /Vsate)m]1/m (5.27)

Dans laquelle :

Vsate = αsat(VGS − VT ) (5.28)

– Lorsque VDS � Vsate, 1 + (VDS /Vsate) ≈ 1 et Vdse ≈ VDS .

– Lorsque VDS � Vsate, 1 + (VDS /Vsate) ≈ VDS /Vsate et Vdse ≈ Vsate.

Le rapport Vdse
VDS

en fonction de la tension VDS est représenté sur la figure 5.4.
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Figure 5.4 – Rapport tension Vdse / VDS .

Le courant drain – source dans le régime au-dessus du seuil devient :

Iabvt =
W
L

Coxµ

(
VGS − VT

Vaa

)γ
(VGS − VT ) (1 + λVDS )Vdse (5.29)
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5.1.8 Implantation de la résistance d’accès

Pour modéliser l’influence de la résistance d’accès sur la caractéristique du transistor

en silicium microcristallin, nous allons considérer le modèle complet d’un TFT idéal avec

les régimes de fonctionnement étudiés précédemment et deux résistances RS et RD en série

comme montré sur la figure 5.5.

Rs Rd

Drain Source

Grille

Ids

Figure 5.5 – Modèle Spice d’un transistor avec résistances d’accès.

La tension drain – source devient donc :

VDS = VRS + VT FT + VRD = ID(RS + RD) +
ID

gchi
(5.30)

Dans laquelle gchi est la conductance intrinsèque d’un transistor sans résistances d’accès.

Le courant de drain est donné donc par l’expression :

ID =
gchi

1 + gchi(RS + RD)
VDS (5.31)

5.1.9 Continuité de l’expression du courant de drain

Nous avons introduit dans les paragraphes précédents les expressions du courant de drain

dans chaque régime de fonctionnement du transistor. Un regroupement de ces expressions

pour avoir le courant global est nécessaire lors de l’implantation dans le simulateur.

Le passage d’un régime à l’autre par les boucles “if – then – else” simple dans le code

informatique du modèle n’est pas suffisant car d’une part, cela ne représente pas des gran-

deurs physiques qui sont naturellement continues à tous les degrés de dérivations, et d’autre

part, la discontinuité engendrera facilement une divergence lors de la simulation.
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La modélisation Spice du transistor en silicium amorphe qui est implantée dans le simu-

lateur AIM-Spice propose des valeurs effectives pour regrouper les expressions du courant.

Nous allons prendre la même approche pour la modélisation du transistor en silicium micro-

cristallin.

Les valeurs effectives de VGT = VGS − VT et de VGFB = VGS − VFB sont données par les

équations :

Vgte =
Vmin

2

1 + VGT

Vmin
+

√
∆2 +

(
VGT

Vmin
− 1

)2
 (5.32)

Vg f be =
Vmin

2

1 + VGFB

Vmin
+

√
∆2 +

(
VGFB

Vmin
− 1

)2
 (5.33)

La tension effective Vgte qui est représentée sur la figure 5.6 vaut VGT lorsque VGS > VT

et elle vaut Vmin lorsque VGS < VT . Il en est de même pour la tension effective Vg f be. Ces

valeurs effectives vont remplacer les valeurs originales respectives dans les expressions du

courant de drain.
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Figure 5.6 – Valeurs effectives de VDS et VGS − VT .

Toujours dans avec un objectif de continuité, le courant global du transistor en silicium

microcristallin est exprimé par :

ID = I f uite + Iab (5.34)

Dans laquelle :
1

Iab
=

1
Isub
+

1
Iabvt

(5.35)
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Les courants dans tous les régimes (I f uite, Isub, Iabvt) et le courant global ID sont tracés sur

la figure 5.7 pour différentes valeurs de VDS .
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Figure 5.7 – Courants dans les régimes de fonctionnement.

– En régime au-dessus du seuil, Iabvt � Isub et Iab vaut Iabvt qui est beaucoup plus grand

que le courant I f uite. Le courant global est donc dominé par Iabvt.

– En régime sous le seuil, Isub � Iabvt et Iab vaut Isub qui est toujours beaucoup plus

grand que le courant I f uite. Le courant global est dominé par Isub.

– En régime de fuite, Iab devient très petit devant I f uite. Par conséquent, I f uite domine

dans le courant global.

5.2 Modélisation dynamique

Les transistors utilisés dans les applications des pixels OLED fonctionnent avec les si-

gnaux vidéo et les signaux des drivers lignes et colonnes. Par conséquent, leurs compor-

tements dynamiques influencent le fonctionnement du dit pixel. La réponse dynamique du

transistor T1 dans le circuit pixel OLED, que l’on va étudier dans la suite du manuscrit, mo-

difie le temps de chargement du signal vidéo sur le condensateur de stockage. Elle modifie

également la chute de tension pendant la transition du signal de sélection 5.

5Le fonctionnement de circuit sera expliqué dans la section de simulation.
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La charge stockée dans la grille est modifiée lorsqu’il y a une modification de tension

VGS et de VGD. On définit donc les capacités CGS et CGD comme les suivantes :

CGS =
∂QG

∂VGS

∣∣∣∣∣
VGD

CGD =
∂QG

∂VGD

∣∣∣∣∣
VGS

(5.36)

La représentation de ces capacités et le schéma général de modélisation du transistor en

silicium microcristallin sont montrés sur la figure 5.8 où la source de courant Ids représente la

partie statique ID. Le recouvrement entre le métal de grille et celui de drain et de source fait

apparaı̂tre la capacité d’overlap COL. La capacité Cgc correspond au comportement capacitif

du couplage grille – canal.

Drain Source

Grille

Cr

Verre

SiN

µSi
N+

Cgc
OL OL

SourceDrain

Grille

Ids

Cgd Cgs

Figure 5.8 – Modèle dynamique d’un TFT en silicium microcristallin.

Pour chaque régime de fonctionnement statique, nous allons obtenir différentes valeurs

de la charge stockée dans la grille.

5.2.1 Régime de fuite

Lorsque le transistor est en régime de fuite, comme le canal n’est pas encore créé, la

charge QG est dominée par la partie capacitive de l’overlap :

QG ≈ COLsVGS +COLdVGD (5.37)

On a donc les capacités CGS et CGD dans ce régime de fuite 6 :

CGS =
∂QG

∂VGS
= COLs = W.OL Cox (5.38)

CGD =
∂QG

∂VGD
= COLd = W.OL Cox (5.39)

6En réalité, cette capacité d’overlap est une capacité MOS qui n’est pas constante. Nos applications dans le

domaine des pixels OLED ont un temps d’adressage de l’ordre d’un dizaine de µs ce qui n’est pas très rapide.

Par conséquent, la modélisation pour nos applications n’a pas besoin d’autant de précision. Une modélisation

vraiment sophistiquée n’est pas nécessaire.
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5.2.2 Régime linéaire

On considère maintenant le transistor en régime d’accumulation dans lequel le canal

devient complètement de type N. La capacité MOS entre le métal de grille et la surface ψB

(le niveau du drain et de la source) devient une capacité MIM simple qui vaut Cox.

À part la charge des capacités overlap, la densité de charge stockée dans la grille est

donnée par [50] :

q(x) = Cox(VG − ψB(x) − VT ) = Cox
[
VGT − ψB(x)

]
(5.40)

Où ψB(0) = ψsource = 0 et ψB(L) = ψdrain = VDS . La tension VGT − ψB(x) est en fait la

chute de tension entre la grille et l’interface isolant de grille – silicium microcristallin.

La charge totale stockée dans la grille est donc :

QG = QGOL + QGq (5.41)

Où :

QGOL = COLsVGS +COLdVGD (5.42)

QGq =

∫ L

0
q(x)Wdx = WCox

∫ L

0

[
VGT − ψB(x)

]
dx (5.43)

En utilisant l’équation 5.7 avec l’estimation ID = Wµ[Cox(VGT − ψB)]dψB
dx , on a :

QGq =
W2C2

oxµ

ID

∫ VDS

0
(VGT − ψB)2 dψB (5.44)

En remplaçant VDS par VGS − VGD, on obtient :

QGq =
1
3

W2C2
oxµ

ID

[
(VGS − VT )3 − (VGD − VT )3

]
(5.45)

Le remplacement de l’équation de courant au-dessus du seuil 5.29 dans cette relation

n’est pas tout à fait intéressant 7. Nous pouvons utiliser l’équation simplifiée du courant

comme dans le transistor en silicium monocristallin ID =
W
L Cox(VGS −VT −

1
2VDS )VDS . Nous

obtenons donc la charge QGq :

QGq =
1
3

WLCox
(VGS − VT )3 − (VGD − VT )3

(VGS − VT −
1
2VDS )VDS

(5.46)

7Comme expliqué précédemment, la modélisation dynamique très fine n’est pas dans l’échelle de temps de

nos applications.
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En remplaçant VDS par (VGS − VT ) − (VGD − VT ), cette charge devient :

QGq =
2
3

WLCox
(VGS − VT )3 − (VGD − VT )3

(VGS − VT )2 − (VGD − VT )2 (5.47)

Les dérivées 5.36 sur la charge QG = QGq + QGOL donnent finalement :

CGS = COLs +
2
3

WLCox

1 − (
VGT − VDS

2VGT − VDS

)2 (5.48)

CGD = COLd +
2
3

WLCox

1 − (
VGT

2VGT − VDS

)2 (5.49)

Ces relations signifient que la capacité grille – source (et également la capacité grille –

drain) est constituée d’une part de la capacité d’overlap et 2
3 de la capacité grille – canal.

5.2.3 Régime de saturation

Lorsque le fonctionnement du transistor passe en régime de saturation, comme le point

de pincement fixe la valeur de la tension au bout du canal à Vsate, les capacités CGS et CGD

deviennent des valeurs constantes qui ne dépendent plus de VDS .

CGS = COLs +
2
3

WLCox (5.50)

CGD = COLd (5.51)

AIM-Spice propose le remplacement des tensions dans 5.48 et 5.49 par des grandeurs

effectives pour utiliser des formules universelles qui sont valables à la fois dans le régime

linéaire et dans le régime de saturation.

– VDS devient sa valeur effective Vdse qui vaut VDS en régime linéaire et Vsate en régime

de saturation.

– VGT − VDS devient Vsate − Vdse qui vaut 0 en saturation.

Les capacités CGS et CGD en régime linéaire et en régime de saturation deviennent donc :

CGS = COLs +
2
3

WLCox

1 − (
Vsate − Vdse

2Vsate − Vdse

)2 (5.52)

CGD = COLd +
2
3

WLCox

1 − (
Vsate

2Vsate − Vdse

)2 (5.53)
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5.2.4 Régime sous le seuil

En régime sous le seuil, la capacité grille – canal Cgc est une capacité MOS qui n’est

pas une constante Cox comme dans le régime d’inversion. Le mécanisme de partage de capa-

cités Cgs, Cgd reste encore le même. On peut donc remplacer le facteur Cox par Cgc dans les

équations de la capacité en régime linéaire et saturation 5.52 et 5.53 [31]. La capacité grille

– canal est obtenue en dérivant la charge :

Cgc = WL q
dNscsub

dVGS
(5.54)

Avec Nscsub la densité de charge dans le silicium microcristallin dans le régime sous le

seuil, elle est liée au courant statique sous le seuil 5.22 par :

Isub =
W
L
µq NscsubVdse (5.55)

5.2.5 Modèle unifié

Finalement, en remplaçant la capacité Cox par la capacité Cgc, la tension VDS par Vdse,

VGT − VDS par Vsate − Vdse (comme mentionné précédemment) dans les équations 5.48 et

5.49, nous obtenons les capacités CGS et CGD par 8 :

CGS = W OL Cox +
2
3

WLCgc

1 − (
Vsate − Vdse

2Vsate − Vdse

)2 (5.56)

CGD = W OL Cox +
2
3

WLCgc

1 − (
Vsate

2Vsate − Vdse

)2 (5.57)

Dans ces équations finales de capacités, la capacité grille – canal est donnée par :

Cgc = WL q
dNsc

dVGS
avec Nsc =

Nscsub Nsa

Nscsub + Nsa
(5.58)

La densité de charge Nsa dans le régime au-dessus du seuil vaut Cox(VGS−VT )
q .

8Il est à noter que la tension Vdse est par définition toujours inférieure à la tension Vsate. Prenons l’expression

de Vdse dans l’équation 5.27, nous en déduisons :

Vm
dse = Vm

sate
Vm

DS

Vm
sate + Vm

DS
< Vm

sate =⇒ Vdse < Vsate

Par conséquent, ces équations de capacités sont valables dans toute les plages de variation des tension VDS

et VGS (assurant la continuité pour la convergence dans la simulation).
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Il est à noter que le modèle BSIM3v3 du transistor MOSFET ainsi que celui du transistor

en silicium amorphe intégré dans le simulateur AIM-Spice prend en compte également une

capacité dite “fringe capacitance” C f [51]. Cette capacité représente l’effet de bord de la

zone overlap entre la grille et le contact drain – source. Dans notre cas, la capacité C f est

largement dominée par la capacité overlap.

Les capacités CGS et CGD en fonction de la tensions VGS sont montrées sur la figure 5.9.
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Figure 5.9 – Les capacités CGS et CGD du transistor W/L = 100/20.

– En régime linéaire, Nsc ≈ Nsa et Cgc ≈ Cox, nous retrouvons les équations 5.48, 5.49.

– En régime de saturation, Cgc vaut encore Cox et Vdse = Vsate. Nous retrouvons les

équations 5.50 et 5.51.

– En régime sous le seuil, Nsc vaut Nscsub , la capacité Cgc devient sa valeur en régime

sous le seuil.

– En régime de fuite, ce sont les capacités overlap qui dominent les capacités sous le

seuil, nous retrouvons les équations 5.38 et 5.39.

Il est à noter que la modélisation dynamique du transistor en silicium microcristallin

étudiée ici est dans le domaine de faibles fréquences (quasi statique) du fait que notre appli-

cation n’est pas dans le domaine des hautes fréquences.
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5.3 Dépendance en température

Comme nous avons observé une dépendance linéaire de la tension de seuil en fonction de

la température dans le chapitre 4 de caractérisation du transistor, nous utilisons cette relation

pour modéliser globalement le comportement en température :

VT = VT0 + Kvt(T − T0) (5.59)

Cette relation est également utilisée dans le modèle du transistor en silicium amorphe

[31]. Le paramètre caractérisant l’influence des états de queue de bande Vaa est donné par :

Vaat = Vaa exp
[
Ea

qγ

(
1

Vth
−

1
Vtho

)]
(5.60)

Avec kBT = qVth, nous retrouvons la dépendance de la mobilité linéaire en température

à partir de l’équation 5.26 :

µFET = µ

(
VGS − VT

Vaat

)γ
= µ0 exp

(
−Ea

kBT

) (
VGS − VT

Vaa

)γ
(5.61)

Et le paramètre de modulation saturée :

αsat = αsat0 + Ksat(T − T0) (5.62)

5.4 Implantation du modèle dans le simulateur

Pour pouvoir utiliser le modèle du transistor en silicium microcristallin que nous avons

développé dans nos simulations, nous avons choisi le langage Verilog-A. Ce langage permet

aux utilisateurs de décrire eux-mêmes le comportement de leurs propres composants. Les

modèles implantés seront appelés lors de la simulation dans des simulateurs Spice comme

par exemple Spectre de chez Cadence.

Le modèle statique ID et les capacités CGS , CGD sont transcrits directement en langage

Verilog-A. Pour l’écriture du courant total de drain (que ce soit en statique ou en dynamique),

nous allons introduire les charges QGS et QGD (code Verilog-A) :

qgs = cgs*V(grille,source) ;

qgd = cgd*V(grille,drain) ;
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Les courants dynamiques correspondants sont :

igs = ddt(qgs) ;

igd = ddt(qgd) ;

Et les courants qui entrent dans toutes les électrodes du transistor :

I(drain) <+ ID-igd ;

I(grille) <+ igd+igs ;

I(source) <+ -ID-igs ;

Le modèle complet du transistor en silicium microcristallin sera mis en annexe.

5.5 Modélisation du vieillissement

Comme mentionné dans la partie caractérisation (chapitre 4), le décalage de la tension

de seuil du transistor en silicium microcristallin sous stress vient de l’implantation de charge

dans l’isolant de grille et de la création des états métastables dans le semiconducteur. Ce

dernier phénomène est beaucoup plus faible que dans le cas du silicium amorphe car la

fraction de cristallisation est ici proche de 100 %.

Libsch et al. [46], Jackson et al. [47] ainsi que Powell et al. [48] donnent une relation

exponentielle entre la tension de stress appliquée et le temps de stress sous la forme de

l’équation 5.63 :

∆VT = (VGS − VT0)
1 − exp

− (
t
τ0

)β (5.63)

Dans laquelle : VGS tension d’application de stress ; τ0 : temps de vieillissement ; β :

puissance de vieillissement.

Pour une utilisation de type “rapport cyclique” DC qui correspond à la proportion du

temps où le transistor est ON, le décalage de tension de seuil devient [62] :

∆VT = (VGS − VT0)
1 − exp

− (
DC t
τ0 f

)β (5.64)

Avec : f = 1/
√

DC.
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La figure 5.10 montre la modélisation de ce décalage de tension de seuil sous stress

(DC=1). Les paramètres obtenus sont : τ0 = 4.5 .108s et β = 1/3.
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Figure 5.10 – Modélisation de stress.

Avec différentes valeurs de tension de grille appliquées, nous avons obtenu la modifica-

tion de tension de seuil dans la figure 5.11 avec le DC de 1/5.
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Figure 5.11 – Décalage de tension de seuil en différentes VGS en fonctionnement.

Cette relation nous permettra d’estimer la durée de vie des écrans réalisés en silicium

microcristallin.
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5.6 Méthode de validation du modèle

Afin d’utiliser le modèle développé dans les simulations des circuits pour les applications

OLED, nous devons comparer la simulation avec la mesure. Nous disposons d’une station

de travail Sun Solaris qui contient ICCAP, Cadence et qui est relié à la machine de mesure

sous pointes Keithley 4200.

Outils ICCAP – Keithley 4200 – Verilog-A – Spectre de chez Cadence

Le progiciel ICCAP de chez Agilent nous permet à la fois de piloter la machine de mesure

Keithley 4200 via une connexion GPIB mais aussi d’appeler les simulateurs Spice, Spectre

de chez Cadence pour réaliser nos simulations. Il dispose également d’outils mathématiques

intégrés qui permettent d’extraire les paramètres des composants étudiés à partir de données

mesurées et du modèle qu’on lui fournit (méthode de minimisation quadratique linéaire ou

non sous contraintes).

Le schéma global de notre système, matériel et logiciel d’extraction de paramètres est

montré sur la figure 5.12.

Keithley 4200
Keithley 590 / 595

Kcal

Spectre Cadence Verilog-A

ICCAP

SimulationMesure
GPIB

Extraction des paramètres

Figure 5.12 – Chaı̂ne d’outils de caractérisation de transistors.

Les caractéristiques ID(VGS ) et ID(VDS ) sont mesurées par Keithley 4200 piloté par IC-

CAP. Ainsi, les simulations avec Spectre de Cadence sont validées en même temps par les

mesures récupérées dans ICCAP.
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Le modèle développé est bien vérifié comme l’illustre la figure 5.13, à la fois en ca-

ractéristique ID(VGS ) et en caractéristique ID(VDS ).
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Figure 5.13 – Simulation est validée par mesure en caractéristiques ID(VGS ), ID(VDS ).

Développement du modèle TFT en silicium microcristallin dans Matlab

Nous avons intégré également le modèle du transistor en silicium microcristallin dans

l’environnement Matlab sur lequel toutes les extractions de paramètres du transistor se basent.

Cette intégration nous permet de profiter de plusieurs outils mathématiques de traitement du

signal de Matlab qui sont déjà très développés dans le domaine scientifique et avec lesquels

nous sommes largement familiarisés.

La modélisation du transistor en silicium microcristallin dans Matlab est également mise

dans l’annexe.



82 Chapitre 5. Modélisation Spice de transistor en silicium microcristallin

En résumé, tous les paramètres de modélisation de transistors en silicium microcristallin

sont listés dans le tableau 5.1.

Paramètre Description Défaut Unité
Régime de fuite
σ0 Densité de conductivité de fuite minimale 7 10−9 AV−1µm−1

EL Énergie d’activation du courant de fuite par les trous 0.35 eV
IOL Densité de conductivité de fuite à zéro-bias 7.94 10−11 A
VDS L Paramètre de dépendance du courant de trous de VDS 20 V
VGS L Paramètre de dépendance du courant de trous de VGS 0.98 V
Régime sous le seuil
η Facteur d’idéalité du courant sous le seuil 11.6 −

mub Mobilité sous le seuil 6.12 10−9 cm2V−1s−1

Régime au-dessus du seuil
γ Paramètre de dépendance de la mobilité en VGS 0.294 −

λ Paramètre de conductance de sortie 0.00537 V−1

kVT Dépendance de la tension de seuil en température −0.09 VK−1

µ Mobilité effective des électrons dans le canal 1.5 cm2V−1s−1

m Paramètre de tension VDS effective 1.89 −

Rd Résistance du drain 1000 Ω

Rs Résistance de la source 1000 Ω

Vaa Influence des états de queue de bande à la mobilité 1.65 103 V
VT Tension de seuil à zéro-bias 4 V
Paramètres de saturation
αsat Paramètre de modulation saturée 0.485 −

ksat Dépendance de αsat en température 0.006 K−1

Paramètres physiques, dynamique
ε Constant diélectrique relative de l’isolant de grille 4 −

Ea Énergie d’activation de la mobilité linéaire 0.18 eV
VFB Tension de bande plate −3 V
tox L’épaisseur de la couche diélectrique 345 nm
OL Overlap entre la grille et le drain, la source 2 µm
W Largeur du canal 100 µm
L Longueur du canal 20 µm
Paramètres de lissage
∆ Paramètre de transition 1 −

Vmin Paramètre de convergence 0.812 V
Paramètres de vieillissement
τ0 Temps de vieillissement 2.0 108 s
β Puissance de vieillissement 1/3 −

Tableau 5.1 – Les paramètres du modèle de TFTs en silicium microcristallin.
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5.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons utilisé les propriétés physiques et électroniques du matériau

silicium microcristallin pour construire un modèle comportemental Spice performant de tran-

sistor TFT.

La validation du modèle développé est bien confirmée grâce aux extractions réalisées via

nos outils de caractérisations et de simulations ICCAP – Keithley 4200 – Spectre Cadence –

Verilog-A et Matlab.

Nous avons également intégré le modèle, développé en langage Verilog-A, au sein du

simulateur professionnel Spectre de Cadence. Cela va nous permettre d’effectuer des simu-

lations sur les circuits pixel OLED ainsi que les autres fonctions électroniques que nous

allons présenter par la suite.
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Avant les années 80, les matériaux organiques n’étaient utilisés en électronique que

comme des éléments photorésistifs ou des isolants passifs [21]. Ils ne jouaient aucun rôle

actif dans les techniques classiques de circuiterie. Depuis, de nombreux travaux ont mis

en évidence les propriétés semiconductrices et les propriétés photoémissives des matériaux

tels que les molécules organiques conjuguées, les oligomères “short-chain” et les polymères

“longer-chain”, mais aussi les composés organique – inorganique (hybrid). Ces matériaux

permettent aujourd’hui de commencer à concevoir une électronique “tout plastique” où tous

les composantes sont flexibles et souples.

Dans le cadre de notre travail de thèse, nous cherchons à montrer l’intérêt des transis-

tors TFT en silicium microcristallin, dans le cadre des écrans OLED à matrice active. Pour

ce faire, nous nous somme intéressés au fonctionnement d’un circuit hybride organique –

inorganique tels que le pixel OLED.

Pour ce faire, il nous a tout d’abord été nécessaire de développer un modèle comporte-

mental de type Spice performant du composant OLED.

6.1 Organic Light Emitting Diode

6.1.1 Structure géométrique et physique de l’OLED

Une diode électroluminescente organique “OLED”, fonctionne en première approxima-

tion, de la même façon qu’une LED inorganique. Les électrons injectés par la cathode et les

trous injectés par l’anode se rencontrent dans la couche d’émission grâce au champ électrique

entre les deux électrodes et leur recombinaison permet d’émettre de la lumière. La seule

85



86 Chapitre 6. Caractérisation et modélisation des OLEDs

différence, d’un point de vue électronique, entre une OLED et une LED inorganique est que

les couches (de transport des électrons, de transport des trous et la couche d’émission) sont

à base de matériaux organiques au lieu de semiconducteurs inorganiques.

La structure géométrique typique d’une OLED est représentée sur la figure 6.1. La mo-

bilité des électrons et des trous dans les matériaux organiques est beaucoup plus faible que

celle dans les semiconducteurs inorganiques. Par conséquent, les couches de transports ETL

et HTL (Electron Transport Layer et Hole Transport Layer) dans l’OLED sont dopées et aussi

très minces pour que le transport des électrons et des trous soit réalisé plus facilement. Typi-

quement, l’épaisseur de la LED en semiconducteur inorganique est de quelques micromètres

tandis que celle de l’OLED est de quelques centaines d’angstroms. De plus, les électrons

dans les composés organiques se déplacent plus difficilement que les trous. La couche HTL

doit être donc plus épaisse pour que les trous et les électrons arrivent à la couche d’émission

EL (emitting layer) au même moment et que leurs recombinaisons engendrent une émission

de lumière [19]. La couche d’émission ainsi que les deux couches de transports sont prises

en sandwich entre les deux électrodes. Pour pouvoir observer l’émission de la lumière, l’une

des deux électrodes doit être transparente. L’ITO (Indium Tin Oxyde) est, dans ce cadre, cou-

ramment utilisé car, en plus d’être transparent, il est compatible avec les niveaux d’énergie

des matériaux organiques électroluminescents [19].
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Figure 6.1 – Structure des couches d’une OLED.

6.1.2 Matériaux organiques constitutifs d’une OLED

Actuellement, il est possible de trouver sur le marché deux types de matériaux organiques

employés pour le développement des composants OLED où chacun montre ses avantages et
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ses désavantages. Une première voie se base sur le développement des organiques à petites

molécules et l’autre utilise les polymères.

Organique à petites molécules

Le développement des OLEDs à petites molécules a commencé en 1987 suite à des tra-

vaux réalisés par Kodak. La couche HTL est souvent composée d’amine tel que le NPB (fi-

gure 6.1) dans laquelle la mobilité des trous est beaucoup plus grande que celle des électrons.

La couche ETL ainsi que la couche d’émission EL est souvent en Alq3 (tri ‘8-hydroxy-

quinoline’ aluminium) comme montrée dans la figure 6.1 [19].

Les différentes couleurs de l’OLED sont obtenues en dopant le matériau Alq3, dans

la couche d’émission avec des matériaux à spectres d’absorption spécifiques. Les OLED

à petites molécules donnent les meilleurs résultats en terme de rendement lumineux. Par

contre, elles sont déposées par évaporation et comme elle ne supportent par l’oxygène, elle

nécessitent une encapsulation de très haute qualité.

Polymère

Les polymères sont actuellement les plus attractifs dans le domaine de l’électronique

grâce à leur facilité de production et leurs conditions intéressantes de dépôt qui ne re-

quièrent pas d’environnement ultra-propre pendant le processus de fabrication. En outre, ces

matériaux peuvent être facilement modifiés chimiquement pour que leur spectre soit dans le

domaine visible [20].

Dans ce cadre, la couche de transport HTL en petites molécules NPB peut être remplacée

par un polymère conductif comme le polyéthylène dioxythiophene polystyrene sulphonate

(PEDT/PSS) ou poly-(3,4-éthylenedioxythiophene) (PEDOT) et la couche d’émission est

remplacée par le polymère polyarylenes et fluorene [19] (figure 6.1).

Électrode

L’utilisation de composés organiques pour la fabrication des électrodes est encore en

phase prospective. À cause de la structure de bande des matériaux organiques, la cathode se

doit d’être le matériau qui injecte (perd) facilement des électrons. Les métaux low-work-

function comme le calcium, l’aluminium ou l’alliage de magnésium et d’argent (10 :1)
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sont compatibles et satisfont à cette demande. Cependant, ces matériaux (et également les

composés organiques) sont très sensibles à l’air et à l’humidité, qui dégradent de manière

drastique leurs propriétés optiques et électroniques [19]. Quelques groupes de recherche se

concentrent sur le développement et l’optimisation de matériaux d’encapsulation et de pro-

tection des OLED. L’objectif est d’augmenter leur durée de vie ce qui est encore aujourd’hui

un problème récurrent des écrans à base d’OLED.

6.1.3 Fabrication des OLEDs

Typiquement, l’OLED est réalisée sur un substrat transparent comme le verre ou le plas-

tique. Malgré tout, l’utilisation de substrat opaque est possible (pas de rétroéclairage). Les

couches HTL, EL et ETL en matériaux organiques sont déposées à basse température, par des

méthodes compatibles avec celles de l’industrie des semiconducteurs, comme l’évaporation

sous vide, la déposition par tournette, ou par des méthodes similaires à l’impression par jets

d’encre (ink jet printing), stamping et solution casting [21][22].

6.2 Caractérisation de l’OLED

6.2.1 Caractéristique électronique

La caractéristique de l’OLED est très sensible à la méthodologie utilisée, surtout au ni-

veau de courant faible. Cette propriété est importante car lors du fonctionnement de l’écran,

le signal adressé au pixel change sans arrêt, sans une loi prédéfinie.

La caractérisation est réalisée par le système de mesure Keithley 4200 (que nous avons

décrit dans un chapitre précédent). La méthode de mesure est un balayage d’une série de

tension VD (de manière croissante ou décroissante) pendant un certain de temps pour mesurer

le courant ID correspondant.

Direction de mesure

La mesure peut être effectuée dans le sens d’augmentation de tension VD ou le sens de la

diminution. Dans les deux cas, le courant dans l’OLED n’est pas à 0 lorsque la tension VD

est nulle. Si la première tension appliquée du balayage est négative, le courant 0 correspond
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à une tension négative appliquée et vis–versa.

Ce phénomène ainsi que celui suivant (vitesse de mesure) correspond à la modification

de la propriété du matériau organique par les charges piégées dans les couches organiques et

à l’interface entre les couches [25]. La relaxation de ces charges n’est pas assez rapide vis à

vis de la variation de la tension de mesure.

Vitesse de mesure

Suivant le même mécanisme, la vitesse de mesure modifie le décalage du point du zéro

de courant. Pour une mesure à vitesse lente, le décalage est plus proche de la tension nulle et

pour une mesure plus rapide, il en est plus loin. Le décalage zéro n’est obtenu qu’à la vitesse

très lente de dizaines de secondes entre deux points de mesure.

La figure 6.2.1 suivante montre les caractéristiques d’une OLED pour différentes vitesses

de caractérisation. Il n’y a pas de modification significative de caractéristique en régime de

courant fort. Par contre, le point de décalage n’arrive à tension nulle qu’avec une vitesse très

lente de plus de 40 secondes entre deux points de mesure.
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Figure 6.2 – Modification des caractéristiques ID(VD) par la vitesse de mesure.

Tension de départ

La modification de la propriété du matériau organique dépend de la tension appliquée

(considérée comme stress). Plus le premier point du balayage est de tension élevée, plus le

décalage observé du point zéro est important.



90 Chapitre 6. Caractérisation et modélisation des OLEDs

−0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5
10

−11

10
−10

10
−9

10
−8

10
−7

10
−6

10
−5

Tension anode [V]

C
ou

ra
nt

 a
no

de
 [A

]

St = 1V
St = 2V
St = 2.5V
St = 3V
St = 3.5V
St = 4V
St = 4.5V

Figure 6.3 – Modification des caractéristiques par tension de départ de mesure.

Température de mesure

L’OLED émet de la lumière et par conséquent, elle chauffe par effet Joule ce qui modifie

ces caractéristiques électriques. Pour tenir compte de ce phénomène, nous avons réalisé des

mesures de caractéristiques de l’OLED pour différentes températures.

Amélioration des contacts

Pour certaines OLEDs, la toute première caractérisation ne donne pas une caractéristique

attendue. À partir de la deuxième, les OLEDs fonctionnent correctement. Nous supposons

qu’après la fabrication, l’interface entre la couche organique et les électrodes est assez mau-

vaise à cause de l’oxydation. Sous un champ électrique fort appliqué, une fine couche d’oxyde

est détruite ce qui améliore les contacts.

6.2.2 Caractéristique optique

Le principe pour obtenir les couleurs de chaque pixel est exactement le même que dans

les écrans classiques. Chaque pixel polychrome est composé de trois sous-pixels mono-

chromes de couleurs respectivement rouge, bleue et verte. Cependant, les caractéristiques

luminosité – courant et/ou luminosité – tension des OLEDs pour les différentes couleurs ne

sont pas identiques. La caractéristique luminosité de l’OLED verte qui est assez linéaire est

souvent la plus intéressante [23]. Une caractéristique non-linéaire complique le circuit de
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commande qui doit alors compenser cette non linéarité.

Pour la simulation de la suite, nous allons considérer que la luminance de l’OLED dépend

linéairement du courant.

6.2.3 Durée de vie des OLEDs

Face à l’humidité et à l’oxygène de l’environnement, le matériau organique se dégrade

très rapidement. Comme la réalisation de l’OLED de fait à température ambiante, la pro-

tection par dépôt d’une couche isolante d’encapsulation n’est pas évidente, surtout sur une

large surface de la taille d’un écran. De nombreux travaux sont en cours actuellement sur

ce sujet mais surtout dans le cadre des écrans flexibles, on est encore loin de l’objectif de

10−5 − 10−6 g /m2/ jour d’O2.

6.3 Modélisation Spice d’OLED

6.3.1 Principe de modélisation

De manière basique, le modèle Spice statique d’une diode inorganique réelle est une ca-

ractéristique exponentielle avec une résistance en série qui est principalement la modélisation

de la résistance de contacts (entre les couches) et une résistance en parallèle qui découle du

transport des porteurs de charge minoritaires.

La structure que nous proposons pour une diode organique (OLED) découle du précédent

modèle mais cherche à tenir compte des différences de propriétés électroniques. Ainsi, on

considère qu’elle contient une caractéristique exponentielle : une diode principale, mais avec

plutôt que des résistances, un dipôle en série et un dipôle en parallèle comme montrés sur la

figure 6.4.

Dipôle série

Dipôle parallèle

Figure 6.4 – Modèle général de l’OLED.
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À partir des caractéristiques expérimentales et par extraction des paramètres, nous al-

lons identifier les comportements électroniques de ces dipôles et ainsi en proposer une

modélisation. Il est à noter que nous ne nous sommes intéressés ici qu’au comportement

de l’OLED pour des tensions positives (domaine de fonctionnement utile).

6.3.2 Extraction des caractéristiques

Malgré les différentes propriétés électroniques et la différence de structure, le comporte-

ment des dipôles série et parallèle ne peut pas être trop éloigné du comportement de la diode

inorganique, surtout en ce qui concerne le comportement linéaire de leur caractéristique. Par-

tant de ce constat nous pouvons prédéterminer le comportement et l’influence respective de

chacun de ces dipôles en fonction du point de fonctionnement considéré de l’OLED :

– Dipôle série : Par rapport au comportement exponentiel : diode principale, l’ajout d’un

dipôle série ne modifie pas le courant. Lorsque ce dernier est fort (voire très fort), la

chute de tension générée par le dipôle série est importante. Ainsi, on peut dire que

l’influence de ce dipôle est plus importante en régime de courant (tension) élevé et elle

l’est moins en régime de courant (tension) faible.

– Dipôle parallèle : ce dipôle a toujours la même tension que la diode principale. Lorsque

la tension appliquée est faible, la proportion de courant passant dans ce dipôle est

importante vis-à-vis de celui passant dans la diode principale. Ainsi, on peut dire que

l’on est plus sensible à l’influence du dipôle parallèle en régime de tension faible et

moins en régime de tension élevée.

En résumé, comme on peut le voir sur la figure 6.5, On considère donc que l’influence

du dipôle série est négligeable pour les tensions faibles, et celle du dipôle parallèle est

négligeable pour les tensions élevées. En outre, on considère que les deux sont négligeables

pour des plages de tensions moyennes. Sur la caractéristique exprimée en logarithme du

courant en fonction de la tension :

– La diode principale correspond à une droite (fonction exponentielle).

– En régime de faible tension, comme le dipôle parallèle devient important et s’ajoute à

la diode principale, il ajoute un courant supplémentaire au courant total sans modifier

la tension. La caractéristique n’est plus une droite. La pente devient plus faible que

celle du régime moyen.

– En régime de tension élevée, l’influence du dipôle série devient important et s’ajoute à
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la diode principale, il faut donc appliquer plus de tension pour obtenir le même courant.

Par conséquent, la pente est encore une fois plus faible que celle du régime moyen.
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Figure 6.5 – Comportement exponentiel est de pente maximale.

On peut donc conclure que le régime de tension moyenne, c’est le régime où la pente

de la caractéristique est maximale (présence de la diode principale seule). L’extraction des

paramètres de la fonction exponentielle Is et n est donc directe, par la relation :

Id = Is

(
exp

eV
nkT
− 1

)
≈ Is exp

eV
nkT

(6.1)

Une fois que la caractéristique du comportement exponentiel est identifiée, on peut par

comparaison extraire les caractéristiques du dipôle série et du dipôle parallèle.

En régime de tension faible, on prend la même tension que la tension appliquée, la

différence entre le courant total et le courant du comportement exponentiel est le courant

du dipôle parallèle Ip = Itot − Iexp. De même, en régime de tension élevée, on prend le même

courant que le courant total, la différence entre la tension appliquée et la tension du com-

portement exponentiel est la chute de tension du dipôle série. Les deux caractéristiques sont

ainsi extraites et montrées sur la figure 6.6.
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Figure 6.6 – Caractéristiques des dipôles parallèle et série.

6.3.3 Modélisation Spice d’une OLED

Les caractéristiques des dipôles parallèle et série montrent bien qu’ils n’ont pas de com-

portement linéaire et ne peuvent donc pas être assimilés à de simples résistances. Pour des

raisons de simplicité et tout en restant suffisamment proche de la physique, on modélise

le dipôle série par une diode idéale avec une résistance en série et on modélise le dipôle

parallèle, de manière similaire, par une diode idéale avec une résistance en série et une

résistance en parallèle.

Pour ajouter le comportement dynamique de l’OLED, on considère simplement qu’il y

a un condensateur en parallèle avec le modèle statique. L’extraction de la valeur de capacité

est faite en mettant une impulsion de tension sur l’OLED via une résistance de charge. On

mesure le temps de réponse du système via une lecture directe sur un oscilloscope.

Le modèle Spice complet de l’OLED est montré sur la figure 6.7 qui est composé d’une

diode principale D, une diode DS avec une résistance RS en série 1, une diode DP avec une

résistance RS P en parallèlle, une résistance parallèlle RP et une capacité C pour le comporte-

ment dynamique [68].

1Les OLEDs sont des éléments thermiquement auto-excité à cause de la lumière émise. Le dipôle en série

pourrait être modélisé par une résistance non linéaire qui est plutôt sous la forme [24] :

Rs = R0

(
V
V0

)α
Avec R0 la résistance à la tension de référence V0 appliquée.
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D Ds Rs

Dp Rsp

Rp

C

Figure 6.7 – Modèle équivalent complet de l’OLED.

L’accord entre le modèle développé et la simulation est tout à fait correct sur toutes les

OLEDs caractérisées comme nous pouvons le voir sur la figure 6.8. Il est à noter que dans les

applications que nous considérons dans ce travail, les OLEDs ne fonctionnent jamais sous

tension négative. Par conséquent, la modélisation de l’OLED sous tension négative ne nous

a pas semblé importante et le modèle que nous proposons n’est pas fonctionnel dans ce cas.
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Figure 6.8 – Accord entre la mesure et la simulation des OLEDs.



96 Chapitre 6. Caractérisation et modélisation des OLEDs

Les valeurs des paramètres de l’OLED suivant le modèle que nous proposons sont listés

dans le tableau 2 6.1.

Paramètre Description Unité

IS Is de la diode principale A

n Facteur d’idéalité de la diode principale −

IS S Is de la diode série A

nS Facteur d’idéalité de la diode sérielle −

RS Résistance série Ω

IS P Is de la diode parallèle A

nP Facteur d’idéalité de la diode parallèle −

RS P Résistance en série de la diode parallèle Ω

RP Résistance parallèle Ω

C Capacité de l’OLED F

Tableau 6.1 – Les paramètres du modèle OLED.

6.3.4 Compréhension physique du modèle

Le modèle proposé peut être expliqué de façon physique en faisant les considérations

suivantes :

– Le comportement exponentiel est le comportement de la jonction principale parmi les

jonctions de toutes les couches dans la structure OLED.

– La diode série correspond au regroupement de toutes les autres jonctions qui sont

beaucoup moins importantes que la jonction principale (structure multicouches).

– Résistance série : c’est la résistance de contacts entre les couches, entre l’électrode

avec l’extérieur.

– La résistance parallèle modélise le transport des porteurs de charges minoritaires.
2Pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas réaliser nous-mêmes les OLEDs. Par conséquent, le

paramètre s (la surface de l’OLED) ne peut pas être intégré dans cette modélisation. Nous pouvons par contre

estimer l’influence de la surface de l’OLED sur le paramètre IS comme :

IS = IS 0

s
s0

Avec s0 la surface de référence et IS 0 le courant IS pour l’OLED de cette taille de référence. Nous ne pouvons

pas donner la dépendance des autres paramètres en surface.
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– La diode parallèle met en évidence l’influence des autres pixels de la matrice. Malgré

la bonne isolation entre les lignes et les colonnes, la diaphonie entre pixels est très

faible mais pas toujours négligeable surtout pour des écrans à haute définition.

– Capacité : réponse dynamique de la structure multicouches.

6.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la structure physique, les propriétés de fonction-

nement, la caractérisation ainsi que la modélisation type Spice d’une OLED. En résumé,

l’OLED est un composant tout organique qui est facile à fabriquer avec la technologie com-

patible avec la technologie de transistors en couches minces et qui surtout a un rendement

plus élevé que les diodes électroluminescentes inorganiques. Tous ces avantages font de ce

composant un candidat plus qu’intéressant pour le domaine des écrans plats du futur.

Malgré tous ces avantages, les diodes électroluminescentes organiques montrent encore

une durée de vie faible à cause de leur sensibilité à l’humidité et à l’oxygène. Malheureu-

sement, la protection par la passivation (à basse température) n’est pas encore totalement

maı̂trisée.

Nous avons réalisé une modélisation de type Spice de la caractéristique courant – tension

de ce composant. Le modèle proposé est en fait un circuit équivalent contenant une diode

principale D, une diode DS avec une résistance RS en série, une diode DP ayant une résistance

en série RS P et une résistance en parallèle RP. Cette modélisation nous a permis dans la suite

de simuler le fonctionnement du circuit pixel OLED, ce qui fera l’objet du prochain et dernier

chapitre de cette thèse.
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Les chapitres précédents nous ont permis tout d’abord de mettre en évidence les pro-

priétés intéressantes du silicium microcristallin dans le cadre du transistor en couches minces

TFTs. Que ce soit en terme de stabilité ou de performance, les caractéristiques obtenues

placent ce composant comme un bon compromis entre les TFTs en silicium amorphe (meilleurs

performances et stabilité) et les TFTs en silicium polycristallin (plus grande facilité de fa-

brication). Nous avons proposé, dans un second temps, un modèle, statique et dynamique,

performant et fiable du transistor µc-Si TFT – le modèle que nous avons pu valider via de

nombreuses et multiples caractérisations expérimentales.

Au vu des performances mises en évidence, il nous a semblé tout à fait logique de tester,

via simulation dans un premier temps, des circuits logiques et analogiques simples.

– Tout d’abord, nous nous sommes intéressés à l’écran à matrice active OLED en étudiant

la faisabilité et le comportement d’un pixel OLED à 2 transistors µc-Si TFT.

– Dans un second temps, un circuit de drivers lignes pour les écrans AMLCD et AMO-

LED (la réalisation directement sur verre de ces drivers pourrait réduire le coût des

écrans de manière significative).

– Puis en conclusion, nous présenterons les premiers résultats obtenus sur des portes

logiques simples tels que des inverseurs et des oscillateurs en anneau.

99
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7.1 Circuit pixel de base à deux transistors

Dans la technologie OLED à matrice active, chaque pixel de la matrice consiste en un cir-

cuit électrique contenant une OLED qui émet la lumière, un ou des condensateurs et des tran-

sistors (TFTs) pour adresser et mémoriser le signal vidéo. L’adressage se fait ligne par ligne,

l’une après l’autre et les signaux vidéo sont fournis par les colonnes à la ligne sélectionnée.

Le circuit pixel à deux transistors 1 montré sur la figure 7.1 est celui qui est le plus simple

possible. Ce circuit requiert une très grande performance des composants car il ne possède

aucune structure de compensation des variations des paramètres (comme la tension de seuil

par exemple) au cours du temps et/ou sur une grande surface d’écran.

Data

Sélection

Vdd

T1
T2

C

OLED

M

Sélection

Data

Sortie

R
es

et

Figure 7.1 – Circuit à base de deux transistors.

L’avantage de ce circuit pour les TFTs amorphes est que le faible nombre de transistors

permet de faire des TFTs de taille importante fournissant malgré une faible mobilité un

courant suffisant dans l’OLED. Par contre, comme la variation de la tension de seuil des

TFTs en amorphe est très forte lorsqu’ils sont en fonctionnement, la durée de vie d’écrans

en amorphe est limitée pour cette structure de pixel.

Pour les TFTs en polysilicium, c’est un autre problème qui se pose. La variation spatiale

importante de la tension de seuil donne une image non-homogène (plus de 20% de variation

de luminosité constaté).

Le silicium microcristallin possède, comme nous l’avons montré, à la fois une bonne

1Il existe deux versions de ce circuit à deux transistors : le circuit à source fixe et le circuit à source flottante

qui correspondent à l’OLED mise au drain ou à la source de transistor T2. La source fixe assure un courant qui

ne dépend pas de la tension de l’OLED (VGS = VM et VGS = VM − VOLED dans les deux cas correspondant), ce

qui est plus favorable pour l’adressage de signaux vidéo, mais il reste le problème technologique : la connexion

du niveau de métal drain – source de T2 à l’anode (en ITO) est plus facile que la connexion à la cathode.
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homogénéité spatiale et une stabilité importante de la tension de seuil. C’est pour cette raison

que l’on espère bien qu’il est un candidat potentiel pour la réalisation du circuit pixel OLED

simple à deux transistors.

7.1.1 Fonctionnement du circuit

Supposons que le pixel est dans l’état initial de courant d’OLED I1 et on va adresser le

signal ‘Data’ pour que le courant devienne I2. Le potentiel au noeud M est respectivement

VM1 et VM2. Ces tensions sont de la même forme (en fonction du temps) que le courant

OLED. Le fonctionnement du circuit pixel suit les étapes (figure 7.1) :

1. Phase initiale : ‘Sélection’ est OFF, le transistor T1 est bloqué et le potentiel au noeud

M est tenu par le condensateur C. Il n’y a pas d’influence du signal ‘Data’ sur le

fonctionnement du circuit. En réalité, la valeur du signal ‘Data’ pendant cette phase

est celle des pixels de même colonne et des lignes précédentes.

2. Phase ‘reset’ : Pour assurer le fonctionnement performant du circuit, avant d’adres-

ser le signal Vdata2, on va passer par une phase de ‘reset’. Pendant cette phase, la

‘Sélection’ est ON pour activer la connexion entre le noeud M et ‘Data’. Le conden-

sateur C se décharge car ‘Data’ est mise au niveau bas.

3. Phase d’adressage : Pendant cette phase, la ‘Sélection’ est encore ON et on va passer

le signal ‘Data’ au noeud M via le transistor T1. Le potentiel de M augmente jusqu’au

niveau correspondant au courant I2 circulant dans l’OLED.

4. Phase auto-alimentée : À la fin de l’adressage, la ‘Sélection’ est positionnée au niveau

OFF et le circuit devient maintenant autonome. Le courant circulant dans l’OLED

correspond au potentiel du noeud M qui a été imposé par la tension ‘Data’ et qui est

mémorisé par la capacité C. La durée de cette phase est la plus longue, jusqu’à la

fin de la trame. Cette phase auto-alimentée devient la phase initiale pour la sélection

suivante.

7.1.2 Design du circuit pixel

Pour mieux comprendre le design de ce circuit, nous allons étudier un exemple concret

d’un écran avec :

– Taille d’écran : 640 x 480 pixels.
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– Taille de pixel : 180 x 60 µm2 pour chaque couleur.

– Fréquence de rafraı̂chissement : 50 Hz.

– Luminance : 200 cd m−2.

– Rapport d’ouverture 50 % (50/3 pour chaque sous-pixel).

– Contraste : 200.

– Rendement : verte de 50 cd/A, rouge 16 cd/A et bleue 5 cd/A.

– La lumière blanche contient verte 58.4 %, rouge 10.9 % et bleue 30.7 %.

Ces paramètres permettent de calculer le temps pour l’adressage de signal aux pixels :

– Temps de rafraı̂chissement : 50 Hz⇒ 20 ms

– Sélection d’une ligne : 480 lignes⇒ 20 ms/480 = 42 µs

Pour l’OLED de taille du pixel, la caractéristique courant – tension est montrée dans la

figure 7.2. Sa réponse optique est supposée linéaire en courant avec l’efficacité de 50 cd/A

(ce qui est le cas de la couleur verte) [62]. Pour obtenir la luminance maximale, il faut

avoir un courant dans l’OLED de Imax = 0.3 µA 2. Le courant minimum est donc Imin =

Imax/200 = 1.5 nA. Les tensions de l’OLED sont 2.5 V et 2.15 V respectivement dans les

deux cas.
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Figure 7.2 – Caractéristique électronique et optique de l’OLED utilisée.

2La contribution de la couleur verte est de 58.4 % de la luminance maximale. Le courant fallu est de :
Lum

RappOuv ∗Rendmt ∗ Polarz . On en déduit le niveau de courant maximum pour les deux autres couleurs est 0.55 µA et

0.15 µA pour rouge et bleue respectivement.
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Détermination de la tension d’alimentation

Pendant le fonctionnement de la matrice, il peut y avoir des chutes de tension d’alimen-

tation au niveau d’un pixel car l’image sur l’écran change sans arrêt.

Pour assurer un niveau de courant stable dans l’OLED qui ne dépend pas de cette modi-

fication, le transistor source de courant T2 doit fonctionner en régime de saturation.

En caractéristique IDS (VDS ), nous trouvons que la tension VDS du transistor qui assure

la saturation est plus grande que 7 V . Nous choisissons donc une tension de saturation du

transistor de 10 V et comme la tension aux bords de l’OLED est comprise entre 2.15 V et

2.5 V , il est raisonnable de prendre une alimentation Vdd = 12 V .

Vdd = 10 + 2 = 12 V (7.1)

Détermination de la taille de transistor T2 et de la tension VM

Comme le transistor T2 fonctionne en régime de saturation, la tension de grille de T2 doit

être bien sûr VM > VT avec VT la tension de seuil du transistor T2. Nous choisissons donc

une valeur minimale de VM d’environ VT + 1 V .

Pour notre transistor, VT = 4 V ⇒ VM(min) = 5 V .

En se plaçant sur la caractéristique de simulation, comme le courant minimum de l’OLED

correspondant est de 1.5 nA, le transistor T2 doit avoir un rapport W/L de 6. Nous choisissons

donc W = 30 µm et L = 5 µm. Les caractéristiques ID(VDS ) et ID(VGS ) de ce transistor sont

montrées sur la figure 7.3.
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Figure 7.3 – Caractéristique du transistor W/L = 30/5 (simulation).
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Avec ce transistor, le niveau de courant maximum de 0.3 µA correspond à la tension de

grille VM(max) = 10 V . La plage de VM comprise entre 5 V et 10 V est tout à fait raisonnable

pour l’électronique de drivers des écrans.

Détermination de la tension de ‘Data’

Pendant la phase d’adressage, sur le transistor T1, le noeud ‘Data’ correspond au drain,

M correspond à la source et ‘Sélection’ à la grille. ‘Data’ et M changent de rôles pendant la

phase de ‘reset’. Les niveaux de ‘Data’ sont donc compris entre 5 V et 10 V comme le niveau

de tension du noeud M. On verra par la suite, que la tension de ‘Data’ et la tension du noeud

M après l’adressage ne peuvent pas être de même niveau.

Détermination de la taille de transistor T1 et du condensateur

Tous les composants T1, T2, OLED et le condensateur doivent être positionnés dans la

zone correspondant à la surface du pixel (à peu près 200 µm x 200 µm).

Il faut noter que les TFTs ont également des comportements dynamiques. Nous allons

considérer le comportement du couplage C et CT FT1 pendant le passage de la ‘Sélection’ du

niveau haut au niveau bas.

La charge stockée au noeud M, lorsque la ‘Sélection’ est en niveau haut, est donnée par :

QM = VMC +CT1d(VM − VS elH) (7.2)

Où CT1d est la capacité CGD de T1.

La charge de ce noeud lorsque la ‘Sélection’ est en niveau bas, est donnée par :

Q′M = V ′MC +CT1d(V ′M − VS elL) (7.3)

Pendant un moment très court, cette charge doit rester constante, ce qui nous donne :

QM = Q′M ⇒ V ′M = VM −
CT1d

C +CT1d
(VS elH − VS elL) (7.4)

Cette équation 7.4 signifie que la tension du noeud M chute après la phase de ‘Sélection’.

Pour réduire ce problème de chute de tension (qui perturbe l’adressage des signaux), il faut

choisir les paramètres de manière à ce que le rapport CT1d/(C+CT1d) soit le plus petit possible

donc un W.L petit.
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En outre, comme l’adressage d’un pixel se fait sur une courte durée, il faut que le courant

qui passe dans T1 (de switch) soit assez important pour charger suffisamment la capacité

C. Pour le transistor T1, on doit alors faire un compromis entre un W.L petit et un W/L

suffisamment grand. Le choix pratique de W et de L sera réalisé par optimisation successive

via la simulation.

Détermination du niveau de tension de ‘Sélection’

La tension ‘Sélection’ doit assurer que le transistor T1 est ouvert pendant la phase de

Reset et que l’adressage soit bien bloqué pendant tout autre moment.

La phase de fermeture de T1 correspond à VGS = −6 à −1V où le courant de drain est

minimum (voir la caractéristique de TFT dans la figure 7.3). Comme le potentiel au noeud

‘Data’ et au noeud M est compris entre 5 V et 10 V , le niveau BAS de la ‘Sélection’ pourrait

être de 4V .

Dans la phase de sélection, un potentiel élevé pour ‘Sélection’ signifie que le Reset et

l’adressage se feront plus rapidement car le T1 est mieux saturé. Mais la chute de potentiel du

noeud M devient alors plus importante au moment du changement de niveau de ‘Sélection’

(voir l’équation 7.4). Il faut donc là aussi faire un compromis. La valeur de ‘Sélection’ sera

fixée par la simulation.

7.1.3 La simulation d’un circuit pixel OLED

Finalement, les paramètres des composants dans le circuit OLED sont :

– Transistor T1 : W = 15 µm, L = 2.5 µm et OL = 1 µm.

– Transistor T2 : W = 30 µm, L = 5 µm et OL = 1 µm.

– Capacité : C = 0.9 pF.

– OLED 3 : Is = 4.4 10−26 A, n = 2.17, RP = 1012Ω et RS = 1.8 105Ω.

– Tensions : Vdd = 12 V , VData = 4.5 V à 10 V , VS elect = 20 V .

Ces données correspondent à une taille du pixel de 200 x 60 µm.

La simulation réalisée via le simulateur Spectre donne les réponses représentées sur la

figure 7.4 au moment d’un changement de trame. On voit clairement les phases reset, adres-
3L’OLED utilisée pour la simulation est choisie pour fonctionner principalement dans la partie d’in-

fluence de la diode principale. Les dipôles série et parallèle dans le modèle complet sont considérés comme

négligeables.
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sage, désélection et une petite chute de tension du noeud M après la sélection.
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Figure 7.4 – Simulation d’un pixel OLED.

Le niveau du courant d’OLED en fonction de la tension de l’entrée VData est tracée sur la

figure 7.5.
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Figure 7.5 – Relation entre le courant de sortie et la tension entrée.

Cette relation peut être estimée par l’équation :

IOLED = A(VData − V0)α (7.5)

Avec les coefficients A = 9.1 Ut, V0 = 4.3 V et α = 2.
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Cette relation permet au driver colonne de déduire le niveau de tension de Data à adresser

pour avoir une luminance bien définie.

7.1.4 Fenêtre autorisée des paramètres

Les calculs précédents nous ont permis de démontrer par la simulation que les transistors

µc-Si TFT avaient la capacité d’assurer un fonctionnement tout à fait correct d’un circuit

pixel OLED. Mais cette validation a été effectuée uniquement dans des conditions optimales

de fonctionnement et n’est donc pas suffisante pour valider proprement la pertinence de notre

approche.

Comme expliqué dans l’introduction de ce chapitre, les exigences qui assurent le bon

fonctionnement d’un pixel OLED sont le courant de fuite pour le transistor T1 et la stabilité

pour le transistor T2. Afin de tester le comportement du pixel face à ces contraintes nous nous

proposons de changer les paramètres de fonctionnement pour trouver le pire cas qui assure

encore le fonctionnement correct de l’écran.

Influence du courant de fuite

Pour étudier la limite autorisée du courant de fuite qui assure encore le fonctionnement

correct du pixel, nous essayons d’augmenter le niveau du courant de fuite du transistor T1 en

modifiant le paramètre σ0
4. Par décharge capacitive du condensateur via le transistor T1, la

tension du noeud M n’est pas totalement mémorisée et le courant de l’OLED baisse à la fin

de la trame (20 ms).

Le pire cas correspond ici au cas où VData reste la plus faible (qui est de 4 V) après la

sélection 5. Les courants d’OLED, avec différentes valeurs de σ0, au passage à la deuxième

trame sont montrés dans la figure 7.6.

La figure 7.7 montre la modification du courant OLED en fonction du courant de fuite à

VDS = 1V du transistor T1.

Nous pouvons estimer que le courant de fuite autorisé pour le transistor T1 pour que le

courant d’OLED change de moins de 10% à la fin de la trame est de 2 pA à VDS = 1 V .

4Le courant de fuite est principalement donnée par I f uite = Wσ0VDS .
5C’est le cas où le pixel des lignes suivantes et de même colonne deviennent noirs. Dans cette condition, la

décharge de la capacité après la sélection est la plus favorable.
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Figure 7.6 – Courant OLED au changement de trame avec différents σ0.
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7.1. Circuit pixel de base à deux transistors 109

Modification de la tension d’alimentation

La chute de tension d’alimentation conduit à la chute du niveau de courant dans l’OLED.

La figure 7.8 montre la modification du courant pour différentes tensions d’alimentation.
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Figure 7.8 – Influence de tension d’alimentation au circuit OLED.

La simulation est effectuée avec la tension d’alimentation dans la plage de 10 V à 14 V et

nous avons trouvé une chute de courant d’OLED (par conséquent,de la luminance) de moins

de 4 %, ce qui est en dessous de la sensibilité de l’oeil.

Modification de la conductivité de transistor T2

Ce problème revient à la même étude que le vieillissement du matériau silicium micro-

cristallin pendant le fonctionnement de l’écran. Nous allons le traiter dans ce qui suit pour

prévoir la durée de vie du dispositif.

7.1.5 Durée de vie des écrans OLED utilisant le silicium microcristallin

La durée de vie de l’écran correspond au moment où sa luminance est diminuée de 50 %

[62] par rapport à celle originale. La diminution de luminance est reliée dirrectement au

vieillissement des composants.

La figure 7.9 montre la diminution du courant d’OLED lorsque la tension de seuil du

transistor change de 4 V à 5 V (le vieillissement fait augmenter la tension de seuil du tran-
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sistor). Le niveau de courant et le pourcentage de changement par rapport à l’original seront

représentés sur la figure 7.10.
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Figure 7.9 – Courant OLED à différentes valeurs de tension de seuil.
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Figure 7.10 – Changement de niveau de courant OLED en VT .

Dans cette simulation, la modification de 50% du courant de l’OLED à la luminance

maximale, correspond à une modification de à peu près 1 V de la tension de seuil. Il est à

noter que le changement est moins important pour un niveau de courant plus faible.

Grâce à l’équation 5.64 sur le vieillissement du matériau et ce qui est montré dans la

figure 5.11, nous pouvons définir la relation exprimant la modification de la luminance en

fonction du temps d’utilisation. Cette relation est montrée sur la figure 7.11. Nous pouvons
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estimer que la durée de vie de l’écran est de l’ordre de 104 heures (dans le cadre des appli-

cations de type télévision la norme est de 104 heures).
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Figure 7.11 – Durée de vie de l’écran OLED.

7.2 Circuit driver ligne

Le driver ligne est un registre à décalage qui décale le signal d’entrée comme montré sur

la figure 7.12 [61]. La sortie d’un registre sert ensuite à activer le fonctionnement du driver

de la ligne suivante.

A la ligne 1

A la ligne 2

A la ligne 3

A la ligne 4

. . .

driver 1

driver 2

driver 3

driver 4

Clks
SET

Figure 7.12 – Drivers ligne en matrice active.

Le signal de sortie d’un driver ligne correspond à la tension de sélection du pixel dans le

circuit pixel OLED à deux transistors.
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Comme le silicium microcristallin montre une performance remarquable, il n’est pas

seulement utilisé dans les transistors de pixels mais on espère également pouvoir intégrer

tout le système sur un seul substrat de verre : les drivers, les circuits des pixels. C’est déjà le

cas pour le silicium polycristallin. La réalisation de ce système permet de réduire le coût de

fabrication en éliminant les drivers externes et les connexions de ces drivers à la matrice de

pixels.

Pour le choix de la structure il nous a paru logique de prendre une structure de drivers

ligne conçue à base de transistors en polysilicium. En effet, ces derniers ne comportent pas

de circuit de compensation comme dans le cas des drivers à base de transistors en silicium

amorphe.

Le circuit de driver avec les signaux d’input est montré sur la figure 7.13. Dans ce circuit,

le signal de sortie du driver n+3 sera utilisé comme le signal de “reset” du driver n. Le driver

n et le driver n + 3 utilise le même signal d’horloge Clkn.

SET(IN) RESET CLK

MASSE

P1

P2

OUT

T1 T2
T3

T4

T5

T6
C

0

SET(IN)

RESET

CLK

OUT

0 1 2 3 4 5 6

Figure 7.13 – Schéma de driver ligne.

Fonctionnement du driver ligne

L’allure des signaux est montrée dans la figure 7.13 à droite.

– Phase 1 : SET = haut, RESET = bas, CLK = bas ⇒ T1 ouvert, T5 ouvert, T2 fermé

⇒ P1 haut, P2 bas⇒ T3 ouvert, T4 fermé, T6 fermé. La sortie OUT est donc reliée au

CLK qui est au niveau bas.

– Phase 2 : SET = bas, RESET = bas, CLK = haut ⇒ le potentiel au noeud P1 est

mémorisé par la capacité C0 et OUT est donc encore relié au CLK. OUT est au ni-

veau haut. Ce qui signifie que la sortie passe au niveau haut juste après la descente de

l’entrée.
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– Phase 3 : Rien changer pour les signaux SET et RESET. CLK passe au niveau bas et

par conséquent, la sortie passe également au niveau bas. On trouve que la sortie est

identique à l’entrée avec un décalage.

– Phase 4 : RESET passe en haut qui permet de relier le noeud P2 au RESET, T6 et T4

deviennent ouverts. P1 et la sortie sont donc reliés à la masse : OUT = bas, T3 fermé.

– Phase 5 : RESET et SET sont toujours aux niveau bas. Les potentiels aux noeuds P1

et P2 ne peuvent pas être changés. Deux condensateurs C0 et CP2 sont mis aux noeuds

P1 et P2 pour renforcer la mémorisation de la charge. Le signal CLK a donc aucune

influence sur la sortie.

– Phase 6 : À partir de la phase 6, le CLK sert aux drivers des lignes suivantes. SET et

RESET reviennent après une trame (de 20 ms pour un écran qui fonctionne à 50 Hz

par exemple).

Ajustement des paramètres, simulation

Comme le circuit fonctionne en dynamique, les couplages comme ceux que nous avons

étudiés dans le fonctionnement du circuit pixel OLED à deux transistors sont très importants.

Prenons la tension du noeud P1 par exemple.

Lorsque SET est au niveau haut : V1
P1 ≈ S EThaut.

Lorsque le signal SET passe du niveau haut au niveau bas, le potentiel de la grille de

transistor T1 devient faible (S ETbas). Le transistor T1 devient bloqué et la conservation de la

charge du noeud P1 fait diminuer le potentiel : V2
P1 < V1

P1 (couplage avec la capacité Cgs de

transistor T1).

Lorsque le signal CLK passe du niveau bas au niveau haut, la charge du noeud P1 est

toujours conservée et le potentiel du noeud P1 augmente (couplage avec la capacité Cgd du

transistor T3) : V3
P1 > V2

P1.

Nous avons trouvé que le niveau du potentiel V3
P1 est contrôlable par la modification de

la taille du transistor T3, ce qui modifie la capacité Cgd de ce transistor. Pour assurer que la

sortie peut être utilisée comme l’entrée du driver suivant, son niveau de potentiel doit être le

même que celui du signal SET ce qui impose que V3
P1 doit être plus grande que S EThaut.

V3
P1 − OUThaut > VT ⇒ V3

P1 > VT + OUThaut = VT + S EThaut

Dans laquelle VT est la tension de seuil d’un transistor.
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L’ajustement de la taille des transistors se fait par la simulation. Les paramètres des

composants sont listés dans le tableau 7.1.

Composant Taille Unité

T1 W/L = 80/3 µm

T2 W/L = 500/5 µm

T3 W/L = 50/5 µm

T4 W/L = 60/5 µm

T5 W/L = 1000/3 µm

T6 W/L = 100/5 µm

C0 0.5 pF

CP2 1 pF

Tableau 7.1 – Paramètre de composants driver.

La simulation réalisée par Spectre Cadence est tracée sur la figure 7.14. Les 5 étages mis

en série sont suffisants 6 pour assurer une simulation du fonctionnement correct. L’étage 2

utilise la sortie de l’étage 1 comme SET et il profite de la sortie de l’étage 5 comme RESET,

ceux-ci ne sont pas idéalement carrés comme le signal généré par une source de tension

(comme tous les autres étages). L’étage 2 est donc le plus réaliste.
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Figure 7.14 – Simulation de drivers ligne en silicium microcristallin.

6L’augmentation du nombre d’étages à simuler n’est pas toujours possible car la simulation commence à

avoir la difficulté de converger.
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Il faut noter également que la sortie sera utilisée comme sélection des pixels de toute la

ligne, il faut donc ajouter pour simuler ces pixels, une capacité de sortie dans le “netlist” de

la simulation.

7.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré premièrement le design du circuit pixel OLED

en utilisant les transistors en silicium microcristallin. Le design réalisé se base sur les ca-

ractéristiques électroniques et optiques de l’OLED de la couleur verte qui est la meilleure

en rendement et en linéarité (relation entre la luminance et le courant). Par la simulation du

circuit pixel avec les modèles du transistor et de l’OLED développés, nous avons estimé le

pire des cas de transistor en silicium microcristallin (un courant de fuite élevé) qui assure

encore le fonctionnement correct de l’écran. La durée de vie des écrans utilisant le silicium

microcristallin est estimée à 104 h.

Pour les autres couleurs (bleue et rouge), la linéarité est moins bonne. Par conséquent,

il doit y avoir un driver colonne (ce qui traduit le signal tension en résultat de luminance)

plus compliqué. Le rendement moins élevé de ces deux couleurs est compensé par leur faible

contribution dans la couleur blanche.

Dans une seconde partie, nous avons réalisé la simulation du fonctionnement de driver

ligne utilisant le transistor en silicium microcristallin. Cette simulation a démontré un fonc-

tionnement similaire à celui obtenu avec le silicium polycristallin. Le résultat est tout à fait

correct avec un signal de largeur de 200 µs, ce qui reste encore lent 7. Pour cause de conver-

gence lors de la simulation, la réduction de la largeur du signal n’était pas toujours possible.

Finalement, nous avons réalisé également les tests de simulation des inverseurs et sur-

tout d’un oscillateur en anneau “ring oscillator”. Ce dernier n’a pas été optimisé (tailles des

transistors) car nous n’avons pu corriger le problème de convergence qu’au dernier moment.

Circuits inverseurs et “ring oscillator”

– Figure 7.15a : Inverseur NMOS avec la résistance de charge R.

7Il est à noter que la sélection de la ligne d’une matrice 640x480 50 Hz est d’environ 40 µs comme étudié

pendant la simulation du circuit pixel.
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– Figure 7.15b : Inverseur NMOS dont le transistor T1 ayant VGS −VT = VDS −VT < VDS

fonctionne en régime de saturation.

– Figure 7.15c : Inverseur NMOS dont le régime de fonctionnement de transitor T1 est

modulable par la deuxième tension de commande Vdd2.

– Figure 7.15d : “Ring oscillator” qui est constitué d’un nombre impaire d’inverseurs en

série dont la sortie du dernier inverseur est reliée à l’entrée du premier.

Entrée

Sortie Sortie Sortie
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R

T2

T1

T2

T1

T2

Vdd Vdd2Vdd Vdd

+ + + + +

(a) (b) (c)

(d)

1 2 2n+1

Figure 7.15 – Inverseur NMOS et “ring oscillator”.
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Figure 7.16 – Simulation statique de l’inverseur.
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Réponse statique de l’inverseur sur la figure 7.15b

Figure 7.17 montre les signaux en simulation des 4 sorties d’un circuit constitué de 4

inverseurs en série. La tension d’entrée (premier inverseur) est balayée de 0 à 15V.
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Figure 7.17 – Réponse statique de 4 inverseurs en série.

En utilisant la deuxième source d’alimentation Vdd2 comme dans la figure 7.15c, le niveau

de tension de sortie est contrôlable.

Signal d’oscillation du “ring oscillator”

Figure 7.18 montre le signal d’oscillation d’un “ring oscillator” constitué de 15 inverseurs

dont chacun ayant T1 : W/L = 10 µm/5 µm et T2 : W/L = 100 µm/5 µm. Le signal oscillant

a une fréquence de 10.1 kHz. Les deux autres types d’inverseurs sont simulés également. Le

tableau 7.2 résume les résultats de simulation.

Circuit T1 W/L T2 W/L Fréquence

1 10/5 100/5 10.1 kHz

2 10/10 200/10 2.4 kHz

3 10/20 250/10 1.2 kHz

Tableau 7.2 – Résultats de simulation sur “ring oscillator”.
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Figure 7.18 – Signal d’oscillation du “ring oscillator” (15 inverseurs).
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Les Organic Light Emitting Diode Displays sont de nos jours un domaine de recherche

en très grande expansion. Ce travail de thèse a pour ambition de couvrir plusieurs étapes

nécessaires pour une éventuelle industrialisation de cette technologie d’écrans plats grâce

à l’utilisation de transistors en couches minces en silicium microcristallin. Ce dernier est

en effet un candidat prometteur en termes de fiabilité, de performance, de consommation

d’énergie ainsi que de coût de fabrication par rapport à ses concurrents : le silicium amorphe

et le silicium polycristallin. Toutes ces étapes consistent à :

– Une étude sur le design technologique des composants électroniques et la réalisation

des jeux de masques de lithographie.

– Une description des technologies en salle blanche pour la réalisation des composants.

– Des études sur la caractérisation et sur l’extraction des paramètres importants dans

le but de confirmer et d’améliorer la performance des composants réalisés ainsi que

d’échanger des “feedback” avec d’autres équipes de travail.

– Des études sur les propriétés physiques du matériau qui mènent à la construction du

modèle comportemental type Spice du transistor.

– Des simulations de circuits utilisant le silicium microcristallin dans les applications

pixel OLED ainsi que d’autres fonctions électroniques pour prévoir leurs performances

lors d’une utilisation future.

– Des études sur la caractérisation et la modélisation Spice de l’OLED.

Design de masques et technologie salle blanche

Nous avons réalisé nos propres masques pour fabriquer et étudier proprement les in-

fluences des paramètres technologiques sur le fonctionnement des composants. Les dessins

119
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de masques se focalisent sur :

– Les variations des paramètres géométriques comme la taille de transistors.

– Les composants contrôlant la qualité technologique (les résistances TLM, l’aligne-

ment, les vérifications de la gravure, ...).

– Les circuits de tests comme le driver ligne, les inverseurs, les circuits pixels OLED.

Les masques sont principalement conçus pour réaliser des transistors en bottom gate mais

nous pouvons également réaliser des transistors en top gate avec le même jeu de masques.

La technologie est réalisée dans la salle blanche de Thales TRT qui comprend touts les outils

de lithographie et de gravure. Les transistors sur les substrats souples tels que le polyimide

et l’acier ont été aussi réalisés avec des résultats prometteurs.

Caractérisation et extraction des paramètres

Les transistors en couches minces TFTs en silicium microcristallin sont réalisés et sont

caractérisés par notre système de mesure sous pointes Keithley 4200 avec ses modules

complémentaires. La caractérisation se fait sous plusieurs conditions de fonctionnement : la

température du substrat, l’humidité contrôlée via un vide primaire, le stress en appliquant une

tension élevée. Nous avons ainsi obtenu des transistors ayant des performances intéressantes.

L’extraction des paramètres se base sur le modèle existant du transistor monocristallin et du

transistor en silicium amorphe. Nous avons également réalisé des extractions de paramètres

plus fines avec le modèle de transistor construit en utilisant les outils d’ICCAP ou bien de la

toolbox “traitement du signal” de Matlab.

Modélisation Spice de TFT et OLED

Un modèle statique et dynamique type Spice de transistor en silicium microcristallin

type N est proposé, se basant sur les propriétés physiques du matériau. Le modèle statique

proposé divise en trois régimes le comportement du transistor :

– Régime de fuite qui représente le courant de surface, la conductivité intrinsèque de la

couche active et le courant de jonctions P-N (courant de trous) lorsque la tension grille

– source appliquée devient très négative.

– Régime sous le seuil qui représente le remplissage des états de défauts dans le semi-

conducteur, principalement les états profonds. Un comportement en loi exponentielle

est proposé.
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– Régime au-dessus du seuil qui représente une contribution dominante des états de

queues de bande dans le profil du champ électrostatique dans le semiconducteur. La

mobilité à effet de champ des porteurs de charge dans le canal dépend d’une loi en

puissance de la tension grille – source appliquée.

Un modèle Spice de l’OLED est également proposé. Le circuit équivalent de l’OLED est

constitué de composants classiques comme des diodes, des résistances et un condensateur.

Tous ces modèles sont intégrés via le langage Verilog-A dans le simulateur Spectre de

Candence et sont validés par nos outils de caractérisation.

Simulation de circuits d’applications OLED

La simulation du circuit pixel OLED et du driver ligne a été réalisé. Nous avons démontré

la possibilité d’utiliser des transistors en silicium microcristallin dans les applications OLED.

Les inverseurs ainsi que les oscillateurs en anneau (“ring oscillator”) sont également étudiés

et leur faisabilité démontrée. Il est à noter que le modèle intégré dans l’environnement

Verilog-A est finalement optimisé pour assurer la convergence du simulateur Spectre.

Au point de vue des perspectives, il nous reste de multiples choses à réaliser et/ou à

optimiser comme :

– La réalisation et la modélisation de transistor de type P.

– L’optimisation de la structure du TFT pour améliorer encore les performances et la

stabilité.

– La réalisation des transistors de structure top gate.

– De la vérification expérimentale des circuits simulés (circuit pixel OLED, les inver-

seurs et les oscillateur en anneau).

– D’envisager d’autres fonctions électroniques à base de transistors en silicium micro-

cristallin.

– D’étudier et de réaliser avec de meilleurs performances des transistors sur des substrats

souples.
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[67] Réalisation de transistors sur le substrat acier en collaboration avec LFB, Université
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A A

F  ́  

La modélisation est effectuée par Verilog-A, Spice, Spectre et Matlab.

A.1 Modélisation de TFTs avec Matlab

% isimul

%

% paraab=[W,L,OL,vto,gam,lambd,muo,asat,m,rs,delt,vmin,vaa,mub,eta,vfb]

% muo entered by cm2/Vs

% paraf=[sigo,iol,vdsl,vgsl] ;

% sigo = W*sigo a / iol=W*iol a

% para=[paraab,paraf] ;

function [ids ia ib ifuite cgs cgd]=sim tftmicro(vgs,vds,parameters)

% convert vgs et vds to colones,

if size(vds,1)==1 % ligne or one element

vds=vds’ ;

end

if size(vgs,1)==1 % ligne or only one element

vgs=vgs’ ;

end

paraab=parameters(1:16) ;

paraf=parameters([1 17:end]) ;

% initialisation

ids=zeros(length(vgs),length(vds)) ;

ia=ids ;ib=ids ;ifuite=ids ;

129
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for j=1:length(vds)

vds1=vds(j) ;

if vds1==0

ids(:,j)=0 ;ia(:,j)=0 ;ib(:,j)=0 ;ifuite(:,j)=0 ;

else

[iab1 ia1 ib1 cgs1 cgd1]=sim iab(vgs,vds1,paraab) ;

ifuite1=sim fuite(vgs,vds1,paraf) ;

ids(:,j)=ifuite1+iab1 ;

cgs(:,j)=cgs1 ;cgd(:,j)=cgd1 ;

ia(:,j)=ia1 ;ib(:,j)=ib1 ;ifuite(:,j)=ifuite1 ;

end

end

% sub

% simul ia ib d’un seul vds

function [iab ia ib cgs cgd]=sim iab(vgs,vds,parameters)

if vds==0 % length(vds) has to be 1

ia=0 ; return

end

% para

W=parameters(1) ;L=parameters(2) ;OL=parameters(3) ;

vto=parameters(4) ; gam=parameters(5) ;

lambd=parameters(6) ; muo=1E-4*parameters(7) ;

asat=parameters(8) ; m=parameters(9) ;

rs=parameters(10) ; delt=parameters(11) ;

vmin=parameters(12) ;vaa=parameters(13) ;

mub=1E-4*10ˆparameters(14) ;

eta=parameters(15) ;vfb=parameters(16) ;

epsi=4 ;epsio=8.85E-12 ;tox=345E-9 ;ev=1.6E-19 ;kb=1.38E-23 ;T=300 ;

vth=kb*T/ev ;cox=epsi*epsio/tox ;

vgte=sim vgte(vgs,vto,delt,vmin) ;

vdse=sim vdse(vds,vgte,asat,m) ;

gchia=(W/L)*cox*muo*vgte.ˆ(gam+1)/vaaˆgam ;

gcha=gchia./(1+2*rs*gchia) ; %rs = rd

ia=gcha.*vdse*(1+lambd*vds) ;
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exp12=exp(ev*(vgs-vfb)/(eta*kb*T)) * (1-exp(-ev*vds/(eta*kb*T))) ;

ibo=(W/L)*cox*mub*vth*vth*exp12 ;

gchib=ibo./vdse ;

gchb=gchib./(1+gchib*2*rs) ;

ib=gchb.*vdse*(1+lambd*vds) ;

iab=ia.*ib ./ (ia+ib) ;

% dynamique

cf=0.5*epsi*epsio*W ;

col=epsi*epsio*W*OL/tox ;

cgca=epsi*epsio*W*L/tox ;

cgcb=W*L*cox*(mub/muo)*(vth/eta)*exp12./vdse ;

cgc=cgca*cgcb./(cgca+cgcb) ;

vdsat=asat*vgte ;

fcs=[] ;fcd=[] ;

for j=1:length(vgte)

fcs=[fcs ;1-((vdsat(j)-vdse(j))/(2*vdsat(j)-vdse(j)))ˆ2] ;

fcd=[fcd ;1-(vdsat(j)/(2*vdsat(j)-vdse(j)))ˆ2] ;

end

cgs=col+cf+2*fcs.*cgc/3 ;

cgd=col+cf+2*fcd.*cgc/3 ;

% SUB

% ifuite

% attention, sigo, iol sont en log10

function ifuite=sim fuite(vgs,vds,parameters)

%

W=parameters(1) ;

sigo=10ˆparameters(2) ; iol=10ˆparameters(3) ;

vdsl=parameters(4) ; vgsl=parameters(5) ;

iin=W*sigo*vds ;

i2=W*iol*(exp(vds/vdsl)-1)*exp(-vgs/vgsl) ;

ifuite=iin+i2 ;

% SUB

function vdse=sim vdse(vds,vgte,asat,m)

vsate= asat*vgte ;

vdse = vds./(1+(vds./vsate).ˆm).ˆ(1/m) ;
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% SUB

function vgte=sim vgte(vgs,vt,delt,vmin)

vgt=vgs-vt ;

vgte = (vmin/2)*(1 + vgt/vmin + sqrt(deltˆ2+(vgt/vmin-1).ˆ2)) ;

A.2 Modélisation de TFTs avec Verilog-A

// VerilogA for micro, tftmicro, veriloga

‘include "constants.h"

‘include "discipline.h"

module tftmicro(grille, drain, source) ;

inout grille, drain,source ;

electrical grille, drain,source ;

////////// modeling parameters /////////

//paramètres physiques

parameter real w=100e-6 ;

parameter real l=20e-6 ;

parameter real tox=3450e-10 ;

parameter real t=300 ;

//paramètres constants

parameter real epsi=4 ;

parameter real epsis=11 ;

//régime de fuite

parameter real iol=7.94E-11 ;

parameter real vdsl=20 ;

parameter real vgsl=0.979 ;

parameter real sig0=6.92E-10 ;

parameter real vfb=-3 ;

//au dessus de seuil

parameter real vt0=4.01 ;

parameter real gam=0.294 ;

parameter real lambd=0.00537 ;

parameter real alphasat=0.485 ;
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parameter real m=1.89 ;

parameter real vaa=7.5e3 ;

parameter real rs=1000 ;

parameter real rd=1000 ;

parameter real muo=2.34 ;

//transition

parameter real mub=6.115e-9 ;

parameter real eta=11.6 ;

//smoothing

parameter real delta1=1 ;

parameter real vmin1=0.812 ;

//dynamic comportment

parameter real olap=2.5E-6 ;

////////// local variables /////////

//constants

real kb,q,epsio ;

//voltage, current

real vds, vd, vg, id, vgt, vgfb,

ia, ib, iab, ifuite, vdsat, vdse, vgte, vgfbe ;

real qgs, qgd, igs, igd,

cf, colap, cgca, cgcb, cgc,

cgs, cgd, fcs, fcd ;

//intermediate variables

real exp12, beta1,vth, a, b, cox,

nsa, gchia, gcha, nsb, gchib, gchb, ibb ;

////////// caculation ////////

analog begin

kb=1.38e-23 ;q=1.6e-19 ;epsio=8.85e-12 ;vth=kb*t/q ;cox=epsi*epsio/tox ;

vds=V(drain,source) ;

if (vds>0)

begin

vg=V(grille,source) ;
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vd=vds ;

end

else

begin

vg=V(grille,drain) ;

vd=-vds ;

end

beta1=q/(eta*kb*t) ;

vgfb=vg-vfb ;

exp12=(exp(vgfb*beta1))*(1-exp(-beta1*vd)) ;

b=delta1*delta1+(vgfb/vmin1-1)*(vgfb/vmin1-1) ;

vgfbe=(vmin1/2)*(1+vgfb/vmin1+pow(b,0.5)) ;

vgt=vg-vt0 ;//régime au dessus du seuil

a=delta1*delta1+(vgt/vmin1-1)*(vgt/vmin1-1) ;

vgte=(vmin1/2)*(1+vgt/vmin1+pow(a,0.5)) ;

vdsat=alphasat*vgte ;

/////////statique

vdse=vd/pow(1+pow(vd/vdsat,m),1/m) ;

if (vd==0)

begin

ia=0 ;ib=0 ;ifuite=0 ;

id=0 ;

end

else

begin

nsa=pow(vgte,gam+1)*cox/(q*pow(vaa,gam)) ;

gchia=q*nsa*w*muo*1E-4/l ;

gcha=gchia/(1+gchia*(rs+rd)) ;

ia=gcha*vdse*(1+lambd*vd) ;

ibb=(w/l)*(cox*mub*1e-4*vth*vth)*exp12 ;

gchib=ibb/vdse ;

gchb=gchib/(1+gchib*(rs+rd)) ;

ib=gchb*vdse*(1+lambd*vd) ;

ifuite=w*iol*(exp(vd/vdsl)-1)*exp(-vg/vgsl)+w*(sig0*vd) ;

iab=1/(1/ia+1/ib) ;

id=iab+ifuite ;

end
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//////////dynamique/////////////

cf=0.5*epsi*epsio*w ;

colap=cox*w*olap ;

cgca=w*l*cox ;

cgcb=w*l*cox*(mub/muo)*(vth/eta)*exp12/vdse ;

cgc=1e-18+cgca*cgcb/(cgca+cgcb) ;

fcs=1-pow((vdsat-vdse)/(2*vdsat-vdse),2) ;

fcd=1-pow(vdsat/(2*vdsat-vdse),2) ;

if (vds>0)

begin

cgs=colap+cf+2*fcs*cgc/3 ;

cgd=colap+cf+2*fcd*cgc/3 ;

end

else //////vds<0

begin

cgd=colap+cf+2*fcs*cgc/3 ;

cgs=colap+cf+2*fcd*cgc/3 ;

end

qgs=cgs*V(grille,source) ;

qgd=cgd*V(grille,drain) ;

/////////////////////////////////////

igs=ddt(qgs) ;

igd=ddt(qgd) ;

///////all together

if (vds>0)

begin

I(drain)<+id-igd ;

I(grille)<+igs+igd ;

I(source)<+-id-igs ;

end

else ////vds<0

begin

I(drain)<+-id-igd ;

I(grille)<+igs+igd ;

I(source)<+id-igs ;

end

end

endmodule
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A.3 OLED sous Verilog-A

// VerilogA for oled

‘include "constants.h"

‘include "discipline.h"

module oled(a,k) ;

inout a,k ;

electrical a,k ;

electrical m,n,o ;

parameter real is=1e-25 ;

parameter real iss=1e-4 ;

parameter real isp=1e-20 ;

parameter real n=3.23 ;

parameter real ns=7 ;

parameter real np=10 ;

parameter real rs=16.9 ;

parameter real rsp=500 ;

parameter real rp=1E9 ;

real kb, q, temp, xd, xds, xdp ;

analog begin

kb=1.38e-23 ;temp=300 ;q=1.6e-19 ;

begin

xd=exp(q*V(a,m)/(n*kb*temp)) ;

xds=exp(q*V(m,n)/(ns*kb*temp)) ;

xdp=exp(q*V(a,o)/(np*kb*temp)) ;

I(a,m)<+is*(xd-1) ;

I(m,n)<+iss*(xds-1) ;

I(a,o)<+isp*(xdp-1) ;

V(n,k)<+rs*I(n,k) ;

V(o,k)<+rsp*I(o,k) ;

I(a,k)<+ (I(n,k)+I(o,k)+V(a,k)/rp) ;

end

end

endmodule
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A.4 Simulation des circuits pixels sous Spectre Cadence

A.4.1 Circuit pixel à deux transistors

// Circuit pixel à deux transistors

// TFT

global gnd

simulator lang=spectre

ahdl include "tftmicro.va"

ahdl include "oled.va"

ahdl include "cap.va"

ahdl include "resist.va"

// Devices

parameters sigo=1E-11

Mtft1 sl dt m tftmicro w=15u l=2.5u olap=1E-6 sig0=sigo

Mtft2 m n gnd tftmicro w=30u l=5u olap=1E-6 sig0=sigo

Moled dd n oled

Mcap m gnd cap c=0.9E-12

Mres m gnd resist res=1E20

simulatorOptions options gmin=1e-30

// Sources

Vdd dd gnd vsource dc=12

//data = 6.53 => 300.2 microA

Vdt dt gnd vsource type=pulse delay=30u val0=4 val1=7.5 period=20m \

rise=2u fall=2u width=35u

Vsl sl gnd vsource type=pulse delay=10u val0=4 val1=20 period=20m \

rise=2u fall=2u width=50u

//Time for start stop display

parameters stt=0m stp=20.1m dsp=20m

sigo1 alter param=sigo value=1E-11

transweep1 tran start=stt stop=stp outputstart=dsp

sigo2 alter param=sigo value=1E-10
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transweep2 tran start=stt stop=stp outputstart=dsp

sigo3 alter param=sigo value=1E-9

transweep3 tran start=stt stop=stp outputstart=dsp

sigo4 alter param=sigo value=1E-8

transweep4 tran start=stt stop=stp outputstart=dsp

sigo5 alter param=sigo value=2E-8

transweep5 tran start=stt stop=stp outputstart=dsp

sigo6 alter param=sigo value=5E-8

transweep6 tran start=stt stop=stp outputstart=dsp

sigo7 alter param=sigo value=1E-7

transweep7 tran start=stt stop=stp outputstart=dsp

sigo8 alter param=sigo value=2E-7

transweep8 tran start=stt stop=stp outputstart=dsp

sigo9 alter param=sigo value=5E-7

transweep9 tran start=stt stop=stp outputstart=dsp

sigo10 alter param=sigo value=1E-6

transweep10 tran start=stt stop=stp outputstart=dsp

save Mtft2:drain dt sl m n

A.4.2 Driver ligne

// Driver ligne

global gnd

simulator lang=spectre

ahdl include "tftmicro.va"

ahdl include "resist.va"

ahdl include "cap.va"

// Subcircuit

parameters vt=2

subckt driver (set reset clk out)
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Mt1 set set d tftmicro w=80u l=3u vt0=vt

Mt2 reset reset e tftmicro w=500u l=5u vt0=vt

Mt3 e d f tftmicro w=50u l=5u vt0=vt

Mt4 set e f tftmicro w=60u l=5u vt0=vt

Mt5 d clk out tftmicro w=1000u l=3u vt0=vt

Mt6 e out f tftmicro w=100u l=5u vt0=vt

Mcc d gnd cap c=0.5p

Mce e gnd cap c=1p

Mro out gnd resist res=1E25

Mrd d gnd resist res=1E25

Mre e gnd resist res=1E25

Vf f gnd vsource dc=0

ends

// Description du circuit

Driver1 set1 out3 clk1 out1 driver

Driver2 out1 out4 clk2 out2 driver

Driver3 out2 out5 clk3 out3 driver

Driver4 out3 reset4 clk1 out4 driver

Driver5 out4 reset5 clk2 out5 driver

Cout1 out1 gnd cap c=2p

Cout2 out2 gnd cap c=2p

Cout3 out3 gnd cap c=2p

Cout4 out4 gnd cap c=5p

Cout5 out5 gnd cap c=10p

simulatorOptions options gmin=1e-20

// Sources

parameters fact=1E-5 updwn=0.5

parameters nv0=0 nv1=12

Vset1 set1 gnd vsource type=pulse delay=10*fact val0=nv0 val1=nv1 \

period=500*fact rise=updwn*fact fall=updwn*fact width=19*fact

Vreset4 reset4 gnd vsource type=pulse delay=130*fact val0=nv0 val1=nv1 \

period=500*fact rise=updwn*fact fall=updwn*fact width=19*fact

Vreset5 reset5 gnd vsource type=pulse delay=150*fact val0=nv0 val1=nv1 \

period=500*fact rise=updwn*fact fall=updwn*fact width=19*fact

Vclk1 clk1 gnd vsource type=pulse delay=30*fact val0=nv0 val1=nv1 \

period=60*fact rise=updwn*fact fall=updwn*fact width=19*fact
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Vclk2 clk2 gnd vsource type=pulse delay=50*fact val0=nv0 val1=nv1 \

period=60*fact rise=updwn*fact fall=updwn*fact width=19*fact

Vclk3 clk3 gnd vsource type=pulse delay=70*fact val0=nv0 val1=nv1 \

period=60*fact rise=updwn*fact fall=updwn*fact width=19*fact

//Time for start stop display

parameters stt=0 stp=160*fact dsp=0

transweep1 tran start=stt stop=stp

//step=1*fact

save set1 reset4 reset5 clk1 clk2 clk3 out1 out2 out3 out4 out5

A.4.3 Oscillateur en anneau

// INVERSEUR SIMPLE

global gnd

simulator lang=spectre

ahdl include "tftmicro.va"

ahdl include "resist.va"

ahdl include "cap.va"

// sub circuit

subckt inv (entree sortie dd gg)

Mt1 gg dd sortie tftmicro w=10u l=5u

Mt2 entree sortie gnd tftmicro w=100u l=5u

Mro sortie gnd resist res=1e25

ends

// Description du circuit

inverseur1 a1 a2 dd gg inv

inverseur2 a2 a3 dd gg inv

inverseur3 a3 a4 dd gg inv

inverseur4 a4 a5 dd gg inv

inverseur5 a5 a6 dd gg inv

inverseur6 a6 a7 dd gg inv

inverseur7 a7 a8 dd gg inv

inverseur8 a8 a9 dd gg inv
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inverseur9 a9 a10 dd gg inv

inverseur10 a10 a11 dd gg inv

inverseur11 a11 a12 dd gg inv

inverseur12 a12 a13 dd gg inv

inverseur13 a13 a14 dd gg inv

inverseur14 a14 a15 dd gg inv

inverseur15 a15 a1 dd gg inv

// Sources

Vdd dd gnd vsource dc=15

Vgg gg gnd vsource dc=18

parameters nv0=0 nv1=15

parameters stt=0m stp=1m

trans1 tran start=stt stop=stp outputstart=0m maxstep=5u

save a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15
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A B

M̀  -TFT   ́

B.1 Modèle statique

La caractéristique de transistor en silicium amorphe est modélisée par trois régimes :

régime de fuite, régime sous le seuil et régime au dessus de seuil. Les deux régimes sous le

seuil et au-dessus du seuil sont groupés en régime “ab”.

Régime de fuite

I f uite = Imin + Ihl (B.1)

Dans laquelle :

Imin = σVDS

Ihl = IOL

[
exp

(
VDS

VDS L

)
− 1

]
exp

(
−

VGS

VGS L

)
exp

[
EL
q

(
1

Vtho
−

1
Vth

)]

Régime sous le seuil et au-dessus du seuil

Iab = gchVdse(1 + λVDS ) (B.2)

Avec :

Vdse =
VDS[

1 + (VDS /Vsate)m]1/m et Vsate = αsatVgte (B.3)

gch =
gchi

1 + gchi(RS + RD)
et gchi =

W
L

q ns µ (B.4)
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La densité ns :

ns =
nsansb

nsa + nsb
(B.5)

Avec :

nsa =
ε Vgte

q tox

(
Vgte

Vaa

)γ
et nsb = nso

(
tm

tox
Vg f be

V0

ε

εS

) 2V0
Ve

(B.6)

nso = NCtm
Ve

V0
exp

(
−

DEFO
Vth

)
tm =

√
εS

2q.GMIN

Ve =
2V0Vtho

2V0 − Vtho

B.2 Modèle dynamique

Capacité CGS et CGD :

CGS = C f +
2
3

Cgc

1 − (
Vsate − Vdse

2Vsate − Vdse

)2 (B.7)

CGD = C f +
2
3

Cgc

1 − (
Vsate

2Vsate − Vdse

)2 (B.8)

Dans lesquelles :

C f =
1
2
εS W et Cgc = q

dnsc

dVGS

nsc =
nscanscb

nsca + nscb

nsca =
εVgte

q tox
et nscb = nsb
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146 Annexe C. Les dessins de masques

Le zoom sur une cellule de masques est représenté sur la figure précédente. Nous pouvons

trouver du haut en bas les composants :

– Les résistances TLM −→ Les motifs de vérification de gravure −→ Les croix d’aligne-

ment (deux tailles différentes).

– Les transistors de grille commune −→ Les capacités MIM et MOS avec différents type

de recouvrement −→ Les transistors en parallèle avec l’axe x et y.

– Les transistors avec W/L = 4, L = 10 µm, L = 20 µm −→ Les transistors avec varia-

tions de A, B et OL.

– Oscillateur en anneau consistant à 15 inverseurs.

– Les groupes de 4 inverseurs en série.

Figure C.1 – Les exemples de transistors.

Et les pixels OLED sont représentés dans la figure C.2.

Figure C.2 – Les circuits pixels OLED (source fixe et source flottante).
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