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Chapitre 1

Introduction

1.1 Motivation industrielle

L’utilisation des matériaux composites dans la réalisation des structures offre
aux concepteurs des possibilités nouvelles par rapport aux matériaux traditionnels.
Ils apportent de nombreux avantages fonctionnels : légereté, résistance mécanique
et chimique, maintenance réduite, facilité de mise en oeuvre. Ainsi, les besoins de
I'industrie dans ces secteurs sont devenus de plus en plus poussés et ont rendu
nécessaire la connaissance et la maitrise des matériaux composites.

Les matériaux composites tels que les thermoplastiques renforcés de fibres, réunissent

a la fois les propriétés mécaniques des fibres et celles de la matrice dans laquelle sont
immergées. Ces propriétés sont nettement meilleures que celles de la matrice, parti-
culierement la rigidité et la contrainte a la rupture. Par exemple, un polypropyléene
vierge ayant un module d’environ 1.4GPa et une contrainte a la rupture d’environ
27MPa, voit ses propriétés augmenter lorsqu’il est chargé : un ajout de 40% en
poids de fibres de verre permet presque de tripler a la fois le module d’élasticité et
la contrainte a la rupture, qui atteignent respectivement 4GPa et 80MPa [34].

Deux types de composites a matrice thermoplastique se distinguent ; les compo-
sites grande diffusion (GD) et les composites haute performance (HP) :

— Les HP, dont les renforts sont des fibres continues, sont principalement utilisés
dans I'industrie aéronautique et ont un cout de mise en forme élevé. Le taux de
renfort est supérieur a 50%, et les propriétés mécaniques (résistance mécanique
et rigidité) sont largement supérieures a celles des métaux.

— Les GD, auxquels nous nous intéresserons dans ce mémoire, sont les composites
les plus présents dans I'industrie. Le cotit de mise en forme de tels composites
est relativement faible, dans la mesure ou il est possible d’utiliser les procédés
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Le procédé d’injection et son impact sur les propriétés finales 11

traditionnels de transformation des polymeres thermoplastiques. Ils sont ren-
forcés par des fibres coupées (courtes ou longues) de dimensions négligeables
par rapport a celles de la piece, et dont la concentration n’excede pas les 30%
en poids en général. Les renforts peuvent étre des fibres courtes rigides en
écoulement, ou des fibres longues susceptibles de se déformer sous l'effet du
gradient de contraintes le long des fibres.

1.2 Le procédé d’injection et son impact sur les
propriétés finales

Le moulage par injection est I'un des procédés les plus utilisés, dans le milieu
industriel, pour la mise en forme des matériaux composites chargés de fibres courtes,
et qui ont des géométries complexes. La qualité et les propriétés finales des pieces
injectées sont fortement liées aux parametres du procédé ainsi que la géométrie de la
piece et du moule, puisque ces derniers conditionnent la répartition et I'orientation
de fibres. Afin d’évaluer les propriétés de la piece a 1’état solide, il est important de
comprendre les phénomenes agissant sur la répartition de fibres et de savoir comment
celles-ci s’orientent au cours de I’écoulement.

L’hypothese principale sur laquelle se base ce travail ¢’est que l'orientation des
fibres est figée en fin de cycle d’injection et qu’elle est conservée apres refroidis-
sement et solidification du thermoplastique. Nous verrons dans les chapitres [4| et
comment relier les propriétés mécaniques a 1’état solide a la carte d’orientation
de fibres obtenue a la fin du remplissage du moule. Cette répartition génere des
propriétés thermo-mécaniques anisotropes a l’état solide. Il sera clair alors que la
méthodologie adoptée dans ce travail pour le calcul de ces propriétés s’effectue en
deux phases :

— Phase procédé : Etudier les phénomenes susceptibles de modifier 'orientation
des fibres en écoulement, et calculer cette orientation.

— Phase post-procédé : récupérer la carte d’orientation obtenue a la fin du rem-
plissage et I'introduire dans les lois de comportement thermo-mécaniques ani-
sotropes.

Les phases du procédé de moulage par injection sont illustrées dans la figure :
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Granulés chargés de fibres

Moule Trémie

Plastification et dosage

Remplissage et compactage

Refroidissement et €jection

FIGURE 1.1 — Les différentes phases du cycle d’injection (Source : Arkema)

Typiquement, le cycle d’injection commence par la phase de plastification, durant
laquelle les granulés sont chauffés, fondus et homogénéisés. Cette phase est 'une des
causes de la modification de longueur des fibres qui se cassent avant I’entrée dans le
moule.

Des le remplissage, la différence de température entre la paroi du moule et le
polymere en écoulement contribue a la création d’une couche solide de polymere
(couche peau); il n’y a pas d’orientation préférentielle au niveau de cette couche
[13]. En général, la couche de peau est trés mince, a cause des temps d’injection qui
sont tres courts et des conductivités thermiques tres faibles, et son épaisseur dépend
principalement de la différence entre la température du moule et la température
d’injection [59]. La solidification du polymere au cours du remplissage entraine donc
une réduction de la section d’entrée qui elle-méme contribue a une augmentation de
la vitesse locale d’écoulement, ce qui donne des contraintes de cisaillement supplé-
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mentaires sur le polymere. Au voisinage de cette zone solidifiée les fibres s’orientent
parallelement au sens de I’écoulement. Au niveau de cette deuxieéme couche, les
fibres conservent leur orientation méme apres solidification. Cette partie de la piece
(la ou les fibres sont orientées dans la direction de I’écoulement) sera la plus rigide
puisque ces propriétés mécaniques sont les plus proches de celles des fibres dans
cette direction. Au coeur, les fibres prennent une orientation transverse par rapport
a la direction de I’écoulement [46, 97]. Apres solidification, la rigidité de la piece au
niveau de cette couche est la plus faible dans le sens de ’écoulement, mais elle est
maximisée dans la direction transverse.

La figure[I.2lmontre I'injection d’une plaque de polypropyléne d’épaisseur 1,8mm,
renforcée a 30% en volume de fibres de verre. Cette image prise au MEB (Micro-
scope Electronique a Balayage) confirme la tendance des fibres a s’orienter dans la
direction de I’écoulement (axe 1) au niveau de la couche de peau et dans la direction
orthogonale a I’écoulement au coeur.

La phase de remplissage est suivie d’'une phase de compactage. Cette phase
consiste a I'uniformisation de la pression dans la cavité du moule, en maintenant
une pression suffisamment élevée pour compenser le retrait thermique pendant le
figeage du reste de la matiere.

Le refroidissement du polymere dans le moule fige ’orientation des fibres menant
a une anisotropie des propriétés mécaniques de la piece a I'état solide (figure [1.2)).

a b = d 2
il A
2
K oaienast 1 Epaisseur
s Ecoulement P
. Jeau
9 Supéricure
g N .
3 1 {Epaisscur
. e ek . Cour
&
4 Epasseur
Peay
Infenieure
2
L

FIGURE 1.2 — Distribution des fibres de verre dans une plaque en polypropyléne renforcé a 30%
en poids, coupe perpendiculaire & la direction d’écoulement|73]
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En revanche, Cette orientation pourra étre modifiée au travers des conditions du
procédé d’injection (température du moule, vitesse d’'injection, ...).

Pour une orientation du type de celle de la figure [I.2] les modules de Young ob-
tenus dans la direction de I’écoulement (module longitudinal) et la direction trans-
versale, sont illustrés a la figure ci-dessous :

20
18
16
14
12

10
E(GPa),

6_

4 7 —s—module de Young longitudinal

2 -
——module de Young transversal

D T T T T T
L 0,36 072 108 144 18
Xz (mmn)

FIGURE 1.3 — Profil du module de Young dans 1’épaisseur de la piece selon un plan de coupe
orthogonale a la direction de 1’écoulement. Résultat obtenu avec les nouveaux développements
introduits dans Rem3D

Dans ce travail, nous considérons que le composite a 'état liquide est un fluide
visqeux renforcé de fibres courtes. A 1’état solide, nous supposons que le matériau
suit une loi de comportement thermo-élastique linéaire anisotrope. Le composite
est assimilé a un milieu biphasique (phase matrice + phase fibres) dont chaque
phase a un comportement thermo-élastique linéaire. La loi de comportement pour
le composite lie directement le tenseur de raideur (resp. de souplesse) aux descrip-
teurs principaux de 'orientation de fibres, qui sont des tenseurs de deuxieme et de
quatrieme ordre. Pour déterminer completement ce tenseur, des modeles d’homogé-
néisation qui combinent a la fois les propriétés thermo-mécaniques de la matrice et
des fibres, sont utilisés
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1.3 Objectifs et plan du manuscrit

1.3.1 Cadre des travaux

Ces travaux sont soutenus et financés par un consortium industriel composé des
partenaires suivant :

— Arkema : premier chimiste francais et grand acteur de la chimie mondiale.

— Schneider Electric : Offre des produits et services dans les domaines de la
Distribution électrique et des Automatismes.

— Snecma Propulsion Solide : Conception, production et commercialisation des
moteurs a propergol solide et des matériaux composites pour la défense, I'es-
pace, I'aéronautique et 'industrie.

— Transvalor : Commercialisation de logiciels de mise en forme de matériaux,
notamment le logiciel Rem3D.

— Dow Chemicals : Conception et fabrication de produits chimiques et plastiques.

— Rhodia : Leader mondial de produits chimiques de spécialité.

— Cemef : Centre de recherche faisant partie de I’'Ecole des Mines de Paris,
et 'un des principaux centres de recherches européens en mise en forme des
matériaux.

1.3.2 Objectif de I’étude

L’objectif global de ce travail consiste a concevoir un outil numérique capable de
prédire le comportement thermo-mécanique des composites chargés de fibres et mou-
lés par injection. Il s’agit alors, dans un premier temps, de comprendre et modéliser
le phénomene d’orientation de fibres pendant la phase d’injection du thermoplas-
tique. L’orientation des fibres sera calculée numériquement au cours du temps grace
a un nouveau solveur que nous avons implémenté sur la version recherche de Rem3D.
La carte d’orientation obtenue a la fin du remplissage sera récupérée et considérée
inchangée durant la solidification du polymere. Dans un second temps, nous considé-
rons que le comportement est thermo-élastique linéaire anisotrope. Nous développons
aux chapitres [4] et |5 montreront que nous disposons de modeles d’homogénéisation
analytiques et numériques en thermo-élasticité reliant le comportement solide a la
carte d’orientation.

1.3.3 Plan

En réalité le comportement des thermoplastiques chargés a 1’état solide est visco-
élastique puisqu’une partie des contraintes est relaxée pendant la phase de refroidis-
sement [69]. L’homogénéisation en viscoélasticité est encore récente et les résultats
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montrent encore un écart considérable par rapport a la réalité [I5] [63], contraire-
ment au comportement élastique. Nous considérons alors le comportement thermoé-
lastique linéaire anisotrope comme une premiere approximation du comportement
thermomécanique des polymeres chargés a 1'état solide. Les propriétés thermoé-
lastiques (raideur et coefficients de dilatation thermique) des pieces injectées sont
fortement liées a la carte d’orientation et par conséquent au procédé d’injection.

L’objectif de ce travail consiste a développer un outil de calcul de I'orientation de
fibres au cours du cycle d’injection et de prédire le comportement élastique a ’état
solide en fonction de cette orientation. Le plan s’articule autour de cinqg parties.

Dans le premier chapitre, nous listerons les différents modeles existants dans la
littérature pour la caractérisation de l'orientation des fibres en écoulement, ainsi
que les différentes hypotheses gouvernant le choix de chaque modele. Ensuite, nous
présenterons ’approche numérique que nous avons adoptée et implémentée pour la
simulation de I'orientation induite par I’écoulement.

Dans le deuxieme chapitre de ce mémoire, nous présenterons les outils numé-
riques nécessaires pour la simulation du comportement thermoélastique des poly-
meres chargés. Nous avons enrichi la bibliotheque cimlib du logiciel Rem3D par 2
types de solveurs élastiques : le solveur isotrope et le solveur anisotrope. Ces sol-
veurs présentent ’originalité de se baser sur des formulations mixtes afin de pouvoir
traiter des comportements thermoélastiques notamment incompressibles.

Dans le troisieme chapitre, nous aborderons la prédiction du comportement a
I’état solide des composites. La littérature suggere une procédure en deux étapes
pour la détermination de ces propriétés : considérer premierement le cas d'un com-
posite isotrope transverse (le cas ou toutes les fibres sont orientées selon une direction
unique) et calculer les propriétés thermoélastiques, puis utiliser ces propriétés pour
la détermination des propriétés anisotropes. Nous présenterons, dans ce chapitre,
les différents modeles d’homogénéisation existants dans la littérature pour la déter-
mination des propriétés thermoélastiques unidirectionnelles. Ces modeles assimilent
le composite a un matériau biphasique (matrice+fibres) et donnent les propriétés
globales en fonction des propriétés thermomécaniques de chaque phase, ainsi que de
la fraction volumique et du rapport de forme des fibres. Ensuite, nous évoquerons le
cas anisotrope, ou les propriétés sont fonction des propriétés unidirectionnelles ainsi
que de 'orientation et de la concentration volumique des fibres dans le matériau.

Le quatrieme chapitre de ce manuscrit sera dédié a ’homogénéisation numérique
des propriétés thermoélastiques. La technique d’homogénéisation fera appel aux sol-
veurs élastiques décrits dans le deuxieme chapitre, et elle est basée sur la génération
des volumes élémentaires représentatifs (VER) avec une orientation de fibres connue
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a I’avance. Nous considérerons dans ces VER que les fibres et la matrice du poly-
mere ont chacunes un comportement thermo-élastique linéaire, et nous estimerons
a l'aide de plusieurs sollicitations numériques (cisaillement simple, traction simple,
... ) les propriétés thermo-élastiques globales du composite. Les résultats obtenus
par 'approche numérique seront comparés aux résultats obtenus par les modeles
analytiques développés dans le quatrieme chapitre.

Enfin, dans la cinquiéme partie de ce manuscrit, nous traiterons une piece indus-
trielle ; en particulier nous nous intéressons a ce qui se passe au niveau du seuil d’in-
jection. Sur ce cas, une validation du solveur d’orientation par rapport a des résultats
expérimentaux sera effectuée. Ensuite, nous utiliserons les approches analytiques et
numériques d’homogénéisation pour I’évaluation des propriétés mécaniques.



Objectits et plan du manuscrit

18



Chapitre 2

Modélisation et simulation de
l’orientation de fibres induite par
I’écoulement

Ce chapitre est dédié a la description du phénomene d’orientation de fibres in-
duit par I’écoulement. Nous établirons un état de I'art sur les différents phénomeénes
pouvant influencer cette orientation. Ces phénomenes sont principalement liés au
procédé d’injection ainsi qu’a la géométrie de la piece. Nous verrons par la suite
des manieres différentes de représentation d’'un état d’orientation. Les auteurs s’ac-
cordent sur deux descripteurs possibles : la probabilité de distribution d’orientation,
et les tenseurs d’orientation qui représentent une notation compacte et macrosco-
pique. Nous effectuons un inventaire des équations montrant 1’évolution de ces des-
cripteurs au cours du temps. La résolution de ces équations fera appel a des méthodes
numériques. Dans la version commerciale actuelle de Rem3D, nous disposons d’une
méthode éléments finis basée sur une approche discontinue (affichage de la valeur de
l'orientation par élément sur un maillage donné). Dans ce rapport nous présenterons
une nouvelle approche basée sur une formulation continue (valeurs par noeuds) dont
les performances seront comparées a celles de la méthode discontinue.

19
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2.1 Le phénomeéne d’orientation induit par I’écou-
lement

Dans cette section nous décrivons le mécanisme d’orientation de fibres pendant
le remplissage des moules ainsi que les parametres susceptibles d’avoir un impact
sur cette orientation.

2.1.1 Meécanismes d’orientation

Les thermoplastiques injectés présentent une structure globale par couches. Plu-
sieurs auteurs ont analysé cette structure. Kenig [60] I'identifie & une structure ani-
sotrope a 9 couches. Il note une premiere couche au voisinage de la surface du moule
tres fine et tres pauvre en fibres. Les fibres a ce niveau ne sont pas orientées d’une
fagon préférentielle. Cette couche de peau doit sa formation a leffet fontaine (fi-
gure qui ramene la matiere du centre de I’écoulement vers les parois froides du
moule. Ensuite, au voisinage de la couche de peau, une alternance de trois couches
est constatée, ou les fibres sont respectivement orientées parallelement, transversa-
lement et parallelement a la direction de 1’écoulement. Enfin, il observe une couche
centrale avec une orientation transverse a coeur.

Dans le cas général, la carte d’orientation induite par ’écoulement, appelée struc-
ture "coeur-peau”, se présente sous-forme de cing couches (figure 2.1)) :
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FIGURE 2.1 — Structure & cing couches de la répartition des fibres induite par 1’écoulement [82]

— Couche C1 : couche de peau, c¢’est une couche tres mince et les fibres sont
orientées de fagon isotrope.

— Couche C2 : présente de part et d’autre du centre. Les contraintes de cisaille-
ment au niveau de cette couche sont tres importantes et les fibres sont orientées
dans la direction de 1’écoulement,

— Couche C3 : couche de coeur ou ’écoulement est élongationnel divergent. En
général, I’écoulement est divergent pour un moule de disque a alimentation
centrale ou un moule de plaque a seuil d’alimentation ponctuelle. Au niveau
de cette couche, les fibres s’orientent transversalement a 1’écoulement a cause
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des taux d’élongations négatifs.

Apres solidification, la piece représentera plus de rigidité

2.1.2 Parametres influencant ’orientation de fibres

Plusieurs facteurs peuvent affecter la structure anisotrope (structure coeur-peau)
induite par I’écoulement. Parmi ces facteurs, on peut trouver les parametres d’in-
jection (vitesse d’injection, température du moule, température d’injection, ...) [19]
20), 97, [46]. Par ailleurs, les propriétés des renforts (longueur, concentration, ..) ont
été analysées [73] et ont montré qu’elles peuvent modifier les épaisseurs des couches
de la structure coeur-peau et méme la faire disparaitre pour des concentrations vo-
lumiques faibles, comme cela a été montré par Friedrich et al. [42] dans le cas du
polypropylene renforcé a 10% de fibres de verre. L’épaisseur de la piece joue aussi
un role important dans la formation de la structure coeur-peau. En effet, pour une
vitesse d’injection donnée, les taux de cisaillement sont plus importants dans les
parties fines de la piece [45]; la couche de coeur est ainsi limitée et une grande
proportion de fibres est orientée dans la direction principale de 1’écoulement.

2.2 Descripteurs de 'orientation

La section a traité le phénomene d’orientation de fibres et a montré sa com-
plexité et sa dépendance au procédé d’injection. Afin de controler et de prédire ce
phénomene numériquement, il est indispensable d’avoir des outils mathématiques de
description avant de passer a la modélisation.

Nous nous intéressons aux différents descripteurs permettant de décrire I'état
d’orientation d’une population de fibres.

2.2.1 Orientation d’une particule seule
Toute fibre seule dans le repere (1,2,3) de 'espace peut étre représentée par deux

angles 6 et , et par un vecteur unitaire p (figure (2.2))) dont les composantes sont :

p1 = sinfcosp
po = cosbcosp (2.1)
P3 = sing
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FIGURE 2.2 — Représentation d'une fibre et de son orientation dans l'espace [73]

Le sens du vecteur p est purement arbitraire vu qu’on ne différencie pas les
extrémités de la particule.

En général, les matériaux composites comportent un tres grand nombre de fibres
(de T'ordre de quelques dizaines de milliers). 11 est donc tres difficile de caractériser
I’état d’orientation global en considérant l'orientation de chaque fibre. Les deux
paragraphes qui suivent illustrent 'utilisation de descripteurs macroscopiques dun
état d’orientation global.

2.2.2 Fonction de distribution d’orientation

La fonction de distribution d’orientation est une facon de décrire ’état d’orien-
tation global dans un matériau renforcé par des fibres longues ou courtes. Cette
fonction a été présentée par Prager [83] et elle est notée par ¥ (6, p) ou ¢(p), gran-
deur scalaire qui représente la probabilité de trouver, a 'instant ¢, une fibre orientée
selon la direction p. La fonction ¥(p) possede les propriétés fondamentales suivantes :

o 1 est symétrique

Y(p) = ¥(—p)

o 1 vérifie la propriété d’une fonction de distribution de probabilité, c’est a
dire que l'intégrale de la fonction de distribution sur toutes les orientations
possibles vaut 1'unité :
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Awmzl

La fonction de distribution d’orientation obéit a une équation du type Fokker-
Plank qui peut prendre en compte des interactions de type hydrodynamiques. Si on
désigne par dp/dt la dérivée matérielle de p par rapport au temps, alors I’équation
d’évolution de 1 s’écrit B

oy 9, dp Py

E E E) Ta_]_ﬂ =

D, étant un coefficient de diffusion Brownien. Cette derniere équation (équa-

tion( [2.2)) donne une description compléte de I'état d’orientation de fibres. Néan-

moins, outre la difficulté d’expliciter le terme dp/dt en fonction de la vitesse, la

résolution de cette équation requiert des ressources informatiques importantes. Pour

des applications industrielles, nous sommes amenés le plus souvent a manipuler des

tenseurs d’orientation, introduits par Hand [50], vu qu’ils ont une notation plus
compacte permettant de décrire d’'une facon macroscopique un état d’orientation.

(¢ 0 (2.2)

2.2.3 Les tenseurs d’orientation

Ces tenseurs [50] s’expriment en fonction du vecteur d’orientation p et de la
fonction de distribution d’orientation par :
o tenseur du second ordre :

a= / p @ p(p)dp (2.3)

o tenseur du quatrieme ordre :

= /13 ©p®p® pi(p)dp (2.4)

De la méme facon nous pouvons aussi définir des tenseurs d’ordre supérieur.

Folgar et Tucker [40] ont montré que la description macroscopique d’'un état
d’orientation peut se baser sur les tenseurs de second ordre ou les tenseurs de qua-
trieme ordre ou par les deux. Ces tenseurs admettent les propriétés fondamentales
suivantes :

=

o symétrie
pour tout i, j, k, 1
a'ij = aji (25)

Aijkl = Qjikl = Qkijl = Alijk
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o normalisation

pour tout 1, j

>k Cijkk = Qij

Ces conditions font, qu’en dimension 3, nous avons seulement cing coefficients
indépendants pour le tenseur d’orientation du second ordre, et quatorze coefficients
différents pour le tenseur du quatrieme ordre.

Avec de telles propriétés, nous sommes toujours capables de déterminer les va-
leurs propres (qui sont positives) et les vecteurs propres du tenseur d’orientation.
Celui-ci peut étre décrit par une ellipsoide en 3D ou par une ellipse en 2D [1]. Les
vecteurs propres définissent la direction de chaque axe, tandis que les valeurs propres
représentent leurs longueurs (Figure (2.3)).

2 ME

FIGURE 2.3 — Représentation du tenseur orientation en un point par une ellipsoide[85]

D’un point de vu physique, les valeurs propres du tenseur d’orientation a repré-
sentent les probabilités de trouver des fibres dont les vecteurs directeurs des axes
sont dans la direction des vecteurs propres. La figure donne des valeurs qui
peuvent etre prises par le tenseur d’orientation du second ordre, en dimension 2,
pour des situations particulieres :
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FIGURE 2.4 — Tenseur d’orientation d’ordre deux pour des orientations de fibres particulieres
[85]

Les composantes a;; (i # j) du tenseur d’orientation permettent d’avoir une idée
sur la distribution des fibres autour des axes ¢ et j.

Dans ce mémoire, le tenseur du second ordre est utilisé comme étant le descrip-
teur principal de I'orientation de fibres. Il est a noter que 1'utilisation de ces tenseurs
est accompagnée d’une perte d’information par rapport a l'utilisation des fonctions
de distribution de probabilité ¢ (p). Néanmoins, cette notation représente I’avantage
de donner une description compacte et macroscopique de 1’état d’orientation. Aussi,
les modeles d’orientation (présentés dans la section sont plus faciles a résoudre
et requierent moins de ressources informatiques.
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2.3 Modélisation de ’orientation de fibres en écou-
lement

2.3.1 Modéle d’évolution d’une fibre seule

Jeffrey [55] a calculé le mouvement d’une particule ellipsoidale seule immergée
dans un fluide newtonien. L’hypothese principale est que les dimensions des parti-
cules sont suffisamment petites pour que le champs de vitesse de déformation soit
homogene a grande distance, et que les forces d’inertie soient négligées. Le modele
de Jeffrey est ainsi donné par :

op

ot

ou v est le champ de vitesse local. ) et ¢ sont, respectivement, les tenseurs de
rotation et de vitesses de déformation définis par :

+0.Vp = Qu)p+ Ae(w)p — (ev) : p@p)p) (2.7)

Qe) = (Vo= Vi), (o) = 5(Ve+ Va)

Le parametre A est une fonction du rapport de forme des fibres 5 (rapport entre
la longueur moyenne L et le diametre moyen D des fibres) et est donné par :

1— ;32 L
‘o1 PTh

L’équation de Jeffrey a été modifiée par Hand [50] pour prendre en compte les
interactions entre les fibres. L’évolution de 1'orientation d’une fibre seule est alors :

op

g TeVe=0@p+Me(p - () p@plp) — 55 (2.8)
1 représente la fonction de distribution d’orientation définie précédemment, et

D, est un coefficient de diffusion brownien.

2.3.2 Modeles d’évolution d’une population de fibres

Pour le calcul d’orientation d’une population de fibres, plusieurs auteurs [102] [70),
39] ont calculé directement le mouvement de chaque fibre dans les thermoplastiques
renforcés. Cette méthode s’est avérée tres couteuse et consomme des ressources in-
formatiques importantes. C’est la raison pour laquelle il était plus légitime d utiliser
une notation compacte de l'orientation de fibres (tenseurs d’orientation), et de déve-
lopper des modeles macroscopiques permettant de suivre I’évolution de ces tenseurs.

Lipscomb et al. [68] ont repris I’équation de Jeffrey pour modéliser 1'état d’orien-
tation d’une population de fibres. Cette équation a été homogénéisée en volume et
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combinée avec I’équation de Fokker-Plank (équation([2.2])) pour donner une équation
d’évolution du tenseur d’orientation du second ordre :

Oa

o tuVa=2()a—aQv) + Me(v)a +ag(v) - 2() : a) (2.9)

L’équation (12.9) n’est valable que pour des suspensions diluées (les interactions
entre fibres sont négligées). La prise en compte de 'interaction entre les fibres, dans
des milieux semi-concentrés, est plus complexe. L’évolution de I'orientation dans de
tels milieux a fait ’objet de plusieurs études et peu de modeles macroscopiques sont
susceptibles de rendre compte de cette évolution au cours de I’écoulement. Le modele
de Folgar et Tucker [40] (équation est I'un des plus utilisés dans la littérature ;
il prend en compte 'interaction entre fibres par l'intermédiaire d’un coefficient de
diffusion brownien D,..

s

da

— +v.Va=Qv)a —aQ(v) + Me(v)a + ag(v) — 2¢(v) :

ot a—af) a+ae ) +2D,(1— d.a) (2.10)

e

d étant la dimension de ’espace.

Le coefficient de diffusion brownien proposé par ces auteurs est :

D, =Cjg (2.11)

Dans cette équation,  désigne le deuxieme invariant du tenseur des vitesses de
déformations et C; est une constante qui représente l'interaction entre fibres. La
difficulté majeure dans ce modele réside dans la détermination de ce coefficient d’in-
teraction. Le choix de ce coefficient a un impact important sur le profil d’orientation
[85]. Plusieurs auteurs [12] [78] ont établi des modeles pour le coefficient d’interaction
en le reliant au rapport de forme des fibres ainsi qu’a leur concentration volumique.
D’autres auteurs [14], 103] ont eu recours a des simulations numériques et déter-
minent le coefficient d’interaction a ’aide de la méthode des moindres carrés.

Dans le cas général, il est suggéré [I3], [40]de prendre une valeur du coefficient
d’interaction comprise entre 1073 et 1072, pour avoir une bonne concordance avec
I’expérience.

Chung et al. [20] ont remplacé dans I’équation de Jeffrey modifiée (équation([2.8)))le
coefficient de diffusion brownien D, par un tenseur de diffusion D,, et aboutissent
A une équation tensorielle en la combinant avec I'équation de Fokker-Plank :

N

% +u.Va=Qv)a—aQ(v) + Me(wa +a
2(D, —tr(Dy)a) — 3(Dya+ aD,) + 6D, :

(v) — 2e(v) : %)+ 2.1

e ||
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Pour la détermination du tenseur de diffusion brownien, aucune étude complete
n’a été élaborée jusqu’'a aujourd’hui. Néanmoins, l'estimation numérique permet
d’établir la valeur de ce tenseur. Par exemple, dans les travaux de Beaume [14],
le tenseur de diffusion brownien a été estimé a partir de Volumes Elémentaires re-
présentatifs (échantillons pris dans le polymere renforcé) dans lesquels le polymere
renforcé de fibres est soumis a un écoulement en cisaillement, les fibres étant initia-
lement orientées orthogonalement a ’écoulement (figure( [2.5))

FIGURE 2.5 — Evolution d’une population de fibres dans un écoulement de cisaillement & t=0
s, 0.8s et 1.6s (premiére ligne de gauche a droite), 2.4 s, 3.2 s et 4 s (seconde ligne), 4.8 s et 5.5 s
(derniere ligne) [14]
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Le tenseur D, est estimé a partir de plusieurs simulations par une méthode de
type moindres carrés. L’approche numérique utilisée par Beaume est aussi valable
pour déterminer simplement le coefficient d’interaction Cj.

Dans les équations d’évolution macroscopique du tenseur d’orientation du second
ordre (équations (2.9), et (2.12)), nous remarquons la présence du tenseur
d’orientation d’ordre 4. Ce tenseur est a son tour solution d’une équation d’évolu-
tion dans laquelle intervient un tenseur d’ordre 6 et ainsi de suite [I]. Afin de fermer
le probléme et de ne pas étre amenés a résoudre I’équation de Fokker-Plank (équa-
tion(2.2))), il est nécessaire de faire appel & une équation de fermeture qui consiste
a approcher le tenseur d’ordre 4 en fonction du tenseur d’ordre 2, et de substituer
le résultat dans 1’équation d’orientation. Plusieurs études [2, 27, 51], 35, [67] ont été
menées dans le but d’établir une relation de fermeture adéquate (annexe[A.2)). Les
différentes approximations ont été étudiées et comparées dans [85]. Le choix entre
I'une ou I'autre de ces approximations dépend de la nature de I’écoulement, de ’ordre
de grandeur des taux de cisaillement et de 'orientation des fibres.

Dans le cadre de cette these, nous optons pour la loi quadratique du fait qu’elle
donne une relation compacte entre le tenseur a et a. Parallelement, 'utilisation de

cette loi facilite 'implementation de 1’équation d’orientation dans le code de calcul
de Rem3D. Du point de vue optimisation du logiciel, I'utilisation de I'approximation
quadratique, rend équivalente I'équation de Folgar et Tucker a I’'équation d’orien-
tation des chaines macromoléculaires pour les polymeres viscoélastiques selon le

modele Pom-Pom [72](voir annexe [A.1)).

2.4 Couplage rhéologie orientation

Le comportement rhéologique des thermoplastiques renforcés de fibres a fait 1’ob-
jet de plusieurs travaux. La plupart de ces études supposent que :

— le matériau composite a I’état fondu est une suspension diluée ou semi-concentrée
(les composites commerciaux ont généralement une forte concentration volu-
mique en fibres) ;

— La matrice polymeére est newtonienne (les matrices polymeres ont en général
un comportement complexe non-newtonien);

— Les dimensions des fibres sont négligeables devant les dimensions de 1’écou-
lement (dans des procédés particuliers, la longueur de la fibre peut avoir le
méme ordre de grandeur que 'épaisseur d’une piece) ;

— Le rapport de forme des fibres est considéré constant ;

— La diffusion brownienne due a l'interaction des fibres est négligée ;
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— Les forces d’inertie sont négligées.

Dans le cas d’un milieu incompressible, le tenseur de contraintes pourra étre
exprimé comme étant la somme d’un tenseur d’extra-contraintes et d'un tenseur
sphérique associé a une pression p.

g=-pl+1 (2.13)

Le schéma qui permet d’établir une équation constitutive passe tout d’abord par
le calcul du champ de contraintes autour d’une particule seule ayant un mouvement
de translation et un mouvement de rotation arbitraires. La contrainte au niveau
de la surface de la particule est utilisée pour évaluer sa contribution au champ
de contraintes global. Finalement, les contributions de toutes les particules sont
homogénéisées. Toutes les théories utilisant cette démarche, donnent un tenseur
d’extra-contraintes ayant la forme suivante :

L= 20g(v) + 2Vins(Ag(v) : ¢ + Ble(v)a + ag(v)) + 20e(v) + 2FDrg) - (214)

Vy étant la concentration volumique des fibres, 7, est la viscosité dynamique
et A, B, C, et I sont des parametres rhéologiques intrinseques au matériau. De
nombreuses théories établissent la méme forme (donnée par I’équation ) du
tenseur d’extra-contraintes, mais different sur les expressions des constantes A, B,
C' et F. Plusieurs d’entre elles [94] consideérent que le coefficient F' est nul, ce qui
mene a une autre forme d’équation générique du tenseur de contraintes :

g = —pL+2r(g(v) + Npe(v) : a+ Nlewa + ae())) (2.15)

71 est une viscosité due a la fois aux contributions de la matrice et des fibres. Et
N, et Ny sont des quantités adimensionnelles permettant de quantifier I’anisotropie
due a 'orientation de fibres.

Les parametres 7y, N, et Ny dépendent de la viscosité de la matrice du polymere,
du rapport de forme de fibres ainsi que de leur concentration volumique.

Plusieurs études [9} [31), 10}, 32, 25, (50} 44] ont été menées dans le but de prédire
les parametres N, et N et d’autres études ont analysé l'effet de ces parametres sur le
comportement mécanique des thermoplastiques renforcés en injection. Dans le cadre
de cette these, nous ne prenons pas en compte le couplage rhéologie orientation, ce
qui revient a considérérer que les parametre N, et N sont nuls.
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2.5 Prédiction et simulation numérique de ’orien-
tation de fibres en injection

L’objectif de cette section est de simuler numériquement 1’évolution de 1’état
d’orientation de fibres en injection. Le descripteur d’orientation choisi est le tenseur
d’orientation d’ordre 2, et I’équation d’évolution est 1’équation de Folgar et Tucker
(équation([2.10])), avec une approximation de fermeture quadratique. Cette équation
a la forme d’une équation de convection-diffusion tensorielle et donne une évaluation
macroscopique de la répartition des fibres. La littérature 3| [5, 57 56] [71 [75] 6], 85
87] fournit plusieurs méthodes numériques permet la résolution numérique de telles
équations.

L’équation d’évolution de 1’état d’orientation montre une dépendance de cet état
en fonction du champs de vitesse du polymere fondu en écoulement. Il est néces-
saire donc d’intégrer un schéma de résolution numérique dans lequel sont résolus
successivement le probleme mécanique, le probleme de capture de surface libre (per-
mettant de connaitre ’évolution de 'avancée du polymere dans le moule), le pro-
bleme thermique et finalement le probleme d’orientation. En revanche, I'incidence
de l'orientation sur la rhéologie n’est pas prise en compte.

2.5.1 Démarche de résolution numérique en injection et hy-
potheses

Les hypotheses principales, sur lesquelles se base le calcul d’orientation, consistent
a supposer que cette orientation se développe pendant I’écoulement du polymere. A
la fin du remplissage, I'orientation est supposée figée.

Pendant 1’écoulement, l'intervalle de temps est partagé en sous intervalles de
mesure At (At étant le pas de temps). Les différentes variables numériques étant
dépendantes du temps, la logique de résolution sur Rem3D est d’établir un schéma
de résolution qui sera exécuté tout les At (figure( [2.6))).
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L’organigramme de la figure montre qu’a un instant ¢, le schéma numérique
commence par la résolution du probleme mécanique afin de connaitre la répartition
de la vitesse locale v dans tout le domaine; la méthode de résolution est la mé-
thode des éléments finis mixtes en vitesse-pression avec une interpolation Py + /P;.
La deuxieme étape de cette démarche consiste a résoudre le probleme thermique
qui se présente sous une forme d’équation de convection-diffusion, la résolution de
cette équation nécessite la connaissance du champs de vitesse (déja calculé a I’étape
précédente) et permet de calculer la viscosité thermo-dépendante a partir de lois
rhéologiques (du type Carreau-Yasuda, Cross-WLF, ...). Ces lois rhéologiques dé-
pendent en général, en plus de la température, de la vitesse de déformation, et par
conséquent du champs de vitesse ce qui rend le probleme mécanique non-linéaire.
La troisieme étape consiste a calculer une fonction «, appelée fonction distance, qui
permet de détecter I’évolution de la surface libre du polymere fondu; le calcul de
cette fonction distance se fait a 'aide d’'une méthode de type LevelSet. A la fin, le
tenseur d’orientation est calculé, et on recommence le méme schéma numérique a
Iinstant t + At.

Comme nous ’avons indiqué précédemment, le calcul se fera sans couplage rhéo-
logique. Les équations des problemes mis en jeu ainsi que les méthodes de résolution
sont détaillées dans les paragraphes qui suivent.

2.5.1.1 Le probleme mécanique

Un milieu continu est soumis aux lois de conservation suivantes :

Conservation de la masse (ou equation de continuité)

ap _ 2.1
o TPVe=0 (2.16)

p étant la masse volumique et v est le champs de vitesses.

Conservation de la quantité de mouvement

dv
V.o +pg = pd—; (2.17)

g est le tenseur de contraintes de Cauchy, g est I'accélération de pesanteur et
(dv/dt) est la dérivée matérielle de la vitesse locale.

Conservation de l’énergie
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de
Pt
e représente 1'énergie interne massique, ¢ est le flux de chaleur, e(v) est le tenseur

de vitesses de déformations et Q est une quantité de chaleur dégagée sous Ueffet de
changement de phase.

= —Vg+a:ev) +Q (2.18)

Nous écrivons les équations en considérant le thermoplastique chargé de fibres
comme un fluide incompressible. Le probléme mécanique s’écrit alors :

dy _
{pdt Vgt g (2.19)

V=0

Le couplage rhéologie-orientation n’étant pas pris en compte, le probleme ({2.19))
devient :

{p% — V.(2n(gv)) + Vp — pg = 0 (2.20)

V=0

Notons que le probleme mécanique est résolu en biphasique (phase air + phase
polymere). La viscosité et la masse volumique sont alors issues de lois de mélange :

= Ppo ml olym airlair
{p pp ly poly + p (221)

n= 77polym 1polym + nairlair

Ppolym €t pair €tant respectivement les masses volumiques du polymere fondu et
de I'air,npoiym €t 74y sont les viscosités du polymere et de 'air, et 1,om et 14, sont
les fonctions caractéristiques des deux domaines. Ces fonctions caractéristiques sont
calculées a chaque incrément de temps, a 'aide de la fonction LevelSet av qui permet
de déterminer linterface entre les 2 domaines (section [2.5.1.2)).

Le probleme [2.20] est résolu, a chaque instant ¢, par la méthode des éléments finis
mixtes en (v,p) [I7]. Les viscosités et masses volumiques sont calculées a I'instant
t — At, ce qui permet de linéariser les équations mises en jeu a l'instant ¢. Ainsi,
a chaque increment de temps le probléme est considéré comme newtonien, et les
équation a résoudre sont les équations de Navier-Stokes.



Prédiction et simulation numérique de I'orientation de fibres en injection 37

2.5.1.2 Le probleme de capture de surface libre

La capture de I’évolution de la surface libre se fait a ’aide d’'une méthode Level-
set [81]. La fonction LevelSet est un champ scalaire dont 'isovaleur zéro représente
I'interface fluide-air. Cette fonction est la distance signée « a une interface I' entre
deux domaines. Le domaine global dans ce cas est :

Qtot = onlym U Qair

Cette distance est par définition positive dans le domaine "polymere”; négative
dans le domaine "air” et nulle sur l'interface des deux domaines. Pour une particule
de coordonnées z(t) animée d’un mouvement de vitesse v(t) et se déplacant sur
I'interface I'(t), la dérivée matérielle de la fonction level-set est nulle :

do(z, t)
dt
La fonction Level-set, puisque c¢’est une fonction distance, est une grandeur sca-
laire qui a la propriété d’avoir un gradient borné (|Va| ~ 1). Cependant, la conser-
vation de cette propriété n’est pas garantie par ’équation ) Afin de garantir
un gradient borné de la fonction Level-set, Coupez et al. [29] ont modifié la méthode
et ont abouti a I’équation suivante qui combine convection et réinitialisation :
oo h

5 +UVa =15 (2.23)

ol S est la fonction signe et h est la taille de maille locale. Le champ vectoriel
U est donné par :

-0 (2.22)

h Va

U=v+ ES(Q)W (2.24)

2.5.1.3 Le probleme thermique

En tout x donné, la température évolue en fonction du temps. Cette évolution se
présente sous la forme d’une équation de convection-diffusion scalaire donnée par :

pCp(aa—f +0.VT) = V.(kVT) =w (2.25)

ou Cp est la capacité calorifique du polymere, k est sa conductivité thermique
et w est un terme source.

Tout comme le probleme mécanique, le probléme thermique est résolu en bi-
phasique. En plus de la masse volumique, la capacité calorifique et la conductivité
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thermique du milieu sont issues de lois de mélanges :

C == C 0 ml olym C aiT]-CLiT
{ p Ppolym Lpoly + Y% (226)

k= kpolym 1polym + kair]-air
La résolution numérique de I’équation de la chaleur a été effectuée en utilisant une

formulation continue basée sur une méthode de type Galerkin Standard stabilisée
(18] 21].

2.5.1.4 Couplage thermo-mécanique

Le couplage thermo-mécanique se fait grace a la dissipation dans 1’équation de
la chaleur, et aussi a travers des lois rhéologiques pour la viscosité. La plupart des
modeles rhéologiques présentent cette viscosité thermo-dépendante sous la forme
suivante :

n(T,7) = f(no(T),7) (2.27)

no(T") étant une viscosité dépendant seulement de la température et f est une
fonction réguliere. Les lois auxquelles nous avons fait appel dans le cadre de cette
these sont :

Lot de Carreau- Yasuda

m—l)

(T, %) = o + (m0(T) = 1s)[1 + (A7)*)]

Mso €tant la viscosité pour un taux de cisaillement infini, A est un temps carac-
téristique, m est I'indice de pseudo-plasticité et a est un parametre adimensionnel.

(2.28)

Lot de Cross

n(T,7) = uted)

= = 2.29
1+ (7]0‘(:)’Y>(1—m) ( )

7% étant une cission critique de la transition newtonienne/pseudo-plastique.
Les lois reliant la rhéologie a la température sont :

Lot d’Arrhenius

1 1
T Tre f

() = (Toep)ernl (o~ ) (2.30)
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E est I'énergie d’activation, R est la constante des gaz parfaits et T,.; est la
température de référence.

La loi d’Arrhenius est en général valable pour des polymeres semi-cristallins au
dessus de la température de cristallisation ou de fusion. Pour les polymeres amorphes,
aux alentours de la température de transition vitreuse Ty, il est préférable d utiliser

la loi WLF.
Loi WLF

La loi WLF prend en compte les variations rapides de la viscosité d’un polymere
amorphe entre T, et T, 4+ 100 . Cette loi est donnée par :

1o(7T)
no(Ty)

_O{(T'—Ty)
T—-T,+CY

) = (2.31)

log(

Cf et CY étant deux parametres caractéristiques du matériau.

2.5.1.5 Bibliographie sur la résolution du probleme d’orientation de
fibres

2.5.1.5.1 Simulation 2D de l’orientation de fibres

Papanastasiou et al. [6] ont considéré des écoulements en extrusion isotherme et
ont calculé numériquement la fonction distribution d’orientation suivant des lignes de
courant spécifiques a partir de 'équation (2.2)). Le calcul bidimensionnel de 'orien-
tation a été effectué par la méthode des éléments finis et a été couplé au calcul du
champ de vitesse par un algorithme de Newton. Le principal résultat est la forte
diminution du gonflement en sortie de filiere avec 'augmentation du rapport de
forme des fibres et de leur concentration volumique. Ahmed et Alexandrou [3] ont
également résolu I'équation (2.2]), par la méthode des éléments finis, en couplant la
rhéologie au calcul de distribution d’orientation.

Pour Rosenberg et al.[87], 'état d’orientation est décrit par le tenseur a et son
évolution est régie par I'équation (2.9). Cette équation est résolue, en régime d’écou-
lement stationnaire isotherme, par la méthode des éléments finis. Le maillage est
construit a partir des lignes de courant et le tenseur d’orientation est calculé aux
noeuds et suivant ces lignes de courant. Comme précédemment, les travaux ont été
appliqués a I’écoulement d’extrusion en filiere. Le régime est supposé dilué. La simu-
lation de I'extrusion en filiere plate montre une grande dépendance du gonflement
en sortie avec la concentration de fibres et leur rapport de forme. L’algorithme ne
converge plus lorsque le régime devient semi-dilué.
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Altan et al. [5] ont décrit I’état d’orientation a la fois par les tenseurs du second
et du quatrieme ordre. Les équations de Folgar et Tucker ont été résolues dans
des conduites de section rectangulaire, et le tenseur d’ordre 6 a été exprimé en
fonction du tenseur d’ordre 4 a travers une équation de fermeture. Les auteurs ont
comparé les résultats numériques a des résultats analytiques et ont constaté un
accord quantitatif. Cependant, du point de vue expérimental I’écart est considérable
et par conséquent la prédiction est peu précise en ce qui concerne le comportement
des suspensions de fibres.

Martinez et al. [T1] ont utilisé une description Lagrangienne pour 1'equation qui
régit l'orientation de fibres. L’equation d’orientation a été résolue par la méthode
des caractéristiques, avec une équation de fermeture de type quadratique pour le
tenseur d’ordre quatre. Les auteurs ont noté que la convergence et la stabilité de
cette méthode nécessite la définition d’un pas de temps suffisemment faible.

2.5.1.5.2 Simulation 3D de ’orientation de fibres

Kabanemi et Hétu [57, 56] ont été les précurseurs pour la simulation numérique
tridimensionnelle de I'orientation des fibres en écoulement, et ont résolu 1’équation
de Folgar et Tucker par une méthode de Runge-Kutta d’ordre 4. Cette méthode
a été appliquée pour l'injection d’une plaque tridimensionnelle et pour I'extrusion
dans une cavité rectangulaire.

Monton [75] a employé dans ses travaux une technique de Taylor Galerkin discon-
tinue explicite pour la résolution de I'équation de Lipscomb et al.[67](équation [2.9).

Recemment, Redjeb [85] présente des résultats sur la simulation numérique de
I'orientation de fibres en injection. L’orientation évolue selon 1’équation de Folgar et
Tucker, avec une équation de fermeture de type quadratique. L’approche numérique
de résolution de cette équation a été la technique ST/GD (Space Time/ Galerkin
Discontinu). La méthode implémentée utilise une interpolation P, en espace et P,
en temps.

Redjeb [85] a montré que "approche discontinue pour la résolution de 1’équation
de Folgar et Tucker est fiable en 2D et en 3D et donne des résultats numériques
proches de l'expérience. Néanmoins, cette méthode reste tres diffusive et la finesse
des résultats est tres dépendante de la finesse du maillage. Dans le cas ou le maillage
n’est pas tres fin, la couche d’orientation a coeur peut disparaitre a partir d’une
certaine distance du point d’injection.
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2.5.2 L’approche continue pour la simulation de ’anisotro-
pie induite par I’écoulement

L’approche discontinue [85] donne une solution interpolée P, en espace (une
solution par élément) ce qui fait que, pour un maillage tridimensionnel de 100 000
noeuds (~500 000 éléments), le nombre d’inconnues pour le tenseur est de 500 000
X 6 (puisque le tenseur d’orientation est symétrique) soit 3 millions d’inconnues.

Notre idée est d’introduire une méthode de résolution qui donne une solution par
noeud (interpolation P; en espace). Une telle méthode, outre le gain en précision,
permet d’avoir un gain en espace mémoire. En effet, si on considere le maillage
précédent, le nombre d’inconnues passe de 3 millions a 600 000 inconnues et par
conséquent la taille du systeme linéaire a résoudre diminue (gain en temps de calcul).

Dans cette section, nous présentons une formulation continue basée sur la mé-
thode de Galerkin Standard, pour la résolution de 1’équation de Folgar et Tucker. La
méthode de Galerkin continue sera aussi couplée a des méthodes de stabilisation (de
type SUPG, RFB, ...). En utilisant I"approximation quadratique, on peut réécrire
I’équation de Folgar et Tucker (équation (2.10)) comme suit :

Ja v
a—iry. a+

1 1
ataB ++2Ma:e(v).a+ a(g— E;) =0 sur Qx]0,7] (2.32)

[iss

T étant le temps du cycle d’injection. Pour la résolution de cette équation, on
devra disposer des tenseurs B ¥ B , €t de la variable 0 :

B, = 2(_9) — Ae(v) (2.33)
0= zdéﬁ

Cette écriture générique de I'équation de Folgar et Tucker (expression (2.32))) est
tres avantageuse vu qu’elle permet aussi de traiter d’autres problemes physiques,
comme par exemple le calcul d’orientation des chaines macromoléculaires pour un
fluide viscoélastique (voir Annexe [A ).

Dans ce qui suit, nous détaillerons la formulation continue pour la résolution de
I’équation de Folgar et Tucker (équation ([2.32))).

2.5.2.1 Formulation faible du probleme d’orientation avec la méthode
de Galerkin Standard

Pour établir la formulation faible du probléeme d’orientation, il est nécessaire de
définir les espaces fonctionnels de travail. Pour cela on définit 2 espaces Ps et Vg de
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la maniere suivante :

Ps = {Espace des tenseurs symétriques & composantes dans L?(2)}
Vs = {Espace des tenseurs symétriques & composantes dans H'(Q)}

Pour le terme temporel de I’équation d’orientation, on utilisera un schéma d’Euler
implicite :
0o & g
ot At At
a désigne le tenseur d’orientation calculé a l'instant t, et a
d’orientation calculé a l'instant précédent.

At ogt le tenseur

Ainsi, a chaque instant t, le terme quadratique dans ’équation d’orientation
pourra étre linéarisé de la facon suivante :

(a:e(v).a=(a" :g(v).d

Les deux approximations précédentes, nous permettent de résoudre, a tout ins-
tant ¢, le probleme fort présenté par le systeme qui suit :

( t t—At
a +o.V t +B t + B (2 )\( t—At ( )) + 1 ) t__ 1 4+ = a 0
-— v.va .a CL L ELv —).Q — sur
ArTLVE T2 8 te D, ) H e =0t AL
S——— . ~~ o ~~ o
terme de transport ~ terme de rotation terme de diffusion second membre

a(z,t=0) = F(z)

la est connu sur OO C 99

(2.34)

d étant la dimension spatiale.

Nous multiplions les différents membres intervenant dans 1’équation du probleme
fort (2.34) par un tenseur test ax choisie dans I'espace Vs et on effectue une inte-
gration sur tout le domaine 2. La formulation faible s’écrit alors :

{Trouver a' € Vs tel que: (2.35)

A(a, ax) = l(ax) pour tout ax € Vs

Avec,

t'r (ax) at=At g a
fﬂ 0d At )

{A(a , ) :f(Q At —|—vVa ax+B .a".ax+a".B .ax+(2\a"” A g(v) + 5).al.ax)
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L’utilisation de la méthode de Galerkin Standard consiste a approcher 1'espace
des fonctions tests Vs par un espace V&, qui représente I'espace de polynomes d’in-
terpolation d’ordre 1 des éléments de V. Le probleme faible se réduit a :

{Trouver a, € Vil tels que: (2.37)

Ala,, ax) = l(ax) pour tout ax € Vh

Sur chaque élément K du maillage, la fonction a, s’écrit :

NnNoeuds
b= 3 anw

J
j=1

Les fonctions N; sont les polynomes d’interpolation de degré 1.

L’implémentation de la formulation continue du probleme d’orientation fait appel
a une étape supplémentaire pour 'optimisation de ’espace mémoire. En effet, la
symétrie du tenseur d’orientation permet, lors de son implémentation, un passage
d’une notation tensorielle (ou vectorielle) avec (d x d) composantes & une notation
vectorielle avec (d x (d + 1)/2) composantes.

La matrice A associée au systeme linéaire de la formulation faible (2.37) est la
somme de trois contributions :

Terme de transport :

La contribution du terme de transport s’écrit comme une matrice de taille Nygeqds X
Nnoeuds blocs dont chaque bloc, noté Ay est de taille (dx (d+1)/2) x (dx (d+1)/2).

tran»
(An)  (A) ... (A1Nyoeuas)
Ay = | ) () :
(ANNoeudsl) s s (ANNneudsNNoeuds)

chaque bloc A;; est une matrice diagonale et est donnée par :

(Aij) =

Terme de rotation :
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On désigne par (Bp;) et (Bpz) les matrices associées aux applications linéaires
a, r—>§1.g et a, — a.B..
a, désigne I’écriture vectorielle du tenseur symétrique a. Nous pouvons écrire :

Bpi.a, =B,.a

et,

Bps.a, =

le
Jiss

2

La matrice associée au terme de rotation s’écrit alors :

[ (Bp1) + (Bp2)) NiNy ... [ (Bp1) + (Bp2)) NiNyy,o.a,
Arot = ’

fK ((Bp1> + (Bp2))N1NNNoeuds s fK ((Bp1> + (BpQ))NNNoeudsNNNoeuds

Terme de diffusion :

La matrice locale associée au terme de diffusion est une matrice diagonale par
blocs :

(AR @AE™ o Al )
L[ (B (Agparee) '

Adgippa = (2Ma"™ 2 1 g(v) + 5)

11

(AZTsy . (AdidTu )

NNoeuds NNoeuds

ol chaque bloc (Af;ff“) s’écrit :

fK N;N; 0
dif fuy __ .
(AlirT) = .
0 fK N;N;
Vecteur second membre :

Ly
L= :

LNNoeuds

L; (i=1,..., NNoeuas) est un vecteur de taille (d x (d+1)/2) :
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Jicai+1
0

2.5.2.2 Meéthodes de stabilisation pour I’équation d’orientation

Pour la résolution du probleme d’orientation avec la formulation continue, nous
avons implémenté deux méthodes de stabilisation que nous avons associées a la
méthode de Galerkin Standard.

2.5.2.2.1 La méthode SUPG

L’idée de base de cette méthode [21] est de perturber les fonctions tests ax par
les fonctions ax définies par :

ax = a * +ov.Vax (2.38)

Cette perturbation a pour objectif de diminuer I'effet de convection dominant,
principale cause des oscillations de la solution donnée par la méthode de Galerkin
standard. Quand nous remplacons dans le systeme la fonction test ax par
ax et que l'on développe la forme bilinéaire A(.,.) ainsi que le second membre, on
constate qu’il y a de nouveaux termes qui apparaissent par rapport & I'approche
Galerkin standard.

Afin d’assurer la consistance de la méthode, Brooks et et Hughes [21] ont consi-
déré que le coefficient ok, sur chaque maille, est donné par la relation locale suivante :

hk

B 2||QK||moy

(2.39)

OK

hi étant la taille de la maille K, et ||vk|lmoy l& moyenne des vitesses calculées
sur les noecuds de la méme maille.

2.5.2.2.2 La méthode RFB

La méthode RFB ("Residual Free Bubbles”) est inspirée des méthodes multi-
échelles [18]. Cette méthode consiste a enrichir I'espace fini V£ avec un espace V&
appelé espace de fonctions bulles. L’espace de travail est la somme directe de ces
deux espaces. Il est noté VEFB et il est donné par :

VEFB = vi VP (2.40)
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VRFB

Ainsi, tout élément a, de s’écrit comme la somme d’une partie linéaire

a, € Ve et d'une partie_bulle a, € V8.

4, =4, +ta, (2.41)

Pour des problemes de convection pure, Franca et al. [41] ont montré, qu’en
condensant la bulle, la méthode RFB et la méthode SUPG sont équivalentes. En
effet, I'utilisation de la méthode RFB revient a utiliser la méthode SUPG avec un
coefficient ¢;, défini localement par :

hk

L S (2.42)
3/|vk llmoy

OK

2.5.2.2.3 Exemple d’application

Comme exemple d’illustration, nous considérons dans le repeére (1,2,3), un écou-
lement isotherme bidimensionnel de Poiseuille entre deux plaques paralleles de di-
mensions infinies selon la direction 3 figure(2.7))). Cet écoulement est considéré bidi-
mensionnel, il suffit alors de I’étudier dans le plan (1,2). L’orientation est supposée
initialement isotrope dans tout le domaine, et le tenseur d’orientation est aussi im-
posé isotrope a l'entrée. La viscosité du polymere est supposée constante et égale a
1000 Pa.s et le rapport de forme S est pris égal a 10 (ce qui signifie que le coefficient
A dans I’équation de Folgar et Tucker est a peu pres égal a un).

L=50mm

Section d'entrée g =10mm 2 1 E Section de sortie
= lbar 1 : pe)ur = Gbﬂf
—r

FPomy

FIGURE 2.7 — Ecoulement de Poiseuille entre deux plaques de dimensions infinies

Sur un maillage isotrope a 1700 noeuds et 3400 éléments, nous calculons le tenseur
d’orientation avec la formulation continue basée sur la méthode de Galerkin Standard
(section . La figure montre la distribution de la premiere composante du
tenseur d’orientation aq; aux instants 0.02 s, 0.06 s et 0.2 s. Au dela de I'instant 0.2
s, 'orientation atteint le régime stationnaire.
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1=0.025

FIGURE 2.8 — Distribution de la premiére composante a;;, déterminée en utilisant la méthode
de Galerkin Standard

Le profil obtenu rejoint les observations expérimentales. En effet, nous voyons que
l'orientation est importante au voisinage de la paroi (zone ou les taux de cisaille-
ments sont les plus élevés), alors qu’elle est faible a coeur. Néanmoins, cette solution
numérique montre des oscillations erronées qui relevent du caractere hyperbolique
dominant de I’équation de Folgar et Tucker. Dans certaines zones, la solution est
donc peu exacte, ce qui mene, comme dans le cas des équations hyperboliques sca-
laires, a utiliser des méthodes de stabilisation. La figure[2.9| montre la distribution de
la premiere composante du tenseur d’orientation obtenue avec et sans stabilisation :
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Galerkin

Galerkin+SUPG

Galerkin+RFB

FIGURE 2.9 — Distribution de la composante a1; du tenseur d’orientation en utilisant la méthode
de Galerkin Standard, Galerkin associée a SUPG et Galerkin associée & RFB

Nous constatons que les profils de a;; obtenus avec ’approche de Galerkin Stan-
dard, SUPG et RFB sont tres similaires. Cependant, 'utilisation des méthodes de
stabilisation réduit les oscillations observées, et donne un profil plus net de la solu-
tion numérique tout en conservant sa consistance.

Par la suite, nous comparons le profil obtenu numériquement (avec et sans sta-
bilisation) par rapport a la solution analytique.

En régime stationnaire, I’équation de Folgar et Tucker en 2D est équivalente a un
systeme dynamique d’ordre 1 qui donnera l’évolution des composantes du tenseur
d’orientation en fonction de la coordonnée spatiale xs. La résolution d’un tel systeme
par la méthode de Runge-Kutta d’ordre quatre, donne une solution tres proche de
la solution analytique. Nous considérons alors que la solution analytique pour la
composante aj; est la solution obtenue par la méthode de Runge Kutta.

La figure montre le profil de la composante du a;; du tenseur d’orientation,
en régime stationnaire, sur une coupe de normale selon I'axe 1, a 1’abscisse x; =
40mm.
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1,1 =
Valeurs non-physiques
/\
1 = it
N : v
0,9 1
0,8 - |
0,7 1 |
— Analytique
0,6 -= Galerkin
- GalerkintSUPG
Gal zrkin+tRFB
0,5 T T T T T T T T T 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FIGURE 2.10 — La composante a;; du tenseur d’orientation sur une coupe de normale 1 &
I’abscisse x1 = 40mm

Nous remarquons que le profil obtenu par la méthode de Galerkin Standard
présente beaucoup plus d’oscillations que les profils obtenus par les méthodes de
stabilisation, et peut donner des valeurs non physiques (valeur supérieure a un dans
le graphe ci dessus). La définition du tenseur d’orientation fait que les valeurs diago-
nales sont comprises entre zero et un, ce qui peut ne pas étre le cas avec 'utilisation
de la méthode de Galerkin Standard sans stabilisation, comme le montre la figure
ci-dessus.

2.5.2.3 Normalisation du tenseur d’orientation

Dans la section précédente, nous avons vu que I'approche continue peut donner
parfois des valeurs non physiques du tenseur d’orientation (valeur d’'une composante
diagonale supérieure a un) et ceci est du aux oscillations que génere 'utilisation
de cette approche. Ces oscillations sont réduites avec les méthodes de stabilisation,
mais ne sont pas inévitables. Ces oscillations peuvent s’accumuler au cours du calcul,
puisqu’a chaque itération le calcul du tenseur d’orientation fait appel a la valeur du
tenseur calculée a 'itération précédente (cf. expression ([2.36))). Dans certains cas, les
oscillations accumulées et le non respect des propriétés du tenseur peuvent amener
a une divergence du calcul du tenseur orientation. Pour s’assurer que celui-ci a une
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trace unitaire, que les composantes diagonales restent encadrées entre zéro et un,
et que les composantes extra-diagonales restent bornées, on procede a une étape de
normalisation du tenseur a la fin de chaque résolution de I’équation de Folgar et
Tucker. Le solveur qui effectue cette étape est présenté par la figure :

instantz + As

Solveur d'orientation

instant ¢

On récupére &

Diagonalisation ¢ _|pt

& &
1=
[
el o
Mo o

a5 = =Par”

= ="
)

A 4
Les valeurs propres

sont entre O et 1 et Tenseur corrigé
leur somme vaut 1. On récupére des valeurs

propres A, A; et A;

FIGURE 2.11 — Solveur de normalisation du tenseur d’orientation & la fin de chaque itération du
solveur d’orientation

A la fin de la résolution correspondante a l'instant ¢, on récupere un tenseur
a. Celui-ci est diagonalisé, et les propriétés du tenseur d’orientation sont appliquées
aux valeurs propres (chaque valeur propre est tronquée entre zero et un et on impose
que la somme des trois valeurs est I'unité). Le tenseur d’orientation corrigé a® est
alors reconstruit et respecte les conditions de normalisation. Le tenseur normalisé
correspond, pour le solveur d’orientation, au tenseur calculé a l'instant ¢ et permet
ainsi le calcul du tenseur a l'instant ¢ + At.

2.5.2.4 Comparaisons entre formulation continue et formulation discon-
tinue

2.5.2.4.1 Précision

Nous considérons une nouvelle fois le cas de 1’écoulement entre plaques paral-
leles de largeur infinie (figure (2.7))). Loin de l'entrée, une fois I'’écoulement établi,
I’équation de Folgar et Tucker en 2D peut étre résolue par un systéme dynamique
d’ordre 1, qui donera I’évolution des composantes du tenseur dans I’épaisseur (selon
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la coordonnée spatiale xs).

8&11 Pentry —Pexit
ot +2 nL (

8&12 Pentry —Pexit
ot +2 nL (

Oass Pentry —Pexit
ot +2 nL (

€
5—Z
€

5 — T3)a12a12 —
€

2 — L2

2)ar2(a1n — 1) + %(all - %) =0

Pentry —Pexit

L (% — .CL‘Q)CLQQ -+ %alg =0

)a12022 + %(%2 - %) =0

o1

(2.43)

La résolution de ce systeme par la méthode de Runge-Kutta d’ordre 4 donne
une solution tres proche de la solution exacte. Nous comparons cette solution avec
I'approche continue développée ci-dessus (implémentée sur la version recherche du
logiciel de mise en forme Rem3D) et I'approche discontinue employée par Redjeb
[85] (approche implémentée sur la version commerciale du logiciel Rem3D). Les
figures , et montrent I’évolution des différentes composantes du
tenseur d’orientation, au point M de coordonnés z; = 45 et xo = 3 (figure ,
calculées analytiquement et numériquement avec les approches continue stabilisée

par la méthode SUPG et discontinue.

08t
075¢ /
L]

solution numetrique P1
solution numerigue PO | J
solution analytique

0 0.05 0.1 015
t

0.2 0.25 0.3 0.35

FIGURE 2.12 — Evolution, au point M(45,3), de la composante a;; en fonction du temps : solution
analytique, solution obtenue par ’approche discontinue et solution obtenue par I’approche continue
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1 T T T T T

solution numetrique P1
solution numerique PO |7
solution analytigue

08F

0.4t :

02t
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1] 0.05 0.1 D.158 02 0.25

FIGURE 2.13 — Evolution, au point M(45,3), de la composante a;2 en fonction du temps : solution
analytique, solution obtenue par ’approche discontinue et solution obtenue par I’approche continue

1 T T T T T

solution numerique P1
solution numetrique PO |7
solution analytique

09f

04t .

03t Y ]
02t \\ i

g o ;

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

FIGURE 2.14 — Evolution, au point M(45,3), de la composante asz en fonction du temps : solution
analytique, solution obtenue par ’approche discontinue et solution obtenue par I’approche continue

Les figures précédentes montrent nettement, sur un maillage grossier, qu’on gagne
en précision en utilisant ’approche continue.

2.5.2.4.2 Temps de calcul
Dans cette section le temps de calcul sera évalué pour les approches continue et
discontinue sur un écoulement de Poiseuille dans un tube cylindrique de rayon 5mm
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et de longueur 50mm. La pression est cette fois-ci imposée a 1 bar a l'entrée et est
nulle a la sortie du tube.
Le calcul d’orientation est effectué sur quatre maillages :

— Maillage 1 : 11 000 noeuds et 47 000 éléments ;

— Maillage 2 : 49 000 noeuds et 268 000 éléments ;

— Maillage 3 : 104 000 noeuds et 573 000 éléments;
— Maillage 4 : 212 000 noeuds et 1 136 000 éléments ;

Les calculs ont été lancés, simultanément, pour 10 incréments de temps, sur 1,
4, 8 et 16 processeurs. Chaque processeur a 2.4 GHz de fréquence et 2 Gb de RAM.

Maillage 1 | Maillage 2 | Maillage 3 | Maillage 4
Temps de résolution 21.6 98.49 295.47 875.38
en discontinu (s)
Temps de résolution 6.85 38.24 72.65 165.48
en continu (s)
Temps d’assemblage 2.4 12.12 31.27 170.22
en discontinu (s)
Temps d’assemblage 9.8 69.83 127.45 364.78
en continu (s)
Temps de calcul 24 110.61 326.74 1045.6
en discontinu (s)
Temps de calcul 16.65 98.07 200.1 530.26
en continu (s)
accélération 1 1 1 1
en discontinu
accélération 1 1 1 1
en continu

TABLE 2.1 — Calculs effectués sur 1 processeur
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Maillage 1 | Maillage 2 | Maillage 3 | Maillage 4
Temps de résolution 7.12 43.2 122.8 258.3
en discontinu (s)
Temps de résolution 2.18 15.13 28.65 41.53
en continu (s)
Temps d’assemblage 0.74 3.55 20.96 107.66
en discontinu (s)
Temps d’assemblage 2.7 24.02 49.38 112.24
en continu (s)
Temps de calcul 7.86 46.75 143.76 365.96
en discontinu (s)
Temps de calcul 4.88 39.15 78.03 153.77
en continu (s)
accélération 3.125 2.38 2.27 2.85
en discontinu
accélération D 2.5 2.56 3.45
en continu
TABLE 2.2 — Calculs effectués sur 4 processeurs
Maillage 1 | Maillage 2 | Maillage 3 | Maillage 4
Temps de résolution 3.63 25.3 87.41 212.66
en discontinu (s)
Temps de résolution 1.22 7.26 12.18 23.32
en continu (s)
Temps d’assemblage 0.42 2.1 13.88 80.1
en discontinu (s)
Temps d’assemblage 1.35 9.94 25.82 93.33
en continu (s)
Temps de calcul 4.04 27.4 101.29 292.76
en discontinu (s)
Temps de calcul 2.57 17.2 38 116.65
en continu (s)
accélération 5.88 4.16 3.22 3.57
en discontinu
accélération 6.66 5.88 5.26 4.16
en continu

TABLE 2.3 — Calculs effectués 8 processeurs

o4
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Maillage 1 | Maillage 2 | Maillage 3 | Maillage 4
Temps de résolution 2.8 13.1 52.13 140.01
en discontinu (s)
Temps de résolution 1.15 3.83 6.5 11.7
en continu (s)
Temps d’assemblage 0.18 1.04 6.68 37.74
en discontinu (s)
Temps d’assemblage 0.84 4.72 11.5 41.32
en continu (s)
Temps de calcul 2.98 14.14 58.81 177.75
en discontinu (s)
Temps de calcul 1.99 8.55 18 53.02
en continu (s)
accélération 7.7 8.33 5.55 5.88
en discontinu
accélération 8.33 12.5 11.11 8.33
en continu

TABLE 2.4 — Calculs effectués sur 16 processeurs

Le temps de calcul est la somme du temps d’assemblage et du temps de résolution
et I'accélération est définie comme suit :

temps de calcul sur 1 processeur
Acceleration(n) = P P (2.44)
temps de calcul sur n processeurs

Les résultats ci-dessus montrent un temps de résolution trois fois inférieur avec
I’approche continue par rapport a ’approche discontinue. Mais le temps d’assem-
blage reste important avec la formulation P1, ce qui est prévisible avec les maillages
utilisés. Afin d’expliquer cette différence, nous considérons une maille tétraedrique
en 3D :

— Pour la formulation P, (formulation discontinue), on résout un probléme & six
inconnues par élément, donc la matrice locale a une taille 6 x 6. Le calcul des
composantes de cette matrice sera effectué avec un seul point d’intégration ;
les fonctions de base sont évaluées sur un seul point de Gauss. De plus, I'as-
semblage du terme de transport est effectué seulement pour les flux entrants
[85] afin d’optimiser cette étape du calcul.
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— Pour la formulation P;, nous avons six inconnues par noeud, ce qui fera une
matrice locale de taille 6 x 4 x 6 x 4. Les fonctions de base sont évaluées
sur quatre points de Gauss. Le temps d’assemblage comporte aussi les opé-
rations supplémentaires sur les matrices et vecteurs ajoutés par les méthodes
de stabilisation.

Pour des maillages relativement grossiers, le temps d’assemblage est important
par rapport au temps de résolution. Le temps de calcul est minimisé en utilisant
I’approche continue, et devient moins important quand le maillage est raffiné.

En résumé, pour des maillages fins, quand on est amenés a lancer des calculs sur
un grand nombre de processeurs, nous arrivons a réduire d’une facon considérable
le temps de calcul ainsi que I’espace mémoire avec la formulation continue.

2.6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons décrit le phénomene d’orientation de fibres lors de
I’écoulement des thermoplastiques renforcés. Ce phénomene est régi par des méca-
nismes qui induisent une orientation par couches des fibres dans le produit injecté,
selon des directions privilégiées. Cette structure est influencée par la géométrie des
pieces injectées, les conditions d’injection ainsi que les propriétés des fibres et de la
matrice. La plupart des auteurs s’accordent sur la formation de trois couches prin-
cipales : une couche de peau qui se forme au voisinage de la paroi du moule avec
une orientation aléatoire des fibres, une couche de cisaillement avec des fibres orien-
tées dans le sens de ’écoulement et une couche de coeur ou les fibres sont orientées
transversalement a l’écoulement.

La deuxieme partie de ce chapitre a été dédiée a la description d’'un état d’orien-
tation. Cet état peut étre décrit par le biais de variables macroscopiques qui sont
les tenseurs d’orientation (d’ordre 2, 4, ...). Ce descripteur présente I'avantage de
donner une description macroscopique de l'orientation de fibres et une certaine fa-
cilité pour la manipuler numériquement, contrairement a d’autres variables comme
la probabilité de distribution.

La troisieme partie a été consacrée a I’énumération de modeles macroscopiques
pour I’évolution des fibres. Ces modeles sont issus d’approches différentes et se pré-
sentent sous forme d’une équation d’advection-diffusion tensorielle. Le modele re-
présentant le mieux cette évolution est le modele de Folgar et Tucker puisqu’il a
I’avantage de prendre en compte l'interaction entre fibres. Cette interaction se ma-
nifeste par un coefficient C} qui est déterminé a partir d’ajustements avec des valeurs
expérimentales. Le principal inconvenient de ce modele réside dans I’existence d'un
tenseur d’ordre 4 dans ’équation d’évolution du tenseur d’ordre 2. Pour décrire I’état
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d’orientation avec seulement le tenseur de second ordre, un passage par 1’équation
de fermeture est obligatoire mais induit encore une perte de précision vu que les
équations de fermeture ne donnent pas une relation exacte entre le tenseur d’ordre
4 et le tenseur d’ordre 2.

La quatrieme partie a été dédiée a la résolution numérique de I’équation de Fol-
gar et Tucker. L’approche existante sur la version commerciale de Rem3D est une
approche discontinue basée sur une formulation espace temps avec une méthode Ga-
lerkin discontinu en espace. L’approche discontinue consiste, pour un maillage donné,
a donner une valeur du tenseur d’orientation par élément et présente I'inconvénient
d’étre diffusive et peu précise lorsque les maillages sont relativement grossiers. Dans
ce travail, nous avons présenté une approche continue. Cette approche consiste a
fournir, pour un maillage donné, une solution par noeud et elle est basée sur la mé-
thode de Galerkin Standard. Comme pour le cas des équations d’convection-diffusion
scalaires, la méthode de Galerkin Standard est instable et présente un profil erroné

de la solution, c’est la raison pour laquelle cette méthode est associée a des méthodes
de stabilisation comme SUPG et RFB.

L’approche continue est avantageuse sur tous les plans par rapport a I’approche
discontinue. En effet, outre le gain en précision, il y a un gain en espace mémoire
(du au stockage des noeuds au lieu des éléments) et un gain en temps de calcul qui
sont essentiellement dus a la diminution du nombre de variables grace au passage
du calcul de solution par élément au calcul par noeud.
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Chapitre 3

Solveurs élastiques

Comme il a été mentionné précédemment, 1’objectif de ce mémoire est de pré-
dire et simuler, via le logiciel de mise en forme Rem3D, le comportement méca-
nique des composites chargés de fibres a 1’état solide. Ce comportement est supposé
thermo-élastique. L’étude faite dans ce chapitre représente un enrichissement de la
plateforme logicielle de Rem3D et plus particulierement des modules de calcul de
structure.

Dans la suite de cette these, nous nous sommes intéressés a des fibres de verre im-
mergées dans des matrices ayant un comportement élastique linéaire isotrope a 1’état
solide. Le comportement des fibres étant aussi linéaire isotrope. Le comportement
d’un tel matériau peut étre vu de deux manieres :

— Comportement hétérogene : on dispose d’'un module de Young et d'un coef-
ficient de poisson définis par zone. C’est-a-dire que les propriétés mécaniques
sont celles des fibres si on est place au niveau des fibres, et sont celles de la
matrice si on se place au niveau de la matrice.

— Comportement homogene : le comportement dans sa globalité est linéaire
anisotrope. Dans ce cas la les propriétés mécaniques sont homogénéisées sur
tout le matériau, et pour la simulation numérique on devra disposer du tenseur
de raideur élastique anisotrope.

En général on ne dispose que des propriétés mécaniques des renforts et celle
de la matrice, les propriétés anisotropes n’étant pas triviales (cf. chapitre [4)). I1 est
alors parfois préférable, au niveau de la simulation, de considérer un comportement
élastique linéaire hétérogene.

La premiere partie de ce chapitre sera dédiée a la présentation du solveur élastique
isotrope. Pour donner la réponse du matériau face a des sollicitations mécaniques,

59
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ce solveur aura besoin des données du module de Young et du coefficient de Poisson
ainsi que des conditions aux limites. La résolution numérique est effectuée avec la
méthode des éléments finies mixtes et 2 types d’éléments seront testés : 1’élément
P1/P1 et 'élément P1 + /P1.

La deuxieme partie de ce chapitre traitera du solveur élastique anisotrope. Dans
cette partie, nous supposons connue la donnée du tenseur de raideur. Tout comme le
solveur isotrope, ce solveur est basé sur la méthode des éléments finies mixtes avec
les éléments P1/P1 et P1+ /P1
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3.1 Solveur élastique linéaire isotrope

L’objectif de cette section est la mise en place d'un solveur linéaire élastique iso-
trope sous forme mixte. Le comportement d’un matériau élastique linéaire isotrope,
selon la loi de Hooke en petites perturbations s’écrit :

o =2ue(u) + AM(V.u)l

1 (3.1)
A et p étant les coefficients de Lamé qui peuvent étre exprimés en fonction du

module de Young E et du coefficient de poisson v du matériau :

FE Ev

040 N T T )i —2)

M:

La simulation d'un tel comportement nécessite la connaissance de F et de v. Le
coefficient v détermine le niveau de compressibilité dans le matériau, et peut poser
des difficultés numérique en régime incompressible (c’est a dire a une valeur tres
proche de 0.5). L’appel a des formulations mixtes permet de pallier a ce probléme
et de traiter tous les régimes élastiques possibles.

3.1.1 Ecriture mixte en élasticité linéaire isotrope
On définit la pression hydrostatique de la maniere suivante :

1
p= —Etrg (3.2)

d étant la dimension de ’espace.

En combinant les équations (3.1)) et (3.2]), la pression hydrostatique s’exprime en
fonction du déplacement :

p=-K(V.u) (3.3)
ol K est le coefficient de compressibilité donné par :
AN+ 2p
K=——
d
ou encore
i
A— K =-2=
d

La loi de Hooke peut étre alors réécrite de la maniere suivante :

IS

= 2p1g(u) — 2§v.u.; —pl (3.4)
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Si nous considérons le probleme comme stationnaire, et que en plus les efforts de
pesanteur sont négligés, alors I’équation de conservation de la quantité de mouvement
est donnée par :

Vo=0 (3.5)

En faisant intervenir les équations (3.3)) et (3.4)), le probleme mécanique s’écrit
sous forme mixte en déplacement/pression [61] :

{V.(ng(@) —25(Va))l-Vp=0 (3.6)

—V.u — %p:O

L’équation (3.6 représente un systeme mixte dont la résolution conduit a la
solution (u, p). Cette formulation a été utilisée [62] afin de pouvoir traiter le cas ou
le comportement mécanique est incompressible (v ~ 0.5).

La formulation mixte en élasticité isotrope peut aussi étre plus flexible. En effet,
soit & un parametre constant et ¢ un champs scalaire tel que :

g+ &(Va) =0 (3.7)
Alors la loi de Hooke (équation (3.1))) peut s’écrire de la maniére suivante :

a =2pug(u) + MVl = (¢ +&(V.au))l (3.8)

En combinant les équations (3.7)) et (3.8]), le probleme mixte sera :

V.(2pe(w) + (A = &)(V.u) —Vg=0

| (3.9)
—V.au — 4= 0

Dans cette écriture, nous pouvons facilement constater que le choix du coefficient
&, qu’on appellera dorénavant coefficient test, n’a aucun effet sur la solution prin-
cipale u, par contre le champ scalaire ¢ dépendra du choix de ce coefficient. Cette
flexibilité sur le choix du coefficient test, permet de traiter plusieurs situations, par
exemple :

— si & ~ 0 : on résoud la probleme mécanique en formulation directe (c’est a
dire en déplacement seulement), puisque ¢ = 0;

— si & = K : on résoud le probleme mécanique en formulation mixte mais le
champ scalaire ¢ est la pression hydrostatique p;
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— si & = A : cette valeur de € permet de traiter I'incompressibilité (g est toujours
la pression hydrostatique). Lorsque v est trés proche de 0.5, par conséquent
A — 00. Le probleme mixte a résoudre est ainsi :

(3.10)

3.1.2 Formulation variationnelle du probléme mixte en élas-
ticité linéaire isotrope
Le probleme d’élasticité donné par I’équation (3.9) est résolu numériquement

en utilisant la méthode des éléments finis mixtes. Pour cela nous définissons deux
espaces fonctionnels P et V' comme suit :

P =L*(Q) = {r, [,r*dQ < oo}
V = (HYQ))? = {v, Vv € P¥*d}

Nous supposons que H'(€) est dense dans L?(2). Soit ¢* un champ test choisi
dans I'espace fonctionnel P et ux un champ test appartenant a ’espace V. Dans
le systeme d’équations (3.9)), les membres seront multipliés par ux dans la premiere
équation et par ¢x dans la seconde équation. Nous integrons les équations sur tout
le domaine 2, pour obtenir :

Jo ue(w) : glux) + (X = (V) (V.ux)dQ — [ (qV.ux)dQ =
Jo (gn).ux),ux € V (3.11)
— JoaxV.u— [, (%qq*)dQ =0,gx € P

ou n est la normale sortante a la surface I', I" représente le contour du domaine

Q.

La formulation faible du probleme d’élasticité mixte est donc :

Trouver(u,q) € (V x P) tel que:
alu, ux) +b(q,ux) = f(ux), Yux €V (3.12)
b(u, q*) — c(q,q%) = 0, Vgx € P

avec

(3.13)
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Si le comportement du matériau est thermo-élastique isotrope, I'expression ({3.1)))
devient :
g =2pg(u) + M(V.u)l — (2u + d.N)aAT.1 (3.14)
Le second membre de la premiere équation du systeme (3.12)) devient :

flws) = [ (gmw) ~ [ (VA@u+dNaAT w00 (315)
r - Q -
« étant le coefficient de dilatation thermique.

Les conditions aux limites pour ce type de probleme mixte, peuvent étre appli-
quées sur le déplacement et/ou la contrainte surfacique.

L’existence et 1'unicité de la solution du probleme mixte (systeme( [3.12))) sont
obtenues sous les conditions suivantes [17] :
o La forme bilinéaire af(.,.) doit étre coercive sur V :

3k > 0, tel que¥v € Va(v,v) > k | v I3

o La forme bilinéaire b(.,.) doit verifier la condition inf-sup sur V' x P :

b
36 > 0, tel que¥(v,r) € V x P inf sup (v, )
reP ey ||v]lv[|r|lp

o la forme bilinéaire ¢(.,.) doit posséder une borne inférieure en norme sur l’es-
pace P :
Iy >0, tel quec(r,r) >~ || r |3, Vr € P

Ces conditions sont bien vérifiées (cf : démonstration dans [17])

Lorsque £ = X et que le régime est incompressible, le probleme mixte devient
identique au probléme de Stokes; dans ce cas v peut avoir une valeur nulle.

3.1.3 Discrétisation en éléments finis mixte

La discrétisation en éléments finis du systeme passe par la discrétisation
du domaine 2 en simplexes (qui sont des tétraedres en 3D et des triangles en 2D).
Notons €2 I'ensemble de ces simplexes. Par la suite nous cherchons une solution
approchée (uy, gn) de la solution (u, q). Les champs u;, et g, seront trouvés, respec-
tivement dans les espaces V), et P,.

Nous utiliserons pour la résolution I'élément fini P, + /P, [7] (figure (3.1)), P/ P
et P1 .
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FIGURE 3.1 — Elément fini mixte P, + /Py

Il est a noter que la résolution fera appel seulement a I’élément P; lorsque £ = 0.

Le degré d’interpolation est donc choisi égal a 1. Pour I’élément P, + /P, 'espace
d’interpolation des déplacements est enrichi par des fonctions bulles nulles sur les
frontieres des éléments et affines par morceaux sur les quatre sous tétraedres internes
aux éléments. La solution en déplacement se construit alors comme étant la somme
d’une contribution linéaire et d’une contribution non-linéaire appelée fonction bulle.

Notons By, 'espace des fonctions bulles. Le probleme discret associé au probleme
d’élasticité mixte est alors :

Trouver (up, up, qn) € Vi, X By X Py tel queN(usy, usy, ¢xp,) € Vi, X B, X Py -
a(uy, wry) + 0(qn, uxy,) =< g, .ny, uxy, >
a(uy, ux,) + b(qn, ux,) = 0
b(uy,, g*n) + b(wky, ¢x1) — c(qn, ¢xn) =0
(3.16)

Le probleme discret provenant de la formulation faible pourra s’écrire sous la
forme algébrique suivante :

Aw 0 By\ (U F
0 Aw By |G| =]0]. (3.17)
BL BL —Cy,) \Q 0

ou :

o U désigne le vecteur contenant les composantes du déplacement en chaque
noeud des tétraedres;

o U, désigne le vecteur contenant les composantes du déplacement en chaque
barycentre des tétraedres;

o (@ est le vecteur contenant les valeurs du champs scalaire ¢ en chaque noeud
des tétraedres ;
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o

I est le vecteur second membre associé aux conditions aux limites ;

A, est la matrice associée a la forme linéaire définie sur Vj, x Vj, et qui a
(ghau_*h) associe a(glmu_*h) ;

Ay, est la matrice associée a la forme linéaire définie sur Bj, X By et qui a
(wy, uxy) = a(wy, ux,) ;

B,, est la matrice associée a la forme linéaire définie sur Vj, x P}, et qui a
(ghﬂgh) = b(ﬂmgh);

Byg est la matrice associée a la forme linéaire définie sur Vj, x P, et qui a
(wy, @) = by, q,) 3

Cyqq est la matrice associée a la forme linéaire définie sur P, x P}, et qui a

<gh’ ﬁh) = C(gh7 Q_*h) :

o

@)

O

@)

@)

Sur chaque élément K, les fonctions bulles possédent les propriétés remarquables
suivantes [28] :

fK V., = fK Van-w,
Jx € : Vu, =0 pour tout tenseur constant C'

En utilisant ces propriétés, les matrices associées au terme bulle dans le systeme
(3.17) sont éliminées grace a la relation de condensation suivante [30] :

ApUy + By P =0 = U, = —A,' By, P (3.18)
en posant Dy, = Bg;Ab_bleq, le systeme( D est équivalent a :

(5 e, ()= (0) o

Il est aussi important de noter que ’élément P;/P; est stable en formulation
mixte si on est loin du régime incompressible. L’utilisation de cet élément revient a

supposer que Dy, = 0 dans I'équation (3.19).

La résolution numérique de 1’équation a été implémentée sur la version
recherche du logiciel de mise en forme Rem3D®, développé au Cemef. L utilisateur
a la possibilité d’employer I'un ou l'autre des deux éléments géométriques P, + /P
et P,/ P, ou encore la formulation directe P;.

3.1.4 Validation du solveur élastique isotrope mixte : cas de
la plaque trouée sollicitée en traction uniforme

Afin de valider notre solveur nous considerons une plaque mince trouée sollicitée
en traction uniaxiale uniforme ¢ = 1M Pa. La plaque est de forme carrée de coté
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L = 100mm et d’épaisseur t = 3mm, et le trou est circulaire de rayon a = 5mm.

(figure (3.2)).

Q
FAAAAAAAAAAAA

YT OYYYY

s

FIGURE 3.2 — Plaque mince trouée, soumise & une contrainte uniforme o

Le matériau formant la plaque est linéaire élastique isotrope de module de Young
E = 1M Pa.

Les solutions analytiques en contraintes et en déplacement peuvent étre expri-
mées en coordonnées cylindriques :

Trr —;‘f—z(%cos(%) + cos(40)) + %608(49)
Oop = —%(%005(26’) — cos(46)) — %605(49) (3.20)
09 = — % (Lsin(20) + sin(46)) + 2% sin(46)

) (3.21)
up = S (9(2y — % —r— ﬁ—i)sin(?ﬁ)

La plaque présente deux plans de symétrie dont les normales sont portées res-
pectivement par les axes 1 et 2. Le calcul numérique sera donc effectué sur un quart
de la plaque et sera exécuté sur les maillages représentés par la figure |3.3|
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Maillage 2

Maillage 3
FIGURE 3.3 — Maillages irréguliers utilisés pour la simulation de la sollicitation mécanique sur
une plaque trouée

o Maillage M1 : 1 065 noeuds, 5 220 éléments
o Maillage M2 : 4 130 noeuds, 22 240 éléments
o Maillage M3 : 21 150 noeuds, 120 000 éléments

La solution numérique est calculée avec le solveur élastique isotrope mixte en
utilisant les éléments P, /P, et P, + /P, et comparée avec la solution analytique.
Il est & noter que l'utilisation de la formulation directe (résolution avec 1’élément
Py) est équivalente a l'utilisation de la formulation P;/P; avec un coefficient £ tres
proche de zéro. Dans ce cas, la solution P; et la solution P;/P; sont confondues.

Selon le coefficient de poisson, trois régimes sont étudiés. Nous comparons les
résultats numériques et analytiques sur la premiere composante du déplacement et
la premiere composante du tenseur de contraintes, sur les trois maillages.

v' Régime trés compressible : v = 0.05
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=
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FIGURE 3.4 — Valeur numérique (P; + /Py et P;/Py) et analytique de u; et oy1, sur le plan de
symétrie horizontal, en régime tres compressible

v’ Régime faiblement compressible : v = 0.3
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—— Analytigus
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FIGURE 3.5 — Valeur numérique (P; + /Py et P;/P;) et analytique de uj et 011, sur le plan de

symétrie horizontal, en régime faiblement compressible

v' Régime incompressible : v = 0.5
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FIGURE 3.6 — Valeur numérique (P + /P, et P;/P;) et analytique de u; et 011, sur le plan de
symétrie horizontal, en régime incompressible

Ces calcul ont été lancés sur un seul processeur ayant 4GHz de fréquence et 512
Mo de RAM. Le temps CPU est donné par le tableau [3.1] :

Maillage M1
2.1
2.66

Maillage M2
8.36
11.11

Maillage M3
37.88
45.87

Temps CPU en P;/P; (s)
Temps CPU en P, + /P1 (s)

TABLE 3.1 — Temps CPU obtenu avec les différentes formulations

Les figures[3.4] [3.5] et [3.6| montrent que les solutions numériques sont trés proches
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de la solution analytique. Les instabilités au niveau de la solution (surtout au ni-
veau de la contrainte) apparaissent sous forme d’oscillations autour de la solution
analytique, en régime faiblement compressible. Ces instabilités sont plus prononcées
avec I’élément Py /Py, et sont encore plus accentuées en régime incompressible. Ces
oscillations peuvent diminuer en raffinant le maillage. L’utilisation de I’élément géo-
métrique Py + /Py permet de réduire les oscillations et de donner une solution plus
stabl ; néanmoins le temps CPU est plus important avec cet élément et ceci est du
a I'assemblage du terme supplémentaire li¢ a la matrice Dy, dans 'équation (3.19)).

On conclut que 'utilisation de 1’élément Py + /Py est nécessaire en régime in-
compressible. Sinon, pour les autres régimes, l'utilisation de I’élément P;/P; (ou
seulement le Py) est suffisante et permet de gagner en temps CPU par rapport au
P, + /P, (moins de temps d’assemblage).

3.2 Solveur élastique linéaire anisotrope

3.2.1 Ecriture mixte en élasticité linéaire anisotrope

La loi de comportement présentée et traitée dans la section n’est qu'un cas
particulier du comportement élastique linéaire. En général, le comportement élas-
tique peut s’exprimer comme suit :

g = % L e(u) (3.22)

C est un tenseur d’ordre quatre appelé tenseur de raideur qui est un tenseur

symétrique. Les propriétés élastiques peuvent varier avec la direction et les coordon-
nées. Dans ce cas, le comportement est dit anisotrope.

L’équation (3.22)) est équivalente & :

)=S0 (3.23)
Le tenseur S est dit tenseur de souplesse.
En considérant I’équation ([3.7)), la loi de comportement peut se réécrire :
o= Celw) - (q+&(Var)lL (3.24)

En combinant cette équation avec 1’équation d’équilibre (3.5]), nous obtenons :

{v.(c te(u) +6Vaud) = Vg =0 (3.25)

-V.

qg=20

IS

1
3
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3.2.2 Formulation variationnelle du probléme mixte en élas-
ticité linéaire anisotrope

Nous considérons encore une fois les espaces fonctionnels P et V' définis dans la
section [3.1.2]

Nous choisissons un couple de champs tests (ux, gx) dans V' x P. Nous multiplions
la premiere équation du systeme par ux, et la seconde équation par ¢x. La
formulation variationnelle du probleme mixte est obtenue en intégrant I’ensemble
sur le domaine § :

Jo (Cre(u): g(u_*)+£(v.g).v.u_*)d9— Iy (qV ux)d =
e Jux €V (3.26)
fﬂq*vu_fg QQ*dQ—Oq*EP

La formulation faible du probleme d’élasticité mixte s’exprime alors comme suit :

Trouver(u,q) € (V x P)telsque :
Gan (U, wx) + b(q, ux) = fan(ux), Vux €V (3.27)
b(u, q*) — (g, q%) = 0, Ygx € P

Qan(u, ux) = [ (% re(u) @ g(ux) + (Vo). V.ux)dQ

b(g, ux) = — [ (¢V ux)dQ2 (3.28)
c(q, qx) = Jq (99%)dQ

fan(ux) = [1. ((g.n).ux)dT

Au cas ou le comportement est thermo-élastique linéaire anisotrope, le tenseur
de contraintes s’écrit :

IS

[l

H(e(w) —aAT) = (¢ — &Vl (3.29)

« étant le tenseur de dilatations thermiques, et AT est la différence entre la
distribution de température initiale et la distribution finale. Pour la formulation
variationnelle, seule I’expression du second membre change. En effet, 'expression de
f devient :

fonle) = [ (gmas) + [ (Vs abT 10 (3.30)



Solveur élastique linéaire anisotrope 75

3.2.3 Discrétisation en éléments finis

Tout comme le solveur élastique isotrope (cf. section |3.1.3)), les éléments P, + /P
et P,/ P, seront utilisés pour la résolution numérique du probléme élastique.

3.2.4 Validation du solveur élastique anisotrope : cas de la
poutre tridimensionnelle

L’objectif de cette section est de valider le solveur anisotrope sur des geome-
tries simples. Le principe est de comparer la solution obtenue numériquement a une
solution analytique. Il est difficile de trouver une solution analytique pour un com-
portement anisotrope quelconque. Pour cela, et afin de valider ce module pour le
code de calcul Rem3D, nous avons choisi des lois de comportement simples, avec
des tenseurs de raideurs qui nous permettent de remonter facilement a la solution
analytique.

Nous considérons le cas d’'une poutre tridimensionnelle de section carrée (figure
(3.7)). La poutre est encastrée au plan x; = 0 (déplacement nul), et soumise a une
traction simple uniforme d’amplitude o;,,, = 10G Pa.

e=10mm
Encastrement— | :

\\“*“ [ =50mm A1

Contrainte uniforme
ag=10GPa

Plan de symétrie

FIGURE 3.7 — Géométrie utilisée pour la validation du solveur anisotrope

Cette poutre est supposée avoir un comportement élastique isotrope transverse
(toutes les fibres sont alignées selon une direction unique) avec deux modules de
Young élastiques E; (dans la direction , paralléle aux fibres) et E, (dans la di-
rection transverse), deux coefficients de Poisson vy et 153 dans les plans (1,2) et
(2,3)(r13=112), et un module de cisaillement G5 dans le plan (1,2). La matrice de
raideur d’un tel comportement élastique s’écrit :
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= 0 0 0 == 0 0 0 =
0 9%; 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3%; 0 0 0 0 0
0 0 0 5%; O 0 0 0 0
C=|= 0 0 0 5 0 0 0 =g
= o 0 0 0 0 H=m 0o 0 0
o 0 0 0 0 0 5% 0 0
o 0 0 0 0 0 0 H= 0
=2 0 0 0 = 0 0 0 4

Nous fixons les parametres élastiques suivants :

E1 = 20GPa
Ey, = 5GPa
V1o =04

Vo3 = 0.5

G12 == 05GPCL

La solution analytique pour les deux premieres composantes du vecteur déplace-
ment est donnée par :

Timp

uy = 12 T
_ —Vvi20; e
U = — 7, (72— 5)

La donnée du tenseur de raideur ainsi que les conditions aux limites permet
d’avoir une solution numérique a l'aide du solveur élastique anisotrope. Le maillage
considéré est de 6600 noeuds et 37000 éléments.

FIGURE 3.8 — poutre de section carrée sollicitée en traction simple
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Les figures et montrent les profils de la solution analytique et la solution
numérique calculée avec 1'élément fini P;/P; (les solutions numériques P;/P; et
P, + /Py) sont treés similaires.

0,03

0,025 4 /
0,02 4 /
Ux 0.015 | /

0,005 7 -
/,-'/ — Ux numerique
— Uxanalftique
0 T T T T T T T T T ]

0 0005 001 0015 002 0025 003 0035 004 D045 005
X

FIGURE 3.9 — Variation de la premiére composante du déplacement

— Uynumeéricue
0.001 —— Uyanalytique

0,0008 - N
0,0006 1 =S

0,0004 - Sy
0,0002 1

Uy o] :

-0,0002
-0,0004 |
-0,0006 -

-0,0008 -

-0,001 -

FIGURE 3.10 — Variation de la deuxiéme composante du déplacement

Les deux figures ci-dessus montrent que la solution numérique concorde, d’un
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point de vue quantitatif, a la solution analytique.

3.3 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons traité deux types de solveurs élastiques linéaires :
v' Le solveur isotrope : qui necessite la donnée de deux coefficients de Lamé (ou
un module de Young et un coefficient de poisson)

v' Le solveur anisotrope : qui necessite la donnée d’un tenseur de raideur (de
taille 9 x 9 en dimension trois).

Ces solveurs ont été validés sur des géométries simples et ont été intégrés par la
suite dans le code de calcul Rem3D.

L’implémentation du solveur élastique isotrope est tres utile vu que c’est le com-
portement qui régit, en petites perturbations, la plupart des matériaux plastiques
non renforcés (exemple la résine), tout comme certains types de renforts (comme les
fibres de verre). Les matériaux isotropes peuvent aussi étre simulés avec le solveur
élastique anisotrope, mais 'inconvenient de 1'utilisation de ce solveur, dans ce cas,
sera l'augmentation de ’espace mémoire puisqu’on va stocker un tenseur a 9 x 9
composantes, a la place de deux parametres seulement (module de Young et coeffi-
cient de poisson), et aussi le temps de calcul qui devient plus important a cause de
la multiplication d’un tenseur d’ordre quatre par un tenseur d’ordre deux).

L’avantage de l'utilisation du solveur élastique anisotrope se manifeste surtout
pour la simulation du comportement élastiques de matériaux renforcés de fibres.
En effet, méme si le comportement de la matrice thermoplastique est purement
élastique linéaire isotrope, et que le comportement des fibres, distribuées d’une facon
anisotrope, est aussi élastique linéaire isotrope, le matériau composite global aura des
propriétés mécaniques différentes dans toutes les direction, donc un comportement
élastique linéaire anisotrope.

Les deux chapitres qui suivent montreront qu’il est possible de décomposer un
thermoplastique renforcé en deux phases, les fibres et la matrice. La connaissance
du comportement élastique de chaque phase, ainsi que de l'orientation des fibres
dans le matériau, permettera la détermination du comportement thermo-élastique
anisotrope et de le simuler via le solveur anisotrope.
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Chapitre 4

Modeles analytiques pour
I’homogénéisation des propriétés
thermo-élastiques des
thermoplastiques chargés de fibres

Dans ce chapitre, nous aborderons la prédiction des propriétés thermo-€élastiques
des thermoplastiques renforcés. La littérature nous fournit plusieurs modeles d’ho-
mogénéisation qui, partant des propriétés des fibres et de la matrice, sont capables
de déterminer le comportement thermo-élastique global du matériau. Les propriétés
anisotropes résultantes de la mise en forme par injection, seront déterminées par
le biais d’une procédure en deux étapes : tout d’abord nous considérons un cas ou
toutes les fibres sont orientées selon une direction unique, par la suite ces propriétés,
dites unidirectionnelles, seront introduits dans les modeles thermo-élastiques aniso-
tropes ou la loi de comportement dépend, outre de ces propriétés, de 'orientation
des fibres dans le matériau.

La premiere partie de ce chapitre est une étude des différents modeles d’homogé-
néisation des propriétés unidirectionnelles des thermoplastiques chargés. Le domaine
de validité de ces modeles dépend principalement de la concentration volumique des
fibres dans le matériau. Nous comparerons ces modeles par rapport a des résultats
expérimentaux et pour différentes plages de concentration volumique des fibres.

La deuxieme partie de ce chapitre traitera de la détermination des propriétés
anisotropes des thermoplastiques chargés. A ce niveau, il est nécessaire connaitre la
valeur du tenseur d’orientation en chaque point du matériau, ainsi que les proprié-
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tés unidirectionnelles. La connaissance de ces deux données, permet de déterminer
completement le comportement thermo-élastique anisotrope.
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4.1 Intruduction

La détermination des propriétés thermo-élastiques d’un matériau fait appel, jus-
qu’a présent, essentiellement a des techniques expérimentales. Par ailleurs, ces pro-
priétés peuvent étre prédites par des modeles analytiques dits modeles d’homogé-
néisation. La plupart de ces modeles se basent sur I’hypothese que le composite
est un matériau biphasique (phase matrice et phase fibres), chaque phase ayant un
comportement linéaire élastique [36, 37]. Plusieurs études ont été menées dans le
but de pouvoir déterminer théoriquement ces propriétés [37, 47, [76, [OT] . Partant
des propriétés intrinseques des constituants du composite, vont homogénéiser ces
propriétés pour prédire le comportement global du matériau.

Les composites que nous traitons ici sont des thermoplastiques renforcés de fibres
et moulés par injection. L’orientation des fibres influence les propriétés du matériau.
La plupart des travaux se sont intéressés au comportement isotrope transverse (pro-
priétés unidirectionnelles).

La détermination du comportement élastique isotrope transverse d’'un matériau
composite revient a déterminer cing constantes mécaniques (2 modules de Young,
deux coefficients de Poisson et un module de cisaillement) et deux constantes ther-
miques. Voigt [1011, 100] et Reuss [86] ont donné respectivement une borne inférieure
et une borne supérieure des propriétés isotropes transverses du composite. Ces pro-
priétés ont été directement évaluées par le modele de Halpin-Tsai [47) 48], qui sup-
pose que le comportement de la matrice et des fibres est élastique linéaire isotrope
et exprime directement les cing constantes élastiques en fonction des propriétés mé-
caniques de la matrice ainsi que de la concentration volumique et les propriétés
mécaniques des fibres. Cependant, pour la détermination de certaines constantes, le
rapport de forme des fibres n’est pas pris en compte. Eshelby [36, 37] a développé
un modele pour des milieux dilués renforcés d’inclusions qui ont des propriétés (mé-
caniques, thermiques, ...) différentes de celles du milieu dans lequel elles sont im-
mergées. Mori et Tanaka [76] ont amélioré le modele d’Eshelby pour tenir compte
des fortes concentrations volumiques de fibres; les expériences ont montré en géné-
ral que ce modele donne de bonnes prédictions pour des concentrations volumiques
allant jusqu’a 30%. Le modele de Tandon et Weng [91] explicite les cinq parametres
élastiques du composite isotrope transverse a partir du modele de Mori-Tanaka.

En réalité, la répartition des fibres dans le composite est anisotrope, ce qui signifie
le besoin d’avoir des modeles prenant en compte cette répartition. Plusieurs auteurs
[1, 46, [51] proposent la détermination de ces propriétés avec une procédure en deux
étapes, qui passe tout d’abord par I’évaluation des propriétés unidirectionnelles des
fibres puis 'intégration de ces propriétés sur toutes les orientations possibles dans le
matériau. Afin de minimiser I’écart entre les valeurs théoriques et réelles des proprié-
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tés thermo-élastiques, il est nécessaire de faire un choix de modele d’homogénéisation
unidirectionnelle convenable.

4.2 Identification analytique des propriétés thermo-
élastiques unidirectionnelles

4.2.1 Matériau élastique isotrope transverse

Un matériau élastique possede comme loi de comportement :

cg=C:¢ (4.1)
Cette loi est équivalente a :

£=35:g (42)

S est le tenseur de souplesse.

ou g est le tenseur de raideur et

On se place dans le cadre de petites déformations. Les tenseurs de contraintes et
de déformations étant symétriques, nous pouvons utiliser la notation contractée de
Voigt et qui est donnée par :

o1 €11
022 €22
o= 033 e = €33
023 2e93
031 2e3;
| 012 | 2¢12

Considérons le cas d’un matériau ou toutes les fibres sont alignées dans une seule
direction, soit ’axe 1. Cet axe est donc privilégié et tout plan passant par cet axe
est un plan de symétrie. Le matériau est dit isotrope transverse et son tenseur de
raideur s’écrit :

Cifn Cil Clify 0 0 0
Cllys Chaps Chgg 0 0 0
= 0 0 0 (CHn—Cig)/2 0 0 '
o 0 0 0 cit, 0
0 0 0 0 0 cit,

C'T étant la forme contratée du tenseur de raideur

lllie}
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Les coefficients Cj;; et S;jp peuvent étre déterminés en fonction des parametres
matériau.

Pour construire le tenseur de souplesse, pour un matériau élastique isotrope
transverse, nous soumettons successivement le matériau a des tractions simples dans
les directions i (i=1,2,3). Les modules de Young dans les différents directions sont
définis par :

1

Oii
E, =% = 4.4
Eii Siii (44)

Cependant, il faut mentionner que dans les directions 2 et 3 nous avons la méme
valeur du module de Young appelée module de Young transversal.

Les coefficients de Poisson sont donnés par :

__ €22 __ _ €33 __ __ S22 __ Siiac
Upp = —522 = £33 — Si120 _ Siias

4 fr—
€11 €11 13 S1111 S1111 (45)
vs1 By = vigBy; va1 By = v19By; 130 = g

Les modules de cisaillement sont obtenus en imposant successivement des essais
de cisaillement simple 19, 013, 023, ce qui donne :
012 1 093 1

Go=Gr=—"—=___-¢( — = 4.6
12 13 2812 812127 23 ( )

Le module de cisaillement (G953 vérifie aussi :
Ey
2(1 + V23)

Si nous adoptons la notation de Voigt pour les tenseurs de déformation et de
contraintes, la forme contractée du tenseur de souplesse peut étre donné par :

Gy = (4.7)

A
Sk g g g

IT

ST=1 0 EozGL%o 0 (4.8)
0 0 0 0 & O
0 0 0000%2_

Si nous appliquons au matériau une déformation plane de la forme :

N OO

0 0
g:()e
0 0

Cette déformation produit un tenseur de contraintes diagonal donné par :
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g = 0 (02222 + 02233) 0
0 0 (02222 02233)

On définit ainsi le module K3 par :

022 Ey
Kos = = C’ ClL

K3 est dit module de compressibilité en déformations planes.

(4.9)

Finalement, on obtient les différentes constantes du tenseur de raideur isotrope
transverse :

ClllTll = FEi + 4’/12K23
Cap0 = Gag + Kos

Cllyy = 2Ka3112 (4.10)
Cia33 = Koz — Gag
Cro12 = G1o

Généralement, nous ne disposons pas des caractéristiques unidirectionnelles du
matériau, et leur détermination expérimentale n’est pas simple en pratique vue
la difficulté de concevoir un matériau avec des fibres parfaitement alignées. Nous
avons ainsi recours a des modeles d’homogénéisation qui consistent a déterminer les
constantes élastiques d’'un matériau isotrope en fonction des propriétés des fibres,
leur concentration dans le matériau, ainsi que les propriétés de la matrice dans
laquelle elles sont immergées. Plusieurs travaux [101, [76], 100, 49, 36 B7] ont été
effectués dans l'optique de relier I’échelle microscopique (relative aux hétérogénéi-
tés du matériau) et I’échelle macroscopique (échelle de la structure unidirectionnelle
étudiée).

4.2.2 Reégimes de concentration des fibres

Avant d’aborder les modeles d’homogénéisation, il est important d’étudier le
régime de concentration de fibres afin de définir des domaine de validité pour ces
modeles.

Selon la concentration volumique en fibres V; et leur rapport de forme 3, une
suspension présente différents régimes de concentration. Comme le montre la figure
on distingue 3 différents régimes :

v Le régime dilué;
v Le régime semi-dilué;
v' Le régime concentré.
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Facteur de forme

10000 =TT ™I T T T I T T T 1110
1000 | ]
= \ Concentrée =
E\\ Semi—dilué \ ]
100 TG B, _
= T N =
| "‘-\\‘-\\“ \\ _
10 | 5 B ] |
= Dilueé - \ -

O N T O N Y W T A T A v
0.001 0.01 0.1 1.0 10 100

Fraction volumique (%)

FIGURE 4.1 — Régime de concentration des fibres [32]

4.2.2.1 Régime dilué

Dans une suspension diluée, chaque fibre est libre d’effectuer tout mouvement
de rotation sans qu’il y ait d’intéraction avec des fibres voisines. Ceci signifie que la
distance entre une fibre et sa voisine la plus proche est d’aumoins la longueur de la
fibre. La fraction volumique des fibres satisfait 'inégalité :

V< B (4.11)

4.2.2.2 Reégime semi-dilué

Pour un régime semi-dilué, la distance entre une fibre et sa voisine la plus proche
varie entre la longueur et le diamétre de celle-ci. Concretement, le mouvement des
fibres est permis en translation selon leurs axes de révolution, mais se verront blo-
quées par les fibres avoisinantes en rotation On a alors :

BV <P (4.12)
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4.2.2.3 Régime concentré

En régime concentré, la concentration des fibres satisfait I'inégalité :

Vi > p (4.13)

Cela veut dire que la distance moyenne entre fibres est plus petite que le diametre
des fibres. Dans cette situation, les fibres tendent a s’organiser parallélement les unes
aux autres, et 'orientation par conséquent devient unidirectionnelle.

4.2.3 Homogénéisation en élasticité unidirectionnelle

La détermination du tenseur de raideur est équivalente a la détermination de
cing constantes élastiques : respectivement le module de Young longitudinal EY, le
module de Young transversal Fs, le module de cisaillement G5 dans le plan (1,2) et
les coefficients de Poisson vy et vs3.

La prédiction des propriétés unidirectionnelles fait appel a des modeles micro-
mécaniques dits d’homogénéisation. On supposera que toutes les fibres sont des
inclusions ellipsoidales (figure parfaitement alignées dans la direction 1.

A

> 3

FIGURE 4.2 — Une fibre peut étre assimilée & une inclusion ellipsoidale

Les parametres des axes de l'ellipsoide sont respectivement si, so et s3 tels que
$3 = 89 < 81. Le facteur de forme des fibres est donc 8 = z—;

Plusieurs modeles, existants dans la littérature, sont basés sur cette représenta-
tion de la fibre[23], 36], 37, 51, [76].

Dans ce qui suit, nous décrivons les différents modeles, basés sur cette représenta-
tion des fibres, qui calculent les propriétés unidirectionnelles des matériaux chargés
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4.2.3.1 Les bornes de Voigt et Reuss

Les bornes de Voigt [101], 100] et Reuss [86] ont pour objectif d’encadrer les
propriétés élastiques du matériau. L’approche de Voigt repose sur I’hypothese que
la matrice et les fibres subissent la méme déformation globale que le composite, ce
qui revient a écrire le tenseur de raideur de Voigt comme suit :

cC  =V,C +VC (4.14)

=V oigt =m =f
Les indices m et f dénotent la phase matrice et la phase fibres.V et C' sont,

respectivement, la fraction volumique et le tenseur de raideur élastique.

Parallelement a I’approche de Voigt, 'approche de Reuss [86] suppose que la
contrainte globale est la méme pour la matrice et les fibres, ce qui se traduit par une
relation sur les tenseur de souplesse :

=Reuss =m =f

S =V.S +V;8 (4.15)

S et S sont les tenseurs de souplesse pour la phase matrice et la phase fibres,

=, =
et S est le tenseur de souplesse de Reuss.
=Reuss

Hill[52] a démontré que les relations (4.14]) et (4.15| constituent, respectivement,
une borne supérieure et une borne inférieure des propriétés élastiques du composite.

I1 faut signaler que, si les propriétés de la matrice et des fibres sont tres éloignées
I'une de I'autre, les bornes de Voigt et Reuss sont tres éloignées et ne permettent pas
d’évaluer, avec une précision raisonnable, les propriétés élastiques unidirectionnelles
du composite. Afin d’obtenir une meilleure estimation de ces propriétés, nous consi-
dérons des modeles semi-empiriques tel que le modele d’Eshelby [36], le modele de
Halpin-Tsai [47], le modeéle auto-corhérent [51), 23] et le modele de Mori-Tanaka[76].

4.2.3.2 Equations de Halpin-Tsai
La loi de Halpin-Tsai [47, 48] s’énonce pour une propriété M de la maniere
suivante :
M 1+¢n.Vs e M, —1
= N V =
M, 1-nV;’ TEM ¢

(4.16)

ou M, = % et ( est un parametre empirique dont la valeur est donnée par le

tableau [4.1]
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M [ M | M, ¢
E | E; | En 25
B, | B; | En 2
G2 | Gf | Gp 1
Gos | Gy | Gy g_:/(g_: +2)

TABLE 4.1 — Propriété M (équation( |4.16])) du matériau et son parametre empirique
correspondant

E4 et E5 sont les modules de Young longitudinal et transversal, G5 et GGo3 sont
les modules de cisaillement dans les plans (1,2) et (1,3).

D’apres 1’équation [4.16[et le tableau 4.1, on constate que si ( — oo les équations
de Halpin-Tsai deviennent une loi de mélange correspondant a la borne supérieure
de Voigt (expression (4.14])) et ainsi la propriété M s’écrit :

M =V, My, +VM; (4.17)

La loi de mélange s’applique aussi pour calculer le coefficient de Poisson longi-
tudinal :

vV = Vme + Vfo (418)

Halpin et al. [48] ont comparé le module de Young longitudinal obtenu par leur
a la valeur expérimentale pour différents rapports de forme des fibres (Figure :
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: |

F Halpin—Tsai Equation ———__ |

| b |

I I

i ;

A {

10 = _‘

g !

-g L i
h: L

Bf’

jo’___l_g__:__\ L1l | T L Hz_ X 4_.54|
| 10 5L D 10

FIGURE 4.3 — Variation du module de Young longitudinal avec le rapport de forme des fibres :
comparaison entre le modele de Halpin-Tsai et I'expérience [48]

La comparaison entre la valeur expérimentale (représentée par les barres) et la
valeur théorique du module de Young montre la validité du modele pour le calcul du
module de Young longitudinal. Ceci n’est pas toujours le cas pour les quatres autres
constantes puisqu’elles n’ont pas de dépendance avec le rapport de forme de fibres.

4.2.3.3 Modele d’Eshelby

4.2.3.3.1 Probleme de l’inclusion équivalente

Eshelby [36, B7] assimile les hétérogénéités dans un matériau a des inclusions
ellipsoidales immergées dans une matrice.

La matrice est un milieu élastique linéaire infini de tenseur de rigidité¢ C et I'hé-

=m

térogénéité est un milieu élastique de tenseur de rigidité C' . L’inclusion a tendance
=f

a se déformer mais son mouvement se trouvera géné par la matrice et ainsi se crée

dans le matériau un champ de déformations complexe ¢, qui dépend de sa forme
avant la transformation. La contrainte dans la matrice s’écrit :

o =C :¢v (4.19)

=m =
—m

1)
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Si 'inclusion était isolée, elle subirait une déformation ” libre de contraintes
qui peut étre acquise avec un changement de température ou un changement de
phase. Eshelby montre que cette déformation est uniforme et ne contribue pas a la
contrainte dans l'inclusion. Cette derniere est alors donnée par :

od=C : (gc — gT) (4.20)

=m

€€ est reliée a ¢ par la relation suivante [36] :

e“=E:¢" (4.21)

|1on

L est le tenseur d’Eshelby qui dépend du rapport de forme de I'inclusion ainsi que

des propriétés élastiques de la matrice[22] [77]. Les expressions du tenseur d’Eshelby
pour une matrice isotrope et les différents rapport de forme de 'inclusion sont don-
nées dans I'annexe [B.1l

Par la suite, Eshelby montre qu’une inclusion hétérogene de raideur €' qui ne

subit pas la déformation gT est équivalente a une inclusion homogene de raideur
égale a celle de la matrice dans laquelle elle est immergée (figure [4.4)).

7
C &
= '

g1

FIGURE 4.4 — Probléme d’inclusion équivalente d’Eshelby [34]

Si on désigne par g la déformation globale dans le milieu, le tenseur de contraintes
dans l'inclusion est alors donné par :

o'=C :(e+f-e")=C :(e+£9) (4.22)

—m =f

Les équations [4.21] et [£.22] donnent alors :

(C +(C ~C)E):E=(C ~C )¢ (4.23)
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4.2.3.3.2 Modele d’Eshelby en solution diluée

Le tenseur de localisation de déformation est un tenseur é reliant la déformation

moyenne dans le composite € a la déformation moyenne dans les fibres g, Ce tenseur
a été introduit la premiere fois par Hill [52]et est donné par :

f

li]]

(4.24)

ll[s=
lioo|

L’inverse du tenseur A est un tenseur B appelé tenseur de localisation de contrainte

et intervient dans la relaztion entre les coﬁraintes dans les renforts et les contraintes
dans le composite :

g, =B:7 (4.25)
A et B vérifient :
(4) =1
(B) =1 (4.26)

ou lopérateur () désigne 'opérateur moyenne sur ’espace.

La déformation dans le composite en fonction de la déformation dans I’hétérogé-
néité et la matrice s’écrit :

E=Vng, +VEE, (4.27)

D’apres 1'équation (4.27)), la déformation dans la matrice en fonction de la dé-
formation globale et du tenseur de localisation de déformations est :

g, =

De la méme maniere, le tenseur de contraintes du milieu s’écrit :

): g (4.28)

g=Vug, +Vig, (4.29)

Les comportements de la matrice et des fibres étant élastique linéaire, I’'équa-

tion(4.29)) devient :

a=VulC £ )+ViC :E) (4.30)

—m Ef
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Ainsi, en utilisant les équations(|4.24]), (4.28]), (4.29)) et la relation (g =

l][®
ool
:/
_

[©)

tenseur de raideur est :

C=C +V(C -C )A (4.31)
Le modele d’Eshelby est basé sur 'hypothese que les renforts que les renforts

sont suffisamment éloignés les uns des autres pour ne pas interagir entre eux. Selon

Eshelby, la déformation moyenne dans une fibre est uniforme et vaut :

f =

+g¢ (4.32)

110
[0
[100]

Cette derniere équation combinée avec I’équation donnent :

1+ES (€ -C e =

(4.33)

[l

S est le tenseur de souplesse de la matrice.

=m

Le tenseur de localisation de déformations d’Eshelby est déduit par I’équation (4.33))
et vaut :

AEshelby — [l‘i‘ﬁﬁ
= === =m
En se basant sur lexpression (4.31]), le tenseur de raideur, selon le modele
d’Eshelby, est :

c -c ) (4.34)

—C )éEshelby (435)

4.2.3.4 Modeéele de Mori-Tanaka

Ce modele a été développé par Mori et Tanaka en 1973 [76]. Tout comme le
modele d’Eshelby, le modele de Mori-Tanaka exprime le tenseur de localisation de
déformations et I'injecte dans I'expression pour avoir le tenseur de raideur
élastique. Ce tenseur s’exprime en fonction du tenseur de localisations de déforma-
tion d’Eshelby, et est donné par :

(11T

MT _ éEshelby[Vm% + VféEshelby]fl (436)

Rupnowski et al [88] ont prédit les propriétés élastiques unidirectionnelles par le
modele de Mori-Tanaka sur un composite formé d’une matrice de polyimide renforcé
a 55% en volume de fibres de graphite et ont montré, dans un intervalle de tem-
pérature entre 25°C et 315°C, que les modules de Young longitudinal et transversal
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prédits sont tres proches de 'expérience alors que les modules de cisaillement et les
coefficients de Poisson prédits par le méme modele le sont moins (Figures |4.5)).

160 12
140. " """ LT T e— ... L +
1201 L] ‘
100+
a8
)
LI expérience [Odegard, 2000]
p) T B s .4 * expérience [Odegard, 2000]
preciciion 94 -- expenence [ Rupnowsh et al., 2003]
21 = prédiction MT
0 - - T T T T 0 T T T r T T
0 50 100 150 200 250 300 30 50 100 150 200 250 0 )
i Temperature [C] i Temperatura [‘C]
064 . £ ¢
. 74 * expérience [Odegard, 2000]
05+ ¢ . '._ - expénence [ Rupnowska etal , 2005]
51 M, = prédiction MT
o 04 EHHHHEEH o
=N ]
0.3+ 44
024 o 3
® expénence [ Odegard, 2000]
01] - expérience [ Rupnowsk etal., 2005] 2
= prédiction MT 1
0 T T T T T T G
voome atuf:?,c] om0 0 100 10 20 %0 20 3
o Temperature [*C]

FIGURE 4.5 — Comparaison entre propriétés élastiques prédites par le modele de Mori-Tanaka
et celles mesurées expérimentalement [88]

Sur la figure [4.5] la prédiction analytique est comparée aux résultats expérimen-
taux de Rupnowski et al. [88]aussi que ceux de Odegard et al [79)].

Tucker et Liang [54] et O’Regan et al. [80] ont comparé les modeles micro-
mécaniques les plus connus et ont montré que le modele de Mori-Tanaka est le
mieux adapté pour les thermoplastiques chargés de fibres courtes et qu’il donne des
résultats tres satisfaisants par rapport aux simulations numériques par éléments finis
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et pour des concentrations de renforts allant jusqu’a 30%. La différence alors mon-
trée sur la figure [£.5] entre Uexpérience et la prédiction analytique peut étre expliquée
par la concentration volumique élevée des fibres.

4.2.3.5 Modele de Tandon et Weng

Le modele de Tandon et Weng [91] est basé sur la solution d’Eshelby pour une
inclusion ellipsoidale dans une matrice infinie. Ce modele a été congu initialement
pour des inclusions isotropes et a été étendu par la suite [84] pour des inclusions
isotropes transverses.

Tout comme les modeles présentés précédemment, le modele de Tandon et Weng
est un modele d’homogénéisation qui détermine les constantes élastiques d’un ma-
tériau isotrope transverse. Ces constantes sont données par :

E1 1
En 4.37)
A1 42V, A (
E_m = 1 vf(—2VmA3+(1—ng?4+(1+vm)A5A6 (4.38)
G2 Vi
G, ' 4.39
Gm 2V Ei212 + ”f‘i”Lm (4.39)
Ga3 V;
G T 4.40
G 2V Eazes + Hf“_ = (4.40)
R 2 (4.41)
Ag + Vi (Ar + 2V, Ap)
K 14+ V) (1 =2V,
K23 — ( + )2((1/121/ )A3[1V (1+2012)] As (442)

Seule Iéquation (4.41) a été établie par Tucker et al. [54]. L’expression de vy,
selon Tandon et Weng, peut étre déduite a partir de 1’équation (4.39)). De la méme
maniere le coefficient de poisson o3 pourra étre déduit a partir des équations (4.9))

ot (T12).

Les parametres Ay, ..., Ag, B1, ..., Bs, D1, ..., D3 sont définis comme suit :

Al = Dl(B4 + B5) - Q(Bg)

A2 = (1 -+ Dl)BQ - (B4 + B5)

Ag = Bl - DlBgA4 = (1 + Dl)Bl - 233 (443)
As = 525

AG = QBQBg - Bl (B4 —l— B5)
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By = VD1 + Dy + V(D1 Evi11 + 2E911)

By = Vi + D3 + V(D1 E1122 + Ea90 + Eos3)

B3 = Vf + D3 + Vm(DlEllll + (1 + Dl)E2211) (4.44)
By = VD1 + Dy + Vi (Er192 + D1 Eaggs + Eoss)

B5 - Vf + D3 + Vm(E1122 + E2222 + D1E2233)

D1 =1+ 2#;*Nm

A —Am
Dy = Xptiem (4.45)
Y
D3 = Nf—Am

Ams tm €6 Af, 1y sont les coefficients de Lamé de la phase matrice et de la phase
fibres. (Ejji) étant le tenseur d’Eshelby, dépendant des propriétés élastiques de la
matrice et du rapport de forme des fibres.

Tandon et Weng montrent que leur solution est confondue avec celle de Mori
Tanaka, pour des renforts et une matrice isotropes [91].

4.2.3.6 Modele auto-cohérent

Ce modele est adapté a des composites ou la fraction volumique des renforts
est importante. Tout comme le modele de Mori-Tanaka, le modele auto-cohérent
[511 23] est basé sur la solution d’Eshelby pour les milieux dilués, et se résume a la
détermination du tenseur de localisation des déformations.

Le tenseur de localisation des déformations és @ est le résultat de convergence

d’un algorithme itératif énoncé comme suit :

tantque (Hé(") - é(”*l)H >e); e 1
faire N N
W= +VC —C AN
= —m =f = m =
calcul de g(") (4.46)
é(n) — [l+£(n) é(n) Q _ g(n))]fl
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Pour le calcul du tenseur d’Eshelby a l'itération n, le modele auto-cohérent sup-
pose que le tenseur de raideur du composite calculé a l'itération n devient le tenseur
de raideur de la matrice, g(”) en fonction de ce tenseur. Cependant il faut noter que

le milieu est supposé isotrzope transverse et non isotrope comme le cas des modeles
précédents. En effet, dans un tel milieu élastique (anisotrope dans le cas le plus
général), chaque composante du tenseur d’Eshelby s’écrit :

1 _ _
Eijkl = 8_7TCpqmn<Giqu + Gjm'q) (4-47)

ou C' est la matrice de raideur du milieu et le tenseur g est calculé a partir des

intégrales de Green. L” expression du tenseur GG est donnée dans I’annexe [B.2|

La procédure de calcul du tenseur de localisation de déformations (donnée par
I’expression ) s’avere cotteuse vu le temps que prend le processus en général
pour converger et I’espace mémoire consommé pour le calcul des différents tenseurs
d’ordre quatre a chaque itération.

4.2.3.7 Comparaison entre les différents modeles

La comparaison entre les différents modeles d’homogénéisation se fait en consi-
dérant des cas réels sur lesquels une détermination des valeurs expérimentales des
constantes élastiques a été établie. Pour cela on considere un composite renforcé par
des particules sphériques (5 = 1). Le module de Young longitudinal a été déterminé
par Smith [90] pour ce composite dont les modules de Young et les coefficients de
Poisson de la matrice et des inclusions sont :

E,, =3GPa
E; =76GPa
vy, =04
Vf =0.23

La figure montre 1’évolution du module de Young en fonction de la concen-
tration volumique des inclusions :
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14 - — - & - —Halpin-Tsal
12 | — —@- — Eshelby

-- -4 - - Mori-Tanaka

E(GPa)

0 0.1 02 03 04 0.5 06

FIGURE 4.6 — Module de Young determiné expérimentalement et par les modeles d’homogénéi-
sation pour des inclusions sphériques

La figure ci-dessus montre que pour une gamme de concentration entre 20%
et 30%, les modeles de Mori-Tanaka et de Halpin-Tsai donnent les meilleures pré-
dictions. Cependant, le modele de de Mori-Tanaka représente 1’avantage d’estimer
toutes les propriétés mécaniques en fonction du rapport de forme des fibres, contrai-
rement au modele de Halpin-Tsai.

Une autre comparaison a été faite sur le polyethylene (HDPE) réenforcé par des
des fibres de verre dont le rapport de forme est égale a 16 (particules ellipsoidales).
Les modules de Young et coefficients de Poisson des différentes phases du composites
sont :

E,, = 1.04GPa
Ef = 72.5GPa
UV = 0.34

I/f =0.2

La figure compare le module de Young longitudinal analytique (obtenu par
les modeles d’homogénéisation) au module de Young longitudinal déterminé expéri-
mentalement par Facca et al. [3§]
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E,(GPa)

0 0,05 0.1 0,15 02 0,25 03 0,35

FIGURE 4.7 — Module de Young longitudinal déterminé expérimentalement et par les modeles
d’homogénéisation pour des inclusions ellipsoidales

On constate que la meilleure prédiction et donnée par le modele de Mori-Tanaka.
Par conséquent, pour la suite de ce travail, ce modele sera considéré comme référence
pour la détermination des propriétés mécaniques unidirectionnelles des thermoplas-
tiques renforcés.

4.2.4 Homogénéisation en thermo-élasticité unidirectionnelle

Dans un matériau thermo-élastique, la loi de comportement est donnée par :

g=C:e—rAT (4.48)

£ étant le tenseur de contraintes thermiques et AT est la différence entre une
distribution de température initiale et une distribution finale.

L’équation(4.48)) s’écrit sous une seconde forme :

g=C:(g—aAT) (4.49)

ou a est le tenseur des dilatations thermiques, li¢ a k par la relation :

[

a

[l
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Tout comme les tenseurs des déformations et des contraintes, les tenseurs des di-
latations et des contraintes thermiques sont symétriques. L’objectif de ce paragraphe
consiste a prédire £ (ou a).

La détérmination d’un tenseur de dilatations thermiques unidirectionnel est équi-
valente au calcul d'un coefficient de dilation thermique longitudinal a; et un coeffi-
cient de dilatation thermique transversal as.

4.2.4.1 Modele de Levin

Levin [64]a montré que, pour un matériau biphasé, chargé par des renforts iso-
tropes, le tenseur de contraintes thermique s’écrit :

K= (C _g)(g -C )_lzgm—i—(g —

=y =

f —m -m

[l
[}

C -C) i

)7 (4.50)

m

et des fibres.

E etk ¢ sont respectivement les tenseurs de contraintes thermiques de la matrice

De méme le tenseur de dilatations thermiques s’écrit :

a=(E -9E -9 ) g, +(E -9HE -S) (4.51)

a et s sont respectivement les tenseurs de dilatations thermiques de la matrice

et dTas fibres.

Les expressions (4.50]) et (4.51)) sont valables pour tout comportement élastique
linéaire tant que le tenseur de raideur du composite est connu.

4.2.4.2 Modéle de Sharpery

Sharpery [89]propose des expressions pour les coefficients de dilatations ther-
miques longitudinal et transversal, notés a; et as . Il se base sur les hypotheses de
matrice et fibres ayant des comportements élastiques linéaires isotropes.

Efo+Em(1—Vf) (452)

Q= EfOéfo—i-Emam(l—Vf)
ar = 14+ vp)am(1 = Vi) + (1 +ve)oa Ve + arvig
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4.2.4.3 Modele de Kakavas et al.

Kakavas et al. [58] ont développé un modele qui prend en compte I'interphase
entre la matrice et les fibres. La figure 4.8 montre le volume élémentaire représentatif
sur lequel les coefficients thermo-élastiques sont calculés.

Interphase
Matrice

Fib\re /

u((\’/
W"W)

\ o T

‘%

T

A

I

2’,

2r

2r
m

FIGURE 4.8 — interphase matrice-fibre [58]

La matrice est supposée avoir un comportement élastique linéaire isotrope alors
que les fibres ont un comportement linéaire isotrope transverse. Si I'interphase a un
comportement élastique isotrope transverse, les coefficients thermo-élastiques pour
une orientation unidirectionnelle sont donnés par :

afEf1Vf+amEm(1—Vf)+é f:; ;1 (r)Ei1 (r)rdr

] = Efvf+Em(1—Vf)+f;; E;1 (r)rdr
ag = (1 + vm)am(1 = Vi) + (1 +vp)apVit
2 Jo 1+ via(r)] o (r)rdr— (4.53)

ar[va Vi + v (1 — Vi) + % ;;f Vi1 (r)rdr]

E;1 et Ejp désignent les modules de Young longitudinal et transversal de I'inter-
phase, «;1 et ;o sont respectivement les coefficients thermo-élastiques longitudinal
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et transversal, et v;; et v;p sont les coefficients de Poisson dans le plan d’isotropie
transverse de l'interphase et un plan orthogonal.

4.3 Thermo-élasticité linéaire anisotrope

Dans cette section nous modélisons le comportement thermo-élastique des com-
posites dont 'orientation des fibres est donnée par un tenseur a. L’orientation des
fibres au cours de 'écoulement et son figeage & la fin du cycle d’injection font que,
a I’état solide, le comportement thermo-élastique est anisotrope. Nous présenterons
alors le modele d’Advani et Tucker qui lie ce comportement directement au tenseur
d’orientation d’ordre 2 ainsi qu’aux propriétés unidirectionnelles du matériau. Le cal-
cul des propriétés anisotropes suppose que l'orientation des fibres est connue (carte
obtenue & la fin du cycle d’injection). Nous utiliserons dans ce chapitre une approche
numérique pour l'estimation directe des propriétés anisotropes et nous présenterons
le solveur élastique anisotrope.

4.3.1 Modeles prenant en compte 'orientation des fibres
dans le composite

Les thermoplastiques renforcés ont, en général, un comportement mécanique ani-
sotrope qui est du a la distribution des fibres dans la matrice. Il est nécessaire donc de
relier le comportement thermo-mécanique a cette orientation induite par le procédé.

Bien que la littérature soit tres riche sur la prédiction analytique des propriétés
unidirectionnelles, peu de travaux prennent en compte 1'orientation des renforts. [10,
241,911, (921, 8,193, [43] utilisent la théorie des stratifiés pour prédire les propriétés méca-
niques des composites avec une distribution d’orientation bi-dimensionnelle. D’autres
[1, [46], 51] suggerent I'utilisation d’une procédure en deux étapes qui consiste a dé-
terminer, dans un premier temps, les propriétés unidirectionnelles (isotropes trans-
verses) du composite et, dans un deuxiéme temps, les pondérer par la fonction de
densité de probabilité de distribution des fibres et de les moyenner sur tout le do-
maine. Cette méthode a été appliquée par Huang [53], Lielens et al. [65] et Mlekush
[74] mais nécessite, néanmoins, la connaissance de cette densité de probabilité de dis-
tribution. Advani et Tucker [I] ont formulé une extension de la théorie des stratifiés
[49] qui donne directement 'expression du tenseur de raideur en fonction des pro-
priétés unidirectionnelles du composite et du tenseur d’orientation des fibres. Advani
et Tucker [1I] proposent également la procédure en deux étapes afin de définir com-
pletement le comportement du matériau composite. Pour la premiere étape, toutes
les théories évoquées dans la section peuvent étre utilisées; Pour la deuxieme
étape, la carte d’orientation dans le composite doit étre connue.
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4.3.2 La procédure en deux étapes pour le calcul des pro-
priétés thermo-élastiques anisotropes

4.3.2.1 Etape 1 : calcul des parametres thermo-élastiques pour un état
d’orientation unidirectionnel

La premiere étape consiste a prendre un matériau avec une orientation unidi-
rectionnelle (selon 'axe 1) et de calculer le tenseur de raideur C™' | avec Pun des

modeles explicités dans la section [4.2/on a vu différentes facons (ho_mogénéisation par
des modeles analytiques, homogénéisation numérique) de determination des proprié-
tés thermo-mécaniques unidirectionnelles. Les propriétés unidirectionnelles seront
ensuite calculées pour une direction p des fibres en appliquant un opérateur de rota-

tion sur le tenseur gl . Chaque composante C’U 7:(p) du tenseur de raideur isotrope

transverse s’écrit, selon Advani et Tucker[I], de la maniére suivante :

CHa(p) = bipipiprpr + ba(PipOn + prpidis) + bs(piprdji + Pipidjn (4.54)
+p;pidi + pipidir) + ba(0;i6k) + bs(dirdj + 0idji) '

d;; étant le symbole de Kronecker.

Les constantes by, ..., bs; dépendent d’un état isotrope transverse ou toutes les
fibres sont alignées selon une seule direction, celle de I'axe 1 (p = (1,0,0))

bl C'1111 C11122 (71212 C{2222

b2 C(1122 C’2233

b3 (71212 ((72222 (72233) (4'55)
b (72253

((72222 (72233)

Advani est Tucker [I] expriment aussi le tenseur des dilatations thermiques pour
une orientation unidirectionnelle dans une direction p :

ng(]_)) =Ppop+ Pl (4.56)

P, et P, sont deux constantes qu’on pourra exprimer en fonction des dilatations
thermiques longitudinale et transversale a; et a. En effet, pour un état d’orientation
isotrope transverse, ces constantes sont données par :

P =o; —ay

Py — oy (4.57)
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4.3.2.2 Etape 2 : calcul des parametres thermo-élastiques anisotropes

Si ¢ indique la fonction de distribution d’orientation, le tenseur de raideur ani-
sotrope est alors :

ll[®

- [ vy (4.58)

Cette approche de calcul du tenseur de raideur anisotrope nécessite la donnée
de la fonction de distribution de probabilité. Etant donné la difficulté de la déter-
mination de cette fonction, une écriture faisant intervenir les tenseurs d’orientation
de fibres d’ordre 2 et d’ordre 4 a été établie par Advani et Tucker :

Cijrt = b1aijp + b2(aijOm + ardi;) + bs(amwdj + audjy

4.59
+ajk5z’l + ajléz-k) + b4<5ij5kl) + b5(5ik5jl + 5z’l5jk> ( )

(aijri) et (a;;) étant respectivement les tenseurs d’orientation de fibres d’ordre 2
et d’ordre 4.

De la méme facon, le tenseur de souplesse anisotrope s’écrit en fonction des
tenseurs d’orientation :

Sijki = M1Gije; + Mook + agdij) + ms(ard; + aigdk

4.60
—l—ajkéil + aﬂéz-k) + m4((5ij(5kl) + m5(6ik(5ﬂ + 5il5jk) ( )

maq, ..., ms sont des constantes qui dépendent des propriétés unidirectionnelles du
composite.

Bien que les tenseurs des propriétés unidirectionnelles QIT(]_D) et §IT(£) soient

inverses I'un de 'autre, les tenseurs de raideur et souplesse anisotrope ne le sont
pas. Ceci est une des limites de la procédure en deux étape. Plusieurs auteurs [1I, 40,
74] recommandent 1'utilisation de 'expression pour le calcul des propriétés
mécaniques du composite.

Une fois le tenseur de raideur anisotrope établi, le tenseur de dilatations ther-
miques peut étre déterminé avec équation de Levin [64] (expression(4.51))).

Cependant, pour déterminer les tenseurs des dilatations et contraintes ther-
miques unidirectionnels, les expressions ( et ( sont équivalentes. Alors
que pour les tenseurs anisotropes, on peut obtenir 2 évaluations différentes de a. En
effet, les tenseurs de souplesse et de raideur anisotropes ne sont pas inverses 'un de
l'autre ce qui donne o # g_lg.
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Une autre fagcon de déterminer le tenseur des dilatations était de se baser sur le
meéme principe que ’élasticité anisotrope. Ce tenseur peut s’écrire :

a= /g”(W(g)@ (4.61)

En utilisant 1'expression [£.56] I’expression du tenseur de dilatations thermiques
anisotrope devient :

a=Pa+ Pl (4.62)

4.3.3 Application
On considere le cas du peigne (figure :

32,34 mm

25 mm

Paint d'injection

Plan de symétrie

FIGURE 4.9 — Géométrie du peigne

Le maillage de cette piece étant anisotrope afin de mieux représenter la distribu-
tion de tenseur d’orientation ainsi que des propriétés mécaniques en épaisseur. Ce
maillage contient 80 000 noeuds et 457 000 éléments, et est donné par la figure |4.10]:
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FIGURE 4.11 — Composantes diagonales du tenseur d’orientation

Dans le modele d’Advani et Tucker, nous utilisons une équation de fermeture
quadratique afin d’exprimer le tenseur du quatrieme ordre en fonction du tenseur du
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deuxieme ordre. Connaissant la distribution du tenseur d’orientation, on se propose
de calculer les propriétés mécaniques de la piece a l'aide du modele d’Advani et
Tucker. A température ambiante, les modules de Young et cofficients de Poisson de
la matrice et des fibres sont respectivement E,, = 4GPa, Ey = 74GPa, v, = 0.36
et vy = 0.35. Pour un renforcement en fibres a 30 % en volume, les cinq constantes
mécaniques unidirectionnelles prédites par le modele de Mori-Tanaka sont : £y =
21.6GPa, Fy = 7.04GPa, vis = 0.32, v23 = 0.47 et G152 = 3.42G Pa. Grace a ces

données, le tenseur de raideur est calculé C', et on pourra alors en déduire le tenseur
de souplesse S¢ (en inversant le tenseur de raideur). Nous définissons les modules de

Young anistropes dans les 3 directions ainsi que le module de cisaillement anisotrope
dans le plan (12) :

Ea — 1
11 Sfill
ES =
22 = g¢
go — 17 (4.63)
a _— _1
12 55212

E;; étant le module de Young anisotrope dans la direction 4, i = 1,2,3. Ces
modules sont représentés par la figure [1.12]:
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FIGURE 4.12 — Distributions des constantes mécaniques anisotropes
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A partir de cette figure nous constatons que la distribution de chaqu’'un des
module de Young anisotrope Ej; (i = 1,2,3) est tres similaire a la distribution
de la composante diagonale a;;. La piece est plus rigide la ou il y a le maximum
d’orientation.

4.4 Conclusion

Tout au long de ce chapitre nous avons étudié les différents modeles d’homo-
généisation des propriétés thermo-élastiques des thermoplastiques renforcés. Pour
une orientation de fibre aléatoire dans le matériau, la littérature montre qu’on peut
adopter une démarche en deux étapes pour la détermination de ces propriétés.

La premiere étape consiste a considérer que le composite est un matériau bipha-
sique (une phase fibres et une phase matrice). Chaque phase est supposée avoir un
comportement thermo-élastique. Et les fibres sont considérées alignées selon une di-
rection unique. La littérature a fourni plusieurs modeles d’homogénéisation dont les
plus utilisés ont été listés dans ce chapitre. Tous ces modeles nécessitent la connais-
sance des propriétés thermo-élastiques de la matrice et des fibres, ainsi que la concen-
tration volumique et le rapport de forme des fibres. Nous avons par la suite comparé
ces modeles a des résultats expérimentaux, et nous avons confirmé le résultat prouvé
par plusieurs travaux, a savoir que le modele de Mori-Tanaka donne les meilleures
prédictions des propriétés élastiques pour des concentrations volumiques en fibres
allant jusqu’a 30%. Pour la suite, nous avons choisi ce modele pour la détermination
analytique des propriétés unidirectionnelles.

La deuxieme étape, consiste a utiliser le modele d’Advani et Tucker. Ce mo-
dele relie les propriétés thermo-élastiques (tenseur de raideur et tenseur de dilata-
tions thermiques) a l'orientation de fibres dans le matériau. Cette orientation est
caractérisée par la grandeur macroscopique a. Ce modele fait intervenir sept pa-
ramétres thermo-élastiques qui sont by, .., bs, Py, Py et nous avons vu que ces para-
metres peuvent étre exprimés directement en fonction des propriétés unidirection-
nelles. Pour cela, nous avons montré sur un cas industriel, 1'utilité de 'approche

d’Advani et Tucker du moment ou on dispose du tenseur d’orientation.

Nous constatons alors qu’au stade de la détermination des propriétés thermo-
élastiques anisotropes, on doit connaitre déja I’état d’orientation des fibres ainsi que
les propriétés thermo-élastiques unidirectionnelles. Il est donc nécessaire d’avoir des
méthodes efficaces de calcul d’orientation qui donnent les résultats les plus proches
possibles de I'expérience, et ainsi une bonne prédiction des sept parametres interve-
nant dans le calcul des tenseurs de raideur et de dilatations de thermiques selon le



Conclusion 112

modele d’Advani et Tucker. Dans le chapitre [2] nous avons justifié un choix de mo-
dele d’orientation (le modele de Folgar et Tucker) ainsi que la méthode numérique
de résolution.

L’objectif de la suite de ce travail consiste a présenter une méthodologie permet-
tant de bien estimer les propriétés thermo-élastiques sans avoir des soucis quant a
la concentration des fibres qui est une variable essentielle jugeant la validité des mo-
deles d’homogénéisation cités précédemment. Cette méthodologie sera basée sur une
approche numérique pour l'estimation des constantes by, .., b5, P; et P, du modele
d’Advani et Tucker, et sera validée par rapport a 'approche de Mori-Tanaka.
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Chapitre 5

Homogénéisation numérique des
propriétés thermo-élastiques des
thermoplastiques chargés de fibres

Dans ce chapitre, nous présenterons une procédure numérique pour l’estima-
tion des propriétés thermo-élastiques des thermoplastiques chargés de fibres. Cette
procédure est basée sur une description discréte de la microstructure, il s’agit de
la génération d'un VER (Volume Elémentaire Représentatif). Dans ce VER, nous
connaissons le nombre, les dimensions ainsi que les orientations de toutes fibres fai-
sant partie du domaine. La connaissance des lois de comportements des fibres et
de la matrice du VER, et sa sollicitation numériquement (en cisaillement simple,
traction simple, ...) permet de déduire les parametres mécaniques du matériau.

Dans la premiere partie de ce chapitre, nous décrirons brievement 'outil de gé-
nération de VER ainsi présenté dans la thése de Gregory Beaume [14], ensuite les
principes de base de I’homogénéisation numérique.

Dans la deuxieme partie, nous nous intéresserons aux choix d’'un VER optimal
pour effectuer 'homogénéisation. Ce choix sera effectué a partir d'une étude de
sensibilité sur le maillage.

Dans la troisiéme partie, nous déterminerons les propriétés unidirectionnelles. La
détermination de ces propriétés nous permettra d’évaluer 'efficacité de ’approche
numérique en prenant comme résultats de référence ceux donnés par l’approche
analytique. Dans ce contexte, nous comparerons les résultats obtenus par rapport
aux résultats donnés par le modele analytique de Mori-Tanaka.

Dans la quatriéme partie de ce chapitre, nous utiliserons notre démarche nu-
mérique pour I’évaluation directe des propriétés anisotropes (tenseur de raideur et
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tenseur de dilatations thermiques).
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5.1 Définition d’un volume élémentaire représen-

tatif (VER)

L’objectif de ce chapitre consiste a determiner numériquement les propriétés
thermo-élastiques des composites. Pour cela des volumes élémentaires représentatifs
(volumes cubiques égales a I'unité) chargés de fibres seront génerés. La phase fibres
ainsi que la phase matrice sont supposées avoir chacune un comportement élastique
linéaire isotrope. Dans le paragraphe nous avons présenté le solveur élastique
isotrope. En sollicitant numériquement le VER (traction simple, cisaillement, ...), ce
solveur aidera a définir le comportement et la réponse du matériau en chaque point
de son domaine. Par conséquent, a 'aide de cette homogénéisation numérique, nous
déterminerons le comportement élastique anisotrope du matériau.

5.1.1 Génération du volume élémentaire représentatif

Beaume [14] a décrit dans sa these un algorithme de génération de VER avec
des particules cylindriques (qui sont les fibres) et/ou sphériques. Cet algorithme
nécessite les données suivantes :

Indication du type de renforts : sphéres et/ou fibres;
Concentration volumique des renforts;

Dimensions des renforts ;

= 0 =

En cas de fibre, on indique l'orientation moyenne dans le VER, et en cas de
spheres la granulométrie (spheres identiques, ou mélange bimodal de spheres
ou mélange de plusieurs spheres de rayons quelconques) ;

5. Choix d’une méthode d’ajustement : ajustement en dimensions et /ou en concen-
tration. L’ajustement sert a redonner les valeurs, les plus proches possibles, de
la concentration et/ou des dimensions de celles renseignées par l'utilisateur,
de telle fagon que le nombre de particules (qui est le rapport entre la concen-
tration volumique des renforts et le volume de chaque particule) soit un entier
naturel.

6. Distance minimale entre les particules;

7. La présence ou non d’une paroi : cette donnée est nécessaire quand le VER
représente une cellule périodique du matériau.

La phase de génération de I’échantillon souhaité se déroule de la maniere sui-
vante :
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1. Ajustement des parametres renseignés selon la méthode choisie (c’est a dire
ajustement en concentration et/ou en dimensions);

2. Génération d'un reseau régulier dans lequel les particules seront placés.

3. Génération d’'un VER initial avec un positionnement initial des renforts;

4. Premier positionnement des particules sur le réseau, avec une distribution aléa-
toire ;

5. Premiere correction des position selon 'orientation requise par 1'utilisateur ;

6. Execution d'un algortihme élémentaire de correction des positions des parti-
cules. La condition d’arret de cette algorithme est lorsque la distance entre
chaque particule et ses voisines soit supérieure ou égale a la distance minimale
introduite par 1'utilisateur. Si cette condition n’est pas satisfaite, la position
de cette particule est corrigée.

La figure montre quelques exemples de VER obtenus avec ’algorithme de
Beaume.
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FIGURE 5.1 — Quelques exemples de VER pouvant étre générés par 'algorithme de Beaume [14]

Nous avons utilisé cet algorithme pour la génération de VER ou les renforts sont
seulement des fibres.
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5.1.2 Définition du domaine

Tout comme les approches analytiques, notre approche numérique fera appel a
une décomposition du domaine du VER. Ce domaine est considéré comme étant
I'union du domaine occupé par les fibres et celui occupé par la matrice.

Soient :

o Dj={ensemble des coordonnées des noeuds appartenant au domaine compris
dans les fibres}

o D,,={ensemble des coordonnées des noeuds appartenant au domaine compris
dans la matrice du VER}

Nous supposons que la matrice ainsi que les fibres, ont chacun un comportement
thermo-mécanique linéaire isotrope. Il est possible donc de définir un module de
Young et un coefficient de poisson (dépendants de I’espace) pour tout le mélange :

Epe(z) = Eflp,(2) + Enlp,, () (5.1)
Umel(z) = vflp,(z) + vmlp,, ()

De la méme fagon le coefficient de dilatations thermiques du mélange peut
s’écrire :

Umet(2) = aylp,(z) + amlp,, () (5.2)

avec,
Ip, (z) =1—1p,(x) Y(z) € Qver

Le comportement mécanique du VER pourra ainsi étre donné par le systeme( [3.9)).
L’objectif de cette partie est de determiner les propriétés thermo-élastiques homogé-
néisées, c’est a dire qu’on cherchera a determiner des tenseurs Qh et gh (les tenseur

de raideur et de dilatations thermiques homogénéisés) qui interviennent dans la loi
de comportement :

<g>=C":(<e>—a"AT) (5.3)

< g > et < ¢ > étant les moyennes spatiales des tenseurs de contraintes et de
déformations et qui sont définies par :

<g>:
<§>:

1
@ fQVER g(g)dg (5.4)

Qver JQVvER g(g)dg
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5.2 Etude de sensibilité de ’approche numérique

Avant d’estimer les propriétés thermo-élastiques, il faut choisir un VER. Ce
choix est lié principalement au maillage et au nombre de fibres. Un grand nombre
de fibres (environ 100 ou plus) peut donner de bonnes estimations, mais peut se
retrouver affecté par le maillage; la taille de maille devra étre suffisamment faible
pour bien représenter les fibres, afin d’éviter des phénoménes numériques (comme le
recollement de fibres) pouvant influencer les estimations. D’autre part, 1'utilisation
de maillages fins est cotiteuse en terme d’espace mémoire et en terme de temps de
calcul.

Nous appellerons VER optimal, le volume représentatif ou 'on a le nombre de
fibres minimal pouvant donner les résultats les plus proches des résultats analy-
tiques. Ce nombre de fibres nous permettra de définir la taille de maille minimale
qui leur permettra d’étre bien représentées. Pour cela nous étudierons la sensibilité
de 'approche numérique au maillage et au nombre de fibres.

5.2.1 Sensibilité au maillage

Dans ce paragraphe, nous étudier 'effet du maillage sur la valeur numérique
des propriétés mécaniques. Pour cela, et afin de se placer par rapport a la solution
analytique, nous considérons un VER de dimension 1'unité ou toutes les fibres sont
orientées dans la direction 1.

Les tests sont effectués sur les maillages (avec une taille de maille isotrope)
suivants :

M1 : 4 000 noeuds, 22 400 éléments

M2 : 16 200 noeuds, 92 500 éléments

M3 : 47 000 noeuds, 250 000 éléments
M4 : 120 000 noeuds, 656 000 éléments
M5 : 275 000 noeuds, 1 519 000 éléments

o O O O O

Les propriétés mécaniques (élastiques isotropes) des deux phases du composite
sont respectivement F,, = 3GPa,Ey = T0GPA, v, = 0.35 et vy = 0.2.

Pour tous les maillages testés, les fibres ont une longueur constante de 0.7 et
un diametre constant de 0.07, soit un rapport de forme $ = 10. Nous considérons
des concentrations volumiques de 15%, 25% et 30%. Pour chaque concentration
volumique , nous allons définir un maillage optimal pour I’estimation des parametres
mécaniques.

Pour V; = 15% :
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Pour cette concentration, le VER géneré contient 55 fibres. La solution analytique
(Mori-Tanaka) est donnée par :

E, = 8.42GPa
Ey = 4.05GPa
Vg = 0.335
Vo3 = 0.437
G12 == 179GPG

L’estimation numérique pour les différents maillages est représentée par les fi-
gures ci-dessous :

8.9 -
8.8 1
8.7
8.6

E,
8.4
8,3
8,2 . . .

8.1 T T T T T
0 M1 mz2 M3 M4 M5

FIGURE 5.2 — Sensibilité du module de Young E; par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 15%

En raffiant le maillage, le module de Young longitudinal numérique converge vers
8.2G'Pa. Cette valeur étant proche de celle estimée par le modele de Mori-Tanaka,
le maillage M3 est alors convenable pour I'estimation de ce module.
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FIGURE 5.3 — Sensibilité du module de Young E, par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 15%

Le module de Young longitudinal transversal converge vers 4.1G Pa. Cette valeur
étant proche de celle estimée par le modele de Mori-Tanaka, le maillage M3 est alors
convenable pour I'estimation de ce module.

0.28 -
0,27 - . . .
132
0,26 - -
0,25 + ; : .
0 M1 M2 M3 M4 M5

FIGURE 5.4 — Sensibilité du coefficient de poisson v15 par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 15%

Le coefficient de Poisson v15 estimé numériquement converge vers 0.27. Le maillage
M3 est convenable pour I'estimation de cette valeur, méme si celle ci reste différente
de la valeur estimée par le modele de Mori-Tanaka.



Etude de sensibilité de 'approche numérique 124

Va3

FIGURE 5.5 — Sensibilité du coefficient de poisson vo3 par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 15%

Le coefficient de Poisson 153 estimé numériquement converge vers 0.34. Le maillage

M3 est convenable pour 'estimation de cette valeur, méme si celle ci reste différente
de la valeur estimée par le modele de Mori-Tanaka.

1.9 7
1.8 A
1.7 A

Ga

1.6

1,5 T T T T T

FIGURE 5.6 — Sensibilité du coefficient de cisaillement G5 par rapport au maillage pour une
fraction volumique de 15%

Le module de cisaillement G5 converge vers 1.5G Pa. Pour le maillage M3 cette
valeur est d’environ 1.54 GPa qui reste aussi proche de la valeur estimée sur le
maillage M5.

En conclusion, pour une concentration volumique de 15%, 1'utilisation du maillage
M3 donne une bonne estimation des propriétés unidirectionnelles.
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Pour V; = 25% :

Pour cette concentration, nous avons généré un VER contenant 93 fibres. La
solution analytique (Mori-Tanaka) est donnée par :

E; =12.56GPa
Ey, = 4.83GPa
V19 = 0.325

Vo3 = 0.445

G12 == 236GP6L

L’estimation numérique pour les différents maillages est représentée par les fi-
gures ci-dessous :

13.5 1
13.4 A
13.3 1
13,2 4
13.1 1

12,9
2 12,8 4

12,7 A
12,6 -
12,5 4
12,4 4
12,3 4
12,2 1
12.1 4 *

FIGURE 5.7 — Sensibilité du module de Young E; par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 25%

La valeur estimée numériquement du module de Young longitudinal diminue
avec la taille de maille. Par rapport a la valeur analytique de F;, on constate que
les maillages M3, M4 et M5 sont convenables pour ’estimation numérique de cette
valeur.
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FIGURE 5.8 — Sensibilité du module de Young E, par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 25%

La valeur numérique du module de Young transversale diminue aussi avec la
taille de maille. La meilleure estimation est donnée par le maillage M5.

2

FIGURE 5.9 — Sensibilité du coefficient de poisson v15 par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 25%

Les estimations sur les maillages M4 et M5 donnent les meilleures valeurs du
coefficient de Poisson vs.
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oy 0,36 A

FIGURE 5.10 — Sensibilité du coefficient de poisson v,3 par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 25%

La meilleure valeur du coefficient de Poisson 13 est obtenue sur le maillage M5,
celle-ci vaut 0.4. Le maillage M4 est aussi convenable puisque, sur ce maillage, la
valeur numérique est évaluée a 0.39.

3.4 A *

3,2 A

. 281 *
Gz
2.6
2.4

2.2 4

FIGURE 5.11 — Sensibilité du coefficient de cisaillement G5 par rapport au maillage pour une
fraction volumique de 25%

La figure ci-dessus montre que les maillages M3, M4 et M5 sont convenables pour
I’estimation du module de cisaillement Gs.

En conclusion, pour une concentration de 25%, le maillage M4 peut étre un
maillage optimal.

Pour V; = 30% :
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Pour cette concentration, nous avons géneré un VER avec 112 fibres. La solution
analytique (Mori-Tanaka) est donnée par :

E, = 14.81GPa
FEy, = 5.28GPa
Vg = 0.32

Vo3 = 0.446

G12 = 2.7GPa

L’estimation numérique pour les différents maillages est représentée par les fi-
gures ci-dessous :

17.5 7
-
17 +
16.5 e
16
E, =
15.5 - #
15
14.5 -
*
14 T T T T T
0 M1 M2 M3 M4 M5

FIGURE 5.12 — Sensibilité du module de Young E; par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 30%

Les meilleures valeurs numériques du module de Young longitudinal sont estimés
sur les maillages M4 et M5.
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7.4 A
7.2 A -

E, 658
6.6 -
6.4
6.2

5.8 T T T T T

FIGURE 5.13 — Sensibilité du module de Young E par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 30%

La meilleure estimation du module de Young transversal est obtenue sur le
maillage M5.

0,24 -
0.23 A " A
M2 0,22 . .
0.21 A .
0,2 . . . . .
0 M1 M2 M3 M4 M5

FIGURE 5.14 — Sensibilité du coefficient de poisson v, par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 30%

Les maillages M4 et M5 sont convenables pour l'estimation du coefficient de
Poisson v
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0.38 s
0.37
0.36 .
0.35
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0.33
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FIGURE 5.15 — Sensibilité du coefficient de poisson vo3 par rapport au maillage pour une fraction
volumique de 30%

Le figure ci-dessus, montre que la meilleure estimation du coefficient 153 est
donnée par le maillage M5.
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FIGURE 5.16 — Sensibilité du coefficient de cisaillement G5 par rapport au maillage pour une
fraction volumique de 30%

La valeur numérique du module de cisaillement diminue avec la taille de maille.
Meéme si la meilleure estimation est obtenue pour le maillage M3, nous retiendrons
que la valeur estimée numériquement celle obtenue sur le maillage M5 (égale a
2.05G Pa), puisque les meilleures estimations des quatre autre paramétres méca-
niques ont été données sur ce maillage.

On constate que le maillage a un effet non négligeable sur la valeur numérique
des propriétés élastiques. En effet, pour un maillage grossier les fibres sont sur-
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représentées ce qui induit, numériquement, une rigidité sur le VER traduite par
des valeurs importantes des modules de Young longitudinal et transversal. Cette
rigidité diminue en raffinant le maillage, et certaines propriétés mécaniques (tel que
les modules de Young) tendent a une valeur proche de la valeur analytique.

La sur-évaluation, pour des maillages non raffinés, des propriétés mécaniques
augmente avec la concentration volumique des fibres (ou le nombre des fibres) dans le
VER. En effet, 'augmentation de la concentration des fibres engendre un recollement

entre celles-ci (figure [5.17)).

FIGURE 5.17 — Apparition de phénoméne de recollement entre fibres pour le maillage M3 pour
une concentration volumique de 30%

Ce phénoméne est évitable pour des faibles concentrations puisque’on peut im-
poser que les fibres soient suffisemment éloignées pour qu’il n y ait pas recollement

(cf. figure [5.19)).

5.2.2 Sensibilité au nombre de fibres

La détérmination des parametres mécaniques est sensible aussi au nombre de
fibres dans I’échantillon. En effet si on considére encore une fois que les propriétés
de la phase fibres et la phase matrice sont données par le tableau [5.1], mais que la
concentration volumique et le rapport de forme des fibres sont respectivement main-
tenus a Vy = 10% et § = 10. On utilisera des volumes élémentaires qui contiennent
respectivement 2, 8, 11, 22, 51, 78, 104 et 179 fibres (figure [5.18).
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FIGURE 5.18 — Prediction du module de Young longitudinal pour des échantillons avec des fibres
ayant une concentration volumique de 10% et un rapport de forme de 10.

Pour ces valeurs le modele micro-mécanique de Mori-Tanaka prédit une valeur
de Fj égale a 6.21 G Pa.

La figure montre que E) croit avec le nombre de fibres et se stabilise a
une valeur égale a 6.19 GG Pa. Mais on pourra néanmoins constater qu'un échantillon
contenant 22 fibres pourra étre un VER optimum car il permet a la fois d’avoir une
valeur de F; proche de la valeur analytique, et d’avoir moins de soucis quant a ’effet
du maillage sur les valeurs des parametres élastiques (moins de remaillage au niveau
de 'interface de chaque fibre ce qui implique un maillage moins lourd, etc...).

5.3 Comparaison entre les résultats de I’homo-
généisation numérique et 1I’homogénéisation
analytique en thermo-élasticité unidirection-
nelle

Considérons le VER avec une population de fibres toutes alignées selon la direc-

tion de I'axe 1 (Figure(5.19)).
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FIGURE 5.19 — VER avec une orientation unidirectionnelle des fibres

Le maillage de ’échantillon contient 245000 noeuds et 1340000 éléments.

Tout comme dans la section [£.2]'objectif ici sera de déterminer les propriétés uni-
directionnelles du VER. Pour le calcul des propriétés mécaniques, nous travaillerons
a température ambiante et nous soumettrons I’échantillon a trois essais numériques
de traction simple et deux essais de cisaillement simple.

Les propriétés des fibres et de la matrice sont données par le tableau suivant :

Matrice | Fibres
E(GPa) 3 70

v 0.35 0.2
a(107°K) 108.3 4.9

TABLE 5.1 — Propriétés thermo-mécaniques des fibres et de la matrice

Nous supposons que les fibres ont un rapport de forme 5 = 25. Nous testerons
des fractions volumiques de fibres de 10%, 15% et 20%. Pour ces trois concentrations,
nous avons choisi un nombre de fibres qui varie entre 35 et 45.

Les résultats numériques sont comparés a une solution analytique calculée par le
modele de Mori-Tanaka (tableau [5.2)).



Comparaison entre les résultats de I’homogénéisation numérique et I’homogénéisation analytique en t

Vi =10% | V; =15% | V; = 20%
FE; Numérique 8.29 10.91 14.12
FE; Mori-Tanaka 8.49 11.32 14.21
E5 Numérique 4.16 5.57 6.76
E5 Mori-Tanaka 3.76 4.11 4.48
1o Numérique 0.324 0.301 0.28
V19 Mori-Tanaka 0.335 0.327 0.32
Vo3 Numérique 0.366 0.391 0.41
V93 Mori-Tanaka 0.45 0.46 0.464
G112 Numérique 1.16 1.46 1.64
(19 Mori-Tanaka 1.53 1.77 2.04

TABLE 5.2 — Comparaisons entre les valeurs déterminées numériquement et analytiquement des
propriétés mécaniques unidirectionnelles pour un rapport de forme des fibres égal a 25

Le tableau ci-dessus montre une bonne prédiction du module de Young longi-
tudinal contrairement aux autres coefficients mécaniques qui sont plus sensibles au
maillage.

Une fois les parametres mécaniques unidirectionnels déterminés, on pourra pro-
céder a la prédiction numérique des coefficients de dilatation thermique longitudinal
et transversal. L’échantillon, initialement & température ambiante (T;=20°C), est
soumis a une hausse de température AT = (T — T). En méme temps, une solli-
citation mécanique est appliquée. Cette sollicitation, couplée a I'augmentation de
température engendre un champ de déformations g , et un champ de contraintes o

dans le VER.

Rappelons la loi qui g, ae -

o =

:1_

[l

: (g, —aAT) (5.5)
Le tenseur des dilatations thermiques est ainsi donné par :

o
=—/(¢e
AT =1
Pour différentes concentrations volumiques en fibres, la démarche décrite ci-
dessus est utilisée pour determiner numériquement le tenseur des dilatations ther-
miques unidirectionnel. Les figures [5.20] et montrent les variations des coeffi-

cients de dilatation thermique longitudinal et transversal donnés par les prédictions
analytique et numérique.

Iis)

— é to) (5.6)



Comparaison entre les résultats de I’homogénéisation numérique et I’homogénéisation analytique en t
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FIGURE 5.20 — variation du coefficient de dilatation thermique longitudinal avec la concentration
volumique en fibres
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FIGURE 5.21 — variation du coefficient de dilatation thermique transversal avec la concentration
volumique en fibres
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La solution analytique pour les coefficients de dilatation thermique a été calculée
avec le modele de Levin (équation (4.51))).

Pour le calcul numérique, les dimensions des fibres sont changées (diametre et
longueur restent inférieures a l'unité) de fagon a garder le méme rapport de forme
(égal a 10) et un nombre de fibres entre 35 et 45 dans le VER.

On constate que les prédictions numériques et analytiques sont presque confon-
dues pour des faibles concentrations volumiques, et que ’écart est assez considérable
pour des concentrations importantes. Cet écart pourra témoigner de la validité du
modele de Levin pour les faibles concentrations volumiques.

5.4 Estimation numérique des propriétés élastiques
anisotropes

L’objectif de ce paragraphe consiste a donner une approche numérique de l'es-
timation des propriétés élastiques linéaires anisotropes. Nous considérons que le
comportement mécanique du composite est régi par le modele d’Advani et Tucker
(équation (4.59)), et nous estimerons les cing constantes élastiques by, .., bs. Nous
avons vu dans la section précédente qu’on est capables d’estimer numériquement les
parametres unidirectionnels. Les cinq parametres élastiques peuvent étre déduits a
partir de la relation . Nous verrons dans les paragraphes suivants qu’il est pos-
sible d’estimer directement les parametres by, .., bs, Py et P, a partir de la sollicitation
thermo-mécanique du VER.

5.4.1 Mise en place du systeme matriciel

Cette partie est dédiée a la prédiction numérique directe des cingq constantes
b, .., bs intervenant dans le modele d’Advani et Tucker (equation(4.59))). Pour cela
nous génerons un VER "p” (p = 1,..,n) avec une orientation aléatoire (Figure |5.22)).
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FIGURE 5.22 — Orientation aléatoire des fibres dans un VER

On définit cinq tenseurs d’ordre quatre, él’p , éQ’p , 43”’ , é‘”’ et é5’p dont chaque

composante s’écrit de la maniere suivante :

(
Ailj'il = aj,
A?jil = aj;0 + aydy;
ADR) = ah 0+ ahds + abda + by (5.7)
A?j‘il = 040k

A?’.pl = (Sik(sﬂ + 52'15jk

\“ ijk

Le tenseur de raideur, selon le modele d’Advani et Tucker, sur ’échantillon p
s’écrit alors :

M

P — blél’p + bgé2’p + b3é3’p + b4é4’p + b5é5’p (58)

Cette derniere équation n’est qu’une réecriture de I’équation d’Advani et Tucker
(14.59))).

Afin de déterminer les parametres by, .., b5, on soumet le VER a toutes les solli-
citations mécaniques possibles. Le probléme étant symétrique, donc il n’y a que six
sollicitations possibles : trois essais de traction simple et trois essais de cisaillement
simple. Nous notons ces essais comme suit :

m=1 : essai de traction simple selon la direction 1
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: essai de traction simple selon la direction 2
: essai de traction simple selon la direction 3
: essai de cisaillement simple dans le plan (1,2)
: essai de cisaillement simple dans le plan (1,3)
. essai de cisaillement simple dans le plan (2,3)

=S EEEE
CTJC)TJJLOJ[\D

La relation entre le champs de déformation et le champ de contrainte sur I’échan-
tillon p, s’écrit :

oPf =

M

Pl +ef (5.9)

ou e’ est un terme de bruit (ou erreur tensorielle) numérique qui varie avec
I'observation (c’est a dire la sollicitation appliquée sur le VER). Pour chaque essai
m, ce terme s’écrit :

. =2,~¢" g, (5.10)

En utilisant I’équation(5.8]), le terme de bruit s’exprime alors de la maniere sui-
vante :

P =gP — b AV P — by APP i gP — by APP P —
=m =m = =m = =m = =m

b4é4’p ngn_— b5é5’p : gfn_ - (5.11)

L’ajustement des parametres du modele d’Advani et Tucker est effectué par la
méthode des moindres carrés ordinaire qui consiste a minimiser I’erreur quadratique
pour les six essais. Autrement dit, les parametres ajustés seront la solution d’un
probleme d’optimisation sans contraintes :

6

- ) _ p . .p
b?%f(bl, o bs): f(by, .., bs) n;gm el (5.12)
les parametres by, .., b5 vérifient alors :
af  oOf af
—=—=..=—=0 5.13
0by  0by Obs (5.13)
Ce qui conduit au systeme matriciel suivant :
(My).B = (Sp) (5.14)

ou :
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o (Mp) est une matrice de taille 5 x 5 dont le terme principal est :

=m

6
(My)ij =Y < AP :gh AP el > (5.15)
m—l pr— pu—

I'opérateur <,> étant le produit scalaire euclidien.
o (Sp) est le vecteur second membre du systeme matriciel dont le terme principal
est donné par :

6
(Sp)j = <AP:e g" > (5.16)

b1,..,bs étant les estimations des parametres by,..,b5.

5.4.2 Applications

On considere différents échantillons dont les propriétés de la matrice et des fibres
sont données par le tableau [5.1] On prendra une concentration volumique en fibres
de 15% et un rapport de forme de 20.

> Echantillon] : Orientation unidirectionnelle

5.0065

100 —0.7719

a=10 0 0| =B=1| 01161

B 00 0 3.9611

1.7339

> Echantillon?2 : Orientation aléatoire

3.8625
0.66 —0.025 —0.027 —0.3669
a=|-0.025 018 0.023 | = B= | 0.0106
B —0.027 0.023  0.16 2.6732

1.9394
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> Echantillon3 : Orientation aléatoire

3.4553
0.47 —0.0799225 0.06 —0.3550
a= | —0.0799225 0.19 0013| = B=| 0.0115
0.06 0.013 0.34 2.6485
1.9385
> Echantillon4 : Orientation aléatoire
4.3801
0.26 —0.1 —-0.015 —0.5116
a= —0.1 034 —=0.014] = B=1 0.1568
—0.015 —-0.014 0.4 2.8836
1.7132
> Echantillonb : Orientation aléatoire
4.8204
0.05 0.1 0.15 —0.6634
a=101 09 01 |=B=] 0.0931
0.15 0.1 0.05 3.0941
1.7122
> Echantillon6 : Orientation aléatoire
4.2291
0.55 0 —0.025 —0.4912
a= 0 040 0.022 | = B=1] 0.0833
—0.025 0.022 0.05 2.9839
1.8271

On pourra alors en déduire une valeur moyenne sur tous les échantillons du
vecteur inconnue B

4.2923
| —0.5266
B=1| 0.0786
3.0407
1.8107

La valeur analytique du vecteur B est :

5.23122

—0.104525

Bone = | 0.344747
3.01825
1.38767



Conclusion 141

On constate que 'estimation numérique des parametres du modele d’Advani et
Tucker varie avec ’échantillon et donc avec l'orientation. Cependant les valeurs les
plus proches de I'estimation analytique restent celles calculées sur un état unidirec-
tionnel (échantillon 1) et un état proche de I’état unidirectionnel (échantillon 5). Ceci
confirme bien que le modele d’Advani et Tucker est validé sur des états d’orientation
isotropes transverses.

Une facon de vérifier la concordance des estimations numériques avec la valeur
analytique est de recalculer les parametres mécaniques unidirectionnels. Ceci revient
a injecter les parametres estimés by,..,b5 dans le modele d’Advani et Tucker et de
prendre un tenseur d’orientation unidirectionnel. Le tableau ci-dessous donne ’esti-
mation des constantes mécaniques unidirectionnelles sur chacun des échantillon ainsi
que la valeur analytique :

Ei(GPa) | E3(GPa) | 9 Vo3 | G12(GPa)

Echantillon 1 9.57 4.9 0.28 | 0.413 1.85
Echantillon 2 8.57 5.25 0.25 | 0.354 1.95
Echantillon 3 8.17 5.23 0.25 | 0.35 1.95
Echantillon 4 9.06 4.81 0.26 | 0.405 1.86
Echantillon 5 9.28 5.02 0.25| 041 1.86
Echantillon 6 8.92 5.1 0.26 | 0.39 1.91

analytique 10.26 4.04 0.33 | 0.455 1.732

TABLE 5.3 — propriétés thermo-mécaniques des fibres et de la matrice

Globalement la meilleure estimation des parametres unidirectionnels est obtenue
avec une orientation unidirectionnelle des fibres ce qui semble tout a fait légitime
comme le modéle d’Adavani et Tucker est identifié pour des matériaux isotropes
transverses.

5.5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté une approche numérique pour la détérmi-
nation des propriétés thermo-mécaniques des composites renforcés de fibres. L’idée
principale est de considerer que le composite est I'union d’une phase fibre et d’une
phase matrice.

Pour cela, nous avons généré des VER et nous avons supposé que le comporte-
ment de chaque phase est thermo-élastique linéaire isotrope. D’autre part, ’orienta-
tion ainsi que la rapport de forme et la fraction volumique des fibres sont connues.
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Les tenseurs de raideur et de dilatations thermique sont détérminés en sollicitant le
VER.

En premiere étape, nous avons considéré un VER avec une orientation unidi-
rectionnelle nous avons évalué le parametres thermo-mécaniques a partir desquels
on est capable de connaitre les valeurs des parametres by, .., b5, P; et P, du modele
d’Advani et Tucker. Le but de cette partie était de se placer par rapport au calcul
analytique de ces propriétés et de valider ’approche numérique. La comparaison a
donné des résultats suffisamment proches.

En deuxiéme étape, nous avons considéré des VER avec des orientations aléa-
toires, et nous avons effectué toutes les sollicitations mécanique possible afin d’es-
timer directement les parametres by, .., bs a 'aide d’'une méthode du type moindres
carrés, sans passer par ’estimation des propriétés unidirectionnelles. Cette estima-
tion a confirmé la validité de I'approche numérique, méme si la ré-évaluation des
propriétés unidirectionnelles est moins bonne en utilisant des VER avec une orien-
tation aléatoire que des VER avec une orientation unidirectionnelle. Ce-ci nous a
permis de constater que le modele d’Advani et Tucker est un modele qui a été iden-
tifié sur des orientation unidirectionnelles et qu’il est moins performant pour des
orientations aléatoires.

L’approche numérique nous montre, néanmoins, qu’elle est sensible a deux fac-
teurs : le maillage et le nombre de fibres. Il faut s’assurer que le maillage est suf-
fisemment fin pour bien représenter les fibres et ne pas induire de phénoméne de
recollement. Quant au nombre de fibres, Il faut générer un VER avec le nombre
de fibres minimal pouvant assurer la bonne prédiction du comportement thermo-
mécanique.
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Chapitre 6

Applications industrielles

Nous présentons dans ce chapitre des applications industrielles sur lesquelles nous
avons effectué la prédiction du comportement thermo-mécanique a 1’état solide, en
passant par I’application du module d’orientation présenté dans le chapitre [2 Tous
les résultats des chapitres précédents ainsi que les solveurs mis en place (solveur
d’orientation et solveurs élastiques) seront utilisés pour la détermination de ces pro-
priétés.

Pour cela, nous avons traité, comme application, le cas du seuil d’injection pour
lequel nous disposons d'une comparaison entre les résultats numériques et les résul-
tats expérimentaux en ce qui concerne l'orientation des fibres. Nous verrons par la
suite 'impact de ce profil d’orientation sur le comportement mécanique.

144
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6.1 Démarche numérique adoptée pour la déter-

mination des propriétés thermo-mécaniques

Dans ce paragraphe, nous rappelons le schéma adopté et qui est résumé par la

figure [6.1] :

Etat liquide

Etat zolide

Moaodule 4 orientation

Autres modules en |
remplizsage(LevelSet, .0 :
[

SRR B e MR o e S|

Génération de VEE pour le |
calcul des coefficients
thermo-élastiques du modéle

d"Adwanm et Tucker

Construction des propriétés
thermo-mecaniques selon la
lot d" Adwani et Tucker

Sollicitations thermo-
mecaniques

[

[

|

l -~
o+ O, A

FIGURE 6.1 — Schéma de prédiction des propriétés thermo-élastiques du thermoplastique renforcé

Ce schéma consiste principalement en 2 phases :

Dans la premiere phase nous considérons le thermoplastique dans son état fondu.
Le matériau est alors moulé par injection, et ’orientation des fibres évolue pendant
le remplissage du moule. Cette orientation suit I’équation de Folgar et Tucker, qui
est résolue numériquement par notre approche continue établie dans la section [2.5
A la fin du remplissage, nous connaissons la distribution du tenseur d’orientation a
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et nous supposons qu’il reste figé jusqu’a la solidification du polymere, c’est a dire
en particulier pendant la phase de compactage.

Dans la deuxieme phase, nous déterminons les propriétés thermo-élastiques du
composite qui est déja a 1’état solide. Nous supposons que la loi du comportement
est régie par le modele d’Advani et Tucker et nous procédons a une procédons a une
procédure a 2 étapes : tout d’abord nous génerons plusieurs VER avec différentes
orientations aléatoires afin d’estimer les constantes by, .., b5, P; et P,. Ensuite, nous
injectons ces parametres ainsi que le tenseur d’orientation déterminé dans la premiere
phase pour construire completement la loi thermo-élastique anisotrope. Une fois cette
loi déterminée, la réponse du matériau est entiérement connue face a des sollicitations
thermo-mécaniques macroscopiques données.

6.2 Application : le cas du seuil d’injection

6.2.1 Présentation de la piece

Nous considérons le cas d'un seuil d’injection en nappe d’une plaque tridimen-
sionnelle. L’étude de ce cas s’inscrit dans le cadre des travaux expérimentaux de
Vincent et al. [98]. Les dimensions du moule sont représentées par la figure (6.2).
Seulement la moitié de la plaque a été considérée, compte tenu de la symétrie de la
géométrie.

d 200 mm
A‘—'—'—f_f;:ren‘s.*se'm"'5'5-17'1177-'—'—'—"ZL 40 mm
3
I 7 Fig 1 : vue schématique du moule

FIGURE 6.2 — Vue schématique du moule

Le polymere est un polyacrylamide (Solvay Ixef 1022) renforcé a 50% en poids
par des fibres de verres (a peu pres 30% en volume), dont le rapport de forme est
de 10.

6.2.2 Etude du profil d’orientation

Dans cette partie, nous validons le solveur d’orientation implémenté sur le cas
du seuil d’injection sur lequel des valeurs expérimentales du tenseur d’orientation
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ont été mesurées.

6.2.2.1 Conditions d’injection

L’injection se fait & un débit de 15¢m?/s et une température de 270°C. La tem-
pérature du moule est maintenue a 130°C. Le temps de remplissage est estimé a
1.4s.

Nous supposons que le matériau est incompressible. Nous supposons également
que la viscosité du polymere suit une loi de Carreau-Yasuda en rhéologie (équa-
tion(6.1])) et une loi d’Arrhénius en thermo-dépendance (équation(6.2])).

1(ET) = (1 + (7)) (6.1)
1 1
mo(T) = mo(Trep)explBlz — 7)) (6:2)

Les différentes constantes intervenant dans les équations (6.1)) et (6.2]) ainsi que
dans ’équation de la chaleur (équation (2.25))), sont données dans le tableau

T 0.00818M Pa
Tres 519K
N0 (Lref) 270 Pa.s

« 0.55

m 0.4

6] 7764

k 0.3 W/m’C
C, | 1766 J/Kg'C

o 1522K/m’

TABLE 6.1 — Parametres adoptés pour le probleme de la plaque tridimensionnelle

Nous imposons une orientation isotrope a l’entrée du moule. Le coefficient d’in-
teraction entre fibres C7 est supposé constant et égal a 1072 [99].
6.2.2.2 Maillage et temps de calcul

Les calculs sont effectués sur un maillage anisotrope comprenant 165000 noeuds
et 902000 éléments (figure( 6.3))).
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FIGURE 6.3 — Maillage anisotrope de la plaque tridimensionnelle et du seuil d’injection

Les calculs ont été lancés sur 12 processeurs, chacun avec 2.4 GHz de fréquence
et 2 Gb de Ram, et un pas de temps de 10™%s. Les temps résolution, d’assemblage et
de calcul pour I’approche continue et discontinue sont donnés par le tableau suivant :

Temps d’assemblage | Temps de résolution Temps de calcul
Approche 1 jour, 1 heures, 14 heures, 22 minutes | 1 jour, 15 heures
continue 23 minutes 45 minutes
Approche | 8 heures, 29 minutes 3 jours, b heures, 3 jours, 13 heures,
discontinue 15 minutes 44 minutes

TABLE 6.2 — Temps de calcul du tenseur d’orientation avec ’approche continue et
I’approche discontinue

Le tableau (6.2) confirme les résultats de la section(2.5.2.4.2)) sur le gain en

temps de calcul en utilisant I’approche continue. L’écart en temps de calcul, entre
I’approche continue et ’approche discontinue, se creuse d’avantage en raffinant le
maillage et/ou en augmentant le nombre de processeurs pour le calcul paralléle.

6.2.2.3 Résultats numériques

La ﬁgure montre I’évolution des composantes diagonales du tenseur d’orien-
tation. Le profil V,, .. indique I'évolution de la valeur propre maximale du tenseur
d’orientation. Cette valeur V,, . est indépendante du repere du travail et donne une

description de I’évolution de I’état d’orientation par rapport a 1’état isotrope.
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FIGURE 6.4 — Profil, calculé par I’approche continue, des composantes diagonales du tenseur
d’orientation sur la plaque tridimensionnelle et le seuil d’injection

Le profil d’orientation rejoint les constatations expérimentales. En effet, on note
dans la plaque 'existence d’une structure par couches avec une couche de cisaille-
ment, ot une large gamme de fibre est orientée dans le sens de 1’écoulement (valeur de
la composante a1; du tenseur d’orientation proche de 1), et une couche coeur ot les
fibres sont orientées transversalement a 1’écoulement. Parallelement, on observe que
plus I’écoulement progresse, plus les fibres au niveau de la couche de coeur s’orientent
petit a petit dans la direction de ’écoulement, et la valeur de la composante ai; se
stabilise entre 0.5 et 0.6.

Le calcul numérique de I'état d’orientation est comparé aux résultats expérimen-
taux mesurés sur 3 capteurs (figure(6.5))), placés respectivement a une distance de
15mm, 25mm et 34mm de l'entrée du seuil d’injection.
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Plan d’entrée —

FIGURE 6.5 — Capteurs sur le plan de symétrie du seuil d’injection

Les figures (6.6)), et montrent ’évolution de la composante a;; du

tenseur d’orientation dans les trois plans de coupe C, Cs et Cj :

1

Capteur C ]

A

0,3 1
02 @ atllcontinu
B attdiscontinu
914 A al1Exp
0 T T T |
0 1 3 4

y

FIGURE 6.6 — Comparaisons effectuées sur le capteur C;
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0,8 |

0,6 1

)

0,4 -

0,2 1

Capteur C2

@ alicontinu
B alidiscontinu
A a11Exp

0 0,5 1 15 2 25 3 3,5 4

bl

FIGURE 6.7 — Comparaisons effectuées sur le capteur Cs

Capteur C3

& allcontinu
® aiidiscontinu

A all Exp

1 2 3 4 5 6

FIGURE 6.8 — Comparaisons effectuées sur le capteur Cs

La comparison entre les 2 approches numériques montre que le profil d’orientation

est mieux cap

turé a coeur avec I’approche continue qu’avec I’approche discontinue.
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Les allures des profils d’orientation numériques et expérimentales sont tres similaires
et assez proches mais 1’écart entre les 2 résultats est non négligeable. Une explica-
tion possible réside dans le choix des conditions initiales en orientation et du terme
d’interaction C7. Une autre explication résulte du choix de I'approximation de fer-
meture : En effet, cette approximation n’est pas exacte puisqu’il y a des fibres, plus
particulierement vers le centre du moule, qui ne sont pas alignées dans le sens de
I’écoulement. Enfin, le couplage entre la rhéologie et 'orientation n’a pas été pris en
compte.

6.2.3 Comportement thermo-mécanique de la piece
6.2.3.1 Propriétés mécaniques

Nous considérons que la piece avec seuil est a I'état solide. Tout comme dans
la section [5.4.2] nous déterminons les parametres by, .., b5 en générant 6 VER a 245
000 noeuds et 1340 000 éléments. Les échantillons ont des orientations aléatoires.
La moyenne des parametres du modele d’Advani et Tucker sur tous les échantillons,
donne :

by =12.12
by = —1.25
bs = 0.43
by = 6.51
bs = 2.89

Moyennant ces parametres on peut redéfinir les constantes élastiques unidirec-
tionnelles, grace aux relations (4.10)) (4.55)). Ces constantes sont ainsi :

E, =20.68
Ey; =28.15
19 = 0.28
Vo3 = 0.41
Gp = 3.32

A Taide des parametres by, .., bs, et connaissant le tenseur d’orientation de fibres
dans tout le matériau, on peut calculer le tenseur de raideur anisotrope. En inversant
ce tenseur, on obtient le tenseur de souplesse S.

On définit les modules de Young anisotropes par :

EH - 5'11111
Pu = 5 (6.3)
E33 =

S3333
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E;; étant le module de Young anisotrope dans la direction ¢, ¢ = 1, 2, 3.

Ainsi, la figure[6.9 donne la distribution des ces grandeurs mécaniques dans toute
la piece.

i

FIGURE 6.9 — distribution des modules de Young anisotropes en GPa

Au voisinage des parois du moule, les fibres sont orientées dans la direction de
I'écoulement (direction 1), cette orientation induit une valeur maximale du module
de Young Fiy, qui est proche de la valeur de la valeur du module de Young lon-
gitudinal F; (module de Young longitudinal dans le cas d'un composite isotrope
transverse) est qui est d’environ 20GPa. La valeur minimale de Ej; est atteinte
dans le centre du moule, lieu de fortes orientations transverses (ou valeur faible de
ai1). Nous constatons donc, que la rigidité de la plaque tridimensionnelle, dans la
direction 1, est plus importante aux voisinage des parois de la piece que vers son
centre. Les modules de Young Fs, et E33 sont faibles par rapport a Eyq, ce qui signifie
que la plaque est plus rigide dans la direction 1 que dans les autres directions.

6.2.3.2 Sollicitation de la piece

La plaque est maintenant soumise a une traction simple uniforme dans la direc-
tion 1, comme le montre la figure [6.10] La plaque encastrée pres du seuil d’injection.
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Partie bloquée
(deplacement nul)

Section sur laquelle une
traction uniforme de 10
Mpa est imposeg

FIGURE 6.10 — Conditions aux limites imposées sur la plaque tridimensionnelle pour un test de
déformation statique

La réponse mécanique de la piece est obtenue en faisant appel au solveur élastique
anisotrope. Le déplacement calculé est comparé a celui obtenu pour un renforcement
isotrope. La figure [6.11] montre la distribution de la premiere composante du dépla-
cement, 1y, mesurée au long de 'axe 1 au plan de symétrie de la piece :
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¢ 0025
-0,05 -0.05
0075 B
= “
g -0,1 4 o 7
8 0125 g
=8
-0,15 - 05 O
=
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-0,2 02
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0254 [T Anisotrope 02

Xy (m)

FIGURE 6.11 — composante u; du déplacement obtenue pour une distributions anisotrope et une
distribution isotrope de fibres

Cette comparaison, entre distribution isotrope et distribution anisotrope induite
par I’écoulement, est un argument supplémentaire pour la rigidité obtenue dans la
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direction de I’écoulement pour une orientation anisotrope.

6.3 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons étudié le cas d’une plaque avec une géométrie par-
ticuliere du seuil d’injection, renforcée de fibres. L’objectif était de prédire le com-
portement mécanique en fonction de 1’état d’orientation que prennent les fibres a la
fin du cycle d’injection.

Pendant la phase de prédiction de I’état d’orientation, nous avons comparé notre
approche continue a I'approche discontinue et nous avons constaté un gain en préci-
sion ainsi qu'un gain en espace mémoire et en temps de calcul. Les résultats numé-
riques ont été corrélés a l’expérience ; nous avons obtenu des profils tres semblables
mais non confondus. Pour améliorer ces résultats, on doit jouer sur 'approximation
de fermeture ainsi que le couplage rhéologie/orientation.

Par la suite, nous avons utilisé les outils numériques décrits dans les chapitres
précédents pour la détérmination des propriétés mécaniques anisotropes, en utilisant
le modele d’Advani et Tucker.

Les résultats présentés dans ce chapitre, montrent que 1'on dispose bien d’un
outil numérique, permettant de donner une estimation cohérente des propriétés mé-
canique avec la réalité et montrer que ces propriétés sont fortement liées au procédé
d’injection.
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Conclusion et perspectives

L’objet de cette étude est la prédiction par la simulation numérique de 'orienta-
tion des fibres dans les thermoplastiques chargés, et la prédiction du comportement
mécanique a l’état solide. Cette étude depuis la partie injection, jusqu’a la partie
simulation a l’état solide représente un enrichissement du code du calcul Rem3D, de
par :

> La mise en place d’'un module de calcul d’orientation utilisant une approche
continue (interpolation P; en espace).

> La mise en place d'un solveur élastique isotrope et un solveur élastique ani-
sotrope.

> La mise en place d'un module de prédiction des propriétés thermo-mécaniques
des composites via la simualtion de VER.

Calcul d’orientation en écoulement

Représentation d’un état d’orientation

Il existe principalement trois manieres de représenter un état d’orientation de

fibres :
- Représenter chaque fibre par un vecteur unitaire orienté selon ’axe de la fibre,
- Donner la probabilité de distribution de I'orientation
- Resumer l'information par les tenseurs d’orientation

La premiere description n’est pas pratique vu qu’un composite contient des di-
zaines (voir des centaines) de milliers de fibres, il est donc tres difficle de toutes les
représenter. Quant a la deuxieme fagon de décrire I’état d’orientation, la littérature a
montré que I'implémentation des modeles faisant appel a ce descripteur, est tres coti-
teuse en terme de ressources informatiques. Dans ces travaux nous avons opté pour
les tenseurs d’orientation comme descripteur principal d’état d’orientation. Cette
notation présente I'avantage d’étre compacte et macroscopique.
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Choix d’un modele

Nous avons effectué une étude bibliographique sur les différents modeles ma-
croscopiques décrivant l'orientation des fibres en écoulement. Cette étude nous a
conduit a adopter le modele de Folgar et Tucker qui présente I’avantage de prendre
en compte l'interaction entre fibres. Ce modele se présente sous forme d’une équation
de convection réaction tensorielle.

Méthode numérique de résolution

Nous avon choisi de résoudre I’équation d’orientation par une formulation conti-
nue, basée sur une méthode du type Galerkin Standard et stabilisée par des méthodes
du type SUPG ou RFB. Cette méthode a la caractéristique, pour un maillage donné,
de produire une solution par noeud. La formulation continue a été comparée a la
formulation discontinue (déja implémentée sur Rem3D), et nous avons montré qu’on
gagne en précision ainsi qu’en temps de calcul et en espace mémoire.

Prédiction du comportement a 1’état solide

Le calcul d’orientation pendant I’écoulement est une étape indispensable pour la
détermination du comportement mécanique du composite a I’état solide. L’orienta-
tion est supposée figée a la fin du remplissage et le tenseur d’orientation sera utilisé
pour l'identification des propriétés du matériau a 1’état solide. Nous avons supposé
que ce comportement est thermo-élastique linéaire anisotrope, et que les tenseurs
de raideur et dilatation thermique sont directement liés aux tenseurs d’orientation
grace au modele d’Advani et Tucker. La difficulté principale du modele d’Advani
et Tucker est la détermination de cing constantes mécaniques (b, ..,bs) et deux
coefficients de dilatation thermique (P; et P). Ces sept parametres peuvent étre
déterminés analytiquement ou numériquement.

Modeles analytiques

La littérature suggere, pour la détérmination analytique des constantes thermo-
élastiques de considérer tout d’abord un cas parfait ou les fibres sont supposées
toutes alignées selon une direction unique. Le modele de Mori-Tanaka est, selon la
littérature, le plus approprié pour le calcul des propriétés d'un tel composite. Les
sept parametres du modele d’Advani et Tucker sont alors fonctions des propriétés
unidirectionnelles du matériau. Les cas industriels les plus fréquents, utilisent des
matériaux avec des renforcements en fibres allant jusqu’a 50% en poids (& peu pres
31% en volume).
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Approche numérique

L’approche numérique de détermination des propriétés thermo-élastiques que
nous avons adopté est basée sur la sollicitation de volumes élémentaires représentatifs
(VER). Nous sommes capables aujourd’hui de générer des VER et de controler la
concentration volumique ainsi que 'orientation des fibres. Nous avons supposé dans
notre étude que les fibres et la matrice ont chacune un comportement élastique.
La sollicitation thermo-mécanique du VER permet de déterminer directement les
parametres by, .., b5, P; et P5. Toutefois, cette approche est sensible principalement
au maillage et au nombre de fibres dans I’échantillon. Il faut s’assurer que le maillage
est suffisamment fin, et que le nombre de fibres est suffisamment élevé (mais pas trop
élevé afin d’éviter un phénoméne de recollement entre fibre qui est du au maillage)
pour une bonne prédiction des propriétés thermo-élastiques.

Validation sur un cas industriel

La validation de notre étude a été effectuée sur le cas de la plaque avec seuil.
Sur ce cas, nous avons déja des résultats expérimentaux, sur le calcul du tenseur
d’orientation, qui ont été effectués au Cemef. La corrélation était donc possible, et les
résultats numériques étaient en concordance avec I’expérience. Sur ce cas, nous avons
eu aussi la possibilité de voir un temps de calcul nettement moins important que celui
obtenu par 'approche discontinue et qui existe déja sur la version commerciale de
Rem3D. La comparaison entre la solution numérique et la solution analytique nous a
permis de relever des différences non-negligeables quant aux profils des composantes
du tenseur d’orientation. Ces différences peuvent renvoyer sur les axes d’amélioration
suivants :

> Meilleure modélisation de l'intéraction entre fibres dans I’'équation de Folgar
et Tucker.

> Etude de I'influence des conditions aux limites en orientation sur 1’évolution
du profil en écoulement. Et par la suite un choix convenable des conditions
aux limites.

Tout comme le modele d’orientation de Folgar et Tucker, dans le modele d’Advani
et Tucker nous avons la présence d’un tenseur d’orientation de quatriéme ordre.
Ce tenseur nous l'avons exprimé en fonction du tenseur de second ordre a l'aide
d’une équation de fermeture quadratique. Bienque les résultats sont cohérents avec
la réalité, une étude de sensibilité sur les différentes équations de fermeture ainsi que
leur impact sur le comportement mécanique peut s’avérér intéressante.
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Perspectives

Comportements mécaniques plus riches a I’état liquide a I’état
solide

La version recherche de Rem3D est capable aujourd’hui de prédire le compor-
tement du composite depuis la phase moulage par injection jusqu’a la sollicitation
thermo-mécanique a I’état solide. L’écoulement est régi par les équations de Navier
Stokes alors que la réalité peut présenter des comportements plus compliqués. En
effet, les polymeres a ’état fondu ont un comportement visco-élastique. Nous pour-
rons proposer par la suite d’étudier I'effet d’un tel comportement ainsi que sur le
couplage rhéologie-orientation sur I'orientation des fibres.

Une approche numérique d’homogénéisation étendue

Pour la validation de notre approche numérique d’estimation des propriétés
thermo-élastiques, nous avons effectué les comparaisons par rapport au modele ana-
lytique de Mori-Tanaka. Les résultats étaient assez proches, ce qui nous a permis
de conclure que cette approche numérique permet de bien estimer les propriétés
thermo-élastique du composite. La fiabilité de cette approche pour le cas élastique,
lui permet d’étre appliquée pour d’autres lois plus complexes a 1’état solide. L’homo-
généisation pourra ainsi étre appliquée pour la détérmination de lois élastoplastiques
ou encore visco-€lastiques a 1’état solide.
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Annexes A

A.1 Utilisation de I’équation de Folgar et Tucker
pour la résolution du probléme d’orientation
de chaines macromoléculaires

Selon McLeish et Larson [72], un polymere viscoélastique branché pourrait étre
considéré comme un ensemble de chaines multi-modes (modéle Pom-Pom), ot chaque
mode représente le comportement d’une structure topologique particuliere. McLeish
et Larson ont considéré qu’'une structure topologique monomodale est représentée
par une branche centrale avec q branches a ses 2 extrémités. L’ensemble étant en-
globé dans un tube. Ce modele décrit 1’état du polymere branché par 3 variables
moléculaires : I'étirement A, l'orientation des chaines S et la pénétration des bras

s. (fgure(A)).
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FIGURE A.1 — Structure topologique d'un polymere branché selon le modéle Pom-Pom[72]

L’orientation des chaines est la moyenne spatiale quadratique du vecteur bout
a bout de la chaine. En écoulement, cette orientation S suit I'équation d’évolution
donnée par 'expression ([2.32)) :

oS 1 1
= +uVS+B .S+ 5B+ W) S+5(S- D=0 (A1)

Le parametre A est égal a un, et les parametres B 0 B 50 €t f sont dans ce cas :

B =-—Vu

=1
B, = —VoT (A.2)
0 est le temps de relaxation de chaines
Nous pouvons conclure que les mémes méthodes numériques pourraient étre em-
ployées pour résoudre deux problemes physiques différents : le probleme d’orientation
de fibres et le probleme d’orientation de chaines macromoléculaires.
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A.2 Equations de fermeture

> Approximation linéaire : ¢’est la plus ancienne des approximations. Etablie par
Hand [50], cette équation est exacte pour des faibles taux de cisaillement et une
population de fibres orientée d’une fagon aléatoire. Avec cette approximation,
Toute composante du tenseur d’ordre 4 s’écrit :

a%z = — 3 (0ij0m + Oirbju + 0adjn) + 3(ai;0u+
aikéjl + ail(sjk + akl&;j + ajl(sz'k + aikdjl)

Ce modele n’est pas performant pour des populations de fibres alignées [2].

(A.3)

> Approximation quadratique : toute composante du tenseur d’ordre 4 s’écrit :

ag;ﬁd = a;jak (A.4)
Cette équation est exacte pour un écoulement avec des forts taux de cisaille-
ment ol toutes les fibres sont alignées dans une méme direction[33]. Ce modele
est inadéquat pour des écoulements avec des faibles taux de cisaillement et
lorsqu’il y a des zones ou la répartition des fibres est isotrope [2]. Cependant,

on remarque qu’avec cette approximation, le tenseur d’ordre 4, ne satisfait
que 2 des 6 égalités présentés par 1'équation(2.5)).

> Approximation composite : Hinch et Leal [35] ont développe I"approximation
composite dans le but de combiner les lois de fermeture linéaire et quadratique.
Cette équation se présente comme suit :

comp __ 2 1 3
Qijrr = =(0ijar + aij0n) — saan + 5(axa; + anazy)—

3

% Y et (i @hmmi + Qi@ Okr)
Cette approximation est exacte pour les deux cas limites ol l'orientation des
fibres est isotrope et unidirectionnelle.

(A.5)

> Approximation hybride : cette approximation, établie par Advani et Tucker
[2], est une autre fagon de combiner les approximations de fermeture quadra-
tique et linéaire :

apfy = (1= fafiy + fafiys f =1 ddet(a) (A.6)
f est un parametre adimensionnel indépendant du repere de travail.
Advani et Tucker [I} 2] montrent que, globalement les approximations hybride
et quadratique produisent des comportements physiques admissibles par rap-
port a la réalité. Néanmoins, sur I’ensemble des écoulements analysés, les 2
auteurs constatent que 'approximation hybride donne des résultats plus pré-
cis.
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> Approximation orthotrope : I'idée de base de cette approximation [27] consiste
a établir une expression orthotrope (les composantes extra-diagonales sont
nulles) du tenseur du quatrieme ordre. Ce tenseur a ainsi 9 composantes indé-
pendantes. Si en plus les conditions de symétrie et de normalisation (équations
([2.5) et ([2.6))), le tenseur d’orientation d’ordre 4 n’aura ainsi que 3 compo-
santes indépendantes (aq111, @292, a3333). Ces composantes s’expriment de la
maniere suivante :
afith = filain, az); %y = fa(ann, azs); adss = fa(an, azs) (A7)
Les fonctions fi, fo et f3 ont été choisies par rapport a un écoulement par-
ticulier(cisaillement simple, écoulement en élongation,...) [27] ot une solution
exacte peut étre calculée. Les valeurs des composantes indépendantes du ten-
seur d’ordre 4 sont alors :

agith 0.061 4 0.371ay; + 0.55a%, — 0.369ass + 0.318a2, + 0.371a1 a3

assth | = | 1.229 — 2.05a,; + 0.822a3, — 2.261as3 + 1.054a3, + 1.82a1;a33

agsth 0.125 + 0.389a1; + 0.259a2, — 0.086a33 + 0.796a%, + 0.545((111(133
A8

Le tenseur d’orientation d’ordre 4 fournit par la loi de fermeture orthotrope
satisfait a toutes les conditions de symétrie et de normalisation données par
les équations ( et ( . Cependant, pour des petites valeurs du coeffi-
cient D,., ce modele peut produire des résultats physiquement inacceptables,
comme a été montré dans les travaux de Megally [73] pour la détérmination
du coefficient a;912.

> Approximation naturelle : Lipscomb et al. [67] ont montré que si, pour un
écoulement donné, D, = 0 alors il y a une relation directe entre les ten-
seurs d’orientation du second et du quatrieme ordre. Verleye et Dupret [96]
ont utilisé cette relation et ont proposé une approximation de fermeture dite
"naturelle”. Pour une orientation plane, cette approximation est donnée par :

a;?j‘ﬁ = —%det(g)(%&kl + 5ik5jl -+ 5i15jk)+ (A9)
%(aijakl + Qi + Ay, + akaj)

Cette approximation est exacte mais n’est valable que pour des distributions
planes (en dimension 2).

L’utilisation des différentes approximations de fermeture donne des valeurs diffé-
rentes du a aprés son integration en fontion de g, et le choix de la meilleure approxi-

mation a fait 'objet de nombreux travaux [4, [1T1), ©95]. Les performances des équations
de fermetures ont été testées [85] [73] par rapport a des écoulements simples (écoule-
ment en élongation, écoulement en cisaillement,..), comme le montre la figure( [A.2)).
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FIGURE A.2 — profil de la composante aq1 en fonction du taux de cisaillement, avec un coefficient
Cr = 0.01 [95]

Pour des applications bidimensionnelle, I’approximation naturelle donne les meilleurs
résultats puisqu’elle est exacte.

Les meilleures approximations en dimension trois sont les approximations qua-
dratique et hybride qui produisent en général des comportement physiques admis-
sibles.
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B.1 Expression du tenseur d’Eshelby dans un mi-
lieu isotrope

Pour un composite dont la matrice est élastique isotrope, Brown et Clarke[22]et
Mura[77]ont établie 'expression du tenseur d’Eshelby dépendante des parametres
de l'ellipsoide s, soetss :

V' Sisg=583<s;:

36 —1

(Eyy = T )[1—21/m+ (1—2Vm+52 1)9]

3 B2 1
By = E3333 T 8(1—vm) B2—1 + 4(1—=v)) (1 =207, —

9
@)

2
Egsz = Eza0 = M[% — (1= 2v, + ﬁ)g]
Ea1 = B3 = 55— 52 L
22 3B = g 51 T A(1=vm) (= 14+ 20m+ 5 )g

Eri22 = Eyigz = M(l — 2V + ,621_1) + 2(1_1V,n)(1 — 2V + %)9

2
FEazo3 = Espzp = M[% + (1= 2vp, — m)g]

3(821
| E212 = Bz = m[l 2, + B = -l -2u,+ éf_l))g]

ou le scalaire g vaut :

s 2 1/2
9= m(ﬁ(ﬁ —1)'/? — acos(p)
Les autres composantes du tenseur d’Eshelby sont nulles
v Si s = s > s3(sphéroides aplatis) :

Le rapport de forme des particules est dans ce cas :f = j—i’

(

Ei = Faggy = m[i’)(w — g y) + (1= 2u,)1]
Fi3333 = WHW - 62 — (1 —2v) 3]
FEr122 = Eoony = m[ 2624(52 31 — (1 = 2u,) 11}
FEr133 = Fgg33 = sn(1 o) [52 i L — (1= 2u,) 1]
FEs311 = E3300 = m&%ff — (1 = 2vp) I3]
Eio10 = 87r(11—1/m) [ — (%2*131) —(1- 21/m)11]
\E2323 = Fi313 = m[(l + %) 4L Ve 1 S+ (1= 2up) (11 + 13)]

Les autres composantes étant nulles, et les coefficients [ etz valent respecti-
vement :

2m 3

ST

acos(f) — B(1 — BHY? Iy = 47 — 21



Expression du tenseur d’Eshelby dans un milieu isotrope 170

v’ Si s = s9 = s3(particules sphériques) :

— J— — —aU,
B = Eagge = Essss = 2,0
— — — — — _ vm—1
Ehro1o = Enrgiz = Eagsy = Esze = Eoonn = Bz = 5=
5(1—vm)

4—5vm,
15(1—vm)

E1212 = E1313 = E2323 = E3232 =
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B.2 Expression du tenseur d’Eshelby dans un mi-
lieu isotrope transverse

Le tenseur d’Eshelby dans un milieu isotrope transverse est donné par :
1 — _
Eiji = 8_7TCpqmn<Giqu + Gjm‘q)

Les différentes composantes du tenseurs G ont été calculées par Lin et Mura[66]et

I[[jep

sont comme suit :

(G = Cagez = 3 fo )(1 = 2?)[(Caa(1 — 22) + Cagf%27) (350542

+C11)(1 — 2%) + 404462 2) (Ci3 + Cua)?B8%2%(1 — 2%)]dx

Gssgs = 4m fo )3 2((011(1 —2%) + Couf?e?) (592 (1 - 2?) + CufP2”)dx
Gz = Goon1 = 3 fo )1 = 2?)[(Caa(1 = 2*) + 03352152)((% +3Cn)

(1 —2?) + 4C1p%2?) — 3(013 + Cu)?B20?(1 — 2*)]dx

Ghizs = Gaggz = 27 fo 2) 322 [((Cry + E1592)(1 — 22) + 2CuB%2?) (Cua(1 — 2?)
+C330%2%) — (Ch3 +C44) 52 2(1 = 2?))dz

Gasir = Gaazo = 2 [y H(w)(1 = B)((Cri(1 — 2?) + Caaf20)(S592(1 — 2?)+
C44ﬁ2 2)d$‘
Groz = [y H(z)(1 = B)[(Cis + Cua) B222(1 — p2) — (Cny — Cu592)

(044(1 — X ) + 04452 2)]6[33
G313 = Gazpz = —27 fol H(z)(1— 52)52352(013 + 044)(0115012 (1- x2) + C4452x2>d$

\

Les autres composantes du tenseurg sont nulles, et la fonction H(x) est définie par :

H ' (z) = (95921 —22))[(Cu(1 — 2%) 4+ Cuf?2?)(Cua(1 — 22) + C338%2?)
—(Ci3 + C3,)B22*(1 — 2?)]
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