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Introduction genérale 

L'étude des lois de comportement est un des domaines cîé de la mécanique des matériaux 
solides. Ces lois peuvent être élaborées de façon purement phénoménologique à la lumière 
de faits expérimentaux. Toutefois, pour les écrire, on recourt souvent aux méthodes 
générales de la thermodynamique. 

On sait que les équations d'état qui généralisent les relations de Gibbs s'obtiennent 
à partir de l'expression de l'énergie libre, par la méthode de Coleman par exemple, lorsque 
les variables d'état sont indépendantes [4]  1. Ces lois, jointes aux lois complémentaires 
d'évolution [7], définissent le comportement du matériau. Il s'agit de la méthode des 
deux potentiels [4], [5], [7] et [12]. Elle consiste principalement en l'introduction de deux 
potentiels : le potentiel thermodynamique W et le potentiel de dissipation Z>, exprimés 
en fonction des variables d'état et de leurs vitesses. 

Dans le cas où ces variables sont liées, la méthode de Coleman ne peut plus être ap-
pliquée puisque leurs variations doivent être compatibles avec les liaisons internes. C'est 
pourquoi Frémond [6], se basant sur l'analyse convexe, a fourni une extension de la 
méthode des deux potentiels. Il y introduit les notions de sous-gradients et de fonc-
tions indicatrices des ensembles des variables d'état admissibles. 

D'une manière plus classique, nous avons choisi de présenter les résultats obtenus par 
Frémond suivant le formalisme de Lagrange. Les équations d'état s'écrivent en fonction 
du lagrangien du système donné pa,r : 

£ = >V - Xihi, Xi > 0 hi > 0 Xihi = 0. 

Les À.J sont les multiplicateurs de Lagrange associés aux liaisons internes h¡. 
La dissipation intrinsèque se réduit à : 

di = Acx A = —JC,Q , 

A étant la force thermodynamique associée à sa variable duale a dans l'expression de 
l'énergie. 

La signification physique des multiplicateurs de Lagrange et des équations d'état 
dépend du phénomène considéré. L'obligation pour ces multiplicateurs d'être positifs est 
à interpréter pour chaque cas particulier. 

C'est dans ce cadre que nous avons choisi d'aborder la modélisation du changement 
de phase solide et par conséquent des matériaux à mémoire de forme et de l'endommage-
ment fragile partiel. 

1 Toutes les références bibliographiques de l'introduction correspondent à la liste donnée en fin de 
première partie. 
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Notre plan d'étude est le suivant : 

Première par t i e 

Nous commençons par présenter le cadre théorique de la modélisation, à savoir 
la méthode des deux potentiels en présence de liaisons internes. Ensuite, nous con-
sidérons le changement de phase solide réversible : suite à des sollicitations mécaniques, 
le matériau change de microstructure. Cela se traduit macroscopiquement par une vari-
ation des caractéristiques mécaniques (par exemple, la rigidité élastique passe de A'i à 
Â'2). Le matériau retrouve sa microstucture initiale quand cesse la sollicitation. Aucune 
déformation permanente ne subsiste. 

Afi n d'illustrer notre modèle, nous avons choisi de traiter quelques exemples numé-
riques ('fissure en mode I et torsion d'un cylindre de section triangulaire) en proposant un 
programme de calcul utilisant la méthode des éléments finis. Dans le but de valider ce 
dernier, nous avons établi une comparaison entre les résultats numériques et analytiques 
d'un même problème, celui de la fissure en mode III . 

Enfin, dans le cadre général de l'étude de la stabilité des phénomènes dissipat-
ifs indépendants du temps physique [15], nous considérons le problème de stabilité en 
présence de liaisons internes. Les résultats obtenus ont pu ainsi être appliqués au cas où 
le changement de phase est réversible. 

Deux ième par t i e 

L'originalité du comportement des matériaux à mémoire de forme est abordée dans 
le premier chapitre de cette partie : ces matériaux peuvent subir des déformations per-
manentes de quelques pour cent et retrouver leur forme première par simple élévation de 
température (effet, mémoire de forme). Ils peuvent également présenter des déformations 
réversibles très importantes par rapport aux déformations élastiques (pseudo-élasticité). 
Les métallurgistes expliquent ce comportement inhabituel par un changement de phase à 
l 'état solide, la transformation martensitique. A température élevée, le matériau se trouve 
dans une phase hautement symétrique (austénite) et à basse température, dans une phase 
moms symétrique (martensite). Le passage d'une phase à l'autre peut s'effectuer sur sim-
ple variation de température ou de contrainte. 

Dans le second chapitre, nous considérons un modèle dérivé de celui étudié dans 
la première partie. Nous tenons toutefois compte de la température et de l'énergie 
d'interaction entre les phases. Il nous est alors possible de simuler les phénomènes décrits 
ci-dessus. 

Trois ième p a r t ie 

L'endommagement fragile y est envisagé comme un changement de phase irréversible. 
Microscopiquement, cela se manifeste non plus par une modification de la microstructure, 
mais par des microfissures. Macroscopiquement, on observe une dégradation irréversible 
des caractéristiques élastiques. Le matériau garde après cette dégradation une rigidité 
résiduelle, d'où le caractère partiel de l'endommagement. 

Afi n de décrire ce phénomène évolutif, nous exploitons encore le modèle présenté 
en première partie. Cependant, par le choix d'un pseudo-potentiel de dissipation, nous 
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parvenons à rendre compte du caractère irréversible de l'endommagement, ce qui nous 
amène à formuler le problème en vitesse. Ensuite, comme pour le cas réversible, nous 
traitons le problème de stabilité d'un matériau à endommageaient fragile partiel dans le 
cadre général de l'étude de stabilité des systèmes dissipatifs [15]. 

Enfin, nous illustrons nos propos par une simulation numérique du mouvement 
permanent d'une fissure en mode I en milieu endommageable au sens décrit ci-dessus. 
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Mots clés : méthode des deux potentiels, variables d'état liées, lagrangien, 
multiplicateurs de Lagrange, déformations locales, convexiflcation, dissi-
pation, loi de normalité, transformation martensitique, hystérésis, endom-
mageaient, problème en vitesse, stabilité, éléments finis, régime permanent. 
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Partie I 

Changement de phase réversible. 
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Chapit 

Cadre théorique de la modélisation 

1.1 Introduction 
Nous présentons, suivant le formalisme de Lagrange, la méthode des deux potentiels 

lorsque les variables d'état sont liées. Les liaisons internes sont prises en compte dans 
l'expression de l'énergie potentielle par l'intermédiaire des multiplicateurs de Lagrange. 
L'inégalité de Clausius-Duhem reste vérifiée. 

1.2 Méthode des deux potentiels 

L'état thermodynamique d'un milieu matériel en un point et à un instant t est complète-
ment défini par la connaissance des valeurs, à cet instant, d'un certain nombre de vari-
ables ne dépendant que du point considéré (postulat de l 'état local). Elles sont appelées 
variables d'état ou variables thermodynamiques. Par exemple, pour un solide et sous 
l'hypothèse de petites perturbations, le système (e. T", ¡3, a) représentant respectivement la 
déformation, la température et un ensemble de variables internes réversibles et irréversibles 
est un système de variables d'état. Dans le cas où ces dernières sont indépendantes et où 
W(e, tv, ;3, T) désigne la densité volumique d'énergie libre, le premier principe, exprimant 
la conservation de l'énergie et le second principe, sous forme de l'inégalité de Clausius-
Duhem, permettent d'écrire la dissipation intrinsèque sous la forme : 

,]¡  = aé- (W)£ è + W.Q à + VV.j 3 + W , r t) - ST > 0 (1.1) 

et conduisent aux équations d'état suivantes : 

a = W,t. 5 = - U , . r . 0 = W,ß (1.2) 

lorsque l'on convient que les évolutions à paramètres internes irréversibles bloqués et à 
température uniforme sont réalisables et réversibles, i.e à dissipation intrinsèque identique-
ment nulle. Seules les variations des paramèties a caractérisent les évolutions irréversibles 
du matériau. C'est le cas lorsque la déformation e n'est pas directement un mécanisme 
de dissipation. 
Dans ces conditions, la dissipation intrinsèque se réduit à : 

di = - W,Q à = Aà > 0 avec A = - W, o. (1.3) 

13 
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"Lé comportement du matériau est complètement défini par l'ajout de lois complé-
mentaires liant les variations des paramètres internes irréversibles a aux valeurs de A, 
ces relations devant vérifier (1.3). L'adoption du formalisme des matériaux standards 
généralisés [8] fondée sur l'hypothèse du mécanisme dissipatif normal est un moyen d'assurer 
le respect de l'inégalité exprimant le second principe. 

Un mécanisme dissipatif normal est défini en supposant l'existence d'une fonction 
V(a,à), définie pour tout à, semi continue inférieurement, non négative, convexe par 
rapport à à et nulle en à = 0. On associe à à la force généralisée A grâce à l'hypothèse 
de normalité : 

A e &D(à) (1.4) 

dV(à) désigne le sous-gradient de V au point à. 
Par conséquent, la fonction dual T>*  obtenue par le transformé de Legendre-Fenchel de 
V : 

V*(A) = sup[Aà-V(à)] 
à 

est s.ci, convexe, positive et nulle pour «4 = 0. De plus, il est connu [22] que les propriétés 
suivantes sont équivalentes : 

A e &D{ù) <=ï  à e dV*(A) <=>  Aà = V{à) + V*(A), (1.5) 

On en déduit que si Ton introduit un pseudo-potentiel V vérifiant les hypothèses ci-dessus, 
l'inégalité (1.3) est automatiquement satisfaite. 

Dans ce mémoire, on s'intéressera aux processus indépendants du temps physique. 
Dans ce cas, le pseudo-potentiel des dissipations V est une fonction positivement ho-
mogène de degré 1 par rapport à à : 

Vm > 0 V(a,rnà) = mV(a,à) (1.6) 

Ces fonctions sont habituellement introduites en plasticité incrémentale, en frottement 
sec, en endommagement fragile et en rupture fragile [15]. Une fonction satisfaisant (1.6) 
n'est pas différent!able au point à — 0, mais admet des dérivées directionnelles. Comme 
V est convexe, ces dérivées définissent, dans l'espace des forces, une surface limitant un 
domaine convexe C appelé convexe des forces admissibles (dans ce cas, T>*  est la fonction 
indicatrice de C). 

L'équation (1.4) indique, dans ce cas, que la force A associée à une vitesse à doit 
appartenir à la surface de ce convexe et vérifier la loi de normalité : 

à = Nc {A) (1.7) 

où Ne (A) est un opérateur qui fait correspondre à un point A de la surface délimitant C 
la direction d'un vecteur normal extérieur (ci figure 1.1). 

Finalement, le potentiel V(a, à), fonction éventuelle de l'état, définit le comportement 
irréversible du matériau alors que son comportement réversible est défini à l'aide du po-
tentiel thermodynamique W par les équations d'état (1.2). Les équations (1.2), (1.4) 
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¿c=N (A) 

Figure 1.1: Mécanisme d'évolution des variables irréversibles. 

traduisent la loi de comportement suivant la méthode des deux potentiels. 

Lorsque les variables d'état ne sont pas indépendantes, le raisonnement précédent peut 
encore être directement appliqué grâce à l'introduction de fonctions indicatrices et de 
sous-gradients comme le montre Frémond [6]. Mais le traitement traditionnel des liaisons 
repose aussi sur la méthode des multiplicateurs de Lagrange. 

1.3 Méthode des deux potentiels en présence de li -
aisons internes. 

On s'intéresse ici à un système de variables d'état (e,a,ß,T) liées par des équations 
de liaisons internes : 

g(f^a:J],T) = 0. (1.8) 

h(c,a,ß,T) > 0 (1.9) 

Du fait que les variations des variables d'état doivent être compatibles avec les contraintes 
(1.8) et (1.9) , i.e vérifier : 

g,zè-t g.,aà + g,ßß + g.TT = 0, (1.10) 

h,£ è + h,a a + h,ß 3 + h.T t > 0 si h = 0. (1.11) 

la méthode de Coleman [5] ne peut plus être adoptée de la manière habituellement 
rencontrée en mécanique des milieux continus. Des restrictions, imposées par res liaisons, 
sont à prendre en compte. 

On élabore alors une méthode fondée sur le formalisme de Lagrange qui nous permet de 
tenir compte des liaisons (1.8) et (1.9) et nous fournit des lois de comportement admissibles 
thermoclynamiq¡renient (vérification de l'inégalité de Clausius-Duhem). 
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Nous supposons que toutes les liaisons sont parfaites au sens que les réactions associées 
dérivent d'un potentiel * donné par : 

Wi = -Xg - ¡ih avec ¡i  > 0 et ¡ih = 0. (1-12) 

Par conséquent, la densité d'énergie libre du matériau devient : 

C = W + Wi (1.13) 

qui représente le lagrangien associé. 
Les équations d'état, qui définissent les forces associées aux variables d'état, s'écrivent 

maintenant en fonction du lagrangien par : 

ar = £,e = W,£-\g,e-ßh,t (1-14) 

-B- C,ß -• =yV,ß-\g,ß-~-ßh,3 (1.15) 

- .4 = C,a =yV,0-Xg,a-fih,a (1.16) 

— S = C,T = W,T — A#,T —/i/i, r {\-t~t) 

a'" désigne le tenseur des contraintes réversibles. B est la force thermodynamique associée 
à ß. 

D'autre part, d'après l'équation (1.12), les relations Xg — 0 et \ih = 0 sont satisfaites 
à chaque instant. En les dérivant par rapport au temps, nous obtenons : 

\g,tc + \g,aà + \g,p 0 + \g,rT — 0, (1.18) 

ßh,ec + ßh,aa + ¡ih,ß ß + ßh,TT = 0. (1.19) 

Ces relations expriment que les réactions généralisées associées aux liaisons internes ne 
travaillent jamais dans l'évolution réelle. 

En remplaçant (1.14)(1.15)( 1.16) (1.17)(1.18)(1.19) dans l'expression de la dissipation 
(1,1), on obtient : 

di = (or - ar)è + B0 + Aà > 0. (1.20) 

La méthode de Coleman peut maintenant s'appliquer à cette expression comme si les 
variables étaient indépendantes : 

est par définition une variable réversible, la force associée B doit être nulle : o 
• J 

B = 0; (1.21) 

si l'on suppose que la déformation n'est pas un mécanisme dissipatif  2, alors : 

a = ar. (1.22) 

:Ceci est une implication de la définition même des liaisons parfaites. Par exemple, une liaison bi-
latérale g(u) (u désigne ici un vecteur de paramètres de déplacement d'un système mécanique quelconque) 
est parfaite si les réactions R mises en jeu ne travaillent pas (Rèu = 0) dans toute vitesse virtuelle eu 
compatible avec la liaison , c'est-à-dire vérifiant g,u bu = 0. Le théorème des multiplicateurs de La-
grange implique donc l'existence d'un réel À telque R — Xg,u. Par conséquent, R dérive d'un potentiel 
VVÎ = —Xg. Le raisonnement est le même pour une liaison unilatérale, sauf qu'il faut tenir compte du 
signe des multiplicateurs. 

2Cette hypothèse sera admise dans tous le reste de ce mémoire. 

file://{/-t~t
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Finalement les équations (1.21) (1.22) montrent que la dissipation s'écrit : 

d, = Aà > 0 avec A = -[W )Q -Ap,a -~/i/¿,a ] = -C,a (1.23) 

Ceci assure automatiquement la réversibilité du processus quand d = 0 et fournit l'expression 
des forces dissipatives A en fonction du lagrangien quand l'évolution est irréversible à ^ 0. 

Il est important de noter que lorsqu'une contrainte b? ou g3 dépend seulement du 
paramètre irréversible a : h?' = hJ(a) ou g1 = gj(a) , il n'est pas nécessaire d'en tenir 
compte dans l'expression du lagrangien pour obtenir la force dissipative A. En effet, 
d'après (1.18) et (1.19) , on a \ih = 0 et Xg = 0. Dans le cas présent, on a : 

¡ih — ßh,aa, (1.24) 

Xg = Xg,aà. (1.25) 

d'où : 

Xg,a = 0, /¿/i,a = 0 et .4 = ~W,a (1.26) 

Les équations d'état sont finalement obtenues en remplaçant l'énergie W par le 
lagrangien £ dans les équations (1.2) et (1.3). La signification des multiplicateurs de 
Lagrange et des équations d'état résulte des considérations physiques du phénomène con-
sidéré. L'obligation pour ces multiplicateurs d'être non négatifs (pour les liaisons uni-
latérales) s'interprète pour chaque cas en particulier. 

1.4 Conclusion 

Une extension de la méthode des deux potentiels en présence de liaisons internes a 
été formulée dans ce chapitre. Les équations d'état sont en effet écrites en fonction du 
lagrangien et l'évolution des paramètres internes irréversibles est décrite par le pseudo-
potentiel de dissipation. L'admissibilité thermodynamique de la loi de comportement, en 
vertu du second principe, a pu ainsi être assurée. 

Les deux présentations, suivant le formalisme de Lagrange ou le formalisme de Moreau, 
se révèlent strictement équivalentes. 

Dans les chapitres suivants, cette méthode sera utilisée pour la description du change-
ment de phase solide/solide dans le cas réversible (transformation martensitique) et irréver-
sible (pseudo-élasticité des matériaux à mémoire de forme ) ainsi que de l'endommagement 
fragile partiel. 
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Chapitre 2 

Changement de phase réversible. 

2.1 Introduct ion 
Certains solides peuvent présenter plus d'une structure microscopique ou autrement 

dit plus d'une phase. Le passage d'une phase à l'autre est provoqué par un chargement 
thermomécanique. 

Dans ce chapitre, nous considérons le cas où la transformation de phase est réversible : 
le matériau retrouve sa micro-structure initiale lorsque cesse la sollicitation. 

La modélisation rentre dans le cadre des matériaux standards généralisés avec des 
variables d'état non indépendantes. Nous mettons en œuvre ici le formalisme présenté 
dans le chapitre précédent. 

Nous commençons par examiner la loi de comportement unidimensionnelle en nous 
basant sur un modèle rhéologique simple. Une généralisation tridimensionnelle est ensuite 
traitée. 

2.2 Cas unidimensionnel 

Soit un matériau pouvant exister sous forme de deux phases élastiques. Le changement 
de phase est alors provoqué par des actions mécaniques favorisant soit l'une ou l'autre 
des phases. On suppose que la transformation se fait par l'intermédiaire d'une zone dans 
laquelle les deux phases peuvent coexister sous forme d'un mélange fin. A l'échelle micro-
scopique, cela se traduit par une variation de la microstructure (on reviendra plus en détail 
sur ce point dans les chapitres suivants) qui peut se manifester macroscopiquement par 
un changement des caractéristiques mécaniques (module de cisaillement, rigidité e tc . ). 

Pour ce faire, on considère un modèle rhéologique unidimensionnel représenté par le 
montage en série (cf figure (2.1)}  . Il s'agit d'un modèle de ressorts défini par les variables 
d'état : 

• € : déformation macroscopique, 

• e : déformation locale de ia phase 1 (phase-mère), 

• / : déformation locale de la phase 2 (phase-produit). 

• z : proportion de la phase produit. 

19 
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Figure 2.1: modèle rhéoîogique. 

Ce sont des variables liées par des liaisons internes évidentes : 

(1 — z)e + zf ~ e = 0, 

z > 0, 

1 -2 > 0. 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

Afi n de simplifier la présentation, on s'est placé en isotherme. Seul l'aspect mécanique 
sera discuté. 

Puisque le milieu possède deux phases, il est naturel d'écrire que l'énergie de déforma-
tion emmagasinée est constituée par l'énergie relative à chacune d'elles, augmentée éventuelle-
ment, de l'énergie d'interaction (I(z)) entre elles : 

Wdef = (1 - z)U(e) + zV(f) + I(z). (2.4) 

Pour fixer les idées, on se place en petites perturbations et on admet que : 

Uie) = \Kxe
2 V(f) = \K2f + e r =  ̂ > 1. (2.5) 

Z A 2 

Ka (a = 1,2) étant les modules de rigidité respectifs de chacune des phases. I est une 
constante positive, caractéristique du matériau représentant l'énergie de changement de 
phase. Si la force est contrôlée, l'énergie potentielle totale du système est : 

Ed = W - ae. 

Pour tenir compte des liaisons existant entre les variables d'état, on introduit les mul-
tiplicateurs A, Ai > 0 et A2 > 0 associés respectivement à la liaison bilatérale et aux deux 
liaisons unilatérales. La positivité des multiplicateurs de Lagrange associés aux conditions 
unilatérales impose des restrictions que l'on interprétera physiquement. 

Le lagrangien associé s'écrit : 

£(€, e, /, z, A, Ax, A2) = (1 - z)U(e) + zV(J) + I(z) - ae - A((l - z)e + zf - e) 

-A i ( l - z) - X2 = . 
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Les'équations d'équilibre, obtenues par la première variation de l'énergie potentielle, 
s'écrivent : 

£,£= X-a = 0 (2.6) 

C,e = (l-z)[U'(e)-X] = 0 (2.7) 

£ , ,= z[V'(f)-\] = 0 (2.8) 
A*  = ^ ( / ) - U(e) - A(/ - e) 4- I'(z) + Xx - A2 = 0 (2.9) 

£ , A = (l-z)e + zf-e = 0 (2.10) 

auxquelles s'ajoutent les liaisons et les relations associées : 

Ai > 0 et Xi(l -z) = 0 (2.11) 

A2 > 0 et X2z = 0 (2.12) 

L'interprétation physique de (2.6), (2.7) et (2.8) est immédiate ; du fait que l'on adopte 
un modèle en série et d'après la figure (2.1), on obtient : 

Si z # l et z^0=>a = U'(e) = V'{f) 

Ceci montre que le multiplicateur A est la contrainte a. 

On suppose, dans la suite de ce chapitre, que l'énergie d'interaction entre les deux 
phases est nulle. 

Pour \{z) = 0, la loi de comportement s'obtient par la positivité des multiplicateurs 
de la manière suivante : 
• Si z = 0. 

La résolution du système formé, par les équations (2.6)-(2.12 ) donne dans ce cas : 

A = a, A = K\e, e = e, X1 = 0, et A2 - -K2f - -Kxê + Í - K^f - e). (2.13) 

La valeur de / est arbitraire : dans les équations / est toujours multipliée par z et le 
fait que z soit nulle rend cette quantité indéterminée. Ceci est en accord logique avec la 
physique du phénomène. En effet, il est tout à fait normal de ne pas avoir d'informations 
sur ïa déformation locale de la phase-produit ; par hypothèse, cette dernière n'existe pas 
(z = 0). 

D'après la méthode de Lagrange, les multiplicateurs doivent être positifs. C'est pourquoi 
le signe de A2 doit être discuté : A2 dépend de la valeur arbitraire / . Il suffit donc que 
son minimum par rapport à / soit positif pour que A2 soit positif quelle que soit / . Par 
ailleurs : 

A2)/ = K2f - Kit, 

d'où 
, K i A2,/ = 0 => f = —e = re 

et 

A2,// = Ki > 0. 
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Par'conséquent, le minimum de A2 est : 

A* = h^r^-^K  ̂ + e-K^ir-l) 
¿Li Zi 

2 1 2 

La condition A2 > 0 exige alors que l 'état z = 0 ne soit physiquement admissible que 
si : 

e
2 < _ = E2 

- Kx(r - 1) 

• Si z = 1. 

Les calculs sont similaires à ceux du cas précédent : 

A =.- a, A = K2e, f = e, A2 = 0, et Ax = -A' ie2 - -K2e
2 -£+ K2e(e - e). (2,14) 

Ici aussi, le signe de Ai sera discuté : Ai dépend de la valeur arbitraire e. Il suffit 
alors que son minimum par rapport à e soit positif pour que Ai soit toujours positif. Par 
ailleurs : 

Ai,e = K\e — li'ie, 

d'où 
Ko 1 

A l l P = 0 = > e — —^e = - e 
A j  r 

et 

Al, ee = K, > 0. 

Par conséquent, Ai atteint son minimum pour la valeur : 

j ^ + i j ^ - r + tfae'a-i) 

= -K2e - í c 
2 2 r 

La condition Ai > 0 exige que l'état z = 1 ne soit physiquement admissible que si : 

2ir 
t > ; - f •" 

K2{r  - 1) 

• Si 0 < z < 1. 
Nous aurons, pour ce troisième cas, des calculs encore similaires à ceux des deux autres. 

On obtient : 

A = cr, X = K,e = K2f, \e\ = E, \f\ = F, A2 = 0. Ai = 0, e t z = ^ £ . (2.15) 
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Finalement, la loi de comportement, s'écrit 

< E 

E < kl < F 

kl > F 

z = 
< 

a = 
i . 

/ 

<s — 

a = 

z — 

a -

0 

= K\e 

M -
F -
/ 2 

V> 
1 

:/ i 2e 

E 
E 
IKS 

- 1 ) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

Ce qui conduit à la courbe contrainte-déformation de la figure (2.2 a) : nous ne 
représentons ici que le comportement dans le quadrant [a > 0, e > 0). Ceci restera 
valable pour tout au long de ce mémoire. 

Figure 2.2: Convexification de l'énergie, 
a: courbe contrainte-déformation . 
b: courbe d'énergie associée. 

La correspondance a — e peut être décrite par une énergie convexe \V(e) qui dérive 
de U(e) et V"(e) par une opération de convexification (cf. figure (2.2 b). La condi-
tion de positivité des multiplicateurs associés aux liaisons unilatérales peut s'interpréter 
géométriquement de la façon suivante : 

par exemple pour z = 0 : 

X, = -U(e) + V(f)-\(f-e) 

= -U(e) + V(f)-U'(e)(f-e) 

et A2 > 0 = > V(f) > U(e) + U'(e)(f - e) (2.19) 
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L'équation (2.19) montre que la courbe V doit se placer au-dessus de la droite T>{ 
d'équation : U(e) + U'(e)(f — e), ce qui exclut une portion de la courbe U. En effet, pour 
e donné, soit e0, on a : 

Vf
ec:y = U(e0) + U'(e0)(f-e0) 

Il est aisé de remarquer que cette droite a le même coefficient directeur que la tangente à 
la courbe U au point e0l en l'occurence U'(eo). La figure (2.2 b) montre que tant que e0 est 
inférieure à E, cette tangente ainsi que la droite V{0 restent au-dessous de la courbe V. 
Par contre, dès que e0 dépasse E, ces deux dernières coupent la courbe V et une portion 
de celle-ci vient se placer sous T>{ . Ceci contredit la condition de positivité de A2 (2.19). 
Donc, selon cette condition, seules les e inférieures à E sont admissibles. 
Le même raisonnement peut être appliqué au cas z = 1, et la condition de positivité de Ai 
exige que la courbe U(e) soit placée au-dessus de la droite d'équation V(e) + V'(e)(e — e), 
ce qui exclut une branche de la courbe V. 

2.3 Généralisation tridimensionnelle 

Nous supposons que le changement de phase se manifeste macroscopiquement par une 
variation du module de cisaillement. Le module de compressibiîité volumique reste iden-
tique pour les deux phases. Toutefois, il est également possible de considérer le cas où 
le module de compressibiîité volumique change. Cela n'a pas été envisagé dans ce mémoire. 

Les densités d'énergie de chaque phase sont : 

U(e,9)=ßletJe2] + h<9: (2.20) 

V(J,9) = ß2flJflJ + ~K0; + £ (2.21) 

Les liaisons internes entre les variables d'état s'écrivent : 

{l-z)eij +  Zfij-t'ij = 0 (2.22) 

z > 0 (2.23) 

l - z > 0 (2.24) 

La densité d'énergie de l'ensemble est la somme des contributions de chaque phase : 

Wdef = (1 - z)U + zV + I{z). (2.25) 

ßa (Q; = 1,2) étant les modules de cisaillement respectifs de chaque phase. K le module 
de compressibiîité volumique, e¿ • la partie déviatorique du tenseur déformation et 6€ sa 
trace. 

Comme dans le cas unidimensionnei, nous tenons compte des liaisons existant entre les 
variables d'état [(2.23):(2.24)], on introduit les multiplicateurs A¿j, Xi > 0 et A2 > 0 as-
sociés respectivement à la liaison bilatérale et aux deux liaisons unilatérales. Le iagrangien 
associé s'écrit : 

£ = (1 - z)U + zV + I{z) - A4J((1 - z)el3 + zf{j - e\¡) - \x{\ - z) - \2z. (2.26) 
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Les lois d'état en terme de lagangien s'écrivent : 

• £><, -~ 

C,e = 

iCij 

Cr = 

C,: = 

AA, V = 

V- -u 

Àjj 

K9C 

(l-z^U'ie^-Xij] 

z[V'{ftj) - X,j] 

- Kjihj -ea) + r{z) + 

(1 - z)cij + zfij - e'Z] 

Ai - - A 2 

= P 

= 0 

= 0 

= 0 

= 0 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

auxquelles s'ajoutent les liaisons et les relations associées : 

Ai > 0 et A i ( 1 - 2 ) = 0 

A, > 0 et Xoz = 0 

(2.33) 

(2.34) 

cr¿,- étant la partie déviatorique du tenseur des contraintes et P le tiers cle sa trace. 
Pour l(z) — 0, la loi de comportement s'obtient de la même manière que dans le cas 

unidimensionnel : 
Si = 0. 

Les équations [(2.27)-(2.34)] donnent : 

A0-

A»,-

P 

e,j 

Ai 

A2 

f,j est arbitraire 

(J 

2ßi<j 

K6t 

(2.35) 

ß'ifijAj - W'ijt'ij  + t - 2u1e'ij{fij  - e1,.). 

En dérivant A2 par rapport à / . on trouve 

A2  ̂ A2 

V 

IHil-^e'^ + í 

Donc la condition A2 > 0 exige que l'état z — 0 ne soit physiquement admissible que si 

13 lJ- ßrin-l) 
= E* 

Le calcul est exactement le même pour le cas ¿ = 1 et 0 < z < 1, ce qui donne la loi de 
comportement suivante : 
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E =$. <J>, 2 / Î I < (2.36) 

P = K6 

E < MA < F = 

If'-! > F 

<A E 
iß2 

\¿] - E 
Z~ ~F^E~ 

, 2/i1/i 2e--
¡y.. • =. í 

V HiZ+ (1 - z)ß2 

= KÔ 

z  ̂ 1 

< a'K1 = 2/i2e^ 

P = K8 

ßl - ßlß2 
F = tßi 

(2.37) 

(2.38) 

ßißi — ß2 

2.4 Conclusion 

La méthode des deux potentiels, étendue au cas des variables d'état non indépendantes, 
l'adoption d'un modèle rhéologique simple en série et l'hypothèse selon laquelle il existe 
une zone où les deux matériaux peuvent coexister nous ont permis d'écrire une loi de 
comportement capable de simuler le changement de phase solide/solide au sens défini au 
début de ce chapitre. Une généralisation tridimensionnelle a également été formulée, sous 
l'hypothèse de l'isotropie élastique de chaque phase. Cette généralisation va nous permet-
tre d'introduire la loi de comportement dans des codes de calcul et ce, pour résoudre 
numériquement des problèmes de structure. Ceci fera l'objet du chapitre suivant où 
quelques exemples numériques et analytiques sont présentés. 



Chapitre 3 

Exemples d'illustration 

3.1 Introduction 
Ce chapitre est consacré à la présentation de quelques exemples numériques simples 

mettant en œuvre la méthode des éléments finis. Ils sont destinés à illustrer la méthode des 
deux potentiels avec des variables internes liées via la loi de comportement "changement 
de phase solide/solide" écrite précédemment. 

Le premier problème considéré est celui d'une plaque fissurée sollicitée en mode I et le 
second celui de la torsion d'un cylindre de section triangulaire. 

On se propose dans les deux cas de déterminer les différents champs mécaniques mis 
en jeu, c'est-à-dire les champs des contraintes, des déformations et de la proportion de 
phase. 

Enfin, une étude complète - analytique (utilisant la méthode d'hodographe), et numé-
rique (utilisant la méthode des éléments finis) - du problème d'une plaque fissurée en 
mode II I est réalisée. La comparaison des résultats se révèle satisfaisante et cela nous 
permet en définitive de valider le programme ' éléments finis' mis au point. 

3.2 Fissure en mode I 

Cet exemple simule numériquement le problème d'équilibre d'une fissure dans une 
plaque homogène de hauteur 2h. Son matériau obéit à la loi de comportement écrite 
précédemment (changement de phase). Le chargement correspond à ce qu'on appelle le 
mode I. 

3.2.1 Formulation du problème 

Le problème posé est celui d'une fissure définie de la façon suivante : 
Le système des coordonnées est choisi de façon à ce que la fissure se trouve dans le 

pian y = 0, que l'axe z soit parallèle aux lèvres de la fissure et que l'origine soit au front 
de la fissure (cf. figure (3.1)). Evidemment, le domaine matériel est l'extérieur de la 
demi-droite ( x < 0, y = 0 ) dans le plan (x, y) . 

Le problème revient à déterminer, dans le repère (x.y). les champs a(x,y).e{x,y), 
:(x,y)xd\X,y) vérifiant les conditions suivantes : 

27 
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.LLi±l_Li_iJ_L i 

2h ~-*~ * X 

""TTTTTTTTTTTTI 

Figure 3.1: Plaque fissurée sollicitée en mode I. 

• conditions statiques : 

conditions de liaison 

• conditions aux limites : 
- dues à la fissure : 

dues aux chargements : 

diva = 0 

IL-I{X,Q) ~ 0 pour x > 0 

a22(x, 0) = 0 au{x, 0) = 0 Vz < 0 

à, l'infin i : 

o-22{X, h) = Q vniz, h) = 0 Vx > 0 

x >. J-oo (7x2 = Cu = 0 ,:722 = Q 

x —• — oo a i2 = en = 0 C22 = 0 

• la loi de comportement : 

k'-l < E 

E< \e'tJ\ <F 

2 = 0 

c'a =  2Wij 

P = ÄT0 

l^-l- ^ 

= • > < (7 

F-E 
2/XijLi 2f¿j 

l J ¿¿i2 + (l - ~0/i2 

P = O 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 
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e • • > t 

z = 1 

a'ij = 2//2ÊÎJ 

P = K9 

(3.9) 

|e'I = Je 'e '- £ = 
I *— i y i]  ij 

£fj,2 

PÎ - M1M2 
F = 

fyi 
/¿lA*2 - A*2 

3.2.2 Méthode de calcul 
On se sert, pour notre simulation, de la méthode des éléments finis. Vu la symétrie du 

problème (géométrie et chargement), seule la partie supérieure de la plaque est considérée. 
Le maillage de la figure (3.2) est réalisé. Pour des raisons d'économie de temps de calcul, 
seule la région proche de la pointe de la fissure possède un maillage fin. 

Figure 3.2: Maillage : fissure en mode I. 

Les étapes générales du calcul sont les suivantes : 

1. On commence par résoudre un problème d'élasticité avec les caractéristiques du 
matériau initial, c'est-à-dire : 

• ßn = Mi 

• Kn = K 

• z„  = 0 
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où n représente le point courant du maillage. 

2. On calcule les nouvelles valeurs de zTl en utilisant le critère donné par le déviateur du 
champ des déformations obtenues par la première résolution du problème d'élasticité. 

3. Si pour tous les points, les valeurs de zn sont nulles, alors la solution du problème 
d'élasticité est retenue. Les déformations ne sont pas assez importantes pour provo-
quer un changement de phase. 

4. Dans le cas contraire, on calcule les nouvelles caractéristiques du matériau qui 
dépendent de zn et avec lesquelles on reformule un problème d'élasticité à constantes 
hétérogènes. On arrête les calculs lorsque les valeurs de zn à l'itération i + 1 sont 
proches de celles obtenues à l'itération i suivant un critère de convergence approprié. 

3.2.3 Simulation numérique et résultat 

A ce stade, on cherche uniquement à donner des exemples d'illustration permettant de 
montrer que le modèle se prête à des résolutions numériques. Les constantes élastiques 
choisies ne correspondent pas à des valeurs réelles. Ceci n'affecte en rien la crédibilité des 
calculs. 

L'algorithme ainsi construit converge en une trentaine d'itérations (cf. figure (3.3)). 

Figure 3.3: Courbe de convergence des calculs mode I. 

Les résultats obtenus sont satisfaisants. En effet, le changement de phase se produit 
à la pointe de la fissure, là où les déformations sont maximales (cf. figure (3.4) et figure 
(3.5)). Cela est conforme à la loi de comportement déjà écrite. 
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c;si FECIT 

Figure 3.4: Isovaleurs de la proportion de phase : fissure en mode I 
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Figure 3.5: Isovaleurs de coefficient de cisaillement : fissure en mode I 
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3.3 Torsion d'un cylindre de section tr iangulaire 

3.3.1 Position du problème 

On désigne par Oxyz le système des coordonnées cartésiennes du repère orthonormé utilisé. 

#-x 

Figure 3.6: Section du cylindre. 

L'équilibre isotherme d'un cylindre d'axe parallèle à Oz fig(3.6), de longueur 1 est 
étudié. On a.ppelie fi  la section droite courante de la barre ; fi0 et fi;  désignent les 
extrémités des cotes z = 0 et z = 1. Ce cylindre n'est soumis à aucune force sur sa surface 
latérale; un couple de torsion C d'axe parallèle à Oz est exercé sur chacune des bases. 
Il s'agit donc du problème classique de la torsion d'un cylindre. Suivant l'usage [18], on 
cherche d'abord une solution de la forme : 

" i = -&V 

u2 = Çzx 

u3 - &(x,y) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

avec f, une constante et </? une fonction de (x,y) à déterminer. £ représente géométriquement 
l'angle de rotation relatif entre deux sections du cylindre distantes de l'unité. 
La matrice des déformations linéarisées s'écrit : 

o o f (>v -y) 

o o \(v.y+x) 
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La loi de comportement permet d'écrire le tenseur des contraintes : 

0 0 l¿(z){<P,x-y) 

0 0 fji(z){<p,y+x) 

p(z)((p,x-y) ß(z)(cp,y+x) 0 

avec 

¡i(z) 

ßi 

Ml/¿2 

si |e'| < E 

si E < \e'\ < F 

le'l > F 

PlZ + (1 - z)ß2 

ß2 St : , __ 

Les équations d'équilibre deviennent : 

div{p{z)Vip>) + xfi,y —yß,x = 0 

et les conditions aux limites à : 

dip 

dn nxy - nyx 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

Le problème se réduit donc à la détermination de ip. Or, l'équation (3.14) est 
exactement celle d 'un problème thermique avec une conductivité dépendant du point et 
une source d'énergie volumique Xß,y—yß,x. Il suffit de remplacer la température par 
la fonction <p et la conductivité thermique par ß(z). Les conditions aux limites sont 

dp 
également imposées par analogie. En effet , —— correspond à un flux à travers la surface 

on 
de normale n. 

3.3.2 Méthode de calcul 

La méthode numérique utilisée est celle des éléments finis. Vu l' indépendance du 
problème par rapport à la cote z, seule une section est modélisée. On réalise le maillage 
de la figure (3.7). 

L'algorithme de calcul est similaire à celui du cas de la fissure en mode I. Une légère 
différence réside cependant dans le fait qu'au lieu de faire des calculs élastiques successifs, 
on réalise des calculs thermiques. 

Pour une section triangulaire, on aura : 
• sur le côté AB 

ri  AB — (0,1) 
dip 

dn 
= —x. 

• sur le côté BC 
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Figure 3.7: Maillage : torsion d'un cylindre de section triangulaire . 

• sur le côté AC 

„  _ , 73 1̂  __ dip _ y/3 1 

riAc- l — 2 " . 2 ; - > fa-~y-2X-

Il s'agit donc d'appliquer un flux linéaire sur chaque droite du bord du triangle. 

3.3.3 Résultats 

Comme dans le cas du problème de fissure sollicitée en mode I, l'algorithme converge 
en une trentaine d'itérations (cf. figure (3.8)). On remarque un changement de phase 
se produisant aux pieds des hauteurs (cf. figure (3.10)). Cela est logique du fait que le 
cisaillement est maximal dans cette région (cf. figure (3.9)). 

- 1 
- 1 
- \ 

\ 

- V 

Figure 3.8: Courbe de convergence des calculs : torsion d'un cylindre. 
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'ÏISI FECIT 

Figure 3.9: Isovaleurs des déformations équivalentes : torsion d'un cylindre 

A 3 5"=:-12 

B i l 

C 1? 

C L P I FECIT 

Figure 3.10: Isovaleurs de la proportion de phase : torsion d'un cylindre 
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3.4 Problème de fissure en mode I I I . 
Nous souhaitons résoudre ici analytiquement et numériquement le problème d'une fis-

sure en mode anti-plan. Cela nous permet de valider notre modèle en comparant les 
résultats obtenus. Le choix du problème de fissure en mode anti-plan nous a été dicté du 
fait de sa simplicité (le problème possède une seule inconnue) mais aussi parce qu'il est 
abondamment considéré dans la littérature. 

Nombreuses sont les analyses qui, dans le cadre de l'élasticité finie, ont permis la 
construction de solutions asymptotiques du problème de fissure en mode anti-plan [1], [9], 
[19], [20], [21]. La classe des matériaux utilisés possède une loi de comportement telle qu'à 
partir d'un certain rang de déformation les équations d'équilibre perdent leur ellipticité. 
La solution du problème engendre par conséquent des lignes ou des surfaces au travers 
desquelles le gradient de déplacement présente une discontinuité finie. On parle donc de 
lignes de choc considérées comme des limites entre des phases différentes du matériau. 
Ceci a déjà fait l'objet de plusieurs modèles de changement de phase solide/solide. 

Dans le cadre de notre analyse, on reste toujours dans l'hypothèse des petites per-
turbations. De plus, on suppose que, suffisamment loin de la fissure, la solution est celle 
prédite par la théorie de l'élasticité linéaire classique comme si l'on était en présence d'une 
seule phase élastique : la phase-mère. Ensuite, à l'aide de la méthode d'hodographe, bien 
connue en mécanique des fluides, et par des conditions de raccord, on construit une so-
lution complète du problème qui permet de localiser les régions dans lesquelles chaque 
phase existe par l'intermédiaire des expressions analytiques du paramètre interne z qui 
représente la proportion de phase transformée. 

La différence principale entre notre solution et celles obtenues en utilisant les modèles 
introduits ci-dessus réside dans le fait que le changement de phase est ici donné par un 
paramètre local plutôt que par des lignes de choc. 

Enfin, nous traitons le problème numériquement au moyen de la méthode des 
éléments finis. La comparaison des résultats se révèle satisfaisante. 

3.4.1 Fo rmu la t i o n du p rob lème 

Déformation anti-plane : définition 

On considère un corps B occupant un volume infiniment long avec des génératrices 
parallèles à l'axe z. On note ï? une section du corps B dans le plan (x,y). 

On dit que l'on est en situation anti-plane si u\ et u-2 sont nuis et si ?/3 ne dépend 
que de x et y : 

Ui = 0 u2 — 0 ii3 = u(x,y). 

De plus, si le gradient de u est constant, la déformation est dite glissement simple. Sa 
norme ]Vu\ représente l'amplitude du glissement. Dans ce cas, u prend la forme suivante : 

u = kaxa,a = 1 ,2 
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où ka uniforme sur 3?. 

Position du problème 

Le problème est celui d'une fissure définie de la manière suivante (cf. figure (3.11)): 

f u = k^ \ qd I x I  —» so 

Figure 3.11: Schématisation du système de coordonnées attaché à la pointe de la fissure. 

Le système de coordonnées est choisi de manière à ce que la fissure soit dans le plan 
y=0, que l'axe z soit parallèle aux lèvres de la fissure et que l'origine soit au front de la 
fissure. La figure montre la section 5ft de B dans le plan z=0. Evidemment, le domaine 
matériel 3? est l'extérieur de la demi-droite (x<0, y=0) dans le plan (x, y). 

On limite notre attention uniquement au cas où le corps est l'objet d'un glissement 
simple à l'infini , parallèle aux lèvres de la fissure. Cela veut dire que les composantes du 
vecteur déplacement satisfont les conditions suivantes : 

ua = 0, u$ = u = k°°y x2 + y2 —>  -t-co (—oo < z < oo) 

avec k  ̂ est l'amplitude du glissement à l'infini . 

Du fait que l'on se trouve en situation anti-plane, toutes les composantes de e sont 
alors nulles, sauf e13 — e31 et e23 = 3̂2 : 

0 \u,i 

0 \u,2 

Pour simplifier les calculs, on écrit la loi de comportement sous forme d'une relation 
entre le cisaillement équivalent {(r'^a'^i et le module du gradient de u; Wu\. Pour cela, 

e = e 

0 

0 
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on note : ' 

K^) 1 =r et «j<j)k- = k = ^ lVtt l 

la loi de comportement s'écrit dans ce cas : 

A; < £ 

E <k<F 

z = 0 

i l - - g 
= F-E 

r(k) 
2ß1ß2k 

ß\Z + (1 — 2)/¿2 

¿ > F =-4 
2 = 1 

• r(k) = 2 .̂2 fc 

F = 
fyl £ 

/ 1^ 2 

Vtf -M1M2 - M5 f W - ^1^2 

Le tenseur des contraintes ainsi que son déviateur sont donnés par 

0 0 ß(z)ua 

0 0 ß(z)u,2 

ß(z)ua ß{z)u,2 0 

er = er 

En les introduisant dans les équations d'équilibre, celles-ci se réduisent à 

(n(z)u,a),a = 0 V(x,y) G K. 

De même les conditions aux limites dues à la fissure se réduisent à : 

u,2(x,y = ±0) = 0 V x<0 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

De plus, une approximation logique, contribuant à résoudre le problème, s'impose. Elle 
consiste à anticiper sur le fait que, assez loin de la fissure, les déformations ne sont pas 
suffisantes pour provoquer un changement de phase. Par conséquent, dans cette région, 
la solution peut être approchée par la solution asymptotique du problème d'une fissure 
en mode III , mais avec les caractéristiques élastiques de la phase-mère (ß{z) = ßi pour 
tous les points de la structure (3.21)) . Ensuite, on suppose que cette solution se raccorde 
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continuellement à la solution du problème dans le voisinage de la fissure. Ceci ajoute au 
problème une nouvelle condition à l'infini : 

r—+00 l î i i x R , _ ^ (2 7 r r ) - i / 2 s i n ( g ) (3.21) 

^uy^^(2nr)-V*co4) 

KHI — ß1k
00^/:7rrä• est le facteur d'intensité de contrainte dans le cas d'une fissure en 

mode anti-plan, de longueur a, soumise à un glissement simple d'amplitude k°° dont le 
matériau est celui de la phase-mère. 

Finalement, le problème consiste à trouver u vérifiant les équations (3.19),(3.20) et 
(3.21). Pour ce faire, on utilise la méthode d'hodographe dont on explique le principe 
dans le paragraphe qui suit. 

3.4.2 Méthode d'hodographe 

La méthode d'hodographe est essentiellement utilisée pour les problèmes d'écoulement 
subsonique . Elle a été exploitée par Knowles et Sternberg [10] [11] et Abeyaratne [1] 
pour résoudre le problème d'une fissure en "'mode III"  en élasto-statique finie. Ouakka et 
Stolz [17] l'ont utilisée afin de localiser les domaines hyperboliques pour le problème de 
fissure en mode II I dans le cas d'un matériau trilinéaire. 

Dans cette transformation, les composantes uyX et u¡y du gradient de déplacement de-
viennent de nouvelles variables indépendantes Ça. Elle est définie par : 

{x,y)—• (&,&) : Çi = utX(x,y) et Ç2 = uty(x,y) (3.22) 

L'image du plan physique 5ft par cette application, notée RH, est appelée plan d'hodographe 
dans lequel les £Q sont les coordonnées cartésiennes. Le champ u apparaît comme un po-
tentiel si l'on pose du = Çirfa; 4- ^dy. 

Ainsi que l'on va le montrer, la méthode d'hodographe sert à transformer l'équation 
non-linéaire que doit vérifier u en une équation linéaire sur sa transformée de Legendre. 

L'application (3.22) est supposée bi-univoque, continûment differentiate sur ?R. Cette 
propriété nécessite alors que son jacobien H = u,xxu:Vy — u x̂y soit non nul sur 3?. 

Soit U, la transformée de Legendre de u définie par : 

U(Çi,£2)=xu,x(x,y) + yu,y(x,y)-u{x,y) \/(x,y) € & (3.23) 
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En dérivant, U par rapport à Ça et en utilisant (3.22), on obtient les relations "duales' 
respectivement de (3,22) et de (3.23) . suivantes : 

*  = ^ ( É I , 6 ) , I / = § 7 ( 6 ^ 2) WlKÇV w¿{ sur 5R son 
(3.24) 

sur ®n 

Ann de convertir le problème aux limites (3.19)(3.20)(3.21) ayant la fonction u comme 
inconnue sur 9? en un problème en U sur Kw, il est intéressant dans un premier temps, 
de déterminer la nature du domaine "inconnu" $tn en utilisant(3.20)(3.21). En effet, 
l'écriture de (3.22) en coordonnées polaires (R, $) dans le plan d'hodographe 5îH devient : 

£i = ñcos$ 
(3.25) 

6 i î s i n^ 

Si l'on se sert des formules (3.25) , les conditions aux limites impliquent : 

oo 7!" < 8 < Tï (3.26) 

On voit que les points placés assez loin de l'origine dans le plan K se transforment en 
des points assez voisins de l'origine du plan 5tw. 

Etablissons l'équation différentielle en (/?, $) dans le plan 5RW. En utilisant (3.25) 
(3.19), l'équation du mouvement s'écrit : 

d(ß(R)R cosQ) d(p(R)Rsm$) 

dx dy 

en effet. 

ou encore 

m = z(\Vu\) --= z{R). 

{fiR)1 [cos$f£ + s i n $f ] + »R [- s in$ff + cosd>ff ] = 0 

Le (') indique une differentiation par rapport à R. 

(3.27) 

A ce stade, on a besoin d'écrire ^~ , ^ß- et ^ , ^ en fonction de fi, <3? et de 

U(R,$). Pour cela, en employant les coordonnées polaires (fi , <&) , la première formule 
qui apparaît dans (3.24) devient : 

X = COS<f> 
dll s in$ dU 
7ÏR R d§ ;.3.28) 
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Or, on-a ': ; 

dx = ad§ + ßdR 

dy = 7 d$ + 6dR 

En supposant que le jacobien v = aô -ß~{ du système ci-dessus est non nul, on obtient : 

M - £ 
dx ~ v 

m. 
dx 

d± 
dy 

• y 
V 

dR _ a 
~d~y ~~ y 

ou 

Oi = — s in$ dU cos$ OU 
WR 

d2U s in$ö2t / 
R m + COa®mm ~ ~R. <9$2 

ß - r o , < ï A + sm$.dU_ _ s int Ô!LL p - coa<i>—? -t- -wr-pfô D Tfmm 

7 = c o s #M 

R dRM 

OU sm$dU , - : „ *  82U . cos  ̂ d2L 
Ï T a*  ^ s i n $ 9 ñ a$ ^ A <?# 

6 = sin$ <92£7 co_s$Ô|Z _L. cos$_çH7 
On2" "^2 «9$ • R dRd$ 

Ainsi, l'équation peut s'écrire : 

(fi(R)R)' [ - 7 cos$ + a sinfj -+• fi(R)R [-6 siu$ - /3 cos$] = 0 

ou encore, en tenant compte des expressions de a, ß, 7 et 6 : 

(p(R)R)' dU , 1 <92£/l ,,.fR\pd2U 
M+R"dÔ?\+lJ,K)dW 

(3.29) 

L'équation écrite dans le plan de l'hodographe est bien linéaire et homogène de degré 
1 en [/. Les conditions aux limites imposées dans le plan physique ont pour équivalent 
dans le plan de l'hodographe : 

dU m 
U 

K2 

2Rß\i\ 
cos$ 

¿ $ = 0 et à <3> = 7T, Vf i > 0. 

quand R > 0, 0 < $ < 7r. 

(3.30) 

De plus, u est lié à U par la formule : 

d (U 

"  = R¿TR KR) 
(3.31) 

L'existence d'une solution U du problème aux limites, ainsi posé dans le plan de 
Phodographe , entraînera l'existence d'une solution u dans le plan physique moyennant la 
formule (3.31). 
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3.4.3 Résolution du problème 

On donne ci-dessous la solution exacte du problème (3.29) (3.30) et par conséquent du 
problème (3.19) (3.20) (3.21). Ensuite, en se servant de la loi de comportement (3.16) 
(3.17) (3.18), la méthode d'hodographe nous permet de déterminer analytiquement les 
régions de phase-mère et de phase-produit dans le plan 5R . 

La forme des conditions aux limites nous conduit à chercher U(R, $) sous la forme : 

U(R, $) = RI(R) cos$ VR > 0, 0 < $ < IÏ. (3.32) 

En l'injectant dans l'équation (3.29), on trouve : 

I(R} = xMll r * Vi? > 0 (3.33) 
V j ßjir JR. r(t)t¿ y J 

Les coordonnées polaires (r, 0) dans le plan physique sont reliées au couple (R, <&) des 
coordonnées polaires dans le plan d'hodographe par la relation duale qui s'écrit en tenant 
compte de (3.32) (3.33) : 

(3.34) 
x = r cosé1 = a(R) - b(R) cos 2$ 

y = r sinö = -b(R) sin 2$ (0 < R < oo, 0 < $ < TT) 

avec : a(R) = I{R) + ~/ ' ( i?) et b(R) = -^I'(R) 

Ainsi, pour chaque r > 0 et pour chaque 9 E [—TT. 7r], on cherche le couple (R = 
R(r,9),<$> = $(r,0)) où R > 0 et 0 < $ < vr. Une fois R = R(r,6) et $ = $(r,0) 
connus, la deuxième relation duale, en utilisant (3.31), donne la forme du déplacement et 
du paramètre interne z suivante : 

u(x,y) = R2I'{R) cosí (3.35) 

— -E 

3.4.4 Solution du problème 

Pour chaque branche de la courbe r(k) = k, on calcule I(R), a(R) et b(R). Ensuite, 
grâce aux formules (3.35) (3.36), on obtient analytiquement les expressions u et z en 
fonction des coordonnées des points du plan physique et des caractéristiques élastiques de 
chaque phase. 

Si k < E 
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I(R) 

avec 

K}u \ n'zz dt 
l±YK \JR ßit3 

H  ̂ dt p'11' dt ( r 

IR iiii 3 L^E At2 f Jv 

Khi 1 1 (F-E 
+ HÍTT [2¿ii#2 A \ F.E ) 4ß2F

2 4ßlE
2 

50 dt 
v2F fl2t'

¿¡ 

1 1 

A = 2 t / - ^ -
V ßl - ß2 

Par les formules (3.34), on a: 

I 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

R = 
K2 

\ 2/iÎTr ((x - F ) 2 + y2) 

avec 

Pin 
A (F ~E\ 1 

4 / Î 2 F 2 4 / ^ 

(3.40) 

(3.41) 

Or, la condition R < \/2E impose que cette solution ne soit valable qu'à l'extérieur du 
A'2 

cercle du centre Qi(H,0) et de rayon -7—7^—1 noté Ci. v • ; " 4ßfE"ir 
Afi n simplifier les calculs, on opère un changement de repère d'origine Q,1. On appelle 

( r 1 ;$i ) les coordonnées polaires pour ce nouveau repère. L'expression de R devient : 

R = 

$ = 

A'2 

n + 9i 

Les solutions u et 2 sont obtenues à l'aide des formules (3.35) (3.36) 

Km Í2Ü 9^ III  /27"! 
— sin— 
7T 2 Ml 

2 = 0 

Si k> F 
Les calculs sont semblables à ceux du cas précédent. En effet, dans ce cas 

(3.42) 

(3.43) 

(3.44) 

(3.45) 

7(A) Khi \ r JL 
ßXTl [jR ß2t

3_ 

K2 

ßlH 

En employant les formules (3.34). on obtient : 

R = 

ißiR2 

(3.46) 

(3.47) 

K2 

\ 2ßlß2iT [x2 + 'y2) 

avec 
Km = ßikc 

'na. 

(3.48) 

(3.49) 
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La Condition R > \/2F, (R = y 2k) implique que cette solution est valable à l'intérieur 
K2 

du cercle de centre O(0, 0) et de ravon UJ-^> que l'on note 02 . La solution est : 
4ßiß2irF 

z 

,i"ia r / fer . 9 
ß2 V 7T 

= 1 

Í3.50) 

(3.51) 

Si E <k < F 
Nous obtenons : 

/(f i) Khi y/2 

Aß2F
2 ' AR AF_ 

(3.52) 

(3.53) 

Les formules (3.34) donnent par conséquent les résultats suivants : 

K2 

R = 
Kui ißiß2nF2 

V2ßiß-2^F 

R 

x + 
Khi 

(3.54) 

4ßxß2^F2
t 

\I2 
-E 

F -E 
K m 

s/2ßiß2^F 
1 + 

N N 
K2 
n i l l 

4ßiß2nF2 

(3.55) 

(3.56) 

La condition \¡2E < R < v^F implique que cette solution est valable dans le domaine 
constitué par l'intersection de l'extérieur du cercle C2 et du cercle Ci fig(3.12) 

Le centre du cercle Ci se trouve sur l'axe des abscisses positives, H étant positif. 
De plus, Ci intercepte l'axe des abscisses négatives au même point que le cercle C2. Soit 

K2 

n i n le point B{- ,-,0). La figure (3.12) donne Ses domaines de validité des solutions 
4 / ¿ I ¿ ¿2 7 T F-

UI,U2,UZ. 

Afi n de pouvoir comparer ces résultats avec le calcul numérique, on a - à l'aide de 
eastern 2000 - tracé les isovaleurs de la proportion de phase z en utilisant ses expressions 
analytiques. Le calcul consiste à : 

• re áaliser un maillage de la plaque (identique à celui utilisé pour le calcul numérique) 

• e xtraire les coordonnées de chaque point du maillage. 

• à l'aide de ces coordonnées, calculer la valeur de z via les formules analytiques (3.45), 

(3.51) et (3.55) 
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**X 

Figure 3.12: Domaine de validité des solutions. 

construire un champ par points contenant toutes les valeurs locales calculées 

• tracer ce champ. 

Les résultats de ce calcul sont représentés sur la figure (3.14). Ils seront utilisés ensuite 
pour établir une validation de l'algorithme numérique par comparaison avec les résultats 
numériques de ce même problème, traité dans le paragraphe suivant. 

3.4.5 Résolution numérique. 

Nous nous proposons de résoudre numériquement le problème la fissure en mode III . On 
emploie dans ce sens la méthode des éléments finis. L'algorithme de calcul est identique 
à celui utilisé pour les autres exemples déjà présentés. 

Position du problème. 

Nous considérons le même solide qu'au paragraphe précédent. Etant donné que l'on se 
trouve en mode anti-plan, le problème consiste à trouver u vérifiant : 

(n(z)u,a),a = 0 V (x,y) fc 3? 

u2 = 0 V x < 0 

u — k°°h pour x2 — h 

(3.57) 

(3.58) 

(3.59) 
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avec 

Mi 

//.{>) = < M1M2 

tllZ + (1 - Z)ß2 

ß2 

si |Vu|< \[2E 

- si \/2E<\Vu\< V~2F 

si \Vu\> V2F 

(3.60) 

Calculs et résul tats. 

Comme dans le cas de la torsion d'un cylindre de section triangulaire, on opère une 
analogie identique avec le calcul thermique : 

- le déplacement anti-plan u sera considéré comme étant une température T 
- et le coefficient de cisaillement ß comme étant le coefficient de conductivité ther-

mique. 
On réalise le maillage de la figure (3.13) : 

GÎBI FECIT 

Figure 3.13: Maillage : fissure en mode III. 

Les conditions aux limites sont elles aussi imposées par analogie. En effet, pour 
créer la fissure, 011 bloque le déplacement u sur la droite P¿Pj,- Cela revient à imposer 
une température nulle et à libérer de toute contrainte la droite PiP2 (ce qui constitue la 
fissure). Ensuite, on impose un déplacement (donc la température) sur la droite (P4P5). 

Nous avons une convergence des calculs au bout d'une trentaine d'itérations. La 
fig(3.15) montre les isovaleurs du paramètre z. Leur allure nous semble en parfaite har-
monie avec celle de la figure (3.14) données par le calcul analytique. Cet état de fait nous 
permet de conclure quant à la validité de notre algorithme de calcul. 
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GIE2 PECIT 

Figure 3.14: Isovaleurs de la proportion de phase (mode III)  : numérique 

GIBI FECÏT 

Figure 3.15: Isovaleurs de la proportion de phase (mode III)  : résultai analytique 
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3.5 Conclusion 
•' Les problèmes en mécanique des solides solvables analytiquement sont rares. Le recours 

au calcul numérique est souvent inévitable. Dans ce chapitre, on a montré, via quelques 
exemples numériques, que le modèle 'changement de phase solide/solide', présenté dans le 
chapitre précédent, peut se prêter à une utilisation numérique indispensable pour le calcul 
des structures. En outre, on a validé l'algorithme mis au point par une comparaison entre 
les résultats numériques et analytiques d'un même problème, celui la fissure en mode III . 



Chapitre 4 

Stabilité et changement de phase. 

4.1 Introduction. 

La stabilité d'un matériau avec changement de phase fait l'objet de ce chapitre. 

L'analyse de stabilité des systèmes conservatifs sous liaisons parfaites est relativement 
classique en théorie de stabilité élastique. Nous rappelons dans un premier temps, les 
principaux résultats (cf. Nguyen Q.S [16]). Nous commençons pour cela, par traiter un 
exemple simple [16] permettant une mise en évidence des différents problèmes à prendre 
en considération. Ensuite, nous formulons le problème d'équilibre en terme du lagrangien 
pour un système soumis à des liaisons. On montre qu'une position d'équilibre est définie 
par la condition de stationnante du lagrangien analogue à la condition de stationnante 
de l'énergie potentielle totale pour un système libre de liaisons. La stabilité de cette 
position d'équilibre est ensuite envisagée : sous les contraintes de liaisons, la condition de 
minimum local de l'énergie potentielle des efforts donnes forme un critère de stabilité. La 
combinaison des conditions de minimum local et de stationnante du lagrangien permet 
d'obtenir le critère de la seconde variation du lagrangien [3] et [2]. Cette analyse est ici 
appliquée au cas du matériau avec changement de phase. La stabilité de ce matériau est 
déterminée en fonction de l'énergie d'interaction entre les deux phases. 

4.2 Rappels des résultats sur la stabilité d'un système 
conservatif avec liaisons internes parfaites. 

4 . 2 .1 E x e m p le s i m p le 

Considérons d'abord l'équilibre sous l'action de la pesanteur d'un point matériel de 
masse m, de coordonnées (xi, %2- £3), astreint à se déplacer sur une surface support 
d'équation : 

h(xi,x2l x-i) = x3 - /(xi , :r2) = 0. 

Une telle situation peut faire penser au cas d'une bille de rayon 7- se déplaçant sans frot-
tement à l'intérieur d'une fente de largeur d = 2r constituée de deux surfaces matérielles 
parallèles à une surface moyenne admettant pour équation h(xi,X2,x^) = 0 (cf. figure 
(4.1)). 
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Figure 4.1: Forces agissant sur la bille : liaison bilatérale. 

La bille subit l'action de la pesanteur et la réaction des surfaces servant de support. 
En l'absence de frottement, cette réaction est une force normale au support et s'écrit donc 
sous la forme : 

R¡ = A-—, ou K. = A/i.x 
dx, 

où le vecteur /i,x fixe une direction de la normale et le coefficient A désigne un nombre de 
signe quelconque définissant le module et le sens de la force de réaction. 

L'équilibre statique de la bille se traduit par l'équilibre des forces : 

\h>xi = 0 

Xh,X2 = 0 

—rag + A/i,X3 = 0 

Les positions d'équilibre possibles du système sont donc caractérisées par : 

r 

KXi = 0 

{ h,X2 = 0 

Ce sont ainsi des bosses ou des creux de la surface support fig(4.1). 
D'une façon intuitive, un tel équilibre est stable s'il s'agit d'un creux, i.e. un minimum 

local de i. 

Il est à noter que la réaction du support ne travaille pas dans une vitesse virtuelle 
compatible avec la liaison, c'est-à-dire vérifiant : 

<5x • /i,x = 0 

En effet, eu multipliant l'équation (4.1) par A, on obtient : 

¿x- A/ i , x=0=î> <5x-R = 0 

(4.1) 
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Exprimons maintenant l'équilibre comme étant le résultat d'une condition de station-
nante de l'énergie potentielle totale du système. Vu l'expression de R. on peut déduire 
qu'elle dérive d'une énergie potentielle E¡ = — A/i(x). De plus, la contribution de la 
pesanteur à l'énergie potentielle du système est : 

Ed(x) = mgx3 

Introduisons le lagrangien associé L(x, A) qui n'est autre que l'énergie potentielle du 
système en tenant compte de la force de liaison, définie par : 

£(x) = Ed(x) - Xh(x) 

Les équations d'équilibre statique précédentes s'écrivent également sous la forme : 

Ceci montre que l'équilibre de la bille est défini par la condition de stationnante du la-
grangien associé. Une généralisation de ce résultat sera donnée ultérieurement. 

Si la liaison imposée est unilatérale au sens suivant : 

/?,(x) = x3 - l(xi,x2) > 0, 

la situation rencontrée est celle de la même bille pesante se déplaçant dans une région 
de l'espace limitée par une seule surface matérielle d'équation x% = c/U'i,^) (cf. figure 
(4.2)). 

Figure 4.2: Forces agissant sur la bille : liaison unilatérale. 

Si le contact est sans frottement, R admet encore l'expression précédente avec en plus 
la condition : 

A > Ü et Xh = 0 

imposée par la physique de contact. 

En résumé, cet exemple nous permet de tirer les remarques suivantes : 

• l'équilibre de la bille est défini par la condition de stationnante du lagrangien associé, 

• les équilibres stables sont intuitivement des creux du support sur lequel roule la bille 
et sont par conséquent des minima locaux de l'énergie potentielle. 
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4.2.2 Formulation du problème d'équilibre pour un système 
conservatif. 

Soit un système mécanique défini par des paramètres de déplacement u = (m), i = 1,1 
liés par des liaisons parfaites bilatérales, k(u) = 0 et unilatérales h(u) > 0. On suppose 
qu'il est conservatif, ce qui veut dire que les forces intérieures et extérieures auxquelles il 
est soumis dérivent d'une énergie potentielle E¿{u). Pour tenir compte de ces liaisons, on 
introduit le lagrangien associé : 

C(u, A, u) = Ed{u) - Xh(u) - i/k(u) (4.2) 

Proposi t ion : 
Une position d'équilibre statique est définie par les fonctions inconnues (ueq, Xeq, i/eq), 
solution des équations suivantes : 

L,u = 0 (4.3) 

k{u) = 0 (4.4) 

A > 0, h(u) > 0 et Xhiu) = 0 (4.5) 

Démonstrat ion. 

Il est bien connu que, pour un système conservatif, l'équilibre est obtenu - via le 
principe des puissances virtuelles - par la première variation de l'énergie potentielle totale. 
On va montrer que dans ce cas (présence des liaisons), en tenant compte du travail des 
efforts de liaison, cette première variation s'identifie à celle du lagrangien associé. 

Comme pour l'exemple de la bille, la condition de compatibilité d'une vitesse virtuelle 
6u avec les liaisons hiu) > 0 et k(u) = 0 s'exprime par : 

hul du > 0 si h(u) = 0 
(4.6) 

ou quelconque si h(u) > 0. 

k,v ou = 0 (4.7) 

Le travail virtuel des réactions de liaison, positif (resp. nul) par définition de la liaison 
parfaite unilatérale (resp. bilatérale), dans un mouvement virtuel compatible avec les 
deux types de liaison s'écrit : 

6W?n = R\môu > 0 eu vérifiant les conditions (4.6) (4.8) 

b\\f = R*6u = 0 6u vérifiant les conditions (4.7) (4.9) 

Le théorème de Lagrange appliqué à (4.6) ,(4.8) et (4.7). (4.9) implique l'existence 
d'un réel A non négatif pour la liaison unilatérale et un réel v quelconque pour la liaison 
bilatérale tel que : 
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Xh,u À > 0 pour îa liaison unilatérale (4.10) 

i'k,u pour la liaison bilatérale. (4.11) 

On peut déduire des expressions (4.11) (4.11) que les efforts de liaison dérivent des 
deux potentiels E\ et Ef pour chaque type de liaison : 

E¡ = -Xh(u) (4.12) 

Ef = -uk(u) (4.13) 

Par conséquent, l'énergie potentielle totale du système est : 

E = Ed + E] + El (4.14) 

Or, on sait que pour un système conservatif, les premières variations de l'énergie po-
tentielle traduisent l'équilibre, c'est-à-dire : 

Em{ueq)bu = 0 V SueUad. (4.15) 

Uad étant le champ des vitesses virtuelles cinématiquement admissibles. 
En remplaçant E} et E} par leurs valeurs suivant (4.12) et (4.13), on obtient le 

résultat souhaité : 

C,u(u
eq)ôu = 0 V ôueUad. (4.16) 

4.2.3 Cri tère de la seconde variation du lagrangien. 

Une fois déterminée la position d'équilibre, définie par (4.16), nous nous intéressons à 
sa stabilité dans le sens suivant : elle est dite stable si une petite perturbation de position 
ou de vitesse initiale donne un mouvement perturbé qui lui est toutefois toujours proche. 

Nous allons pour cela nous ramener aux conditions de l'établissement du théorème 
de Lejeune Dirichlet, à savoir la propriété de conservation de l'énergie totale. En effet, la 
relation Xh = 0, valable dans tous les cas et à tout instant, donne après dérivation par 
rapport au temps : 

A/i + /iÀ = 0 (4.17) 

lorsque la liaison est effective, c'est-à-dire h = 0. on obtient : 

Xh = \h,uû (4.18) 

= Riû = 0 (4.19) 

On constate que les réactions de liaison ne travaillent pas dans le mouvement perturbé. Ce 
résultat permet de conclure que la propriété de conservation de l'énergie totale, composé 
de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique , reste valable et se réduit à : 

m 
R sbi 
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Ed(u[t)) + Ci = cíe V í > 0 (4.20) 

où Ct désigne l'énergie cinétique du système. 
On se place ainsi sous les hypothèses du théorème de Lejeune Dirichlet tel qu'il est 

utilisé en élasticité classique. La proposition suivante en découle : 

¡'équilibre est stable s'il réalise un minimum local de l'énergie potentielle des efforts 
donnés Ed(u) sous les contraintes de liaisons. 

Comme en élasticité classique, la combinaison de la propriété de minimum local 
et de la stat ionnante du lagrangien peut conduire à un critère de seconde variation du 
lagrangien ; 

Notons V l'espace des vitesses virtuelles compatibles avec les liaisons h(u) > 0 et 
k(u) = 0 : 

V = {ôue Uad/Sk = k,u Su = 0 et Sh = h,u Su > 0 si h = 0 avec u = ueq) (4.21) 

Par définition, V est inclus dans Uaa, ensemble des vitesses virtuelles ou cinématiquement 
admissibles. 

Soit VQ, un sous-ensemble de V : 

V0 = {du e V/ôh = 0 si Xeq > 0}  (4.22) 

appelé ensemble des vitesses admissibles. Soit une courbe d'évolution u(r) continue par 
rapport au paramètre de temps cinématique r et vérifiant la condition initiale u(0) = ueq 

ainsi que les conditions de liaisons. Effectuons un développement asymptotique de u 
autour de ît(0) : 

u(r) = ueq + 6 U - T + u2
L- + - (4.23) 

alors 5u G V par définition. Les variations correspondantes de Ed et de L sont : 

Esur) = Ee
d
q + 6EdT + 62Edj + ... (4.24) 

C(u(T)Aeq.i-eq) = £eq
 T-8CT + 62C

T~ 4-... (4.25) 

Etant donné que V est inclus dans C/aQ, et que la position étudiée est une position 
d'équilibre, on obtient alors : 

tC = 0 V i « e V (4.26) 

Si Su appartient à V — V0. alors \6h > 0. On a de plus: 

SEd = SC + XSh. (4.27) 

On trouve par conséquent : 

f>Ed > 0 V bu £ V - VQ (4.28) 
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La position d'équilibre étudiée réalise donc un minimum de Ed dans l'ensemble des mou-
vements appartenant à V — V0. 

En revanche, si Su appartient à VQ, on a XSh = 0 et : 

SEd = 6£ = Q V Su G Vro (4.29) 

Par définition du lagrangien, on obtient également : 

Ed(u(r)) > £(«(T),AeV e" ) (4.30) 

Ed(v
eq) = C{ue\\e\ve<1) (4.31) 

Ainsi si le lagrangien est localement minimum à l'équilibre dans V0, il en sera de même 
pour l'énergie potentielle. 

D'autre part : 

S2C — Su • C,uuei 'Su + £,û  -u2 = Su • £,„ue« ~6u (4.32) 

Pour que E¿ soit localement minimum, il surfit que : 

Su • C,uu -Su > 0 V Su E VQ (4.33) 

D'où la proposition suivante : 
un équilibre est stable : 

- si la seconde variation du lagrangien est strictement positive dans V0 

- ou si V0 est vide. 

4.3 Application au modèle de matériau avec change-
ment de phase 

Nous appliquons dans ce paragraphe le critère de seconde variation du lagrangien afin 
d'étudier la stabilité d'un matériau avec changement de phase. 

Pour ce faire, on considère le même modèle rhéologique de la figure (2.1) . Les liaisons 
auxquelles le système est soumis sont : 

(l-z)e + zf-e = 0 (4.34) 

z > 0 (4.35) 

1 -2 > 0 (4.36) 

qui représentent des liaisons parfaites lorsque le phénomène de changement de phase est 
supposé réversible. Pour garder les mêmes notations qu'au paragraphe précédent, on 
note : 

u = (e,e,f,z) (4.37) 

f>u = (Se,Se,SfJz) (4.38) 

Il s'agit ici de l'étude de stabilité d'un modèle de matériau avec changement de phase 
d'énergie libre : 

Wdef = (1 - z)U(e) + zV(J) + I(z). (4.39) 
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Si l'on "suppose que la force est contrôlée, le lagrangien du système s'écrit : 

C(e, e, f, z, v, Ai, A2) - (1 - z)U(e) + zV(J) + I(z) - i/((l - z)e + zf - e) 
(4.40) 

— Ai( l — z) — X2z — ae. 

La stabilité du matériau s'obtient par le critère de seconde variation du lagrangien en 
considérant les différents états de déformation obtenus par la positivité des multiplicateurs 
de Lagrange (paragraphe ..) : 

• Si e < E 
Les calculs du paragraphe (2.2) donnent : 

ue" = (e,e,/,0) (4.41) 

X'f > 0 (4.42) 

L'ensemble des vitesses virtuelles compatibles à l'équilibre est par conséquent : 

V — {6u,l 6e et 6f sont arbitraires, 6z(f - e) + 6e - 6e = 0 et bz > 0} 

l'ensemble des vitesses admissibles est donné par : 

V'o = {Su E V J 6z = 0} 

Etudions maintenant la positivité, dans V0, de la forme quadratique ô2C = [5u]i£,^ }[6u] 
avec : 

0 0 0 

K1 0 0 

Ü 0 (K2f - a) 

0 (K2f - a) I"(z) 

ainsi 
82C = K\62e + I"(z)62z + 2(K2f - c)6f6z. 

En ne prenant en compte que les vitesses virtuelles appartenant à V"0 : 

62C = K^e2 > 0 

L'état de déformation considéré est par conséquent stable. Ceci est prévisible compte 
tenu de la pente positive de la portion considérée de la courbe contrainte-déformation (cf. 
figure 4.3). 

• Si e > F 
L'équilibre est défini dans ce cas par : 

ue,) = (e,e,e, 1) (4.43) 

Af > 0 (4.44) 

^• ¡UU V " ) ~~~ 

0 

0 

0 
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L'ensemble des vitesses admissibles V0 correspond à : 

H = [6u/6e et Se sont arbitraires, ôf — ôe, ôz = 0} 

La matrice des dérivées secondes est : 

^'itlti  I i-t S 

0 0 0 0 

0 (-R\e + a) 

K?. 

Pour ou e VQ, on a : 

0 {-Ktf + a) 0 I"(z) 

62C = K26e2 > 0 

La variation seconde du lagrangien reste positive, et l 'état de déformation stable. 

• Si E < e < F 
Le calcul donne ici : 

ueq = (e,E,F,z^0etL) (4.45) 

L'ensemble des vitesses admissibles correspond à : 

VQ = {ou/6e et 6z sont arbitraires, 6z(F - E) 4- (1 - z)6e + z6f - 6e = 0} 

La matrice Cmu est donnée par : 

0 0 0 0 

0 ( l - z ) A ' i 0 0 

0 0 zlú 0 

0 0 0 I"(: 

d'où 
62C ~ (1 - z)A"1(5e2 + Î A " 2 5 / 2 + /"(¿)<522. 

Donc ó2£, parmi les vitesses admissibles, n'est strictement positive que s'il existe une 
énergie d'interaction convexe I"{z) > 0. 
On verra plus loin que l'existence de cette énergie provoquera un changement dans la 
pente de la portion de la courbe contrainte-déformation : 

Si I(z) est convexe {I"(z) > 0), alors la pente est positive et l 'état de déformation 
considéré est stable fig(4.3). 

Cette propriété de stabilité du matériau, assure que la densité d'énergie élastique, 
obtenue implicitement en remplaçant e, / et z par leurs valeurs en fonction de e est 
convexe par rapport à cet argument. 
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stable (I(z) est convexe) 

instable (I(z) est concave) 

Figure 4.3: Influence de l'énergie d'interaction sur la stabilité du matériau. 

4.4 Conclusion 

L'étude de la stabilié du modèle de changement de phase montre que, dans la zone de 
transition, ia stabilité du matériau est liée à la convexité de l'énergie d'interaction entre 
les deux phases. 

Nous verrons par la suite que cette énergie I(z) joue un rôle très important dans la 
modélisation de rhvstérésis des matériaux à mémoire de forme. 
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Chapitre 5 

A propos des alliages à mémoire de 
forme 

5.1 Introduct ion 

Les matériaux à mémoire de forme ont des comportements inhabituels par rapport 
aux matériaux "classiques" . Ils peuvent présenter des déformations réversibles très 
importantes par rapport aux déformations élastiques ou des déformations permanentes 
qui disparaissent par simple élévation de température. Cette dernière propriété est à 
l'origine de la dénomination matériaux à mémoire de forme : le matériau se "rappelle" 
et retrouve sa forme initiale après avoir été déformé d'une manière non élastique. 

Il est bien établi que ce comportement est dû à un changement de phase solide/solide 
[1] [3] [6], à savoir la transformation martensitique. 

Dans ce chapitre, nous donnons une brève description de ces deux phénomènes qui 
confèrent aux matériaux à mémoire de forme leurs particularités. Cela nous permettra 
ensuite de les modéliser à l'aide du modèle introduit dans la première partie de ce mémoire. 

5.2 Propr iétés thermo-mécaniques des alliages à mé-
moire de forme 

5.2.1 Description des phénomènes. 

Un fil en alliage à mémoire de forme peut être déformé d'une manière non élastique 
comme beaucoup d'autres fils. Il possède toutefois la propriété de reprendre sa forme 
initiale après avoir été chauffé et de la garder (cf. figure (5.1)). 

Ce phénomène s'explique par la forte sensibilité de la loi de comportement du matériau 
aux variations de la température : si on applique - à basse température - un charge-
ment à un matériau à mémoire de forme, on obtient une déformation résiduelle après la 
décharge (cf. figure (5.2)). La différence entre ce comportement et la plasticité ''clas-
sique", réside dans le fait qu'une fois atteinte la limite élastique de la phase-mère, on 
observe un écoulement quasi-plastique jusqu' à une certaine valeur de la déformation (e2 

sur la figure (5.2)) à partir de laquelle on aura de nouveau un comportement élastique. 
Si on répète l'expérience à une température supérieure, la décharge n'entraîne pas de 

déformation résiduelle. Néanmoins, le trajet de charge et décharge n'est pas ie même , 
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a) 

b) 

c) 

d) 

/ 
/ 

Figure 5.1: Effet mémoire de forme dans un fil en alliage à mémoire de forme-
état initial sans déformation. 
déformation du fil à la meine température, 
retour à la forme initiale par chauffage, 
le fil  garde sa forme même après refroidissement, . 

Figure R 9- i?, 'emportement à basse température : quasi-plasticité. 

d'où ia présence d'un hystérésis (cf. figure (5.3)). Ce comportement est nommé pseudo-
élasticité. 

A très haute température, le matériau se comporte élastiquement sans "anomalie" (cf. 
figure (5.4)). 

L'effet mémoire de forme peut être expliqué à partir de ces trois courbes contraintes-
déformations de la manière suivante : sur la figure (5.2), on observe qu'à une contrainte 
nulle correspond une déformation résiduelle tx. Lorsque Ton porte le matériau à très 
haute température, le comportement de ce dernier est alors celui représenté dans la figure 
(5.4) : à une contrainte nulle correspond une déformation nulle. Ceci nous montre que, 
lors du chauffage, des phénomènes internes (transformation martensitique [1] [10] [7]) se 
sont produits et ont fait disparaître la déformation résiduelle. 

Ce changement de phase à l'état solide peut être d'origine thermique ou induit par ia 
contrainte : à haute température, le corps non chargé se trouve dans une phase hautement 
symétrique appelée austénitique et à faible température dans une phase moins symétrique 
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Figure 5,3: Comportement à température moyenne : pseudo-élasticité. 

appelée martensitique. Le passage d'une phase à l'autre se fait par simple variation de 
température ou alors par variation de contrainte. 

5.2.2 Mécanisme de la transformation martensit ique 

La transformation martensitique est un changement de phase à l 'état solide dû à une 
déformation inélastique du réseau cristallin. Elle se produit sans diffusion par un mouve-
ment coopératif des atomes. La vitesse de transformation est proche de la vitesse du son 
(= 103m/s). 

Cette transformation se produit de façon telle que l'interface entre la martensite formée 
et la phase-mère, en l'occurence l'austénite, devient un plan invariant (plan d'habitat) afin 
de minimiser l'énergie d'interaction entre les deux phases. 

Les caractéristiques cristallographiques de cette transformation sont maintenant bien 
connues. Elles consistent en trois opérations: 

• une transformation du réseau cristallin (déformation de bain), 

• une transformation à réseau invariant (glissement, maclage) et 

• une rotation. 

Dans un monocristal d'austénite, ii existe 24 possibilités d'orientation de la martensite, 
appellees variantes. Elles sont caractérisées par des plans d'habitat et des cisaillements 
d'orientation différentes. 

Ainsi qu'on l'a déjà mentionné, la transformation martensitique peut être d'origine 
thermique ou induite par l'application d'une contrainte. Il existe donc des températures, 
dépendant du matériau, qui la caractérisent. 
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G 

Z ^  e 

Figure 5.4: Comportement à très haute température. 

La température Ms : il s'agit de la température de début de transformation martensi-
tique en l'absence de déformation. Au-dessus de Ms la structure est entièrement austénitique, 
en-dessous l'austénite peut être partiellement ou totalement transformée. 

La température M/ : il s'agit de la température de fin de transformation marten-
sitique en l'absence de déformation. En-dessous de cette température, la structure est 
entièrement martensitique. 

La température As : il s'agit de la température de début de transformation inverse 
(austénitique) en l'absence de déformation. En-dessous de As, la structure est entièrement 
martensitique, au-dessus, la martensite peut être partiellement ou totalement transformée. 

La température A¡ : il s'agit de la température de fin de transformation inverse en 
l'absence de déformation. Au-dessus de cette température, la structure est entièrement 
austénitique. 

La tempéra tu re Md : c'est la température maximale de formation de martensite in-
duite par les contraintes. 

Remarques 
En général, les températures Ms # Af et Mf =¿ As . cela se traduit dans le 

diagramme (a, T) par un décalage des droites définissant les frontières entre les domaines 
[austénitej/[austénite + martensite]/[martensite] (cf. figure (5.5)). Ce décalage est le 
résultat d'une dissipation d'énergie mécanique (transformée en chaleur). 

Ce diagramme (o\T) montre qu'à une température constante T supérieure à Ms, la 
transformation martensitique peut s'obtenir par l'application d'une contrainte as. Il s'agit 
alors de martensite induite par les contraintes. 



5.2 Propriétés thermo-mécaniques des alliages à mémoire de forme 67 

A une température (T < M/) , l'état du matériau est martensitique sous forme de vari-
antes auto-accommodantes. Sous l'effet d'une contrainte une déformation macroscopique 
est'obtenue. Cette dernière n'est pas due à un changement de phase mais c'est défomation 
par réorientation des variantes due au mouvement des interfaces entre celles-ci. 

M, A M Af 
' s s ' 

Figure 5.5: Domaines de stabilité de Vausténite et de la martensite. 

La transformation martensitique possède deux grands domaines d'application : 
- les traitements thermiques des aciers et 
- les alliages à mémoire de forme : effet mémoire de forme, pseudo-élasticité. 

Dans le paragraphe suivant, une explication - via la transformation martensitique -- du 
comportement pseudo-élastique des alliages à mémoire de forme est donnée. 

5.2.3 La pseudo-élasticité 

Dans ce paragraphe, nous souhaitons analyser de près le comportement pseudo-élastique 
des matériaux à mémoire de forme (cf. figure (5.6)). Ce comportement est observé à une 
température supérieure à Ms. Le matériau non déformé est alors constitué d'une seule 
phase, l'austénite (cf. figure (5.5)). Si, à partir d'un état initial non chargé, on applique 
une contrainte, la courbe contrainte-déformation (cf. figure (5.7)) suit une droite élastique 
jusqu'à une certaine valeur de la contrainte am . C'est là que débute la transformation 
de phase. On observe une ligne d'écoulement comparable à celle observée en plasticité 
parfaite. Les points situés sur cette ligne correspondent à des états successifs de pas-
sage de l'austénite à la martensite. Lorsque toute l'austénite est transformée, la courbe 
reprend une droite élastique mais cette fois avec un matériau à microstructure martensi-
tique. Lors de la décharge, la transition inverse se produit et on passe de la martensite à 
Tausténite. La contrainte à partir de laquelle la transformation commence est inférieure 
à am notée ici aa (cf. figure (5.7)). cela engendre ia formation d'une boucle d'hystérésis. 
Lorsque le matériau est complètement déchargé, il retrouve sa microstructure initiale. 
Si on recommence l'essai à une température supérieure, on constate que la contrainte à 
partir de laquelle la transformation commence croît avec la température (cf figure (5.6)). 
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Figure 5.6: Pseudo-élasticité : courbe expérimentale, Müller 1993. 

Figure 5.7: Pseudo-élasticité : idéalisation. 

5.2.4 Les alliages à mémoire de forme courants. 

L'effet mémoire de forme a été observé pour la première fois vers 1938 sur des alliages 
or-cadium. Mais la possibilité d'utiliser ce phénomène dans des applications industrielles 
n'a débuté que vers 1962 après avoir remarqué que les alliages nickel-titane possédaient 
également cette propriété. La difficulté d'élaborer des monocristaux de cet alliage a 
rendu difficil e la compéhension des aspects métallurgiques associés à keifet mémoire de 
forme. Cette difficulté a été surmontée vers les années quatre-vingt par l'apparition des 
alliages à base de cuivre beaucoups moins coûteux et offrant la possibilité d'élaborer des 
monocristaux. Actuellement deux familles d'alliages, les nickel-titane et les bases cuivre 
(Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni), assurent l'essentiel de ce développement bien que de très nombreux 
autres alliages à base de fer (Fe-Mn-Si) présentent les mêmes propriétés. 



5.2 Propriétés thermo-mécaniques des alliages à mémoire de forme 69 

5.2.5 Application des matériaux à mémoire de forme. 

Nous donnons dar;s ce paragraphe une liste non exhaustive des secteurs industriels 
concernés par l'utilisation des alliages à mémoire de forme : 

• industrie aérospatiale : antenne de satellite (NASA), manchon de raccordement et 
d'étanchéité pour tuyauterie d'avion militaire (F-14) ; 

• applications biomédicales : fil  dentaire, fil de localisation pour mammographie, 
réduction de fracture; 

• industrie électrique : capteurs électriques ; 

• industrie mécanique : capteurs thermiques. 

Il est évident que cette liste est loin d'être exhaustive. Il existe certainement d'autres 
applications intéressantes des alliages à mémoire de forme. 

Pour plus de détail , nous renvoyons le lecteur intéressé au livre de Paftor et Berveiller 
[101. 
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Chapitre 6 

Modélisation des alliages à mémoire 
de forme 

6.1 Introduct ion 

Tl s'agit maintenant de modéliser les deux principaux phénomènes qui confèrent aux 
alliages à mémoire de forme leurs principales particularités à savoir : 
la pseudo-élasticité et l'effet mémoire de forme. 

Frémond [l] a proposé une description macroscopique de ces phénomènes. Sa 
démarche - basée sur l'analyse convexe - permet une extension de la méthode des deux 
potentiels. Il y introduit en effet les notions de sous-gradients et de fonctions indicatrices 
des ensembles des variables d'état admissibles [2], 

Müller [6], quant à lui, s'est servi d'une énergie libre non convexe pour modéliser 
la transition de phase. Il a tenu à formuler cette énergie en appliquant les principes 
de la mécanique statistique. Il a pu ainsi simuler la pseudo-élasticité en exploitant les 
conséquences de la non-convexité. 

Notre modélisation est directement inspirée des discussions de ces auteurs. Nous 
commencerons par écrire le modèle dans le cas unidimensionnel en tenant compte de 
la température. Le facteur température nous rendra possible la description de l'effet 
mémoire de forme que nous illustrerons par un exemple simple, celui d'une poutre en 
flexion. L'hypothèse du comportement dissipatif ainsi que le choix judicieux du pseudo-
potentiel de dissipation nous amèneront ensuite à modéliser la boucle d'hystérésis (pseudo-
élasticité) [8] [12]. 

6.2 Modélisation de l'effet mémoire de forme dans 
le cas unidimensionnel. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, la particularité du comportement des alliages 
à mémoire de forme est due à la transformation martensitique. Cela explique qu'une 
modélisation du type ''changement de phase" soit nécessaire à la simulation des phénomènes 
observés. Ce paragraphe présente un modèle dérivé de celui écrit dans la première partie. 
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Les deux' modèles diffèrent principalement par le choix de la forme de l'énergie élastique 
relative à chaque phase et par la prise en compte de la température. 

Nous nous plaçons dans le cas où deux variantes de martensite, M+ et M~, peuvent se 
former. Pour simplifier la présentation, nous adoptons (comme Frémond [1]) les notations 
suivantes : 

• T0, la température au-dessous de laquelle les deux variantes de martensite existent 
de façon préférentielle. 

• Tc, la température au-dessus de laquelle l'austénite est la seule phase existante. Nous 
supposons qu'au dessus de cette température la martensite ne peut plus être induite 
par la contrainte. 

Entre T0 et Tc les trois phases peuvent exister et leurs proportions sont fixées par les 
actions mécaniques. 

La loi de comportement est établie selon une démarche identique à celle adoptée 
précédemment (cf. première partie) . Pour simplifier la présentation, nous ne donnons 
ici que les résultats obtenus. Nous renvoyons le lecteur à l'annexe A pour les détails du 
calcul. Notre modélisation est fondé sur le modèle rhéologique de la figure (6.1). Ce 
dernier est caractérisé par : 

• e : déformation macroscopique, 

• e : déformation locale de la phase austénitique, 

• / : déformation locale de la variante M~ de la phase martensitique, 

• m : déformation locale de la variante M+ de la phase martensitique, 

• x : proportions de la phase austénitique, 

• y : proportions de la phase martensitique M~ , 

• z : proportions de la phase martensitique M+. 

m + • :,, m- : Ü_»-

y i _ _ _ L _ 
_ £ „ 

Figure 6.1: modèle rhéologique. 

Puisque le milieu possède trois phases, il est naturel d'écrire que l'énergie libre est 
constituée par l'énergie relative à chaque phase augmentée éventuellement de l'énergie 
d'interaction entre elles : 

>V = xU{e) + i/V(f) + zWim) + ¡(x, y, z). (6.1 ) 

a 

avec cf. figure (6.1) : 
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U(e) = ¡Ke2, 

V(f) = ±K(f  + eo)2 + C(T), (6-2) 

W(m) = \K(m-e0)
2 + C{T), 

Nous avons supposé (suivant la littérature) que la phase austénitique et la martensi-
tique possèdent la même rigidité élastique K. e0 > 0 est la déformation à l'origine de 
l'incompatibilité des déformations entre les phases. C(T) est une constante dépendant de 
la température de la manière suivante : 

C(T) < 0 si T < T0, 

C(T) > 0 si TQ < T < Tc, (6-3) 

C(T) —> +oo si T —> Tc. 

Enfin, par souci de simplicité, nous supposons que l'énergie d'interaction est nulle. Nous 
allons en tenir compte ensuite pour modéliser l'hystérésis. 

On note A, Ai, A ,̂ Xy, et Az les multiplicateurs de Lagrange associés aux liaisons 
évidentes suivantes : 

xe + yf + zw, — e = Ü, (6-4) 

x + y + z = 1, (6.5) 

x > 0, (6.6) 

y > o, (6.7) 
z > 0. (6.8) 

Le lagrangien s'écrit : 

£ = VV - A(xe + yf + zm - e) - Ai(x + y + z - 1) - Xxx - Xyy - Xzz. (6.9) 

Les lois d'état s'écrivent : 

C,£ = A = a, (6.10) 

£,e = x(Ke - A) = 0, (6.11) 

£,f = y(K(f + e0)-\)=0, (6.12) 

C,z = ziKim - e0) - A) = 0, (6.13) 

£,x = \x(e)2 - Xe - X1 - Xx = 0, (6.14) 

C,y = ^K(f + e0)
2 + C(T)-\f-\1-\y = 0, (6.15) 

C,z = - ^ ( m - e o^ + C f r j - A m - A ^ A , = 0. (6.16) 

auxquelles s'ajoutent les liaisons et les relations associées : 

K > 0, A,, > 0 Xz > 0 avec Xxx = 0. Xyy = 0 et Xzz = 0 (6.17) 
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La résolution de ce système ne pose pas de difficulté particulière. Il est. facile de vérifier 
que dans ce cas : (I(z) — 0,U(e),V(e),W(e) sont convexes) ces équations permettent 
d'obtenir un modèle d'élasticité non linéaire avec une énergie élastique convexe. Cette 
énergie est obtenue, via la positivité des multiplicateurs de Lagrange, par une opération 
de convexification de U, V et W (cf. chapitre 2). 

6.2.1 Comportement à basse température T < T0 

Dans ce cas, C(T) < 0, les énergies associés à chaque phase ainsi que l'opération de 
convexification sont représentés sur la figure (6.2 a). Il est facile de constater que cette 
énergie (obtenue implicitement par convexification Correspond à la courbe contrainte-
déformation de la figure (6.2 b). 

La résolution du système d'équation ([6.10j-[6.17]), détaillée en annexe A, permet 
d'obtenir la loi de comportement suivante : 

e < - t 0 

eo < e < fo 

e > e0 

X = = 0,v = 1,2 = 0 
< 

a — K(e 4- e0) 

f 

s 

x = 0, 

e — e0 

y = 
- 2 e0 

2 = l - É - e ° 

(7 = 0 

x = 0, y = 0, z — 1 

a — K(e-e0) 

(6.18) 

(6.19) 

(6.20) 

6.2.2 Comportement à température moyenne TQ < T < Tc 

Dans ce cas, C(T) > 0. les énergies associés à chaque phase ainsi que l'opération de 
convexification sont représentés sur la figure (6.3 a). De même que pour le cas précédent, 
la correspondance entre l'énergie convexifiée et la courbe contrainte-déformation de la 
figure (6.3 b) est claire. 

La loi de comportement s'écrit dans ce cas : 

E <€< E 
x = l,y = Q,z = 0 

a = Ki 

(6.21) 
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E < e < F 

e> F 

< 

y = o, 

F-e 
x — 

Z — 1 — X 

_ C(T) 

l e0 

x = 0,y = 0, z = 1 

a = AT(e - €0) 

(6.22) 

(6.23) 

-F<e -E 

e < -F =i 

z = 0. 

F + e 
x 

y = l - x 

_ -C(T) 

eo 

x = 0,y = l.z = 0 

a = K(e + €0) 

E(T) 
C{T) 

Ken : F(T) = 
CJT) + Kt\ 

Ke0 

(6.24) 

(6.25) 

6.2.3 Comportement à haute température T > Tc 

Puisque la constante C{T) tend vers l'infini , seule l'énergie de la phase austénitique 
apparaît sur la figure (6.4 a). Cette énergie est par définition convexe. Nous obtenons 
par conséquent la courbe contrainte-déformation de la figure (6.4 b). 

La loi de comportement s'écrit : 

V e x = l,y = Q:z = 0 et a = K- (6.26) 

6.2.4 Discussion 
Dans le cas non dissipatif, cette simple modélisation décrit l'effet mémoire de forme : 

à basse température, un état de déformation (a = 0 , e = e0) est un état d'équilibre (cf. 
figure 6.2 b), eo étant une déformation permanente. A haute température, cet état n'est 
plus un état d'équilibre, la déformation permanente ayant disparu (a = 0 , e = 0 cf. figure 
6.4 b). C'est l'effet mémoire de forme [1] : une simple élévation de température permet à 
l'alliage de reprendre sa forme première. 
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Figure 6.2: Loi de comportement à basse température : T < TQ, 
a: convexification de l'énergie, 
b: courbe contrainte-déformation associée. 
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Figure 6.3: Loi de comportement à température moyenne : TQ < T < Tc 

a: convexification de l'énergie, 
b: courbe contrainte-déformation associée. 

b) 

Figure 6.4: Loi de comportement à haute température moyenne : T > Tc. 
a: convexification de l'énergie, 
b: courbe contrainte-déformation associée. 
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6.2.5 Exemple simple d'illustration : flexion d'une poutre 
Nous considérons la flexion de la poutre console en matériau à mémoire de forme définie 

sur la figure 6.5 : le matériau obéit à la loi de comportement établie dans le paragraphe 

-Px 

précédent, à savoir : 

T <Tr 

Figure 6.5: Poutre en flexion. 

T>TC, a = Ke 

G = K{t — en) pour a > 0, 

er — K(e + eo) pour o < 0. 

(6.27) 

(6.28) 

Nous nous limiterons à l'illustration de l'effet mémoire de forme et dans ce sens, nous avons 
tenu à simplifier notre exemple en omettant la pseudo-élasticité. La loi de comportement 
de la poutre est représentée sur la figure (6.6) 

a T > T 

T < T 

Figure 6.6: loi de comportement locale de la poutre. 

Compor tement global de la poutre Nous nous plaçons dans l'hypothèse de 
Bernouilli : toute section droite normale à la ñbre moyenne le reste après déformation.. 
Il s'en suit que la déformation dans la section de la poutre est fournie par: 

-x3v"(x2) (6.29) 
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v(x2) désigne la flèche de la poutre et e la déformation selon l'axe x2. Le moment, 
fléchissant M nous est donné par : 

M = — x3ads. Í6.30Í 

Deux cas se présentent : 
• P > 0 

Suivant le signe de x3) nous adopterons la loi de comportement adéquate. Il s'en 
suit : 

M = - f dxi{ [ \~Kx3v" - KeQ)x3dx3 + f {-Kx3v" + Ke0)x3dx3}, (6.31) 
J—b JO J—h 

En effet, dans le cas où P > 0, nous avons les implications suivantes : 

x3 > 0 ==> o > 0 

x3 < 0 => a < 0 

(6.32) 

d'où : 
M = KIv" + 2bfi2Ke0 (6.33) 

T 4bh3 

avec : 1 = . 
3 

• P < 0 

Un calcul identique montre que pour P < 0, on obtient : 

M = KIv" - 2bh2Ke0 (6.34) 

On remarque que M ~ Pixi — L). Il est possible, si l'on intègre les relations précédentes 
(6.33) (6.34), de trouver la loi de comportement globale liant l'effort P et la flèche à 
l'extrémité de la poutre. Le calcul aura pour résultat : 

KIv{x2) = tX2 ~~ Z ) ' p + Kbh2eöxl - P^-x-2 + P ^ si P < 0 (6.35) 
6 ' 2 6 

KIv(x2) =  {^^~^-P ~ Kbh2e0xj - P--X2 + P— si F > 0. (6.36) 
6 2 6 

En remplaçant x2 par L dans les équations (6.36) et (6.36), nous aurons : 

v(L) = ^jP + ~  ̂ si P < 0, (6.37) 

v(L) = ^ - P _ ^ L si P > 0. (6.38) 

(6.39) 

Ceci nous fournit la loi de comportement globale de la poutre ( cf. figure 6.7). 
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Figure 6.7: Comportement global de la poutre 

ry. 

1 

T 
1 

0 

i 

A^ 

A 3 
1 

Â 
1 

A 2 

"5 

0 

Figure 6.8: Trajet de chargement 
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Effet mémoire de forme Soit un état initial de la poutre défini par une température 
Ti > Tc et un chargement mécanique nul P — 0. Nous nous proposons de réaliser le trajet 
de de chargement de la figure (6.8). 

Sur le trajet AgAi : la température reste égale à Tt , le matériau de la poutre obéit 
alors à la loi de comportement élastique classique, soit : 

a = Ke (6.40) 

nous pouvons toutefois faire usage des équations établies précédemment mais en annulant 
e0, d'où : 

<L)  = g Í p „  (6.41) 

Sur le trajet AXA2 : P est maintenant constante (= P0) cependant que la température 
diminue. Comme en Ai, la flèche v(L) a une valeur négative. La figure (6.9) montre que 
la loi de comportement de Ai à A2 est : 

(r — £"¡3 £2 TZ 

KIv(x2) = — -PQ - Kbh2e0x¡ - P—x2 + P— (6.42) 
6 2 6 

et 

On note que la flèche reste négative et augmente en valeur absolue. 
Sur le trajet A2A3 : la température reste fixée à une valeur T < T0 et P passe de PQ à 

0. Nous obtenons : 

v(L) = ^ ° - (6.44) 
An 

Effet mémoire de forme :sur le diagramme de la figure (6.9), on relève que si Ton 
suit le trajet A$AQ qui nous ramène à l'état initial (P = 0. T = Tc), la déformation de la 
poutre dispaxaît. C'est l'effet mémoire de forme : une simple élévation de température 
fait reprendre à la poutre sa forme initiale. 

Dans le cas où l'on impose une charge P négative, la déformée de la poutre est en 
valeur absolue identique à celle trouvée précédemment mais de signe opposé (cf. figure 
6.10). 
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- v ( L ) 

< T . 

Figure 6.9: Trajet suivi par la poutre P > 0. 
p 

*  v(L) 

< T „ 

Figure 6.10: Trajet suivi par la poutre P < 0. 
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6.3 Modélisation de la pseudo-élasticité (l'hystérésis) 

6 . 3 .1 I n t r o d u c t i o n 

A température moyenne (T(, < T < Tc), les alliages à memoire de forme font preuve 
d'un comportement pseudo-éla.stique : le trajet de charge et de décharge «"est pas le même 
et la courbe contrainte déformation présente un hystérésis (figure (5.3) ). 

Notre interprétation de l'hystérésis est fondée sur l'irréversibilité du changement de 
phase essentiellement attribuée à une dissipation. Cette dissipation est engendrée par 
l'incompatibilité des déformations des différentes phases aux interfaces. 

La figure (6.3) montre que seul une variante de martensite XI+ ou M~ - selon 
qu'on ait en traction ou compression - peut se former. Pour simplifier la présentation de 
ce paragraphe nous adoptons donc le modèle rhéologique bi-phasique représenté par la 
figure (6.11) et caractérisé par : 

< a 1. • ' : ' .'^ ' \ i• ;-. :• '• ; ; : ' :)[Jj\ m I G ,. 
- - "  • * • • •. • • ; . * . • • •• . : > i ^ 

L_i i ' ' il  :"v'.i; • • • }.',:,j  z 

M—' ' •  

8 

Figure 6.11: modèle rhéologique. 

• e : déformation macroscopique, 

• e ; déformation locale de l'austénite (phase-mère). 

• m : déformation locale de la variante rnaxteiisitique XI+ (phase-produit). 

• ~ : proportion de la phase produit. 

Seul l'aspect mécanique sera discuté ici. La température est supposée constante. 

6 . 3 .2 C h o i x de l ' é n e r g i e d ' i n t e r a c t i o n 

La phase martensitique et la. phase austénitique coexistent clans la zone de transition. 
On relève une incompatibilité des déformations entre les deux phases aux interfaces qui 
les séparent. La formation de ces dernières nécessite une énergie supplémentaire que nous 
appelons énergie d'interaction. Dans notre modélisation de l'hystérésis, celte énergie joue 
un rôle très important du fait que la forme de la courbe a — e lui est inrimement liée. 

Le choix de l'énergie d'interaction est basé sur les considérations physiques suiv-
antes : 

/ ( ; ) est d'une part proportionnelle à f¿ f la déformation e0 est à l'origine de 
l'incompatibilité des déformations entre les deux phases) et d'autre part a z{z - 1) (cette 
quantité est proportionnelle au nombre d'interfaces [6]). 
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Nous adoptons pour I(z) la forme suivante : 

I(z) 
Peo2 

2 ( l - # ) ' 
1) 

P < 0 , €0 >0 sont des constantes caractéristiques du matériau pouvant être déterminées 
par un simple essai de traction. Le lagrangien s'écrit : 

C(e,e,m,z. A, X-±, A2) = (1 - z)U(e) + zW(m) + I(z) - A((l - z)e + zm - e) 

-X1(l-z)-X2z. 

U et W ayant les même expressions que ci-dessus. 

6.3.3 Changement de phase non dissipatif. 

Compte tenu de l'énergie d'interaction, un calcul similaire à celui du chapitre précédent 
permet d'obtenir la loi de comportement suivante : 

< E 
z = 0 

a — Ke 

(6.45) 

E <e<F 

a 

(K-P)t-L 

Pe + L 
(6.46) 

e > F 
=  1 

a ~ K(e - 6C: 

(6.47) 

E = err) + rjo) F 
c(T) + r(i ) + AV T C(T)n P, P 

to iv 2 

ce qui conduit à la courbe contrainte - déformation de la figure (6.12) 
Une augmentation de la température ( Tr, < T < Tc ) fait croître la constante C{T) et 

par suite la contrainte-seuil à partir de laquelle le changement de phase commence. Nous 
verrons ci-après que ceci entraîne une élévation de l'hystérésis conformément à l'expérience 
[8]. 

Selon la pente négative que présente la courbe contrainte -déformation, nous pou-
vons déduire que les états d'équilibre correspondants sont instables. Cela peut être 
démontré par le critère de seconde variation du lagrangien. En effet, pour E < e < F, on 
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Figure 6.12: Courbe contrainte-déformation dans le cas réversible avec prise en compte 
de l'énergie d'interaction. 

doit discuter la positivité de la matrice C,uu avec u = ( e, e, m, z) et 

Í 

C 

0 0 0 0 

0 K(l - z) 0 0 

0 0 Kz 0 

0 0 0 / " 

sur l'ensemble des vitesses admissibles (Se arbitraire, èz arbitraire, 6z(e — m) + zôe + (1 — 
Pe 2 

z)Sm — 6e = 0.) Or /" = y < 0. Il est clair que la seconde variation du lagrangien 
1 ~ K 

n'est pas strictement positive sur l'ensemble des vitesses admissibles (cf. chapitre, stabilité 
et changement de phase, première partie). 

6.3.4 Changement de phase dissipatif. 

Lors de la modélisation de la boucle d'hystérésis, on suppose que le changement de 
phase est irréversible. Une dissipation est ainsi engendrée. On en tient compte en 
sïnspirant de la plasticité et en supposant que le processus est indépendant du temps 
physique. 
Mais pour cela, nous commençons d'abord par calculer la force thermodynamique associée 
à la variable interne z : 

A = -C,z 

= --K(m - e0)
2 + h<e2 - C(T) - I\z) + X(m - e). 

;'6.48) 

(6.49) 

Nous introduisons ensuite le potentiel de dissipation V suivant dont l'expression dépend 
de l'état actuel : 



6.3 Modélisation de la pseudo-élasticité (Fhystérésis). 85 

V= < 
[-i'(z) + r(o)]z si ¿ > o 

^ [-r(z) + r(i)}¿ si i <o 

On montre facilement que pour 0 < z < 1 : 

et 0 < z < 1 

et 0 < z < 1 

(6.50) 

-I'(z) + J'(0) > 0 

-I'{z) + I '( l ) < 0. 

(6.51) 

(6.52) 

Ceci implique que le produit D,¿z — Ai = ai > 0 où d¿ est la dissipation intrinsèque, 
d'où la vérification de l'inégalité de Clausius-Duhem. 

A ce potentiel correspond un domaine des forces admissibles dépendant de l'état actuel 
par l'intermédiaire de z : 

C{i {A/I'{1)<A  + I'(z) < / ' (0) } . (6.53) 

Afin d'écrire la loi de normalité associée, on définit respectivement pour la charge et 
la décharge deux fonctions seuils : 

h(z) = A + I'(z)-If(0) 
Mz) = -A-r{z) + i'(i) 

(6.54) 

Í6.55) 

Loi de compor tement. 

La- loi de comportement est obtenue sous forme incrémentale. Cela est imputable au 
caractère dissipatif du phénomène. Nous l'exprimons ici en usant de la loi de normalité 
(comme dans le cas de l'endommagememt partiel) pour chaque cas de transformation : 
transformation de phase austénite —» martensite et transformation inverse. 

Transformation de phase austénite —> martensi te. La transformation de phase 
directe, austénite —*• martensite, se produit lorsque la force thermodynamique 4̂ atteint 
le seuil donné par l'équation ( f\{z) = 0). L'évolution du paramètre interne z résulte de 
la loi de normalité : 

/ i < 0 trajet 1 sur la figure (6.13) 

0 si < 

A  d h S! 
Ai'dA Bl 

ou 
(6.56) 

/j = 0 et / i < 0 trajet 2 sur la figure (6.13) 

/j = 0 et A = 0 trajet 3 sur la figure (6.13) (6.57) 
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A i est determiné par la condition de cohérence f\ — 0 
En dérivant les équations d'état par rapport au temps, nous obtenons un système d'équation 
dont la résolution donne la loi de comportement en vitesse. Nous en fournissons ci-dessous 
les résultats. Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à l'annexe B. 

Les calculs développés peuvent être résumés comme suit : 

j Si z = 0, seule la phase austéni t ique ex is te. 

e < 
J'(0) + C(T) 

Ke0 

I'(0) + C T . n 

e = _ i _i —±-L et e < 0 
Ae0 

I'(0) + C(T) -. Tll, .. n 

t - ——!-- ±-+  et A + I (z)z = 0 
Ke0 

Z — = 0 

à — Kè 

è = è 
s. 

r 

< 

z = 0 

à = Kè 

è ~ e 

( 

< 

z = — > 0 

à = 0 

é = 0 

(6.58) 

(6.59) 

(6.60) 

Si 0 < z < 1, les deux phases, martensi t ique et austéni t ique, coex is tent. I 

e < 
r(o) + c(T) + Kz4 

Ke0 

= > < 

z = 0 

m = 6 

e = e 

à = Kè 

(6.61) 

I'(0) + C(T) + Kz4 A . n 

€ = —^  A_^  L et e < 0 
Ae0 

m = e 
(6.62) 
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I'(Q) + C(T) + Kzcl 

Ke0 

et À + I"(z)z = 0 

~ > 0 

<7 = 0 

é — m = 0 

(6.63) 

! Si z = 1, seule la phase martensit ique existe. 

= 0 

m = e 

(T - - A' i 

(6.64) 

Transformation de phase martensi te —>• austénite. La décharge entraîne une 
transformation de phase inverse, martensite —* austénite. Elle se produit lorsque la force 
thermodynamique A atteint le seuil donné ici par l'équation {fi{z) — 0). Comme dans le 
cas de la transformation directe, l'évolution est obtenue par la loi de normalité : 

i = 0 si 

/ 2 < o trajet 4 sur la figure (6.13) 

ou 

¡2 = 0 et f2 < 0 trajet 5 sur la figure (6.13) 

(6.65) 

A. 
df2 

'dÄ f2 = 0 et f2 = 0 trajet 6 sur la figure (6.13) (6-66) 

A2 est déterminé par la condition de cohérence ¡2 = 0 

Les calculs sont analogues à ceux du cas précédent. 

Si z = 1, seule la phase martensi t ique existe. 

e > 
I'd) -!- CCI1) + Ke¡ 

Reo 

i = 0 

à = Kè 

m = ¿ 

(6.67) 
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e = 
V(l) + C{T) 4- Ke¡ 

Ke0 

et ¿ > 0 

i = 0 

(j = A'é 

m = e 

(6.68) 

/ ' ( l ) + C ( r) + /r£0
2 

/feo 
et .4 + /w(^)¿ = 0 

z = — < 0 
t' o 

i (7 = 0 

m = 0 

(6.69) 

Si 0 < z < 1, les d e ux phases, m a r t e n s i t i q ue et a u s t é n i t i q u e, coex is ten t. 

t > 
I'(l)  + C(T) + Kztl 

Ke0 

m = e 

e = e 

<r = #é 

(6.70) 

/'(!) + C(r) + Â eg 
/feo 

et è > 0 
m = e 

e = e 

&  = A'c 

(6.71) 

e = £i!)±ç(ïl±*^ t t,i  + /.(î)i = 0 
A'e0 

Si z = 0, seu le la phase a u s t é n i t i q ue ex is te 

e 

à = 0 

< 0 

¿ = rh = 0 

(6.72) 

i - 0 

e -— e (6.73) 

<j = Kè 
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CT 

a M 

Figure 

¿• «r  *•  

13: Covfbe contrainte-déformation dans le cas dissi/patif. 

am = K 
J'{l)  + C{T) + Kel 

, <Ja = K 
J'(0) + C(T) 

K c'o 

6.3.5 Discussion 

La loi de comportement en vitesse, mentionnée supra, décrit tout le processus de 
changement de phase à l'origine du comportement pseudo-élastique : tant que la con-
trainte n'a pas atteint la valeur am (/i < 0), le matériau reste à l'état austénitique (z = 0 
et z = 0). Une fois cette valeur atteinte (fi = 0), le changement de phase direct commence 
(z > 0). Il se produit à contrainte constante (à = 0) d'une manière comparable à la. plas-
ticité parfaite. Lorsque la phase austénitique est entièrement transformée en martensite 
(z = 1), la transformation directe ne peut plus se produire (z — 0). 

Si maintenant nous effectuons une décharge à partir de cet état, la loi de com-
portement montre que tant que aa n'est pas atteinte (J2 < 0), le matériau reste à l'état 
martensitique ( z = 1 et z = 0). La transformation inverse débute pour a = oa (/2 = 0). 
Elle se produit de la même manière que pour la transformation directe à l'exception faite 
qu'ici z est négatif. 

Supposons que nous arrêtions la charge avant qu'elle n'ait atteint la seconde branche 
élastique et que nous procédions à une décharge, l'état du matériau suit alors une droite 
à l'intérieur de l'hystérésis parallèle aux deux branches élastiques. Le fait que A G C 
interdise à a d'atteindre zéro. Quand A = -l'iz) -f I'(l)  (f2 = 0), la transformation 
inverse se déclenche (i < 0). D'une manière similaire, la décharge peut être interrompue. 
Le matériau aura un comportement analogue au précédent. 

L'aire de la boucle d'hystérésis représente la quantité d'énergie dissipée. Ceci se 
vérifie si l'on calcule la dissipation totale pendant un cycle de chargement. D'une part, 
sur la courbe contrainte déformation l'aire Sh de la boucle est donnée par : 
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et d'autre part, la dissipation totale est obtenue par : 

fT 

D = / didt 
io 

— T 

= j 2 (-/'(* ) + l'(0))zdt + jT {-I'(z) + I'(l))zdt 

= / ' ( 0 ) - / ' ( l ) 

Dans ce calcul nous avons supposé que chaque transformation (directe et inverse)se 
fait en un demi-cycle : z(0) = 0, z ( |) = 1, z{T) = 0). 

L'aire de l'hystérésis est une constante indépendante de la température, ce qui est en 
accord avec l'expérience [7]. Il s'agit d'une caractéristique du matériau proportionnelle à 
€Q qui est justement à l'origine de l'incompatibilité de déformations entre les deux phases. 

6.4 Conclusion 

Un modèle décrivant le comportement des alliages à. mémoire de forme (effet mémoire 
de forme et pseudo-élasticité) a pu être élaboré a.u cours de cette seconde partie. 

Afin de modéiiser ces phénomènes, nous avons choisi d'adopter une démarche ana-
logue à celle développée en première partie en tenant toutefois compte ici du facteur 
température. Cela nous a permis de décrire l'effet mémoire de forme. 

Nous avons par la suite introduit une énergie d'interaction entre phases dont une 
interprétation physique a également été donnée. Considérer que le changement de phase 
se produit de manière irréversible et introduire un potentiel de dissipation qui dépende de 
l'état actuel nous a amenés à modéiiser la boucle d'hystérésis observée expérimentalement 

[6]-
Il est à noter que l'introduction du comportement irréversible a stabilisé le modèle. 

En effet, la figure (6.13) ne montre plus de portions de courbes avec une pente négative. 
Ce modèle peut facilement être étendu au cas tridimensionnel. Il suffit en effet de 

remplacer les variables scalaires par des variables tensorielles [4] [5]. 

(6.75) 

(6.76) 

(6.77) 

(6.78) 
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Modélisation de Pendommagement 
fragile partiel. 
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Chapitre 7 

Présentation du problème 
d'endommagement 

L'endommagement est un phénomène évolutif irréversible dû à l'apparition et au 
développement de défauts (micro-fissuration, micro-vides, ...) au niveau de la microstruc-
ture. Cela se traduit macroscopiquement par une perte de rigidité du matériau [8],[11]. 

Plusieurs modèles ont été proposés pour simuler ce comportement. Ils sont tous 
fondés sur l ' introduction d'une variable interne a(x, t) qui mesure le degré d'altération 
des caractéristiques mécaniques du matériau. Une fois cette variable choisie, le problème 
réside dans la description de son évolution quand un certain critère ( en déformation, en 
contrainte ou en énergie) est atteint. 

Dans le cas où l'endommagement est un phénomène évolutif indépendant du temps 
physique, il est qualifié d'élastique-fragile : le matériau reste élastique mais ces carac-
téristiques mécaniques (module de Young, module de cisaillement ...) sont irréversible-
ment affectées par les déformations auxquelles il est soumis. Suivant que le matériau garde 
ou non une rigidité résiduelle, on distingue l'endommagement partiel de l 'endommagement 
total. Dans chacun de ces cas, la dégradation peut être progressive ou brutale (cf. figure 
7.1) [2], [4], [3],[5|. [11]. 

Nous souhaitons présenter ici un modèle d'endommagement fragile, progressif et 
partiel au sens suivant : un matériau élastique 1 (sain) se transforme localement en un 
matériau élastique 2 (endommagé) via une zone dans laquelle les deux matériaux peuvent 
coexister à l'échelle microscopique (partiellement endommagée) (cf figure 7.2) . Ceci se 
traduit macroscopiquement par une dégradation des caractéristiques élastiques (cf figure 
7.3). Pour ce faire, nous considérons an paramètre interne z qui représente la proportion 
volumique de la partie endommagée (z G [0,1]). Le solide Q se partage par conséquent 
en trois zones : une zone saine (; = 0), une zone partiellement endommagée (0 < z < 1) 
et une zone complètement endommagée (z = 1). (cf figure 7.4). 

Il est clair que ce modèle est très similaire à celui du changement de phase solide/solide 
introduit clans la première partie de ce mémoire. Il suffit de considérer l 'endommagement 
comme étant un changement de phase c'est-à-dire comme la transformation d'un matériau 
sain (phase-mère) en un matériau endommagé (phase-produit). La différence principale 
entre les deux modèles réside dans le caractère irréversible de l'endommagement. Nous en 
tenons compte par le choix judicieux du pseudo-potentiel de dissipation. Ce dernier nous 
permet, sous l'hypothèse du mécanisme dissipatif normal [6], d'écrire la loi d'évolution du 

95 
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G 

a) b) 

c) d) 

*-E 

Figure 7.1: Modèles d'endommagement fragile 
brutal total , 
progressif total, 
brutal partiel, 
progressif partiel. 

paramètre interne z (loi de normalité) sous forme d'une expression en vitesse (i G Nc(A)). 
De ce fait, la nature incrémentale du comportement est mise en évidence et conduit à 
l'étude du problème en vitesse. 

Cette partie s'articule en deux chapitres. Notre objectif, dans le second chapitre, est 
l'écriture de la loi de comportement d'endommagement fragile partiel. Pour y parvenir, 
nous considérons un simple modèle rhéologique en série, et par le biais de la méthode 
des deux potentiels avec des variables d'état liées, nous définissons les forces thermody-
namiques via les lois d'état. L'évolution de l'endommagement est ensuite décrite grâce au 
potentiel de dissipation et au principe de dissipation maximaie de Hil l (loi de normalité). 
Les équations d'état ainsi que leurs dérivées par rapport au temps nous permettent d'écrire 
la loi de comportement en vitesse. 

Une généralisation tridimensionnelle est ensuite étudiée. Nous formulons alors le 
problème d'endommagement pour une structure massive de géométrie quelconque. Les 
champs de contrainte et de déformation solutions devront vérifier un système d'équations 
aux dérivées partielles non linéaires extrêmement difficil e à résoudre. Une première sim-
plification consiste à étudier le problème en vitesse à chaque instant t fixé. La solution 
globale est obtenue par intégration par rapport au temps. 

Le troisième chapitre sera l'occasion pour nous d'expliciter le recours au calcul 
numérique par l'écriture d'un programme de calcul utilisant la méthode des éléments finis 
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Figure 7,2: Solide endommageable partiellement. 

Figure 7.3: Endommagement fragile progressif partiel . 

Figure 7.4: Paramètre d'endommagement. 
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pour simuler ce comportement incrémental. Comme exemple d'illustration, nous traitons 
le problème d'une fissure sollicitée en mode I. Nous nous plaçons en régime permanent 
et nous analysons la distribution d'endommagement au voisinage de la fissure lors de son 
mouvement. Une méthode itérative fondée sur une discrétisation implicite est réalisée. 
Les résultats qualitatifs obtenus sont satisfaisants. 



Chapitre 8 

Loi de comportement. 

8.1 Introduction 
Nous nous intéressons dans ce chapitre à l'écriture de la loi de comportement simulant 

l'endommagement fragile partiel. L'endommagement sera considéré comme un change-
ment de phase irréversible. Nous nous rapprochons ainsi de la formulation mathématique 
introduite dans la première partie de ce mémoire. L'évolution locale du phénomène sera 
par conséquent décrite par la méthode des deux potentiels en présence de liaisons internes. 

Notre modélisation se fonde sur un modèle rhéologique identique à celui utilisé 
précédemment avec toutefois une légère dissemblance. En effet, la signification physique 
des variables d'état n'est pa,s la même. 

Notre étude se limite ici à une description purement mécanique ; le potentiel thermo-
dynamique se réduit en fait à l'énergie mécanique réversible. Le potentiel de dissipation 
associé est une fonction convexe positivement homogene de degré 1 ou autrement dit, 
le système obéit au principe de dissipation maximale en ce qui concerne l'évolution de 
l'endommagement. Nous supposons toujours l'existence d'une zone de transition dans 
laquelle les deux matériaux peuvent coexister. Nous supposons également que seul le 
module de cisaillement est affecté par l'endommagement ; le module de compressibilité 
volumique reste le même pour les deux matériaux, le sain et l'endommagé. 

Nous commençons par écrire la loi de comportement dans le cas unidimensionnel 
pour ensuite passer au cas tridimensionnel. Nous pourrons ainsi formuler le problème 
global d'évolution d'une structure endommageable au sens défini précédemment. Cepen-
dant la loi d'évolution étant une loi en vitesse, le problème s'avère de nature incrémental : 
il nous faut clone suivre de proche en proche l'évolution du système et c'est pourquoi on se 
propose d'écrire le problème en vitesse. Il se présente formellement comme un problème 
d'élasticité non linéaire avec comme inconnues les champs de vitesse. 

8.2 Modèle rhéologique. 

Considérons le modèle rhéologique unidimensionnel à montage en série (cf. figure S.l). 
Il s'agit d'un modèle de ressorts caractérisé par les variables d'état : 

• e : déformation macroscopique, 

• e : déformation locale du matériau sain, 
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Figure 8.1: modèle rhéologique. 

• f : déformation locale du matériau endommagé, 

• z : proportion du matériau endommagé. 

Ce sont des variables liées par des liaisons internes évidentes 

(1 — z)e + zf — e — 0, 

z > 0, 

1-z > 0. 

(8.1) 

(8.2) 

(8.3) 

8.2.1 Lois d'état 
L'énergie de déformation emmagasinée est constituée par l'énergie relative à chaque 

matériau et, éventuellement, par l'énergie d'interaction entre eux : 

On admettra que 

Wdef = (l-z)U(e) + zV{f) + I(z). 

U(e) = lK1e
2 V(j) = \K2j

2 r = ^ i > l 
Z A 2 

(8.4) 

(8.5) 

Ka (a: = 1, 2) étant les modules de rigidité respectifs des matériaux sain et endommagé. 
Pour simplifier, on suppose que la température est uniformément constante (seul 

l'aspect mécanique sera discuté) et que l'énergie d'interaction est nulle. 

Pour tenir compte des liaisons existant entre les variables d'état, on introduit le mul-
tiplicateur A associé à la liaison bilatérale. 

Le lagrangien associé s'écrit : 

£(e, e, f, z, A) = (1 - z)U(e) + zV(f) - A((l - z)e + zf - e). (8.6) 

Notons que les deux liaisons unilatérales ne sont pas prises en considération. L'explication 
en a déjà été donnée dans le premier chapitre de la première partie. Nous la rappelons 
toutefois ci-dessous : 

Si une liaison dépend uniquement du paramètre irréversible, il  n'est pas nécessaire 
d'en tenir compte dans l'expression dû lagrangien pour obtenir la force thermodynamique 
associée à ¡a variable irréversible z. 



8.2 Modele rhéologique. 101 

Nous tiendrons ultérieurement compte de ces liaisons dans l'expression du pseudo-
potentiel de dissipation. 

Les équations d'état s'écrivent : 

£-.c= A = a, (S.7) 

A e = ( l - ~ ) [ r / ' ( e ) - A ] = 0 , (8.8) 

£ , /= z[V'(f)-X] = 0, (8.9) 

- £ „ - -V{f) + U(e) + \(f-e) =-- A, (8.10) 

C,x= (l~z)e + zf-e = 0 . (8.11) 

Il est clair que ces lois permettent de définir les forces themodynamiques (a, A) associées 
à leurs variables duales dans l'expression de l'énergie (e,z). Mais en aucun cas. elles ne 
peuvent décrire l'évolution de l'endommagement. Il nous faudra si l'on souhaite y parvenir 
introduire des lois complémentaires via le pseudo-potentiel de dissipation. Ce sera l'objet 
du point suivant. 

8.2.2 Pseudo-potentiel de dissipation 

Pour que l'irréversibilité de l'endommagement soit prise en compte, on postule que la 
densité d'énergie dissipée par unité de masse suite à la perte locale de la rigidité est égale 
à K,, constante positive caractéristique du matériau. 

Le pseudo-potentiel de dissipation pourra donc être défini comme suit : 

V(z) 

Kz si ¿ > 0 

+oo ^ ¿ <0 (8.12) 

0 < z < 1 

II résulte de cette expression que le pseudo-potentiel de dissipation est convexe (cf. 
figure 8.2), positivement homogène de degré 1 par rapport à ¿, ce qui assure l'indépendance 
du phénomène vis-à-vis du temps. En outre, le caractère irréversible de l'endommagement 
ressort parfaitement. Nous imposons en effet au potentiel des valeurs non physiquement 
admissibles (+oo) pour i < 0 ; z ne peut par conséquent décroître. 

Il faut noter enfin que le potentiel en question n'est pas défini pour z — 1 : 
l 'endommagement ne peut plus évoluer du fait que l'on se trouve en présence d'un matériau 
élastique non endommageable de rigidité A'2 7̂  0 (la charge n'entraîne aucune dissipation), 
d'où le caractère partiel de l'endommagement. 

La force thermodynamique associée à la variable z est donnée par la loi complémentaire : 

A = V,; (S.!! 

8.2.3 Loi d'évolution 

Dans le cas de phénomènes irréversibles indépendants du temps, le pseudo-potentiel 
de dissipation n'est pas différentiable en i -— 0 (parce qu'il est positivement homogène 
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D(z) 

k_ 1 + i 

Figure 8.2: Pseudo-potentiel de dissipation. 

de degré 1 par rapport à cet argument), l'équation (8.13) reste toutefois valable si l'on 
considère Vyz comme un sous-gradient au sens de l'analyse convexe [12]. Un domaine des 
forces admissibles, C, pourra de ce fait être associé au potentiel de dissipation V(z,z). C 
représentant l'ensemble des sous-gradients de V au point z — 0 : 

C = {A/A<K:}  (S. 14) 

Une force associée à i  ̂ 0 par l'équation (8.13) doit donc appartenir à C(z) de manière 
à ce que l'évolution soit donnée par la loi de normalité : 

z = Nc{A). (8.15) 

ou Ne (A) est un opérateur qui associe à tout point 4̂ du bord de C la direction d'une 
normale extérieure (cf. figure 8.3). 

Figure 8.3: mécanisme d'évolution du paramètre d'endommagement. 
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C(z') est souvent défini pax une fonction-critère. Elle s'exprime ici par : 

g = A-JC (8.16) 

de sorte que la loi de normalité s'écrit : 

do 
AdA 

(8.17) 

A = 0 si g < 0 ou g — 0 et g < 0 

A > 0 si g = 0 et g = 0 

(8.18) 

8.3 Loi de comportement en vitesse. 

La nature incrémentale du comportement étudié ressort naturellement de l'équation 
(8.17). Le problème ne peut donc être résolu que pas à pas, via une formulation en vitesse. 
C'est pourquoi une écriture de la loi de comportement sous forme incrémentale s'impose. 
Il s'agit d'exprimer les vitesses des contraintes à et du paramètre d'endommagement i en 
fonction de t. Pour y parvenir, on dérive les équations d'état [(S.7):(8.11)] par rapport au 
temps et on obtient le système suivant : 

£,£eè +C,feè +£,f// + C,(:z +£,£.\A = à, 

C,ee t +£,ee ¿ +£,e/ / +^:f: ~ +£,eA ^ = 0̂  

< £ , /eé +C,feè +£./// +C.J.Z +£ ,/ A À = 0, 

C,ztf. +Czec + £ , , / •/ +C:: i i-£,;_\ A =—A, 

C,\tè +C,\eè +£,\f f +£, . \ -¿ r£,s ,\ A = 0. 

[8.19) 

Ce système, résolu pour chaque valeur de ; ( : = 0.0 < z <  1, z = 1), nous donne 
le résultat prévu : on se place à l'instant t où l'on suppose connus les champs a, e et z 
et par l'entremise de la loi d'évolution (8.17) et des équations d'état, on se propose de 
déterminer les relations qui lient les vitesses de ces quantités, à savoir &, è et z. 

8.3.1 Matér iau sain : z = 0 

Soit un point, matériel appartenant à la partie saine du matériau. Les équations d'état 
donnent dans ce cas : 

e = e 

a — ï\\ f 
(8.20) 

A = U{e) - V(f) - <7{e - f) 

f est arbitraire 
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De cet-état, on suppose qu'un incrément de chargement entraîne une variation de l 'état 
des contraintes, des déformations et du champ d'endommagement. Pour obtenir les rela-
tions qui lient ces différentes quantités, on utilise la loi de normalité : 

• g < 0 (1 sur la figure 8.4) 

Le critère n'est pas atteint en ce point (.4 est à l'intérieur du convexe des forces 
admissibles). Les déformations (ou les contraintes) ne sont pas assez importantes pour 
endommager localement le matériau. Cette condition (g < 0) peut être exprimée en 
fonction de la déformation macroscopique de la manière suivante : 

g < 0 =* • A<fC (8.21) 

avec 

.4 = U(e) - V(f) - a{e - /) (8.22) 

On remarque que A dépend de la valeur arbitraire / . On a donc un ensemble de forces 
admissibles qui doivent vérifier le critère At < K. On entreprend une démarche semblable 
à celle utilisée pour discuter de la positivité des multiplicateurs de Lagrange (cf. le premier 
chapitre de la première paxtie). En effet, il suffit que la force maximale par rapport à / 
vérifie le critère pour que l'on ait : 

V / Af < K. 

Par ailleurs : 

A,f = -K2f + K\e, 
a ou 

A,f = 0 =>  f = -r-e = re (8.23) 
À 2 

et 

A,ff = -Ki < 0. 

Par conséquent, le maximum de A est : 

. 4 = — A i e " - i — K i r t 
9 9 

La condition A < K donne donc : 

2/C 
6 <̂  

A ' i ( r - l ) 

La loi de normalité (8.18) indique dans ce cas : 

i = 0. 

et l'introduction de cette valeur dans le système (8.19), fournit la solution suivante : 
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» g = 0 et g < 0 ( 2 sur  l a figure 8.4) 

Le critère est atteint (A est sur le bord du convexe). Etant donné que nous nous 
trouvons en un état de décharge (g < 0), la loi de normalité fournit : 

¿ = 0 

Rien ne change en ce qui concerne le résultat de la résolution du système (8.19) si ce n'est 
que le critère s'exprime différemment : 

g < 0 =* • À < 0 (8.25) 

Cette condition peut être explicitée en fonction de la vitesse de la déformation macro-
scopique, de la manière suivante : 

À = # i e é - t f 2 / / - A ( é - / ) - À ( e - / ) . (8.26) 

I l suffit de remplacer toutes les variables ainsi que leurs vitesses figurant dans l'expression 
de À par leurs valeurs en fonction de e et é. En effet, les équations (8.20).(8.23) impliquent 
que : 

e - t, \o.Ztj 

f = re. (8.28) 

D'autre part, la dérivée par rapport au temps de l'équation (8.8) donne : 

(1 - z)[A'ié - À] - ¿[/vie - A] = 0 

or z — 0 et z = 0 (loi de normalité), d'où : 

Kxè = A (8.29) 

En outre, en dérivant par rapport au temps l'équation (8.11) et en remplaçant z et i par 
leurs valeurs nous obtenons : 

é = e (8.30) 

d'où : 
À = (A'i - RVjrté 

par conséquent, puisque K] > A'-2, on a : 

A < 0 = ? ee < 0 

Ceci est en parfaite correspondance avec la figure (8.4), le point 2 montre en effet que la 
décharge correspond bien à ce < 0 . 

file:///o.Ztj
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• <7 = 0 et <7 = Q (3 sur la figure 8.4) 

Le critère est maintenant atteint au point considéré (A), cela est suivi d'une charge. 

L'endommagement évolue suivant la loi de normalité : 

le multiplicateur A est déterminé par la condition g = 0 qui se traduit dans notre cas 
par : 

À = 0. (8.32) 

En reportant cette condition dans le système (8.19), on obtient par la résolution de celui-ci 
la loi de comportement incrémentale suivante : 

0 é = f = 0 
( r - l ) e 

Les résultats obtenus imposent quelques remarques : les vitesses des déformations lo-
cales sont nulles (é = / = 0). Ceci est lié au fait que l'endommagement se produit à 
contrainte constante d'une manière comparable à la plasticité parfaite. L'évolution de 
l'endommagement est donc fonction de la vitesse de déformation macroscopique é. 

8.3.2 Matér iau partiellement endommagé : 0 < z < 1 

On suppose maintenant qu'on se place dans un point partiellement endommagé (z =é 0). 
La démarche reste la même et les équations d'état donnent : 

A = a, (S.33) 

j  = _ rJ-—, (8.34) 

(8,35) 

a = ^ , (8.36! 
(l-zi + rz' 

A = U{e)-V(f) + \{f-e). (8.37) 

• g < 0 ( 4 sur la figure 8.4) 

Comme pour le cas précédent (z = 0), nous commençons par calculer la force 
thermodynamique associée à ~ : 

A=^K2e
2- h2f

2 + X(f - e). 

En remplaçant e . f , A par leur valeurs données par (8.33) (S.34) (8.35) et (8.36) dans ,4. 
on obtient : 

, 1 Kie2(r-l) 
" 2{rz + (l-z))Z-

(1-

(1-

- z) + rz 
e 

- z) +rz 
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La condition exprimant que le critère n'est pas atteint s'écrit maintenant en fonction de 
la valeur actuelle de z par : 

g < 0 ==>  A < K. 

et la loi de normalité donne : 

Le système devient: 

\\2 2K(rz + (l-z)) 
e < Ki 

u -  ̂ - a v e c r- A , K\(r-1) 

i = 0 

A 0" , 

( l - ^ A V - + {-Kxe + \)z - (l-z)X =0, 

zK2f + (K2f + X)z zX = 0, (8-38) 

(-I< ie + X)è + (K2f-X)f - (f-e)X =-À, 

(1 - z)è + zf + (f - e)z = é. 

En reportant la valeur de i dans ce système et en le résolvant, on obtient le résultat 

suivant : 

A o\ 

a 

(1 

(1 

re 
— z) + rz 

è 
- z) - rz 

Kyè 

(1 — z) 4- r: 

(8.39) 

(8.40) 

(8.41) 

ÍS.42) 

La présence da la valeur actuelle de z dans ces formules nous éclaire sur le caractère 
partiel de l'endommagement, En effet, l'hypothèse selon laquelle nous avons admis que 
les deux matériaux (sain et endommagé) peuvent coexister dans la zone de transition est 
à l'origine de cette présence. En un point de cette zone, le matériau a un comportement 

\ K\Ki 
élastique mais de rigidité K--< < h(zi = — r—- < Ai -1 ö ' hyz + (1 - z)R2 

• 3 = 0 et g < 0 ( 5 sur la figure 8.4) 

Les résultats sont exactement les mêmes que pour le cas précédent. Nous exprimons 
seulement les conditions traduisant le fait que le critère est atteint (g = 0), mais que cela 
est suivi d'une décharge (g < 0) : 

</ = 0 A 

e2 = 
2/C((l 

.43) 

i) + rz)2 

Ki(r-l) 
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et un simple calcul, semblable au cas z — 0 montre que 

g < 0 =4*  À < 0, (8.44) 

=>  eé < 0. (8.45) 

• g = 0 et g = 0 ( 6 sur la figure 8.4) 

Il s'agit d'un point de la structure partiellement endommagée, dans lequel le critère 
est atteint, en état de charge. L'endommagement évolue avec une vitesse z donnée par : 

i = Ap-. (8.46) 
oA 

Les conditions g = 0 et g = 0 s'expriment respectivement par : 

2 2£(r(l - z) + z)2 . . 
e2 = — ^ ; . ' v 8.47x! 

K2 (1 - î-; v 

„4 = 0 (8.48) 

Par conséquent, la résolution du système (8.38) donne : 

a = 0 / = 0 ¿ = 0. 

- _ ¿(X1 ~ z) + rzj 
""  ~ (r  - l ) t 

8.3.3 Matéria u complètement endommagé : z = 1. 

D'après l'expression du pseudo-potentiel de dissipation et l'hypothèse selon laquelle. 
pour z — 1, le matériau est élastique de module de rigidité K2) l'endommagement ne peut 
plus se produire. Ainsi, la vitesse d'évolution de z est identiquement nulle : 

i = 0. 

Les équations d'état donnent dans ce cas : 

f — f a = Kit e est arbitraire 

et la résolution du système (8.38) permet d'obtenir la loi de comportement incrémentale 
suivante : 

f = è à — K2è. 

8.3.4 Résumé 

Les calculs développés ci-dessus peuvent être résumés de la manière suivante : 



8.3 Loi de comportement en vitesse. 109 

| Si z = 0 j 

k¡ < E{o) 

|e| = E(0) et ce < 0 

|el = £(0) et .4 = 0 

Si 0 < z < 1 

E{z) 

¡e¡ = E(z) et eè < 0 

|e| = E(z) et .4 = 0 

i = 0 

^ à — K-, e 

e = c 

i = 0 

i (j = A:ié 

é = ê 

é 
z = ( r - l ) e 

< (7 = 0 

é = / = 0 

i = 0 

/ 

<7 

(1 

(1-

re 
- z) + rz 

é 
- z) + rz 

a-

f = 
re 

" ( 1 -

( 1 -

~ i l -

e al 

- z) + rz 
¿ 

- c) +rz 
I\\é 

- z) + rz 

-z) + rz) 

De 

à = 0 

(8.49) 

(8.50) 

(8.51) 

(8.52) 

(8.53) 

(8.54) 

é = / = 0 
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Si z =± r 

i = 0 

f = è 

à = K2 

fS.55̂  

2t 

E{z) = 
lK(rz + (l - z)) \\2 

Ce qui conduit à la courbe contrainte-déformation de la fig.(8.4) (seuls les points situés 
dans le quadrant (a > 0, e > 0) sont représentés). 

*- e 

Figure 8.4: Courbe contrainte déformation. 

Ces calculs seront ultérieurement généralisés dans le cas tridimensionnel. Nous 
formulons par conséquent le problème en vitesse nécessaire à l'analyse numérique des 
structures à endommagement fragile partiel. 

8.4 Généralisation tridimentionnelle 

Si on suppose, afin d'alléger le formalisme, la température uniforme, l 'état local du 
matériau se trouve défini par la déformation macroscopique e, les déformations locales : 
e pour le matériau sain. / pour le matériau endommagé ainsi que la variable interne z 
représentant la proportion volumique du matériau endommagé. On définit le potentiel 
thermodynamique associé à chaque phase par : 

1 
U(e, 8) = ¡i\e : e + -KO' (8.56) 

V(fJ)^¡i2f-f + ~K9¿ (8.57) 
1 • y n'ï 

ßa (a = 1, 2) étant les modules de cisaillement respectifs de chaque phase et 9 la trace du 
tenseur déformation. 
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Gomme dans le cas unidimensionnel, les contraintes existant entre les variables 
d'état s'écrivent : 

(1 - z)e + zf - ed = 0 

z > 0 

1-z > 0 

ed désigne la partie déviatorique du tenseur déformation. 
La densité d'énergie de la structure est par conséquent : 

Wdef = (1 - z)U + zV 

(8.58) 

(8.59) 

(8.60) 

(8.61) 

Nous supposons que l'énergie d'interaction entre les deux phases est nulle 

On introduit le tenseur des multiplicateurs À associés aux liaisons bilatérales. Le 
lagrangien associé s'écrit : 

C = (1 - z)U + zV - A(( l - z)e + zf - ed). (8.62) 

Le tenseur des contraintes de Cauchy a et la force thermodynamique A associée à la 
variable d'endommagement z dérivent des lois d'état : 

er = £ ,e v^H. — .*£-<• i (8.63) 

Puisque le paramètre d'endommagement est toujours un scalaire, nous gardons la même 
définition pour le pseudo-potentiel de dissipation, à savoir : 

/Ci 

V(¿) = < +OG 

.Si • > 0 

si z < 0 (8.64) 

0 < z < 1 

Le convexe des forces admissibles est par conséquent défini comme suit : 

C = {A/A < JC} 

La loi d'évolution s'écrit : 

A 
dg 

avec 

A = 0 si g < 0 ou {g • — 0 et g < 0) 

A > 0 si g = 0 et g =• Q 

g = A-K 

(8.65) 

(8.66) 

(8.67) 

(8.68) 
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Figure 8.5: Structure à endomrnagement fragile partiel . 

8.5 Formulation du problème d'endommagement 
Nous considérons, sous l'hypothèse des petites perturbations, un solide occupant une 

région bornée de l'espace Q € TV' (n = 1.2,3). Ce solide est soumis à des forces de 
volumes fd(x,t), t e [0,T] T > 0, des forces surfaciques F (x,t) sur une partie dFQ du 
bord dQ, (de normale extérieure n) de il , et des déplacements donnés ud(x, t) sur la partie 
complémentaire d^Q, de dQ, (cf. figure 8.5). Nous supposons que le solide est constitué 
d'un matériau endommageable suivant la loi établie dans le paragraphe précédent (8.62) 
à (8.67). 

Afi n de connaître l'évolution du comportement de la structure durant l'intervalle de 
temps [0, T] , nous sommes amenés à résoudre le problème aux limites quasi-statique et 
non linéaire (V) suivant : il s'agit de trouver u(x,t), cr{x..t) et z(x,t) définies pour tout 
x 6 Q et 0 < t < T et satisfaisant : 
les équations d'équilibre 

diva- + fi(x, t) = 0 dans QX\0, T] (8.69) 

les conditions de compatibilité 

e(u) = ~ [ V u + (Vuf] dans ÎL\'[0 , T\ (8.70) 

les relations de comportement (8.62) à (8.67) 

(8.71) 

les conditions aux limites 

a-.n = Fd sur dFQX[0,T} (8.72) 

u = ud sur dunX%T] (8.73) 
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les conditions initiales 

u(x, 0) 

z(x, 0) 
u0{x) 

z0(x) 

dans Q 

dans Q 

(8.74) 

(8.75) 

I l est clair qu'une résolution directe du problème aux limites s'avère difficile. Une 
première simplification consiste à étudier pour chaque t fixé, le problème partiel suivant 
appelé problème en vitesse. 

8.6 Problème en vitesse 

Supposons que à un instant t donné au cours du processus de déformation du solide, soit 
connue la distribution des contraintes et de l'endommagement, notre attention se porte 
alors sur la réponse du solide pour une variation infinitésimale du chargement extérieur 

• d • d 

représentée par les vitesses des forces volumiques fv(x,t), des forces surfaciques F (x,t) 
sur une partie dpÇt du bord dQ (de normale extérieure ri)  de Q et des déplacements 
donnés ùd(x, t) sur la partie complémentaire duQ de dQ. 

8.6.1 Loi de comportement en vitesse. 

Avant de formuler le problème à résoudre, nous nous proposons , comme dans le cas 
unidimensionnel, d'écrire la loi de comportement en vitesse : nous supposons connue la 
vitesse de déformation e ; il s'agit alors de déterminer les vitesses <x, i , è et / en fonction 
de è, e et z. La démarche est exactement la même que dans le cas unidimensionnel. Nous 
donnerons ici uniquement les résultats des calculs (le lecteur trouvera les détails en annexe 
C ) : 

\Siz = o] 

|e(i! < E(0) 

0 

S = 2¡i\€a 

P =-- KO 

e -» e" 

(8.76) 

ed\ = E(0) et A < 0 

z = 0 

S = 2ßle
a 

P = KO 

e=:ed 

(8.77) 
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\ed\ = E(0) et À = 0 

SiO <1\ 

kd :ed 

S — 2/ix 

P = K6 

(??- l )ed : ed 

èd'(ed : ed) - (èd : ed).ed 

ed : ed 

èd(ed : ed) - (èd : ed).ed 

f = n 

ed:ed 

èd(ed : ed) - (èd : ed).ed 

ed : ed 

(8.78) 

\ed\ < E{z) 

z = 0 

/ = 7 
?/e 

c — -i,. 

(1-

(1 -

0 , ,•  

- 2) + ''?-? 
ed 

- z) + 772 

ed 

{l-z) + vz 

P = KB 

(8.79) 

£( ÍT ) et .4 < 0 

0 

/ = 

\ e = 

ne 
{\-z) + r¡z 

€d 

(1 - z) + r¡z 

S = 2ßi-—-

P = K\ 

:) + rjz 

(8.80) 

£(z) et .4 = 0 

àd : ed((l — z) -f 77z) 

O — -fli 

'r>-  l)ed : eá 

èd(ed : ed) - (ed : ed).ed 

1 - z) + ??z)ea : e rf . ,d 

P= KO 

ed(ed : ed) - (ed : ed).ed 

( ( I - S H ' / Î Z V ^ 

ed(>d : ed) - \ed : ed).ed 

f = >l-T7 ((1- z) + J]z)ed :ed 

(8.81) 
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Si 2 = 1 

2 = 0 

S = 2ß2a
d 

(8.82) 

P = K6 

=  V ed : e\E(z) = 
JC{r¡z + (1 - z))2 

M i ( ? ? - 1) 

8.6.2 Formulation locale du problème en vitesse. 

La structure incrémentale des lois de comportement nous permet de discuter la réponse 
incrémentale de la structure associée à une vitesse des données à partir d'un état actuel 
quelconque. D'une façon plus précise, il s'agit de déterminer les champs de vitesses & , 
i , ê lorsque l'on impose une vitesse des données en force et en déplacement. Ces champs 
permettent de mieux comprendre révolution de la structure étudiée. 

A chaque instant, l 'état actuel, c'est-à-dire les contraintes, les déformations et le 
champ d'endommagement, étant supposé connu, on souhaite déterminer les champs de 
vitesses & , i , ¿ en fonction de l'état actuel et des vitesses de données : 

& = &{o-,z,e:fv,F ,ùd) 

è = &(cr,z,e,fv,F ,ùd) 

z = z(<r,z,e,ftFd,ûd) 

(8.83) 

(8.84) 

(8.85) 

Cette dépendance est évidemment assez complexe. Elle correspond à la résolution du 
problème aux dérivées partielles qui consiste à déterminer <r, i et il  vérifiant : 
les équations d'équilibre 

div& + fv(x. t) = 0 dans il 

les conditions de compatibilité 

è(ù) = - [V i t + ( V u ) 2 ] dans fi 

les relations de comportement en vitesse (8.76) et (8.82) 

les conditions aux limite; 

an = 

u • = u 

sur dFil 

sur duQ 

(8.86) 

.87) 

(8,88) 

(8.89) 

(8.90) 

Il s'agit d'un problème aux dérivées partielles non-linéaire. La non-linéarité provient 
cle la loi de comportement en vitesse. En effet, la correspondance é, à n'est pas linéaire. 

Ces équations sont celles de l'élasticité non-linéaire, avec comme variables les champs 
de vitesse. 
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8.7 Analyse de stabil ité. 
Nous appliquons, dans ce paragraphe, ies résultats généraux de l'analyse de stabilité 

et de bifurcation des systèmes dissipatifs (cf. Nguyen Q.S [15]) à l'étude de stabilité du 
matériau à endommagement fragile partiel. 

8.7.1 Rappel des résultats. 

Soit un système défini par les paramètres q(u, a) où u représente les paramètres 
réversibles, a les paramètres irréversibles, et A(i) un paramètre de contrôle (en force 
ou en déplacement). On désigne par W(q, A) l'énergie libre du système et par V(à, q, A) 
son pseudo-potentiel de dissipation tel que (voir chapitre 1) : 

A = V,á (a, à). (8.91) 

Dans le cas où le processus est indépendant du temps physique, V est positivement ho-
mogène de degré un : 

Vm > 0 î>(mà, q, A) = mV{à, q, A) (8.92) 

L'évolution quasi-statique du système est obtenue par la résolution des équations sui-
vantes : 

W,u = 0, (8.93) 

A = - W , a , (8.94) 

à = NC{A), (8.95) 

q{0) = q°. (8.96) 

Etant donné la nature incrémentale de la loi de normalité, nous sommes amenés à étudier 
le problème en vitesse. Ce dernier peut être formulé sous la forme d'une inéquation 
variationnelle. En effet, on montre [15] que pour un incrément de chargement A donné, 
la vitesse (ù.à) est solution de l'inéquation suivante : 

(WÎUU M + W,ua .à + W,uX .X).6u + (W,UQ .u + \V,aa .à + W,oA .X).(6a - a) 

+q(V,q (6a, q, A) - V.q (a, q, A)) -f X(V,X (¿a, 6q, A) - V,x (à, èq, A)) > 0 

V 6q e Uad. (8.97) 

Uad désigne l'ensemble des vitesses admissibles avec les données en déplacement. 

Il est établi dans [15] qu'une condition suffisante de stabilité d'un état d'équilibre du 
système est fournie par la condition d'existence d'une solution (ù,à) associée à A. Ceci 
s'exprime par l'inéquation variationnelle suivante : 

6q.W,qq.6q + 6qV,q(6a,q,\)>OV6q G Uad. (8.98) 

Pour un système avec liaisons internes, cette condition peut s'écrire en fonction du 
lagrangien associé : 

ôq.Cm .Sq + 6qV,q {Sa, q, A) > 0 V 5q G V0. (8.99) 

V0 = Ibq G Uad et 6q compatible avec les liaisons internes.}-



8.8 Conclusion 117 

8.7.2 Application au modèle d'endommagement. 

.Nous rappelons que le lagrangien du système ainsi que son pseudo-potentiel de dissi-
pation sont donnés par : 

£(e, e, f, z, A) = (1 - z)U(e) + zV(f) + I(z) - A((l - z)e + zf - e). (8,100) 

avec 

L/(e) = ^ e 2 V{f) = \K2p r = | ± > 1. (8.101) 

et 
( 

V{z) = 

tCz si z > 0 

+oo si i < 0 (8.102) 

0 < z < 1 

Nous adoptons la notation suivante : 

q = (e, e, /, z),6q = (6e, 6e, 6f, bz) 

Dans la zone de transition, 0 < z < 1, le critère de stabilité s'écrit : 

(1 - z)R\6e2 + zK26f2 + I"(z)6z2 > 0 V 6q e VQ 

y0 = {8q/6z{f - e) + (1 - z)8e + zôf - 6e = 0 et ôz > 0.} 

Nous sommes amenés à étudier la positivité de la seconde variation du lagrangien. Ceci 
est dû au fait que le potentiel de dissipation ne dépende pas de l'état actuel, le second 
terme de l'inéquation (8.99) étant nul. La stabilité du matériau, à contrainte contrôlée, 
n'est donc assurée que s'il existe une énergie d'interaction convexe par rapport à z. Ceci 
se manifeste sur la courbe contrainte déformation par une pente positive dans la zone 
de transition. Mais cette situation peut également être obtenue à I(z) = 0. Il suffit de 
considérer un potentiel de dissipation dépendant de l'état actuel via la valeur de z. Nous 
pouvons par exemple prendre un seuil d'endommagement Kl dépendant d'une manière 
croissante de z. Ceci est comparable à l'écrouissage positif en plasticité. Le critère de 
stabilité devient : 

(1 - z)Kl6e2 + zK28f + K,z 6z2 > 0 V 6q G V0 

La stricte positivité est également assurée dans ce cas. 

8.8 Conclusion 

Après avoir généralisé la loi de comportement en vitesse dans le cas tridimensionnel, 
nous avons formulé le problème d'endommagement fragile partiel. Il s'agit d'un problème 
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incrémental. Il est donc nécessaire de tenir compte de l'histoire de l'évolution dans sa 
totalité avant l'instant t pour trouver la solution à cet instant. Le problème est déterminé 
pas à pas via le problème en vitesse se présentant formellement comme un problème 
d'élasticité non-linéaire, si ce n'est qu'ici les inconnues sont des champs de vitesse. 

Dans le cas général de chargement et de géométrie, la résolution analytique du 
problème en vitesse est elle-même assez difficile, le recours au calcul numérique s'avère 
par conséquent inévitable. 

Nous proposons, dans ce qui suit , un programme d'éléments finis simulant ce com-
portement. 



Chapitre 9 

Simulation numérique 

9.1 Introduction 

Nous avons vu que la résolution directe du problème d'endommagement n'est pas 
simple. Cette difficulté est due à la non-linéarité de la loi de comportement. Une sim-
plification possible consiste à étudier le problème en vitesse, puis par une intégration par 
rapport au temps, à remonter à la solution globale. 

Nous présentons dans ce chapitre un algorithme itératif permettant d'analyser numé-
riquement le problème en question. L'algorithme est comparable à celui de l'élastoplastici-
té dont la convergence théorique a été démontrée par Nguyen Quoc Son [14]. La méthode 
consiste à résoudre, à chaque itération, un problème élastique a,vec des caractéristiques 
mécaniques dépendant des valeurs du champ d'endommagement de l'itération précédente 

Comme support de présentation, nous avons choisi d'analyser la distribution des 
contraintes et de l'endommagement lors du mouvement permanent d'une fissure en mode 
I dans un milieu partiellement endommageable. 

Une fissure dans un solide est en général idéalisée par une surface de discontinuité 
dont le front est une ligne telle que les déformations tendent à l'infini au voisinage de cette 
ligne. Dans la réalité, le voisinage de la fissure est endommagé et microfissuré sur une 
certaine épaisseur. Selon notre modélisation, le solide comporte trois zones. Une première 
zone, le long des lèvres de la fissure, où le matériau est complètement endommagé (z = 1). 
une deuxième zone partiellement endommagée (0 < z < 1) et enfin une troisième zone 
saine (z = 0). 

Nous donnons une formulation du problème de mouvement permanent de fissure. Ce 
dernier revient à résoudre un problème de type élastique avec une loi de comportement 
non locale. Une méthode itérative basée sur une discrétisation implicite est réalisée. Cette 
méthode trouve son origine dans un algorithme élastoplastique stationnaire que l'on doit 
à Nguyen Q.S [16] et formulé initialement pour un matériau élastique parfaitement plas-
tique. Dang Van et Maitourna.m [7] l'ont étendu au cas du matériau standard écrouissable 
afin de traiter le problème du rail. 

Les résultats numériques obtenus témoignent du fait que le modèle d'endommagement 
peut se prêter à une simulation numérique. 

119 
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9.2 Position du problème 

Nous considérons le mouvement permanent d'une fissure sollicitée suivant le mode 1 
en déformation plane (cf. figure 9.1). 

TTTTT+TTTTTTT 

Figure 9.1: Plaque fissurée sollicitée en mode I. 

Il s'agit d'une plaque de hauteur 2h et de longueur infinie suivant x'Ox, soumise à 
des efforts de traction q sur les bords inférieur et supérieur (cf. figure 9.1) . La fissure 
est centrale et correspond à la demi-droite x'O. Les contraintes à l'infini suivant x'x sont 
nulles. Le matériau est supposé initialement sain, sans endommagement. 

Nous cherchons à déterminer les champs de contraintes, de déformations et d'endom-
magement dans le voisinage de la fissure, à l'état permanent en postulant l'existence de 
celui-ci. 

9.2.1 Hypothèse du régime permanent 

Nous faisons l'hypothèse du régime permanent par rapport au repère lié à la pointe de 
la fissure. Cela signifie que, pour un observateur lié à ce repère, les grandeurs physiques 
sont indépendantes du temps. Il s'en suit que la dérivée particulaire d'une quantité A liée 
à la matière devient : 

À = -ÍA,X (9.1) 

où / est la vitesse d'avancement de la fissure et x la coordonnée selon ex. 
Cette dernière relation est une conséquence de l'hypothèse de petites perturbations. 

Nous allons l'établir dans ce qui suit. 
R est le référentiel lié à la pointe de la fissure dans lequel le problème est stationnaire, 

H* , le référentiel se déplaçant à la vitesse —/ par rapport à R. Les repères choisis dans 
les deux référentiels coïncident à l'instant initial. 

On se place en variables eulériennes. Un point matériel M de la configuration de 
référence (à l'instant initial) va occuper la m dans la configuration actuelle (à l'instant t). 
Soit M* le point géométrique de R? coïncidant avec la de M de R (cf. figure 9.2). 

On a : 

Om = OM + MM* + M*m 
¿' = X* + l(t) + r\X\t) 

(9.2) 

(9.3) 
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R 

KO 

Figure 9.2: a) Etat de référence initial 

% __ r)r>_ 
l'T ~~ dt 

La vitesse absolue du point m est donnée par : 

vl = vl
r.~ i{î  ) 

La dérivée particulaire d'une grandeur A liée à la matière s'écrit 

À 

b) Etat actuel. 

dA  ̂ {dA_ 

~dt^v~dr-
dA 

~dt + r: Ht)) 
dA 

'dx1 

(9-4) 

(9.5) 

(9.6) 

(9.7) 

L'hypothèse du régime permanent permet d'annuler toutes les dérivées par rapport au 
. dA 

temps et l'hypothèse des petites perturbations permet de négliger le produit (v[—-r) par 
' dx1 

• dA 
rapport au terme ( — / ( t ) -— ). On retrouve alors la relation (9.1), 

dx1 

Dans le repère local X = x — l.Y = y, il s'agit de déterminer les champs <r(A, Y)., 
e(X.Y), z(X,Y) vérifiant les conditions suivantes : 
• conditions statiques : 

conditions de liaison 

• conditions aux limites 
- dues à la fissure : 

diva = 0 

u2(A',0) = 0 pour A > 0 

(9.8) 

(9.9) 

a22(A', 0) = 0 CTI2(A'. 0) = 0 VA < 0 (9.10) 
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- dues aux chargements : 

a22(X,h) = q £712(A',/i) = 0 VA' > 0 (9.11) 

- à l'infini : 

X —» +oo a i2 = ""n = 0 cr22 = q (9.12) 

X —>  —oo a i2 = Un = 0 a 22 = 0 (9.13) 

• La loi de comportement : l'hypothèse du régime permanent affecte la loi de comporte-
ment. Nous avons établi dans le chapitre précédent que cette dernière s'écrit : 

tr = 2ß(z).ed + KO (9.14) 

Dans la zone endommagée correspondant à g (A) = 0, la règle de normalité est vérifiée : 

i = A£. (9.15) 

Le multiplicateur A est, donnée en fonction de è par : 

A = « 1 - '> + "'> < ^ > (9.16) 
(77 - l ) ed :ed y ' 

< ëL : ë > désignant la partie positive de kd : ed. 

Or, en régime permanent, z = —lz,x, èd = -led,x ; nous avons donc quelle que soit la 
vitesse d'avancement /, la relation : 

{(l-z)+yz)<ed,x: ë > 

('ï] - 1) ë : ea V {X,Y) ^ = ^ - ^ - ^ 1 ^ ^  ̂ (9-17) 

Nous supposons d'autre part que le matériau est initialement à l'état naturel sans endom-
magement, ce qui revient à : 

li m z(X,Y) = 0 V Y (9.18) 
X~*+oo 

Les équations (9.17) (9.18) permettent de calculer z(X< Y) à partir de la répartition de la 
déformation e(Ar, Y). Nous obtenons en effet : 

[r¡-l)z. x <ed
yx;e

d> 

(• q-l)z + l ed : ë 
Í9.19! 

T^—T^ )̂4C - / ^-f^tt.YW (9.20) 
x (r? — 1)^ + 1 „/.Y ed : ed 

30 ^ - ^r f . , ( i 

[ln(C,-l), + l) ] r = /Y ^ T T ^ s ^ ' ' ^ (9" 2 1^ 

d'où 
< ed.,. : erf > 

eJx ed : ë - 1 , 
Ï ( X , y ) = ? r- (9.22) 

v'? ~~ l) 
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Remarque 
< ef/,x : e

d > 
Dans le cas d'une charge, la quantité j - — - est integrable et on obtient : 

A"  ( 7 7 — 1 )2 + 1 Jx ea : ea 

[lni(7?-l)z + l)]£°° - [In s/ed : ed]+~ (9.24) 

we"*  : ea'(Ar) - ,/7d : e^'+oo) 
d'où z(X,F) - -*  i - ^ X 1_ i. (9.25) 

(77- lWe* : ed(+oo) 

Cette formule ressemble beaucoup à celle obtenue pour le cas réversible (cf. chapitre2 de 

¡a première partie) avec E = Jed : ed(+oo). F = 77 yed : ed(+oc). Ceci est logique du fait 
que, dans le cas de charge, le calcul ne fait pas la différence entre un phénomène réversible 
et, irréversible. 

La formule (9.22) montre que l'état d'endommagement ea un point (X,Y) dépend de 
l'état de déformation en amont aux points (Ç,Y),X < c," < +00 Ce qui est physique-
ment naturel. Le problème à résoudre est, par conséquent, élastique avec une loi de 
comportement non locale. 
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9.3 Algorithme de résolution 

On effectue le calcul numérique sur un domaine fini discrétisé. Les points de discrétisa-
tion où sont définis les déplacements sont les intersections de deux familles de lignes respec-
tivement parallèles et orthogonales à Ox. Les points de gauss où sont déterminés les con-
traintes, les déformations et l'endommagement sont alignés dans la direction d'avancement 
de la fissure. Les points de même ordonnée Y sont numérotés dans la direction opposée au 
mouvement (cf. figure 9.3). Pour une côte Y donnée, zn est la valeur de l'endommagement 
au point de gauss numéroté n. Connaissant la valeur de z à l'infini , la relation (9.22) per-
met de définir partout l'endommagement z(e) et la contrainte associée à un champ de 
déformation e. 

n+l 

Figure 9.3: Discrétisation spatiale par éléments finis. 

Le problème sera résolu par itération successive selon le schéma suivant : 

- on commence par résoudre un problème élastique en supposant le matériau initiale-
ment sain (/i} , K); 

- on détermine à l'itération i les distributions d'endommagement ¿(e*) et de force 
thermodynamique A{é) associées à la déformation totale é. 

- el+ 1 est alors la solution du problème élastique avec des caractéristiques mécaniques 
(ß(z(e)),K) dépendant de z{é) ; 

- on arrête le processus lorsque la force thermodynamique A{ë+1) vérifie le critère avec 
l'erreur voulue. 

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que l'hypothèse du régime perma-
nent concerne uniquement la loi de comportement. Nous proposons sa discrétisation de 
la manière implicite suivante : 

ffn+l 

¿n+i 

2ß(zn+1)efl+l  + K8n+1 

A dg 

dAn+i 
A > 0 g(An+1) < 0 \g(An+1) = 0 

(9.26) 

Concevoir une pareille discrétisation revient à écrire la loi de normalité au point d'arrivée 
n + l ; elle assure le respect du critère d'endommagement dans toute la structure. 
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L'algorithme de calcul correspond aux étapes suivantes : 

i) première étape 

Nous commençons par déterminer la solution purement élastique en supposant que 
la structure est initialement saine, donc élastique, avec des constantes élastiques ßi,K : 
cel, <j d et Ael. On note e1, a\ A\ zl les solutions à l'itération i. 

ii ) deuxième é tape 

On initialise : a1 = ael, e1 = é\ zl = z(+oo) = 0, A1 = Ael. 

iii ) troisième é tape 

Nous définissons : 

/ .. \ d(i) d(i) 
A* _ M l ( ^ ~ l ) e n +l  : en+l 

((V-l)z)Í+l)  + l)* 

Si g (A*) < 0, alors l'élément n + 1 ne s'endommage pas et on a : 

r ( ' + ! / _ ~(H-1) 

Si g(A") > 0, alors : 

iii ) quatr ième é tape 

Les équations (9.27) (9.28) permettent de calculer zl+i  en tout point- Le problème 
élastique avec (^(z1^1), K) est résolu. Un champ de déformation cinématiquement admis-
sible ei+ 1 , un champ de contrainte statiquement admissible <r!+1 et un champ de force 
thermodynamique *4'+1 sont déterminés. Si Al+l  vérifie le critère, alors la solution est 
bonne ; sinon on revient à la troisième étape. 

Remarque -.Nguyen et Rahimian [16] ont étudié ¡e même problème pour un matériau 
parfaitement plastique. Ils ont présenté un algorithme de même architecture, fondé sur une 
discrétisation implicite. Nguyen [14] a étudié la convergence théorique du schéma implicite 
dans le cas de l'élastoplasticité et a prouvé sa convergence dans le cas de Fécrouissage 
positif. Dang Van et Maitournam [7]  et Maitournam. [9]  ont présenté une application pour 
l'analyse des structures soumises à des roulements répétés. 

x( i+l ) A- dg 
dAn +i 

(9.27) 

(9.28) 
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9.4 Résultats numériques 
Le maillage a été réalisé à l'aide d'un mailleur automatique de MODULEF. Nous nous 

intéressons au domaine proche de l'extrémité de la fissure. Le maillage dans cette zone 
est plus dense que dans le reste de la plaque (cf. figure 9.4). 

La solution est obtenue par approximations successives en recalculant à chaque 
itération la matrice de rigidité qui dépend du paramètre d'endommagement z. La con-
vergence est obtenue au bout d'une dizaine d'itérations. 

L a figure (9.5) montre les isovaleurs du paramètre d'endommagement z. Nous re-
marquons que l'endommageaient, lors du mouvement de la fissure, est bien simulé par la 
zone rouge \^z ~- 1). L'hypothèse du régime permanent explique que l 'endommagement 
apparaisse tout au long de la fissure : la fissure se "rappelle'', lors de son mouvement, 
de son état antérieur. La zone de transition correspondant aux valeurs 0 < z < 1 se 
situe le long de l'interface entre les deux matériaux (sain et endommagé) simulant ainsi 
le caractère progressif du phénomène. 

Sur les figures (9.6) et (9.7) sont représentées les isovaleurs respectivement des con-
traintes et des déformations équivalentes, maximales à la pointe de la fissure (ce qui est 
physiquement naturel). La forme des isovaleurs se rapproche de celle de la zone plastique 
en déformation plane pour un matériau élastoplastique. 
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9.5 Conclusion 
Le modèle d'endommagement peut se prêter à une utilisation numérique. Nous avons 

considéré pour le montrer le mouvement permanent d'une fissure pour un matériau en-
dommageable partiellement à notre sens. Un programme de calcul stationnaire, fondé 
sur un algorithme implicite a été mis au point. Les résultats qualitatifs obtenus sont 
satisfaisants comme le témoignent les figures (9.5)(9.6)(9.7). 
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Conclusion genérale 

Le changement de phase est un phénomène à prendre en considération lorsque Ton 
souhaite expliquer le comportement de certains matériaux solides, notamment celui des 
matériaux à mémoire de forme. 

C'est dans le cadre de la théorie des matériaux standards généralisés que nous avons 
choisi de décrire ce comportement. 

Nous avons, dans un premier temps, pris soin d'étendre la méthode des deux po-
tentiels, en envisageant le cas où les variables d'état sont liées. Ces liaisons, nous en 
avons tenu compte, dans un souci de simplicité, selon le formalisme des multiplicateurs 
de Lagrange. Les équations d'état ont pu alors être écrites en fonction du lagrangien. Le 
potentiel de dissipation nous a permis, quant à lui, de décrire l'évolution des variables 
internes irréversibles. 

Nous avons d'abord analyse le cas où le changement de phase est révers ib le. On 
aboutit à un modèle d'élasticité non linéaire et, sous l'hypothèse d'isotropie de chaque 
phase, on parvient à une généralisation tridimensionnelle. Ce qui, dans une optique de 
résolution numérique, revêt un intérêt certain. Des exemples d'illustration nous ont servi 
à souligner la possibilité d'élaboration d'algorithmes aisément utilisables dans les codes 
éléments finis traditionnels. 
L'analyse du problème de la stabilité du matériau et de la réponse globale d'une struc-
ture se révèle être un cas particulier de l'étude de la stabilité d'une structure élastique 
soumise à des liaisons parfaites. Il a été établi, dans ce cas. que la stabilité d'une position 
d'équilibre est assurée lorsque la seconde variation du lagrangien est strictement positive 
sur un ensemble de vitesses admissibles. 
En appliquant ces résultats à notre modèle, nous avons constaté que la stabilité du 
matériau est en fait intimement liée à la convexité de l'énergie d'interaction entre les 
phases. 
En nous inspirant des travaux de Frémond et Müller, nous avons proposé comme appli-
cation directe, une description simple cie l'effet mémoire de forme. 

Ensuite, le cas où le changement de phase est i r révers ib le a été considère. On 
aboutit à une loi incrémentale comparable à la loi de comportement plastique. Par 
des choix judicieux du pseudo-porentiei de dissipation, nous avons pu décrire aussi bien 
le comportement pseudo-élastique (hystérésis) des matériaux à mémoire de forme que 
i'endonimagement fragile part iel Notre modèle s'avère utile pour expliquer la perte de 
rigidité due à l'extension de l'endommagement local, comme la microfissuration où le 
délaminage partiel entre les couches des composites stratifiés. 
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L'étude de la stabilité d'un matériau à endommageaient fragile partiel montre, 
comme pour le cas réversible, que la convexité de l'énergie d'interaction joue un rôle 
primordial. 

Dans un but d'illustration, nous avons élaboré un algorithme de calcul fondé sur un 
schéma implicite simulant ce comportement incrémental. Comme support de présentation, 
nous avons décrit le mouvement permanent d'une fissure en milieu partiellement endom-
mageable. Les résultats obtenus attestent du fait que le modèle se prête à une mise en 
œuvre numérique utilisable en calcul des structures. 

Notre modélisation présente les avantages suivants : 

• une simplicité et une maniabilité certaines : le choix judicieux du pseudo-potentiel 
de dissipation permet de modéliser des phénomènes aussi différents que la pseudo-
élasticité des matériaux à mémoire de forme et l'endommagement fragile partiel; 

• la possibilité d'une généralisation tridimensionnelle ; ce qui permet la construction 
d'algorithmes en vue d'une mise en œuvre numérique. 

La réponse à la question d'existence et d'unicité de la solution n'a pas été abordée au 
cours de cette monographie, ceci fait l'objet d'un travail en cours. 
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Annexe A 

Modélisation de Peffet mémoire de 
forme 

On développe ici les calculs qui nous ont permis d'obtenir la loi de comportement 
des matériaux à mémoire de forme dans le cas non dissipatif. Il s'agit de résoudre le 
système d'équations [(A.4)-(A.13)] où les inconnus sont (x,y, z,e, f,m,a), e est supposée 
une donnée du problème. Le lagrangien s'écrit : 

£ - W — X(xe + yf + zra — t) — Xi(x + y 4- z - 1) — Xxx — Xyy — Xzz. (A.l ) 

avec 
VV = xU(e) + yV(f) + zW{m). (A.2) 

avec 

U(e) - \Ke\ 

V(f) = kK(f + Ç(1f + c(T), (A.3) 

]V(m) = y\(m-e0)
2+C(T), 

Les lois d'état s'écrivent : 

a = £,£ = À, 

£,e = x(Ke - A) = 0. 

C,j = y(K{f + c0)-X\=0, 

C,z = z(K(jn — e0) — X i = 0, 
l 

£,.r = :-K(e)2 - Xe - A-, - Ax = 0, 

Cy = ^K(f + f.0)
2 + CiT)-Xf-Xl-Xy = 0, 

£„  - -K{m-e0)
2 + C(T)-Áj-\x-\¿ = 0, 

%e + y/ + --m "- e? 

a: + y + z = 1. 

Auxquelles s'ajoutent les liaisons et les relations associées : 

A.r > 0, Ay > 0 A, > 0 avec A,.r = 0. Xyy = 0 et Xzz = 0 (A. 13) 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 
(A.7) 

(A.8) 

(A.9) 

(A.10) 

(A.ll ) 

(A.12) 
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Figure A.l : loi de comportement à basse température. 

A.2 Loi de comportement à température moyenne. 

I l n'est pas nécessaire de refaire les calculs. Il suffit d'examiner les changements que 
peut engendrer l'hypothèse C > 0 sur les calculs précédents. Par exemple : 

• Si x = 0, y — 0, z = 1. 

La résolution du système [(A.4)-(A.13)j donne le même résultat que précédement. En 
revanche, la positivité des multiplicateurs de Lagrange implique dans ce cas : 

\ r > 0 • -=>• e > 
C + Kel 

Ke0 

Xy > 0 =>  e > e0. 

(A.281 

(A.29) 

C + Ke2 

I l clair qu'il suffit que e > — ~ pour que les deux conditions (A.28) et (A.29) soient 
Ke0 

vérifées simultanément. L'état x = 0, y = Oz = 0 n'est donc physiquement admissibles 
que si : 

e > 
c +1<4 

Ke0 

Si x — 0, y = 1, z — 0. 

Nous avons dans ce cas : 

Ar > 0 ==> e < 
C + K ~o 

d'où 

A, > 0 

e < -

e < - f 0-

(A. 30) 

(A.31) 

Ke0 

*  S} x = Q,y  ̂ Q,z =¿0. 

Ici, c'est la positivité de \ x qui n'est pas satisfaite. En effet, on montre que 

xT>o=>c < -a" 

~2K 
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Ceci est impossible, du fait que C est srictement positive. Cette situation n'est donc pas 
physiquement réalisable. 

"• Si x = 1, y — 0, z = 0. 

Contrairement au cas C < 0, les deux multiplicateurs Xy et Xz peuvent être positifs en 
même temps. Ce qui donne : 

a = Ke. 

et un domaine d'amissibilité : 

C C 
< e < — KeQ KeQ 

• Si x T̂  0, y =/- 0, z — 0. 

Nous obtenons dans ce cas : 

A = Ke, 

K(f + €0), (A.32) 

A, = ^l±̂ l  + c(T) - A/, 

Ke2 

— - Ae, (A.33) 

Az > 0, Ax = 0, A.rf = 0. (A.34) 

d'après (A.32) et (A.33) on a : 

X ~C 

d'où 

ÉO 

C + Kt\ 

Ke0 

en remplaçant dans l'équation (A.ll) , nous obtenons : 

La condition 0 < x < 1 implique : 

C + Kel C o < e < „ 

h e0 Ä Co 

• Si x j¿ 0, y = 0, z T¿ 0. 

(A.35) 
A'co 

C 
e = -77— (A.36) 

A'ee0 + C + A'eg 
x = TT-^ (A.3c) 

A es 
y = 1 - rc. (A.38) 
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Le calcul est similaire que pour le cas ci-dessu. On trouve 

C 
a = — 

_C_ 
< e < 

C + Ke¡ 
Ke0 

Ceci conduit à la courbe-contrainte déformation représentée par la figure (A.2). On 

note E = ——- et F — 
Keü Ke0 

Figure A.2: loi de comportement à température moyenne. 

A.3 Loi de comportement à haute température. 

Nous avons fait l'hypothèse que C tend vers l'infini . Il suffit d'examiner l'implication 
de cette hypothèse pour chaque cas en utilisant les équations précédentes pour constater 
que : 

V e a = Kç. 

Ceci conduit à la courbe-contrainte déformation représentée par la figure (A.3). 

Figure A.3: loi de comportement à haute température. 



Annexe B 

Modélisation de l'hystérésis. 

Nous présentons dans cette annexe les calculs ayant permis l'établissement de la loi de 
comportement incrémentale modélisant la pseudo-élasticité des matériaux à mémoire de 
forme (l'hystérésis). Nous commençons par rappeler les lois d'état : 

£,e = a = A, í'B.l) 

£,e = (l-z)(Ke-\) = Q, (B.2) 

£,f = z(K(m~€0(T))-\)^0, (B.3) 

C,z = \K(m-eo(T))2-^Ke2 + C(T)-Mm-e) = -A, (B.4) 
2 ¿ 

auxquelles s'ajoutent les liaisons et les relations associées : 

Ai > 0, A2 > 0 avec Ai2 = 0 et X2(l-z) = 0. 

Pour obtenir la loi incrémentale, nous dérivons le système précédent par rapport au temps. 
Nous obtenons : 

A = à, (B 

(l-z)Kè + (-Ke + X)z-(l-z)X = 0, (B 

zKm + (K(m-c0)-X)z-zX = 0, (B 

(-Ke + A)é + (K(m - e0) - A)rh + I"(z)z 4- (e - m)X = ~À, (B 

(1 — z)è 4- zrn 4- (m — e)z = c. (B 

5) 
6) 

7) 

9) 

Nous nous proposons de résoudre ce système clans les deux cas de transformation : 
transformation directe (austérité —*• martensite) et transformation inverse (inartensite 
—> austénite). 

B.l Transformation de phase directe 

Nous supposons qu'au cours du processus de chargement, l'état du matériau (z.a.e) 
est connu à l'instant t. A l'instant t + dt, les vitesses de ces variables s'obtiennent de la 
manière suivante : 

z = 0 :Austénite uniquement. 
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Les equations d'état donnent : 

e = e, 

a = Ke, 
(B.10) 

A = ~\K(m - €0(T))2 + \Ke2 - C(T) - I'{z) + a (m - e), 

m est arbitraire. 

Pour obtenir les relations qui lient (<r, é, m, ¿, é). on utilise la loi de normalité : 

• / i < 0 (1 sur la figure B. l ) 

Cette condition peut être exprimée en fonction de la déformation macroscopique de la 
manière suivante : 

f1<0=^A<-I /{z) + I'(0). (B.ll ) 

On remarque que A dépend de la valeur arbitraire m. On a donc un ensemble de forces ad-
missibles qui doivent vérifier le critère Am < —I'(z) +I'(0). On entreprend une démarche 
semblable à celle utilisée pour discuter de la positivité des multiplicateurs de Lagarange. 
En effet, il suffit que la force maximale par rapport à m vérifie le critère pour que Ton 
ait : 

V 771 Am<  - J ' ( z )+J ' (0 ). 

Par ailleurs : 

An, 
d'où 

Am = 0 
et 

—K(m — eo) + Ke. 

m = e + e0, 

-K < 0. 

(B.12) 

Par conséquent, le maximum de A est : 

A* = -C(T)-I'(z) + Kee0. 

La condition A < ~J'{z) + I'{0) donne donc : 

/'(o) + c(r) 
e < 

KeQ 

Dans ce cas la loi de normalité montre que : 

¿ = 0, 

et l'introduction de cette valeur dans le système (B.5-B.9), fournit la solution suivante 
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• fl = 0 et A < 0 ( 2 sur la figure B . l ) 

La loi de normalité donne : 
i = 0, 

et 

r(o) + c(T) ,„  s 
f1 = {3==* e = _ A _ ^ _ A _^ (B.13) 

f1<0 =>  À< -I"(z)z. (B.14) 

Cette condition peut être explicitée en fonction de la vitesse de la déformation macro-
scopique de la manière suivante : 

Il suffit de remplacer toutes les variables et leurs vitesses qui figurent dans l'expression 
de A (B.8) par leurs valeurs en fonction de e et é. En effet, les équations (B.10), (B.12) 
impliquent que : 

e = e, (B.15) 

m = e + e0, (B.16) 

d'autre part l'équation (B.10) montre que : 

A = Ke 

et les équations (B.6) et (B.9) montre que : 

Kê = Â, (B.17) 

è = é, (B.1S) 

en remplaçant dans (B.8) nous obtenons : 

À=-I"(z)z + €0Kè 

par conséquent, puisque e0 > 0, on a : 

,4 < -I'!(z)i => è < 0. 

Ceci est en parfaite correspondance avec la figure (B.l), le point 2 montre en effet que la 
décharge correspond bien à ¿ < 0. 

• fl = 0 et fi = 0 ( 3 sur la figure B . l ) 

La transformation de phase directe évolue suivant la loi de normalité : 

¿ - * i ~ (B.19) 
oA 

Le multiplicateur Ai est déterminé par la condition fi — 0 qui se traduit dans notre cas 
par : 

À + I"(z)z = 0. (B.20) 
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En reportant cette condition dans le système (B.5-B.9), sa résolution permet d'obtenir la 
loi de comportement incrémentale suivante : 

e 
(7 = 0 è = 0 i = — > 0. 

0 < z < 1 Mélange austéni te-martensi te 
On suppose maintenant que nous nous plaçons dans un point où les deux phases 

coexitent (z ^ 0). La démarche reste la même et les équations d'état donnent : 

X = a, (B 

m - e = €0, (B 

e — e — ze0, (B 

(J = K(e-ze0). (B 

22) 

23) 

24) 

A = -C(T) - I'(z) + aeQ. (B.25) 

• /1 < 0 ( 4 sur la figure B. l ) 

La condition exprimant que le critère n'est pas atteint s'écrit maintenant en fonction 
de la valeur actuelle de z par : 

f1<0==*A<  -I'(z)+n0) =*  e < m±Cß±J^4 
Reo 

et la loi de normalité donne : 
¿ = 0. 

En remplaçant dans le système (B.5-B.9) : 

X = a, (B.26) 

m = è, (B 

è = è, (B 

à = Kè. (B 

(B 

27) 

28) 

29) 

30) 

fi = 0 et fi < 0 ( 5 sur la figure B . l ) 

Les résultats sont exactement les mêmes que pour le cas précédent. Nous exprimons 
uniquement les conditions traduisant le fait que le critère est atteint f/j = 0) suivi d'une 
décharge (/] < 0) : 

/, = „=* < = m±£EHJÍ££l. (B,,n 
KtQ 

Un simple calcul semblable au cas z = 0 montre que 

¿ < 0 => À + I"(z)z < 0. (B.32) 

=* • é < 0. (B.33) 
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• / x = 0 et / i = 0 ( 6 sur  la figure B . l ) 

La transformation de phase directe évolue avec une vitesse i donnée par : 

i = A ^ , (B.34) 

les conditions / i = 0 et fx = 0 s'expriment respectivement par : 

I'(0) + C(T) + Kze¡ 
e = — , (B.35) 

.4 + J"(z) i = 0. (B.36) 

Par conséquent, la résolution du système (B.5-B.9) donne : 

<7 = 0. m = 0, é = 0, 

i = Í > 0 . 

2 = 1 :Martensi t e un iquement (7 sur  la figure B . l ) . 

D'après l'expression du pseudo-potentiel de dissipation et l'hypothèse selon laquelle 
pour z = 1 le matériau est de nouveau élastique de module de rigidité K, la transfor-
mation de phase directe ne peut plus se produire. Ainsi, la vitesse d'évolution de z est 
identiquement nulle : 

i = 0, 

les équations d'état donnent dans ce cas : 

• m = (. a — K(e — er,), 

et la résolution du système (B.5-B.9) permet d'obtenir la loi de comportement incrémentale 
suivante : 

m = ¿, à =• Kè. 

B.2 Transformation de phase inverse 

Les calculs restent identiques à ceux du cas précédent. La seule différence réside dans 
le fait que dans ce cas l'évolution du changement de phase est gouvernée par la fonction 

h-
z —- 1 : Mar tens i t e uniquement . 
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(B.37) 

Les équations d'état donnent : 

f = e, 

a = K(e ~ e0), 

A = -\K{m - e0(T))2 + \Kê - C(T) - l\z) + a {m- - e), 

e est arbitraire. 

• Í2 < 0 (8 sur la figure B . l ) 

Cette condition peut être exprimée en fonction de la déformation macroscopique de la 
manière suivante : 

f2<0=ïA> -I'(z) + I'(l)  (B.38) 

La condition A > -l'{z)+I'{l)  donne : 

r(l)  + C(T) + Ke¡ 

Dans ce cas, la loi de normalité montre que : 

i = 0, 

et l'introduction de cette valeur dans le système (B.5-B.9), fournit la solution suivante : 

m —- è, à — Kè. 

f2 = 0 et f2 < 0 ( 9 sur la figure B. l ) 

La loi de normalité donne : 
2 = 0, 

et 

/2 = 0 

< 0 

I '(l ) + C(T) + Kel 
Kc0 

À > -I"(z)z, 

d'où 
è > 0. 

f2 — 0 et /2 = 0 ( 10 sur la figure B. l ) 

La transformation de phase inverse évolue suivant la loi de normalité 

dh 
i = A2 dA 

(B.39) 

(B.40) 

(B.41) 
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le • multiplicateur A2 est déterminé par la condition f2 = 0 qui se traduit dans notre cas 
par : 

À + I"{z)z = 0. (B.42) 

En reportant cette condition dans le système (B.5-B.9), sa résolution permet d'obtenir la 
loi de comportement incrémentale suivante : 

6 
à = 0, è = 0, z = — < 0. 

0 < z < 1 Mélange austénite-martensite 
La démarche reste la même et les équations d'état donnent : 

A = a, (B.43) 

777, — e = €Q, (B.44) 

e = e — 2e0, (B.45) 

a = Ä(e - se0), (B.46) 

A = -C(T) ~ I'(z) 4- ae0. (B.47) 

• /2 < 0 ( 11 sur  la figure B . l ) 

La condition exprimant que le critère n'est pas atteint s'écrit maintenant en fonction 
de la valeur actuelle de z par : 

/, < o =*  A > - ™ + nu =*  e > m^muiîà, 
K e0 

et la loi de normalité donne : 
¿ = 0, 

En remplaçant dans le système (B.5-B.9) : 

X — à, (B 

m = é, (B 
é = é, (B 
à = A'¿. (B 

(B 

48) 

49) 

50) 

51) 

52) 

h = ° et /2 < 0 ( 12 sur  la figure B. l ) 

/2 = 0 = *  6 = — , vB.o3) 

U < 0 = * .Á + / " ¡ » i > 0, (B.54) 
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f2 = 0' "et /2 = 0 ( 13 sur  la figure B. l ) 

La transformation de phase inverse évolue avec une vitesse z donnée par : 

Ä2-XT < 0 (B.56) 
oA x 

les conditions f2 — 0 et /2 = 0 s'expriment respectivement par : 

..i _ I'(l)  + C(T) + Kzel 
e - — , (B.57) 

À + I"(z)z - 0. (B.58) 

Par conséquent, la résolution du système (B.5-B.9) donne : 

à = 0. m = 0, è = 0. 

z = — < 0. 

= 0 : Austénite uniquement. 

D'après l'expression du pseudo-potentiel de dissipation et l'hypothèse selon laquelle 
pour z — 0, le matériau est de nouveau élastique de module de rigidité K, la transfor-
mation de phase inverse ne peut plus se produire. Ainsi, la vitesse d'évolution de z est 
identiquement nulle. On retrouve donc l'état initial : 

i = 0 

e = e a = Ke 

et la résolution du système (B.5-B.9) permet d'obtenir la loi de comportement incrémentale 
suivante : 
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G 

a 
M 

o 
m 

I / > s . / ! 
1 ** * ï 
I I 

jra B.l: Courbe contrainte-déformation duns le cas dissipatif. 

I I • •£ 
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Annexe C 

Loi de comportement en vitesse 

Nous développons ici les calculs qui nous ont permis d'établir de la loi de comportement 
en vitesse dans le cas tridimensionnel (cf chapitre 3 paragraphe 3.4.1). Les quantités en 
gras désignent des tenseurs d'ordre deux. 

Le lagrangien du système tridimensionnel s'écrit : 

£ = (1 - z)U + zV - A(( l - z)e + zf - ed). ( C l ) 

avec 

U(e,d) = ¡.tie : e + -K02 (C.2) 

V{f,e) =  ß2f:f + ^Ke2 (C.3) 

les lois d'état écrites en fonction du lagrangien donnent 

C,ea = À —S (C,4) 

C,e= K8 =P (C.5) 

C,e= (l-z)\U!(e)-X\ = 0 (C.6) 

(C.7) 

A (G.8) 

(C.9) 

Afi n d'obtenir la loi de comportement en vitesse, nous avons dérivé les équations d'état 
par rapport au temps. Le système suivant est par conséquent obtenu : 

£ ' / = 

c.z = 
AA = 

z[v'{f) - M 
V - U - X(f - e) 
(1 - z)e ->-zf ~ ed 

= 0 

= -

= 0 

151 
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C,£ded e ~^~^iede e ~^~^-"ied f f ~^r^^ed¿ ~ ^r^~">edX ~'^^ied6 @ 

£ 
iee d e" +£,ee è +£-ief f +Ae^ ¿ + A eA ^ +£,ee@ = 

C,fede
d + £ , i e è +£,ff f +£.f_z +£,f^X +£ , ^e# 

£,zed ed +£,ze è +£,2f f +£,zz ¿ + A Z A  ̂ +AZÔ Ô 

£,X^ed +£,Xeè +c>\ff  + A A , ~ + £ , A A
A +C'Xe® 

£ • >eec ed +£,i?eê + A e / / +Ae* ¿ +AeA ^ +£,ee@ = 

S. 

0. 

0. 

- À 

0. 

A 

(CIO) 

Le but du calcul est la détermination pour chaque valeur de z (2 = 0. 0 < z < 1, z = 1) 
S, P, è, / et ¿ en fonction de e. 

Cl Matériau sain : z = 0 

Soit un point matériel appartenant à la partie saine du matériau. Les équations d'état 
donnent dans ce cas : 

e = e 

S = 2med 

A = U(e)-V(f)-S:{e-f) 

f est arbitraire 

rc.ii) 

• g < 0 

Cette condition (g < 0) peut être exprimée en fonction de la déformation macro-
scopique de la manière suivante : 

9<0 
avec 

A 

A<IC 

U(ed)-V(f)-S(ed-f) 

(C.12) 

(C.13) 

On remarque que A dépend de la valeur arbitraire / . On a donc un ensemble de forces 
admissibles qui doivent vérifier le critère A-e < fC. . Il suffit que la force maximale par-
rapport à / vérifie critère pour que l'on ait : 

V / Af < ¡C. 



C l Matériau sain : z = 0 153 

Par ailleurs 

A,f = -2fi2f + 2ßle
d, 

d'où 

Atf = 0 = *  f = ^ed =  Ve
d,V=^- (C.14) 

et 

A,ff - -2/x2 < 0. 

Par conséquent, le maximum de A est : 

A* = -¡ne'1 :ed + ß17]ed : é 

La condition A < K donne donc : 

ed : ed < 
t*i(v-  1) 

Dans ce cas, la loi de normalité (8.18) montre que : 

¿ = 0. 

et l'introduction de cette valeur dans le système (C.10) fournit la solution suivante : 

è = ed S = 2 î ed P = KO 

• g = 0 et g < 0 

Le critère est atteint (A est sur le bord du convexe). Etant donné que nous nous 
trouvons en état de décharge (g < 0), la loi de normalité donne : 

¿ = 0 

De point de vue du résultat de la résolution du système rien ne change si ce n'est que le 
critère s'exprime différemment. En effet, exprimé en déformation, ce dernier s'écrit : 

g = Q=^ed:ed = —F^—r (C.15) 

g < 0 => A < 0 (C.16) 

Cette condition peut être explicitée en fonction de la vitesse de la déformation macro-
scopique, de la manière suivante : 

À = 2 / i i e : è - 2 A t 2 / : / - A : ( è - / ) - À : ( e - / ) . (C.17) 

Il suffit de remplacer toutes les variables et leurs vitesses qui figurent dans l'expression 
de A par leurs valeurs en fonction de ed et ed. En effet, les équations (Cil),(C.14) 
impliquent que : 

e = é1.. (C.18) 

/ = né (C.19) 
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d'autre part la dérivée par rapport au temps de l'équation (C.6) donne : 

(1 - z)[2ß!e - À] - z[2pie - A] = 0 

or z — 0 et z — 0 (loi de normalité), d'où : 

2/ii é = À. (C.20) 

De plus en dérivant par rapport au temps l'équations (C.9) et en remplaçant z et z pa,r 
leurs valeurs, nous obtenons : 

è = ed (C.21) 

(C.22) 

d'où : 

par conséquent, on a 

• g = 0 et g — 0 

À = 2(/ii - ii-i)-qed : ed 

À < 0 =* • ed : ed < 0 

Le critère est maintenant atteint au point considéré (A) avec une charge. L'endomma-
gement évolue suivant la loi de normalité : 

*  = A ^ (C.23) 

Le multiplicateur A est déterminé par la condition g = 0 qui se traduit dans notre cas 
par : 

-4 = 0. (C.24) 

En reportant cette condition dans le système (CIO), sa résolution permet d'obtenir la loi 
de comportement incrémentale. En effet, le système devient dans ce cas : 

À = S (C.25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

K6 = P (C 

(2fiiè - A) - ¿(2//ic - A) = 0 (C 

¿ (2 / i2 . f -A ) = 0 (C 

-2ßle: ¿ + 2 / i 2 / : / + Á : (e - / ) + A : (è - / ) = 0 (C 

é + i ( / - e) - ed = 0 (C 

les équations (C.4), (C.6), (C.25) et (C.27) impliquent que : 

2ßxe = S (C.31) 

2//iè = S (C.32) 

d'autre part, i ^ 0 l'équation (C.28) donne : 

2p2f = S (C.33) 
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en reportant (C.32) et (C.33) dans (C.29) on obtient : 

5 : ( / - e ) = 0 (C.34) 

or on sait que : 

/ = Ve 

d'où 
S:{(v- l)e) = 0. (C.35) 

En remplaçant S par sa valeur en fonction de e en utilisant (C.32), on obtient : 

e : è = 0 (C.36) 

L'équation (C.36) est analogue à celle que donne è = 0 dans le cas unidimensionnel. Elle 
est utile si on veut obtenir la valeur de i . En effet, il suffit de multiplier l'équation (C.30) 
par e : 

z(r¡ -ï)e:e = kd:e (C.37) 

or e s'exprime en fonction de ed par : 

e = ed (C.38) 

d'où 
ed : ed 

z = r—r—-7 (C.39) 
(rj - l)ed : ed 

les autres quantités s'obtiennent simplement en utilisant les équations (C.30) (C.32) 
(C.33) et ceci en remplaçant z par sa valeur : 

¿d( d • ed) _ ed(¿d . d\ 
è = i i f - l ^ — l A i - ^ i i (C.40) 

(ed : ed) v ; 

èd(ed : ed) - ed(kd : ed) 
(ed : ea f = ^^—Ts-ir— ̂ (c '4 1' ' 

S = 2tl!ñl^J^jñ (C.42) 
¡e1*  : ea) 

C.2 Matér iau partiellement endommagé : 0< z <1 

On suppose maintenant que nous nous plaçons en un point partiellement endommagé 
(z =¿ 0). La démarche reste la même si ce n'est que dans ce cas la valeur de z apparaît 
dans les formules. Les équations d'état donnent : 

A = 
KO = 

/ = 

e 

C -

= S 

= P 

(1 

(1 

r¡ed 

- z) + r\z 
ed 

— Z) + T]Z 

2/Xi€d 

(1 — Z) + 7]Z 

A = U(e)-V(f) + X{f-e) 

(C.43) 
(G.44) 

(C.45) 

(C.46) 

(C.47) 

ÍC.48) 
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• g < 1) 

Comme dans le cas précédent {z — 0), nous commençons par calculer la force 
thermodynamique associée à z : 

A = ßie : e - ß2f • f + A : ( / - e) 

En remplaçant e , / , À par leur valeurs fournies par (C.45) (C.46) (C.47) dans A, on 
obtient : 

(Vz + (1 - z))2 

La condition exprimant que le critère n'est pas atteint s'écrit maintenant en fonction de 
la valeur actuelle de z par : 

, < 0 = ^ . 4 < X : ^ ^ : ^ < / C ( ^ | ( l ^ a v e c, = ^ 
Mil?? — 1) ßi 

et la loi de normalité donne : 
i = Û 

En reportant la valeur de z dans ce système et en le résolvant, on obtient le résultat 
suivant : 

(C.49) 

(C.50) 

(C.51) 

(C.52) 

(1 ~ Z) + Î]Z 

• g = 0 et g < 0 

Les résultats sont exactement les mêmes que pour le cas précédent. Nous exprimons 
seulement les conditions traduisant le fait que le critère est atteint (g = 0) suivi d'une 
décharge (g < 0) : 

q = l) => A = A.- (C.54) 

=> ¿ : ¿ = E^pLl^í (C.55) 

et 

g < 0 => À < 0 (C.56) 

= > ed : èd < 0 (C.57) 

• g = 0 et ¿r = 0 

A = 
\9 = 

f = 

.¿? -

= S 
= P 

i]ed 

(1 - z) + rjz 

€d 

( 1 - ~) + /;¿ 

2A/1e
d 
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Il s'agit d'un point de la structure partiellement endommagée, dans laquelle le critère 
est atteint, en état de charge. L'endommagement évolue avec une vitesse z donnée par : 

z = A-^4 (C.58) 
dA 

Les conditions g = 0 et g = 0 s'expriment respectivement par : 

ed:ed s m - z ) ^ zf 

in{r  - 1) 

À = 0 (C.60) 

Le calcul est identique au précédent si ce n'est que z est non nul. On obtient le résultat 
suivant : 

, ___ É-:«-((!-*) + „* ) ( C 6 1) 

(C.62) 

/ = V:=F^^nrJL^LTZ  ̂ (C.63) 

" ~ "^ (ed:ed)((l-z)+Vz) ( C ' 6 4) 

C.3 Matér iau complètement endommagé : z = 1 

D'après l'expression du pseudo-potentiel de dissipation et l'hypothèse selon laquelle 
pour z = 1 le matériau est élastique de module de cisaillement ß2, l'endommagement ne 
peut plus se produire. Ainsi, la vitesse d'évolution de z est identiquement nulle : 

i = 0 

les équations d'état donnent alors : 

f = ed S = ¡iied e est arbitraire 

et la résolution du système (CIO) permet d'obtenir la loi de comportement incrémentale 
suivante : 

/ = kd S = 2ß2e
d P = KB. 

{r¡-

èd(ed : 

kdíed 

¡1 (V : 

- l)ed 

ed)-t 

d ) ( ( l -

;ed)-

ed)((l •  

ed : ed) 

:ë 
ïd(èd : ed) 
z) + f]z) 

ed(èd : ed) 

- z) -h f}z) 

- ed{èd : ed) 


